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บทคัดย่อ 

สารสกัดจากใบฟ้าทะลายใช้เป็นสมุนไพรในสาธารณสุข ส าหรับรักษาอาการต่างๆ เช่น ไข้ หวัด ไอ 
เจ็บคอ และความผิดปกติในทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตามรูปแบบในท้องตลาดของสารสกัดใบฟ้าทะลาย
โจรมักอยู่ในรูปแบบเม็ดและแคปซูล เนื่องจากสารสกัดมีรสขม วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือ
เตรียมและตรวจสอบคุณลักษณะของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนละลายเร็วในปากที่บรรจุสารสกัดจาก
ฟ้าทะลายโจร สารสกัดฟ้าทะลายโจรบรรจุในสารละลาย 10% w/w พอลิไวนิล แอลกอฮอล์: 10% w/w 
พอลิไวนิล ไพโรลิโดน (80: 20) ที่ความเข้มข้น 1% w/w 5% w/w และ 10% w/w สังเกตแผ่นเส้นใยนา
โนที่ได้จากกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ตรวจสอบความเป็นผลึกของ
เส้นใยนาโนโดย powder X-ray powder diffractometer (PXRD) ตรวจสอบเวลาการเปียกของเส้นใย
นาโน ปริมาณและการปลดปล่อยสารสกัดจากเส้นใยนาโน ความเป็นพิษต่อเซลล์ของเส้นใยนาโน ประเมิน
กับ เซลล์ human gingival fibroblast โดยวิธี MTT ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของ
เส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนทีบ่รรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 1% w/w 5% w/w และ 10% 
w/w อยู่ในช่วง 218 – 257 นาโนเมตร เวลาที่ใช้เปียกของเส้นใยนาโนอยู่ที่ประมาณ 11.67 วินาที สาร
สกัดในเส้นใยนาโนอยู่ในรูปอสัณฐาน และปลดปล่อยอย่างรวดเร็ว สารสกัดฟ้าทะลายโจรสามารถ
ปลดปล่อยได้ ประมาณร้อยละ 80 ภายใน 15 นาที ค่าประสิทธิภาพการบรรจุสารสกัดในเส้นใยนาโนอยู่
ในช่วงร้อยละ 76 – 83 แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรทุกความเข้มข้น 
ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ที่ความเข้มข้นของแผ่นเท่ากับ 75 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สรุปผลการวิจัย สามารถ
เตรียม แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนบรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรได้ส าเร็จ และมีศักยภาพในการ
ประยุกต์ใช้เป็นระบบน าส่งละลายเร็วในช่องปากต่อไป  
 
กุญแจค า อิเล็กโตรสปินนิง, ละลายเร็ว, เส้นใยนาโน, ฟ้าทะลายโจร 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Research title Development of oral fast dissolving electrospun nanofiber patch 

containing Andrographic paniculata extract 
Investigator Assistant Professor Dr. Natthan Charernsriwilaiwat 
Project period 3 year 4 month 
Abstract  
 The leaves of Andrographis paniculata (AP) extract have been traditionally used 
for the treatment of diseases such as fever, common cold, cough, sore throat and 
gastrointestinal disorder. However, few of dosage forms such as tablets and capsule can 
been found in the market due to it is very bitter taste. The goal of this study was to 
prepare and characterize of oral fast dissolving electrospun nanofiber patch containing AP 
extract. The AP extract was loaded into 10% w/w polyvinyl alcohol: 10% w/w polyvinyl 
pyrrolidone (80: 20) solution at 1% w/w, 5% w/w and 10% w/w to a polymer. The 
nanofibers obtained from electrospinning process were observed under scanning electron 
microscope (SEM). The crystallinity of nanofibers was characterized by powder X-ray 
powder diffractometer (PXRD). The wetting time of nanofibers was examined. The content 
and release profile of AP extract from nanofibers were performed. The cytotoxicity of 
nanofiber was evaluated with human gingival fibroblast cells using MTT assay. The results 
show that the average fibers diameters of 1% w/w, 5% w/w and 10% w/w AP extract were 
ranged from 218 – 257 nm. The wetting time of nanofiber was approximately 11.67 s. The 
AP extract in nanofibers was amorphous form and rapidly released from nanofibers. The 
AP extract could release from nanofibers reached to approximately 80% within 15 minutes. 
The contents of AP extract in nanofibers were a range of 76 – 83%. The electrospun 
nanofiber patch containing AP extract exhibited non-toxic at 75 mg/ml of patch. In 
conclusion, AP extract loaded PVA nanofibers was successfully prepared via 
electrospinning process and may have potential application for oral fast dissolving delivery.  
 
Keywords Electrospinning, Fast dissolving, Nanofibers, Andrographic panicula 
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% w/v   Percent weight by volume                                                                                 
% w/w   Percent weight by weight      

C   Degree Celsius 
µg   Microgram 
µL   Microliter 
µm   Micrometer 
µM   Micromolar 
CFU   Colony-forming unit  

cm   Centimeter  
DPPH      2,2-di(4-tert-octylphenyl)-1-picrylhydrazyl 
DMEM   Dulbecco’s modified eagle medium 
DMSO   Dimethyl sulfoxide 
et al.   and others 
EtOH   Ethanol 
FBS   Fetal bovine serum 
g   Gram 
h   Hour(s) 
HPLC   High Performance Liquid Chromatography   
IC50   The half maximal inhibitory concentration 
J   Joule 
kDa   Kilodalton 
kV   Kilovolt 
M   Molar 
MBC   Minimum bactericidal concentration 
mg   Milligram 
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mM   Millimolar  
mL   Milliliter 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความสาคัญและที่มาของปัญหา 

อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ นับได้ว่ามีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง  
โดยส่วนใหญ่แล้วยังต้องมีการน าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาจากต่างประเทศและราคาสูงมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ขึ้นมาสักอย่างนั้น ต้องอาศัยการด าเนินการวิจัยที่ต่อเนื่อง
ด้วยเงินลงทุนจ านวนมหาศาล ซึ่งยังเป็นไปได้ยากส าหรับวงการวิจัยในประเทศไทย ปัจจุบันด้วยนโยบาย
การพัฒนาและปฏิรูปรูปแบบการบริหารการวิจัยที่เอาจริงเอาจังและต่อเนื่อง มีการสนับสนุนการท าวิจัยใน
ประเทศอย่างจริงจัง จึงท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและ
การแพทย์ขึ้นมาเพ่ือทดแทนการน าเข้า ปัจจุบันตลาดยาและเครื่องส าอางมีการเจริญเติบโตอย่างมาก และ
นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีศักยภาพในการเป็นรายได้ส าคัญของประเทศ นาโนเทคโนโลยีซึ่งได้รับความ
สนใจและมีการตื่นตัวเป็นอันมากในเรื่องนี้ในปัจจุบัน จะเป็นปัจจัยกระตุ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูงและมีระบบการทดสอบที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะน าไปสู่การได้รับความนิยมและเชื่อถือจาก
ประชาชน  สามารถใช้สินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ การพัฒนายาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศนั้น
นอกจากจะช่วยลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศปัจจุบันด้วย จึงท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์ขึ้นมาเพ่ือทดแทนการน าเข้า  

ปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพ่ือพัฒนาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรเพ่ือใช้เป็นยาและ
เครื่องส าอางได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ด้วยความคาดหวังที่จะน ามาใช้แทนสารสังเคราะห์เนื่องจาก
ความปลอดภัยกับร่างกายที่มีมากกว่าสารเคมีสังเคราะห์ดังกล่าว ส่งผลให้กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติมีเพ่ิมสูงขึ้น มูลค่าของสมุนไพรและยาในอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ิมข้ึน เมื่อมีการน านาโนเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้กับการเตรียมเส้นใยอิเล็กโตรสปันของสารสกัดจากธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องส าอาง จะท าให้ประสิทธิภาพในการน าส่งสารออกฤทธิ์สูงขึ้น เนื่องจากมี
ความสามารถที่จะท าการขึ้นรูปเส้นใยอิเล็กโตรสปันให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ในระดับนาโนเมตรได้ 
ซึ่งเส้นใยนาโนนี้ จะมีพ้ืนที่ผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจช่วยให้การแพร่ผ่านของสารออกฤทธิ์เกิดข้ึนได้ง่ายขึ้น และ
สามารถส่งผ่านสารออกฤทธิ์ได้ในปริมาณที่มากขึ้นด้วย นอกจากนี้การเตรียมในรูปแบบเส้นใยยังช่วยให้
สารออกฤทธิ์มีความคงตัวอยู่ได้นานขึ้น สามารถเก็บกักปริมาณสารออกฤทธิ์ ควบคุมการปลดปล่อยและ
การออกฤทธิ์ของสารส าคัญได้ตามต้องการ ทั้งยังอาจช่วยลดผลข้างเคียงของสารออกฤทธิ์ได้ นอกจากนี้
การน าสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีสารออกฤทธิ์ที่ดี มาผสมกับเส้นใยพอลิเมอร์เพ่ือให้เป็นวัสดุควบคุม
การปลดปล่อยสารสกัดเหล่านี้ ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเหล่านี้  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้คณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะน าสารสกัดจาก ฟ้าทะลายโจร 
Andrographis paniculata ซึ่งสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร เป็นสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ดี เช่นฤทธิ์
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ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ และ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ เป็นต้น มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยอิ
เล็กโตรสปันเพ่ือใช้ เป็นแผ่นแปะละลายเร็วในช่องปาก (oral fast dissolving patch) ที่สามารถ
ปลดปล่อยสารส าคัญ andrographolide ได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว โดยคาดหวังให้สารส าคัญไปออก
ฤทธิ์ในล าคอเพ่ือลดการอักเสบ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกใช้พอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติชอบน้ า ละลายได้เร็ว
ในช่องปาก จากนั้นท าการเตรียมและขึ้นรูปเส้นใยนาโน และศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของแผ่นที่ได้ คือ 
รูปร่างและขนาดของเส้นใยที่เตรียมได้ ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเตรียมและการบรรจุสารสกัดจาก
ฟ้าทะลายโจร การปลดปล่อยสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ความเป็นพิษต่อเซลล์ ตลอดจนปริมาณ
สารส าคัญทั้งก่อนและหลังเตรียมเส้นใยนาโน  
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ใช้เป็นแผ่นแปะละลายเร็วในช่อง
ปาก  

2. ประเมินคณุสมบัติทางกายภาพและเคมี และความเป็นพิษของระบบระบบเส้นใยนาโนที่เตรียมได้  
3. ศึกษาการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ จากระบบเส้นใยนาโนที่เตรียมได้  

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดฟ้าละลายโจร เพ่ือใช้เป็นแผ่นแปะละลายเร็วในช่องปาก 
ที่มีการปลดปล่อยสารส าคัญได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว เส้นใยที่เตรียมได้ มีการตรวจสอบ สัณฐาน
วิทยาของเส้นใยที่ได้ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเส้นใยที่มีสารสกัดฟ้าทะลายโจร ความสามารถใน
การบรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจร การปลดปล่อยสารสกัดฟ้าทะลายโจร จากแผ่นเส้นใยนาโนที่เตรียมได้  
ความเป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความคงตัวของแผ่นที่เตรียมได้ท่ีเวลาต่างๆ  
1.4 ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. น าเสนอรายงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง 
2. ตีพิมพ์ผลงานใน proceeding งานประชุมวิชาการหรือในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 
 
 
 

- ชนิดของพอลิเมอร์ที่ใช้และต ารับ 
- ความเข้มข้นของสารสกัดท่ีบรรจุ 
- ขนาดของเส้นใยที่เตรียมได้ 

- ปริมาณสารในแผ่น 
- การปลดปล่อยสารสกัด 
- ความเป็นพิษต่อเซลล์ 
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บทท่ี 2 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 

 
2.1 สารเคมี 

2.1.1 ผงใบฟ้าทะลายโจร (Local market at Nakhon Pathom province, Thailand.) 
2.1.2 Ethanol AR grade (Labscan co.ltd.) 
2.1.3 Polyvinyl alcohol (Fluka, Switzerland)  
2.1.4 Polyvinyl pyrrolidone (Sigma, USA) 
2.1.5 Methanol HPLC grade and AR grade (Labscan co.ltd.) 
2.1.6 Orthophosphoric acid (Labscan co.ltd.) 
2.1.7 Dulbecco’s modified eagle medium (GIBCO™, Grand Island, NY, USA) 
2.1.8 Fetal bovine serum (FBS) (GIBCO™, Grand Island, NY, USA) 
2.1.9 L-Glutamine-200 mM (GIBCO™, Grand Island, NY, USA) 
2.1.10 Penicillin G sodium for injection (sterile) (GIBCO™, Grand Island, NY, USA) 
2.1.11 Sodium Pyruvate 100 mM (GIBCO™, Grand Island, NY, USA) 
2.1.12 Sterile water for irrigation (GIBCO™, Grand Island, NY, USA) 
2.1.13 Streptomycin sulfate (sterile) (GIBCO™, Grand Island, NY, USA) 
2.1.14 Trypan blue stain 0.4% w/v (GIBCO™, Grand Island, NY, USA) 
2.1.15 Trypsin-EDTA (0.25%) solution (GIBCO™, Grand Island, NY, USA) 
2.1.16 Tryptone soy broth (TSB) (Lab M Limited, Bury, Lancashire, UK) 
2.1.17 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH) (Sigma-Aldrich®, St. Louis, MO, USA)  
2.1.18 Potassium phosphate (Ajax Finechem Australia, New Zealand) 
2.1.19 Sodium bicarbonate (BDH AnalaR®, VWR International Ltd. England) 
2.1.20 Sodium chloride (Ajax Finechem Australia, New Zealand) 
2.1.21 Sodium hydroxide pellet (Ajax chemicals, New South Wales, Australia)                     
2.1.22 Sodium phosphate (Ajax Finechem Australia, New Zealand) 

2.2 วัสดุอุปกรณ์ 
2.2.1 Beaker ขนาด 20 , 50 , 100 , 250 , 400 และ 1,000 มิลลิลิตร (SCHOTT®, Germany) 
2.2.2 Centrifuge (LEGEND X1R, Thermo Fisher Scientific®, USA) 
2.2.3 Cylinder ขนาด 10, 25, 50, 100 และ 1000 มิลลิลิตร Micropipettes ขนาด 20-5000 µL 

(BIOHIT® Proline 100-1000 µL, RAININ® Pipet-Lite XLS)  
2.2.4 Dropper  
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2.2.5 Electrical balance (New classic MF, MS204, METTLER TOLEDO®, Switzerland) 
2.2.6 Evaporator (Buchi®, Thailand) 
2.2.7 Funnel 

    2.2.8 High Performance Liquid Chromatography (HPLC) instrument (Agilent   
             Technologies,USA)  

2.2.9 HPLC vial (Duran SCHOTT®,Germany) 
2.2.10 High voltage power supply (Gamma high voltage research,USA) 
2.2.11 Hot plate (IKA®C-MAG HS 7 ,Becthai Bangkok Equipment & Chemicak 

Co.,Ltd.,Thailand) 
2.2.12 Magnetic stirrer and stirrer bar (IKA®RO10, Becthai Bangkok Equipment & 

Chemicak Co.,Ltd.,Thailand) 
2.2.13 Microplate reader (Accu Reader® Metertech Inc,Taiwan) 
2.2.14 Scanning electron microscopy (SEM LEO 1450VP, EDAX®, USA) 
2.2.15 Sonicator (Ultrasonic cleaner set,WiseClean®,Korea) 
2.2.16 Stirring rod 
2.2.18 Test tube 
2.2.19 Volumetric flask ขนาด 10, 25, 50, 100 และ 1,000 มิลลิลิตร (SCHOTT®,Germany) 

 
2.3 การเตรียมสารสกัดจากผงใบฟ้าทะลายโจร 

2.3.1 การสกัดใบฟ้าทะลายโจร 
การสกัดใบฟ้าทะลายโจรท าด้วยวิธี sonication และ reflux โดยใช้ตัวท าละลายเป็น ethanol 

: water 50 : 50 และสกัดด้วยน้ าเพียงอย่างเดียววิธี sonication จะน าผงใบฟ้าทะลายโจรใส่ในตัวท า
ละลาย ในอัตราส่วน 1:10 แล้ว sonicate เป็นเวลา 120 นาที ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซสเซียส ส่วนการสกัด
ด้วยวิธี reflux จะน าผงใบฟ้าทะลายโจรใส่ในตัวท าละลาย ในอัตราส่วน 1:10 แล้ว reflux เป็นเวลา 120 
นาที ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซสเซียส หลังจากสกัดด้วยวิธีทั้งสองน าไปกรองแล้วน าส่วนใส มาระเหยแห้งใน 
evaporator ภายใต้สภาวะสุญญากาศ (1) 

2.3.2 การหาปริมาณสาร andrographolide ในสารสกัดใบฟ้าทะลายโจร 
การหาปริมาณสาร andrographolide ในสารสกัดใบฟ้าทะลายโจร ท าด้วยวิธ ีhigh performance liquid 

chromatography (HPLC) ใช้คอลัม C18 column (VertiSep™ UPS C18 column 4.6  250 mm, 

5 m, Ligand Scientific, Bangkok, Thailand) mobile phase คือ สารละลายผสมของ methanol 
และ DI water ที่ปรับ pH เท่ากับ 2.8 ด้วย phosphoric acid ที่อัตราส่วน 6 : 4 ปริมาตรฉีดเท่ากับ 20 
ไมโครลิตร อัตราการไหลของ mobile phase ในคอลัม เท่ากับ 1 มิลลิลิตรต่อนาที ใช้ detector เป็น UV 
spectrometer ที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 225 นาโนเมตร (2) 
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2.3.3 ประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากชันชันโรงที่ได้ ด้วย DPPH assay  
เตรียม DPPH (MW 394.32) ความเข้มข้น 200 ไมโครโมลาร์ โดยชั่งผง DPPH 7.89 มิลลิกรัม 

ละลายในเอทานอลปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
เตรียมสารตัวอย่าง ให้มีความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้เอทานอล เป็นตัวท าละลาย เช่น 1, 5, 10, 20 

และ 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วน าไป incubate อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง 
microplate reader  ค านวณหาค่า %Inhibition ตามสมการที่ 1 

  

     %Inhibition = 
(𝐴3)𝑎𝑣𝑔−[(𝐴1)𝑎𝑣𝑔−(𝐴2)𝑎𝑣𝑔]

(𝐴3)𝑎𝑣𝑔
   x 100………………….(1) 

 
โดยที่     A1 = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง 
           A2 = ค่าการดูดกลืนแสงของ Blank 
           A3 = ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH 
น า %Inhibition และความเข้มข้นที่ทดสอบไปสร้างกราฟเพ่ือหาค่า IC50 
หมายเหตุ : ความเข้มข้นสุดท้ายที่น าไปสร้างกราฟ IC50 จะเป็นครึ่งหนึ่งของความเข้มข้นเริ่มต้น 
 
2.4 การเตรียมแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 

เตรียมสารละลาย 10% w/w พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) และสารละลาย 10% w/w พอลิไว
นิลไพโรลิโดน (PVP) น ามาผสมที่ อัตราส่วนต่างๆ  (PVA/PVP) ได้แก่ 100/0, 80/20, และ 70/30 
สารละลายที่ได้ถูกน าไปบรรจุในหลอดฉีดยาพลาสติกขนาด 5 มิลลิลิตร ที่ต่อเข้ากับเข็มโลหะขนาด 21G 
น าไปวางบน syringe pump และต่อปลายเข็มโลหะ เข้ ากับ high-voltage DC power supply 
(Gamma High Voltage Research) ให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 15 กิโลโวลต์ สารละลายถูก pump ด้วย
อัตรา 0.25 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ระยะห่างระหว่าง ปลายเข็มถึงส่วนรองรับเส้นใยที่ 15 เซนติเมตร 
ระยะเวลาในการเตรียมแต่ละครั้งอยู่ที่ 24 ชั่วโมง เพ่ือให้ได้เส้นใยที่มีความหนาประมาณ 110 – 130 
ไมโครเมตร รูปเครื่องมือในการท าเส้นใยนาโนแสดงดังรูปที่ 1 เมื่อได้อัตราส่วนของ PVA/PVP ที่มีความ
เหมาะสมแล้ว จึงละลายสารสกัดใบฟ้าทะลายโจรลงไปในสารสะลายที่ใช้เตรียมแผ่นเส้นใยที่ความเข้มข้น 
1%, 5%, 10%w/w ปั่นให้เข้ากันด้วย magnetic stirrer เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  
 
2.5 การตรวจสอบคุณลักษณะของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 

2.5.1 การตรวจสอบสัณฐานวิทยาของเส้นใย ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Scanning 
electron microscope, SEM) 
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ตัดแผ่นเส้นใยให้มีขนาด 0.5 X 0.5 cm น าไปติดบน Stub ด้วย carbon tape จากนั้นน าไป
เคลือบทอง ด้วยเครื่อง Gold Sputter จากนั้นน าไปส่งภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ถ่ายจ านวน 3 
ภาพต่อตัวอย่างด้วยก าลังขยายเท่ากัน เมื่อได้รูปภาพแล้วน ามาวิเคราะห์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น
ใยด้วย โปรแกรม Jmicrovision วัดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวอย่างละ 100 เส้น น ามาหาเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สร้างกราฟการกระจายขนาดของเส้นใย (3) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
รูปที่ 1 แสดงกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิง (electrospinning)  

 
2.5.2 การตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของแผ่นเส้นใย 

การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของแผ่นเส้นใย ดังนี้  
1) การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของแผ่นเส้นใยโดยใช้เทคนิค Fourier transform 

infrared spectroscopy (FT-IR) ใช้เครื่อง FT-IR สแกนความยาวคลื่น 400 – 4,000 cm-1  
2) การตรวจสอบความเป็นผลึกของเส้นใยด้วยเทคนิค powder x-ray diffractometer 

(PXRD, Miniflex II, Rigaku, Japan) ใช้ Nickel-filtered Cu radiation generated in a sealed tube 

operated at 30 kv and 15 mA บันทึก diffraction pattern ที่ the  range of 5 – 45 อัตราการ
สแกน เท่ากับ 4 min-1 

 
2.6 การประเมินเวลาในการเปียกของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 
 เวลาในการเปียกของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ท าโดยวางกระดาษกรอง
บน petri dish ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ท าให้เปียกด้วย น้ าลายเทียม (เตรียมจาก 2.38 
กรัม Na2HPO4, 0.19 กรัม KH2PO4, และ 8 กรัม NaCl ต่อน้ า 1 ลิตร ปรับ ค่าความเป็นกรดด่างด้วย กรด 
phosphoric จนได้ pH เท่ากับ 6.8 ± 0.05)(1)) โดยน้ าลายเทียมส่วนเกินจะดูดออก การเตรียมแผ่นเส้น
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ใยส าหรับการประเมินเวลาในการเปียก ตัดแผ่นเส้นใยให้มีขนาด 2 x 2 เซนติเมตร แผ่นเส้นใยมีความหนา
ประมาณ 110 – 130 ไมโครเมตร วางแผ่นเส้นใยบน petri dish ที่เตรียมไว้ บันทึกภาพทุกๆ 1 วินาทีจน
แผ่นเส้นใยเปียกทั้งแผ่น  
2.7 การหาปริมาณสาร andrographolide ในแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 

การหาปริมาณสาร andrographolide ในแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร (% 
loading efficacy) ท าโดยละลายแผ่นเส้นใย 5 มิลลิกรัม ในสารละลาย น้ าลายเทียม:เอทานอล (50:50) 5 
มิลลิลิตร ปั่นด้วย magnetic stirrer เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน าสารละลายที่ได้ไปกรองผ่าน 
membrane ขนาด 0.45 ไมครอน เพ่ือน าไปวิเคราะห์หาปริมาณ andrographolide ด้วยเครื่อง HPLC 
สภาวะตามข้อ 2.3.2 จากนั้นน ามาค านวณหาค่า %loading efficacy ตามสมการที่ 2  
 

% loading efficacy = น้ าหนักสารที่ค านวณได้/น้ าหนักสารที่บรรจุลงไป x 100…….…..(2) 
 

 
2.8 การศึกษาการปลดปล่อยสาร andrographolide จากแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้า
ทะลายโจร 

การศึกษาการปลดปล่อยสาร andrographolide จากแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้า
ทะลายโจร ท าให้น้ าลายเทียม ชั่งแผ่นเส้นใยให้ทราบน้ าหนักที่แน่นอน ใส่ลงในน้ าลายเทียมที่ 37 องศา
เซสเซียส เขย่าด้วยเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที เมื่อถึงเวลาที่ก าหนด สุ่มตัวอย่าง ออกมา
วิเคราะห์หาปริมาณ andrographolide ด้วยเครื่อง HPLC ตามสภาวะในข้อ 2.3.2 
 
2.9 การศึกษาความเป็นพิษของเซลล์ของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 

ความเป็นพิษต่อเซลล์ของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ต่อ human gingival 
fibroblast เซลล์ ประเมินโดยใช้ MTT assay ดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน (ISO 10993-5 indirect contact) 
น าแผ่นเส้นใยนาโนไปผ่านแสงอัลตร้าไวโอเลท เพ่ือฆ่าเชื้อเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นละลายแผ่นเส้นใยนา
โน ในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ปราศจากซีรั่ม (SFM) ที่ประกอบด้วย Dulbecco’s modified Eagle’s medium 
(DMEM) 1% l-glutamine 1% lactalbumin และ 1% antibiotic และ antimycotic ให้ได้ความเข้มข้น 
Normal human foreskin fibroblast (NHF) เซลล์ใน DMEM ที่ม ี10% ซีรัม ที่มีความหนาแน่นของเซลล์ 
8000 เซลล์ใน 100 ไมโครลิตร หยอดลงใน 96-well plates น าไปเพาะเลี้ยงจนเซลล์เกาะที่ก้น plate เป็น
เวลา  2 วัน ใน incubate ที่ 37 องศาเซลเซียส เมื่อเซลล์เกาะที่ก้น plate แล้วดูดอาหารเลี้ยงเซลล์ออก 
แล้วแทนที่ด้วยอาหารที่มีแผ่นเส้นใยนาโนละลายอยู่ น าไป incubate เป็นเวลา 1 วัน หลังจากเซลล์ได้
สัมผัสกับสารละลายของแผ่นเส้นใยนาโนจนครบเวลาแล้ว จึงดูดสารละลายออก ใส่สารละลาย MTT 1 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ลงไปแทนที่ incubate เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาดูดสารละลาย MTT ออก ล้าง
ด้วยสารละลายฟอตเฟสบัฟเฟอร์ pH 7.4  ละลายผลึก formazan ที่ก้น plate ที่ได้จากเซลล์ที่มีชีวิต ด้วย 
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DMSO 100 ไมโครลิตรต่อหลุม น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร โดยเครื่อง 
microplate reader (Universal Microplate Analyzer, Model AOPUS01 and AI53601, Packard 
BioScience, CT, USA). ค านวณหา % cell viability โดยหลุมที่ใส่อาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่มีแผ่นเส้นใยนาโน
ไคโตซานละลายอยู่ (SFM) เป็นกลุ่มควบคุม (100% cell viability) (3) 

 
2.10 การศึกษาความคงตัวของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 

การศึกษาความคงตัวของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรจะเก็บแผ่นเส้นใยที่
ความเข้มข้น 0% w/w และ 10% w/w ทีส่ภาวะปกติ อุณหภูมิ 30 องศาเซสเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60% 
และที่สภาวะเร่ง อุณหภูมิ 45 องศาเซสเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75% เป็นเวลา 6 เดือน เมื่อครบเวลา 
ศึกษาสัณฐานวิทยาของแผ่นเส้นใยภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและหารปริมาณของสาร 
andrographolide ในแผ่นเส้นใย 
 
2.11 การวิเคราะห์ทางสถิติ Statistical analysis 
 ข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาจากการท าซ้ า 3 ครั้ง ข้อมูลแสดงเป็น ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้สถิติ one-way analysis of variance (ANOVA) ส าหรับวิเคราะห์ความแตกต่าง ก าหนด
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 โดยใชโ้ปรแกรม (SPSS version 10.0 for Windows (SPSS Inc., USA)) 
 
                                                                                                                                                                               

 
 
3 
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บทท่ี 3 
ผลการวิจัย 

 
3.1 การเตรียมสารสกัดจากใบฟ้าทะลายโจรและการตรวจสอบคุณลักษณะ 

3.1.1 การสกัดใบฟ้าทะลายโจร 
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละผลผลิตและปริมาณของ andrographolide จากการสกัดฟ้าทะลายด้วยเทคนิคและ
ตัวท าละลายต่าง ๆ 

วิธีการสกัด ตัวท าละลาย อัตราส่วน Yield (%) 
Andrographolide 

(g/100 g) 
Reflux Ethanol : water 50 : 50 18.86  0.30 9.31  0.25 

Sonicate Ethanol : water 50 : 50 17.34  0.88 8.91  0.21 
Sonicate Ethanol : water 0 : 100 14.68  1.78 N/A 

N/A คือไม่พบสาร andrographolide ในสารสกัด 
 
ผลการสกัดใบฟ้าทะลายโจรแสดงดังตารางที่ 1 จากผลการทดลองพบว่า การสกัดด้วยวิธี Reflux 

ด้วย Ethanol : water 50 : 50 มีร้อยละผลผลิตมากที่สุดและมีปริมาณของสาร andrographolide มาก
ที่สุดด้วย และเมื่อสกัดด้วยน้ าเพียงอย่างเดียวพบว่า ไม่สามารถสกัดสาร  andrographolide ออกมาได้ 
เนื่องจาก andrographolide เป็นสารที่ละลายน้ าได้น้อย (4) 
 

3.1.2 การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดฟ้าทะลายโจรด้วย DPPH assay 
เมื่อน าสารสกัดด้วยวิธี Reflux ด้วย Ethanol : water 50 : 50 มาศึกษา ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

ด้วยวิธี DPPH assay พบว่า วิธี DDPH ไม่สามารถหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ได้เนื่องจากสาร
สกั ดมี สี ที่ ร บกวน  DPPH assay คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ทดลอง หาฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ร ะขอ งส า ร 
andrographolide พบว่า ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมีมีค่าร้อยละการยับยั้งถึง 50 ได้ ในช่วง
ความเข้มข้น 1 – 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
 
3.2 การเตรียมแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 

สูตรต ารับของแผ่นเส้นใยที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้นต่างๆ ได้ใส่สารเพ่ิมความ
หวาน 2 ชนิด คือ โซเดียมแซคคารินในปริมาณร้อยละ 1 และไซลิทอลร้อยละ 10 เนื่องจากสารสกัดฟ้า
ทะลายโจรมีรสขมมาก จึงจ าเป็นต้องกลบรส เพ่ือให้เมื่อเข้าไปในช่องปากแล้วมีรสขมน้อยลง  
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3.3 การตรวจสอบคุณลักษณะของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 
3.3.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 

รูปที่ 2 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและการกระจายขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของแผ่นเส้นใย PVA/PVP ที่อัตราส่วนต่างๆ 

 
 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ก าลังขยาย 5000 เท่า ของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปัน 
PVA/PVP ที่อัตราส่วน (a) 70/30, (b) 80/20 และ (c) 100/0 
 

รูปที่ 3 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและการกระจายขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของแผ่นเส้นใยที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่าค่าเฉลี่ยของเส้น

ผ่านศูนย์กลางของเส้นใยที่มีความเข้มข้นของสารสกัด 0, 1, 5 และ 10% w/w เท่ากับ 218.47  50.71 

243.31  51.57 249.77  55.29 และ 256.73  62.17 นาโนเมตร ตามล าดับ 
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รูปที่ 3 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ก าลังขยาย 5000 เท่า ของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่มี
สารสกัดฟ้าทะลายโจรความเข้มข้น (a) 0% w/w, (b) 1% w/w, (c) 5% w/w และ (d) 10% w/w  และ
การกระจายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่มีสารสกัดฟ้าทะลายโจรความเข้มข้น  
(e) 0% w/w, (f) 1% w/w, (g) 5% w/w และ (h) 10% w/w 
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3.4 การประเมินลักษณะของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 
FT-IR pattern ของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 0% w/w และ 

10% w/w และสารสกัดฟ้าทะลายโจร แสดงดัง รปูที่ 4 

  
รูปที่ 4 FT-IR pattern ของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 0% w/w 
และ 10% w/w และสารสกัดฟ้าทะลายโจร 
 

PXRD pattern ของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้นต่างๆ แสดงดัง
รูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 PXRD pattern ของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น (a) 0% 
w/w, (b) 1% w/w, (c) 5% w/w, (d) 10% w/w และ (e) สารสกัดฟ้าทะลายโจร 
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3.5 การประเมินเวลาในการเปียกของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 
เวลาการเปียกของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้นต่างๆ แสดงดังรูป

ที่ 6 - 9 
 

 
 
รูปที่ 6 การเปียกของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 0% w/w 
 
 

 
 
รูปที่ 7 การเปียกของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 1% w/w 
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รูปที่ 8 การเปียกของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 5% w/w 
 
 

 
 
รูปที่ 9 การเปียกของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 10% w/w 
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3.6 การหาปริมาณสาร andrographolide ในแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 
การหาปริมาณสาร andrographolide ในแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร พบวา่

แผ่นเส่นใยที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 1% w/w, 5% w/w/ และ 10% w/w มีค่า 

loading efficacy (%) เท่ากับร้อยละ 83.90  2.38, 76.36  2.13 and 79.03  2.78% ตามล าดับ 

 
3.7 การศึกษาการปลดปล่อยสาร andrographolide จากแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้า
ทะลายโจร 

รูปที่ 10 แสดงการปลดปล่อยสาร andrographolide ออกจากเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้า
ทะลายโจรความเข้มข้นต่างๆ 
 

 

รูปที่ 10 แสดงการปลดปล่อยสาร andrographolide ออกจากเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลาย

โจรที่ความเข้มข้น () 1% w/w, () 5% w/w และ () 10% w/w 
 

  
2.10 การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 

การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ Human gingival fibroblast ด้วยวิธี MTT assay แผ่นเส้นใยนา
โนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ความเข้มข้นต่างๆ น ามาเตรียมเป็นสารละลายใน DMEM (-) ที่ความ
เข้มข้นต่างๆ และน าสารละลายมาใส่ในเซลล์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 11 - 14 
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รูปที่ 11 ร้อยละการอยู่รอดของ human gingival fibroblast เซลล์ ในแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุ
สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 0% w/w ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
 

 
 
รูปที่ 12 ร้อยละการอยู่รอดของ human gingival fibroblast เซลล์ ในแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุ
สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 1% w/w ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 13 ร้อยละการอยู่รอดของ human gingival fibroblast เซลล์ ในแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุ
สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 5% w/w ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
 

 
 
รูปที่ 14 ร้อยละการอยู่รอดของ human gingival fibroblast เซลล์ ในแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุ
สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 10% w/w ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
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2.11 การศึกษาความคงตัวของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 
การศึกษาสัณฐานวิทยาของเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่เก็บรักษาที่ สภาวะปกติ

และสภาวะเร่งเป็นเวลา 6 เดือนแสดงดังรูปที่ 15 และปริมาณสาร andrographolide ที่ยังอยู่ในแผ่นเส้น
ใยอิเล็กโตรสปันที่มีสารสกัดฟ้าทะลายโจร แสดงดังตารางที่ 2 

 

 
 
รูปที่ 15 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ก าลังขยาย 5000 เท่า ของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่
มีสารสกัดฟ้าทะลายโจรความเข้มข้น 0% w/w ที่เวลา 0 เดือน (a), 6 เดือนที่สภาวะปกติ (b) และ 6 
เดือนที่สภาวะเร่ง (c) และความเข้มข้น 10% w/w ที่เวลา 0 เดือน (d), 6 เดือนที่สภาวะปกติ (e) และ 6 
เดือนที่สภาวะเร่ง (f) 
 
ตารางที่ 2 ค่า loading efficacy (%) ของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่มีสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ความ
เข้มข้น 10% w/w ที่สภาวะต่างๆ 

เวลา loading efficacy (%) 
0 เดือน 79.03  2.78 

6 เดือนสภาะปกติ 72.55  2.64 
6 เดือนสภาวะเร่ง 56.27  5.08 
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บทท่ี 4 
สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 

 
4.1 การเตรียมและการประเมินแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร  

จากผลการทดลองศึกษาสัณฐานวิทยาของเส้นใย ในการศึกษาก่อนการตั้งต ารับ พบว่า อัตราส่วน
ของ PVA/PVP ที่เหมาะสมจะน ามาเตรียมเป็นแผ่นเส้นใยที่ละลายเร็วคือ 80/20 PVA/PVP เนื่องจากได้
เส้นใยที่มีลักษณะดี ไม่เยิ้มเหลว หากเพ่ิมอัตราส่วนของ PVP จาก 20 เป็น 30 พบว่าเส้นใยจะเยิ้มเหลวได้
ง่าย เนื่องจากคุณสมบัติความสามารถในการดูดความชื้นของ PVP เมื่อน าสารละลาย 80/20 PVA/PVP 
มาบรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 1 – 10% w/w และน ามาผ่านกระบวนการอิเล็กโตรสปิ
นนิงจนได้เป็นเส้นใยพบว่า เส้นใยที่ได้เรียบ ไม่มีเม็ดบีดปรากฏในเส้นใย ในทุกความเข้มข้นของสารสกัด 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใยอยู่ในช่วง 218 – 257 นาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของสารสกัด ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับการทดลองก่อนหน้า (3) 
จากผลการประเมินเส้นใยด้วย Powder X-ray diffractometer พบว่าแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุ
สารสกัดฟ้าทะลายโจรทุกความเข้มข้นแสดงลักษณะอสัณฐาน ซึ่งจะท าให้ละลายได้อย่างรวดเร็วในช่อง
ปาก ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีพบ พีคของสารสกัดในแผ่นเส้นใยที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปิ
นนิง ชี้ให้เห็นว่า สารส าคัญในสารสกัดไม่เกิดการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันที่ส าคัญเมื่อผ่านกระบวนการ เทคนิคอิ
เล็กโตรสปินนิง (5) 

จากการประเมินเวลาในการเปียกของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ความ
เข้มข้น 10% w/w พบว่ามีเวลาในการเปียก เท่ากับ 11.67  3.5 วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยอิเล็ก
โตรสปันที่บรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้นต่ ากว่า 10% w/w จะเปียกได้หมดในเวลาน้อยกว่า 5 
วินาที ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากสารสกัดละลายน้ าได้น้อยท าให้เพ่ิมเวลาในการเปียกมากขึ้น ในแผ่นที่มีความ
เข้มข้นของสารสกัดมาก (6) ผลการศึกษา loading efficacy ของ แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสาร
สกัดฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่ามีค่าร้อยละมากกว่า 80 การศึกษาการปลดปล่อยสารส าคัญ 
andrographolide ออกจากเส้นใยพบว่า แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ความ
เข้มข้นต่างๆ สามารถปลดลป่อยสารส าคัญได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าร้อยละ 80 ในเวลา 15 นาที และเกือบ
ร้อยละ 100 ในเวลา 30 นาที (7) 

จากการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ Human gingival fibroblast พบว่า แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่
บรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 0% w/w, 1% w/w และ 5% w/w แสดงค่าร้อยละความอยู่
รอดของเซลล์มากกว่าร้อยละ 80 ในความเข้มข้น 10 – 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แต่ แผ่นเส้นใยอิเล็กโต
รสปันที่บรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 10% w/w แสดงค่าร้อยละความอยู่รอดของเซลล์
เท่ากับร้อยละ 36.41 ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จึงสรุปได้ว่าหากปริมาณของสารสกัดใน
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แผ่นเส้นใยมากเกินไปจะท าให้เกิดพิษต่อเซลล์ได้จึงแนะน าให้ใช้ แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัด
ฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้นต่างๆ ไม่เกิน 75 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (8) 

จากการศึกษาความคงตัวของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ความเข้มข้น 
0% w/w และ 10% w/w ที่เวลา 6 เดือนในสภาวะปกติและสภาวะเร่งพบว่า ลักษณะสัณฐานวิทยา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบเส้นใยเกิดการเยิ้มเหลว และเยิ้มเหลวมากเมื่อเก็บในสภาวะเร่ง 
ปริมาณของสาร andrographolide ลดลงเหลือร้อยละ 50 เมื่อเก็บในสภาวะเร่งเป็นเวลา 6 เดือน จากผล
การทดลองชี้ให้เห็นว่าควรเก็บแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจร ให้ปราศจากอากาศ
และความชื้น  
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ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการวิจัย (Output)  
1. ได้ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัย  
 Natthan Charernsriwilaiwat, Passakorn Prasertrungpanich, Praneet Opanasopit. 
Preparation and characterization of Androghaphis paniculata extract loaded polyvinyl 
alcohol nanofibers via electrospinning process The Thai Journal of Pharmaceutical 
Sciences (TJPS), 2017, Vol 41 (Supplement Issue) page 81-84. 
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Figure 4. Release profiles of ( ) 1%, ( ) 5% and ( ) 10% AP extract from PVA nanofiber. Data express as 

mean  SD (n=3). 
 

Discussion 
The morphology of PVA nanofiber was smooth and without bead structure in all concentration of AP 

extract. The average diameter of fibers was in a range of 218 – 257 nm. The average diameter of nanofibers 

slightly increased when the amounts of AP extract increased. This result was in accordance with our previous 

study, which indicated that the incorporation of Garcinia mangostana (GM) extracts into the electrospun 

chitosan/PVA nanofibers did not affect their morphology and the average diameters of the nanofiber ranged 

between 205.56 to 251.35 nm4. The PXRD patterns indicated that the AP extract loaded PVA nanofibers were 

in an amorphous state. After electrospinning process, the PVA and AP extract solidified very rapidly, leading to 

a decrease in mobility of AP extract molecules. The AP extract could be incorporated into PVA nanofibers 

approximately 80%. This indicated that AP extract was well mixed with PVA due to it hydrophilicity properties 

of extract. The nanofibers exhibited rapid wetting time and release of AP extract due to the highly porous 

structure of nanofiber and hydrophilicity of PVA8.   
 

Conclusion 

In conclusion, AP extract loaded PVA nanofibers was successfully prepared via an electrospinning 

process. The SEM images illustrated that the diameter of fibers was in a range of 218 – 257 nm and without 

bead formation. The PXRD diffractogram indicated that AP extract loaded PVA nanofibers was in an amorphous 

state. The AP extract could be incorporated into PVA nanofibers approximately 80%. The nanofibers rapidly 

wet within 11.67 seconds in artificial saliva and rapidly release AP extract. This nanofiber may have potential 

application for oral fast dissolving delivery.                                                                                                                                                                              
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รายงานสรุปการเงิน 
เลขที่โครงการระบบบริหารงานวิจัย - สัญญาเลขท่ี 17/2559 

โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้งานเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ชื่อโครงการ การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนละลายเร็วในปากท่ีบรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน ภก.ผศ.ดร. ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ 
รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี 4 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

รายรับ 
จ านวนเงินที่ได้รับ 
งวดที่ 1 (50%) บาท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
งวดที่ 2 (40%) บาท เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
งวดที่ 3 (10%) บาท ยังไม่ได้รับ 
รวม  
รายจ่าย  

รายการ งบประมาณท่ีตั้งไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง จ านวนเงินคงเหลือ/เกิน 
1. ค่าตอบแทน 40,000 บาท 40,000 บาท 0 บาท 

2. ค่าจ้าง 99,600 บาท 99,600 บาท 0 บาท  
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4. ค่าใช้สอย 35,000 บาท 27,075 บาท ขาด 7,925 บาท 
5. ค่าครุภัณฑ์ 0 บาท 0 บาท 0 บาท 

6. ค่าสาธารณูปโภค 45,000 บาท 45,000 บาท 0 บาท 
รวม 450,000 บาท 450,163.96 บาท 163.96 บาท 
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รูปที่ 1 โครมาโตแกรมของสารสกัดใบฟ้าทะลายโจร 
 
 

 
รูปที่ 2 กราฟมาตรฐานสาร andrographolide 
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ตารางที่ 1 เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 0% w/w 
Diameter (nm) Range (nm) Frequency 

118.58 181.63 197.33 220.62 263.11 0-50 0 
131.55 186.05 198.70 229.04 263.11 51-100 0 
141.46 186.05 198.70 229.04 263.11 101-150 4 
148.91 186.05 198.70 229.04 265.16 151-200 40 
156.00 187.49 200.05 232.56 265.16 201-250 29 
156.00 187.49 200.05 232.56 265.16 251-300 22 
162.79 187.49 200.05 232.56 265.16 301-350 5 
162.79 187.49 208.01 233.72 272.20 351-400 0 
162.79 187.49 208.01 233.72 272.20 Mean 218.4719 
162.79 187.49 208.01 237.16 280.04 SD 50.71055 
164.44 191.77 208.01 237.16 280.04   

164.44 191.77 209.30 239.43 281.00   

164.44 191.77 209.30 239.43 282.92   

164.44 191.77 209.30 250.47 283.87   

167.70 191.77 210.59 250.47 287.66   

167.70 191.77 214.41 251.55 305.88   

177.11 191.77 214.41 255.81 364.01   

177.11 191.77 214.41 255.81 367.71   

177.11 197.33 214.41 260.01 367.71   

181.63 197.33 220.62 260.01 396.03   
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ตารางที่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 1% w/w 
Diameter (nm) Range (nm) Frequency 

145.83 196.86 231.09 253.52 282.61 0-50 0 
152.17 200.42 231.09 254.45 283.44 51-100 0 
156.76 200.42 234.14 261.77 283.44 101-150 1 
156.76 200.42 235.14 261.77 285.93 151-200 20 
158.26 205.09 235.14 261.77 290.04 201-250 37 
158.26 214.11 239.13 261.77 290.04 251-300 31 
165.56 214.11 240.12 262.67 290.04 301-350 7 
173.91 214.11 240.12 262.67 292.47 351-400 4 
175.27 217.39 243.05 265.36 292.47 Mean 243.31 
175.27 217.39 243.05 268.90 302.79 SD 51.58 
175.27 217.39 243.05 272.39 307.44   

179.27 218.48 243.05 272.39 307.44   

179.27 218.48 247.86 272.39 311.26   

179.27 221.70 247.86 274.98 313.53   

185.74 221.70 247.86 276.69 339.58   

185.74 221.70 247.86 276.69 348.50   

194.44 223.82 247.86 276.69 351.21   

195.65 223.82 247.86 278.40 358.53   

196.86 226.96 253.52 278.40 361.81   

196.86 226.96 253.52 282.61 422.10   
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ตารางที่ 3 เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 5% w/w 
Diameter (nm) Range (nm) Frequency 

160.25 201.23 228.79 259.15 302.25 0-50 0 
160.25 204.88 232.01 260.10 302.25 51-100 0 
161.78 204.88 240.37 266.67 302.25 101-150 0 
161.78 204.88 240.37 267.59 302.25 151-200 20 
169.24 204.88 240.37 267.59 302.25 201-250 33 
169.24 204.88 240.37 267.59 314.27 251-300 27 
173.56 209.64 240.37 267.59 314.27 301-350 16 
173.56 209.64 244.44 268.51 314.27 351-400 4 
177.78 210.82 245.45 270.35 315.84 Mean 249.77 
179.16 210.82 245.45 278.44 330.36 SD 55.29 
183.25 213.31 248.45 278.44 330.36   

183.25 218.86 248.45 278.44 333.33   

188.56 219.99 248.45 278.44 333.33   

189.87 219.99 251.42 281.09 334.07   

189.87 222.22 251.42 282.84 336.28   

191.16 222.22 253.37 288.89 345.70   

191.16 222.22 253.37 288.89 359.01   

191.16 223.33 253.37 289.74 377.12   

198.76 223.33 255.56 292.29 380.38   

198.76 228.79 259.15 298.14 421.64   
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ตารางที่ 4 เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 10% w/w 
Diameter (nm) Range (nm) Frequency 

119.67 203.28 237.28 271.26 309.52 0-50 0 
142.29 204.88 240.37 272.73 309.52 51-100 0 
159.09 204.88 244.78 273.67 316.55 101-150 2 
160.25 204.88 245.83 273.67 318.17 151-200 17 
160.71 210.82 245.83 273.67 318.17 201-250 29 
163.89 210.82 248.45 274.87 321.41 251-300 29 
169.24 214.41 248.45 277.42 321.41 301-350 14 
173.56 214.41 248.45 277.42 325.41 351-400 9 
173.56 219.99 253.37 278.44 325.41 Mean 256.73 
179.16 223.84 253.37 278.44 330.36 SD 62.17 
179.16 223.84 253.37 281.12 346.17   

179.16 223.84 253.37 284.58 351.36   

191.16 226.62 254.10 288.89 356.25   

191.16 227.27 254.10 295.45 361.75   

192.85 227.27 259.13 296.33 382.33   

195.51 227.27 259.13 298.93 386.36   

195.51 227.27 260.10 298.97 387.03   

195.51 228.79 265.04 305.76 388.36   

198.76 231.77 267.59 309.12 397.52   

201.23 237.28 268.51 309.12 424.55   

 
ตารางที่ 5 ร้อยละการยับยั้งของสาร andrographolide โดยวิธี DPPH assay 

concentration %Inhibition 
mean SD 

mg/ml n=1 n=2 n=3 
5.00 10.40 11.50 9.31 10.40 1.09 
4.00 11.68 10.40 9.12 10.40 1.28 
3.00 12.96 7.85 6.93 9.25 3.25 
2.00 12.77 17.52 12.77 14.36 2.74 
1.00 12.41 12.04 12.04 12.17 0.21 
0.50 11.31 11.50 10.40 11.07 0.59 
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ตารางที่ 6 ร้อยละการยับยั้งของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 0% w/w 
โดยวิธี DPPH assay 

concentration %Inhibition 
mean SD 

mg/ml n=1 n=2 n=3 
5.00 14.96 13.45 15.52 14.64 1.07 
4.00 12.70 15.71 13.26 13.89 1.60 
3.00 15.34 17.98 17.79 17.03 1.47 
2.00 12.70 12.32 14.39 13.14 1.10 
1.00 13.64 11.19 12.51 12.45 1.23 
0.50 11.00 12.88 15.34 13.07 2.17 

 
ตารางที่ 7 ร้อยละการยับยั้งของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 1% w/w 
โดยวิธี DPPH assay  

concentration %Inhibition 
mean SD 

mg/ml n=1 n=2 n=3 
5.00 23.44 23.07 22.12 22.88 0.68 
4.00 16.47 14.96 19.67 17.03 2.41 
3.00 19.67 18.92 22.12 20.24 1.68 
2.00 15.34 17.79 19.11 17.41 1.91 
1.00 13.83 14.77 16.47 15.02 1.34 
0.50 8.36 10.62 14.77 11.25 3.25 

 
ตารางที่ 8 ร้อยละการยับยั้งของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 5% w/w 
โดยวิธี DPPH assay 

concentration %Inhibition 
mean SD 

mg/ml n=1 n=2 n=3 
5.00 23.82 30.99 23.44 26.08 4.25 
4.00 33.63 36.64 19.11 29.79 9.38 
3.00 29.10 32.12 30.61 30.61 1.51 
2.00 24.58 27.78 25.71 26.02 1.63 
1.00 15.52 22.69 13.07 17.10 5.00 
0.50 13.07 15.15 14.39 14.20 1.05 
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ตารางที่ 9 ร้อยละการยับยั้งของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 10% w/w 
โดยวิธี DPPH assay  

concentration %Inhibition 
mean SD 

mg/ml n=1 n=2 n=3 
5.00 33.44 32.50 37.40 34.44 2.60 
4.00 41.17 41.36 44.56 42.36 1.91 
3.00 32.12 27.97 36.64 32.24 4.34 
2.00 18.16 10.81 11.75 13.58 4.00 
1.00 17.22 21.56 21.94 20.24 2.62 
0.50 -1.63 4.02 6.66 3.02 4.24 

 
ตารางที่ 10 การปลดปล่อยสารส าคัญ andrographolide จากแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัด
จากฟ้าทะลายโจร 1% w/w 

Time 
(min) 

%Cumulative release 
mean SD 

n=1 n=2 n=3 
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 24.1 23.2 24.9 24.1 0.8 
3 33.8 34.0 33.2 33.7 0.4 
5 46.4 47.3 42.2 45.3 2.7 

10 56.3 58.1 61.4 58.6 2.6 
15 77.5 82.0 83.6 81.0 3.2 
30 91.1 92.8 97.4 93.8 3.3 
60 102.1 99.1 109.3 103.5 5.3 
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ตารางที่ 11 การปลดปล่อยสารส าคัญ andrographolide จากแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัด
จากฟ้าทะลายโจร 5% w/w 

Time 
(min) 

%Cumulative release 
mean SD 

n=1 n=2 n=3 
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 18.1 15.8 17.5 17.1 1.2 
3 38.7 36.4 35.7 37.0 1.5 
5 55.7 51.8 52.3 53.3 2.1 

10 77.1 72.4 67.7 72.4 4.7 
15 88.4 84.1 78.1 83.6 5.2 
30 101.9 99.9 95.4 99.1 3.3 
60 102.8 101.3 98.5 100.8 2.2 

 
ตารางที่ 12 การปลดปล่อยสารส าคัญ andrographolide จากแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัด
จากฟ้าทะลายโจร 10% w/w 

Time 
(min) 

%Cumunitive release 
mean SD 

n=1 n=2 n=3 
0 0.0 1.1 2.1 0.0 0.0 
1 37.1 36.1 33.7 35.7 1.8 
3 64.4 55.9 51.6 57.3 6.5 
5 65.1 67.1 61.1 64.5 3.1 

10 74.4 78.1 80.1 77.5 2.9 
15 92.2 89.5 88.0 89.9 2.1 
30 96.6 94.9 90.6 94.0 3.1 
60 108.4 105.1 102.2 105.2 3.1 
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N=1 

 
N=2 

 
N=3 

 
 
รูปที่ 3 แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 0% w/w บน saliva plate ที่เวลา
ต่างๆ 
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N=1 

 
N=2 

 
N=3 

 
 
รูปที่ 4 แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 1% w/w บน saliva plate ที่เวลา
ต่างๆ 
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N=1 

 
N=2 

 
N=3 

 
 
รูปที่ 5 แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 5% w/w บน saliva plate ที่เวลา
ต่างๆ 
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N=1 

 
N=2 

 
N=3 

 
รูปที่ 6 แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 10% w/w บน saliva plate ที่เวลา
ต่างๆ 
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ตารางที่ 13 ร้อยละการอยู่รอดของ human gingival fibroblast เซลล์ ในแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่
บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 0% w/w ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

Sample 
%cell viability 

n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 mean SD 
control 100.40 99.65 98.90 98.27 102.78 100.00 1.75 

10 mg/ml 108.92 105.54 104.16 102.41 104.66 105.14 2.41 
25 mg/ml 118.45 120.08 111.31 113.56 114.06 115.49 3.64 
50 mg/ml 145.02 146.65 139.76 136.63 141.64 141.94 4.03 
75 mg/ml 150.66 151.42 146.78 145.90 151.17 149.19 2.63 
100 mg/ml 118.20 139.13 132.36 136.63 132.24 131.71 8.10 

 
ตารางที่ 14 ร้อยละการอยู่รอดของ human gingival fibroblast เซลล์ ในแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่
บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 1% w/w ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

Sample 
%cell viability 

n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 mean SD 
control 100.36 100.36 99.34 96.16 103.79 100.00 2.73 

10 mg/ml 112.68 119.41 113.44 110.52 115.35 114.28 3.35 
25 mg/ml 111.79 111.92 107.60 106.58 109.25 109.43 2.41 
50 mg/ml 113.44 117.76 113.31 104.17 112.17 112.17 4.96 
75 mg/ml 101.88 115.73 108.36 92.86 119.79 107.72 10.78 
100 mg/ml 88.80 91.46 99.59 77.11 89.94 89.38 8.06 

 
ตารางที่ 15 ร้อยละการอยู่รอดของ human gingival fibroblast เซลล์ ในแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่
บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 5% w/w ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

Sample 
%cell viability 

n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 mean SD 
control 97.58 99.55 99.93 107.10 95.84 100.00 4.29 

10 mg/ml 107.22 113.53 111.80 113.28 105.12 110.19 3.80 
25 mg/ml 106.73 116.25 104.75 107.84 105.99 108.31 4.58 
50 mg/ml 121.32 116.00 119.84 118.23 113.53 117.78 3.09 
75 mg/ml 104.50 113.90 111.30 119.71 93.25 108.53 10.14 
100 mg/ml 80.76 94.73 78.41 95.23 80.39 85.90 8.34 
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ตารางที่ 16 ร้อยละการอยู่รอดของ human gingival fibroblast เซลล์ ในแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันที่
บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 10% w/w ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

Sample 
%cell viability 

n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 mean SD 
control 101.42 94.45 102.14 102.62 99.38 100.00 3.34 

10 mg/ml 110.55 110.55 113.19 112.83 112.11 111.85 1.25 
25 mg/ml 135.42 131.70 143.35 138.07 134.82 136.67 4.37 
50 mg/ml 143.23 134.58 144.20 143.96 135.06 140.21 4.93 
75 mg/ml 83.63 75.70 83.51 87.96 82.43 82.65 4.42 
100 mg/ml 35.93 34.73 36.89 39.89 34.61 36.41 2.16 
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