
การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนัยาพร  กุณฑลเสพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดุษฎีนิพนธนี์เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาทศันศิลป์และการออกแบบ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

มีนาคม 2560 

ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลยับูรพา 





กิตติกรรมประกาศ 

 

 ดุษฎีนิพนธเ์รือง การสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ ฉบบันี

สาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศกัดิ เขียวมงั อาจารยที์ปรึกษา

หลกั และศาสตราจารย ์ดร.ซงัฮี คิม อาจารยที์ปรึกษาร่วม ทีกรุณาใหค้าํปรึกษาแนะนาํแนวทาง 

ทีถกูตอ้งตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดถีถว้นเอาใจใส่และใหก้าํลงัใจเสมอมา

ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงเป็นอยา่งยงิจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไวณ้โอกาสนี 
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งานวิจยัมีความสมบูรณ์ยงิขึนและผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านทีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
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 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาภูมิปัญญาทางดา้นสีไทยวิเคราะห์ลกัษณะสีที 

เกิดจากวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มโดยอาศยัภูมิปัญญาดา้นสีวิเคราะห์และทดลองหาอตัราส่วน

ของสีจากวสัดุจากธรรมชาติวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของสีเกิดจากการหาอตัราส่วนจดักลุ่ม

ระบบสีทีเกิดจากวสัดุจากธรรมชาติเป็นหมวดหมู่ และสงัเคราะห์ภูมิปัญญาทางดา้นสีทีเกิดจาก 

การวิเคราะห์โดยนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นงานผลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิก โดยสร้างตน้แบบ

ผลิตภณัฑเ์พือเป็นแนวทางในการพฒันาเชิงพาณิชยแ์ละสร้างหนงัสือการนาํองคค์วามรู้ทางดา้นสี

ไปใชเ้ป็นแนวทางดา้นสีและการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิกโดยใชแ้บบแผนการวจิยั

ผสมผสานวิธี โดยใชก้ลุ่มวสัดุทีศึกษาแบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ ฝาง กระเจียบ ครัง ขมิ น แก่นขนุน 

หูกวาง เพกา และอญัชนั โดยใชส้ารทีทาํใหเ้กิดสีทีไดจ้ากภูมิปัญญาชาวบา้น 5 ชนิด คือ ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม ปูนเปลือกหอยแครงเผา เกลือแกง สารสม้ และมะนาว โดยดลองตามวิธีจากทฤษฎี

เสน้ตรงและจากทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าและนาํสีทีไดม้าวิเคราะห์ และจดัหมวดหมู่สีร่วมกบั

รูปแบบสีไทยและสีสากลสร้างชุดชือสีและนาํองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาการสร้างสรรคสี์ทีเป็นมิตร

ต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบโดยมีแบบประเมินความคิดเห็นองคค์วามรู้ทีไดจ้าก 

การทดลองประยกุตก์ารสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑแ์ละการสร้างสรรคง์านกราฟิก 

 ผลการวิจยัปรากฏว่า สีทีเกิดจากการสร้างสรรคจ์ากวสัดุธรรมชาติในทอ้งถินเป็น 

การส่งเสริมเอกลกัษณ์และสามารถลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการนาํ

วสัดุธรรมชาติใกลต้วัในทอ้งถินทีอยูใ่กลต้วัมาดดัแปลงสร้างสรรคใ์หเ้กิดประโยชน์ซึงสีทีเกิดจาก

วสัดุมีโทนสีเรียงตวักนัตามสารทีทาํใหเ้กิดสีทีไดจ้ากภูมิปัญญาชาวบา้นทีมีค่าความเป็นกรดด่าง 

(pH 1-14) ทีต่างกนั ทงัหมด 930 เฉดสี 31 โครงสี 8 ชือชุด ประกอบดว้ย สีกลุ่มสีอรุโณทยัลกัษณะ 

สีเหลือง สีสม้ สีแดง ทอ้งฟ้าเป็นสีครามเจือสีม่วงกลุ่มสีปักษาสวรรคล์กัษณะ สีนาํตาลแดง 

เลือดหมสีูแหลืองกลุ่มสีสุพรรณิการ์ลกัษณะสีเหลืองสด สีเหลืองทอง และเหลืองเขม้กลุ่มสี 

ช่อสุวรรณ ลกัษณะมีสีเหลือง สีเขียว สีขาวอมเหลือง กลุ่มครึมฟ้ามีลกัษณะ สีฟ้า สีฟ้าหม่น สีฟ้า 

อมเขียว กลุ่มกระดุมแดงมีลกัษณะ สีขาว นวล เหลือง ชมพ ูแดง ม่วงเขม้ กลุ่มแกว้ขมิ นลกัษณะ 
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สีเขียว สีเขียวอ่อน สีเขียวอมเหลืองสด สีเหลือง และกลุ่มสม้ปูลกัษณะสีแดงเขม้ สีเหลืองหรือ 

สีชมพอู่อน และสีขาวแกมชมพ ูโดยมีเอกลกัษณ์เฉพาะของสีทีเกิดจากแผน่ดินแม่หรือแผน่ดินทีให้

กาํเนิดวสัดุและภูมิปัญญาในทอ้งถิน ซึงแบบรูปแบบใหม่ทีสร้างความแตกต่างในรูปแบบอตัลกัษณ์

ของไทยสีในทอ้งถินการนาํองคค์วามรู้จากการศึกษาไปใชง้านโดยสร้างเป็นหนงัสือสามารถนาํ

ความรู้ไปใชเ้ป็นประโยชน์โดยแบ่งการประเมินความคิดเห็นทีมีต่อองคค์วามรู้ทางดา้นวสัดุและ

กรรมวิธีการผลิตสี มีเหมาะสมมากทีสุด (x = 4.85, SD = 0.137) ดา้นรูปแบบเฉดสีมีเหมาะสมมาก 

(x = 4.40, SD = 0.515) ดา้นรูปแบบเฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสีไทยและสีสากล มีเหมาะสมมาก 

ดา้นการนาํไปประยกุตใ์ช ้(x = 4.87, SD = 0.183) 
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 The purposes of this research were: 1) to study Thai color wisdom by analyzing color 

characteristics of environmentally friendly materials based on the color knowledge, 2) to analyze 

and experiment the color ratio from the natural material, 3) to analyze the physical characteristics 

of colors by finding the ratio, grouping of color systems derived from natural materials into 

categories, and synthesizing the color knowledge derived from analysis by applying research 

results into products and graphics. Creating product prototypes was to guide commercial 

development and creating books. Bringing the color knowledge was to use for color processes 

and create products and graphics by using the mixed methodology. The study materials were 

divided into 8 types: sappan, roselle, lac, turmeric, jackfruit, tropical almond, pheka, and butterfly 

peas by using 5 colors of folk wisdom: ashes, mortar shell, salt, alum and lime. Experiment based 

on the linear and equilateral triangle theory has been using with the color for the analysis, and 

classified colors in combination with Thai color and universal color scheme. Creating a set of 

color names and bringing the knowledge to create environmentally friendly colors were to apply 

with the design with the evaluation form, and the knowledge acquired from experiment to apply 

for product and to create graphic design. 

 The results of this research were as follows. The colors derived from the creation of 

local natural materials are to promote identity and to reduce the impact on the environment 

effectively by bringing local natural materials to adapt and create benefits. The color from the 

material was tinted according to the color of the folk wisdom that has a different pH value (pH 1-

14), 930 shades, 31 color shades and 8 names, which consisted of Arunothai (yellow, orange, red, 

sky blue and indigo purple), Paksasawan (brown-reddish, and yellow), Supanniga (fresh yellow, 

golden yellow, and dark yellow), Chosuwannalasana (yellow, green, and yellow-white), and 

Krumfa (blue, pale blue, and blue-green), Kradumdang (white, clay, yellow, pink, red, and dark 
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purple, Kaewkamin (green, turmeric, fresh yellow-green, yellow), and Sompue (dark red, yellow 

or light pink, and pinky white. These unique colors of the mother’s land or land gave birth to 

local materials and wisdom. This new style made a difference in the identity of Thai local color. 

The use of knowledge from the study to create a book could be useful to share by evaluating to 

the knowledge for the material and the process of producing color that were the most appropriate 

(x = 4.85, SD = 0.137). The color scheme was very appropriate (x = 4.40, SD = 0.515), and the 

color scheme comparing with Thai and universal colors was very appropriate to apply (x = 4.87, 

SD = 0.183). 
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บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 มนุษยรู้์จกันาํเอาวตัถุดิบหรือวสัดุในทอ้งถินทีอยูใ่กลต้วัมาดดัแปลงสร้างสรรคใ์หเ้กิด

ประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชนทีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีมีวตัถุดิบหรือวสัดุใดก็ยอ่มนาํเอาสิงทีมีอยูน่นั

มาดดัแปลงใชส้อยก่อนสิงอืน ๆ จึงทาํใหว้ตัถุดิบหรือวสัดุในทอ้งถินมีบทบาทสาํคญัต่องานศิลปะ

พืนบา้นโดยตรง (วฒันะ จูฑะวภิาต, 2552, หนา้ 32) ซึงการใชว้สัดุจากธรรมชาติในทอ้งถินทาํให้

ศิลปหตัถกรรมหลายชนิดมีรูปแบบและลกัษณะทีแตกต่างกนัรวมทงักระบวนการการผลิตหรือ

แหล่งผลิต ตามขนบธรรมเนียม ความเชือ และวิถีชีวิตของกลุ่มชน ทาํใหศิ้ลปะพืนบา้นมีเอกลกัษณ์ 

(Identity) และลกัษณะเฉพาะถิน (Local characteristics) ไม่เหมือนกนั (วิบูลย ์ลีสุวรรณ, 2556, 

หนา้ 19) ประเทศไทยมีภูมิปัญญาทีเกียวกบัชีวิตความเป็นอยู ่คือ เครืองนุ่งห่ม อาหาร ยา และ

เครืองใช ้ซึงมีองคป์ระกอบหลกัเป็นวสัดุจากธรรมชาติในทอ้งถินทีมีความเหมาะสมกลมกลืน 

ทงัในดา้นคุณประโยชน์และฤดูกาลบริโภค ทาํใหก้ารเลือกใชว้สัดุจากธรรมชาติมีความเหมาะสม

เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถินอาศยั มีรูปแบบและโครงสร้างทีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

ประโยชน์ใชส้อย และชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยในแต่ละภูมิภาค (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) 

แนวทางในการจดัการภูมิปัญญาจากวสัดุจากธรรมชาติทีเหมาะสมเพือใหภู้มิปัญญานนัคงอยูห่รือ

ปรับใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัมีคุณค่า มีความสาํคญัต่อชุมชนใหค้งอยูต่่อไปและมีโอกาสประยกุตใ์ห้

ร่วมสมยัเพือใชป้ระโยชน์ต่อไปไดเ้หมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มใหม่โดยคงไวซึ้งแนวคิดหรือ

ฐานความรู้เดิมซึงการนาํวสัดุจากธรรมชาติทีอยูใ่นทอ้งถินทีเป็นเอกลษัณ์ในแต่ละทอ้งถินมาใชใ้น

การพฒันา ทีเนน้การใชว้สัดุและวตัถุดิบทีภายในประเทศ วสัดุจากธรรมชาติจึงเป็นทีสมควร

ส่งเสริมและพฒันาเพือใชใ้นงานผลิตภณัฑใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในงานผลิตภณัฑส์อดคลอ้งกบั

การพฒันาเศษฐกิจและตอบสนองความตอ้งการของตลาดและนโยบายของรัฐ (สถาพร ดีบุญมี 

ณ ชุมแพ และพิชยั สดภิบาล, 2552, หนา้ 1) 

 จากสภาวะความเจริญกา้วหนา้ทางสงัคมไทยในปัจจุบนั การแข่งขนัทางเศรษฐกิจ

เจริญเติบโตทงัเทคโนโลยแีละการตลาดมีอิทธิพลค่อนขา้งมากต่อแนวคิดของผลิตภณัฑที์เกียวขอ้ง

กบัการใชสี้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการสร้างผลิตภณัฑก์็ถกูผลกัเขา้สู่วิถีเร่งรีบและการแข่งขนั

ทางการคา้เช่นกนัถึงกบัยอมแลกกบัการใชส้ารเคมีภณัฑที์สร้างอนัตรายทงัต่อคนและสิงแวดลอ้ม 

เพือใหไ้ดม้าซึงความสะดวกสบาย ความง่าย หรือความรวดเร็วในการผลิตเพือการคา้ ทาํใหม้องขา้ม
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ผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบัสิงแวดลอ้ม หรือแมแ้ต่ผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบัตนเอง เพือตอบสนอง

ความตอ้งการทีเกิดผลกระทบต่อตนเองและสิงแวดลอ้ม ซึงสอดคลอ้งกบั อนนัตเ์สวก เห่วซึงเจริญ

และคณะ (2543) ทีกล่าวว่า การใชสี้สงัเคราะห์และสารเคมีอนัตรายทาํใหเ้กิดสารเคมีทีตกคา้งและ

ปนเปือนซึงเป็นสาเหตุปัญหาความไม่ปลอดภยัส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูใ้ชจ้ากการสมัผสักบั

สารเคมีการใชสี้สงัเคราะห์เหล่านีจึงมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ในอนาคตของผลิตภณัฑพื์นบา้น

ไทยในตลาดต่างประเทศ จึงสมควรทีจะไดรั้บการแกไ้ขเพือป้องกนัปัญหาทีจะเกิดขึนดงัจะเห็น 

ไดว้่าจากการตืนตวัดา้นสิงแวดลอ้มและนิเวศน์วิทยา ทาํใหเ้กิดค่านิยมในการใชสิ้งทีเป็นมิตรต่อ

สภาพแวดลอ้ม เช่น “ผลิตภณัฑฉ์ลากเขียว” ซึงหมายถึงสิงทีถกูทาํขึนดว้ยกรรมวิธีทีไม่ทาํลาย

สิงแวดลอ้มเป็นกระแสสงัคมโลกดา้นความปลอดภยัและดา้นสิงแวดลอ้มเป็นตวักระตุน้และเร่ง

ค่านิยมในการใชสี้ธรรมชาติมีแนวโนม้เพิมขึนอยา่งต่อเนืองการมีส่วนร่วมของทุกคนใน 

การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม เป็นสิงสาํคญัในการดาํเนินชีวติขนัพืนฐานเพือการลดผลกระทบต่อ

สิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 วฒันธรรมทีเป็นศิลปหตัถกรรมทางดา้นสีทีโดดเด่นของไทยซึงเป็นภูมิปัญญาดงัเดิมของ

ชุมชนในทอ้งถินต่าง ๆ ซึงมีความโดดเด่นทีสะทอ้นวิถีชีวติความเป็นอยูมี่ความเชือมโยงกนักบั

บริบททางวฒันธรรมทีแฝงองคค์วามรู้และภูมิปัญญามีเรืองราวทางประวติัศาสตร์ทีแสดงถึง 

อตัลกัษณ์ของชาติพนัธุ ์มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมซึงนบัเป็นศิลปะวฒันธรรมทีสืบทอดกนัมา

จากอดีตจนถึงปัจจุบนันบัเป็นศิลปแห่งภูมิปัญญาทีทรงคุณค่าแก่การศึกษาและอนุรักษไ์วซึ้ง

ศิลปหตัถกรรมเหล่านีนบัวนัจะหาดูไดย้ากขึน เนืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ 

สงัคม และการเมือง ค่านิยมทีแปลเปลียนไปโดยเฉพาะการรับวฒันธรรมต่าง ๆ เขา้มา ซึงเนน้ 

ความสะดวกสะบาย และความเป็นวตัถุนิยม ทาํใหศิ้ลปวฒันธรรมทางภูมิปัญญาดา้นสีสูญหายไป

เนืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจและการตระหนกัถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรมดงัเดิม (สิทธิชยั 

สมานชาติ, 2540, หนา้ 10) ซึงส่วนหนึงของการสร้างสรรคสี์นนัมีการนาํวสัดุจากธรรมชาติใน

ทอ้งถินมาทาํเพือแสดงใหเ้ห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและจากการศึกษา 

ภูมิปัญญาดา้นสีจากเครืองนุ่งห่ม อาหาร ยา และเครืองใช ้ทาํใหพ้บว่านอกจากสีธรรมชาติทีรู้จกั

หรือใชก้นัอยูท่วัไป เช่น แดงครัง เหลืองขมิ น นาํเงินคราม เขียวใบเตย ฯลฯ ยงัมีสีทีอยูใ่นธรรมชาติ

ทีมีส่วนผสมจากวสัดุจากธรรมชาติในทอ้งถินซึงมีความต่างจากหลกัการผสมสีตามหลกั

วิทยาศาสตร์ เช่น เหลือง ผสม สีขาว เท่ากบัสี เหลืองอ่อน (เหลืองขาว) แต่สีทีเกิดจากภูมิปัญญานนั

สร้างความแตกต่างออกไป เหลือง (ขมิ น) ผสม สีขาว (ปูนเปลือกหอย) ได ้สีสม้แดง (ปูนแดง) 

สีเหลืองอ่อน (กลว้ยนาํหวา้) ผสมสีขาว (ปูนเปลือกหอย) ไดสี้ม่วง (ยวุดี ทองอ่อน, 2558) ซึง

ส่วนผสมหรือส่วนประกอบเหล่านีลว้นมาจากวสัดุจากธรรมชาติ และหากเรามองถึงกระบวนการ



3 

ผสมสีรูปแบบสีทีเกิดจากธรรมชาติ ระบบการสือสารของสีจากวสัดุจากธรรมชาติเป็นสีมาตรฐาน

ในการเทียบสีกบัวตัถุธาตุต่าง ๆ โดยมีสญัลกัษณ์บอกสีค่าความสว่างและความอิมตวัของสีอาจจะมี

มิติสีทีเป็นเอกลกัษณ์ในทางวฒันธรรมได ้

 จากการศึกษาขอ้มลูดงัทีกล่าวมาขา้งตน้จึงทาํใหผู้ว้จิยัเห็นถึงการใหค้วามสาํคญัต่อสีทีมา

จากวสัดุธรรมชาติทีสามารถส่งเสริมความเป็นศิลปะพืนบา้นทีมีเอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะถิน 

ยงัสามารถส่งเสริมและพฒันาเพือใชใ้นงานผลิตภณัฑใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในงานผลิตภณัฑ์

สอดคลอ้งกบัการพฒันาเศษฐกิจและตอบสนองความตอ้งการของตลาดและนโยบายของรัฐ 

ซึงในการใหค้วามสาํคญักบัวสัดุทีสามารถประยกุตส์ร้างสรรคสี์ทีสะทอ้นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู ่

ทีมีความเชือมโยงกบับริบททางวฒันธรรมแสดงถึงอตัลกัษณ์ทางภูมิปัญญาของวฒันธรรม 

ทีทรงคุณค่าแก่การศึกษาและอนุรักษไ์ว ้โดยการวิเคราะห์ลกัษณะสีทีเกิดจากวสัดุธรรมชาติทีนาํมา

ทดลองหาอตัราส่วนของสีจากวสัดุจากธรรมชาติและลกัษณะทางกายภาพของสีเกิดจากการหา

อตัราส่วนรวมทงัการทาํผลการวิจยัไปประยกุตส์ร้างตน้แบบผลิตภณัฑป์ระเภทสิงทอทีเป็นดงัเดิม

และตน้แบบผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มในรูปแบบใหม่รวมทงัสร้างหนงัสือการนาํองค์

ความรู้ทางดา้นสีไปใชเ้ป็นแนวทางดา้นการรับรู้เรืองสีและการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑเ์พือได้

ตระหนกัเห็นถึงคุณค่าของสีทีมาจากวสัดุธรรมชาติและภูมิปัญญาซึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้น

การสร้างสรรคเ์ชิงพาณิชยแ์ละส่งเสริมเอกลกัษณ์และสามารถลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจยั 

 1.  ศึกษาภูมิปัญญาทางดา้นสีไทย 

 2.  วิเคราะห์ลกัษณะสีทีเกิดจากวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มโดยอาศยัภูมิปัญญาดา้นสี 

  2.1  วิเคราะห์และทดลองหาอตัราส่วนของสีจากวสัดุจากธรรมชาติ 

  2.2  วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของสีเกิดจากการหาอตัราส่วน 

  2.3  จดักลุ่มระบบสีทีเกิดจากวสัดุจากธรรมชาติเป็นหมวดหมู ่

  2.4  วิเคราะห์โดยการนาํไปทดสอบกบัวสัดุสิงทอในทอ้งถิน 

 3.  สงัเคราะห์ภูมิปัญญาทางดา้นสีทีเกิดจากการวิเคราะห์โดยนาํผลการวิจยัไป

ประยกุตใ์ชใ้นงานผลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิก 

  3.1  สร้างตน้แบบผลิตภณัฑเ์พือเป็นแนวทางในการพฒันาเชิงพาณิชย ์

  3.2  สร้างหนงัสือการนาํองคค์วามรู้ทางดา้นสีไปใชเ้ป็นแนวทางดา้นสีและ 

การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิก 
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สมมตฐิานของการวจิยั 

 ในการสร้างสรรคสี์และจากการทดสอบลกัษณะสีทีเกิดจากวสัดุทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้มโดยอาศยัภูมิปัญญาดา้นสีสามารถประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบและส่งเสริมภูมิปัญญา 

ในการใชสี้ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์รวมทงันาํไปสู่การสร้างสรรคอ์อกแบบได ้

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบการวิจยัตามกรอบของวตัถุประสงคโ์ดยศึกษาขอ้มลูดา้นจาก

ปราชญช์าวบา้นและผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งโดยสร้างกรอบแนวคิดดงันี 

 1.  ศึกษาขอ้มลูดา้นสีจากเอกสารหนงัสือทีเกียวขอ้งและขอ้มลูปฐมภูมิจากปราชญ์

ชาวบา้นซึงเป็นองคค์วามรู้ทีมีมาตงัแต่อดีตรวมทงัขอ้มลูกระบวนการดา้นการนาํเทคโนโลยี

ปัจจุบนั เขา้มาใชพ้ฒันาจากงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัสีจากธรรมชาติซึงเป็นองคค์วามรู้ทีผูว้ิจยัไดเ้ลือก

ประเด็นวสัดุทีสร้างสีทีใชย้อ้มผา้อาหาร และจิตรกรรมไทย 

 2.  นาํขอ้มลูจากการศึกษาโดยผูว้จิยัเลือกประเด็นหลกั 4 แนวคิด (1) สีไทย กระบวนการ

ดา้นสีจากหนงัสือ เอกสารทีเกียวขอ้งและปราชญชุ์มชนซึงเป็นองคค์วามรู้ทีมีมาตงัแต่อดีตซึงเป็น

องคค์วามรู้ทีมีอยู ่(2) เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม โดยศึกษาวสัดุทีนาํมาใชใ้นการสร้างสีจากการศึกษา

ขอ้มลูในส่วนของประเด็นทีหนึง (3) การทดลอง โดยเป็นการนาํวสัดุธรรมชาติจากการศึกษา

ขา้งตน้มาทาํการทดลองสร้างสีเพือหาอตัราส่วนและลกัษณะกายภาพทีเหมาะสมเพือการนาํไปใช้

งาน (4) การประยกุต ์ทีมุ่งเนน้ถึงการนาํสีทีไดจ้ากการทดลองมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑที์เป็นผลิตภณัฑแ์ละรวมทงัการรับรู้เรืองสี 

 3.  การทดลองผูว้ิจยันาํผลจากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูมาทาํการทดลองและนาํแนวคิด

จากภูมิปัญญาในทอ้งถินมาผสมผสานโดยแบ่งเป็นการทดลองดงันี 

  3.1  วิเคราะห์หาอตัราส่วนทีเหมาะสมของสีเพือใหเ้กิดสีจากธรรมชาติในเฉดสีต่าง ๆ 

  3.2  วิเคราะห์หาลกัษณะทางกายภาพของสีในแต่ละสีทีไดจ้ากสีธรรมชาติ 

  3.3  จดักลุ่มระบบสีใหเ้ป็นหมวดหมู่เพือใหง่้ายในการนาํไปประยกุต ์ดงันี 

   3.3.1  จดักลุ่มสี 

   3.3.2  แจกแจงชือสีกบัสีชือสีไทยและลกัษณะทางกายภาพของสี 

  3.4  วิเคราะห์โดยการนาํไปทดสอบกบัวสัดุสิงทอ 

   3.4.1  ทดสอบสีกบัไหม 

   3.4.2  ทดสอบสีกบัฝ้าย 

   3.4.3  ทดสอบกบักก 
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 4.  สรุปขอ้ดี ขอ้เสียทางดา้นประโยชน์และการปรับปรุงของสีในการประยกุตเ์พือนาํมา

เป็นแนวทางในการสรุปผลการทดลองโดยทาํการทดลองผา่นกระบวนการออกแบบและผลิต

ตน้แบบทีทดลองกระบวนการใชสี้ โดยการทดลองส่วนที 1 ผูว้ิจยัเลือกนกัออกแบบในทอ้งถิน 

ทาํการทดลองดา้นการออกแบบทีสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑสิ์งทอ การทดลองส่วนที 2 ผูว้ิจยัเลือก

นกัออกแบบกราฟิกสร้างสรรคง์านออกแบบกราฟิก 

 5.  สร้างฐานขอ้มลูดา้นสีจากวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มทีไดแ้นวคิดภูมิปัญญา

พืนบา้นรวมทงัสร้างแนวทางในการประยกุตใ์ชแ้ก่ผูที้สนใจ 

 

 
 

ภาพที 1-1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจิยั 

 1.  องคค์วามรู้ทีไดจ้ากการวิจยัสร้างฐานขอ้มลูวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มทาํใหเ้กิดสี

จากโดยอาศยัภูมิปัญญาทางดา้นสี 

 2.  องคค์วามรู้ของสีทีเกิดจากวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มทีสามารถนาํไปประยกุตใ์น

การออกแบบได ้

 3.  ไดก้ลุ่มระบบสีทีเกิดจากวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มเป็นหมวดหมู่ใหง่้ายต่อ 

การนาํมาประยกุตใ์นงานออกแบบสร้างสรรค ์

 4.  ไดต้น้แบบและหนงัสือเพือเป็นแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากสีทีเกิดจากวสัดุที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มเชิงพาณิชย ์

 5.  ไดเ้พิมศกัยภาพของการพฒันาผลิตภณัฑที์ใชสี้ทีไดจ้ากการทดลองใหมี้มลูค่าและ

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 6.  เกิดเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ ภายในพืนทีการวิจยัภายในพืนทีการวิจยับนฐานภูมิปัญญา

สะทอ้นเอกลกัษณ์ 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 ในการศึกษาครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตโครงการวจิยัจากการเก็บรวบรวมจาก

หลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอบเขตของการวิจยัออกเป็น4 ดา้น ดงันี 

 ดา้นที 1 ขอบเขตการศึกษาขอ้มลูทางดา้นสีจากเอกสารหนงัสือทีเกียวขอ้งและการศึกษา

จากปราชญช์าวบา้นเกียวกบั ขอ้มลูความรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีี จากงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัสีจาก

ธรรมชาติทีมุ่งเนน้กระบวนการขอ้มลูทางดา้นภูมิปัญญาจากสีโดยจะเป็นการฟืนฟอูงคค์วามรู้

ดงัเดิมทางดา้นสี ต่าง ๆ 

 การศึกษาขอ้มลูที 1 เป็นการศึกษาขอ้มลูสีของไทยดา้นวฒันธรรมและความเชือดา้นสี

ของไทย โดยแบ่งการศึกษาขอ้มลูดงันี 

  -  วฒันธรรมคติความเชือเรืองสีเครืองนุ่งห่มในไทย 

  -  สีกบัอาหารคาวและขนมของไทย 

  -  จิตวิทยาสีทีใชก้บัอาหารในวฒันธรมความเชือไทย 

  -  สีไทยในงานจิตรกรรม 

 การศึกษาขอ้มลูที 2 เป็นการศึกษาขอ้มลูดา้นสีจากปราชญช์าวบา้นและผูเ้ชียวชาญ 

ซึงเป็นองคค์วามรู้ของภูมิปัญญาพืนบา้นและความรู้ทางดา้นสีทีมีการนาํเทคโนโลยโีดยแบ่ง

การศึกษาขอ้มลูดงันี 
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  -  สี 

  -  วสัดุ 

  -  วิธีการ 

 ตวัแปรทีศึกษาคือวสัดุธรรมชาติ ประกอบดว้ย ฝาง กระเจียบ ครัง ขมิน แก่นขนุน 

หูกวาง เพกา อญัชนัขีเถา้ไมม้ะขาม ปูนเปลือกหอยแครงเผา เกลืองแกง สารสม้ และมะนาว 

 ประชากรในการศึกษาขอ้มลู ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นทีมีองคค์วามรู้ของภูมิปัญญา

ทางดา้นสี โดยคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยลกัษณะของปราชญช์าวบา้นมี 

ความชาํนาญและประสบการณ์ทางดา้นสีและยงัคงรูปแบบและเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมและ 

วิถีชีวิต 

 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นทีมีองคค์วามรู้ของภูมิปัญญาทางดา้นสีงานวิจยั

ทางดา้นสี วสัดุ และวิธีการส่วนของเครืองนุ่งห่ม ของทอ้งถินในพืนทีภาคกลางตอนบนและ

ภาคเหนือตอนล่างซึงมีเอกลกัษณะและวฒันธรรมทีคลา้ยคลึงกนั ของ 4 จงัหวดั คือ นครสวรรค ์

อุทยัธานี ชยันาท และสุพรรณบุรี 

 ประชากร ในการศึกษาขอ้มลูความรู้ทางดา้นสีอาหาร ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญทางดา้นอาหาร 

โดยคดัเลือกแบบเจาะจง โดยลกัษณะของอาหารรูปแบบและเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมดงัเดิมและ 

มีสีของอาหารจากส่วนประกอบของอาหาร 

 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญทางดา้นอาหารไทยคาว-หวานและเอกลกัษณ์ของ

วฒันธรรมดงัเดิมและมีสีของอาหารจากส่วนประกอบของอาหารโดนเด่นทางดา้นสีสนัของอาหาร 

คือ กลุ่มสีขาว กลุ่มแดง กลุ่มเหลือง กลุ่มสีเขียว กลุ่มนีนาํเงิน และกลุ่มสีดาํ 

 ประชากร ในการศึกษาขอ้มลูความรู้ทางดา้นศิลปะจิตรกรรมไทย ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญ

ทางดา้นศิลปะจิตรกรรมไทย โดยคดัเลือกแบบเจาะจง โดยลกัษณะของรูปแบบและเอกลกัษณ์ของ

วฒันธรรมดงัเดิมและมีสีของศิลปะและจิตรกรรม 

 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ขอ้มลูทางดา้นสีในศิลปะจิตรกรรมไทยซึงมีเอกลกัษณะและ

วฒันธรรมดงัเดิม กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง กลุ่มสีคราม กลุ่มสีเขียว และกลุ่มสีดาํ จากกลุ่มสี 

งานจิตรกรรมไทยดงัเดิม ทีเป็นองคค์วามรู้ทางดา้นสี วสัดุ และวิธีการส่วนของการสร้างสี 

 ประชากรในการศึกษาขอ้มลูความรู้ทางดา้นสีทีมีการนาํเทคโนโลยมีาใช ้ไดแ้ก่  

กลุ่มงานวิจยัทีเป็นองคค์วามรู้ทางดา้นสี โดยคดัเลือกแบบเจาะจง โดยลกัษณะของงานวิจยัทางดา้น

สี 
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 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ งานวิจยัทางดา้นสี วสัดุ และวิธีการ ในการสร้างสีจากวสัดุจาก

ธรรมชาติและวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มในการสร้างงานผลิตภณัฑที์มีเอกลกัษณะและ

วฒันธรรม 

 การศึกษาขอ้มลูที 3 เป็นการศึกษาขอ้มลูวสัดุทีทาํใหเ้กิดสีและวิเคราะห์วสัดุธรรมชาติ

จากการศึกษาขอ้มลูภูมิปัญญาพืนบา้นและการศึกษาความรู้ทางดา้นสีทีมีการนาํเทคโนโลย ีขา้งตน้ 

โดยแบ่งตามประเภทของวสัดุดงันี 

  -  พืช 

  -  สตัว ์

  -  แร่ธาตุ 

 ตวัแปรตน้คือ วสัดุและสารทาํใหเ้กิดสี 

 ตวัแปรตามคือ วสัดุและสารส่งผลใหเ้กิดสีทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 ดา้นที 2 ขอบเขตการทดลองและการวิเคราะห์สีทีเกิดจากวสัดุทีเป็นต่อสิงแวดลอ้มโดย

อาศยัหลกัภูมิปัญญาดา้นสี โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการทดลองและทดสอบเพือ

หาลกัษณะทางกายภาพของสี ดงันี 

 การทดลองที 1 การทดลองเพือหาอตัราส่วนของสีจากวสัดุธรรมชาติสีเดียว โดยการหา

ส่วนผสมดว้ยวิธีจากทฤษฎีเสน้ตรง 

 ตวัแปรตน้คือ สีทีสกดัจากวสัดุจากธรรมชาติและสารช่วยติดหรือสารทาํใหเ้กิดสีจาก

ธรรมชาติ 

 ตวัแปรตามคือ ค่าเฉดสี โดยการวดัดว้ยเครืองวดัสี 

 การทดลองที 2 เพือหาอตัราส่วนของสีจากวสัดุธรรมชาติสีผสม โดยการหาส่วนผสม

ดว้ยวิธีจากทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า 

 ตวัแปรตน้ คือ สีทีสกดัจากวสัดุจากธรรมชาติและสารช่วยติดหรือสารทาํใหเ้กิดสีจาก

ธรรมชาติ 

 ตวัแปรตามคือ ค่าเฉดสี โดยการวดัดว้ยเครืองวดัสี 

 การทดสอบเป็นการวิเคราะห์หาลกัษณะทางกายภาพของสีทีไดจ้ากการทดลองโดยแบ่ง

การทดสอบดงันี 

 การทดสอบ 1 เป็นการทดสอบลกัษณะสีทียอ้มบนเสน้ใยฝ้าย 

 ตวัแปรตน้คือ สีทียอ้มบนเสน้ใยฝ้าย 

 ตวัแปรตามคือ สีบนเสน้ใยฝ้าย 

 การทดสอบ 2 เป็นการทดสอบลกัษณะสีทียอ้มบนเสน้ใยไหมที 
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 ตวัแปรตน้คือ สีทียอ้มบนเสน้ใยไหม 

 ตวัแปรตามคือ สีบนเสน้ใยไหม 

 การทดสอบ 3 เป็นการทดสอบลกัษณะสีบนกก 

 ตวัแปรตน้ คือ สีทียอ้มกก 

 ตวัแปรตามคือ สีบนบนกก 

 ดา้นที 3ขอบเขตทางดา้นการจดักลุ่มมระบบ ทีเกิดจากวสัดุจากธรรมชาติเป็นหมวด หมู่ 

การประยกุต ์และเป็นการนาํสีทีไดจ้ากงานวิจยัมา ทดลองประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางดงันี  

 จดักลุ่มระบบสี เป็นการแจกแจง ส่วนประกอบของวสัดุจากธรรมชาติทีทาํใหเ้กิดสีและ

อตัราส่วนและลกัษณะทางกายภาพและชือสีรวมทงัรหสัสีทีไดจ้ากการทดลอง 

 ตวัแปรตน้ คือ ส่วนประกอบของวสัดุจากธรรมชาติทีทาํใหเ้กิดสีและอตัราส่วนและ

ลกัษณะทางกายภาพและชือสีรวมทงัรหสัสีทีไดจ้ากการทดลอง 

 ตวัแปรตาม คือ รูปแบบกลุ่มระบบสีจากการทดลองวสัดุจากธรรมชาติ 

 การทดลอง 1 การสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑ ์ผูว้จิยัเลือกนกัออกแบบผลิตภณัฑ ์โดย 

ทาํการเลือกแบบเจาะจง ทาํการทดลองดา้นการออกแบบทีสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑ ์

 ตวัแปรตน้คือ สีทีไดจ้ากการทดลองในงานวิจยั 

 ตวัแปรตาม คือ รูปแบบงานผลิตภณัฑ ์

 การทดลอง 2 การสร้างสรรคง์านกราฟิก ผูว้ิจยัเลือกนกัออกแบบกราฟิก โดยทาํการเลือก

แบบเจาะจง ทาํการทดลองดา้นการออกแบบทีสร้างสรรคง์านกราฟิก 

 ตวัแปรตน้ คือ สีทีไดจ้ากการทดลองในงานวิจยั 

 ตวัแปรตาม คือ รูปแบบงานกราฟิกทีใชสี้จากทดลองในงานวิจยั 

 ดา้นที 4 ขอบเขตดา้นการนาํผลการวิจยัไปใช ้โดยผูว้จิยันาํผลงานวิจยัทีไดไ้ปสร้างสรรค์

ผลงานผลิตภณัฑสิ์งทอแบบดงัเดิมและรูปแบบใหม่และสร้างหนงัสือการนาํองคค์วามรู้ทางดา้นสี

ผูว้ิจยัดาํเนินการจดทรัพยสินทางปัญญาอยา่งนอ้ย 1 เรือง 

 

วธีิดําเนินการวจิยั 

 การวจิยัครังนีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed method) ใชก้ารวิจยัทงัเชิงคุณภาพและ 

เชิงปริมาณมีขนัตอนในการดาํเนินการวจิยัดงันี 

 1.  ศึกษาขอ้มลูเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกาํหนดขอบเขตในงานวจิยัทีชดัเจนโดย

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอบเขตออกเป็น 4 ดา้น คือ (1) ขอบเขตการวจิยัทางขอ้มลูภูมิปัญญาทางดา้นสี  
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(2) ขอบเขตการทดลองและการวิเคราะห์สี (3) ขอบเขตทางดา้นการประยกุต ์และ (4) ขอบเขตดา้น

การนาํผลการวจิยัไปใช ้ซึงเป็นการวจิยัในภาคเอกสารและการวจิยัเชิงคุณภาพ 

 2.  กระบวนการนาํขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษาขอ้มลูเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกาํหนด

ขอบเขตในงานวจิยัผูว้จิยันาํมารวบรวมและทบทวนขอ้มลูเพือนาํมาสร้างเครืองมือในงานวิจยัเพือ

ใชใ้นการเก็บขอ้มลูภาคสนาม 

 3.  นาํเครืองมือในการดาํเนินการวิจยัทีผูว้ิจยัศึกษาเอกสารโดยตรวจเครืองมือเพือหาค่า

ความเทียงตรง (Index of congruent: IOC) โดยผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 ท่าน เพือนาํเครืองมือเก็บ

รวบรวมขอ้มลูในการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้างและแบบประเมิน

ความคิดเห็น 

 4.  นาํแบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้างทีเป็นเครืองมือในการดาํเนินการวิจยัไปสมัภาษณ์

ขอ้มลูทางดา้นสีโดยปราชญช์าวบา้นและผูเ้ชียวชาญทางอาหารไทย 

 5.  นาํขอ้มลูทีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้มลูเพือนาํไปทาํการทดลองหา

อตัราส่วนทีเหมาะสม มาทดสอบสีบนเสน้ดา้ยเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีรวมทงัหาชือสีและ

จดักลุ่มระบบสีเพือเป็นแนวทางในการนาํไปประยกุต ์

 6.  นาํองคค์วามรู้ทีไดจ้ากการทดลองประยกุต ์(1) การสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑ ์ 

(2) การสร้างสรรคง์านกราฟิก มาสร้างหนงัสือสร้างหนงัสือการนาํองคค์วามรู้ทางดา้นสี  

ในการสร้างฐานขอ้มลูขององคค์วามรู้ทีเกิดขึนแลว้จึงนาํไปประเมินองคค์วามรู้โดยผูท้รงคุณวุฒิ

ทงัหมด 5 ท่าน 

 7.  สรุปองคค์วามรู้ทีไดแ้ละสร้างสรรคต์น้แบบงานออกแบบเพือเป็นแนวทางใน 

การพฒันาเชิงพาณิชยแ์ละสร้างหนงัสือสร้างหนงัสือการนาํองคค์วามรู้ทางดา้นสีไปใชเ้ป็นแนวทาง

ดา้นสีและเผยแพร่ผลงานจากการจดันิทรรศการสู่สาธารณะ 

 8.  สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะรวมทงัจดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ภาพที 1-2  แผนการดาํเนินงานวจิยั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 สีไทย หมายถึง ความรู้ กระบวนการ วิธี ทกัษะการสร้างสี ในรูปแบบเดิม ขอ้มลูสีจาก

เอกสารหนงัสือทีเกียวขอ้งและการศึกษาจากปราชญช์าวบา้นซึงเป็นองคค์วามรู้ทีมีมาตงัแต่อดีต

รวมทงัขอ้มลูกระบวนการดา้นสีทีมีการนาํเทคโนโลยเีขา้มาใชพ้ฒันาในปัจจุบนัจากงานวิจยั 

ทีเกียวขอ้งกบัสีจากธรรมชาติจากฐานขอ้มลูทางดา้นภูมิปัญญาของสี (1) ผา้ (2) อาหาร  

(3) จิตรกรรมไทย เพือนาํมาประยกุตใ์นการพฒันาสี 

 2.  ความเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม หมายถึงวสัดุทีนาํมาใชใ้นการสร้างสรรคสี์จาก

การศึกษาขอ้มลูกบั ปราชญช์าวบา้นซึงเป็นองคค์วามรู้ทีมีมาตงัแต่อดีตรวมทงัขอ้มลูกระบวนการ

ดา้นสีทีมีการนาํ เทคโนโลยเีขา้มาใชพ้ฒันาในปัจจุบนัจากงานวิจยัทีเกียวขอ้งการสร้างสรรคสี์ 

ในการประยกุตใ์ช ้สร้างงานผลิตภณัฑที์ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูผ้ลิตและผูใ้ชร้วมทงั

สิงแวดลอ้ม 

 3.  วสัดุสร้างสรรคสี์ หมายถึง วสัดุธรรมชาติ ประกอบดว้ย ฝาง กระเจียบ ครัง ขมิน 

แก่นขนุน หูกวาง เพกา อญัชนัขีเถา้ไมม้ะขาม ปูนเปลือกหอยแครงเผา เกลืองแกง สารสม้ และ

มะนาว ทีไดจ้ากการศึกษาขอ้มลูทีทาํใหเ้กิดสีจาก พืช สตัว ์ทีสามารถมาดดัแปลงสร้างสรรคใ์หเ้กิด

ประโยชน์ในการสร้างสีธรรมชาติทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 4.  การประยกุต ์หมายถึง การนาํสีทีไดจ้ากการทดลองมาประยกุตส์ร้างสรรคง์าน

ผลิตภณัฑสิ์งทอ และสร้างสรรคง์านกราฟิกทีเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปหตัถกรรมดงัเดิมและตน้แบบ

ผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มในรูปแบบใหม่เพือให้ชุมชนไดต้ระหนกัเห็นคุณค่าถึงภูมิปัญญา

ในการสร้างสีทีมาจากภูมิปัญญาพืนบา้น และวสัดุจากธรรมชาติ 

 5.  การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรคผ์ลงานผลิตภณัฑสิ์งทอแบบดงัเดิมและแบบ

ประยกุต ์และงานกราฟิก ในรูป 2 มิติ และ 3 มิติ โดยนาํโครงสีจากการศึกษาในงานวิจยัมา

ประยกุตใ์ชเ้พือใหเ้กิดความสวยงาม และ ถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน 

 6.  รูปแบบสี หมายถึง ลกัษณะสีทีเกิดจากการทดลองของส่วนผสมทีไดจ้ากวสัดุ

ธรรมชาติ ในงานวิจยัซึงใหค่้าความอ่อน-แก่หรือความสว่างความมืดของสีและการแสดงออกของ 

คุณลกัษณะทางกายภาพโดยมีลกัษณะร่วมหรือค่าคงตวัทีปรากฎขึนของสีทีมาจากการวิเคราะห์ 

ตามการรับรู้ถึงสีทีไดจ้ากการทดลอง 

 6.  สีสากล หมายถึง รูปแบบเฉดสีและชือทีเป็นแบบตะวนัตกหรือทีมาจากตะวนัตกและ

เป็นทียอมรับกนัทวัไปจากเอกสารและหนงัสือทีเกียวขอ้ง 



บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

 จากวตัถุประสงคข์องการศึกษาภูมิปัญญาทางดา้นสีเพราะจะทาํใหท้ราบและเขา้ใจ 

ขอ้มลูของทางดา้นสีในอดีตทีจะเป็นพืนฐานทีสาํคญัสาํหรับการศึกษาสภาพในปัจุบนัและ 

ในอนาคตและทาํใหผู้ที้ศึกษาเขา้ใจอยา่งลึกซึงมากขึน ผลงานวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเพือให้

สอดคลอ้งกบัการพฒันาเศษฐกิจและตอบสนองความตอ้งการของตลาดและนโยบายของรัฐบาล 

ในปัจจุบนัทีส่งเสริมในการใชว้สัดุในทอ้งถินในการพฒันางานผลิตภณัฑใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ในงานผลิตภณัฑเ์พือนาํองคค์วามรู้ทีไดจ้ากการศึกษามาประยกุตใ์ชก้บัการสร้างสรรคสี์จากวสัดุ

ธรรมชาติทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม โดยผูว้ิจยัเลือกประเดน็ภูมิปัญญาดา้นสีทีเกียวขอ้งดงันี 

 

 
 

ภาพที 2-1  กระบวนการษศึกษาขอ้มลูจากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
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สีไทย 

 วฒันธรรมและความเชือด้านสีของไทย 

 วฒันธรรม ในความหมายของพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้

ความหมายคือ สิงทีทาํความเจริญงอกงามใหแ้ก่หมู่คณะซึงสอดคลอ้งกบั เปลือง ณ นคร (2544)  

ทีไดใ้หค้วามหมายไวว้่า วฒันธรรม หมายถึง สิงแสดง ว่าเป็นผูเ้จริญ ภาวะความเป็นอยู ่

ขนบประเพณี ความเชือ ตลอดจนภาษา 

 จุฑาพรรธ ์ผดุงชีวติ (2550) ไดก้ล่าวถึง วฒันธรรมว่าเป็นการเชือมโยงปฎิสมัพนัธ์

ระหว่างปัจเจกบุคคลกบัสิงต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบทางจิตวิญญาณทางวตัถุ ทางความคิด 

ทางอารมณ์รวมเอาวิถีชีวิตต่าง ๆ ไว ้เป็นเรืองทีเกียวกบัวิถีชีวิตของผูค้น (Way of life) เป็นเรืองของ

ทุกสิงทุกอยา่ง เรืองราวมทงัหมดทงัมวลของมนุษย ์(Totality of life) ซึงรวมถึงงานศิลปะ 

การแต่งกาย การบริโภค ศาสนาและภูมิปัญญาและเทคโนโลย ี(จุฑาพรรธ ์ผดุงชีวติ, 2550) 

 ความเชือ ในความหมายของพจนานุกรรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ 

การยอมรับว่าสิงใดสิงหนึงเป็นความจริง หรือมีการดาํรงอยูจ่ริง โดยอาศยัประสบการณ์ตรง 

การไตร่ตรองหรือการอนุมาน ซึงความเชือเป็นธรรมชาติทีเกิดขึนกบัมนุษยแ์ละถือว่าเป็น

วฒันธรรมอยา่งหนึง 

 กรมศาสนากระทรวงวฒันธรรม (2552, หนา้ 6) ไดค้วามหมายของ ความเชือ ว่า “สิงใด

สิงหนึงทีมนุษยไ์ดใ้หก้ารยอมรับนบัถือ ทงัทีมีใหเ้ห็นปรากฏเป็นตวัเป็นตนมีอยูจ่ริงหรือไม่ปรากฏ

เป็นตวัตน และการยอมรับนบัถือนี อาจจะมีหลกัฐานทีสามารถพิสูจน์ไดห้รืออาจจะไม่มีหลกัฐานที

จะพิสูจน์ใหเ้ห็นเป็นจริงเกียวกบัสิงนนัเลยก็ได”้ 

 จากความหมายของวฒันธรรมและความเชือแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องทงั 2 คาํนี 

ทาํใหผู้ว้ิจยันาํมาเชือมโยงกบัสีไทยทีสะทอ้นความสมัพนัธว์ฒันธรรมและความเชือไดจ้ดัเจนดงันี 

 วฒันธรรมคตคิวามเชือเรืองเครืองนุ่งห่มในศาสนาไทย 

 จีวร เป็นชือเรียกผา้นุ่งผา้ห่มทีพระสงฆส์อยจึงเป็นเครืองหมายของพระอรหนัต ์โดย 

แต่เดิมในสมยัพุทธกาลผา้จีวรพระภิกษุใชม้ลูโค (โคมยั) หรือดินแดงยอ้มจีวรแต่เนืองดว้ยสีจีวรมี 

สีคลาํไม่เหมาะสมจึงไดป้รับเปลียนการยอ้มสีโดยใชก้ารยอ้มดว้ยส่วนต่าง ๆ ของพืชไดห้มด 

ทุกอยา่ง ทงัราก (หวั) ลาํตน้ เปลือก ใบไม ้ดอกไมแ้ละผลไมเ้พือใหไ้ดเ้ป็นสีกรักหรือสีแก่นขนุน 

ดงัทีพระไตรปิฎกไทย (ฉบบัหลวง) เล่มที 5 (2525, หนา้ 158) ซึงมีส่วนหนึงกล่าวว่า “โดยสมยันนั

แล ภิกษุทงัหลายยอ้มจีวรดว้ยโคมยับา้ง ดว้ยดินแดงบา้งจีวรมีสีคลาํ ภิกษุทงัหลายกราบทูลเรืองนนั

แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตว่าดกูรภิกษุทงัหลาย เราอนุญาตนาํยอ้ม 6 อยา่ง คือ 

นาํยอ้มเกิดแต่รากหรือเง่า 1 นาํยอ้มเกิดแต่ตน้ไม ้1 นาํยอ้มเกิดแต่เปลือกไม ้1 นาํยอ้มเกิดแต่ใบไม ้1 
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นาํยอ้มเกิดแต่ดอกไม ้1 นาํยอ้มเกิดแต่ผลไม ้1” ซึงสีกรักหรือสีแก่นขนุน ในพระวนิยัปิฎก  

จีวรขนัธกะ ส่วนหนึงไดร้ะบุไว ้“เวน้ขมิ นเสีย นาํยอ้มเกิดแต่หวั ควรทุกอยา่ง เวน้ฝางกบัแกแลเสีย 

นาํยอ้มเกิดแต่ลาํตน้ แห่งกาแลนนั เป็นของมีสีคลา้ยหรดาล เวน้โลดกบัมะพดูเสีย นาํยอ้มเกิดแต่

ใบไมค้วรทุกอยา่งเวน้ใบมะเกลือกบัใบครามเสีย นาํยอ้มเกิดแต่ใบไมค้วรทุกอยา่ง แต่ผา้ทีคฤหสัถ์

ใชแ้ลว้ สมควรยอ้มดว้ยใบมะเกลือครังหนึง เวน้ดอกทองกวาวกบัดอกคาํเสีย นาํยอ้มเกิดแต่ดอก

ควรทุกอยา่ง ส่วนนาํยอ้มเกิดแต่ผล ผลอะไร ๆ จะไม่ควรหามิได”้ โดยสรุป หา้มยอ้มสีทีเป็น 

เหลืองสด (เหมือนขมิ น) สีดาํ (เหมือนมะเกลือ) สีนาํเงิน (เหมือนคราม) สีแดง (เหมือนดอกชบา) 

สีหงสบาท (สีเหมือนเทา้หงส์) สีแดงเขม้ (เหมือนสีหลงัตะขาบ) 

 สีจีวรของพระสงฆใ์นปัจจุบนัของไทยแยกไดสี้หลกั  คือ “สีนาํหมาก” พระสงฆ ์

ทางเหนือนิยมครองจีวรสีแดงเขม้ตามธรรมเนียมพระสงฆข์องพม่า แตกต่างจากพระในเมือง 

(คามวาสี) ทีนิยมใชจี้วรสีเหลืองหม่น เรียกว่า “เหลืองทอง” นอกจากนนัยงัมีจีวรสีเหลืองสว่างและ

จีวรสีออกโทนนาํตาล ทีเรียกว่า “สีกรัก” หรือ “สีแก่นขนุน” โดยสีกรักหรือสีแก่นขนุนไดจ้าก 

การตม้ยอ้มดว้ยแก่นขนุนโดยความเขา้ของสีขึนอยูก่บัการตม้ โดยการยอ้มจะตอ้งเคียวก่อนยอ้ม 

2-3 วนั โดยยอ้มครังเดียวหรือครังแรกจะไดสี้อ่อนแต่เมือยอ้มหลายครังจะไดสี้เขม้ พระป่า 

(อรัญวาสี) นิยมใชจี้วรสีทีเขม้ หรือสีกรักดาํ เพราะง่ายแก่การดูแล พระบางส่วนจึงนิยมใชจี้วรสีเขม้

มากจนมีการผสมสีดาํ(เคมี)เขา้ไปรวมกบันาํยอ้มแก่นขนุน และ จีวรพระราชนิยม ซึง 

“พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชปรารภเรืองสีจีวรของพระสงฆ ์กบัสมเด็จ 

พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช ในพระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลคราวหนึง เมือราวปี 

พ.ศ. 2533 ว่า ตามพุทธบญัญติันนัสีจีวรของพระสงฆที์ถกูตอ้งเป็นอยา่งไร เพราะทรงสงัเกตเห็นสี

จีวรของพระเถรานุเถระในงานพระราชพิธีว่ามีหลายสีต่าง ๆ กนั สมเด็จพระสงัฆราชไดถ้วาย 

พระพรว่าน่าจะไดท้รงศึกษาขอ้มลูจากพระไตรปิฎกโดยตรง ต่อมาสมเด็จพระสงัฆราชจึงทรง

รวบรวมขอ้มลูเกียวกบัสีจีวรของพระสงฆใ์นพระไตรปิฎกและคมัภีร์สาํคญั ๆ ใหน้าํขึนทูลเกลา้ฯ 

ถวาย เพือทรงศึกษาประกอบพระราชดาํริ หลงัจากไดท้รงศึกษาขอ้มลูต่าง ๆ แลว้ พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัไดท้รงมีพระราชกระแสใหก้รมป่าไม ้ผลิตสีจากตน้ไมต่้าง ๆ ไดสี้มาเป็นจาํนวนมาก 

แลว้ทรงพิจารณาตามพุทธบญัญติั ทีเรียกว่า “ กาสาวะ” คือ สีฝาด หรือสีกรัก ตงัแต่นนัมาจึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัทาํจีวรตามสีทีทรงมีพระราชวินิจฉยันนั ถวายพระสงฆใ์นงาน 

พระราชพิธีต่าง ๆ ตลอดมาทางคณะสงฆไ์ดฉ้ลองพระราชศรัทธาโดยห่ม “จีวรสีพระราชทาน” นนั

ในงานพระราชพิธี (ศรัณย ์ทองปาน, 2557, หนา้ 79-80) 
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ภาพที 2-2  สีจีวรของพระสงฆใ์นปัจจุบนัของไทย 

 

 วฒันธรรมและความเชือของสีด้านเครืองนุ่งห่มในสังคมไทย 

 คาํว่า “เครืองนุ่งห่ม หรือ เครืองแต่งกาย”หมายถึงสิงทีมนุษยน์าํมาใชเ้ป็นเครืองห่อหุม้

ร่างกาย การแต่งกายของมนุษยแ์ต่ละเผา่พนัธุส์ามารถคน้ควา้ไดจ้ากหลกัฐานทางวรรณคดีและ

ประวติัศาสตร์ เพือใหเ้ป็นเครืองช่วยชีนาํใหรู้้และเขา้ใจถึงแนวทางการแต่งกาย ซึงสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงสภาพของการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นยคุสมยั (กองวฒันธรรม, 2550) 

 ผา้ทีคนไทยใชเ้ป็นเครืองนุ่งห่มคิดประดิษฐไ์ดไ้ม่มีหลกัฐานแน่นอนเด่นชดัแต่คนไทย

รู้จกันาํเอาฝ้าย ปอ และไหม มาทอเป็นผา้ จากหลกัฐานทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ศิลปะ 

ทีพบ แสดงใหเ้ห็นว่า ไทยมีร่องรอยการใชผ้า้และทอผา้ได ้ตงัแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ดงัปรากฎ

ในจดหมายเหตุจีน ทีบนัทึกเกียวกบัดินแดนของไทยไวต้งัแต่สมยัราชวงศสุ์ย เมือพุทธศตวรรษ 

ที 10-11 ซึงมีส่วนหนึงกล่าวถึงการแต่งกายของไทยว่า “...ตาํแหน่งขุนนางมี 9 ชนั 4 ชนัแรก ปกติ

จะสวมหมวกทองทีมียอดสูง และประดบัดว้ยอญัมณีต่าง ๆ ชนัตาํลงมาใชผ้า้โพกศีรษะ ซึงจีน

เรียกว่า หลงตว้น ทาํดว้ยผา้ไหม กาํมะหย ีผา้เหล่านีปักอยา่งสวยงาม และทอดว้ยเสน้ทอง หรือมี 

ผา้สนัทีมีลายพิเศษดา้นนอก ผูช้ายมีผา้คาดเอว ทาํดว้ยผา้ปักไหม ผูห้ญิงมีปินทอง หรือปินเงิน 

ปักผม ผา้คลุมชนันอกมี 5 สี ส่วนผา้ชนัในมีสีสนัสวยงาม และทอผสมกบัเสน้ทอง ผา้นุ่งยาว

มากกว่าตวัผูนุ่้ง 2-3 ชุน้ และผูห้ญิงจะสวมรองเทา้หนงั สีแดง” บนัทึกนีเป็นหลกัฐานทีสาํคญั 

ทีสนบัสนุนว่าวฒันธรรมการแต่งกายของคนไทย ทีมีมานานนบัพนัปีไดอ้ยา่งดียงิ หลกัฐานหนึง 

โดยเฉพาะในเรืองผา้และเครืองแต่งกาย (ณัฏฐภทัร จนัทวชิ, 2536) 

 พุทธศตวรรษที 18 

 สมยัเชียงแสนหรือลา้นนาไทยมีวฒันธรรมในการทาํบุญทางศาสนา มีการถวายจตุปัจจยั

ไทยธรรม ซึงมีผา้รวมอยูด่ว้ย เช่น ถวายจีวรห่มแก่พระ และผา้อืน ๆ ใหเ้ป็นทานแก่คนยากจน 

มีผา้แพร ผา้สกัหลาด ผา้สีจนัทน์ขาว ผา้สีจนัทน์แดง ผา้สีดอกจาํปา และผา้ธรรมดา และ

นอกจากนนัในพงศาวดาร ยงัไดก้ล่าวถึงทหารทีแต่งกายดว้ยผา้สีเขียวโดยผา้เหล่านีลว้นทอขึนใช้

เองภายในเมือง จิตรกรรมฝาผนงัทีวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน แสดงใหเ้ห็นการแต่งกายของชาวเหนือ 



17 

โดยเฉพาะผา้นุ่งของผูห้ญิง แสดงลวดลายของผา้ซิน ซึงเรียกว่า ลายนาํไหล ยงัมีใชก้นัอยูท่าง

ภาคเหนือในปัจจุบนั 

 

 
 

ภาพที 2-3  สีผา้ทีมีการกล่าวถึงในอดีต 

 

 สมยัสุโขทยั 

 ศิลาจารึกของพ่อขนุรามคาํแหงบอกใหเ้ราทราบว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์พระราชบิดา

ของพระองคไ์ดป้ระกาศตงัเมืองสุโขทยัเป็นราชธานี ประมาณ พ.ศ. 1800 ในจดหมายเหตุของ

ราชทูตจีน หรือบนัทึกพวกพ่อคา้ มีขอ้ความกล่าวถึงผา้ทีใชใ้นสมยันนัอยูบ่า้ง เช่น ผา้ทีนาํมาทาํเป็น

ฉลองพระองคข์องพระเจา้แผน่ดิน “...เสียงอี (ภูษาเฉียง) ยาวสามเชียะ ใชแ้พรตึงหา้สี เหียอี (ภูษา

ทรง) ทาํดว้ยดา้ยหา้สี เอ๋ย บ๊วย (ฉลองพระบาท ถุงพระบาท) ทาํดว้ยแพรตึงสีแดง... ใชผ้า้ขาวพนั

ศีรษะ ใชห้มวกทาํดว้ยแพรตึง และทาํดว้ยกาํมะหย ีนุ่งห่มใชผ้า้สองผนื... ผา้ห่มทาํดว้ยดา้ยหา้สี 

ยกดอก ผา้นุ่งทาํดว้ยดา้ยหา้สี แต่เอาไหมทองยกดอก...” บนัทึกนีบอกใหท้ราบไดว้่า ในสมยัสุโขทยั

นนัผา้ทีมีค่า คือ ผา้ไหม ผา้แพร ผา้กาํมะหย ีและรองลงมาคือ ผา้ทีท่อดว้ยดา้ยหรือฝ้าย และยอ้มเป็น

สีต่าง ๆ ทีเรียกว่า หา้สี ไดแ้ก่ สีดาํ สีขาว สีแดง สีเขียว และสีเหลือง ครังนนั เรียกว่า ผา้เบญจรงค ์

คนจีนในสมยันนัเรียกคนไทยว่า “เสียน” และว่าคนไทยทอผา้ไดดี้ รู้จกัเยบ็ผา้ ซึงในสมยันนั 

นบัเป็นเทคนิคใหม่และยาก ดงับนัทึกของโจวตา้กวาน พ.ศ. 1893 ว่า “ชาวเสียนใชไ้หมทอเป็น 

ผา้แพรบาง ๆ สีดาํ ใชเ้ป็นเครืองนุ่งห่ม ผูห้ญิงเสียนนนัเยบ็ชุนเป็น....” คราวทีกรุงสุโขทยัรับรอง

พระมหาเถรจากนครพนั มาจาํพรรษา เมือ พ.ศ. 1904 กษตัริยไ์ดรั้บสงัใหใ้ชผ้า้เบญจรงคปู์ลาดพืน 

“...แลว้เสด็จใหปู้ลาดซึงผา้เบญจรงค ์ไม่ใหพ้ระบาทลงยงัพืนธรณีทุกแห่ง...” การใชผ้า้หรือพรม 

ปูลาดพืนตอ้นรับพระเจา้แผน่ดิน หรือพระสงัฆราชในการเสด็จพระราชดาํเนินนนั เป็นประเพณี

ของไทยมาชา้นาน ถือว่า เป็นการแสดงคารวะอยา่งสูง นอกจากนนัยงัมีหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษร

ในศิลาจารึกสมยัสุโขทยั เช่น ศิลาจารึกวดัชา้งลอ้ม พ.ศ. 1927 ทีกล่าวถึงพระยรมสารีริกธาติกระทาํ

ปาฏิหาริยว์่ามีแสงสีเปรียบไดด้งัผา้ยอ้มคราม “ใสงามดงัผลึกรัตนแกว้เขียวในกลาง ดงัผา้อนัท่าน
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ชุบครามครันทีแสดงใหเ้ห็นว่า ครามเป็นสียอ้มเก่าแก่ทีมนุษยรู้์จกัใชม้าเนินนานเฉพาะในเมืองไทย” 

ซึงแสดงใหเ้ห็นการใชสี้ของเครืองนุ่งห่มในสมัคมไทยในอดีต (ศรัณย ์ทองปาน, 2557, หนา้ 82) 

 

 
 

ภาพที 2-4  ผา้เบญจรงค ์ทีการกล่าวถึงสีในสมยัสุโขทยั 

 

 สมยัอยธุยา 

 การใชผ้า้ในสมยักรุงศรีอยธุยาระยะแรก ๆ คงคลา้ยกบัสมยัสุโขทยัคือ ใชผ้า้ทีทอได ้

ในประเทศ และทีซือจากจีนและอินเดีย ซึงในยคุนีมีการคา้ขายผา้กนัมาโดยส่วนใหผ้า้จาก จีน 

อินเดียและยโุรป กรุงศรีอยธุยาจึงเป็นแหล่งคา้ผา้ทีสาํคญั ทาํใหก้ารใชผ้า้ในสมยันนั มิไดน้าํมา 

นุ่งห่มแต่อยา่งเดียว แต่คนไทยนิยมนาํผา้มาตกแต่งอาคาร บา้นเรือน และทาํเป็นเครืองใช ้ในสมยั

กรุงศรีอยธุยามีความนิยมใหล้กัษณะของผา้เป็นเครืองแสดงฐานะและตาํแหน่งของผูส้วมใส่ 

 สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

 การใชผ้า้เป็นเครืองแต่งกายนนั เดิมครังกรุงศรีอยธุยาคงมีอยูร่ะยะหนึง ทีมีระเบียบ

เคร่งครัดโดยในสมยันีมีผา้ต่าง ๆ เหมือนครังกรุงศรีอยธุยา คือ ส่วนหนึงเป็นผา้ทอในประเทศ 

อีกส่วนหนึงเป็นผา้สงัเขา้มาจากต่างประเทศ ผา้ไทย ไดแ้ก่ ผา้ยก ผา้ไหม ผา้สมปัก  

ผา้ยกทองระกาํไหม ในรัชกาลที 3 และรัชกาลที 4 นกัเลงห่มแพรเพลาะดาํยอ้มมะเกลือ คนมีเงิน 

ก็ใชแ้พรจีนสีต่าง ๆ 2 ชนั สีนวลอยูข่า้งใน 

 สมยัราชกาลที 3 

 ปรากฏผา้ใชใ้นราชการหลายชนิด เช่นผา้เขม้ขาบ ผา้เตลด็ ผา้เยยีรบบั ผา้สมนกั  

(ผา้สองนกัหรือถมปัก) ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์นนัปรากฏชือผา้ชนิดต่าง ๆ ทีประชาชนใชท้วัไป 

หลายชนิดเชือว่ามีคุณภาพ สีสนัลวดลาย อยูใ่นเกณฑด์อ้ยกว่าตามฐานะ เช่น ผา้ตาบวัปอก  

ผา้ดอกสน ดอกเทียน ผา้ตาเลด็งา ผา้ตามะกลาํ ผา้ตาสมุก สมยัรัชกาลที 4 ขุนนางและขา้ราชการ

สาํนกัสงฆ ์เสือแพร และเสือกระบอกผา้ขาวแต่ธรรมเนียมการใชผ้า้ก็ยงัมิไดเ้ปลียนแปลงมากนกั 
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 สมยัรัชกาลที 5 

 การเปลียนแปลงการใชผ้า้ และธรรมเนียมการแต่งกายของชนบางราชการใหเ้ลิกนุ่ง 

ผา้ปูม แต่ใหใ้ชผ้า้ม่วงสีนาํเงินแก่แทน มีการพระราชทานเสือ ใหต้ามยศตาํแหน่ง ซึงมกัเป็นผา้แพร

สีต่าง ๆ แบ่งตามกระทรวงกรมทีสงักดั การแต่งกายพฒันาไปตามแบบยโุรปมากขึนสาํหรับสตรี

นิยมแต่งกายแบบฝรังเสือขาวแขนยาวชายเสือแค่เอว ห่มแพรสไบเฉียงผา่นอกเสือ หรือบางที 

ห่มตาด สวมถุงน่อง รองเทา้บูต เป็นตน้ในช่วงรัชการที 4-5 นี ผา้พิมพล์ายจากอินเดียกลบัมานิยม

อีกครัง 

 นอกจากนนัจากคาํปาฐกถา เรืองงานมหาดไทยสมยัสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

โดยนายประเสริฐ กาญจนดุล แสดง ณ พระทีนงัศิวโมกขพิ์มาน เนืองในงานฉลองครบรอบ 100 ปี 

แห่งวนัประสูติของสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  ไดก้ล่าวถึงสีประจาํกระทรวงมหาดไทย

ไวว้่า “เมือพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จะพระราชทานสีประจาํกระทรวงแก่ 

เจา้กระทรวงต่าง ๆ ไดพ้ระราชทานพระบรมราชวโรกาสแก่กรมสมเดจ็ฯ ทรงเลือกสีประจาํ

กระทรวงมหาดไทยก่อนกระทรวงอืน กรมสมเด็จฯ ทรงเลือกสีดาํ โดยทรงถือคติอนัเป็น 

ความเชือถือเนืองจากวฒันธรรมอินเดียว่า สีดาํเป็นสีของนกัปราชญ ์พวกพราหมณ์ในอินเดีย 

แต่งกายดว้ยเครืองขาว แต่พวกปริพาชก (นกับวช) คือผูรู้้ใชเ้ครืองดาํ จะมีผดิแผกไปบา้งก็เป็น 

ส่วนนอ้ย เหตุผลประกอบของความเชือนีมีอยูว่่านกัปราชญเ์ขาตอ้งการดีในไม่ใช่ดีนอก” สีประจาํ

กระทรวงมหาดไทย คนโบราณเรียกสีเขียวแก่ว่า “สีมหาดไทย” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัทรงพระราชดาํริใหมี้เครืองแบบสาํหรับฝ่ายพลเรือนแต่งเขา้เฝ้าในเวลาปกติดว้ย โดยให้

แต่งเสือแพรสีต่าง ๆ กนั คือ 

  -  เจา้นายใส่สีไพล 

  -  ขุนนางกระทรวงมหาดไทย ใส่สีเขียวแก่ 

  -  กลาโหม ใส่สีลกูหวา้ (สีครามเจือแดง) 

  -  กรมท่า (กระทรวงการต่างประเทศ) ใส่สีนาํเงินแก่ (สีกรมท่า) 

  -  มหาดเลก็ ใส่สีเหลก็ (อยา่งเดียวกบัสีเสือแบบทหารมหาดเลก็) 

  -  อาลกัษณ์กบัโหร ใส่สีขาว 

 เครืองแบบพลเรือนนีใชใ้นปี พ.ศ. 2415 คนในสมยันนัจึงนิยมเรียกสีเขียวแก่ว่า  

“สีมหาดไทย” ถา้ใครใส่สีลกูหวา้ ก็จะเรียกผูน้นันุ่งผา้ “สีกลาโหม” และถา้เป็นสีนาํเงินแก่ก็จะ

เรียกว่าใส่ “สีกรมท่า” (กระทรวงมหาดไทย, 2535) 
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 สมยัรัชกาลที 6 

 การแต่งกายในยคุหลงัการเปลียนแปลงการปกครอง หรือ ยคุวตัถุนิยม มีการแต่งกายโดย

ใชผ้า้จากต่างประเทศมากขึนแต่เป็นการเปลียนแปลงเพียงช่วงระยะเวลาอนัสนัเท่านนั 

 สมยัรัชกาลที 8 

 การแต่งกายในราชสาํนกัเปลียนแปลงจากการใชผ้า้ราคาสูง ทีตอ้งใส่ดา้ย เสน้เงินทอง 

มาใชผ้า้ทีมีลกัษณะเรียบง่าย และยงันิยมใชผ้า้ไหม 

 สมยัรัชกาลที 9 

 สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใหค้วามสนพระทยัในกิจการทอผา้พืนเมือง 

และทรงใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การทอผา้พืนเมืองเป็นทีสวยงามโดยทรงเป็นผูน้าํในการใช้

ผา้พืนเมืองฉลองพระองคท์งัในขณะทีประทบั ในประเทศและในวโรกาส เสด็จเยอืนต่างประเทศ 

ทาํใหผ้า้พืนเมืองของไทยไดมี้โอกาสอวดโฉมต่อสายตาของชาวโลกและสาํหรับในประเทศก็ทาํให้

ความนิยมในผา้ไทยทงัไหมและฝ้าย กลบัฟืนคืนชีพขึนมาอีก และกาํลงัเจริญเติบโตอยา่งงดงาม 

คนไทยมีวฒันธรรมทางดา้นเครืองนุ่งห่มตงัแต่สมยัโบราณโดยสีดา้นเครืองนุ่งห่มสมยัโบราณคน

ไทยใชสี้ธรรมชาติในลกัษณะต่าง ๆ มาแต่เก่าก่อน สียอ้มธรรมชาติส่วนใหญ่ไดม้าจากพืช ทีไดจ้าก

สตัวก์็มีครังทีเหลือส่วนใหญ่ก็มาจากพืช ตงัแต่ใบ ราก ผล เปลือก แก่น ใบก็พวกคราม หอ้ม ถา้เป็น

ผลก็มะเกลือ ดอกอยา่งคาํเงาะ ส่วนเปลือกหรือแก่นไมจ้ะเป็น พวกเข ฝาง ทีใชก้บัผา้ทีเป็น

เครืองนุ่งห่ม เป็นรูปแบบสีสนัทีสะทอ้นถึงรากฐานของวฒันธรรม และวิถีชีวิต ในสงัคมของ

วฒันธรรมโดยนิยมใชสี้หลกัโดยเฉพาะอยา่งยงิสีแดง สีเหลือง สีคราม และ สีดาํซึงสอดคลอ้งกบั  

ศิรินทร์ ใจเทียง (2557, หนา้ 82) กล่าวว่า สีพืนฐานจะมีสีนาํเงิน สีแดง สีเหลือง สีดาํ โดยสีหลกั 

จะมาจาก 4 สีนี อยา่งเสือผา้ในชนเผา่ในไทย เช่น ข่า มง้ เมียน ไททรงดาํ และหลาย ๆ กลุ่ม  

สีพืนฐาน หรือแมก้ลุ่มคนไท ก็จะมีสีพืนฐาน 4 สีหลกันีเช่นกนั สีสนัของผา้สืบทอดตามจินตนาการ

ของช่างทอ และอิทธิพลจากปัจจยัอืน ๆ ในอดีตนนัผา้จดัเป็นวสัดุหลกัในการแต่งกายและเป็น

เครืองบ่งบอกฐานะทางสงัคมในการนาํผา้มาใชเ้ป็นเครืองนุ่งห่มของคนไทยนนัมีความเชือในเรือง

สีซึงเกิดจากการเชือถือเรือง เทวดาสปัตเคราะห์ หรือแม่ซือ 7 องค ์แต่ละองคมี์สีกายแตกต่างกนัไป 

ซึงก็คือ สีประจาํวนัทงัเจ็ดคือ วนัอาทิตยส์วมเสือผา้สีแดง วนัจนัทร์สวมสีขาวนวล วนัองัคารสวม 

สีชมพ ูวนัพุธสวมสีเขียว วนัพฤหสับดีสวมสีเหลืองอ่อน วนัศุกร์สวมสีฟ้าอ่อน และวนัเสาร์สวม 

สีดาํ คนโบราณกาํหนดวนันุ่งผา้ใหม่เป็นแบบขา้งขึนขา้งแรม เช่น ขึน 4 6 9 คาํ ตดัผา้ เยบ็ผา้  

นุ่งผา้ใหม่ดี จะไดล้าภ แรม 4 11 คาํ ตดัผา้ เยบ็ผา้ นุ่งผา้ใหม่ดี มีลาภ (ณัฏฐภทัร จนัทวิช, 2536) 

แต่ละองคมี์สีกายทีแตกต่างกนัไป ซึงคือสีประจาํวนัทงัเจ็ดนนัเอง ดว้ยความเชือทีว่า วนัใดควรใส่ 

สีอะไรจึงเป็นมงคล เช่น สีของเครืองแต่งกายของพระเจา้แผน่ดิน และแม่ทพันายกองโดยเฉพาะ 



21 

อยา่งยงิในยามทีมีศึกสงคราม การใชสี้ประจาํวนัต่าง ๆ ตามคติความเชือ คือ วนัอาทิตยใ์ส่เสือผา้ 

สีแดง วนัจนัทร์ใส่สีขาวนวล วนัองัคารใส่สีชมพ ูวนัพุธใส่สีเขียว วนัพฤหสับดีใส่สีเหลืองอ่อน 

วนัศุกร์ใส่สีฟ้าอ่อน และวนัเสาร์ใส่สีดาํ 

 นอกจากความเชือเรืองสีประจาํวนัแลว้ยงัมีคติความเชือเรืองการใชสี้ในโอกาสต่าง ๆ 

เช่น “สีขาว” เป็นสีทีบริสุทธิ ในพิธีกรรมต่าง ๆ มีการใชผ้า้สีขาวปูเพือตงัเครืองสงัเวยบูชา “สีแดง” 

เป็นสญัลกัษณ์ของเจา้สาว “สีสม้อ่อน” เป็นสญัลกัษณ์ของโลก “สีเหลือง” เป็นสญัลกัษณ์ของ

จกัรพรรดิ ผูป้กครองบา้นเมือง “สีม่วง” เป็นสีแห่งความเป็นแม่หมา้ย “สีดาํ” เป็นสญัลกัษณ์ของ 

การไวทุ้กข ์ซึงสาํหรับประเทศไทยแต่เดิมจะใชสี้ม่วงเขม้ในการไวทุ้กข ์ภายหลงัไดมี้ 

การเปลียนแปลงการใชสี้สาํหรับการไวทุ้กขใ์นรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัฯ 

 วถิีชีวติอาหารไทย 

 กรมส่งเสริมวฒันธรรม (2552) ไดก้ล่าววา่ ศิลปะและวฒันธรรมไทย เป็นทียอมรับดว้ย

ความสวยงามวิจิตรบรรจง ความประณีต และพิถีพิถนั อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่นเดียวกบั

อาหารไทย ซึงมีรสชาติหลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการใหส้รรพคุณทางยาและสมุนไพรที

สะทอ้นใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละภูมิภาคไดเ้ป็นอยา่งดี 

 อภิญญา ตนัทวีวงศ ์(2556, หนา้ 20) ไดก้ล่าวว่า “วฒันธรรมดา้นอาหาร มีความหมายถึง 

อาหารทีเป็นไปตามความเชือ ค่านิยม วิถีชีวติ และความรู้ ของสงัคมแต่ละสงัคม มีลกัษณะเป็นทงั

ศาสตร์และศิลป์ ดา้นอาหารของแต่ละสงัคม” 

 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 คาํว่า สมุนไพร หมายถึง พืชทีใช ้

ทาํเป็นเครืองยา สมุนไพรกาํเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษยโ์ดยเฉพาะ ในทาง

สุขภาพ อนัหมายถึงทงัการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค 

 ความหมายของยาสมุนไพร พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 ไดร้ะบุว่า ยาสมุนไพร 

หมายความว่า ยาทีไดจ้ากพฤกษาชาติ สตัว ์หรือแร่ธาตุ ซึงมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยงั

เป็นส่วนของราก ลาํตน้ ใบ ดอกผล ฯลฯ 

 คนไทยรู้จกัการปรุงอาหารหลากหลายรส โดยจดัหาผกัพืนบา้นมาประกอบอาหาร ต่อมา

การไปหาผกัจากป่าลาํบาก จึงไดน้าํพนัธุม์าปลกูไวร้อบบา้นจึงเป็นวฒันธรรมของคนไทยใน 

การปลกูตน้ไมร้อบ ๆ รัวบา้นของคนไทยมาตงัต่ในอดีต ดงัคาํเปรียบเปรยว่า “คืบก็ยา ศอกก็ยาและ

อาหาร” ไมร้อบรัวของคนไทยจึงเป้นสมุนไพรทีเป็นยาและอาหาร (เพญ็นภา ทรัพยเ์จริญ, 2549) 

ประเทศไทยเป็นพืนทีทีมีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่นาํไหลผา่นหลายสายทาํใหว้ิถีชีวิตของคนไทย

เกียวขอ้งกบัสิงเหล่านีซึงสาํนวนไทยทีใชท้กัทายเวลาพบเจอกนัว่า “กินขา้วกินปลามาหรือยงั”  
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สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตทีเกียวขอ้งกบัสิงทีอยูร่อบกายรวมทงัวฒันธรรมการกินของไทยแต่เดิม 

ทีกินขา้วเป็นหลกั กินปลากนัส่วนใหญ่เนืองจากในสมยัโบราณดว้ยความหลากหลายของพนัธุพื์ช 

สมุนไพร ผกั ผลไม ้ทาํใหเ้กิดความหลากหลายของอาหารไทยทีแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละ

ทอ้งถิน การประกอบอาหารจะอาศยัวตัถุดิบจากธรรมชาติรอบตวัในแต่ละทอ้งถินและมี 

การถ่ายทอดเทคนิควิธีการทาํจากรุ่นหนึงสู่คนอีกรุ่นหนึง โดยอาหารจะเป็นหวัพืช หวัมนั ปลาปิง 

ยา่ง พืชผกัวตัถุดิบตามทอ้งถินเครืองปรุงรสเป็นเกลือสินเธาว ์เกลือทะเลส่วนขนมจะเป็นวตัถุดิบ

จากธรรมชาติ เช่น เผอืก มนั กลว้ย ขา้ว ต่อมาจึงแปลงเป็นแป้ง ใส่นาํตาล ใส่มะพร้าว และ 

รับอิทธิพลต่างชาติ ทงัขอม อินเดีย จีน มลายอูาณาจกัรยนูนาน แขกเปอร์เชีย โปรตุเกส ทีมีการใช้

วตัถุดิบ วิธีการจากต่างประเทศและนาํมาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัรสนิยมและวิถีชีวิตของคนไทย

วฒันธรรมไทย ภาษา อาหารการกินจึงถกูหล่อหล่อมขึนมาจากหลาย ๆ ส่วน ทาํใหอ้าหารไทยมี

กลินหอมพริกและเครืองแกงเป็นหอมฉุนขนมมีกลินหอมหวานสีของอาหารจะมีสีเฉพาะตวัทีไดม้า

จากความหลากหลายของชนิดวตัถุดิบทีนาํมาใชท้าํอาหารอาหารไทยจึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

วฒันธรรมอาหารจึงเป็นจุดเริมตน้และรากฐานสาํคญัผา่นการสืบทอดภูมิปัญญามาตงัแต่บรรพบุรุษ

จนถึงปัจจุบนั 

 โดยสาํหรับงานวจิยั เรืองการสร้างสรรคสี์จากวสัดุธรรมชาติประยกุตสู่์การออกแบบ

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกประเด็นอาหารคาว อาหารหวาน และอาหาร มาศึกษาทางเชือมโยงกบัสีไทยทีสะทอ้น

สีสนัจากอาหารทีเป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมซึงในการศึกษาในงานวิจยันีจะแบ่งการศึกษาอาหารไทย

ทีใหสี้จากวตัถุดิบเป็นส่วนประกอบของเครืองปรุงดงันี 

 อาหารคาว 

 วตัถุดิบทีหาไดใ้นทอ้งถินจาก พืชผกัผลไมร้ากเหงา้ตน้ไมร้วมทงัจากสตัว ์ซึงทาํให้

อาหารไทยมกัเพิมสีสนัใหอ้าหารใหมี้รสชาติอร่อย ถกูปาก และสร้างความน่ารับประทานมากยงิขึน 

โดยสีส่วนใหญ่จะมีเป็นส่วนประกอบของเครืองปรุงลว้นเป็นพืชผกัในทอ้งถินและสมุนไพรใน

ทอ้งถินจากธรรมชาติทีแตกต่างกนัในแต่ละภาคอีกทงัวิธีการปรุงทีแตกต่างกนัในรายละเอียดทาํให้

เกิดความหลากหลายอาหารไทยจึงมีรสชาติครบทุกรสชาติและยงัมีลกัษณะเฉพาะตวัโดดเด่น

ชดัเจนในการประกอบอาหารแต่ละชนิดจะมีสีสนัและรสชาติหลายรสชาติรวมกนั ตามแต่ละชนิด

ของอาหารนนั ๆ เช่น แกงเขียวหวาน ลกัษณะเฉพาะตวั แกงจะมีสีเขียว ขาวนวล ซึงสีเขียวไดม้า

จากพริกสดและใบไม ้เช่น ใบผกัชีใบโหระพาหรือใบพริก สีขาวไดจ้ากกะทิ เมือปนกบัเครืองแกง 

สีจะออกเขียวนวล ๆ ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของแกงเขียวหวาน มีรสชาติ เค็ม หวาน ถา้เป็นแกงเผด็

นาํแกงจะมีสีสม้ถึงสีแดงเขม้ซึงสีแดง ไดจ้ากพริกแหง้ เมือผสมกบักะทิสีจะออกแดงนวล เช่น 

มสัมนัทีมีนาํแกงขน้สีแดงเขม้อมนาํตาล ซึงมาจากพริกแหง้ซึงเป็นส่วนผสมของเครืองแกง  



23 

แกงเหลืองหรือแกงสม้ของภาคใตซึ้งนิยมใส่ขมิ นว่า “แกงเหลือง” เพราะนาํแกงมีสีเหลืองจากขมิ น 

ตม้เปรอะ (แกงหน่อไมใ้ส่ใบยา่นาง) ทีมีนาํแกงเป็นสีเขียวเขม้จากใบยา่นาง และนาํพริกอ่อง ซึงเป็น

นาํพริกทีมีสีสีสม้ของมะเขือเทศผลเลก็ชนิดพวงหรือมะเขือเทศสีดา (กรมส่งเสริมวฒันธรรม, 

2552) 

 อาหารหวาน 

 มณเฑียร ศุกภลกัษณ์ (2541) ไดก้ล่าวว่า ขนมไทยถือว่าเป็นมรดกทีมีคุณค่าอนัยงัยนื

อยา่งหนึงของคนไทย โดยแต่ครังโบราณกาล ขนมไทยจะมีลกัษณะทีสวยงาม กลินหอม ทงัทีเป็น

ขนมไทยแบบดงัเดิมหรือทีไดรั้บอิทธิพลมาจากต่างชาติจนกลายเป็นขนมไทยทีมีความปราณีต 

จนทาํใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะตวัเอง 

 ขนมไทยเป็นเอกลกัษณ์ ทางวฒันธรรมประจาํชาติอยา่งหนึงของไทยซึงเป็นทีรู้จกักนั

อยา่งดีและขนมไทยแสดงใหเ้ห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการปรุงตงัแต่การเลือกสรร

วตัถุดิบ ขนัตอนการทาํทีพิถีพิถนั มีรสชาติสีสนั ความสวยงาม กลินหอม ตลอดจนกรรมวิธี 

การรับประทานเฉพาะตวัตนแสดงถึงความเป็นไทยและคุณค่าอนังดงามในตวัเองสะทอ้นใหเ้ห็น 

วิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึงขนมไทยส่วนใหญ่ใชส่้วนประกอบจากธรรมชาติทีหาไดใ้นทอ้งถินและ 

ตามฤดูกาล ส่วนประกอบหลกัของอาหารหวานของไทยมีทงัชนิดนาํและแหง้ ส่วนมากปรุงดว้ย

กะทิ นาํตาล และแป้งเป็นหลกั เพราะเป็นของพืนบา้นทีมีอยูโ่ดยทวัไปสมยัโบราณคนไทยจะทาํ

ขนมเฉพาะในวนัสาํคญันนั (วนัดี ณ สงขลา, 2536) โดยขนมหวานไทยเป็นสีขนมทีดึงดูด 

ความน่ารับประทานไดซึ้งขนมหวานไทยจะเป็นการใชสี้อ่อน ๆ ซึงไดม้าจากธรรมชาติ 

 สีของขนมหวานของไทยนนัจะมีสีทีอ่อนหวานเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของขนมไทย

ไดม้าจากความหลากหลายของวตัถุดิบในทอ้งถินโดยสีมาจากการนาํภูมิปัญญามาประยกุตใ์ช ้เช่น 

สีนาํเงินไดจ้ากดอกอญัชนัเมือบีบนาํมะนาวลงไปเกิดเป็นสีม่วงรวมทงัชือของขนมทีบ่งบอกถึง

สีสนัขนมเสน่ห์จนัทน์ คนโบราณนาํความมีเสน่ห์ของผลจนัทน์ทีมีผลสุกสีเหลืองเปล่งปลงั 

สวยงามและมีกลินหอมชวนใหห้ลงไหล มาประยกุตท์าํเป็นขนมใหชื้อว่า “ขนมเสน่ห์จนัทน์” 

เป็นตน้ 

 จติวทิยาสีทีใช้กบัอาหาร 

 ศรียา นิยมธรรม (2550) ไดก้ล่าวว่า สีมีอยูทุ่กกแห่งในการดาํเนินชีวติ สีช่วยใหเรารู้สึก 

มีชีวิตชีวาก่อใหเ้กิดอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกทีมีต่อตนเองและผูอื้น สีมีอิทธิพลต่อ

ความคิดทศันคติทะ้งในหว้งจิตสาํนึกและจิตใตส้าํนึกการใชสี้อยา่งมีประสิทธิภาพจึงตอ้งเขา้ใจถึง

ผลกระทบทางจิตวิทยาทีว่า สีสามารถเขา้มาเป็นส่วนหนึงในชีวิตเราในดา้นจิตใจการตดัสินใจ 

ไม่ว่าเราจะเลือกเครืองแต่งกาย เครืองประดบัและการจดัสภาพแวดลอ้ม 
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 ลดาวลัย ์กิตติพฒัน์วงศ ์(2558) ไดก้ล่าวว่า เมือกล่าวถึงสีโทนอบอุ่นเรามกัจะนึกถึง 

ความร้อนและแสงอาทิตย ์ทีใหค้วามรู้สึกกระตือรือร้น ตืนเตน้ตืนตวัอยูเ่สมอ ในขณะทีสีโทนเยน็

นนัจะใหค้วามรู้สึกสบายสงบ และผอ่นคลายความกงัวล คนเราจึงนิยมใชสี้โทนนีในกิจกรรม 

การผอ่นคลายทางกายภาพและทางจิตใจ 

 ในอดีตความสามารถในการมองเห็นสีต่าง ๆ ของมนุษยแ์ละสตัวจ์ะนาํมาใชใ้น 

การเอาตวัรอด สีบางสีช่วยใหห้าอาหารไดง่้ายขึน เช่น สีแดงหรือสีเหลืองของผลไมบ้างอยา่ง 

บอกใหรู้้ว่าสุก สีดาํบอกใหรู้้ว่าเน่า เป็นตน้ นอกจากนีสียงัมีผลต่อจิตใจ เช่น สีแดงมกัทาํใหรู้้สึก

ตืนเตน้คึกคกัสีฟ้าทาํใหใ้จสงบเยน็ลง สีหวาน ๆ ทาํใหรู้้สึกสบาย 

 แววใจ พิมพิลา (2555) ไดอ้ธิบายหลกัความสมัพนัธร์ะหว่างสีสนัของสมุนไพรไทยและ

สรรพคุณไวด้งันี 

 สีแดง เป็นสีโทนร้อน หมายถึง สีแห่งอาํนาจ แสดงถึงการมีพลงั เป็นสีทีกระตุน้ระบบ

ประสาทไดรุ้นแรงทีสุดใหค้วามรู้สึกเร้าใจ ตืนเตน้ทา้ทาย ในทางจิตวิทยามีความเชือมโยงกบั

สุขภาพอยา่งชดัเจนสมุนไพรทีมีสีแดง เช่น กระเจียบแดง มะเขือเทศ ฝาง ฯลฯ มีสรรพคุณส่วนใหญ่

ใชบ้าํรุงร่างกายและปรับสมดุลธาตุไฟ นอกจากนียงัพบว่า ผกั ผลไมสี้แดง ยงัเป็นแหล่งวิตามินบี 12 

ทองแดง เหลก็ ซึงเป็นสารอาหารช่วยบาํรุงระบบประสาท สอดคลอ้งกบัพลงัของสีแดงทีช่วย

กระตุน้พลงัชีวิตใหเ้ขม้แข็ง มีความกระตือรือร้น ทาํใหมี้ชีวิตชีวาขึน โดยในวิถีชีวิตของไทยอาหาร

ทีมีสีโทนร้อนยงัสือถึงอาหารทีเผด็ร้อนอีกดว้ย 

 สีเหลือง หมายถึง สีแห่งสติปัญญา ความเบิกบาน ร่าเริง มีชีวิตชีวา แจ่มใส ความคิด

สร้างสรรค ์การมองโลกในแง่ดี สรรพคุณของสมุนไพรสีเหลืองส่วนใหญ่มีฤทธิช่วยในการขบัลม 

ช่วยใหน้าํดีในลาํไสท้าํงานไดดี้ เช่น ขมิ นชนั ดาวเรือง ขิง 

 สีเขียว เป็นสีแห่งการพฒันาและสือถึงความสงบเยอืกเยน็ ผอ่นคลาย สรรพคุณสมุนไพร

สีเขียวส่วนมากมีฤทธิเยน็ ช่วยใหผ้อ่นคลาย สร้างสมดุล ช่วยในการลดความดนัโลหิต บาํรุงหวัใจ 

ป้องกนัการแข็งตวัของหลอดเลือด เช่น ใบเตย บวับก ยา่นาง เป็นตน้ 

 สีนาํเงิน เป็นสีโทนเยน็ใหค้วามรู้สึกถึงความยดึมนั จริงจงั สงบนิง มีพลงั และมีเสน่ห์ 

สุภาพ สูงศกัดิ เป็นสีทีใหค้วามรู้สึกลึกลาํ สมุนไพรสีม่วงมีสรรพคุณช่วยในการเพิมการไหลเวียน

เลือดของหลอดเลือดฝอย เช่น ดอกอญัชนั แต่ในการใชท้างอาหารทางจิตวิทยานนัไม่เป็นธรรมชาติ

ราวกบัว่าอาหารนนัเน่าเสียหรือเป็นอนัตรายทาํใหไ้ม่เกิดความอยากรับประทานอาหาร 

 สีม่วงถือวา่เป็นสีแห่งจิตวิญญาณ การหยงัรู้ สือถึงความคิดสร้างสรรค ์มีจินตนาการ 

ทาํใหเ้กิดแรงบนัดาลใจมีความคิดและการมองเห็นกวา้งไกล พฒันาการเรียนรู้เร็ว สมุนไพรสีม่วง 
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มีสรรพคุณช่วยในการเพิมการไหลเวียนเลือดของหลอดเลือดฝอย เพิมความจาํ ช่วยในการบาํรุง

สายตา เช่น องุ่นแดง มะเขือม่วง มนัต่อเผอืก ดอกอญัชนั ลกูหม่อน 

 สีขาว หมายถึง สีแห่งความบริสุทธิ สะอาด สมุนไพรสีขาวช่วยทาํใหภ้ายในร่างกาย

สะอาด ขบัปัสสาวะ ขบัของเสียออกจากร่างกาย เป็นยาบาํรุงปอด ฟอกเลือด เช่น หญา้ดอกขาว 

บานไม่รู้โรยดอกขาว เป็นตน้ 

 สีในจติรกรรมไทย 

 สีในจิตรกรรมไทยทีช่างในสมยัอดีตนาํมาใชน้นัแต่เดิมมีใชอ้ยูน่อ้ยมาก โดยส่วนใหญ่ 

จะเป็นสีขาว ดาํ และสีแดง เท่านนั แต่ต่อมาพบว่าช่างไทยมีการใชสี้เพิมมากขึน หรือทีเรียกว่า  

“สีเบรญจรงค”์ คือ 5 สี ไดแ้ก่ สีเหลือง คราม แดงชาด และดาํ เป็นสีหลกัโดยศพัทท์างช่าง 

มกัเรียกว่า รงค ์หรือกระยารงค ์ซึงหมายถึงเครืองสี ทีเป็นสีต่างทีใชใ้นงานวาดภาพจิตรกรรม และ

จะมีกาวทีทาํจากสตัวแ์ละยางไมเ้ป็นวสัดุส่วนผสมของสีเพือใหสี้สามารถยดืติดกบัวตัถุนนั ๆ ได ้

ซึงช่างจะเรียกว่า “นาํยา” โดยช่างไทยจะเรียกการผสมสีหรือสร้างสีว่าการ “ปรุงสี” ซึงช่างไทย

โบราณส่วนมากจะใชว้ิธีทีช่างไทยโบราณเรียกว่า “เกรอะนาํ” คือการนาํวตัถุดิบมาบดใหล้ะเอียด 

นาํมากวนในนาํ ทิงใหต้กตะกอน แลว้รินนาํทิงวนัรุ่งขึนกท็าํซาํไปอีกเรือย ๆ ทาํเช่นนีอยูเ่ป็น 

เดือน ๆ จนไดเ้นือสี 

 สีในจิตรกรรมไทยในอดีตส่วนใหญ่ลว้นไดม้ากจากธรรมชาติทีต่าง ๆ กนัซึงบางสี 

ของไทยเป็นสีทีไดจ้ากดินทีมีความเป็นสีนนัอยูแ่ลว้หรือมาจากสตัว ์เช่น เลือดสตัว ์ดีของสตัว ์หรือ

แมก้ระทงักระดกูหรืองาของสตัว ์โดยลกัษณะของสีนนัช่างไทยจะนาํมาบดละเอียดทีเรียกว่า สีฝุ่ น 

โดยสามารถแบ่งตามกลุ่มสีไดด้งันี 

 กลุ่มสีแดง 

 Bradley (1971) ไดอ้ธิบายว่า สีแดง มีอยูห่ลายแบบ ซึงไดแ้ก่ แดงกรํา นนัคือสีแดงเขม้ 

เหมือนลินจี สีแดงนนัยงัเหมือนสีดอกชบาและสีดอกทบัทิม สีแดงแก่ เป็นสีแดงแก่คือสีแดงสีลินจี

ทีนาํเขา้จากเมืองจีน แดงฉาด เป็นสีแดงเหมือนสีชาดทีผสมกบันาํมนั แดงเจือขาว เป็นสีแดงอ่อน ๆ 

เหมือนอยา่งสีดอกพุดตาล แดงเจือเขียว เป็นสีม่วงเหมือนสีดอกอินทนิล สีแดงเจือเหลือง เป็นสีเสน

เหมือนสีแสด สีแดงฉนัเหมือนสีแดงชาด แดงยอ เป็นสีแดงทีไดจ้ากการยอ้มจากรากยอซึงเหมือน

ผา้สีแดงทีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ แดงเทศ เป็นผา้สีแดงทีไดม้าจากต่างประเทศคลา้ยกบัสีแดงยอ

ของไทย แดงเรือ เป็นสีแดงอ่อน ๆ อยา่งสีนวลและหงษบาท เป็นสีแดงอ่อนเช่นสีเสนซึงเป็น 

การเรียกสีมาตงัแต่สมยัโบราณ 

 สีแดงชาด เป็นสีแดงสดทีช่างไทยใชแ้ต่โบราณ ทาํมาจากเมลด็หรือกา้นหรคุณ แต่ชาด 

เรียกว่าชาดกอ้น คือแร่นาบาร์ (Cinnabar) ไทยนาํเขา้จากเมืองจีนส่วนหนึง พม่าส่วนหนึงมาแต่
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โบราณ มีเรียกหลายชือ เช่น ชาดอา้ยมุย้ ซึงเป็นสีชาดทีดีทีสุดมาจากเมืองเอห้มึง ชาดจอแส มาจาก

มาจากเมืองเอห้มึงเช่นกนัแต่เนือสีเป็นรอง ชาดอา้ยมุย้ โดยชาดกอ้นมีลกัษณะเป็นหินสีนาํตาล 

อมแดง ผวิเรียบมนัวาว มีนาํหนกักว่าหินทวัไปเมือเทียบกบักอ้นหินขนาดเดียวกนั โดยสีแดงชาดนี

เมือไดใ้ชว้ิธีทีช่างไทยโบราณเรียกว่า “เกรอะนาํ” แลว้นาํมาบดใหล้ะเอียด จนไดสี้ออกแดงอมสม้ 

จากนนักน็าํไปเกรอะนาํจนจืดจะไดผ้งชาดหรคุณหรคุณสีแดงสดฉาํ 

 สีแดงดินแดง จะมีลกัษณะคลาํทีมาจากดินแดงจากธรรมชาติหรือดินลกูรังซึงเป็นแร่

ฮีมาไทต ์(Hematite) คือเป็นออกไซดข์องเหลก็ซึงอยูใ่นดินบางทอ้งถินจะมีสีแดงจดั โดยนาํมาผสม

กาวใหข้น้ และตอ้งระบายสีหนาจึงมกัจะระบายไม่เรียบมีรอยแปรงหรือพกูนัปรากฏ ส่วนดินเทศ 

หรือดินแดงเทศ เป็นแร่ฮีมาไทตเ์ช่นเดียวกนัแต่มีสีฉาํกว่าสีดินแดงไทย ซึงชือบอกเป็นของ “เทศ” 

คือการนาํมาจากต่างประเทศ 

 สีแดงลินจี ซึงดงัเดิมไดจ้ากแมลงชนิดหนึงทีเติบโตในตน้กระบองเพชรของทวีปอเมริกา 

ฝรังเรียกว่า โคซินิล (Cochineal) เมือนาํตวัมาบี ๆ จะไดสี้แดงม่วง คนจีนเรียกสีนีว่า “อินจี” หูคน

ไทยฟังแลว้คลา้ยคาํว่า ลินจี โดยสีคลา้ยสีของเปลือกลินจี ซึงโบราณจีนไดแ้มลงโคลิซีนมาขาย 

แต่ต่อมากลายเป็นสีสงัเคราะห์หรือ เป็นสีแดงอมดาํทีไดจ้ากเมลด็ตน้ชาดหรคุณ (Rattan Palm, 

Calamus Drace) เป็นสีทีมีเนือละเอียด ผูผ้ลิตจึงมกัชุบเคลือบไวบ้นแผน่กระดาษทาํเป็นแหนบ 

เลก็ ๆ เมือจะใชจ้ะนาํมาละลายนาํ เอาสีออกจากกระดาษ หรือใชส้าํลีแช่นาํหุม้สีจนสีละลาย

หมดแลว้บีบสาํลีจึงจะไดสี้นาํสีแดงซึงมีวรรณสีสดใส แมผ้สมสีขาวแลว้ยงัมีสีแดงสด แต่เมือแหง้

จะเป็นสีชมพแูก่ สีแดงลินจีนิยมใชเ้ขียนแต่ในพืนทีซึงเป็นลวดลายเลก็ ๆ เช่น เขียนบนหนา้กาก

หวัโขน หรือหนา้หุ่น เป็นส่วนมาก 

 สีแดงเสนหรือสีแดงลกูพิกุล เป็นสีโทนแดงทีจดัว่าอยูใ่นกลุ่มสีสม้ ช่างไทยเรียกว่า เสน 

ซึงเป็นออกไซดข์องแร่ดีบุกหรือแร่ตะกวั โดยมกัจะไดสี้สม้อมแดงหรือสีสม้อมเหลืองแก่ 

 นอกจากกลุ่มสีแดงดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ แลว้ยงัมีสีทีอยูใ่นโทนสีแดงโดยเมือนาํมาผสม 

สีขาวจะไดก้ลุ่มสีทีเรียกตามภาษาจีนว่า “หง” ซึงในภาษาจีนโบราณหมายถึง “สีชมพ”ู 

 สีหงชาด เป็นสีโทนชมพ ูไดจ้ากการผสมของสีชาดและสีขาว 

 สีหงดิน เป็นสีโทนชมพ ูไดจ้ากสีดินแดงหรือดินเทศการผสมกบัสีขาว 

 สีหงสบาทเป็นสีแดงอมชมพ ูไดจ้ากสีลินจีผสมชาด ซึงมีลกัษณะคลา้ยกบัตีนนกพิราบ 

ตีนหงส์ หรือตีนนก จึงเรียกว่าสีตีนนกหรือสีหงสบาท 

 สีหงเสน เป็นสีโทนสม้อ่อนไดจ้ากสีเสนผสมขาว 

 สีแดงตดั เป็นสีแดงเขม้อมดาํไดจ้ากการผสมสีชาดหรือดินดงใหเ้ขม้ขึนดว้นเขม่า (สีดาํ) 
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 กลุ่มสีเหลือง 

 Bradley (1971) ไดอ้ธิบายว่า สีเหลือง นนัเป็นสีขมิ น สีดอกบวบ ส่วนสีเหลืงแก่ เป็นสี 

ทีพระสงฆนุ่์งห่ม แต่สีขมิ นนนัเป็นสีเหลืองสดทีไดจ้ากเหงา้ขมิ นสด สีเหลืองอ่อนเป็นสีเหลือง 

จาง ๆ อยา่งเช่นดอกบวบนนัเอง  

 สีเหลืองรงค ์ไดม้าจากยางรงซึงเป็นยางไมช้นิดหนึง หรือทีเรียกว่า “ตน้รงค”์ โดนการใช้

มีดสบัใหย้างออกมาจากลาํตน้แลว้นาํมากรองและเคียวจนมีความขน้ และเทใส่กระบอกไมไ้ผทิ่งให้

เยน็และแข็งตวั ซึงสีรงคนี์ไม่ตอ้งผสมนาํยาหรือกาวเหมือนสีประเภทอืน ๆ 

 สีเหลืองดินเหลือง ไดจ้ากดินเป็นสีเหลืองหม่น โดยการนาํเอาดินเหลืองมาละลายในนาํ

เพือชะลา้งดินแลว้กรองเอาสิงสกปรกออก กรวดทราย แลว้นาํไปตากใหแ้หง้แลว้บดเป็นฝุ่ นเก็บไว้

ใช ้สีดินเหลืองจะเป็นสีทีมีคุณภาพสูงมีอยูย่นืนาน สีไม่เปลียนแปร สีฝุ่ นดินเหลืองนอกจากจะใชใ้น

งานจิตรกรรมแลว้ยงันาํมาทาํเป็นแท่งดินสอใชเ้ขียนกระดานชนวน 

 สีเหลืองหรดาลหิน เป็นสีเหลืองทีไดม้าจากการออกไซดข์องปรอทกบักาํมะถนัทีทาํ

ปฏิกิริยาต่อกนัและละลายในความร้อนซึงมีลกัษณะเป็นกอ้นแลว้นาํมาบดเป็นฝุ่ นก่อนการใชง้าน 

โดยสีเหลืองหรดาลจะมีส่วนประกอบไปดว้ยสารหนู ปรอท และกาํมะถนั 

 สีเหลืองตะกวั เตรียมโดยการควัตะกวัในกะทะจนเป็นผง แลว้ผสมตน้สาปแร้งสาปกา

หรือตน้ตะเบง (พืชมีธาตุเหลก็ ลา้งใหส้ะอาด ตากแหง้ แลว้ควัใส่กะทะ) ควัผสมกบัผงตะกวัจน

ละลายเขา้กนัไดสี้เหลือง 

 นอกจากกลุ่มสีเหลืองดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ แลว้ยงัมีสีทีอยูใ่นโทนสีเหลืองโดยเมือนาํมา

ผสมสีขาว จะได ้สีจนัทร์ สีนวลจนัทร์ สีนวล ตามลาํดบั 

 กลุ่มสีครามหรือสีนาํเงิน 

 โบราณเรียกสีคราม มี 2 ชนิด คือ นาํเงินจากพืช เรียกครามหมอ้และนาํเงินจากแร่เรียกว่า

ครามกอ้น 

 นาํเงินจากพืช คือตน้ครามใชใ้บตน้ครามมาตม้หรือตาํคนัเอานาํมากรองเกรอะใหแ้หง้ 

แลว้นาํมาปดเป็นฝุ่ น 

 นาํเงินจากแร่ เป็นแร่ชนิดหนึงนาํมาฝนและกรองเกรอะ ใหไ้ดเ้นือบริสุทธิ สีนาํเงินนีเป็น

วรรณะของสีอ่อน 3 ระดบั คือ สีคราม สีขาว และสีกรมท่า 

 ในหนงัสือชุด สาส์นสมเด็จ และบนัทึกความรู้ต่าง ๆ โดยในลายพระหตัถห์ลายฉบบั 

ยงัทรงกล่างถึงเรือง สีไทยโบราณ โดยเฉพาะสีสาํหรับการวาดภาพ โดย “สมเด็จครู” ทรงชีให้ 

เห็นว่า ชือของสีทีเรียกกนัว่า “สีนาํเงิน” นนั “ฉนัสงัเกตความในคาํ เห็นมนัเป็นสีอ่อนอยูแ่ลว้ อ่อน

ยงิกว่าสีฟ้าไปเสียอีก” ดงันนัแต่เดิมคาํว่า “สีนาํเงิน” ยอ่มหมายถึงสีฟ้าอ่อนทีเกือบขาว เพราะคาํนี
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บ่งว่าเป็นสีเดียวกบัโลหะเงินเมือหล่อมละลายการใชค้าํวา่สีนาํเงินตามนยัความหมายนี พบหลกัฐาน

ยนืยนัในกาพยบ์ทหนึงของ “ครูเทพ” หรือเจา้พระยาธรรมศกัดิมนตรี (สนนั เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

พ.ศ. 2419-2486) ทีชือ “แมเ้มฆดาํยงัแรขอบนาํเงิน” ว่า 

 

  เห็นเมฆหนาตงัมาเป็นกอ้นกอ้น บดบงัแสงทินกรเกือบสนิท 

  จวบโพลเ้พลเ้วลามาประชิด  ดวงอาทิตยท์อแสงแทงสอดไว ้

  อนิจจาเมฆคลาํดาํแทแ้ท ้  อุตสาห์แรขอบนาํเงินเพลิดเพลินได ้

  อนัคนเราถึงเศร้าโศกเพียงไร  ก็เบาในเมือเขารู้เท่าทุกข ์

 

 โดยในบทกวีนี ท่านใชค้าํว่า “ขอบนาํเงิน” ตามความหมายดงัเดิมตามอุปมาจากสาํนวน

ไทยภาษาองักฤษทีว่า Every cloud has a silver lining ในความหมายว่า แมย้ามทีดูอบัจนหนทางก็ยงั

มีความหวงั เปรียบประดุจกอ้นเมฆใหญ่สีดาํแต่ก็ยงัมีขอบสี “สมเด็จครู” กล่าวว่า “สีนาํเงินและสีฟ้า 

พวกช่างเขาไม่เรียกกนั เขาเรียกว่า “สีมอคราม” และในอีกแห่งหนึงทรงขยายความไวว้่า “สีมอ ของ

พวกช่างเขาใชเ้รียกกนัอยู ่2 อยา่ง คือ มอหมึกกบัมอคราม มอหมึกคือการผสมดว้ยหมึกมอครามคือ

การผสมดว้ยครามชือสีโบราณ เช่น มอหมึก มอคราม กลายเป็นชือทีไม่มีใครรู้จกัในปัจจุบนั 

รวมทงักรรมวิธีการทาํการใชสี้แบบช่างโบราณ สีฟ้าสดช่างไทยเรียกว่า “ครามฝรัง” ไดรั้บ 

ความนิยมอยา่งแพร่หลายจากช่างไทยแทนทีส่วนสีนาํเงิน ดงัเดิมมาจากคราม ช่างไทยมีชือเรียก 

สีนาํเงินผสมขาวโดยเฉพาะ คลอ้งจองกนัเป็นชุด ตามลาํดบัอ่อนแก่ คือผา่นคราม-นาํไหล-ไข่ครุฑ 

ผา่นครามคือสีครามผสมสีขาว นาํไหลคือสีครามทีผสมสีขาวมากขึนใหอ่้อนลงแลว้เจือดว้ย 

สีเหลือง จะไดสี้ฟ้าอมเขียวและหากเพิมสีเหลืองใหม้ากขึนอีกจะไดสี้ไข่นก หรือทีช่างไทยเรียกว่า 

“ไข่ครุฑ” สี “ไข่ครุฑ” เทียบกบัไข่นกกิ งโคงเป็นหลกัโดยสีออกสีฟ้าอมเขียว เหมือนพลอย สีขีนก

การเวก หรือ Turquoise แต่หากนาํสีครามมาผสมเขม่าจะเรียกว่าสีมอคราม หรือทีเรียกในปัจจุบนัว่า 

“สีนาํเงินเขม้” สีครามเหลือบม่วงจะมีชือเรียกเฉพาะว่า สีขาบ (ศรัณย ์ทองปาน, 2557) ซึง

สนันิษฐานว่ามาจากความคลา้ยของสีเหมือนสีนกตะขาบ ซึงสอดคลอ้งกบัการอธิบายของ Bradley 

(1971) ว่า ขาบ เป็นสีครามทีผสมดาํและเหลืองเรียกว่าสีตะขาบนนัเอง 

 กลุ่มสีเขียว 

 สีเขียวเป็นสีผสมระหว่างรงกบัคราม หรือไม่ก็เป็นสนิมโลหะอยา่งสนิมทองแดงที 

ช่างไทยเรียกว่าเขียวตงัแช หรือเขียวตงัแซ โดยสีสาํริด (โลหะผสมระหว่างทองแดงกบัดีบุก) แช่ไว ้

ในนาํสม้ทีหมกัจากสบัปะรดตามกรรมวิธีโบราณจะไดสี้เขียวทีสวยเป็นพิเศษ โดยสีเขียวตงัแซ 

เป็นสีทีสดใสมาก ช่างไทยโบราณจึงจะทาํใหแ้ลดูนุ่มนวลดว้ยการ “โฉบ” คือการระบายทบัดว้ย 
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สีเขียวใส ทีเรียกว่าสีเขียวใบแค โดยการนาํใบแคมาหมกัหรือไม่เช่นนนักจ็ะยางรงผสมเขม่าซึง

สอดคลอ้งกบั Bradley (1971) ไดอ้ธิบายว่า สีเขียว ว่าเป็นสีใบไมส้ดและเป็นสีเหมือนสีคราม โดย

แบ่งสีเขียวออกเป็นดงันี 

 -  เขียวแก่ เป็นสีเหมือนสีใบไมแ้ก่ 

 -  เขียวขีตอง เป็นสีเขียวเจอสีเหสือง โดยสีนีเป็นสีเขียวทีเกิดจากสนิมของทองแดง 

 -  เขียวตอง เป็นสีเขียวเหมือนใบตองกลว้ย 

 -  เขียวคราม เป็นสีเขียวทีมีสีคลา้ยกบัสีคราม 

 -  เขียวมะพดู เป็นสีเขียวทีไดจ้ากการยอ้มดว้ยเปลือกมะพดู 

 -  เขียวหิน เป็นสีเขียวทีเขา้มาจากประเทศจีนเป็นสีเขียวทีเกิดจากหิน 

 -  เขียวอ่อน เป็นสีเขียวทีมีลกัษณะสีเหมือนใบไมอ่้อนทงัปวง 

 กลุ่มสีขาว 

 สีขาวปูนขาว ไดจ้ากเปลือกหอยนาํจืดทีทิงไวจ้นผแุลว้นาํมาบดใหเ้ป็นผง 

 สีขาวฝุ่ น ไดจ้ากการออกไซดข์อง สนิมโลหะเช่นตะกวั โดยใชค้วามร้อนจากก๊าซ

คาร์บอนรมแผนตะกวัทาํใหเ้กิดสนิมสีขาว ซึงเป็นสีขาวจดัเนือละเอียด 

 สีขาวกระบงั ไดจ้ากดินสีขาว โดยการนาํดินขาวมากรองนาํไปเกราะใหแ้หง้แลว้นาํมา

บดใหล้ะเอียด 

 กลุ่มสีดาํ 

 สีดาํไดม้าจากเขม่าควนัดว้ยการนาํใบไมม้าคลุกนาํมนัยางจุดเผาใหลุ้กเป็นไฟแลว้นาํ 

แผน่โลหะเรียบ ๆ มารับเขม่าไฟจากนนัก็นาํมาขุดเก็บรวบรวมใชเ้ป็นผงสีดาํ หรือไดจ้ากถ่านจาก

การเผากระดูกสตัวจ์นไหมด้าํแลว้นาํมาบดใหล้ะเอียด 

 นอกจากสีของช่างไทยในสมยัโบราณทีพบในจิตรกรรมไทยยงัมีการแบ่งสีไทยทีชดัเจน

อีกสิงหนึงซึงถือว่าเป็นการเบ่งทีเป็นเอกลกัษณ์นนัคือการในสีไทยของสีกายและสีหนา้โขน ของ

พระยาอนุมานราชธน ไดมี้การเทียบคาํกบัสีภาษาองักฤษจาก ศาสตราจารยนิ์โกลาส์และ

ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี (ซี เฟโรจี) ผูใ้หสี้ตามคาํเรียกภาษาไทย (กลุ่มบริษทั ยคูอมจาํกดั, 2543, 

หนา้ 373-374) ไดแ้ก่ 

 ขาวผุน่ (ภาษาช่างสามญัเรียกสีแป้งนวล)   White 

 เลือมประภสัสร (ขาว+ครามเหลือง)   Light yellow 

 เลือมเหลือง       Light yellow 

 เหลืองอ่อน       Light yellow 

 แดงเสน        Red, Light red 
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 เสน         Red, Light red (Vermillion) 

 จนัทร์ สีนวล (สีจนัทร์)     Pale orange or Broken yellow 

 ดอกชบา มณีแดง (พลอยทบัทิม)   Scarlet 

 ลินจี         Crimson lake 

 ชมพ ู(หงชาด)      Pink 

 ฟ้าแลบ        Pink 

 แดงชาด (แดงเลือดนก, แดงยอ)    Bright red (Red, Crimson) 

 ดอกตะแบก       Deep azure (Blue purple) 

 หงเสน (สีหมอ้ใหม่)     Light red (Light vermillion) 

 หงสบาท หรือกา้มปู สีสม้สีดอกจาํปาอ่อน  Light red (Orange) 

 แสด         Bright red 

 บวัโรย        Faded rose 

 แดง (หงชาด)      Rose 

 ม่วง (ม่วงแดง)      Purple 

 เหลือง (เหลืองรงค,์ รงคท์อง)    Yellow (Gamboge tint) 

 เหลืองแก่ (จาํปา)     Dark yellow 

 ทอง (เหลืองทอง)     Golden 

 นาํรัก         Dark sepia 

 ม่วงอ่อน         Light purple 

 ขาบคราม (นาํเงินแก่)     Dark blue 

 เขียวขาบ (ดอกอญัชนั)     Ultramarine blue 

 ผา่นแดง         Piebald (brown) 

 เมฆมอ        Copper-coloured 

 ทองแดง        Dark brown (Sepia) 

 สมัฤทธิ (คราม+เหลือง+ดาํ+แดง+ขาว)   Greenish (Neutral tint) 

 ม่วงแก่ ม่วงชาด (สีเมลด็มะปราง หรือดอกตะแบก) Dark purple 

 มอคราม (มอครามสีฟ้า สีดอกผกัตบ หมึก)  Indigo blue (Indigo gray) 

 เมฆ (เป็นสีระหว่างเมฆมอและมอ)   Dark grey (Blueish grey) 

 ครามอ่อน       Pale indigo blue 
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 กา้มปู (ขดักบั หงสบาท )    Dark Green ถา้เป็น 

           Dark green ก็เป็นเขียวใบแค 

           (เขียวสมอ สีสมอ) 

 เขียว เขียวมรกต (พลอยเขียว)    Green 

 นาํไหล        Sea-green 

 ผา่นดาํ        Piebald (Black) 

 ผา่นขาว        Piebald (White) 

 ดินแดง        Dark red (Dark brick red) 

 หงดิน (หมอ้ใหม่แก่)     Dark red (Brown violets) 

 มอหมึก (เทาหรือสีหมอก)    Blue black (Dark grey) 

 ดาํหมึก (ดาํหมึก ดาํมืด)    Black 

 เทา หมอก (สีเทา สีสววาด)    Grey 

 ดาํหมึก มอหมึก (สีเทา สีหมอก)   Sable 

 เหลืองเทา มวลเทา (สีกากี)    Bright red (Dark rose) 

 หงชาด (ชมพหูรือดอกกุหลาบ)    Brick red (Rose) 

 

 การผสมสีและการใช้สีของช่างไทย 

 ในการสร้างสีของช่างไทยในโบราณแต่เดิมโดยส่วนใหญ่ช่างไทยจะเป็นการประสมสี

จากสีทีเป็นแม่สี เพือเพิมโทนและเฉดสีในการใชง้านมากขึน โดยสีทีเป็นแม่สี คือ ขาวผอ่ง 

เหลืองรงค ์เขียวใบแค แดงชาด แดงเสน ดินแดง คราม (นาํเงิน) ดาํหมึก ดาํนาํรัก 

 หมวดสี 

 สีเบญจรงค ์เป็นสีซึงหมายถึงการสอดสลบัสีเพียง 5 สี ซึงหมายถึง สีขาว เหลือง แดง 

เขียว ดาํ เมือทงั 5 สีนีสลบัแสงทอกนัจึงเรียกว่า “สีเบญจรงค”์ 

 สีฉพัพรรณรังสี หมายถึง สีหกประการ มีสีขาว เหลือง เขียว แดง นาํเงินแก่ หงศบาท 

ทงั 6 นีประสานใหก้ลมกลืนกนัทุกสี จะเป็นสีรุ้ง ซึงนกัดาราศาสตร์หมายถึงสีในดวงอาทิตย ์

 สีเลือมประภสัสร เป็นสีเงาเหลืองเลือมพราย มีสีประสมปนกนัดงันี คราม เหลือง แดง 

ขาว 

 สีนพเกา้ หมายถึงสีแกว้เกา้ประการ (นพรัตน์) นบัตามลาํดบั ดงันี คือ (1) ขาวผอ่ง ไดแ้ก่ 

เพชร (2) แดงสด ไดแ้ก่ ทบัทิม (3) เขียวสด ไดแ้ก่ มรกต (4) เหลืองสด ไดแ้ก่ บุษราคมั (5) แดงแก่ 
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ไดแ้ก่ โกเมน (6) ครามหรือนาํเงินแก่ ไดแ้ก่ นิล (7) ไข่มุก ไดแ้ก่ มุกดาหาร (8) หงสบาท ไดแ้ก่ 

เพทาย (9) สีเหลืองขาว แดงดาํ เจือปนกนั ไดแ้ก่ ไพฑูรย ์

 ประเภทสีประสม 

  หงสบาท    อ่อนแก่  ขาว+แดงเสน+เหลือง 

  หงชาด    อ่อนแก่  ขาว+แดงชาด 

  หงเสน    อ่อนแก่  ขาว + แดงเสน 

  หงดิน     อ่อนแก่  ขาว + ดินแดง 

  แดงลินจี    อ่อนแก่  แดงชาด + คราม (เลก็นอ้ย) 

  มอคราม    อ่อนแก่  ขาว + คราม 

  ม่วงคราม    อ่อนแก่  คราม + แดงชาด 

  ม่วงชาด    อ่อนแก่  ขาว + แดงชาด + คราม 

  มอหมึก    อ่อนแก่  ขาว + ดาํหมึก 

  มอมืด     อ่อนแก่  คราม + ดาํ + ขาว 

  หมอก     อ่อนแก่  ขาว + คราม + ดาํ (เลก็นอ้ย) 

  เทา     อ่อนแก่  ขาว + ดาํ +แดง (เลก็นอ้ย) 

  นวลเทา     อ่อนแก่  ขาว + เหลือง + ดาํ (เลก็นอ้ย) 

  ฟ้า      อ่อนแก่  ขาว + เขียว + คราม 

  กา้มปูอสุรา   อ่อนแก่  แดงชาด + เหลือง + ขาว (เลก็นอ้ย) 

  เหลืองแก่    อ่อนแก่  เหลือง + แดงเสน (เลก็นอ้ย) 

  นวลจนัทร์   อ่อนแก่  ขาว + เหลือง 

  ไพล      อ่อนแก่  เหลือง + คราม (เลก็นอ้ย) 

  เขียวขาบ    อ่อนแก่  เขียว + คราม +ขาว (เลก็นอ้ย) 

  เขียวกา้นมะลิ  อ่อนแก่  เขียว + ขาว 

  เขียวกา้นตอง  อ่อนแก่  เขียว + เหลือง + ขาว (เลก็นอ้ย) 

  เขียวแก่    อ่อนแก่  เขียว + คราม + ดาํ 

  นาํตาล    อ่อนแก่  เหลือง + +ดินแดง + ดาํ 

  อิฐ      อ่อนแก่  แดงเสน + ดาํ (เลก็นอ้ย) 

  หมอ้ใหม่    อ่อนแก่  แดงเสน + เหลือง + ขาว (เลก็นอ้ย) 

  เลือมประภสัสร  อ่อนแก่  คราม + เหลือง + แดง + ขาว (เลก็นอ้ย) 

  สมัฤทธิ    อ่อนแก่  คราม + เหลือง + ดาํ + แดง  + ขาว 
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  หมากสุก (ถา้เจือเขียวเป็นแสด) อ่อนแก่  เหลือง + แดงเสน + เขียว 

 

 ในการผสมสีของช่างไทยทีมีการผสมสีขาวเขา้ไปร่วมดว้ยนนัจะเป็นเพิมค่าของสีให้

อ่อนจ่างหรือซีดกว่าเดิมนนัซึงในการผสมจะมีการเรียกชือสีต่าง ๆ ออกไป คือ 

 

  สีแดง    ผสมกบั  สีขาว  เรียกว่า  สีหงสบาท 

  สีดินแดง  ผสมกบั  สีขาว  เรียกว่า  สีหงดิน 

  สีแดงชาด ผสมกบั  สีขาว  เรียกว่า  สีหงชาด 

  สีแดงเสน ผสมกบั  สีขาว  เรียกว่า  สีหงเสน 

  สีเหลือง  ผสมกบั  สีขาว  เรียกว่า  สีนวล 

  สีคราม  ผสมกบั  สีขาว  เรียกว่า  สีมอคราม 

  สีดาํ   ผสมกบั  สีขาว  เรียกว่า  สีมอหมึก 

 

 โดยวิธีการผสมของช่างไทยทีใส่สีขาวนนัจะมีคาํว่า หง มีการสนันิษฐานว่ามาจากสีที 

เกิดใหม่นนัมีทีช่างไทยเอาสี สีแดง ผสม สีขาว มีสีคลา้ยกบัตีนหงส์ ซึงเป็นสีชมพอู่อน และส่วน 

สีทีคาํว่า มอ นาํหนา้ จะเป็นการทีช่างไทย นาํสีครามและสี ดาํ ผสมกบัสีขาวซึงแสดงใหรู้้ถึง 

ความหม่นหรือจางลงของสีนนัเอง ซึงการผสมสีดว้ยวิธีเพิมความเขม้ อ่อน ของช่างไทยเมือนาํไป

เทียบกบัการผสมสีของตะวนัตกจะตรงกบัทาํสีต่าง ๆ ใหจ้างลงทีเรียกว่า Tint ในการผสมสีลงใน 

แต่ละสีนนัเพือใหสี้เขม้หรือหมองลงซึงเกิดวิธีทีเรียกแตกต่างกนัออกไป ดงันี (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 

2556) 

 

  สีแดง   ผสมกบั  สีดาํ  สีแดงตดั 

  สีดินแดง  ผสมกบั  สีดาํ  สีดินตดั 

  สีคราม  ผสมกบั  สีดาํ  สีครามแก่ 

 

 สาํหรับสีทีเกิดใหม่ทีมีคาํว่าดดัเติมทา้ยนนั โดยเฉพาะสีแดงเทียบกบัการผสมสีของ

ตะวนัตกจะตรงกบัทาํสีต่าง ๆ ทีทาํใหสี้คลาํลงดว้ยการเดิมสีดาํผสมลงไปตามทีตอ้งการเรียกว่า 

Shade 

 ในการใชสี้หลกัจบัคู่กนั โดยช่างไทยสร้างสีซึงเกิดจากการผสมของสีต่าง ๆ ดงันี 
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  สีแดง   จบัคู่ผสมกบั สีเหลือง  เป็น สีสม้ 

  สีดินแดง จบัคู่ผสมกบั สีเหลือง  เป็น สีอิฐ 

  สีชาด  จบัคู่ผสมกบั สีเหลือง  เป็น สีแสด 

  สีเหลือง จบัคู่ผสมกบั สีคราม  เป็น สีเขียว 

  สีเหลือง จบัคู่ผสมกบั สีดาํ  เป็น สีเขียวมืด 

  สีคราม จบัคู่ผสมกบั สีแดง  เป็น สีม่วง 

 

 ช่างไทยไดผ้สมสีโดยใชว้ิธีการจบัคู่จาก 2สี  เพิมเดิมสีที 3 ร่วมลงไปในสีทาํใหเ้กิดสีใน

การผสมระหว่างสีหลกัร่วมของทงัสามสี ต่างแต่ว่ามีสดัส่วนของแต่ละสีทีแตกต่างกนัไปขึนอยูก่บั

ความพอใจของข่างไทยโบราณ 

  สีคราม  ผสมกบั  สีเหลือง  เจือสีขาว เป็น สีนาํไหล 

  สีคราม  ผสมกบั  สีเหลือง  เจือสีดาํ  เป็น สีไพล 

  สีคราม  ผสมกบั  สีขาว  เจือสีดาํ  เป็น สีเมฆ 

  สีคราม  ผสมกบั  สีดาํ  เจือสีขาว เป็น สีผา่นคราม 

  สีแดง   ผสมกบั  สีเหลือง  เจือสีดาํ  เป็น สีนาํรัก 

  สีแดง   ผสมกบั  สีขาว  เจือสีคราม เป็น สีดอก 

             ตะแบก 

  สีแดง   ผสมกบั  สีดาํ  เจือสีขาว เป็น สีม่วง 

 รูปแบบสีไทย 

 รูปแบบของสีไทยจะมีรูปแบบสีจาํกดัไม่กีสี คือ สีดาํ สีขาว สีแดง สีคราม และสีเหลือง 

ทีเรียกว่า สีเบญจรงค ์กาํหนดเป็นหลกั โดยจะผสมกนัเพิมออกเป็นลกัษณะสีต่าง ๆ มากมายขึนอยู่

กบัคววามรู้ ความชาํนาญของช่างเขียนแต่ละคน ซึงมกัปกปิดและหวงแหนและถือเป็นความลบั 

ของช่างไทยในสมยัโบราณซึงสอดคลอ้งกบัพระยาอนุมารราชธนไดอ้ธิบายเพิมเติมว่า “เรืองสีก็

เหมือนกบัแสง เอากาํหนดแน่ไม่ได ้ไม่มีตายตวั สีทีผสมส่วนใดมากนอ้ยไปเพียงนิดเดียว ก็เป็นอีก

สีหนึง แลว้ก็เรียกเอาตามใจชอบ” (กลุ่มบริษทั ยคูอมจาํกดั,2543) โดยรูปแบบสีจะเห็นไดช้ดัเจนใน

ทางดา้นต่าง ๆ ทงัทางดา้นเครืองนุ่งห่ม จิตกรรม โขน ดงันี 
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ภาพที 2-5  รูปแบบของสีไทย 1 (กลุ่มบริษทั ยคูอมจาํกดั, 2543) 
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ภาพที 2-6  รูปแบบของสีไทย 2 (กลุ่มบริษทั ยคูอมจาํกดั, 2543) 
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ภาพที 2-7  รูปแบบของสีไทย 3 (กลุ่มบริษทั ยคูอมจาํกดั, 2543) 
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ภาพที 2-8  รูปแบบของสีไทย 4 (กลุ่มบริษทั ยคูอมจาํกดั, 2543) 
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ภาพที 2-9  รูปแบบของสีไทย 5 (กลุ่มบริษทั ยคูอมจาํกดั, 2543) 

 

 โทนสีไทย 

 ไพโรจน์พิทยเมธี (2553) สีโทนไทยเป็นเอกลกัษณ์ไทยทีพบเห็นค่อนขา้งนอ้ยใน 

การนาํมาใชใ้นการออกแบบเลขนศิลป์ไทยส่วนมากโทนสีของไทยและชือเรียกสีต่าง ๆ ของไทย 

ทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจะใชก้นัในหมู่ของช่างหตัถศิลป์ไทยพวกหวัโขนจิตรกรรมไทยประเพณี

เป็นส่วนมากไม่มีการส่งเสริมเผยแพร่หรือนาํมาวิเคราะห์และปรับใชห้รือเปรียบเทียบใหเ้ป็นแบบ

สากลทาํใหเ้ลือนหายไปทุกทีโดยโทนสีของไทยโดยส่วนมากจะเป็นสีทีไดจ้ากธรรมชาติเป็นแบบ 

สีหม่นไม่สดใสเหมือนกบัสีสมยัใหม่ ใหบุ้คลิกของความคลาสสิก ขลงั ยอ้นยคุ เก่า หรูหรา 

ตระการตา เป็นตน้ อาจจะไม่ถกูใจหรือไม่ตรงกบับุคลิกภาพของการนาํไปใชใ้นกลุ่มของประชาชน

ทีใชใ้นงานรืนเริงสนุกสนานทีตอ้งการใหส้ะดุดตามีการใชสี้สด ๆ สีสะทอ้นแสงในงานออกแบบ

เลขนศิลป์อยูม่ากมายซึงก็สะทอ้นบุคคลิกภาพของคนไทยทีรักสนุกไดเ้ป็นอยา่งดีถือเป็นเอกลกัษณ์

ไทยทีไม่สามารถมองขา้มได ้โดยแบ่งสีออกไดคื้อ 
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ภาพที 2-10  รูปแบบของสีไทยโทน 1 (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2558) 
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ภาพที 2-11  รูปแบบของสีไทยโทน 2 (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2558) 

 

 สีสากล 

 สีสากลหรือสีนานาชาติ หมายถึงสีทีเป็นทีนิยมยอมรับกนัทวัไปอยา่งกวา้งขวาง อาจจะมี

กาํเนิดมาจากต่างประเทศหรือต่างทวีป มีชือเรียกขงสีเฉพาะเป็นทียอมรับกนัทวัโลก ทงัยงัเคยขยาย

อิทธิพลมาครอบงาํโลกตะวนัออก รวมทงัประเทศไทย 

 Akira Kurosawa (2014) ไดก้ล่าวว่า สีคือการ สร้างความจาํเพาะของตวัเองซึงสามารถ

สะทอ้นและแสดงภาพอารมณ์ทีอยูใ่จออกมาไดช้ดัเจน ดงันี 

 

 
 

ภาพที 2-12  สีสากลโทนสีขาว (http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus) 

 



42 

 
 

ภาพที 2-13  สีสากลโทนสีเหลือง (http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus) 

 

 
 

ภาพที 2-14  สีสากลโทนสีแดง (http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus) 
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ภาพที 2-15  สีสากลโทนสีม่วง (http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus) 

 

 
 

ภาพที 2-16  สีสากลโทนสีชมพ ู(http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus) 
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ภาพที 2-17  สีสากลโทนสีสม้ (http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus) 

 

 
 

ภาพที 2-18  สีสากลโทนสีเทา (http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus) 
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ภาพที 2-19  สีสากลโทนสีเขียว (http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus) 

 

 
 

ภาพที 2-20  สีสากลโทนสีนาํตาล (http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus) 
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ภาพที 2-21  สีสากลโทนสีนาํเงิน (http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus) 

 

 
 

ภาพที 2-22  สีสากลโทนสีดาํ (http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus) 

 

 ข้อมูลทัวไปของสี 

 ความเป็นมา 

 สมภพ จงจิตนโ์พธา (2556) ไดก้ล่าวว่า ธรรมชาติก่อกาํเนิดสีสนัอนังดงาม ไม่ว่าจะเป็น

สีของทอ้งฟ้า ภูเขา ตน้ไม ้ดอกไม ้แมลง อญัมณี หรือแมแ้ต่สีทีเกิดจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น สี

จากเปลวไฟ สีจากรุ้งกินนาํ นอกจากนีเราอาจพบปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทีไม่สามารถอธิบายไดช้ดัเจน 

เช่น การทีเราเห็นสีจากการกดนิวลงบนเปลือกตาหรือการเห็นสีในฝัน ปรากฏการณ์ของสีเหล่านี
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อธิบายไดย้าก แต่สามารถสรุปตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ไดว้่า ปรากฏการณ์ของสีจะเกิดขึนจาก

ปฏิกิริยาของบริเวณรับภาพหรือเรตินา (Retina) ในตาของเรารวมทงัปฎิกิริยาพืนผวิของวตัถุ 

ซึงสมัพนัธอ์ยูก่บัความเขม้ของแสงทีมากระทบวตัถุนนั ๆ และวตัถุก็จะดดูซบัขงัรังสีของแสงแลว้

สะทอ้นเขา้สู่ตาเราไม่เท่ากนั 

 ปิยนนัต ์ประสารราชกิจ (2542) ไดก่้าวว่า สีมีอิทธิพลอยา่งยงิกบัสภาพแวดลอ้มของเรา 

มีผลต่อการมองเห็น ความรู้สึกและการแสดงออก โดยเรามองเห็นสีนบัแต่เราลืมตาขึนดูโลก เราหดั

เรียกสีเมือเราหดัพดู ซึงทาํใหเ้ราผกูพนักบัสีมาตงัแต่แรกเกิด จากการเรียนรู้เรืองสีของคนค่อย ๆ 

พฒันาขึน นบัตงัแต่การรับรู้จากสภาพแวดลอ้มและกฏเกณฑข์องสงัคม 

 นบัตงัแต่สมยัโบราณวิวฒันาการของรูปแบบสีกบัการนาํไปใชใ้นงานออกแบบทียงัยนื

เป็นทียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางโดยนาํมาใชใ้นหลายศตวรรษผา่นการยอ้มสี สีอาหารหรือแมก้ 

ระทงัยาสมุนไพร จึงเกิดเป็นวฒันธรรมเกียวกบัสีของแต่ละสงัคม การใชสี้ทีแตกต่างกนัออกไป

สะทอ้นถึงความคิดและความเชือในดา้นต่าง ๆ ความสลบัซบัซอ้นและเกียวพนักบัความรู้สึกนึกคิด

และความเชือของมนุษยเ์พราะคนมีประสาทสมัผสัรับรู้สีมากมายสีแต่ละสีสร้างความรู้สึกได ้

หลายระดบั (ปรีชา ชา้งขวญัยนื, 2550) มนุษยจึ์งมีความพึงพอใจเกียวกบัสีทีไดรั้บรู้ทาง 

ประสาทสมัผสัมาตงัแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ถึงยคุโลกาภิวตัน์ซึงไดมี้ปฎิสมัพนัธท์างวฒันธรรม 

ทีเกียวกบัสีทงัในวงการศิลปะจนถึงวงการธุรกิจอุตสาหกรรม สีจึงมีบทบาทในชีวิตของมนุษยม์าก

ซึงสีเป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละทอ้งถิน (ชาติชาย อนุกลู, 2552, หนา้ 49) ทาํใหม้นุษยมี์ความเกียวขอ้ง

กบัสีชนิดต่าง ๆ ความแตกต่างกนัโดยผลกระทบของสีทีมีต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษยอ์าจไดรั้บ

อิทธิพลมากจากปัจจยัหลายอยา่ง เช่น องคค์วามรู้ การรับรู้ทางวฒันธรรม ภาษา ศิลปะ ขึนอยูก่บั

บริบททีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละทอ้งถิน ความสมัพนัธข์องสีในชีวิตประจาํวนัมีนยัสาํคญัที

ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกรวมทงัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษยท์าํใหสี้มี

ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิงแวดลอ้มโดยตรง (Smith, 2008) สีจึงเป็นเครืองมือทีมนุษย์

สามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดีจากบริบททีต่างกนัและมีความเป็น 

อตัลกัษณ์ในแต่ละประเภทแตกต่างกนัของสีในธรรมชาติ และองคค์วามรู้ มีความเชือ นาํมาใชก้นั

อยา่งแพร่หลายซึงเชือมโยงสีทีมองเห็นตามคุณสมบติัของสีนนั ๆ โดยเฉพาะภูมิปัญญาทางดา้นเป็น

พืนความรู้สงัคมไทยทีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ภูมิปัญญาจึงจดัเป็นทุนทางวฒันธรรมทีมี

ความสาํคญัยงิซึงสิงดงักล่าวาจากการสงัสมงอกงามขึนจากความรอบรู้ประสบการณ์ผนวกดว้ย

ความเฉียบคมในการหยงัรู้อยา่งลุ่มลึกของบรรพบุรุษทีเป็นรากเหงา้ของไทยทีมีอยู ่ทาํใหเ้กิดสี 

ต่าง ๆ จากธรรมชาติ คนไทยแต่โบราณมีภูมิปัญญาในการสร้างสรรคเ์พือใหใ้ชป้ระโยชน์จาก 
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สิงแวดลอ้มองคค์วามรู้โบราณดงัเดิมและทกัษะของการสงัเคราะห์สี สกดัสีจากธรรมชาติทีตกทอด

มาสู่รุ่นต่อรุ่นมาหลายศตวรรษ 

 ความหมายของสี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538, หนา้ 840) ไดใ้หค้วามหมายว่า สี 

เป็นลกัษณะของแสงสว่าง ปรากฎแก่ตาใหเ้ห็นเป็นสีขาว ดาํ แดง เขียว เป็นตน้ 

 สี คือลกัษณะความเขม้ของแสงทีปรากฏแต่สายตาใหเ้ห็นเป็นสี โดยผา่นกระบวนการ

รับรู้ดว้ยตามองจะรับขอ้มลูลจากตา โดยทีตาไดผ้า่นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มลูพลงังานแสง

มาแลว้ผา่นประสาทสมัผสัการมองเห็นผา่นศนูยส์ลัเปลียนในสมองไปสูศ้นูยก์ารมองเห็นภาพ 

การสร้างภาพหรือการมองเห็นคือการทีขอ้มลูไดผ้า่นการวิเคราะห์แยกแยะใหเ้รารับร็ถึงสรรพสิง

รอบตวั สีคือการรับรู้ความถี (หรือความยาวคลืน) ของแสง ในทาํนองเดียวกนักบัทีระดบัเสียง 

(หรือโน๊ตดนตรี) คือการรับรู้ความถีหรือความยาวคลืนของเสียง มนุษยส์ามารถรับรู้สีไดเ้นืองจาก

โครงสร้างอนัละเอียดของดวงตาซึงมีความสามารถในการรับรู้แสงในช่วงความถีทีต่างกนัการรับรู้

สีนนัขึนอยูก่บัปัจจยัทางชีวภาพ (คนบางคนตาบอดสี ซึงหมายถึงคนนัเ้ห็นสีบางค่าต่างจากคนอืน

หรือไม่สามารถแยกแยะสีทีมีความอิมตวัใกลเ้คียงกนัไดห้รือแมก้ระทงัไม่สามารถเห็นสีไดเ้ลยมา

แต่กาํเนิด) ความทรงจาํระยะยาวของบุคคลนนั และผลกระทบระยะสนั เช่น สีทีอยูข่า้งเคียง 

บางครังเราเรียกแขนงของวิชาทีศึกษาเรืองของสีว่า รงคศาสตร์ 

 ในวงการศิลปะหรือทฤษฎี คาํว่า สี ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า Hue ซึงหมายถึง เนือสี

แท ้ๆ ทีสามารถนาํมาผสมกนัตามวิธีระบายสีหรือตามแบบต่าง ๆ ในวงการเคมีตาํว่า สี หมายถึง 

Pigment หรือสารประกอบทีเป็นเมด็สีหรือรงควตัถุในทางชีววิทยา หมายถึง Pigment ซึงมีอยูใ่น

มนุษย ์สตัว ์พืช ในวงการฟิสิกส์ คาํว่า สี หมายถึง แสง คลืนแสงหรือแถบแสงสีทีมองเห็น (Visual 

spectrum) 

 ทฤษฎีสี 

 คุณสมบติัของสี 

 ทฤษฎีสีหลายทฤษฎี ไดแ้ยกคุณสมบติัของสี (Color property) ไว ้3 คุณสมบติั คือ สีแท ้

(Hue) นาํหนกัสี (Value) และความเขม้ของสี (Intensity) 

 สีแท ้(Hue) หมายถึง สีเด่นหรือสีบริสุทธิ สีใดสีหนึง วึงมีคุณสมบติัทีแสดงลกัษณะของ

ตวัมนัว่าเป็นสีอะไร เช่น สีแทแ้ดง หมายถึงสีแดงบริสุทธิ ปราศจากสีดาํ สีขาวหรือสีอืน ๆ และเป็น

สีพืนฐาน ซึงอยูต่าํแหน่งใดในวงสี สีแทมี้อยู ่12 สี คือ 

 สีขนัที 1 (Primary colors) หรือแม่สี เหลือง แดง นาํเงิน 

 สีขนัที 2 (Secondary colors) สม้ เขียว ม่วง 
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 สีขนัที 3 (Intermediate colors) สม้เหลือง สม้แดง เขียวนาํเงิน ม่วงแดง ม่วงนาํเงิน 

 

 
 

ภาพที 2-23  สีแทใ้นวงสี (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 สีของแสง (Color light) 

 สีของแสง หมายถึงความแตกต่างสนัยาวของคลืนแสงทีเรามองเห็น เริมดว้ยแสงสีม่วง

ซึงมีคลืนสนัทีสุด จาก 380 นาโนเมตร ลาํดบัตามของสีรุ้งกินนาํและจบลงดว้นแสงสีแดง ซึงมีคลืน

ยาวทีสุดคือ 760 นาโนเมตร 

 แม่สีของแสง หมายถึง สีของแสงทีเป็นตน้กาํเนิดของแสงสีอืน ๆ จากการแยกแสงสีขาว

ดว้ยปริซึม สีทีปรากฎจะเป็นสีรุ้ง คลืนแสงมีเห็นชดัเจนสามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงใหญ่ ๆ คือ ช่วงคลืน

สนั คลืนกลาง และคลืนยาว ไดแ้ก่ แสงสีนาํเงิน แสงสีเขียว และแสงสีแดงเรียงตามลาํดบั เนืองจาก

คลืนแสงทงั 3 นีสามารถผสมกนักบัเป็นแสงสีขาวไดเ้ราจึงใชแ้สงทงั 3 สีนีเป็นแม่สีของแสง 

 การผสมสีของแสง แม่สีของแสงสามรถผสมใหเ้กิดแสงอืน ๆ ไดโ้ดยการฉายแสงแม่สี 

คู่หนึงลงบนพืนขาวแลว้ทงั 2 สี จะรวมกนัเป็นแสงสีที 3 เราเรียกว่าวิธีการผสมสีของแสงสว่าง 

“การผสมสีบวก” (Additive color mixing) เนืองจากเป็นการผสมสีดว้ยการเพิมแสงอีกสีหนึงฉาย

ซอ้นลงไป การผสมแม่สีของแสงจะเกิดเป็นสีขนัที 2 ค่านาํหนกัสี (Value of color) หมายถึง สีซึง

สมัพนัธก์บัความเบา-หนกั หรืออ่อน-แก่ ของสีใดสีหนึง นาํหนกัสีมีความสมัพนัธก์บัระดบัสีเทา 
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(Gary scale) โดยไล่นาํหนกัจากสีขาวไปสู่สีดาํหลายนาํหนกั อาจจะเป็น 5 7 9 สีบนระดบัสีเทานี

ปราศจากสีแทเ้รียกกนัว่า อรงค ์(Achromatic = สีทีปราศจากสีสนั) เราสามารถแปลความลดหลนั 

นาํหนกัสีของสีเทาใหส้มัพนัธก์บัสีแทไ้ดโ้ดยการถ่ายภาพสีแทต่้าง ๆ ใหเ้ป็นภาพขาวดาํ และนาํ

ภาพขาวดาํของสีแทม้าเปรียบเทียบกบัระดบัสีเทา ก็จะทราบนาํหนกัสีปกติ (Normal value) โดย

เปรียบเทียบจากนาํหนกั ขาว-ดาํ 

 

 
 

ภาพที 2-24  นาํหนกัอ่อน+แก่ของสี โดยเปรียบเทียบจากนาํหนกัขาว-ดาํ  

    (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 การเติมสีขาว เพือใหสี้อ่อนลง นาํหนกัจะสูงขึน (เพิม Value) เช่น 

 แดง + ขาว  = ชมพ ู

 

 
 

ภาพที 2-25  แดง + ขาว  = ชมพ ู(สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 
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 นาํเงิน + ขาว  = ฟ้า  

 

 
 

ภาพที 2-26  นาํเงิน + ขาว  = ฟ้า (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 การเติมดาํ เพือใหสี้แก่ขึน นาํหนกัจะลดลง (ลด Value) เช่น 

 แดง  +  ดาํ  =   แดงเขม้ 

 

 
 

ภาพที 2-27  แดง  +  ดาํ  =   แดงเขม้ (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 เหลือง + ดาํ   =  เหลืองเขม้ 

 

 
 

ภาพที 2-28  เหลือง + ดาํ   =  เหลืองเขม้ (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 
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 การเติมเทา (ขาว+ดาํ) เพือลดหรือเพิมนาํหนกัขึนอยูก่บ่ัาเทาทีนาํมาผสมนนัมีนาํหนกัสูง

หรือตาํกว่าสีทีมีอยู ่เช่น สีแดงมีค่านาํหนกัเทียบเท่าเลาลาํดบัที 5 นาํหนกัจะสูงขน้เมือนาํมาผสมกบั

สีเทาลาํดบัที 6 ขึนไป ถา้ผสมกบัเทาลาํดบัที 5 ค่านาํหนกัจะคงทีและถา้นาํมาผสมกบัเทาลาํดบัที 4 

ลงไปนาํหนกัจะลงตาํไปเรือย ๆ 

 

 
 

ภาพที 2-29  การเติมเทา (ขาว+ดาํ) (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 
 

ภาพที 2-30  การเติมสีทีมีนาํหนกัต่างกนั นาํหนกัของสี (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 
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 การเติมสีทีมีนาํหนกัต่างกนั นาํหนกัของสีจะเปลียนไปพร้อมกบัสีทีเปลียนไป นาํหนกั

จะเพิมขึนหรือลดลงนนัขึนอยูก่บัสีทีนาํมาผสม 

 ในกรณีทีผสมสีทีมีนาํหนกัอ่อนกว่า สีทีเกิดขึนจะเปลียนทงัสีและนาํหนกัสีสูงขึน เช่น 

 แดง  +  เหลือง  = สม้ 

 

 
 

ภาพที 2-31  แดง  +  เหลือง  = สม้ (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 แดงนาํหนกัตาํ + เหลืองนาํหนกัสูงกว่า  = สม้ซึงเป็นสีผสมจะมีนาํหนกัระหว่างสีแดง

และเหลือง 

 

 
 

ภาพที 2-32  แดงนาํหนกัตาํ + เหลืองนาํหนกัสูงกว่า (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 ในกรณีทีผสมสีทีมีนาํหนกัเท่ากนัสีทีเกิดขึนขะเปลียนเฉพาะสีและมีนาํหนกัคงเดิม เช่น 

 แดง  +  เขียว   =  เทา 

 

 
 

ภาพที 2-33  แดง  +  เขียว   =  เทา (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 
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 แดงและเขียวมีนาํหนกัเทียบเท่าลาํดบัที 5 เหมือนกนั ดงันนัส่วนผสมทีไดคื้อเทา กจ็ะมี

นาํหนกัสีเท่ากบัลาํดบัที 5 

 ในกรณีทีผสมสีทีมีนาํหนกัแก่กว่าสีทีเกิดขึนจะเปลียนทงัสีและมีนาํหนกัสีตาํลง เช่น 

 เหลือง  +  นาํเงิน   = เขียว 

 เหลืองมีนาํหนกัสูง + นาํเงินนาํหนกัตาํ  =  เขียวซึงเป็นสีผสมมีนาํหนกัสีระหว่างนาํเงิน

และเหลือง 

 

 
 

ภาพที 2-34  เหลือง  +  นาํเงิน   = เขียว (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 ความเขม้ของสี (Intensity) หมายถึง ความสดใส สีทุกสีจะมีความเขม้สูงสุดเมือเป็นสีแท้

และเมือสีแทถ้กูเปลียนนาํหนกั ความเขม้ก็เปลียนไปดว้ย สีทีมีความเขม้สูงสุด คือสีแดง ตาํสุด คือ 

สีม่วง 

 ความเขม้ของสีมีความหมายคลา้ยกบัค่าสี (Chroma) หรือสภาพอิมตวัของสี (Saturation) 

ซึงเป็นสภาพบริสุทธิของสีแต่ละสี เป็นสีทีไม่มีค่าสีเทาเจือปน ถา้มีค่าสีเทาเจือปนอยูจ่ะถือว่าเป็นสี

ทีมีความเขม้ตาํ (Low intensity) สีทุกสีสามารถลดความเขม้ 
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ภาพที 2-35  ลกัษณะสีอ่อน สีโทน และสีคลาํ (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 การเปลียนแปลงค่าความสดของสี จากสมการสีของ ออสวลัด ์(Ostwald’s Color 

Equation) ไดส้รุปวิธีเปลียนแปลงความสดของสีไวช้ดัเจนและไดมี้ผูน้าํมาปรับใชเ้ป็นสมการ

เบืองตน้ง่าย โดยยดึหลกั สมการว่า “โทนใด ๆ ถือเป็นหน่วยหน่วยหนึงซึงประกอบดว้ย

องคป์ระกอบต่าง ๆ 3 ส่วนทีแตกต่างกนัในเรืองของสดัส่วนและส่วนประกอบ” หรือจะเขียน

ออกมาเป็นรูปสมการดงันี 

 

 
 

ภาพที 2-36  การเปลียนแปลงค่าความสดของสี จากสมการสีของ ออสวลัด ์ 

    (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 
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 โทน  =  สี + ขาว + ดาํ 

 (Tone  = Hue  +  Black  + White) หรือ  T  =  H + B  + W 

 

 วิธีการเปลียนแปลงความสดของสีจากสมการมี 4 วิธี ดงันี 

 วิธีที 1  T  =  H +W 

 การลดค่าความสดของสีโดยการผสมขาว นาํหนกัของสีจะสูงขึน คุณภาพของความสด

จะลดลง คือ สีจะจางลง เรียกว่า Tints 

 

 
 

ภาพที 2-37  การลดค่าความสดของสีโดยการผสมขาว (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 วิธีการที 2  T=  H + B 

 การลดค่าความสดของสีโดยการผสมสีดาํ นาํหนกัของสีจะตาํลง คุณภาพของความสดจะ

ลดลง คือ จะมืดขึน เรียกว่า Shade 

 

 
 

ภาพที 2-38  การลดค่าความสดของสีโดยการผสมสีดาํ (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 วิธีที 3  T  =  H + (B +W)  หรือ  T  =  H  + Grey 

 การลดค่าความสดของสีโดยการผสมเทา หากเป็นเทาทีมีนาํหนกัเท่ากบัสีเดิม สีทีเกิดขึน

ใหม่จะมีนาํหนกัคงที แต่คุณภาพความสดจะลดลง คือสีจะหม่น หรือเป็นเทามากขึน แต่ถา้เทาที 
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ผสมมีนาํหนกัอ่อนหรือแก่กว่า สีเดิม สีใหม่ก็จะมีนาํหนกัสูงหรือตาํลงตามสีทีนาํมาผสม 

ส่วนคุณภาพของความสดจะลดลงเช่นเดียวกนักบัวิธีที 1 และวิธีที 2 

 

 
 

ภาพที 2-39  การลดค่าความสดของสีโดยการผสมสีเทา (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 การลดค่าความสดของสีโดยการผสมสีตรงขา้มผล ทีเกิดขึน เป็นการลดคุณภาพความสด

ของสี เกิดป็นเทาระดบัต่าง ๆ กนัตามความมากนอ้ยของคู่สีผสมนนัไปจนถึงสีเทาซึงเป็นกลาง 

(Neutral grey) 

 นอกจากสมการสีของออสวลัด ์จะสามารถอธิบายการเปลียนแปลงค่าความสดของสีได ้

ในทางปฎิบติัหากตอ้งการจะลดความสดของสี มกัจะปฎิบติัโดยวิธีลดความเขม้ขน้ของสารสี เช่น 

เติมนาํ นาํมนั อะครีลิค ทินเนอร์ หรือสารละลายใด ๆ ทีสารสีผสมอยู ่เพือทาํใหสี้นนัเจือจางและ 

มีเนือสีบาง ความสดของสีก็จะลดลง 

 

 
 

ภาพที 2-40  การผสมสีเพือลดความเขม้ของสี (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 
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 จากรูป เป็นการเปรียบเทียบตารางสีของมนัเซลล ์2 สี คือ สีเหลืองและสีนาํเงิน จะเห็นว่า 

สีเหลืองมีค่าความสดสูงสุดที 14 ในขณะทีสีนาํเงินมีค่าความสดสูงสุดที 9 แสดงว่าสีเหลืองแทมี้

ความสดสูงสุด กว่าสีนาํเงิน 

 การแบ่งช่วงความสดของสี 

 เนืองจากความสดของสีมีขอบข่ายกวา้งขวางมากเพือใหส้ะดวกต่อการนาํไปปฎิบติัจึง

มกัจะพิจารณาช่วงของความสด (Intensity key) เป็น 5 ช่วง ดว้ยกนั คือ 

 เมือสีมีความสดเต็มทีเป็นสีแท ้คือ Full Intensity (F) 

 ลดความสดลงเหลือสีแทป้ระมาณ 75% คือ  ¾ Intensity (3/4 I) 

 ลดความสดลงเหลือสีแทป้ระมาณ 50% คือ  ½  Intensity (1/2 I) 

 ลดความสดลงเหลือสีแทป้ระมาณ 25% คือ  ¼  Intensity (1/4 I) 

 สีแทถ้กูผสมจนกลายเป็นกลาง Neutral (N) 

 การแบ่งช่วงของ Intensity นีเป็นค่าโดยประมาณเนืองจาดสีแทแ้ต่ละสีมีค่าความสด

สูงสุดแตกต่างกนัโดยแต่ละช่วงของการแบ่งจะสนัหรือยาว ก็ขึนอยูก่บัความมากนอ้ยของ 

ค่าความสดสูงสุดของสีนนัเอง 

 การเปลียนแปลงค่านาํหนกั (Value) บางกรณีจะเป็นการเปลียนแปลงสี (Hue) เช่น 

สีเหลือง เมือผสมดาํ คุณภาพของเหลืองสีผสมทีเกิดขึนจะเกิดเป็นเหลืองคลาํอมเขียว ลกัษณะนีเป็น

ปรากฏการณ์ทางสีทีนอกเหนือไปจากทฤษฎีและการเปลียนค่านาํหนกัก็มีผลต่อคสามสดของสี 

(Intensity) เสมอ 

 

 
 

ภาพที 2-41  การผสมสีเพือลดความเขม้ของสี (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 
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 ความสว่างไสว (Brilliant) นอกจากนียงัมีคาํคลา้ยคลึงอีกคาํหนึงคือ ความสว่างไสว 

(Brilliant) ใชเ้รียหความรู้สึกทีเกิดขึนเมือใชสี้ใดสีหนึง โดยใหถ้กูลอ้มรอบดว้ยอีกสีหนึง เช่น ใช ้

สีแดงระบายเป็นรูปและสีนาํตาลระบายเป็นพืน สีแดงทีระบายบนพืนสีดาํ หรือสีแดงทีระบายบน

พืนสีเขียวอ่อน จะมีความรู้สึกสว่างไสวกว่าสีแดงทีระบายบนพืนสีนาํตาล 

 

 
 

ภาพที 2-42  ความสว่างไสวของสีแดงบนพืนสีดาํ สีเขียว และสีนาํตาล 

    (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 ในตน้คริสตศ์ตวรรษที 19 เป็นตน้มา ทฤษฎีสี หรือวงสี ทีมีสีพืนฐาน 3 สี เป็นหลกั คือ 

สีแดง สีเหลือง และสีนาํเงินไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในยโุรป ทงันกัวิทยาศาสตร์ ศิลปิน 

หรือ นกัปรัชญามีบทบาทในการนาํเสนอทฤษฎีสีเป็นอยา่งมาก หลงัจากนนัในประเทศฝรังเศส 

เซฟเริล (Chevreul, 1839) ไดเ้สนอวงสีของเขาดว้ยทฤษฎีสีพืนฐาน แดง เหลือง นาํเงิน ซึงมีผลไปสู่

ศิลปินอิมเพรสชนันิสม ์และนีโอ-อิมเพรสชนันิสมเ์ป็นอยา่งมาก 

 ทฤษฎแีม่สีวตัถุธาตุ (Pigmentary primaries) 

 ทฤษฎีแม่สีวตัถุธาตุ หรือทฤษฎีสีของช่างเขียน (Artist) ไม่ไดมี้ความเกียวขอ้งกบัเรือง

ของลาํแสงแต่อยา่งใด แต่เกียวเนืองกบัการดดูกลืนและการสะทอ้นแสงของวตัถุต่าง ๆ เมือแสง 

สีขาวส่องมายงัวตัถุหนึง ๆ วตัถุนนัจะดดูกลืนแสงทีความยาวคลืนบางระดบัไว ้และสะทอ้นแสง 

ทีเหลือออกมาให้เราเห็น 

 สีขนัตน้เมือมีการผสมของรงควตัถุหรือวตัถุมีสี จะเกิดการรวมกนัของสีทีจะถกูดูดกลืน

ไวท้าํใหป้ริมาณแสงทีจะสะทอ้นออกมาลดลง จึงเป็นทีมาของชือ สีแบบลบ (Subtractive color) 

หรือเรียกอีกอยา่งหนึงว่า แม่สีวตัถุธาตุ (Pigmentary color) เพราะเป็นการผสมของรงควตัถุ 

(Pigment) ทีเป็นวตัถุธาตุสีต่าง ๆ เมือรวมสีวตัถุธาตุหลาย ๆ สีเขา้ดว้ยกนั จะเห็นเป็นสีดาํเพราะมี

การดดูกลืนแสงทุกสีไวท้งัหมด สีประเภทนีศิลปินหรือช่างเขียน ไดน้าํมาเป็นทฤษฎีสีในการเขียน

ภาพ จึงเรียกกนัในอีกชือหนึงว่า แม่สีช่างเขียน (Artist color) เมือสีทงัสามมีการผสมกนัเป็นคู่จะเกิด
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เป้นสีต่าง ๆ และเมือผสมกนัไปเรือย ๆ ในขนัสุดทา้ย ทาํใหไ้ม่มีแสงสีใดสามารถสะทอ้นออกมาได้

ก็จะเป็นความืดหรือสีดาํอาจเรียกไดว้่าเป็นการผสมสีแบบลบ (Subtractive mixing) 

 

 
 

ภาพที 2-43  ทฤษฎีแม่สีวตัถุธาตุ (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 โดยหลกัการแลว้ สีแดง เลือง นาํเงิน ตามทฤษฎีแม่สีวตัถุธาตุ หมายถึง เนือสี (Pigment) 

หรือแม่สีของนกัเคมี เป็นสีทีผลิตขึนใชใ้นวงการอุตสาหกรรม ความสาํคญัของสีทงัสามคือ 

การผสมกนัจะเกิดสีขนัที 2 และขนัที 3 ดงันี 

 แม่สีขนัที 1 ไดแ้ก่ นาํเงิน (Blue) ชือเฉพาะ Prussian Blue เหลือง (Yellow) ชือเฉพาะ 

Gamboge Tint แดง (Red) ชือเฉพาะ Crimson Lake 

 

 
 

ภาพที 2-44  แม่สีขนัที 1 (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 
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 แม่สีขนัที 2 เป็นการผสมสีในอตัราเท่ากนัของแม่สีทีละคู่ ดงันี 

 

 
 

ภาพที 2-45  สีขนัที 2 (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 สีขนัที 3 เป็นการนาํสีขนัที 1 และขนัที 2 มาผสมกนัในปริมาณทีเท่ากนัจะเกิดเป็นสีใหม่

ในขนัที 3 นี 

 

 
 

ภาพที 2-46  สีขนัที 3 จากการผสมของสีขนัที 1 และขนัที 2 (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 แม่สีของนกัจิตวิทยา 

 แม่สีจิตวิทยา เป็นสีในกลุ่มทีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก และมีผลต่อจิตใจของมนุษย ์

กล่าวคือสีทีเราพบเห็นจะสามารถโนม้นา้วชวนใหรู้้สึกตืนเตน้ โศกเศร้า โดยมากมกัใชใ้นการรักษา

คนไขไ้ด ้เช่น โรคประสาท หรือโรคทางจิต แม่สีจิทวิทยา สี 4 สี ประกอบดว้ย สีแดง สีเหลือง 

สีเขียว และสีนาํเงิน 

 นกัจิตวิทยาศึกษาถึงอิทธิพลของสีทีมีต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษย ์โดย

กาํหนดใหแ้ม่สี 4 สี คือ เหลือง แดง นาํเงิน เขียว สีทงัสีนกัจิตวิทยาถือว่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของ
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มนุษยม์าก และสีแต่ละสีมีพลงัปลุกเร้าอารมณ์ (Emotional responses) นอกจากคุณภาพดา้นอืน ๆ 

แลว้ยงัมีอุณหภูมิเชิงจิตวิทยาอยูใ่นตวัมนั เช่น สีแดง สีสม้ สีเหลือง ใหค้วามรู้สึกอุ่นและสมัพนัธก์บั

แสงอาทิตยห์รือไฟ สีนาํเงินหรือสีเขียวสมัพนัธก์บั ป่า นาํ ทอ้งฟ้า และใหค้วามรู้สึกเยน็ เป็นตน้ 

ศิลปินและนกัออกแบบไดเ้รียนรู้และเขา้ใจในเรืองจิตวิทยาเกียวกบัสี ความสมัพนัธร์ะหว่างสีกบั

ปฎิกิริยาตอบสนองของมนุษย ์และนาํประโยชน์จากการเรียนรู้และประสบการณ์ไปสร้างสรรคง์าน

ศิลปะหรืองานออกแบบต่าง ๆ 

 

 
 

ภาพที 2-47  แม่สีทางดา้นจิตวิทยา (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 สีในเชิงสญัลกัษณ์ 

 สีแดง มีความอบอุ่น ร้อนแรง เปรียบดงัดวงอาทิตย ์นอกจากนียงัแสดงถึง ความมีชีวิต 

ชีวา ความรัก ความปราถนา เช่น ดอกกุหลาบแดงวนัเลนไทน์ ในทางจราจรสีแดงเป็นเครืองหมาย

ประเภทหา้ม แสดงถึงสิงทีอนัตราย เป็นสีทีตอ้งระวงั เป็นของเลือด ซึงใยสมยัโรมนัสีของราชวงค์

เป็นสีแดง แสดงความมนัคงอุดมสมบูรณ์และอาํนาจ 

 สีเขียว แสดงถึงธรรมชาติ สีเขียวร่มเยน็มกัใชสื้อความหมายเกียวกบัการอนุรักษ์

ธรรมชาติเกียวกบัสิงแวดลอ้ม การเกษตร การเพาะปลกู การเกิดใหม่ ฤดูใบไมผ้ลิ การงอกงามใน

เครือองหมายจราจร หมายถึงความปลอดภยั ในขณะเดียวกนัอาจหมายถึง อนัตราย ยาพิษ เนืองจาก

ยาพิษและสตัวมี์พิษมกัจะมีสีเขียว 

 สีเหลือง แสดงถึงความสดใส ความเบิกบาย โดยเรามกัจะใชด้อกไมสี้เหลืองในการไป

เยยีมผูป่้วยและแสดงความรุ่งเรือง ความมนัคงและฐานนนัดรศกัดิ ในทางตะวนัออกเป็นสีของ

กษตัริย ์จกัรพรรดิของจีนใชฉ้ลองพระองคสี์เหลือง ในทางศาสนาแสดงความเจิดจา้ ปัญญา 

พุทธศาสนา และยงัหมายถึง การเจ็บป่วย โรคระบาด ความริษยา ทรยศ หลอกลวง 

 สีนาํเงิน แสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษ มีความสุขุม หนกัแน่น และยงัหมายถึง 

ความสูงศกัดิ ในธงชาติไทย สีนาํเงินหมายถึงพระมหากษตัริย ์ในศาสนาคริตส์เป็นสีประจาํตวั 
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แม่พระ โดยทวัไป สีนาํเงินหมายถึงโลกซึงเราเรียกว่า โลกสีนาํเงิน  (Blue planet) เนืองจากเป็น 

ดาวเคราะห์ทีมองเห็นจากอวกาศโดยเห็นเป็นสีนาํเงินสดใส เนืองจากมีพืนนาํทีกวา้งใหญ่ 

 สีม่วง แสดงถึงพลงั ความมีอาํนาจ ในสมยัอียปิตสี์ม่วงแดงเป็นสีของกษตัรยต่์อเนืองมา

จนถึงสมยัโรมนั นอกจากนี สีม่วงแดงยงัเป็นสีชุดของพระสงัฆราช สีม่วงเป็นสีทีมีพลงัหรือการมี

พลงัแอบแฝงอยู ่และเป็นสีแห่งควมผกูพนั องคก์ารลกูเสือโลกก็ใช่สีม่วง ส่วนสีม่วงอ่อนมกั

หมายถึงความเศร้า ความผดิหวงัจากความรัก 

 สีฟ้า แสดงถึงความสว่าง ความปลอดโปร่ง เปรียบเสมือนทอ้งฟ้า เป็นอิสระเสรี เป็นสี

ขององคก์ารสหประชาชาติ เป็นสีของความสะอาด ปลอดภยั สีขององคก์ารอาหารและยา (อย.) 

แสดงถึงการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานอยา่งสะอาด แสดงถึงอิสรภาพ ทีสามารถโบยบิน 

เป้นสีแห่งความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการทีไม่มีขอบเขต 

 สีทอง มกัใชแ้สดงถึงคุณค่า ราคา สิงของหายาก ความสาํคญั ความสูงศกัดิ ความศรัทธา

สูงสุด ในศาสนาพุทธ หรือเป็นสีกายของพระพุทธรูป ในงานจิตรกรรมเป็นสีกายของพระพุทธเจา้ 

พระมหากษตัรย ์หรือเป็นส่วนประกอบของเครืองทรง เจดียต่์าง ๆ มกัเป็นสีทอง 

 สีขาว และเป็นเครืองประกอบยศศกัดิของกษตัรย ์และขุนนาง แสดงถึงความสะอาด 

บริสุทธิ เหมือน เด็กแรกเกิดแสดงถึงความว่างเปล่า ปราศจากกิเลสตณัหา เป็นสีอาภรณ์ของ 

ผูท้รงศีล ความเชือถือ ความดีงาม ความศรัทธา และหมายถึงการเกิด โดยทีแสงสีขาวเป็นทีกาํเนิด

ของสีต่าง ๆ เป็นความรักความหวงั และหมายถึงการเกิด โดยแสงสีขาวเป็นกาํเนิดของแสงสีต่าง ๆ 

เป็นความมีรักความหวงั ความห่วงใยเอืออาทรและเสียสละของ พ่อแม่ ความอ่อนโยน จริงใจ 

บางกรณีอาจหมายถึง ความอ่อนแอ ยอมแพ ้

 สีดาํ แสดงถึงความมืด ความลึกลบั สินหวงั ความตายเป็นทีสินสุดของทุกสิง โดยทีทุกสี

เมืออยูใ่นความมืด จะเป็นสีดาํ นอกจากนียงัหมายถึง ความชวัร้าย ในศริตส์ศาสนาหมายถึ  อวตาร 

อาถรรพเ์วทมนต ์มนตด์าํ ไสยศาสตร์ ความชิงชงั ความโหดร้าย ทาํลายลา้ง ความลุ่มหลง เมามวั 

แต่ยงัหมายถึงความอดทน กลา้หาญ เขม้แข็ง และเสียละ 

 สีชมพ ูแสดงถึงความอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล วามน่ารัก แสดงถึงความรักของมนุษย์

โดยเฉพาะวยัรุ่นหนุ่มสาว เป็นสีของความเอืออาทร ปลอบประโลม เอาใจใส่ดูแล ความปราถนาดี 

และอาจหมายถึงความเป็นมิตร เป็นสีของวยัรุ่นโดยเฉพาะผูห้ญิง และนิยาใชก้บัสิงของเครืองใช้

ของเด็กวยัรุ่นเป็นส่วนใหญ่ 

 วรรณะของสี (Tone) 

 วรรณของสี หมมายถึง สภาพของสีส่วนรวมทีใหค้วามรู้สึกไม่ขดักบัสายตาจากสี

ธรรมชาติเรามามารถแบ่งสีออกเป็น 2 วรรณะ ดงันี 
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 วรรณะร้อน (Warm tones) หมายถึงกลุ่มสีทีใหค้วามรู้สึกร้อนหรืออุ่น ประกอบดว้ย 

สีเหลือง สม้-เหลือง สม้ สม้- แดง และม่วง-แดง 

 วรรณะเยน็ (Cool tones) หมายถึงกลุ่มสีทีใหค้วามรู้สึกเยก็เยน็ สงบ เรียบ ประกอบดว้ย 

สีเขียว-เหลือง เขียว เขียวนาํเงิน นาํเงิน-ม่วง และม่วง 

 

 
 

ภาพที 2-48  การแบ่งวรรณะสี โทนร้อน-โทนเยน็ (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 การประสานสีต่างวรรณะ สีทุกสีสามารถทาํใหดู้อบอุ่นขึนโดยการผสมสีแดง สีสม้ หรือ

สีเหลือง แต่เมือตอ้งการใหค้วามรู้สึกเยน็ใหใ้ชสี้ ขาว สีฟ้า สีนาํเงิน หรือสีเขียว เขา้ไปผสมก็จะทาํ

ใหรู้้สึกเยน็ลง 

 สีเอกรงค ์(Monochrome) คือ สีทีแสดงอิทธิพลเด่นชดัออกมาสีเดียว ซึงดูคลา้ยกบั

วรรณะสีส่วนรวม (Tonality) เพราะโครงสร้างของสีเอกรงคจ์ะอยูใ่นกฏเกณฑข์องสีส่วนรวม 

 สีกลมกลืน (Analogous color) หมายถึง สีทีมีค่านาํหนกัความอ่อนเขม้ใกลเ้คียงกนัใน 

วงลอ้สี หรือสีทีอยูข่า้งเคียง ตามหลกัของการประสานสีอยา่งง่าย ๆ โดยความกลมกลืนของสีทาํได้

หลายลกัษณะ คือ 

 กลมกลืนดว้ยค่าของนาํหนกัของสีสีเดียว (Total value harmony) คือการใชสี้เพียงสีเดียว 

แต่มีค่าหลายนาํหนกั หรือเป็นแบบเดียวกบัสีเอกรงค ์อาจใชสี้ขาวผสมใหน้าํหนกัอ่อนลง และผสม

ดาํใหมี้นาํหนกัเขม้ขึน 

 กลมกลืนโดยใชสี้ใกลเ้คียง (Symple harmony) เป็นการใชสี้ขา้งเคียงกนัในวงจรสีซึงมี

ลกัษณะสีใกลเ้คียงกนั เช่น ม่วง-ม่วงนาํเงิน-นาํเงิน หรือ เขียวเหลือง-เขียว-เขียวนาํเงิน 
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 กลมกลืนโดยใชสี้คู่ผสม (Two colors mixing) หมายถึง สีคู่ใดคู่หนึงทีผสมกนัแลว้ไดสี้ 

ที 3 เช่น สีนาํเงินผสมสีเหลืองไดสี้เขียว แลว้นาํทงั 3 สีนีมาใช ้

 กลมกลืนโดยใชว้รรณะของสี (Tone) หมายถึง นาํสีในกลุ่มวรรณะเดียวกนัมาจดัอยู่

ดว้ยกนั เช่น วรรณะร้อน ไดแ้ก่ เหลือง เหลือง-สม้ หรือสีในวรรณะเยน็ ไดแ้ก่ ม่วง-นาํเงิน+นาํเงิน 

เขียว+นาํเงิน เป็นตน้ 

 ความกลมกลนืตามทฤษฎีของเชฟเริล 

 เชฟเริล ไดก้ล่าวว่า สีแต่ละสีมีความสวยงามเฉพาะของตวัมนัเอง ความกลมกลืนจะเกิด

ความแตกต่างในค่าของสีแต่ละสี (Tone) จากสีเดียวกนัเกิดจากความแตกต่างในสีแทซึ้งอยูใ่น 

กลุ่มเดียวกนัหรือมีค่าของสีสมัพนัธใ์กลเ้คียงกนั 

 หลกัการความกลมกลืนของสีของเชฟเริลมีหลกัการดงันี 

  -  ความกลมกลืนของสีใกลเ้คียง (Adjacent color) 

  -  ความกลมกลืนของสีตรงขา้ม (Opposite color) 

  -  ความกลมกลืนของสีแยกตรงขา้ม (Split-complement) 

  -  ความกลมกลืนของสีสามเสา้ (Triads) 

  -  ความกลมกลืนของสีอ่อนครอบคลุม (Dominant tint) 

 โดยความกลมกลืนตามทฤษฎีของเชฟเริลนนัสอดคลอ้งกบั ปิยนนัต ์ประสารราชกิจ 

(2542) ทีไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธใ์นการจดัโครงสีว่าการจดัโครงสี (Colors scheme) เป็นวิธี 

การเลือกสีหรือกลุ่มสีเพือการนาํไปใชง้าน โดยการเลือกสีใหเ้ขา้กนัโดนตอ้งคาํนึง “การอยูก่นั 

อยา่งสมดุลของสี” ซึงในการเรียบเรียงโครงสีสามารถอธิบายความซบัซอ้นนอ้ยไปสู่โครงสร้างทีมี

ความซบัซอ้นมากทีสุด (วิรุณ ตงัเจริญ, 2543) 

 โครงสร้างที 1 สีเอกรงค ์หมายถึง สีเพียงสีเดียว วึงมีความหลากหลายในเรืองนาํหนกั 

เช่น สีนาํเงิน นาํมาผสมกบัขาว และดาํในปบริมาณทีต่าง ๆ กนั ทาํใหเ้กิดเป็นนาํหนกัอ่อนแก่ไป

จากเดิม 
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ภาพที 2-49  สีเอกรงค ์(สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 โครงสร้างที 2 สีขา้งเคียง (Analogous) หมายถึงสีทีมีลาํดบัการเรียงในวงจรสีอยูติ่ดกนัจะ

เป็น 3 หรือ 3 สีบนตาํแหน่งใดในวงจรสีได ้เช่นสีเหลือง (Y) สีเหลืองอมแสด (YO หรือ O) จะเป็น

สีขา้งเคียงซึงเป็นโทนร้อนดว้ยกนั หรือจะเป็นสีขา้งเคียงในลกัษณะมีทงัสีแทแ้ละสีโทนอุ่นโทนเยน็

ของสีแทก้็ได ้เช่น สีนาํเงินอมม่วง (BV) สีม่วง (V) และสีแดงอม่วง (RV) เป็นตน้ สีขา้งเคียงเป็น

โครงสร้างทีคลอ้ยตามกนั จึงเหมาะสมกบังานทีตอ้งการความกลมกลืนในลกัษณะใดลกัษณะหนึง 

 

 
 

ภาพที 2-50  สีขา้งเคียง (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 โครงสร้างที 3 คู่สีตรงขา้ม หรือ 2 สี (Dyads) หมายถึงคู่สีทีมีตาํแหน่งตรงขา้มกนัใน

วงจรสีการเล่นคู่สีตรงขา้มคู่ใด คู่หนึง ในวงจรสีควรจะคาํนึง Tone ต่าง ๆ ของคู่สีดว้ย เช่น นาํหนกั

สูงตาํของสีนนั ๆ ดงัตวัอยา่งการใชสี้แดงและสีเขียว หากใชสี้แดงนาํหนกัสูง กค็วรจะถ่วงสมดุล

ดว้ยการเล่นสีเขียวนาํหนกัตาํ หรือถา้ใชสี้แดงสดก็อาจจะถ่วงสมดุลดว้ยสีเขียวซีด เพือทาํใหคู้่สี 

ตรงขา้มตดักนัอยา่งน่าสนใจ คู่สีตรงขา้มทาํใหเ้กิดความเด่นชดั 
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ภาพที 2-51  สีตรงขา้ม หรือ 2 สี (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 โครงสร้างที 4 สี 3 สี ช่วงเท่ากนั (Triads I) หมายถึง สี 3 สี ในวงจรมาตรฐานทีมี

ตาํแหน่งห่างกนัทุก ๆ 3 สี เช่น การจดัวางของแม่สี แดง เหลือง นาํเงิน สีขนัที 2 คือ ม่วง เขียว แสด 

ฯลฯ เมือลากจุดเชือมโยงของสีทงั 3 จะเกิดเป็นสายเหลียมดา้นเท่า ไม่ว่าขยบัสามเหลียมนีไปตรง

กบัสีใดในวงจร สี 3 สี ทีเกิดขึนจะมีช่วงห่างเท่ากนักนัเสมอ และจะมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะเป็น

สีขึนเดียวกนั คือ ขนัที 1 2 หรือ 3 

 

 
 

ภาพที 2-52  สี 3 สี ช่วงเท่ากนั (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 โครงสร้างที 5 สี 3 สี ช่วงห่างไม่เท่ากนั (Triads II) หมายถึง สี 3 สีทีมีการเรียงห่าง 2 ช่วง

เท่ากนั ส่วนอีกช่วงสนักว่า ถา้เขียนเสน้โยงต่อสีทงั 3 จะเกิดเป็นสามเหลียมหนา้จวั โดยเรียก

ความสมัพนัธนี์ว่า คู่สีแยกตรงขา้ม (Split-complement) เนืองจากเป็นสีทีอยูแ่ยกไปทางซา้ยและขวา

ของสีตรงขา้มมีลกัษณะเป็นตวั Y เช่น เหลือง นาํเงินอมม่วง และแดงม่วง การนาํไปใชจ้ะมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกบัการใชคู้่สีตรงขา้ม 
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ภาพที 2-53  สี 3 สี ช่วงไม่เท่ากนั (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 โครงสร้างที 6 สี 4 สี ช่วงเท่ากนั (Tetrads I) หมายถึง สี 4 สี เรียงช่วงห่างกนั 4 ช่วง 

เท่า ๆ กนั ถา้โยงเสน้ต่อสีทงั 4 จะเกิดเป็นสีเหลียมจตุรัส โดยอาจจะเรียกความสมัพนัธนี์ว่า คู่สี 

ตรงขา้ม 2 คู่ (Double complement) เมือลากเสน้จากจุดตรงขา้มแต่ละคู่จะตดักนัเป็นลกัษณะตวั X 

เช่น สีแดง สีนาํเงิน และสีเหลืองอมเขีว แดงอมม่วง สีทีเกิดขึนค่อนขา้งหลากหลาย เหมาะสม

สาํหรับงามทีตอ้งการสีมาก ๆ 

 

 
 

ภาพที 2-54  สี 4 สี ช่วงเท่ากนั (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 โครงสร้างที 7 สี 4 สีช่วงห่างไม่เท่ากนั (Tetrads II) หมายถึง สี 4 สี เรียงช่วงห่าง 2 ช่วง

สนัและอีก 2 ช่วงยาว เมือโยงเสน้ต่อทงั 4 สี จะเกิดเป็นสีเหลียมผนืผา้ ทาํใหเ้กิดเป็น 2 คู่สี 

เกือบตรงขา้ม โดยรวมโครงสร้างสีทีเกิดขึน จึงมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะสีตรงขา้มของสีใกลเ้คียง

กนั เช่น สีเหลืองอมเขียวกบัสีเหลืองอมแสด และสีนาํเงินอมม่วงกบัสีแดงอมม่วง เป็นตน้ 
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ภาพที 2-55  สี 4 สี ช่วงไม่เท่ากนั (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 โครงสร้างที 8 สี 6 สี (Hexads) หมายถึง กลุ่มสี 6 สีช่วงห่างเท่า ๆ กนัคือ สี Triads 

เนืองจากสีในวงจรสีมาตราฐานมีเพียง 12 สี การเล่นสีกลุ่มสี 6 สี จึงเล่นไดเ้พียง 2 ชุดเท่านนั สีทีได้

จะมีความหลากหลาย 

 

 
 

ภาพที 2-56  สี 6 สี (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 โครงสร้างที 9 สี4 สี และนาํหนกัขาว ดาํ (Octahedron) หมายถึง สี 4 สีในลกัษณะ 

ช่วงห่างเท่ากนัก็คือสี Tetrads I และความสมัพนัธข์อง 4 สี จะพุ่งสู่ขาวดา้นบน และพุ่งสู่ดาํดา้นล่าง 

คือมีความสมพันัธใ์นลกัษณะของสี 8 สี ไดแ้ก่ สีอ่อน มีนาํหนกัสีสูง และ 4 สีแก่ มีนาํหนกัสีดาํ 

โครงสีนีจะเนน้ไปในการเรืองของ Tint และ Shade ของสี 4 สี ซึงก็คือ 2 คู่สีตรงขา้มนนัเอง 
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ภาพที 2-57  สี 4 สี และนาํหนกัขาว-ดาํ (สมภพ จงจิตตโ์พธา, 2556) 

 

 ทฤษฎีสี 3 มติขิองมนัเซลล์ 

 ทฤษฎีสีของมนัเซลล ์(Munsell’s Color Theory) เป็นทฤษฎีซึงเป็นทีนิยมกนัอยา่งมาก

ทฤษฎีหนึงโดยในทฤษฎีของมนัเซลลเ์ป็นทฤษฎีสีทีเกียวขอ้งกบัสีจากแสง สีจาํนวนมากมายใน

โครงสร้างสี ไดส่้งผลไปสู่งานออกแบบและงานจิตรกรรมสมยัใหม่ 

 มิติสีแท ้

 สีแท ้คือ ลกัษณะสีทีมองเห็นเด่นชดัแยกออกจากสีอืนเช่น สีแดงแยกจากสีเหลือง สีเขียว 

หรือสีม่วง เป็นตน้ โดยในทฤษฎีสีของมนัเซลลไ์ดก้ล่าวว่า สีแทคื้อสีในวงสีทงัหมด อนั

ประกอบดว้ยสีแทห้ลกั (Principal hues) 5 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีนาํเงิน และสีม่วงเพอร์เพิล 

สีผสมระว่างสีแทห้ลกัคือสีแทร้ะหว่างกลาง 5 สี (5 Intermediate hues) ไดแ้ก่ สีเหลืองแดง สีเขียว

เลือง สีนาํเงินเขียว สีม่วงนาํเงิน และสีม่วงแดง สีแทร้ะหวา่งกล่างขนัทีสอง 10 สี (10 Second 

intermediate hues) จาํนวน 10 สี เช่น สีแดง-แดงเหลือง (Red-yellow red) สีเหลือง เหลืองเขียว 

(yellow-green yellow) เป็นตน้ นอกจากนีจะมีสีแทร้ะหว่างกลางพิเศษ 80 สี (80 Special 

intermediate hues) ไดก้าํหนดสีไว ้เป็นหมายเลข 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (หมายเลข 5 คือสีแทห้ลกัและ

สีแทร้ะหว่างกลางขนัที 1 และหมายเลขที คือสีแทร้ะหว่างกลางขนัที 2) (วิรุณ ตงัเจริญ, 2539) 
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ภาพที 2-58  วงสีแทข้องทฤษฎีมนัเซลล ์(เอกสารประกอบการอบรม Color coordination Work 

     Shop แกรนสปอร์ตยงัดีไซตเ์นอร์ คอมเทสต ์ครังที 9, 2555) 

 

 สีแทข้า้งเคียง (Adjacent hues) มีความคลา้ยคลึงกนัหรือกลมกลืนกนั เช่น สีนาํเงินเขียว 

สีเขียว และสีเหลือง สีแทซึ้งอยูต่รงขา้มกนัหรือค่อนขา้งตรงขา้มกนัในวงจรสีแท ้(Hues circuit) 

เช่น สีแดงกบัสีนาํเงินเขียวหรือสีเขียว มีสภาพเป็นสีแทต้ดักนั (Contrasting hues) 

 โดยสรุป สีแทซึ้งอยูใ่กลเ้คียงกนัมากทีกว่า จะมีความคลา้ยกนัหรือกลมกลืนกนัมากทีสุด 

สีทีอยูใ่กลเ้คียงกว่าอมมีความคลา้ยกนัมากกว่า ส่วนสีแทซึ้งอยูไ่กลกนัมากทีสุดในวงจรสี ยอ่มมี

ความแตกต่างกนัมากทีสุดเช่นกนั 

 มิตินาํหนกัสี 

 นาํหนกัสีคือระดบัการส่งสว่างของสี (Value is the degree of luminosity of a color) เช่น 

คุณภาพในความแตกต่างของสีแดงเขม้และสีแดงอ่อน โดยนาํหนกัสีจะแสดงระยะการส่องสว่างที

มองเห็นได ้(Visually equidistant values) 10 ระดบั หรืออาจจะเรียกว่า สีกลาง (Neutrals) โดยไล่

นาํหนกัสีจากสีดาํไปสู่สีขาว และนาํหนกัหลกั 10 ขนั (10 Principal values step) แต่ละสีอาจจะ

แบ่งยอ่ยออกในแต่ละขนัหลกั 

 นาํหนกัสีเทาบริสุทธิ (Pure gray) แต่ละสีเรียกว่า สีเป็นกลาง โดยกาํหนดระดบัไวด้ว้ย

ตวัอกัษร N ระดบัความสว่าง (Brightness) หรือการส่องสว่าง (Luminosity) กาํกบัหมายเลขไว ้N1/ 

N2/ N3/ … สาํหรับ N0/ คือสีดาํแท ้(Perfect black) ซึงมีสภาพเป็นสีทีไร้แสงคลา้ยกบัสีดาํใน 

กล่องมืด ตามปกติแลว้สีดาํทีเรามองเหน้ทวัไปหรือสีดาํบนจิตรกรรม มีนาํหนกัเท่ากบั N1/ ส่วน 

สีขาวแท ้(Perfect white) จะเป็นสีทีสะทอ้นแสงทงัหมด แมสี้ขาวแทจ้ริงอาจจะไม่มีอยูก่็ตาม สีขาว 
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ทีเราถือกนัว่าขาวทีสุดจากแมกนีเซียมออกไซด ์(Magnesium oxide) ก็มีนาํหนกั 9.8 โดยปกติแลว้ 

สีขาวทีเราใชก้นัอยูท่วัไปจะอยูใ่นระดบั N9/ ดงันนั เป้าหมายในการปฎิบติั ระดบัการส่องสว่าง 

จึงกาํหนดไวเ้พียง N1/ ถึง N9 

 นาํหนกัของสีหนึงสีใดซึงจะบอกความสว่างความมืด ตอ้งเปรียบเทียบกบัสีเทาในระดบั

นาํหนกั (Value scale) เช่น สีแดงซึงเขม้เท่ากบั N2/ (Gray N2/ ก็มีค่านาํหนกัเท่ากบั R2 /สีแดง 

ทีอ่อนกว่า R2/ ก็จะมีค่านาํหนกัเท่ากบั R3/ R4/ R5 ฯลฯ 

 ถา้พิจารณาในแง่นาํหนกัของสีแลว้ สีจะมีความกลมกลืนกนัเมือมีนาํหนกัใกลเ้คียงกนั

ดว้ย เช่น นาํหนกั 3 และนาํหนกั 4 หรือ นาํหนกัสีเท่ากนั และในทางกลบักนั ถา้สีทีมีนาํหนกั 

ห่างกนัมาก เช่น นาํหนกั 3 กบันาํหนกั 8 สี ก็จะมีสภาพตดักนัมากยงิขึนดว้ย 

 มิติค่าสี 

 ในทฤษฎีสีของมนัเซลล ์ไดอ้ธิบายถึง สีสองสีนนัอาจจะเป็นสีเดียวกนัและเป็นสีแท ้

แต่อาจจะทีค่าความสว่างและความมืดทีไม่เท่ากนัซึงแต่ละสีอาจจะมีกาํลงัสี (Color strength) 

ทีแตกต่างกนัไปซึงอาจจะมีค่ากาํลงัสีทีเขม้หรือค่ากาํลงัสีอ่อนซึงเป็นสีทีอมเทา (Grayish red) 

ต่างกนั ความแตกต่างในมิติ (Dimension) ซึงแสดงถึงระดบักาํลงัสีสามารถวดัตรวจสอบหรือ

สามารถบ่งชีได ้

 ค่าสี (Chroma) เมือเปรียบเทียบกบัสีแทแ้ละนาํหนกัสี ซึงมีความหมาย ว่า สีแท ้คือสีใด 

สีหนึง ค่านาํหนกัสี คือค่าความสดใสหรือค่าความส่องสว่างของงสี (Brightness or luminosity) และ

ค่าสี คือกาํลงัความเขม้หรือความบริสุทธิของสีนนั ๆ 

 

 
 

ภาพที 2-59  ค่าสีซึงอยูน่อกวงกลมสี (Color sphere) (วิรุณ ตงัเจริญ, 2535) 
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ภาพที 2-60  ความสมัพนัธข์องสีแท ้นาํหนกัสีและค่าสี (เอกสารประกอบการอบรม Color 

    Coordination Work Shop แกรนสปอร์ตยงัดีไซตเ์นอร์ คอมเทสต ์ครังที 9, 2555) 

 

 จากภาพที 2-60 แสดงใหเ้ห็นว่าในทฤษฎีของมนัเซลล ์นนัมีระดบัขนัค่าสี (Steps of 

chroma) คือหน่าวยวดัความเปลียนแปลงในสีแทร้ะหว่างสีเทากลาง (Neutral gray) และความเขม้

สูงสุดของสีแท ้โดยไล่จากแกนกลางไปยงัค่าสีทีเขม้ขน้ทีสุดของสีแทซึ้งมีระดบันาํหนกัสี 

แตกต่างกนั 

 สีแทบ้างสีจะมีระดบัความยาวออกไปจากแกนกลาง นนัคือมีจาํนวนระดบัขนัค่าสีมาก

นอ้ยแตกต่างกนัขึนอยูก่บัธรรมชาติของเนือสี เช่น ค่าสีแดงบริสุทธิจะมีกาํลงัสีมากกว่าค่าสีของ 

สีเขียวบริสุทธิ โดยธรรมชาติของเนือสีหรือรงควตัถุแลว้ ค่าสีทีมีกาํลงัสีสูงในระดบันาํหนกัสีใด

นาํหนกัสีหนึง จะมีค่าตาํลงในระดบัอืน ๆ เช่น เมือค่าสีสูงสุดของสีเหลืองซึงมีนาํหนกัสีระดบั 

ขนัที 8 จะมีกาํลงัมากกว่านาํหนกัสีเหลือง ระดบัขนัที 3 ในทางกลบักนั สีม่วงนาํเงินบริสุทธซึ์งมี

นาํหนกัสีตาํจะมีค่าสีสูงสุดทีนาํหนกัสีระดบัที 3 คือมีจาํนวนระดบัขนัค่าสีมากกว่าระดบัขนัค่าสี

ของสีม่วง นาํเงินในระดบัขนัที 8 เป็นตน้ ระดบันาํหนกัสีซึงมีค่านาํหนกัสีซึงมาค่าสีสูงสุดของสีแท้

สีใดสีหนึงนนั เรียกว่า ระดบันาํหนกัสี “Home” (Home value level) 

 สีแทจ้ะมีความกลมกลืนกนัเมือมีค่าสีตาํ และจะตดักนัเมือมีค่าสีสูงนอกจากนนั 

ความใกลเ้คียงและความแตกต่างในค่าสีก็มีผลต่อความสมัพนัธข์องสี และเมือสีแทแ้ละนาํหนกัสี 

มีความแตกต่างกนัมากก็มีสภาพตดักนัมากแตกต่างกนันอ้ยก็มีแนวโนม้ทีจะกลมกลืนกนั ซึงก็

เช่นเดียวกนั ค่าสีทีใกลก้นั เช่น ค่าสี 4 และ 6 จะมีความคลา้ยกนัมากกว่าค่าสีทีต่างกนัมาก เช่น ค่าสี 

2 และ 8 G 7/4 และ R5/6 มีความกลมกลืนกนัมากกว่า G7/2 และ R5/8 เป็นตน้ 
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ภาพที 2-61  ค่าสีสูงสุด (Maximum chroma) ของสีแทแ้ต่ะสี สมัพนัธก์บัระดบัขนันาํหนกัสี 

    (วิรุณ ตงัเจริญ, 2539) 

 

 สีไทยในวรรณกรรม 

 สีไทย นอกจากจะปรากฏในเครืองนุ่งห่ม อาหาร และ งานจิตรกรรมไทยแลว้ ยงัปรากฎ

ในงานวรรณกรรมของไทยหลากหลายเรืองราว โดยแฝงคติความเชือของสงัคมไทยทีมีต่อสีสนั 

สิงเหล่านีสามารถสือถึงบริบทของความเชือมโยงของวฒันนธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยได ้

อยา่งชดัเจนซึงสอดคลอ้งกบักรมศิลปากร (2552, หนา้ 297) ทีกล่าวว่า คติเกียวกบัสีของคนไทยเป็น

ความเชือทางไสยศาสตร์ในเรืองสิริมงคลและฤทธิอาํนาจทีเกิดจากสีทีสืบทอดมาตงัแต่สมยัโบราณ

จนถึงปัจจุบนั 

 ในคติความเชือของคนไทยส่วนใหญ่จะเกียวกบัสีตามคติการนบัถือเทวดาและ 

ดาวนพเคราะห์ในศาสนาพราหมณ์มาตงัแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั ศาสนาพราหมณ์เชือว่าเทวดา

และดาวนพเคราะห์มีอิทธิพลต่อดวงชะดาของมนุษย ์จึงเกิดคติดการบูชาเทวดาประจาํ 

ดาวนพเคราะห์ (เทวดานพเคราะห์) ดว้ยการถวายเครืองบตัรพลี ไดแ้ก่ อาหารคาวหวาน ดอกไม ้ธูป

เทียน เพือความเป็นสิริมงคล หรือดลบยัดาลใหผู้บู้ชาฤทธิ อาํนาจ และโชคลาภตามทีปราถนาขึน

และการปฎิบติับูชาเทวดานพเคราะห์ทาํใหเ้กิดความนิยมการแต่งกายใหต้อ้งตามสีกายของเทวดา

ขึน (กรมศิลปากร, 2552) 

 เทวดานพเคราะห์หรือเทพนพเคราะห์แต่ละองคมี์สีกายดงัต่อไปนี 

 พระอาทิตย ์กายสีแดง บงัเกิดจากพระอิศวรเอาราชสีห์ 6 ตวั มาป่นแลว้ห่อดว้ยผา้สีแดง 

พรมดว้ยนาํอมฤต 
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 พระจนัทร์ กายสีขาว บางตาํราว่าสีเหลืองนวล บงัเกิดจากพระอิศวรร่ายพระเวทให้

นางฟ้า 15 นาง สลายตวัใหเ้ป็นผง พรมดว้ยนาํอมฤต 

 พระองัคาร กายสีแดงโกเมน บางตาํราว่าสีแกว้เพทาย บงัเกิดจากพระอิศวรเอากระบือ 

8 ตวั มาร่ายพระเวทใหเ้ป็นผงห่อดว้ยผา้สีแดงสลวัพรมดว้ยนาํอมฤต 

 พระพุทธ กายสีเขียว บางตาํราว่าสีมรกต บงัเกิดจากพระอิศวรเอาชา้ง 17 ตวั มาป่น แลว้

ห่อดว้ยผา้สีแดง พรมดว้ยนาํอมฤต 

 พระพฤหสับดี กายสีเหลืองบุษราคมั บางตาํราว่าสีแกว้ไพฑูรย ์บงัเกิดจากพระอิศวรร่าย

พระเวทยบุร่างฤาษี 19 ตน ลงเป็นผง แลว้ห่อดว้ยผา้สีแดง พรมดว้ยนาํอมฤต 

 พระศุกร์ กายสีเลือมประภสัสร บางตาํราว่าสีนาํเงิน บงัเกิดจากพระอิศวรร่ายพระเวท

เป็นโค 21 ตวั บดป่นเป็นผง แลว้ห่อดว้ยผา้สีนาํเงินหรือคราม พรมดว้ยนาํอมฤต 

 พระเสาร์ กายสีดาํ บางตาํราว่าสีแดงคลาํ หรือสีม่วง บงัเกิดจากพระอิศวรเอาเสือ 10 ตวั 

มาร่ายพระเวทพ่นเป็นผงแลว้ห่อดว้ยผา้สีดาํ พรมดว้ยนาํอมฤต 

 พระราหู กายสีม่วง 

 พระเกตุ กายสีทอง 

 ความนิยมแต่งกายใหต้อ้งตามสีกายของเทวดาทาํใหเ้กิดตาํราหรือธรรมเนียมการแต่งกาย

ตามสีประจาํวนั แฝงในวรรณกรรมของไทยต่าง ๆ ดงัที พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ทรงพระราชนิพนธใ์น วรรณกรรม เรือง นิทราชาคริต ว่า 

 

    บรรสานสีสอดเสือ  วนัเสาร์ 

   พืนม่วงอ่อนงามเพรา  เพริศพริง 

   อาภรณ์พิจิตรเฉลา  ฉลกัสุ  พรรณแฮ 

   นิมมณีรัตน์กลิง   กลอกนาํสลาํสลวั 

    แต่งตวัปัทมราคนนั  วนัรว ี

   จรูญจรัสรัตตมณี   แจ่มจา้ 

   แสงจบัรับพรรณฉว ี  แดงเปล่ง 

   สวมสนอบสนิทผา้  แต่พืนพรรณแดง 

    จนัทร์แปลงนุ่งห่มผา้  โขมพสัตร์ 

   แต่งเครืองสีขาวจรัส  ผอ่งแผว้ 

   มุกดาสกาวรัตน ์   เรียบระดบั 

   แปลงเปลียนโอปอลแ์กว้  กอบรุ้งเรือนชู 
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    ชมพพูรรณพสัตร์ใช ้  องัคาร 

   มณีจดัรัตนประพาฬ  เผอืดคลาํ 

   ประดบัสรรพอลงัการ  งามแง่ 

   ผาดพิศพิจิตรลาํ   เล่ห์เพียงอปัสร 

    พสัตราภรณ์พุธพืน  เขียวสรร-พลิงแฮ 

   ขจีขรัสรัตนปิลนัธน ์  เลือมแพรว 

   มรกตสดสีบร   เจิดเพริศ พรายแฮ 

   ชา้ช่อนอาภรณ์ผา้  เพ่งเพียงพะวงตาย 

    แต่งกายพฤหสับดิลว้น สีเหลือง 

   ดูดงักาญจนประเทือง  เทียบแท ้

   ไพฑูรยรั์ตนรองเรือง  รังสฤษฎ ์

   ผาดผา่นสงัวาลแม ้  กลบักลิงกลอกฉาย 

    พรรณรายเพชรรัตน์รุ้ง เรืองจรัส จรูญเฮย 

   วนัศุกร์ประสาธน์จดั  จริตไว ้

   นาํเงินพิพิธพสั-   ตราส่ง  ซบัแฮ 

   งามเงือนเตือนเนตรให ้  แต่งตงัตะลึงหลง 

 

 ในพระราชนิพนธส่์วนของบทนีไดก้ล่าวถึงสีของการแต่งกายในงานพิธีแต่งงานของ 

ชาวอาหรับโบราณซึงเจา้สาวจะแต่งกายในแต่ละวนัทงั 7 สี ซึงจะเริมตงัแต่วนัเสาร์ซึงไดใ้ห้

ความหมาย ดงันี 

 วนัเสาร์นุ่งผา้พืนสีม่วงอ่อนเสือเป็นลายทองและใส่เครืองประดบัดว้ยนิล 

 วนัอาทิตยใ์ส่เสือสนอบ (หมายถึงเสือทีใชนุ่้งเฉพาะงานพระราชพิธีหรืองาน 

รับแขกเมือง) สีแดง และสวมเครืองประดบัสีทบัทิม 

 วนัจนัทร์ ใส่เสือโขมพสัตร์สีขาว สวมเครืองประดบัมุก หรือโอปอลล ์

 วนัองัคาร สวมใส่เสือผา้สีชมพ ูสวมเครืองประดบัประพาฬ (รัตนะหรือแกว้สีแดงอ่อนที

เกิดจากหินปะการังใตท้ะเล) 

 วนัพุธ สวมใส่เสือผา้สีเขียว สวมเครืองประดบัเป็นมรกต 

 วนัพฤหสับดี ใส่เสือผา้สีเหลือง สวมเครืองประดบัไพฑูรย ์(ชือรัตนะอยา่งหนึง ใน

จาํพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือนาํตาลเทา มีนาํเป็นสายรุ้งกลอกไปมา เพชรตาแมว หรือ 

แกว้สีไมไ้ผ)่ 
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 วนัศุกร์ สวมใส่เสือผา้สีนาํเงินและสวมเครืองประดบัเพชรรัตน ์

 จากบทพระราชนิพนธ ์แสดงใหเ้ห็นถึงสีสนัของเครืองแต่งกายทีหลายหลายและมี 

ความละเอียดพิถีพิถนัในการแต่งกายและใหค้วามหมายและวฒันธรรมธรรมเนียมการแต่งกายตาม

สีประจาํวนัในเวลาปกติแลว้นนั ในวรรณกรรมไทยยงัไดก้ล่าวถึงการแต่งกายในเวลาสงครามทีแฝง

คติธรรมความเชือทีเกียวกบัสีในเครืองแต่งกายไดด้ว้ยเพือใหข้า้ศึกเกรงขามและมีชยัชนะ ดงัเช่น 

การพรรณนาเกียวกบัสีของสุนทรภู่จาก “สวสัดิรักษา” 

 

   อนึงผา้ภูษาทรงณรงคค์รบ ใหมี้ครบเครืองเสร็จทงัเจ็ดสี 

  วนัอาทิตยสิ์ทธิโชคโฉลกดี  เอาเครืองสีแดงทรงเป็นมงคล 

  เครืองวนัจนัทร์นนัควรสีนวลขาว จะยนืยาวชนัษาสถาผล 

  องัคารม่วงช่วงงามสีครามปน เป็นมงคลขตัติยาเขา้ราว ี

  เครืองวนัพุธสุดดีดว้ยสีแสด  กบัเหลืองแปดปนประดบัสลบัสี 

  วนัพฤหสัจดัเครืองเขียวเหลืองดี วนัศุกร์สีเมฆหมอกออกสงคราม 

  วนัเสาร์ทรงเครืองดาํจึงลาํเลิศ แสนประเสริฐเสียนศึกจะนึกขาม 

  หนึงพาชีขีขบัประดบังาม  ใหต้อ้งตามสีสนัจึงกยัภยั 

 

 จากการประพนัธข์องของสุนทรภู่จาก “สวสัดิรักษา”ทีกล่างถึงสีสนัในการสวมใส่ 

เครืองแต่งกายในเวลาสงครามทีแฝงคติธรรมความเชือ ดงันี 

 วนัอาทิตย ์สีแดง เพือใหเ้ป็นมงคลถกูโฉลกมีโชคชยัวนัจนัทร์ สีขาวสีนวล เพืออายยุนื

วนัองัคารสีม่วงและสีคราม เป็นมงคลในการบุกตีคู่ต่อสูว้นัพุธสีแสดมีสีเหลืองปนวนัพฤหสับดี 

สีเขียวและสีเหลืองดีวนัศุกร์สีเมฆหมอกเพือ มีชยั และวนัเสาร์สีดาํคู่ต่อสูจ้ะเกรงขามและมีชยั 

โดยมา้ทีคู่กายจะตอ้งแต่งตามสีในแต่ละวนัดว้ย 

 หม่อมราชวงศคึ์กฤทธิ ปราโมช (2540) ไดป้ระพนัธ ์ในการพรรณาของแม่แช่มแม่ของ

แม่พลอย ในหนงัสือ “สีแผนดิน” ว่า “คนขา้งนอกเวลานีเขาแปลก นึกจะนุ่งสี ห่มสีอะไร เขาก็เอา

แต่ใจของเขาว่าบางทีแต่งเป็นชุดนุ่งผา้ ผา้ห่มสีเดียวกนัไม่ใช่สีตดักนัอยา่งพวกเรา” คนขา้งนอกใน

หนงัสือสีแผน่ดินเป็นชาวบา้น ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ผูน้าํ 

การแต่งการในสมยันนัเป็นสงัคมชนัสูง ส่วนใหญ่จะอยูใ่นวงัในวงั ซึงการแต่งการใหสี้เขา้ชุดกนั 

ในสมยันนัถือว่าผดิรูปแบบของสาวชาววงัเพราะในสมยันนัการแต่งกายไดรั้บอิทธิพลจาก 

ชาวต่างประเทศทีเขา้มาในสยามประเทศ เมือเห็นชาวต่างประเทศแต่งหนา้ทาปากก็แต่งตามสืบมา 
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 สีทีใช้ในการแต่งกาย 

 วนัจนัทร์ นุ่งผา้สีเหลืองอ่อน ห่มสีนาํเงินหรือสีบานเยน็ หรือนุ่งผา้นาํเงินนกพิราป 

ห่มสีจาํปาแดง 

 วนัองัคาร นุ่งผา้สีปูนหรือม่วงเมด็มะปราง ห่มสีโศก หรือนุ่งผา้สีโศก (เขียวอ่อน)  

ห่มสีม่วงอ่อน 

 วนัพุธ นุ่งผา้สีถวั หรือสีเหลก็ ห่มสีจาํปา 

 วนัพฤหสับดี นุ่งผา้สีเขียวใบไม ้ห่มสีแดงเลือดนก นุ่งผา้สีแสด ห่มสีเขียวอ่อน 

 วนัศุกร์ นุ่งผา้สีนาํเงินแก่ ห่มสีเหลือง  

 วนัเสาร์ นุ่งผา้สีเมด็มะปราง ห่มสีโศกหรือนุ่งผา้ลายพืนม่วง (เป็นผา้สีทีหายาก)  

ห่มสีโศก เวลาไวทุ้กข ์นุ่งผา้ลายพืนม่วง ห่วมสีนวล 

 วนัอาทิตยจ์ะนุ่งเหมือนวนัพฤหสับดีกไ็ด ้นุ่งผา้พืนสีลินจี หรือสีเลือดหม ูห่มสีโศก 

 นอกจากนีสีไทยในงานหวัโขน เรืองรามเกียรติ มีการกาํหนดสีกายของตวัแสดงใหเ้ห็น 

เพือแบ่งแยกตวัแสดงออกจากกนัในการกาํหนดสีกายทีเด่นชดัคือกลุ่มวานรทีเรียกกนัว่า 18 มงกุฎ 

 1.  เกยรู อยูเ่มืองวานรฝ่ายเมืองขีดขิน ลกัษณะ สีม่วงแก่ หรือ สีม่วงชาดแก่ 

 2.  โกมุท อยูเ่มืองวานรฝ่ายเมืองขีดขิน สีบวัโรย 

 3.  ไชยามพวาน อยูเ่มืองวานรฝ่ายเมืองขีดขิน สีเทา หรือสีมอหมึกอ่อน 

 4.  มาลุนทเกสร วานรฝ่ายเมืองขีดขินลกัษณะ สีเมฆ หรือ สีม่วงครามอ่อน 

 5.  วิมลวานร วิมลวานร หรือ พิมลพานร วานรฝ่ายเมืองขีดขิน ลกัษณะ สีดาํหมึก 

 6.  ไวยบุตร วานรฝ่ายเมืองขีดขิน ลกัษณะ สีเมฆครึมฝน หรือ สีมอครามแก่ 

 7.  สตัพลี วานรฝ่ายเมืองขีดขิน ลกัษณะ สีขาวผอ่ง 

 8.  สุรกานต ์วานรฝ่ายเมืองขีดขิน ลกัษณะ สีเหลืองจาํปา หรือ สีแดงชาด 

 9.  สุรเสน วานรฝ่ายเมืองขีดขิน ลกัษณะ สีแสด หรือ สีเขียว บางตาํราว่าสีแดงเจือเขียว 

 10.  นิลขนั วานรฝ่ายเมืองชมภู ลกัษณะ สีหงดิน 

 11.  นิลปานนั วานรฝ่ายเมืองชมภู ลกัษณะ สีสาํริด 

 12.  นิลปาสนั วานรฝ่ายเมืองชมภู ลกัษณะ สีเลือมเหลือง หรือ สีหมากสุก 

 13.  นิลราช วานรฝ่ายเมืองชมภู ลกัษณะ สีนาํไหล หรือ สีฟ้าอ่อนเจือเขียว 

 14.  นิลเอก วานรฝ่ายเมืองชมภู ลกัษณะ สีทองแดง 

 15.  วิสนัตราวี วานรฝ่ายเมืองชมภู ลกัษณะ สีลินจี 

 16.  กุมิตนั วานรฝ่ายเมืองชมภู ลกัษณะ สีทอง หรือ สีเหลืองรง 

 17.  มายรู วานรฝ่ายเมืองชมภู ลกัษณะ สีม่วง 
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 18.  เกสรทมาลา ลิงตวัหอม วานรฝ่ายเมืองขีดขิน ลกัษณะ สีเหลืองอ่อน หรือ สีเลือม

เหลือง 

 ในกาพยเ์ห่ชมเครืองคาว-หวาน บทพระราชนิพนธพ์ระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้

นภาลยั รัชกาลที 2 ยงัมีการกล่าวถึงสีสนัในขนมหวาน 

 

 โคลง 

   สงัขยาหนา้  ไข่คุน้ เคยมี 

  แกมกบัขา้วเหนียว  สีโศกยอ้ม 

  เป็นนยันาํวาที  สมรแม่ มาแม่ 

  แถลงว่าโศกเมอพอ้ม เพียบแออ้กอร 

 

 กาพย ์

   สงัขยาหนา้ตงัไข่  ขา้วเหนียวใส่สีโศกแสดง 

  เป็นนยัไม่เคลือบแคลง แจง้ว่าเจา้เศร้าโศกเหลือ 

  

แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องสีไทยในบทพระราชนิพนธรั์ชกาลที 2 มีการกล่าวถึง ขนมสงัขยา 

ทีทาํมาจากไข่และขา้วเหนียวยอ้มสีโศก คือ สีเขียวอ่อนทียอ้มดว้ยใบเตย 

 

 
 

ภาพที 2-62  ขา้วเหนียวยอ้มสีโศก คือ สีเขียวอ่อนหม่นทียอ้มดว้ยใบเตย (www.foodtravel.tv) 

 

 



80 

 จากการศึกษาสีไทยทีกล่าวมานนัเป็นทีสงัเกตไดว้่าสีไทยมีเชือมโยงวฒันธรรมและ 

ความเชือแสดงใหเ้ห็นกบัทีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ของไทยซึงเป็นพืนฐานทีสาํคญัสาํหรับการสือสาร

สภาพในปัจจุบนั และในอนาคตคนไทยในการใชสี้ลกัษณะต่าง ๆ ตามความเปลียนแปลงทางสงัคม 

วฒันธรรม เศรษฐกิจและเทคโนโลยซึีงมาจากทฤษฎีพืนฐานจากรูปแบบทฤษฎีสีทีมีหลายเฉดสี 

ทาํใหสี้ไทยทีมีลกัษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นชือของสีไทยเฉพาะทีมีความหลายหลาย วสัดุทีใหสี้ และ

ความหมายทีแฝงความเชือและวฒันธรรมทีเด่นชดัซึงเป็นศาสตร์และศิลป์อนัทรงคุณค่าของไทย 

ทีแสดงถึงความงดงามทีมาจากเครืองนุ่งห่ม อาหารและศิลปะจิตรกรรมไทย 

 

ภูมิปัญญาพนืบ้านด้านสี 

 ภูมิปัญญาเป็นองคค์วามรู้ทีรับรู้และเขา้ใจร่วมกนัไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญา

ชาวบา้นหรือภูมิปัญญาทอ้งถินมีความสาํคญัมากในปัจจุบนัซึงจดัไดว้่าเป็นทุนทางวฒันธรรมทีมี

ความสาํคญัทีสงัสมจากความรอบรู้ประสบการณ์อยา่งลุ่มลึกและมีการปรับเปลียนตามบริบทต่าง ๆ 

และสภาพทรัพยากรและองคค์วามรู้ทีมีอยูเ่ดิมอยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 

 กรมส่งเสริมการเกษตร (2557, หนา้ 3) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภูมิปัญญาทอ้งถิน (Local 

wisdom) เป็นองคค์วามรู้ความเชือความสามารถความจดัเจนของคนในทอ้งถินทีไดจ้ากการสงัสม

ประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนานหรือช่วงระยะเวลาหนึงมีการคิดคน้และ

พฒันาอยา่งต่อเนืองแลว้ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาสาหรับใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาปรับตวัและ

ดาํรงชีวิตใหเ้ขา้กบัสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติสงัคมและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั 

 เดชวิทย ์นิลวรรณ และทิพยพ์ธู กฤษสุนทร (2557) ไดก้ล่าวว่า ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

เป็นเรืองราวทางวฒันธรรมแขนงหนึงทีชุมชนไดส้ร้างสรรคขึ์นมาไวสื้อความหมาย บ่งบอกตวัตน 

และใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ในการสร้างสายใยความสมัพนัธร์ะหว่างคนในชุมชนทาํใหภู้มิปัญญาจึงเป็น 

“สมบติัร่วม” เป็นมรดกร่วมของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั ตกทอดมาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและ

ส่งผลถึงอนาคต โดยภูมิปัญญามีความสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ดและอยูคู่่กบัวิถีชีวิต (Way of life) ของ

สงัคมมนุษยม์าอยา่งชา้นาน เป็นสายใยของชุมชนทีมีกระบวนการและมีกลยทุธก์ารถ่ายทอดที

หลากหลาย และทีสาํคญัคือภูมิปัญญาทอ้งถินมีลกัษณะการสืบทอดกนัตามประเพณี มีเอกลกัษณ์ 

และอาจไม่มีรูปแบบทีตายตวั แต่มีความยนืยาวในแง่ของกาลเวลาทีสามารถแสดงถึงอตัลกัษณ์ 

หนา้ตา ศกัดิศรีของทอ้งถิน 

 ในการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถินหรือภูมิปัญญาพืนบา้นนนัเป็นการศึกษาองคค์วามรู้ทีเกิด

จากการบ่มเพาะจากองคค์วามรู้ของวฒันธรรมทอ้งถินทีไดจ้ากการสงัสมประสบการณ์และ 
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การเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยในการศึกษาจะเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนเพือใหเ้กิด

ความรู้ความเขา้ใจในภูมิปัญญาทางดา้นสี และแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าความสาํคญัภูมิปัญญา โดย 

ภูมิปัญญาในทอ้งถินอาจมีความเหมือนคลา้ยและแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งทีขึนอยูก่บัความเป็นมา

ทางภูมิศาสตร์และบริบทของสภาพสิงแวดลอ้ม ทาํใหล้กัษณะทางสงัคมวฒันธรรมถกูถ่ายทอด

ออกมาเป็นองคค์วามรู้ 

 จากขอ้มลูเบืองตน้ทางดา้นสีของเครืองนุ่งห่ม สามารถวิเคราะห์ไดว้่า การใชสี้ของ

เครืองนุ่งห่มของไทยตงัแต่สมยัโบราณนนัเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือ 

ทีเรียกอยา่งหนึงว่าตามความตอ้งการอุปสงคแ์ละอุปทาน ทงัวฒันธรรมความเชือของรูปแบบ

ประเพณีไทยหรือแมก้ระทงัการไดรั้บอิทธิพลต่าง ๆ ทีเขา้มาในประเทศในแต่ละยคุสมยัทีแตกต่าง

กนั นอกจากนนัยงัพบว่ารูปแบบการในสีของเครืองนุ่งห่มจะมาจากสีทีไดจ้ากธรรมชาติเป็น 

ส่วนใหญ่ซึงสีแต่ละสีจะมีความแตกต่างกนักบัตามวสัดุของแต่ละทอ้งถินนนั ๆ แต่ทีมีการเรียกชือ

สีของสีผา้เครืองนุ่งห่มจะมีความคลา้ยคลึงกนัซึงจะมีความแตกต่างของเฉดสีแต่ละสีกนัไปแต่ยงัคง

โทนสีนนั ๆ ในการศึกษาแบบพืนบา้น นนัจะเป็นการศึกษาแบบพืนฐานไม่ซบัซอ้นจากการบอกเล่า

ของปราชญช์าวบา้น จากการเรียนรู้จากของจริง 

 สาํหรับในการศึกษางานวิจยัเรืองการสร้างสรรคสี์จากวสัดุธรรมชาติประยกุตสู่์ 

การออกแบบผ ผูว้ิจยัเลือกประเด็นการศึกษาภูมิปัญญาพืนบา้นทีเกียวขอ้งดงันี 

 สีจากวสัดุธรรมชาต ิ

 นิทศัน์ จนัทร (สมัภาษณ์, 24 กุมภาพนัธ ์2559) ไดก้ล่าวว่าในการสร้างสีในการยอ้มของ

เครืองนุ่งห่มนนัจะเป็นการใชว้สัดุจากธรรมชาติโดยจะมีสารช่วยติดสี (Mordant) ทีทาํใหเ้กิดสีจาก

วสัดุธรรมชาตินนั ๆ สีติดกบัเนือใยผา้ย ทีทาํการยอ้มผา้สีธรรมชาติจากวสัดุทอ้งถินโดยคงรูปแบบ

ดงัเดิมของโบราณไวไ้ดก้ล่าวถึงการยอ้มผา้ในสมยัก่อนว่าการยอ้มสีผา้จะเป็นกระบวนการยอ้ม 

ง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้นสีผา้ทีชาวบา้นนาํมาใช่ในการทอผา้ใชก้นันนัจะเป็นการวสัดุทีมีอยูใ่นทอ้งถิน 

มาสร้างสีซึงในสมยัโบราณนนัจะมีสีหลกัในการยอ้มสี อยู ่5 สี ซึงประกอบดว้ยสีดาํ สีขาว สีแดง 

สีเขียว และสีเหลือง ซึงเป็นสีโบราณ หรือทีเรียกว่า “สีเบญจรงค”์ รวมทงัสารช่วยยอ้มหรือ 

มอร์แดนจะมาจากวสัดุธรรมชาติ คือ นาํด่าง และนาํกรด ทีมาจากธรรมชาติซึงประกอบดว้ย นาํด่าง

ทีมาจากโคลน นาํปูนใส นาํขีเถา้ (ทีไดม้าจากไมที้มีรสเปรียว) และสารสม้ เกลือ นาํกรด ทีไดจ้าก 

มะนาว มะกรูด มะขาม(สด/ แหง้) เหลา้ขาว ใบชงโค ใบมะขามสด นาํซาวขา้ว ซึงสอดคลอ้งกบั 

วิชยั ไลละวิทยม์งคล (2541) ทีไดก้ล่าวว่าคนในสมยัโบราณไดว้ิธีการยอ้ม ทงัในแบบทีเป็น

ส่วนผสมกบันาํ และแบบใชเ้นือสีโดยตรง ทาํใหเ้กิดประเภทของสียอ้มต่าง ๆ สีบางชนิดก็ไดม้าจาก

พืชประเภท เห็ดรา หรือตะไคร่ มีสียอ้มจากธรรมชาติไม่กีชนิด การยอ้มก็ทาํง่าย ๆ การยอ้มสีเช่นนี
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เป็นทีรู้จกักนัดีว่าควรทีจะปรับปรุงเรืองความคงทนทานต่อการใชง้าน แมแ้ต่พวกทีใชว้ิธีการยอ้มที

ลา้สมยัก็ตามโดยจะใชจ้าํพวกกรดเขา้ช่วยใหสี้ติดทนขึน เช่น นาํมะนาว เป็นตน้ นาํมะนาวนีใชก้นั

มากในอินโดนิเซีย เหมือนกบัการใชส้ารสม้หรือปูนขาว 

 

 
 

ภาพที 2-63  สีจากธรรมชาติจากวสัดุธรรมชาติบนฝ้าย 

 

 การทําความสะอาดผ้าหรือเส้นด้าย 

 ในการยอ้มผา้หรือดา้ยก่อนยอ้มทุกครังของการยอ้มสีธรรมชาติจะตอ้งมีการทาํ 

ความสะอาดดา้ยก่อนเสมอเพือเป็นการช่วยใหสี้เขา้ไปติดในเสน้ดา้ยไดดี้ขึน โดยการทาํ 

ความสะอาดเสน้ดา้ยไม่ว่าจะเป็นการใชส้บู่ หรือนาํยาฟอกสี จะตอ้งใส่ใจลา้งสารทีตกคา้งออก 

ใหห้มด ถา้ลา้งสารทีตกคา้งลา้งออกไม่หมดเมือนาํดา้ยมายอ้มสีจะทาํใหสี้ไม่สามารถติดในเสน้ใย

ได ้โดยการทาํความสะอาดใชอ้ตัราส่วน ดา้ย 50 กรัม ต่อสบู่ 5 กรัม ต่อโซเดียมคาร์บอเนต (Soda 

ash) 8 กรัม ต่อนาํ 0.5 ลิตร โดยวิธีทาํความสะอาด ผสมสบู่และโซเดียมคาร์บอเนต นาํไปตม้จน

สารละลายใสและนาํไปแช่ดา้ยและตม้ประมาณ 1 ชวัโมง นาํดา้ยขึนจากนนันาํไปลา้งดว้ยนาํสะอาด

หลาย ๆ ครังจนสบู่ออกหมด 

 อุปกรณ์ในการยอ้ม 

  -  หมอ้สแตนเลส หรือหมอ้เคลือบควรมีขนาดทีเหมาะสมในการยอ้ม 

  -  เตา 

  -  กะละมงัสาํหรับลา้งผา้หรือดา้ย 

  -  ไมพ้าย (ใชส้าํหรับกวนและพลิกผา้หรือดา้ยในระหว่างการยอ้ม) 
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ภาพที 2-64  อุปกรณ์ในการยอ้ม 

 

 
 

ภาพที 2-65  วสัดุในการยอ้มและสารช่วยติด 

 

 สีในการยอ้มผา้ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการศึกษาสีทีไดจ้ากวสัดุธรรมชาติเป็น 5 สีหลกั ดงันี 

 สีแดง 

 สีในการยอ้มผา้ทีไดสี้แดงในภูมิปัญญาพืนบา้นนนัสามารถแบ่งได ้3 แบบ คือ การยอ้ม

วสัดุทีใหสี้ทีมาจากสตัว ์วสัดุทีมาจากพืช และจากแร่ธาตุ 

 การยอ้มวสัดุทีใหสี้ทีมาจากสตัวที์ใหสี้แดง  

 ครัง (Lac) ครังเป็นแมลงขนาดเลก็ชนิดหนึง มีตวัสีแดง มีงวงเจาะลงในกิงไมเ้พือดูด 

นาํเลียง ไม่สามารถเคลือนทีได ้สร้างรังห่อหุม้ป้องกนัตวั ครังจะอาศยัอยูต่ามกิงของตน้ไม ้เช่น 
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จามจุรี (ฉาํฉา) พุทรา สะแก ซึงมนุษยไ์ดน้าํมาใชป้ระโยชน์กนัตงัแต่สมยัโบราณ โดยใชเ้ป็น

สมุนไพร เป็นยารักษาโรค ในสมยัแรกทีรู้จกักนันนั นาํไปใชเ้พียงในงานศิลปกรรม และ 

งานช่างฝีมือแลว้ก็ศึกษาคน้ควา้วิธีแยกสีจากครังมาใชใ้นการทอผา้ การทาสี การทาํพรมปูพืน 

การช่างไม ้และช่างโลหะ (วนิดา สุบรรณเสณี , 2536) ในการแยกสีจากครังนนัก็ใชว้ิธีเอาครังดิบ 

ไปแช่ไวใ้นนาํ เพือใหสี้ละลายส่วนการแยกครังบริสุทธิออกสีจากครังไม่เป็นพิษแก่ร่างกาย  

ซึงรังครังจะประกอบดว้ยสารสีม่วงแดงเป็นสีทีประโยชนที์ไดจ้ากครังในการยอ้มจะมีลกัษณะเป็น

โทนสีแดงชาํ ๆ คลาํ หรือแดงอมม่วง ซึงในปัจจุบนัครังชาวบา้นนิยมเลียงขายเพือการส่งออก

ต่างประเทศมากยงิขึนเพือนาํไปใชใ้นการผลิตเป็นส่วนประกอบของแลคเกอร์ ซึงการเลียงครัง

สามารถทาํรายไดใ้หก้บัชาวบา้น 

 

 
 

ภาพที 2-66  โทนสีแดงทีไดจ้ากครังแบ่งสีตามวงสี 

 

 ในการใชค้รังเป็นวตัถุดิบในการยอ้มนนัรูปแบบสีทีไดจ้ะมีสีทีแตกต่างกนัตามสารช่วย

ติดสี (Mordant) (นาํมะขาม นาํปูนใส หรือสารสม้) และแหล่งผลิตหรือแหล่งเกิดของครัง 

 ขนัตอนและวิธีการยอ้มสีแดงครัง 

 ในการยอ้มสีแดงครัง ซึงการยอ้มใหไ้ดเ้ฉดสีโทนแดง สีทีไดจ้ะมีเฉดสีทีแตกต่างกนั

ออกไปแต่จะคุมโทนดว้ยสีแดงโดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

  -  วสัดุ และสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  ครัง 

  -  สารช่วยติดสี (มะขามเปรียวจดั สารสม้ หรือ นาํปูน) 

  -  นาํ 
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 วิธีเตรียมนาํสีจากครัง 

 ครังใชรั้งครังทีอายแุก่เต็มทีจะยอ้มไหมไดสี้แดงสดแกะไมที้ติดมากบัรังครังออก ลา้ง

เศษผงออกและโขลกบดครังใหล้ะเอียดนาํครังมาแช่ครังนาํสะอาดเป็นเวลา 1 คืนหรือสามารถนาํ

ครังมานวดดว้ยนาํร้อนเดือดจะไดสี้เช่นกนั นอกจากนนัยงัสามารถ ขดเอาสีแลว้นาํไปเผาไฟเมือได้

สีจากครังนาํกรองเอาเฉพาะนาํสีจากนนันาํนาํสีตม้ใหเ้ดือดและกรองดว้ยผา้ดิบเอากากทีเหลืออยู่

ออกไดน้าํสีสกดัจากครังเป็นสีแดง 

 วิธีการยอ้มสีครัง 

 1.  ในการยอ้มสีครังเป็นกระบวนการยอ้มร้อนและการยอ้มเยน็แช่เสน้ไหมทีลอกกาว

แลว้ในนาํสะอาด บิดหมาด 

 2.  นาํเสน้ดา้ยแช่ในนาํทีไดจ้ากครังโดยไม่ตงัไฟหรือการยอ้มเยน็นานประมาณ  

10-20 นาที จึงนาเสน้ดา้ยขึนพกัโดยไม่ตอ้งบิดนาํสีออก 

 3.  นาํนาํสีจากครังตงัไฟจนเดือดจึงเติมสารช่วยติดสี ลงไปแลว้เช็คสีนาํยอ้มใหไ้ดสี้

ตามทีตอ้งการแต่เรายงัไม่ไดสี้ตามทีตอ้งการสามารถปรับสีนาํยอ้มดว้ยนา้มะขามเปียก 

 4.  ตม้นาํสียอ้มครังใหเ้ดือดจากนนัเสน้ดา้ยทีพกัไวล้งยอ้มโดยใชอุ้ณหภูมิ  

95 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชวัโมง 

 5.  ครบเวลานาเสน้ไหมขึนผงึใหเ้ยน็ตวัและแหง้สนิท 

 6.  ผงึเสน้ไหมใหแ้หง้ในทีร่มอีก 3-5 วนั 

 7.  ลา้งดว้ยนา้สะอาดจนนาํใสและกระตุกเสน้ไหมใหเ้รียงเสน้ผงึใหแ้หง้ 

 ในการเพิมนาํในนาํสีสกดัครังใหเ้จือจางลงแลว้ยอ้มดว้ยวิธีเดียวกนักบัสีแดงในการยอ้ม

ครังแรกนนัเสน้ดา้ยทีไดน้นัจะมีสีอ่อนลงตามการเจือจางนาํสีหรือสกดันาํสีโดยใชห้รือครังนอ้ย 

 

 
 

ภาพที 2-67  การยอ้มสีครัง 



86 

 การยอ้มวสัดุทีใหสี้ทีมาจากพืชทีใหสี้แดง 

 ประดู่ (Burma padauk) 

 ประดู่ จดัว่าเป็นพืชพรรณไมก้ลางแจง้ ชอบแสงแดดจดัตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 

เนือไมสี้แดงอมเหลือง เสียนสนเป็นริว เนือละเอียดปานกลาง มีลวดลายสวยงาม คนไทยนิยมนาํ

ประดู่มาใชท้าํเสา พืนต่อเรือ เครืองเรือน เครืองดนตรีเปลือกตน้มีรสฝาดนิยมนาํมายอ้มหรือ 

ฟอกหนงั และนาํมาใชย้อ้มสีผา้โดยเปลือกจะใหสี้นาํตาล ส่วนแก่นจะใหสี้แดงคลาํ (เดชา ศิริภทัร, 

2546) 

 

 
 

ภาพที 2-68  โทนสีแดงทีไดจ้ากประดู่แบ่งสีตามวงสี 

 

 ในการใชป้ระดู่เป็นวตัถุดิบในการยอ้มนนัรูปแบบสีทีไดจ้ะมีสีทีแตกต่างกนัตามสารช่วย

ติดสี (นาํมะขาม นาํปูนใส หรือสารสม้) และแหล่งของตน้ประดู่ โดยเฉพาะถา้ตน้ประดูไดรั้บแสง

มากจะมาํใหสี้ทีมาจากเปลือกมีความเขม้ขึน 

 ขนัตอนและวิธีการยอ้มสีเปลือกประดู ่

 

 
 

ภาพที 2-69  วสัดุในการยอ้มและสารช่วยติดการยอ้มสีเปลือกประดู ่
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 ในการยอ้มสีเปลือกประดู่ ซึงการยอ้มใหไ้ดเ้ฉดสีโทน นาํตาล-แดงและแดงคลาํ สีทีได้

จะมีเฉดสีทีแตกต่างกนัออกไปแต่จะคุมโทนดว้ยสีแดง โดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

  -  วสัดุ และสารสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  เปลือกประดู ่

  -  สารช่วยติดสี (นาํด่าง นาํปูน นาํขีเถา้ นาํสารสม้ หรือนาํโคลน) 

  -  นาํ 

 วิธีเตรียมนาํสีจากเปลือกประดู ่

 นาํเปลือกประดู่มาสบัเป็นชินเลก็ ๆ พอประมาณนาํแก่นฝางแช่นาํสะอาดเป็นเวลา 1 คืน

เมือไดสี้จากแก่งฝางทีมาจากการแช่นาํตม้โดดยใชเ้วลาตม้ประมาณ 1 ชวัโมง ขึนไป เพือใหสี้ละลาย

ออกมาเมือตม้เปลือกประดู่เรียบร้อยแลว้นาํมากรองเอาเฉพาะนาํสีจะไดสี้นาํเป็นสีแดงคลาํ 

 

 
 

ภาพที 2-70  การยอ้มเปลือกประดู ่

 

 ฝาง (Sappan tree) 

 ฝาง มี 2 ชนิด ชนิดหนึงแก่นสีแดงเขม้ เรียกว่า ฝางเสน อีกชนิดหนึงแก่นสีเหลือง 

เรียกว่าฝางสม้ ใชท้าํเป็นสมุนไพร และใชเ้ป็นสีสาํหรับยอ้มผา้โดยใชแ้ก่นฝางตม้เคียว จะไดน้าํ 

สีแดงเขม้คลา้ยด่างทบัทิมใชย้อ้มผา้ใชแ้ต่งสีอาหาร ทาํยาอุทยั นาํแก่นฝางเสนหรือฝางสม้ มาแช่นาํ

หรือตม้เคียวจะไดสี้ชมพเูขม้ (Sappaned) ไปจนถึงสีแดงนาํหมากของจีวรพระ ในปัจจุบนัจงัหวดั

อุทยัธานีในพืนทีทอ้งถินมาการปลกูฝางมากทงัฝางบา้นและฝางป่าซึงชาวบา้นมกัจะตดัทิงมาก 
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ภาพที 2-71  โทนสีแดงทีไดจ้ากฝางแบ่งสีตามวงสี 

 

 ในการใชฝ้างเป็นวตัถุดิบในการยอ้มนนัรูปแบบสีทีไดจ้ะมีสีทีแตกต่างกนัตามสารช่วย

ติดสี (นาํมะขาม นาํปูนใส สารสม้ หรือจุนสี) และแหล่งเกิดของฝางโดยเฉพาะถา้ตน้ฝางไดรั้บแสง

มากจะทาํใหสี้มีความเขม้มากขึน 

 

 
 

ภาพที 2-72  วสัดุในการยอ้มและสารช่วยติดการยอ้มสีฝาง 

 

 ขนัตอนและวิธีการยอ้มสีฝาง 

 ในการยอ้มสีฝาง ซึงการยอ้มใหไ้ดเ้ฉดสีโทนสม้-แดงและแดง-ชมพอูมม่วง สีทีไดจ้ะมี

เฉดสีทีแตกต่างกนัออกไปแต่จะคุมโทนดว้ยสีแดง โดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

  -  วสัดุ และสารสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  ฝาง 
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  -  สารช่วยติดสี (สารสม้ และนาํปูนขาว) 

  -  นาํ 

 วิธีเตรียมนาํสีจากฝาง 

 แก่นฝางสบัเป็นชินเลก็พอประมาณนาํแก่นฝางแช่นาํสะอาดเป็นเวลา 1 คืนเมือไดสี้จาก

แก่นฝางทีมาจากการแช่นาํตม้โดยใชเ้วลาตม้ประมาณ 2 ชวัโมง ขึนไป เพือใหสี้จากแก่งฝางละลาย

ออกมาจากแก่นฝางเมือตม้แก่นฝางเรียบร้อยแลว้นาํมากรองเอาเฉพาะนาํสีจะไดสี้นาํแก่นฝางเป็นสี

สม้ แดง 

 วิธีการยอ้มสีฝาง 

 ในการยอ้มสีฝางนนัเป็นกระบวนการยอ้มร้อนนาํนาํฝางทีไดจ้ากการตม้ไปตงัไฟตม้ 

ใหเ้ดือดจึงเติมสารช่วยติดสีเพือใหเ้กิดเมด็สี นนัคือสารสม้ ในระหว่างทีตม้นาํสีฝางนนัใหน้าํ

เสน้ดา้ยหรือผา้ไปแช่นาํสารสม้เพือช่วยเพิมเมด็สีในการใหน้าํสีจากฝางติดผา้หรือเสน้ดา้ย 

มากยงิขึน นาํเสน้ดา้ยทีบิดนาํออกเรียบร้อยแลว้ขึนมาตม้ในนาํฝางทีเตรียมไวโ้ดยประมาณ  

30-45 นาที โดยทาํการกวนผา้หรือเสน้ดา้ยตลอด เพือใหสี้ติดอยา่งสมาํเสมอเมือครบกาํหนด 

นาํเสน้ดา้ยหรือผา้ทีตม้ขึนพกัแช่ไวจ้นนาํเยน็จากนนันาํเสน้ดา้ยหรือผา้มาบิดนาํออกและลา้งจนไม่

มีสีนาํติดออกมาแลว้ผงึตากใหแ้หง้ในการยอ้มสีฝากถา้ตอ้งการใหสี้ผา้หรือเสน้ไดมี้สีออกเป็น 

สีแดง-ชมพ ูใหน้าํเสน้ดา้ยหรือผา้ทีตม้ขึนพกัแช่ไวจ้นนาํเยน็จากนนันาํเสน้ดา้ยหรือผา้มาบิดนาํออก 

แลว้นาํไปจุ่มในนาํปูนใสสกัพกัจนไดสี้ตามทีตอ้งการแลว้จึงนาํขึนลา้งลา้งจนไม่มีสีนาํติด 

ออกมาแลว้ผงึตากใหแ้หง้เนืองจากการยอ้มเสน้ใยจากนาํสีของฝางเพียงอยา่งเดียวจะทาํใหสี้ทีติด

เสน้ดา้ยหรือผา้คุณภาพของสีมีความคงทนต่อการซกัและแสงในระดบัตาํ จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้ติม 

สารช่วยติดสีเพือใหเ้กิดเมด็สี ทีทีติดเสน้ดา้ยหรือผา้มากยงิขึน 

 

 
 

ภาพที 2-73  การยอ้มสีฝาง 
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 คาํแสด (Anatto tree) 

 คาํแสด มีชือทอ้งถินทีแตกต่างกนัไปตามทอ้งที เช่น คาํเงาะ คาํแงะ คาํไทย คาํแผด 

คาํยอง ชาตี จาํปู้ สม้ปู้ ชาด บกัสตรี เป็นตน้ คาํแสดไมย้นืตน้ขนาดเลก็สูงประมาณ 3-5 เมตร 

เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบเป็นใบเดียว เรียงเวียนรอบตน้รูปไข่ โคนใบมนปลายใบแหลม ขอบใบ

เรียบหรือเป็นคลืน ดอกออกเป็นช่อทีปลายกิงผลรูปไข่มีขนแข็งสีแดงคลา้ยผลเงาะ เมือผลแก่จะ

แตกออกทางดา้นขา้ง ภายในมีเมด็และเปลือกหุม้สีแดง (วนิดา สุบรรณเสณี, 2536) สีของ 

เมลด็คาํแสดนนัมีเยอืหุม้เมลด็ นิยมใชย้อ้มผา้ เนืองจากมีสารสีสม้ชือ บิกซิน(Bixin) และสารสีแดง 

แอนแนตโต (Annatto) โดยในสมยัโบราณนิยมใชแ้ต่งหนา้ทาแกม้ เรียก ชาด และใชแ้ต่สีขนมที

ตอ้งการสีแดงสม้ เช่น ไอศกรีมเนย นาํมนั ในหลายประเทศอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นสีใส่อาหาร เนืองจาก

เป็นสีทีมีความปลอดภยั นอกจากใชแ้ต่งสีอาหารยงัใชย้อ้มผา้ได ้ยอ้มไดท้งัผา้ฝ้าย และผา้ไหม 

สีจากคาํแสดยอ้มผา้ฝ้ายและผา้ไหมติดแน่นดี โดยการสกดัขีผงึทีหุม้อยูร่อบเมลด็ดว้ยด่างหรือนาํมนั 

เป็นสีทีใชเ้ป็นสีแต่งอาหาร สิงทอ และเครืองสาํอาง มาแต่โบราณ และใชแ้ต่งสีอาหารจาํพวกเนย

ในอเมริกาและยโุรปเป็นเวลามากกว่า 100 ปี (สมพร ภูติยานนัต,์ 2551) ซึงลกัษณะเป็นโทนสี

คาํแสดนนัจะมีสีสม้สด ในจงัหวดัอุทยัธานี คาํแสด หรือภาษาทอ้งถิน เรียกว่า “บกัสะตี หรือเงาะป่า” 

จากการสอบถามชาวบา้นในทอ้งที พบว่า ในอดีตตน้คาํแสดมีอยูม่ากมากเป็นป่าแต่เนืองดว้ยใน

ปัจจุบนัชาวบา้นไดต้ดัทิงไปหมดเพราะถางป่าเพือใชใ้นการทาํการเกษตรจึงทาํใหต้น้คาํแสด 

สูญหายไปจากทอ้งถิน 

 

 
 

ภาพที 2-74  โทนสีแดงทีไดจ้ากเมลด็คาํแสดแบ่งสีตามวงสี 

 

 ในการใชเ้มลด็คาํแสดเป็นวตัถุดิบในการยอ้มนนัรูปแบบสีทีไดจ้ะมีโทนสีสม้ทีแตกต่าง

กนัตามสารช่วยติดสี (นาํมะขาม นาํปูนใส หรือสารสม้) 
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ภาพที 2-75  วสัดุในการยอ้มและสารช่วยติดการยอ้มสีคาํแสด 

 

 ขนัตอนและวิธีการยอ้มสีคาํแสด 

 ในการยอ้มสีคาํแสดในการยอ้มจะใหไ้ดเ้ฉดสีโทนสม้สดจนถึงสีสม้เขม้-แดง สีทีไดจ้ะมี

เฉดสีทีแตกต่างกนัออกไปแต่จะคุมโทนดว้ยสีแดง โดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

 วสัดุและสารสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  เมลด็คาํแสด 

  -  สารช่วยติดสี (สารสม้) 

  -  นาํ 

 วิธีเตรียมนาํสีจากเมลด็คาํแสด 

 นาํเมลด็คาํแสดมาแช่ในนาํสะอาด แช่ทิงไว ้1 คืน แลว้นาํเมลด็คาํแสดบด เติมนาํ กรอง

เอากากออก ปล่อยใหสี้ตกตะกอนเมือสีตะกอนใหริ้นนาํใสดา้นบนออกทิงใหเ้หลือแต่นาํสี จะได ้

สีสม้สดถึงสม้เขม้สีจากเมลด็คาํแสดสามารถเก็บไวไ้ดน้านโดยการเมือปล่อนสีตกตะกอยแลว้ปล่อย

ใหสี้แหง้ระเหยจะไดก้อ้นสีคาํแสดซึงเมือนาํมาใชส้ามารถนาํไปบดแลว้เทใส่นาํเดือนและทาํการใช้

ยอ้มผา้ไดป้กติ 

 วิธีการยอ้มสีเมลด็คาํแสด 

 ในการยอ้มสีเมลด็คาํแสดนนัเป็นกระบวนการยอ้มร้อนนาํนาํเมลด็คาํแสดทีไดจ้าก 

การกรองเอากากออก ไปตงัไฟตม้ใหเ้ดือดจึงเติมสารช่วยติดสีเพือใหเ้กิดเมด็สี นนัคือเกลือ 

นาํมะขาม ประมาณ 10-15 นาที และสามารถนาํเสน้ดา้ยหรือผา้ไปแช่นาํเกลือ นาํมะขาม เพือช่วย

เพิมเมด็สีในการใหน้าํสีจากฝางติดผา้หรือเสน้ดา้ยก่อนนาํไปตม้ในนาํสี ประมาณ 30 นาที นาํ
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เสน้ดา้ยทีบิดนาํออกเรียบร้อยแลว้ขึนมาตม้ในนาํคาํแสดทีเตรียมไวโ้ดยประมาณ 10-15 นาที โดย

ทาํการกวนผา้หรือเสน้ดา้ยตลอด เพือใหสี้ติดอยา่งสมาํเสมอเมือครบกาํหนดนาํเสน้ดา้ยหรือผา้ทีตม้

ขึนพกัแช่ไวจ้นนาํเยน็จากนนันาํเสน้ดา้ยหรือผา้มาบิดนาํออกและลา้งจนไม่มีสีนาํติดออกมาแลว้ผงึ

ตากใหเ้ยน็ เมือผา้หรือเสน้ดา้ยเยน็แลว้ใหน้าํแลว้แช่ในนาํมะขามกบัใบเหมียดโดยไม่ตอ้งลา้งนาํ

ออก นาํขึนบิดพอหมาด กระตุกเสน้ดา้ยใหค้ลายตวัแลว้ตากในทีร่มใหเ้ยน็ 

 การยอ้มวสัดุทีใหสี้ทีมาจากแร่ธาตุทีใหสี้แดง 

 ดินแดง 

 ดินแดงมีลกัษณะคลาํทีมาจากดินแดงจากธรรมชาติหรือดินลกูรัง ในสมยัอดีตนิยมนาํมา

ยอ้มผา้ซึงดินแดงโดยการหมกั ซึงดินแดงจะมีส่วนประกอบของสารประกอบออกไซดข์องเหลก็

หรืออลมิูเนียม ดินแดงในแต่ละพืนทีมีสีทีแตกต่างกนัตามแร่ธาตุในดิน 

 

 
 

ภาพที 2-76  โทนสีแดงทีไดจ้ากดินแดงแสดแบ่งสีตามวงสี 

 

 ในการยอ้มสีคาํแสดในการยอ้มจะใหไ้ดเ้ฉดสีโทนสม้สดจนถึงสีสม้เขม้-แดง สีทีไดจ้ะมี

เฉดสีทีแตกต่างกนัออกไปแต่จะคุมโทนดว้ยสีแดง โดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

 วสัดุและสารสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  ดินแดง หรือดินลกูรัง 

  -  นาํ 

 วิธีเตรียมนาํสีจากดินแดง 

 นาํดินแดง หรือดินลกูรัง มาร่อนใหเ้ป็นผงละเอียด นาํดินทีร่อนเรียบร้อยแลว้มาใส่นาํ

สะอาดลงไปเพือคนใหสี้ดินละลายกบันาํ จะไดสี้แดงคลาํ 
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 วิธีการยอ้มสีดินแดง 

 ในการยอ้มสีดินแดงนนัเป็นกระบวนการยอ้มเยน็นาํผา้หรือดา้ยทีแช่นาํและบิดนาํหมาด

แช่ลงไปในนาํสีดินแดงเพือใหน้าํสีซึมเขา้เสน้ใยโดยแช่หมกัไวเ้ป็นเวลา 1 ชวัโมง ขึนไป โดยทาํ

การกวนผา้หรือเสน้ดา้ยตลอด เพือใหสี้ติดอยา่งสมาํเสมอเมือครบกาํหนดนาํเสน้ดา้ยหรือผา้ทีหมกั

ขึนพกัแช่ไวจ้นนาํจากนนันาํเสน้ดา้ยหรือผา้มาบิดนาํออกและลา้งจนไม่มีสีนาํติดออกมาแลว้ผงึตาก

ใหเ้ยน็เมือผา้หรือเสน้ดา้ยเยน็แลว้ใหน้าํแลว้แช่ในนาํมะขามกบัใบชงโคโดยไม่ตอ้งลา้งนาํออก 

นาํขึนบิดพอหมาด กระตุกเสน้ดา้ยใหค้ลายตวัแลว้ตากในทีร่มใหเ้ยน็ 

 ยอบา้น (Indian mulberry) 

 รากยอ-เปลือกตน้ยอ หรือรากยอป่า เป็นพืชทีให ้สีโทนแดง-สม้ สีเหลือง-สม้ เมือเทียบ

ตามวงสี ส่วนรากจะใหสี้แดงมากกว่าส่วนของแก่น เปลือกรากสีแดง เนือในรากสีเหลืองซึงมี 

สารสีแดงชือ มอรินดิน (Morin din) 

 

 
 

ภาพที 2-77  โทนสีแดงทีไดจ้ากรากยอแบ่งสีตามวงสี 

 

 ในการใชร้ากยอ-เปลือกตน้ยอ เป็นวตัถุดิบในการยอ้มนนัรูปแบบสีทีไดจ้ะมีสีทีแตกต่าง

กนัตามสารช่วยติดสี (เกลือ จุนสี) และแหล่งเกิดของรากยอ-เปลือกตน้ยอ 

 ขนัตอนและวิธีการยอ้มสีแดงรากยอ 
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ภาพที 2-78  วสัดุในการยอ้มและสารช่วยติดการยอ้มสีรากยอ 

 

 ในการยอ้มสีรากยอ ซึงการยอ้มใหไ้ดเ้ฉดสีโทนแดง-สม้ สีเหลือง-สม้ สีทีไดจ้ะมีเฉดสี 

ทีแตกต่างกนัออกไปแต่จะคุมโทนดว้ยสีแดง โดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

 วสัดุและสารสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  รากยอ 

  -  สารช่วยติดสี (จุนสี เกลือหรือมะขามเปียก) 

  -  นาํ 

 วิธีเตรียมนาํสีจากรากยอ 

 นาํรากยอแหง้มาลา้งนาํใหส้ะอาดและสบัใหเ้ป็นชินเลก็ ๆ นาํรากยอตม้โดยใชเ้วลาตม้

ประมาณ 1-3 ชวัโมง ขึนไป เพือใหสี้จากรากยอละลายออกมาจากแก่นฝางรากยอเมือนาํแก่นรากยอ

เดือดจึงเติมสารช่วยติดสี (จุนสี เกลือ มะขาม หรือ สารสม้) เพือใหเ้กิดเมด็สีเมือไดสี้จากแก่นรากยอ

ทีมาจากการการตม้แลว้ใหน้าํ กรองเอาเฉพาะนาํสีจะไดสี้นาํรากยอเป็นสีเป็นแดง-สม้ 

 วิธีการยอ้มสีรากยอ 

 ในการยอ้มสีรากยอนนัเป็นกระบวนการยอ้มร้อนนาํนาํรากยอทีไดจ้ากการตม้ไปตงัไฟ

ตม้ใหเ้ดือดนาํเสน้ดา้ยหรือผา้ไปแช่นาํสารสม้หรือนาํมะขามเปียก เพือช่วยเพิมเมด็สีในการใหน้าํสี

จากรากยอติดผา้หรือเสน้ดา้ยมากยงิขึนนาํเสน้ดา้ยทีบิดนาํออกเรียบร้อยแลว้ขึนมาตม้ในนาํฝางที

เตรียมไวโ้ดยประมาณ 1-3 ชวัโมง โดยทาํการกวนผา้หรือเสน้ดา้ยตลอด เพือใหสี้ติดอยา่งสมาํเสมอ

เมือครบกาํหนดนาํเสน้ดา้ยหรือผา้ทีตม้ขึนพกัแช่ไวจ้นนาํเยน็จากนนันาํเสน้ดา้ยหรือผา้มาบิดนาํ

ออกและลา้งจนไม่มีสีนาํติดออกมาแลว้ผงึตากใหแ้หง้ 
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 สีเหลือง 

 สีในการยอ้มผา้ทีไดสี้เหลือง คือ การยอ้มวสัดุทีใหสี้ทีมาจากวสัดุทีมาจากพืช ดงันี 

 แก่นขนุน 

 กรัก เป็นชือเรียก แก่นขนุน ในอดีตนิยมใชย้อ้มผา้พระเรียก ผา้ยอ้มกรัก ใหสี้นาํตาล 

อมเหลือง สีกรักนีสามารถป้องกนัแมลงและสตัวเ์ลก็ ๆ ซึงขนุนเป็นไมต้น้ ขนาดใหญ่ คนไทย 

เมืออดีตจะใชแ้ก่นของขนุนมาตม้นาํเพือยอ้มผา้ซึงใหสี้นาํตาลแก่ และนาํมาเป็นส่วนผสมใน

สมุนไพรไทยโดยนาํแก่นขนุนหนงัหรือขนุนละมุดซึงมีรสหวานชุ่มขม ใชบ้าํรุงกาํลงัและโลหิต 

ทาํใหเ้ลือดเยน็ ซึงในพืนทีชาวบา้นนิยมปลกูตน้ขนุนไวห้ลงับา้นและในพืนทีทางการเกษตรจาํนวน

มาก ทาํให ้แก่นขนุน มาสามารถหาและนาํมาใชใ้นการยอ้มผา้เป็นวสัดุแรก ๆ ของสะรรมชาติใน

ทอ้งถิน 

 

 
 

ภาพที 2-79  โทนสีเหลืองทีไดจ้ากแก่นขนุน (กรัก) แบ่งสีตามวงสี 

 

 ในการใชแ้ก่นขนุนเป็นวตัถุดิบในการยอ้มนนัรูปแบบสีทีไดจ้ะมีโทนสีสม้ทีแตกต่างกนั

ตามสารช่วยติดสี (นาํมะขาม นาํปูนใส หรือสารสม้) 

 

 
 

ภาพที 2-80  วสัดุในการยอ้มและสารช่วยติดการยอ้มสีแก่นขนุน 
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 ขนัตอนและวิธีการยอ้มสีแก่นขนุน 

 ในการยอ้มสีแก่นขนุนในการยอ้มจะใหไ้ดเ้ฉดสีโทนสม้สดจนถึงสีหลืองสม้เขม้-แดง 

สีทีไดจ้ะมีเฉดสีทีแตกต่างกนัออกไปแต่จะคุมโทนดว้ยสีเหลือง โดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

 วสัดุและสารสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  แก่นขนุน 

  -  สารช่วยติดสี (สารสม้ นาํด่างขีเถา้ ใบชงโค ใบมะขาม) 

  -  นาํ 

 วิธีเตรียมนาํสีจากแก่นขนุน 

 แก่นขนุนสบัเป็นชินเลก็พอประมาณนาํแก่นขนุนแช่นาํสะอาดเป็นเวลา 1 คืน เมือไดสี้

จากแก่นขนุนทีมาจากการแช่นาํตม้โดยใชเ้วลาตม้ประมาณ 2-3 ชวัโมง ขึนไป เพือใหสี้จาก 

แก่นขนุนเมือตม้แก่นขนุนเรียบร้อยแลว้นาํมากรองเอาเฉพาะนาํสีจะไดสี้นาํแก่นฝางเป็นสีเป็นสี

สม้-เหลือง หรือนาํตาล-เหลือง 

 วิธีการยอ้มสีแก่นขนุน 

 ในการยอ้มสีแก่นขนุนนนัเป็นกระบวนการยอ้มร้อนนาํนาํแก่นขนุนทีไดจ้ากการกรอง

เอากากออก ไปตงัไฟตม้ใหเ้ดือดจึงเติมสารช่วยติดสีเพือใหเ้กิดเมด็สี นนัคือนาํด่างขีเถา้ หรือ

สารสม้ ประมาณ 20-25 นาที และสามารถนาํเสน้ดา้ยหรือผา้ไปแช่สารสม้เพือช่วยเพิมเมด็สีใน 

การใหน้าํสีจากแก่นขนุนติดผา้หรือเสน้ดา้ยก่อนนาํไปตม้ในนาํสี ประมาณ 30 นาที นาํเสน้ดา้ยทีบิด

นาํออกเรียบร้อยแลว้ขึนมาตม้ในนาํแก่นขนุนทีเตรียมไวโ้ดยประมาณ 10-15 นาที โดยทาํการกวน

ผา้หรือเสน้ดา้ยตลอด เพือใหสี้ติดอยา่งสมาํเสมอเมือครบกาํหนดนาํเสน้ดา้ยหรือผา้ทีตม้ขึนพกั 

แช่ไวจ้นนาํเยน็จากนนันาํเสน้ดา้ยหรือผา้มาขยาํใหท้วัแลว้จึงบิดนาํออกและลา้งจนไม่มีสีนาํ 

ติดออกมาแลว้ผงึตากใหเ้ยน็กระตุกเสน้ดา้ยใหค้ลายตวัแลว้ตากในทีร่มใหเ้ยน็ 

 ขมิ น (Turmeric) 

 ขมิ น มีชือเรียกทีแตกต่างกนัตามทอ้งที เช่น ขมิ นหวั ขมิ นแกง ขมิ นหยวก (เชียงใหม่) 

ขมิ น (กลาง) ขีมิน (ใต)้ สะยอ (กะเหรียง-แม่ฮ่องสอน) ตายอ (กะเหรียง-กาํแพงเพชร) เหงา้ของ

ขมิ นชนัทีแก่จดจะมีรสฝาดเฝือน เป็นพืชลม้ลุกอยูใ่นตระกลูเดียวกนัขิง โดยมีเหงา้อยูใ่ตดิ้น  

มีเนือในของเหงา้เป็นสีเหลืองจนถึงสีสม้ มีกลินหอมเฉพาะตวั เหงา้ใชใ้นการรักษาโรคต่าง  ๆ

มีฤทธิในการต่อตา้นและฆ่าเชือราเหงา้ขมิ นชนัมีสารประกอบทีสาํคญั เป็นนาํมนัหอมระเหย และ

ในเหงา้ยงัมีสารสีเหลืองสม้ทีเรียกว่าเคอร์คูมิน (ณัฏฐา พรอาํนาจ, 2555, หนา้ 53-55) ในสมยัก่อน

ชาวไทยนิยมใชผ้งขมิ นชนัทาตวัหลงัอาบนาํ เพือใหก้นัรักษาโรค ผวิ-หนงัผนืคนั นิยมทาตวัสตรี 
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เด็ก และทาศีรษะหลงัโกนผมและนิยมใชข้มินชนัยอ้มสีผา้เพือใหมี้สีเหลือง ยอ้มไดท้งัฝ้าย ไหม 

และแพร หากผสมกบัใบหรือผลมะขามป้อมจะใหสี้เขียว สนันิษฐานว่าในสมยัก่อนคงใชข้มิ นยอ้ม

จีวรพระภิกษุในพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระป่าและพระธุดงค ์(เดชา ศิริภทัร, 2539) 

 

 
 

ภาพที 2-81  โทนสีเหลืองทีไดจ้ากขมิ นแบ่งสีตามวงสี 

 

 ขนัตอนและวิธีการยอ้มสีขมิ น 

 ในการยอ้มสีขมิ นในการยอ้มจะใหไ้ดเ้ฉดสีโทนสม้สดจนถึงสีหลืองอ่อนและสีเขียว 

สีทีไดจ้ะมีเฉดสีทีแตกต่างกนัออกไปแต่จะคุมโทนดว้ยสีเหลือง โดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

 วสัดุและสารสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  ขมิ นชนัแก่ 

  -  สารช่วยติดสี (สารสม้ นาํด่างขีเถา้ เกลือ นาํมะขามเปียก มะนาว) 

  -  นาํ 

 

 
 

ภาพที 2-82  การยอ้มสีขมิ น 
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 วิธีเตรียมนาํสีจากขมิ น 

 นาํหวัขมิ นชนัมาลา้งใหส้ะอาด แลว้ตาํหรือทุบหวัขมิ นใหล้ะเอียด นาํนาํขมิ นไปหมกัแช่

เป็นเวลา 1 คืน จะใหสี้เหลืองสดใส 

 วิธีการยอ้มสีขมิ น 

 ในการยอ้มสีขมิ นนนัเป็นกระบวนการยอ้มร้อนเมือไดน้าํหมกัแลว้นาํนาํหมกัไปตม้ 

จนเดือดจนมีกลินหอมละเลยออกมา จากนนัลดไฟลงใหร้้อนปานกลางจึงเติมสารช่วยติดสีเพือให้

เกิดเมด็สี นนัคือนาํด่างขีเถา้ หรือสารสม้เมือตม้ขมิ นเรียบร้อยแลว้นาํมากรองเอาเฉพาะนาํสีจะได้ 

สีนาํขมิ นเป็นสีนาํตาล-เหลือง นาํนาํขมิ นไปตงัไฟตม้ใหเ้ดือด ประมาณ 20-25 นาที หรือจนเดือด

และสามารถนาํเสน้ดา้ยหรือผา้ไปแช่สารสม้เพือช่วยเพิมเม็ดสีทาํการกวนผา้หรือเสน้ดา้ยตลอด

เพือใหสี้ติดอยา่งสมาํเสมอ เมือครบกาํหนดนาํผา้หรือเสน้ดา้ยทีตม้ขึนพกัแช่ไวจ้นนาํเยน็ผา้มาขยาํ

ใหท้วัแลว้จึงบิดนาํออกและลา้งจนไม่มีสีนาํติดออกมาแลว้ผงึตากใหเ้ยน็กระตุกเสน้ดา้ยใหค้ลายตวั

แลว้ตากในทีร่มใหเ้ยน็ 

 มะพดู (Garcinia dulcis Kurz) 

 พนัธุไ์มพื้นบา้นของไทยแต่โบราณ มีชือเรียกทอ้งถินหลากหลายชือ ไดแ้ก่ ไข่จระเข ้

ตะพดู สม้ป่อง สม้ม่วง พะวาใบใหญ่ ปะหูด มะหูด มะนู ประโหด ปะพดู (โดยเนือขา้งในมีสีเหลือง

คลา้ยลกูพลบั) ในทศันะ เชือว่าป็นภูมิปัญญาของคนโบราณว่า มะพดูเป็นตน้ไมที้ควรปลกูไวใ้น

บริเวณบา้น โดยปลกูไวท้างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (ทิศพายพัทีตอ้งการลดปริมาณแสงแดดในช่วง

บ่าย เนืองจากมะพดูมีทรงพุ่มกลมและหนา แต่คนทวัไปมกัปลกูเอาเคลด็เพือหวงัใหล้กูหลานเป็น

คนช่างพดูช่างเจรจาในสิงทีดีงาม และพดูจาไพเราะเป็นทีชืนชอบของคนทวัไป (คณะกรรมการ 

สภาวิจยัแห่งชาติ, 2551) ใบและเปลือกตน้ใชย้อ้มผา้ใหสี้เหลืองคลา้ยสีเหลืองของดอกบวบให ้

สีเหลืองสด 

 

 
 

ภาพที 2-83  โทนสีเหลืองทีไดจ้ากมะพดูแบ่งสีตามวงสี 

 



99 

 วสัดุและสารสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  เปลือกมะพดู 

  -  สารช่วยติดสี (สารสม้) 

  -  นาํ 

 ขนัตอนและวิธีการยอ้มเปลือกมะพดู 

 ในการยอ้มมะพดูในการยอ้มจะใหไ้ดเ้ฉดสีโทนสีหลืองสด สีทีไดจ้ะมีเฉดสีทีแตกต่าง

กนั โดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

 วิธีเตรียมนาํสีจากมะพดู 

 นาํมะพดูสบัเป็นชินเลก็พอประมาณและแช่นาํสะอาดเป็นเวลา 1 คืน เมือไดสี้เปลือก

มะพดูทีมาจากการแช่นาํตม้โดยใชเ้วลาตม้ประมาณ 3-4 ชวัโมง ขึนไป เพือใหสี้จากแก่นขนุน 

เมือตม้มะพดูเรียบร้อยแลว้นาํมากรองเอาเฉพาะนาํสีเป็นเหลืองดอกบวบ 

 วิธีการยอ้มสีมะพดู 

 ในการยอ้มสีมะพดูนนัเป็นกระบวนการยอ้มร้อนนาํนาํมะพดูทีไดจ้ากการกรองเอากาก

ออกไปตงัไฟใหเ้ดือดนาํเสน้ดา้ยหรือผา้สามารถทีแช่สารสม้เพือช่วยเพิมเมด็สีในการใหน้าํสีจาก

มะพดูติดผา้หรือเสน้ดา้ยก่อนนาํไปตม้ในนาํสี ประมาณ 30 นาที ลงไปตม้ประมาณ 10-15 นาที 

จึงนาํขึนพกัไว ้ตม้นาํยอ้มจนเดือดเติมสารช่วยติดสีเพือใหเ้กิดเมด็สี นนัคือสารสม้ คนใหเ้ขา้กนัแลว้

จึงนาํผา้หรือเสน้ดา้ยลงไปอีกครัง นานประมาณ 1 ชวัโมง นาํเสน้ดา้ยทีบิดนาํออกเรียบร้อยแลว้

ขึนมาตม้ในมะพดูทีเตรียมไวโ้ดยประมาณ 10-15 นาที โดยทาํการกวนผา้หรือเสน้ดา้ยตลอด เพือให้

สีติดอยา่งสมาํเสมอเมือครบกาํหนดนาํเสน้ดา้ยหรือผา้ทีตม้ขึนพกัแช่ไวจ้นนาํเยน็จากนนันาํเสน้ดา้ย

หรือผา้มาขยาํใหท้วัแลว้โดยไม่ตอ้งบิดนาํออกแลว้ผงึตากใหเ้ยน็กระตุกเสน้ดา้ยใหค้ลายตวัแลว้ตาก

ในทีร่มใหเ้ยน็ถา้ตอ้งการใหเ้สน้ไหมทีเขียวไพล ใหน้าํผา้หรือดา้ยทียอ้มสีแลว้ไปหมกัโคลน นาน

ประมาณ 1 ชวัโมง จะไดโ้ทนสีเขียวไพล ถา้ตอ้งการสีเขม้ใหห้มกัโคลนไดห้ลายรอบแต่ละรอบ 

ควรไม่เกิน1 ชวัโมง หากตอ้งการยอ้มสีเหลืองทีอ่อนลง สามารถใชน้าํสีทีเหลือจากการยอ้มได ้

โดยการเติมนาํเพิมและใส่สารสม้ในปริมาณเท่าเดิมกบัการยอ้มสีครังแรก-สารสม้บด ใชเ้ป็น 

สารช่วยยอ้มในการยอ้มดว้ยเปลือกประโหด ทา้ใหเ้สน้ไหมติดสีเหลืองสด-การบดวตัถุดิบ (เปลือก) 

ใหล้ะเอียดช่วยใหส้กดัสีไดเ้ขม้ขน้ จึงใชป้ริมาณนอ้ยลงได ้

 สีเขียว 

 สีในการยอ้มผา้ทีไดสี้เขียวหรือสีซิวในภูมิปัญญาพืนบา้นทีมาจากพืชดงันี 
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 หูกวาง (Tropical almond) หูกวางเป็นไมย้นืตน้ผลดัใบขนาดกลาง ใบหูกวางใบเป็น 

ใบเดียว ออกเรียงเวียนสลบักนัเป็นกระจุกหนาใบอ่อนเป็นสีเขียวอ่อน เมือแก่แลว้จะเปลียนเป็น

เขียวเขม้ แลว้จะเปลียนเป็นสีสม้แดงเมือใกลร่้วงหรือผลดัใบ หูกวางเป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึง 

ทีสามารถนาํเปลือกและผลมีสารฝาดนาํมาใชย้อ้มผา้ ฟอกหนงัสตัวแ์ละทาํหมึกโดยในอดีตมี 

การนาํเอาเปลือกผลซึงมีสารแทนนินมาใชใ้นการยอ้มหวาย และยอ้มสีผา้โดยสีทีไดคื้อ สีโทนเขียว-

เหลือง เขียวขีมา้ หรือเขียว-สีนาํตาล 

 

 
 

ภาพที 2-84  โทนสีเหลืองทีไดจ้ากใบหูกวางแบ่งสีตามวงสี 

 

 วสัดุและสารสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  ใบหูกวาง 

  -  สารช่วยติดสี (สารสม้ นาํด่าง นาํสนิม) 

  -  นาํ 

 ขนัตอนและวิธีการยอ้มใบหูกวาง 

 ในการยอ้มใบหูกวางในการยอ้มจะใหไ้ดเ้ฉดสีโทนสีหลืองสด สีทีไดจ้ะมีเฉดสีที

แตกต่างกนั โดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

 วิธีเตรียมนาํสีจากใบหูกวาง 

 นาํใบหูกวางสบัและบดใหล้ะเอียดแช่นาํสะอาดตม้โดยใชเ้วลาตม้ประมาณ 3-4 ชวัโมง

ขึนไปและกวนนาํยอ้มตลอดเวลาเพือใหสี้จากใบหูกวางเมือตม้ใบหูกวางรียบร้อยแลว้นาํมากรอง

เอาเฉพาะนาํสีเป็นสีเขียวเขม้ใสและเมือเยน็ตวัลงจะมีสีเขียวทีเขม้ขึนจนเป็นสีเขียวขีมา้ 

 วิธีการยอ้มสีใบหูกวาง 

 ในการยอ้มสีใบหูกวางนนัเป็นกระบวนการยอ้มร้อนนาํนาํใบหูกวางทีไดจ้ากการกรอง

เอากากออกไปตงัไฟใหเ้ดือดนาํเสน้ดา้ยหรือผา้สามารถทีแช่สารสม้หรือสารช่วยติดลกัษณะต่าง ๆ 

กวนแลว้นาํผา้หรือเสน้ดา้ยโดยก่อนนาํไปตม้ในนาํสี ควรทาํผา้หรือเสน้ดา้ยไปแช่สารช่วยติด
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ประมาณ 30 นาที ลงไปตม้ประมาณ 30-45 นาที อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส โดยทาํการกวนผา้หรือ

เสน้ดา้ยตลอด เพือใหสี้ติดอยา่งสมาํเสมอจึงนาํขึนพกัไว ้เมือครบกาํหนดนาํเสน้ดา้ยหรือผา้ทีตม้ขึน

พกัแช่ไวจ้นนาํเยน็จากนนันาํผา้หรือเสน้ดา้ยมาขยาํใหท้วัแลว้โดยไม่ตอ้งบิดนาํออกแลว้ผงึตากให้

เยน็กระตุกเสน้ดา้ยใหค้ลายตวัแลว้ตากในทีร่มใหเ้ยน็หากตอ้งการยอ้มสีเขียวทีอ่อนลง สามารถใช้

นาํสีทีเหลือจากการยอ้มได ้โดยการเติมนาํเพิมและใส่สารช่วยติดในปริมาณเท่าเดิมกบัการยอ้มสี

ครังแรก จะทาํใหผ้า้หรือเสน้ดา้ยมีสีอ่อนกว่าเดิม 

 สีนาํเงิน 

 คราม 

 ครามเป็นพืชสกุลถวัคราม (Indigofera) เป็นสกุลหนึงของพืชวงศถ์วั (Fabaceae) เป็น

สกุลพืชทีพบขึนกระจายทวัไปอยูใ่นเขตร้อนชืนเป็นพืชกลุ่มหนึงทีนาํมาใชป้ระโยชน์ในการยอ้มผา้

มาอยา่งยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยนิยมนาํเอากิงและใบมาแช่นาํ เพือหมกัเอานาํของตน้ครามมายอ้ม

ผา้ การยอ้มครามก็จะแตกต่างไปแต่ละภูมิภาค นอกจากนีครามยงัสามารถใชเ้ป็นสีผสมอาหาร 

โดยโทนสีครามเป็นโทนสีนาํเงิน 

 

 
 

ภาพที 2-85  โทนสีนาํเงินทีไดจ้ากครามแบ่งสีตามวงสี 

 

 สีครามเป็นสีทีติดทนทานทีสุด เป็นวตัถุดิบในการยอ้มนนัรูปแบบสีทีไดจ้ะมีสีทีแตกต่าง

กนั เช่นเดียวกบัฮอ้มซึงสีครามนนัจะมีโทนสีนาํเงินเขม้ ขึนอยูก่บัการยอ้ม 

 วสัดุและสารสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  คราม 

  -  นาํ 
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 ขนัตอนและวิธีการยอ้มคราม 

 ในการยอ้มครามในการยอ้มจะใหไ้ดเ้ฉดสีโทนสีนาํเงินเขม้ จนถึงสีฟ้าอ่อน สีทีไดจ้ะมี

เฉดสีทีแตกต่างกนั โดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

 วิธีเตรียมนาํสีจากคราม 

 ในการใชต้น้ครามเพือนาํมาหมกัยอ้มผา้ จะใชต้น้ครามทงัตน้ อายปุระมาณ 4 เดือน หรือ

ช่วงทีครามกาํลงัออกดอก จึงจะเก็บเกียวใบมาหมกัแช่ในช่วงเชา้ตรู่โดยเชือว่าจะไดเ้นือคราม

มากกว่าในช่วงอืน โดยนาํตน้ครามทีตดัและมดัแลว้ แช่ลงในโอ่งทิงไว ้2 คืน เพือใหส้าร Indigan 

หลุดออกจากใบคราม 

 ในการทาํเนือคราม คือการนาํส่วนพืชมาแช่นาํใหเ้น่าเปือยแลว้แยกส่วนของเนือสีออกมา

โดยใหต้กตะกอนดว้ยปูนขาว และอากาศ ปล่อยใหต้ะกอนนอนกน้แลว้จึงแยกส่วนหนึงออก จะได้

เนือครามเป็นตะกอนขน้เหนียวเหมือนโคลน เนือครามทีไดจ้ะสามารถเก็บไวใ้ชไ้ดเ้ป็นปี โดยเก็บ

ไวใ้นหมอ้ดินทีมีนาํด่างไม่ใหเ้นือครามแหง้ นาํด่างจะมีส่วนผสมของขีเถา้ของพืชต่าง ๆ เช่น กลว้ย 

มะขาม เปลือกนุ่นเหงา้กลว้ย เป็นตน้ 

 การก่อหมอ้คราม (Preparing dyeing pot) เป็นการนาํเนือครามทีไดจ้ากการหมกัมาทาํ

การยอ้มดว้ยสภาวะทีเป็นด่างโดยดารผสมกบัส่วนประกอบองนาํปูนขาว ขมิ น เหลา้ป่า ฝักสม้ป่อย 

ตน้ดว้ย กลว้ย มาผสมกนัในอตัราส่วนทีเหมาะสมโดยจะตอ้งดูแลสมาํเสมอ โดยการ โจกคราม 

ซึงหมายถึงการทาํใหอ้ากาศผา่นเขา้ไปในนาํครามทาํใหเ้นือครามเป็นสีจากสีครามนาํเงินลายเป็น 

สีเหลืองอมเขียว ดว้ยวิธีใชภ้าชนะตกัส่วนผสมยกขึนสูงประมาณ 30 เซนติเมตร แลว้ค่อย ๆ เท 

นาํครามลงในหมอ้โดยทาํลกัษณะนีประมาน 5-10 นาที ซึงจะตอ้งดจกทุก 12 ชวัโมง เชา้เยน็ 

 วิธีการยอ้มสีคราม 

 ในการยอ้มสีครามนนัเป็นกระบวนการยอ้มเยน็นาํผา้หรือเสน้ดา้ยทีแช่นาํบิดพอหมาด

แลว้นาํไปแช่ในนาํครามในหมอ้ยอม ขยาํผา้ใหเ้ขา้กบันาํยอ้มจนความขน้ของสีในหมอ้ยอ้มจางลง 

เมือครบกาํหนดนาํเสน้ดา้ยหรือผา้ทีแช่ขึนพกัแช่ไวน้าํผา้หรือเสน้ดา้ยมาขยาํใหท้วัแลว้โดยไม่ตอ้ง

บิดนาํออกแลว้ผงึตากใหเ้ยน็แลว้กระตุกเสน้ดา้ยใหค้ลายตวัแลว้ตากในทีร่มใหเ้ยน็หากตอ้งการยอ้ม

สีครามทีเขม้ขึนสามารถนาํผา้หรือเสน้ดา้ยทีผงึลมแหง้แลว้มายอ้มทบัไดโ้ดยการ เติมออ้ย สปัปะรด 

หรือเหลา้ขาวลงไปในหมอ้ และเนือคราม ลงไปในหมอ้ครามทีไม่ใหสี้แลว้ หรือทีเรียกว่า หมอ้นิล

ตาย 
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ภาพที 2-86  การยอ้มคราม (นิทศัน์ จนัทร, 2559) 

 

 สีดาํ 

 มะเกลือ (Ebony tree) 

 มะเกลือเป็นพรรณไมย้นืตน้ทีมีขนาดกลางซึงมีเปลือกเป็นรอยแตกรอบลาํตน้เปลือกใน

เป็นสีเทามีแก่นเป็นสีดาํสนิท มีผลเป็นลกัษณะกลมโดยผลอ่อนจะมีเปลือกเป็นสีเขียวอ่อนผลแก่จะ

มีลกัษณะเป็นสีเทาเมือสุกผลจะเป็นสีดาํซึงนิยมมาใชใ้นการยอ้มผา้ มาตงัแต่สมบัโบราณ ซึงจะได้

เป็นสีโทนดาํ-เทา 

 

 
 

ภาพที 2-87  โทนสีนาํเงินทีไดจ้ากครามแบ่งสีตามวงสี 
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ภาพที 2-88  การยอ้มมะเกลือ (www.kasetporpeang.com) 

 

 มะเกลือใหสี้ประเภทเดียวกบัคราม คือ Vat Dye ทีจะตอ้งใช่การเกิดกระบวนการ 

ออกซิเดชนั จึงจะไดสี้ตามทีตอ้งการ และเป็นสีทีติดทน 

 วสัดุและสารสารช่วยติดสี 

  -  ผา้หรือดา้ย 

  -  ผลมะเกลือ 

  -  นาํ 

  -  นาํปูนใส 

 ขนัตอนและวิธีการยอ้มคราม 

 ในการยอ้มมะเกลือในการยอ้มจะใหไ้ดเ้ฉดสีโทนสีเทา-ดาํ สีทีไดจ้ะมีเฉดสีทีแตกต่างกนั 

โดยแบ่งรายละเอียดขนัตอนดงันี 

 วิธีเตรียมนาํสีจากผลมะเกลือ 

 นาํผลมะเกลือผลดิบ มาตาํใหล้ะเอียด กรองเอาแต่นาํสีเหลืองใส่ปูนใส หรือ นาํมะเกลือ

ผลสุกสีดาํมาบดละเอียด กรองแต่นาํสีดาํ 

 วิธีการยอ้มสีมะเกลือ 

 ในการยอ้มสีดาํจากผลมะเกลือ พบวา่มีกรรมวิธีตามภูมิปัญญา 2 วิธี คือ การยอ้มเยน็ และ

การยอ้มร้อน 

 การยอ้มเยน็ 

 นาํผา้หรือเสน้ดา้ยทีแช่นาํบิดพอหมาดแลว้นาํไปแช่ในนาํมะเกลือทีเตรียมไว ้ขยาํ 

พลิกกลบั เพือใหน้าํมะเกลือซึมทวัดีแลว้ จึงนาํไปตาก ปล่อยไวจ้นแหง้หมาด ๆ จึงนาํผา้หรือ

เสน้ดา้ยมาชุบนาํมะเกลือเหมือนครังแรก และนาํไปตากแดดเหมือน ยอ้มซาํและตากไดป้ระมาณ 

3-4 ครัง ก่อนเก็บไวย้อ้มวนัต่อไป นาํนาํผา้หรือเสน้ดา้ยยอ้มมะเกลือทีตากแดดแหง้แลว้ มาลวก 
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นาํร้อนโดยตม้นาํพอท่วมเสือใหน้าํเดือด แลว้ยกลงเอานาํผา้หรือเสน้ดา้ยลงลวกในหมอ้กดลงใหน้าํ

ท่วมเสือปิดฝาหมอ้ ปล่อยให้เยน็ จึงนาํขึนจากหมอ้ บิดหมาด ๆ พกัไวใ้นถงั รอยอ้มวนัต่อไป 

เมือยอ้มไดว้นัละ 3-4 ครัง ประมาณ 7-8 วนั หรือสงัเกตวผา้หรือเสน้ดา้ยมีสีดาํสนิทแลว้ใหห้ยดุยอ้ม 

จึงนาํไปตากแดดใหแ้หง้ นาํเสือทีตากแดดแลว้ มาลา้งนาํใหส้ะอาด 2-3 ครัง จึงนาํไปตากแดดให้

แหง้ 

 การยอ้มร้อน 

 นาํผา้หรือเสน้ดา้ยทีแช่นาํบิดพอหมาดแลว้นาํไปแช่ในนาํมะเกลือทีเตรียมไว ้นาํลงตม้

ยอ้มในหมอ้ หมนัพลิกกลบัประมาณ 1 ชวัโมง แลว้นาํเสน้ไหมไปลา้งนาํสะอาด 2-3 ครัง แลว้นาํไป

ตากแดด ทาํซาํอีก 2 ครัง หลงัจากยอ้มได ้3 ครังแลว้ จึงนาํเสน้ผา้หรือเสน้ดา้ยไปหมกัโคลน หมกัไว ้

1 คืน จากนนันาํเสน้ไหมขึนจากโคลนลา้งนาํใหส้ะอาด แลว้นาํไปตากแดดเตรียมนาํมะเกลืออีกครัง 

แลว้นาํเสน้ผา้หรือเสน้ดา้ยทีหมกัโคลนแลว้มายอ้ม และนาํไปหมกัโคลนอีก ทาํเช่นนีอีก 2-3 ครัง 

เมือไดเ้สน้ไหมมีสีดาํสนิทแลว้ นาํเสน้ไหมไปลา้งนาํใหส้ะอาด ตากแดดใหแ้หง้ 

 สีจากอาหาร 

 จากขอ้มลูเบืองตน้ทางดา้นสีของอาหารไทย สามารถวิเคราะห์ไดว้่า ไทย นนัจะเป็น

การศึกษาแบบพืนฐานไม่ซบัซอ้นจากการบอกเล่าของปราชญช์าวบา้น จากการเรียนรู้จากของจริง

โดยในสมยัโบราณดว้ยความหลากหลายของพนัธุพื์ช สมุนไพร ผกั ผลไม ้ทาํใหเ้กิด 

ความหลากหลายของอาหารไทยทีแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละทอ้งถินทาํใหก้ารใชสี้ในอาหาร

ของไทยสีของอาหารจึงมีสีเฉพาะตวัทีไดม้าจากความหลากหลายของชนิดวตัถุดิบทีนาํมาใช้

ทาํอาหารอาหารไทยจึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตงัแต่สมยัโบราณนนัเป็นการนาํสีทีไดจ้ากพืชใน

ธรรมชาติทีสือถึงวฒันธรรมความรูปแบบประเพณี 

 สีอาหารจากวตัถุดิบธรรมชาติ 

 ในการใชสี้ในการประกอบอาหารเป็นการใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติทีทาํใหเ้กิดสีจากวสัดุ

ธรรมชาตินนั ๆ เป็นส่วนประกอบของอาหารไดก้ล่าวถึงสีของอาหารส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ 

ทีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะเป็นการไดรั้บสีธรรมชาติโดยตรงจากการผสมในอาหาร ทีมาจาก

การคนัหรือตม้ใหไ้ดสี้ตามตอ้งการ ซึงสีของพืชแต่ละชนิดสามารถละลายสีกบัสารละลายทีแตกต่าง

กนัไปทาํใหร้สชาติของอาหารหลากลายและเป็นเอกลกัษณ์ซึงสอดคลอ้งกบั กรมส่งเสริม

วฒันธรรม (2556) ไดก้ล่าวว่าอาหารไทยมีรสชาติและทีคุณค่าทางโภชนาการใหส้รรพคุณทางยา

และสมุนไพรทีสะทอ้นใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละภูมิภาคไดเ้ป็นอยา่งดีทีแตกต่างกนัไป

ตามวิถีชีวิตวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความแตกต่างของแหล่งอาหารและ

วตัถุดิบจากความอุดสมบูรณ์ในพืนทีคนไทยในสมยัก่อนมกัใชพื้ชผกัผลไมร้ากเหงา้ตน้ไมแ้ละมี
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ประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยป้องกนัโรคไดเ้นืองจากวตัถุดิบส่วนใหญ่ของไทยจะเป็นสมุนไทย

ทงัสิน (อิมเอิบ พนัสด, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2559) 

 

 
 

ภาพที 2-89  สีเขียวอ่อนจากพริกสดทีเป็นสีเขียวแกงเขียวหวานซึงเป็นส่วนผสมของเครืองปรุง 

    (www.foodtravel.tv) 

 

 
 

ภาพที 2-90  สีสม้และสีแดง ของมสัมนัซึงมาจากพริกแหง้ซึงเป็นส่วนผสมของเครืองแกง 

    (กรมส่งเสริมวฒันธรรม, 2552) 
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ภาพที 2-91  สีเหลืองจากขมิ นของแกงเหลือง (http://ch3.sanook.com/แกงเหลืองไทย-ฆ่ามะเร็ง-15) 

 

 
 

ภาพที 2-92  นาํพริกอ่อง ซึงเป็นนาํพริกทีมีสีสม้ของมะเขือเทศ (กรมส่งเสริมวฒันธรรม, 2552) 

 

 
 

ภาพที 2-93  สีเขียวเขม้จากใบยา่นางซึงเป็นส่วนผสมหลกัของตม้เปรอะ (www.kruaklaibaan.com) 
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 สีทีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของอาหารไทยไดม้าจากความหลากหลายของชนิดวตัถุดิบทีเป็น

ส่วนผสมเครืองปรุงของแต่ละทอ้งถิน ทีนาํมาทาํเป็นอาหารทงัสีทีเผด็ร้อนเช่นเดียวกบัรสชาติของ

อาหารโดยแบ่งไดด้งันี 

 โทนสีแดง ไดจ้ากพริกสดและแหง้สีแดง มะเขือเทศ กระเจียบ ครัง (ใชรั้งครังใหม่ ๆ) 

กระเจียบ (กลีบเลียงหุม้ผกั) ดอกเข็ม มะเขือเทศ ขา้วแดง หวับิท ฝาง (ใชเ้นือไมห้รือแก่นใหสี้แดง 

ใชเ้ป็นหลกัในการปรุงยาอุทยั) นาํแตงโม 

 โทนสีสม้ ไดจ้าก แครอท สม้ มะละกอ ฝักขา้ว 

 โทนสีเหลืองไดจ้ากขมิ น ทงัขมิ นชนัและขมิ นออ้ย ลกูพุด ลกูตาลสุก ฟักทอง  

ดอกคาํฝอย เมลด็คาํแสด หญา้ฝรันไข่แดง ดอกเก๊กฮวย มนัเทศสีเหลือง 

 โทนสีเขียวไดจ้ากใบเตย ใบยา่นาง ใบคะนา้ ตะไคร้ 

 โทนสีนาํเงินไดจ้ากดอกอญัชนั 

 โทนสีม่วง ไดจ้ากลกูหวา้ มนัเลือดนก ดอกอญัชนัผสมนาํมะนาว ขา้วเหนียวดาํ 

แกว้มงักร มนัเทศสีม่วง กลว้ย 

 โทนสีนาํตาลไดจ้าก นาํตาลเคียวไหมม้ะตูม 

 โทนสีดาํ ไดจ้าก กาบหรือกะลามะพร้าวเผาไฟ หรือใบจาก หรือรวงตาลเผาไฟถวัดาํ 

ดอกดิน 

 

ความรู้เกียวกับสีธรรมชาต ิ

 สุดาพร ตงัควนิช และมลัลิกา จนัทรังษี (2551) ไดก้ล่าวว่า สีธรรมชาติทีไดจ้ากพืช สตัว์

แร่ธาตุ มีสมบติัละลายนาํไดดี้ สีธรรมชาติส่วนใหญ่ไม่ใช่สีบริสุทธิ ทาํใหก้ารยอ้มการยอ้ม 

แต่ละครังสีทีไดม้กัไม่เหมือนเดิมถึงแมจ้ะใชว้ตัถุดิบชนิดเดิม และแปรเปลียนไปตามปัจจยัต่าง ๆ 

เช่น อายกุารเก็บ ฤดกูาลความสดหรือความแหง้ หรือประมาณนาํและแร่ธาตุในวตัถุดิบ เป็นตน้ 

ซึงสอดคลอ้งกบั อรุณรัตน ์สณัฐิติกวนิสกุล (2557) ทีกล่าวว่า ปัจจยัทีมีผลต่อปริมาณสารสาคญัใน

พืชสมุนไพรไดแ้ก่พนัธุกรรมชนิดของดินแร่ธาตุอาหารในดินสภาพอากาศขนัตอนการเก็บช่วงเวลา

การเก็บเกียวและวิธีการเก็บรักษา สีธรรมชาติอยูใ่นรูปของสารละลายทีมีสีในพืช สามารถนาํมา

สกดัโดยการตม้หรือแช่นาํไดซึ้งเป็นกระบวนการสกดัทีรวดเร็วง่าย 
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ตารางที 2-1  กลุ่มสารสีในพืช (Hendry,1996) 

 

ประเภทของสาร ตวัอย่างสาร สีหลกั 

พอร์ฟินริน คลอโรฟิลล ์ เขียว 

แคโรทีน แอลฟาแคโรทีน เหลือง-แดง 

 เบตา้แคโรทีน เหลือง-สม้ 

 ไลโคทีน แดง 

 ลทีูน เหลือง 

 ซีแซนทิน สม้ 

 คริบโทแซนทิน สม้ 

ฟลาโวนอยด ์ แอนโทรไซยานิน นาํเงิน-แดง 

 พีลาโกนิดิน แดง 

 ไซอานิดิน แดงออกนาํเงิน 

 เดลฟินิดิน นาํเงิน 

อินดีกอยด ์ อินดิโก นาํเงิน 

ฟินอลิก (ฟีนอล) แนพทราควโินน แดง-นาํเงิน-เขียว 

 แอนทราควิโนน แดง-ม่วง 

 

 สารใหสี้ธรรมชาติทีพบในพืชนนัสีอยูใ่นรูปของสารไม่มีสีหรือไม่ละลายนาํตอ้งอาศยั

การหมกัเพือเปลียนโครงสร้างทางเคมีใหเ้ป็นสีละลายนาํไดห้รืออยูใ่นรูปของสีเป็นกระบวนการ

ยอ้มทีซบัซอ้นยุง่ยาก 

 สีทีได้มาจากวสัดุธรรมชาต ิ

 ในการศึกษางานวิจยัทางดา้นสีจยัทางดา้นสี วสัดุ และวิธีการ ในการสร้างสีจากวสัดุจาก

ธรรมชาติและวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มในการสร้างงานผลิตภณัฑที์มีเอกลกัษณะและ

วฒันธรรม 

 ยวุดี ทองอ่อน (2558) ไดก้ล่าวว่า พืชสมุนไพรมาช่วยสร้างสรรคสี์ใหก้บัวสัดุใชพื้ช

สมุนไพรในการสร้างสีขมินชนั (สีเหลืองสม้) + วสัดุประยกุต ์(สีเทาครีม) = สีนาํตาลสม้จนัทร์แดง

(แดง) + วสัดุประยกุต ์(สีเทาครีม) = สีนาํตาลแดงมะรุม (สีเขียว) + วสัดุประยกุต ์(สีเทาครีม) = 

เขียวอ่อนฝาง (สีสม้) + วสัดุประยกุต ์(สีเทาครีม) = สีม่วง สีจากธรรมชาติเป็นสีทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้มและมีความหลากหลายในการสร้างสรรคืงานผลิตภณัฑข์องทอ้งถิน สอดคลอ้งกบั 
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ญาณวิทย ์กุญแจทอง (2557) ทีกล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรคที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มผสมผสาน

เขา้ดว้ยกนัอยา่งกลมกลืน สีสนัทีปรากฏในธรรมชาติเป็นการรังสรรคข์องธรรมชาติ แสดง 

ความงดงามทีเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพืชพนัธุแ์ละการเปลียนแปลงของฤดูกาล 

ซึงเป็นสญัลกัษณ์แทนเนือหาทีเกียวขอ้งเชือมโยงกบัมิติแห่งความงดงามของธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มอนัอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นผนืดิน ตน้ไม ้ใบหญา้ ชีวิต การมีอยูก่าร สูญเสีย 

ความหลากหลายของระบบนิเวศ ตลอดจนสีสนัทีแปรเปลียนไปตามฤดูกาล 

 Kate Wells (2013) ไดก้ล่าวว่า บริบททีต่างกนัและมีความเป็นอตัลกัษณ์ในแต่ละ

ประเภทแตกต่างกนัออกไปสีในธรรมชาติมีอยูม่ากมาย และองคค์วามรู้ เช่น สีคราม ใหสี้ฟ้า  

ซึงสีฟ้าถือว่าเป็นสีโทนเยน็ และนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลายสาํหรับการระบายความร้อนมีความเชือ

ในอาํนาจของการรักษาของสีในโบราณ นาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลายซึงเชือมโยงสีทีมองเห็นตาม

คุณสมบติัทางดา้นกายภาพ 

 

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม 

 วสัดุตามธรรมชาติมิตรกบัสิงแวดลอ้มและสามารถนาํมาสร้างสรรคเ์ป็นสิงของใช้

ประโยชน์ไดจ้ากงานหรือศิลปะพืนบา้นผลิตภณัฑพื์นบา้นแต่การใชส้อยอยา่งเดียวกนัก็มี 

ความแตกต่างกนัไปเพราะวสัดุแต่ละชนิดแตกต่างกนัตามทอ้งถิน (วฒันะ จูฑะวภิาต, 2552) 

การอนุรักษเ์ป็นทางเลือกเศรษฐกิจใหม่ในการสร้างสีวสัดุทอ้งถินคลอ้งตามนโยบายของรัฐทีเนน้

การใชว้สัดุและวตัถุดิบทีมีอยูใ่นในการนาํใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในงานผลิตภณัฑ ์(สถาพร  

ดีบุญมี ณ ชุมแพ และพิชยั สดภิบาล, 2552) 

 จากการศึกษาวสัดุจากภูมิปัญญาทางดา้นสีทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มเพือนาํคุณสมบติัไป

ประยกุตใ์ชก้บัการสร้างสรรคสี์และนาํผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นงานผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชยโ์ดย

เนน้วสัดุเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มภูมิปัญญาทางดา้นสีเพือโดยศึกษาคุณสมบติัของวสัดุนาํมาทดลอง 

ประยกุต ์

 จากแนวคิดขา้งตน้ผูว้ิจยัสนใจวสัดุจากภูมิปัญญาทางดา้นสีโดยศึกษาคุณสมบติัของวสัดุ

ทีอยูใ่นทอ้งถินและสามารถนาํมาใชง้านเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มและสะดวกต่อการใชง้านสามารถ

นาํมาทดลองประยกุตใ์ชร่้วมกนั 

 ในการวจิยั เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ

ผูท้าํวิจยัไดเ้ลือกลกัษณะคุณสมบติัทีนาํมาทดลองมีดงันี 

  -  กลุ่มสีแดง ประกอบดว้ย ฝาง ครัง กระเจียบ 

  -  กลุ่มสีเหลือง ประกอบดว้ย ขมิน แก่นขนุน ดอกดาวเรือง 
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  -  กลุ่มสีนาํเงิน ประกอบดว้ย อญัชนั 

  -  กลุ่มสีเขียว ประกอบดว้ย เพกา หูกวาง 

  -  ขีเถา้ถ่านมะขาม 

  -  ปูนเปลือกหอย 

  -  เกลือแกง 

  -  สารสม้ 

  -  มะนาว 

 ฝาง (Sappan tree) 

 ฝางเป็นพืชสมุนไพรพืนเมืองของประเทศไทยทีมีการนามาใชป้ระโยชน์ โดย ฝาง มี  

2 ชนิด ชนิดหนึงแก่นสีแดงเขม้ เรียกว่า ฝางเสน อีกชนิดหนึงแก่นสีเหลือง เรียกว่าฝางสม้ มีวตัถุ 

ไม่มีสี ชือ Haematoxylin วตัถุนีเมือถกูอากาศจะกลายเป็นสีแดง ฝางมีสารยบัยงัการเจริญเติบโตของ

จุลินทรียแ์ละสามารถนาํมาใชเ้ป็นสารกนัเสียไดแ้ก่นฝาง เมือผา่นการตม้ สาร Brazilin จะ

เปลียนเป็นสาร Brazilein ซึงมีสีแดงซึงสมยัก่อนใชใ้นการยอ้มผา้หรือแต่งสีขนมและทาํนาํยาอุทยั 

สียอ้มจากแก่นฝางจะยอ้มสีติดเซลลทุ์ติภูมิและนิวเคลียสเป็นสีชมพหูรือแดง ประสิทธิภาพใน 

การยอ้มใกลเ้คียงกบัสีสงัเคราะห์ การใชสี้ยอ้มผา้จากแก่นฝางทดแทนสีสงัเคราะห์ จึงเป็นทางเลือก

ทีดี เนืองจากมีราคาถกู และยงัช่วยลดปริมาณการใชส้ารเคมีซึงเป็นอนัตรายต่อทงัสุขภาพของ

มนุษยแ์ละสิงแวดลอ้ม (มานิต คิดอยู,่ 2552, หนา้ 61-70) ผูว้ิจยัจึงเลือกประเด็นของการนาํฝางมา

สร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มและสร้างผลิตภณัฑที์จะเป็นแนวทางใหก้บัชุมชนนาํไปใช ้

เพือสร้างรายไดส้ร้างอาชีพใหก้บัชุมชน 

 

 
 

ภาพที 2-94  แก่นฝาง 
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ภาพที 2-95  ลกัษณะฝาง (www.stuartxchange.com/Sapan) 

 

 ครัง (Lac) 

 ครังเป็นแมลงชนิดหนึงมีขนาดเลก็ อาศยัอยูต่ามกิงของตน้ไม ้มีชือวิทยาศาสรตว์่า 

Laccifer lacca, Kcer. Sunonyms ใชป้ากซึงเป็นงวงเจาะเขา้ไปในกิงไมเ้นืออ่อนดูดกินนาํเลียงของ

ตน้ไมเ้ป็นอาหาร แลว้ถ่ายยางครังออกหุม้รอบตวั เพือเป็นรังสาํหรับป้องกนัอนัตราย ครังจะถกู

นาํไปใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ โดยรังครังทีกะเทาะออกมา จากกิงไมเ้รียกว่าครังดิน ครังดินจะถกูนาํไป

แช่นาํ แลว้แยกเป็นนาํครังและครังเมด็ ซึงครังเมด็นีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ ไดม้ากมาย 

ส่วนนาํล่างครังนนักน็าํไปใชใ้นการยอ้มสีเสน้ไหม และทาํสีผสมอาหาร 

 

 
 

ภาพที 2-96  ครัง 
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 การเพาะเลียงครัง 

 ตวัแมลงครังนนัมีลกัษณะคลา้ย ๆ ไร ลาํตวัเป็นปลอ้ง ตวัผูจ้ะมีลาํตวัวยาว ส่วนตวัเมีย

ลาํตวัสนั และมีป้อม มี 6 ขา สืบพนัธุโ์ดยการผสมตวัผูก้บัตวัเมียและสามารถสืบพนัธุไ์ดโ้ดยไม่ตอ้ง

มีการผสมพนัธุ ์แพร่พนัธุไ์ดปี้ละ 2 ครัง คือระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน และเดือน

พฤศจิกายน-ธนัวาคม โดยตวัครังตวัผูแ้ละครังตวัเมียทีมีอายปุระมาณ 2-3 เดือน จะพร้อมทีจะ 

ผสมพนัธุ ์การผสมพนัธุนี์จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดือน ตวัผูจ้ะคลานจากรังมาผสกบัตวัเมียทีรัง

ของตวัเมียหลงัจากการผสมพนัธุเ์สร็จแลว้ไม่ชา้ตวัผูจ้ะตายไป ส่วนตวัเมียทีไดรั้บเชือจากตวัผูแ้ลว้ก็

จะรีบทาํรังใหโ้ตขึนกว่าเดิม หลงัจากนนัประมาณ 2-3 เดือน แม่ครังอายปุระมาณ 5-6 เดือน จะ

วางไข่ ไข่จะฟักเป็นตวัอ่อนสีแดง มีขนาดเท่าตวัไร คลานออกไปหาดูดกินนาํเลียงของตน้ไมต่้อไป 

ช่วงเวลาทีไข่จะฟักออกเป็นตวัอ่อนของครังนี ชาวบา้นจะตดัครังทีงามออกจากกิงไมเ้ป็นพนัธุ ์โดย

นาํไปตดัเป็นท่อน ๆ แลว้มดัรวมกนั ประมาณ 2-3 ท่อน ใชฟ้างหุม้ภายนอกหรือใส่ไวใ้นตะกร้า 

ไมไ้ผ ่นาํไปแขวนไวบ้นตน้ไมม้ราตอ้งการเลียงครัง โดยมิใหถ้กูควนัไฟและแมลง เช่น มด รบกวน 

เมือไข่ครังฟักออกเป็นตวัอ่อน ก็จะคลานไปทาํรังใหม่บนตน้ไมน้นั การสงัเกตว่าครังเกาะอยูบ่น

ตน้ไมห้รือไม่ จะสงัเกตไดจ้ากกิงไมน้นัจะมีสีขาวคลา้ยหิมะเกาะอยู ่เพราะตวัครังมีขนสีขาวและอยู่

รวมกนัเป็นหมู่มองดูคลา้ยเป็นเกลด็หิมะ และทีใตกิ้งไมห้รือพุ่มไมที้ครังเกาะอยูจ่ะออกสีดาํ คลา้ย

เขม่าไฟเกาะติดอยูต่ามใบไมที้ครังเกาะอยู ่ตน้ไมที้ใชเ้ลียงมีหลายชนิดดว้ยกนั แต่นิยมทวัไปคือ 

กา้มปู พุทรา และปันแถ 

 กระเจียบ (Rosella) 

 มีกลีบเลียงหนาสีแดงฉาํนาํหุม้ผลอยู ่เรียกว่ากลีบกระเจียบหรือกลีบรองดอก (Calyx) มี 

สารแอนโธไซยานินทีใหสี้แดงหรือสีม่วงในกลีบเลียงกระเจียบแดงมีฤทธิเป็นสารตา้นอนุมลูอิสระ

โดยสารกลุ่มแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ทีเป็นสารฟลาโนอยด ์ไดแ้ก่ เดลฟินิดิน (Delphinidin) 

ประกอบดว้ยสารทีพบมาก คือ เดลฟินิดิน-3-แซมบูไบโอไซด ์(Delphinidin-3-sambubioside) 

รองลงมา คือ เดลฟินิดิน-3-กลโูคไซด ์(Delphinidin-3-glucoside) และไซยานินดิน (Cyanidin) 

เป็นรงควตัถุทีทาํใหเ้กิดสีม่วงแดงในกระเจียบแดง กรดอินทรีย ์ไดแ้ก่ กรดซิติก (Citric)  

กรดฮิบิสซิก (Hibiscic) แร่ธาตุต่าง ๆ ไดแ้ก่ สงักะสี (Zinc) แมกนีเซียม (Magnesium) (พืชเกษตร, 

2550) กระเจียบแดงเป็นพรรณไมพุ่้มขนาดเลก็ สูงประมาณ 1-2 เมตร ลาํตน้อ่อนมีสีเขียว เมือแก่จะ

เปลียนเป็นสีแดงม่วง ใบเป็นใบเดียวเรียงสลบั มีดอกใหญ่สีเหลืองอ่อน (บางพนัธุเ์ป็นสีชมพ)ู 

กลางดอกมีสีแดง มีผลทรงรีรูปไข่ป้อมสีแดง มีกลีบเลียงรองรับผล ลกัษณะหนาแข็งและแตกหกั

ง่าย ภายในผลมีเมลด็สีนาํตาลกระเจียบแดงเป็นพืชไวแสงทีสามารถปลกูไดท้วัไปทนต่อ 
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ความแหง้แลง้ไดดี้ มีการนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมสีผสมอาหารเนืองจากมีคุณสมบติัของการใหสี้

ธรรมชาติแทนสีทีไดจ้ากการสงัเคราะห์ 

 

 
 

ภาพที 2-97  กระเจียบ (www.nasithome.com/product/49/เมลด็กระเจียบแดง30-เมลด็) 

 

 ขมิ น (Turmeric) 

 ขมิ นเป็นพืชลม้ลุกทีจดัอยูใ่นตระกลูขิง ซึงเหงา้ขมิ นชนัมีนาํมนัหอมระเหย (Volatile oil) 

และมีสีเหลืองอ่อน มีสารสาํคญัคือเทอร์มอโรน (Turmerone) และซิงจีเบอรีน (Zingiberene) เหงา้

ขมินผวินอกสีเหลืองถึงสีเหลืองนาํตาล สีภายในสีเหลืองเขม้ เมือบดเป็นผงมีสีเหลืองทอง 

กลินหอมเฉพาะตวั รสขม ฝาด เฝือน  เผด็เลก็นอ้ย (ฐานขอ้มลูเครืองยาไทยอีสาน, 2554) ขมิ น ใหสี้

เหลืองหลายนาํหนกั เลยเป็นสญัลกัษณ์ของสีจีวรภิกษุในพุทธศาสนา มกัใชข้มิ นชนั เป็นสียอ้ม

ผา้เหลือง ขมิ นเป็นพืชพรรณว่านยามีผงสีเหลืองปนแดง กลินหอม ใชเ้ป็นเครืองเทศปรุงอาหารคือ

แกงกะหรี เรียกว่าผงกะหรีโบราณใชข้มิ นเป็นเครืองประทินผวิ ทาผวิเดก็อ่อนเพราะกลินหอม

ขมิ นชนั เป็นไมล้งหวั ใบโตกว่ากระชาย งามในฤดูฝน เป็นไมล้ม้ลุก หวัและแง่งสีเหลืองจดั ใชต้าํ

คนันาํยอ้มผา้เหลืองพระภิกษุ แต่อินเดีย ใชห้วัตากแหง้ปรุงเครืองแกงโบราณใชแ้กท้อ้งเสีย ไขเ้พอ้ 

ไขผ้อมเหลือง แกโ้รคผวิหนงั แกเ้สมหะ แกท้อ้งร่วง หุงนาํมนัทาเป็นยาสมานแผลหวัตม้ใหสุ้ก 

ตากแหง้ ป่นเป็นผงขมิ น ทาแกโ้รคผวิหนงัผนืคนั หา้มกลิน เป็นยาคุมธาตุ ใชห้วัดมแกห้วดั 

ใชห้ยอดตา ทาํใหเ้ยน็สบาย แกต้าบวม ขบัลม แกไ้ขท้อ้งมานชืออืนคือ ขมิ นทอง ขมินแดง 

ว่านนางคาํ ขมิ นดี ขมินไข พญาว่าน เขา้มิน ขมินป่า ขมิ นหวั ขมิ นหยวก ตายอ ขีมิ นขมิ นออ้ย 

หวัมีรสฝาดเฝือน โบราณใชแ้กไ้ขค้รันตวั รักษาลาํไส ้แกพิ้ษโลหิต แกล้ม แกบ้วมแกเ้สมหะ 

เป็นยาคุม ยาอืนทีระบาย จดัหวัเป็นยาขบัเบา แกร้ะดขูาวสตรี แกห้นองใน ฟอกโลหิตนาํคนัจากใบ

แกโ้รคทอ้งมานโดยขบัปัสสาวะในหวัมีวตัถุหอม บาํรุงกาํลงัและขบัลมในทอ้ง เป็นยาแกป้วดทอ้ง 

หวัโขลกพอกแกฟ้กชาํเคลด็บวม หวัตม้กบัพริกไทย อบเชยเทศ กบันาํผงึ แกห้วดัขมินป่า เป็นไมเ้ถา  
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มีขมิ นเครือ ใบกลมหนาขนาดใบโพธิ เป็นมนั เถาและรากสีเหลืองเขม้ (สุจิตต ์วงษเ์ทศ, 2552, 

หนา้78) 

 

 
 

ภาพที 2-98  เหงา้ขมิ น 

 

 แก่นขนุน (Jack fruit) 

 ขนุนเป็นไมม้งคลของไทยใบมีรสฝาด สามารถรักษาหนองเรือรังและใบสดนาํมาตาํให้

ละเอียดแลว้นาํมาพอกแผลใบของตน้ขนุนตากแหง้ สามารถใชห้า้มเลือดและเป็นยาสมานแผลได้

รากมีรสหวานอมขม แกท้อ้งร่วง แกไ้ขแ้กธ้าตุนาํกาํเริบ โลหิตพิการ ฝาดสมานบาํรุงกาํลงั และ

บาํรุงโลหิตแก่นและรากมีรสหวานอมขม บาํรุงโลหิต แกก้ามโรค ขบัพยาธิ ระงบัประสาท และแก้

โรคลมชกัยาง รสจืด ฝาดเฝือน แกอ้กัเสบบวม แผลมีหนองเรือรัง แกต่้อมนาํเหลืองอกัเสบ ขบัพยาธิ 

แกป้วดและขบันาํนม แก่นขนุนมีสารแคโรทีนอยดซึ์งเป็นรงควตัถุ สีเหลืองเขม้อมนาํตาลเรียกว่า 

สีกรัก นิยมใชย้อ้มจีวรพระตงัแต่สมยัอดีต 

 

 
 

ภาพที 2-99  แก่นขนุน (www.ssariyapat.com/article/การยอ้มสีธรรมชาติ) 
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 เพกา (Pheka) 

 เพกาเป็นตน้ไมที้มีถินกาํเนิดดงัเดิมของไทย มีสาร คลอโรฟิลลเอ บีและแคโรทีนอยด์

เปลือกมีรสฝาด เยน็ ขมเลก็นอ้ย สีเขียวสด มีสารไดคลอโรมีเทนจากเปลือกตน้ และฟลาโวนอยด์

ฤทธิช่วยลดการอกัเสบ การแพ ้

 

 
 

ภาพที 2-100  เปลือกเพกา 

 

 หูกวาง (Tropical almond) 

 หูกวาง เป็นตน้ไมย้นืตน้ประเภทผลดัใบ มี มีเปลือกเรียบ กิงแตกรอบลาํตน้ตาม

แนวนอนเป็นชนั ๆ คลา้ยฉตัร ใบเป็นใบเดียว ออกเวียนสลบัถีตอนปลายกิง ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบ

แหลมเป็นติงสนั ๆ โคนใบสอบแคบ เวา้ ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ขนาดเลก็ มีสีขาวนวล ผล

เป็นรูปไข่หรือรูปรีป้อม ๆ แบนเลก็นอ้ยคลา้ยเมลด็แอลมอนดมี์ขนาดกวา้งประมาณ 2-5 เซนติเมตร 

และยาวประมาณ 3-7 เซนติเมตร มีสีเขียวเมือแหง้มีสีดาํคลาํ นิยมปลกูเป็นไมป้ระดบัหูกวางเป็นพืช

สารพดัประโยชนสามารถใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วน ลาํตน้ ราก ใบ เปลือก หรือแมก้ระทงัเนือในของ

เมลด็ มีสรรพคุณทางยาการศึกษาถึงคุณสมบติัของหูกวา มีรสฝาดมาก ใบมีสีเขียวแก่และหนา 

ผวิใบเป็นมนัวาวเปลือกมีสารแทนนินนอกจากนนัใบหูกวางสามารถทาํใหส้ภาพนาํมีค่าความเป็น

กรด-ด่าง (pH) สูงขึน 
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ภาพที 2-101  ใบหูกวาง 

 

 อญัชนั (Butterfly pea) 

 เป็นไมเ้ลือยเนืออ่อน อายสุนั ใชย้อดเลือยพนัมีดอกสีนาํเงิน สีฟ้า และสีขาว นิยม

นาํมาใชป้ระโยชน์ทางเครืองสาํอาง หรือใชเ้ป็นสีผสมอาหารและเครืองดืม มีสาร แอนโทไซยานิน 

(Anthocyanin) ซึงมีหนา้ทีไปช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิต และมีสารสกดัเอทานอลจาก 

ดอกอญัชนัมีฤทธิยบัยงัเอนไซมที์ยบัยงัการเจริญของเสน้ขน และมีฤทธิกระตุน้การงอกของเสน้ขน 

 

 
 

ภาพที 2-102  ดอกอญัชนั 

 

 ขีเถา้ถ่านไมม้ะขาม 

 ขีเถา้เป็นผงละเอียดของถ่านมะขามทีเหลือจากไฟเผามอดแลว้ ในสมยัก่อนนิยมใชถ่้าน

ในการหุงตม้อาหาร และใหค้วามร้อนเพือประโยชน์อยา่งอืนทงัในสงัคม ขีเถา้ จึงเป็นสิงทีชาวบา้น
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รู้จกักนัดี และโดยเฉพาะในสมยัก่อนรู้จกันาํขีเถา้มาปรับใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัหลากหลาย

ลกัษณะ จนเป็นวฒันธรรมทีไดรั้บการสงัสมและสืบต่อกนัมา โดยวฒันธรรมการใชขี้เถา้ 

หลายลกัษณะยงัคงดาํรงอยูใ่นสงัคมลกัษณะการใชป้ระโยชน์จากขีเถา้ในคือการนาํเอาขีเถา้มาใช้

ประโยชน์เป็นยารักษาโรคต่าง ๆ เช่น แกนิ้ว กดัเถาดานในทอ้ง ดบัพิษไขพิ้ษสตัว ์เป็นตน้  

โดยชาวบา้นสมยัก่อนใชขี้เถา้ทวัไปทาํนาํด่างซกัผา้แทนการใชส้บู่หรือผงซกัฟอก โดยการเอาขีเถา้

มาละลายนาํแลว้วางไวใ้หต้กตะกอน บางคนอาจแช่ไวข้า้มคืนก็มีเพือใหเ้ป็นนาํด่างเขม้ขน้ขึน 

แลว้เอานาํส่วนทีใสมาใชแ้ช่ผา้และซกัผา้ ส่วนประกอบหลกัของขีเถา้ คือโปแตสเซียมคาบอเนต 

โซเดียมคาบอเนต และมีส่วนประกอบอืนอีก เช่น โซเดียมคอไรด ์โปแตสเซียมคอไรด ์ซิลิกา และ 

แคลเซียมคาบอเนต เมือหมกักบันาํเป็นเวลานาน โปแตสเซียมกบัโซเดียมจะละลายออกมาปนกบั

นาํ (ทาํใหน้าํเป็นด่าง) ส่วนซิลิกากบัแคลเซียมคาบอเนต จะไม่ละลายนาํและตกตะกอนทีภาชนะ 

หลงัจากนนัเราก็นาํนาํทีหมกัไวม้าใช ้และกรองตะกอนทิงไป นาํด่าง จะมีส่วนประกอบหลกัคือ 

โปแตสเซียมและโซเดียม ซึงจดัว่าเป็นสารทีไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย 

 ปูนเปลือกหอย 

 ปูนทีนาํเปลือกหอยมาเผาและบดใหล้ะเอียดหอยจากหอยแครงเปลือกหอยมาเผาจะเกิด

การเปลียนแปลงของสารประกอบภายในเปลือกหอยจากแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็น

แคลเซียมออกไซด ์(Calcium oxide, CaO) และคาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon dioxide, CO2)  

ซึงแคลเซียมออกไซดที์ไดจ้ะเป็นของแข็งเมือนาํมาบดจะเป็นผงสีขาวทีเรียกว่าปูนขาวหรือปูนหอย

มีสรรพคุณแกอ้กัเสบเมือนาํปูนหอยมาผสมกบันาํจะไดเ้ป็นนาํปูนใสหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด ์

(Calcium hydroxide, Ca(OH)2) นาํปูนใสสามารถช่วยใหเ้ซลของพืชแตกตวัไดดี้ (ยวุดี ทองอ่อน, 

2559) 

 สารสม้ (Alum) 

 สารสม้จดัเป็นตวัยาสมุนไพรตวัหนึงในกลุ่มพวกธาตุวตัถุ เป็นสารทาํใหห้ดตวั 

(Astringent) หรือทีเรียกว่าเกลือเชิงซอ้น (ผลึกเกลือ) มีลกัษณะคลา้ยกบันาํตาลกรวด ถา้มาวางคู่กนั

มองเผนิ ๆ คนไม่ชาํนาญก็ดูไม่ออก ลกัษณะทีแตกต่าง คือ สารสม้เป็นกอ้นผลึกสีขาวขุ่น ไม่มีกลิน 

มีรสฝาดมาก มีหลายชนิด ทีใชท้างยามี 2 ชนิด คือ สารสม้ชนิดโพแตช อลมั (Potash alum) และ 

สารสม้ชนิดแอมโมเนียม อลมั (Ammonium alum) ในสมยัก่อนคนไทยใชส้ารสม้ในชีวิตประจาํวนั

มาก โดยเอามาทารักแร้ดบักลินตวั ใชท้าสน้เทา้แตก โดยเฉพาะในแถบชาวชนบททีตอ้งตกันาํจาก

บ่อหรือคลอง หรือสูบนาํบาดาลขึนมาใช ้นาํจะขุ่นไม่สะอาด จะเอาสารสม้ไปแกว่งนาํ แลว้ทิงไวใ้ห้

ตกตะกอนนอนกน้จนไดน้าํใสสะอาดสาํหรับดืมและใชอ้าบได ้ตาํราสรรพคุณยาโบราณว่า สารสม้

มีรสฝาดเปรียว มีสรรพคุณสมานทงัภายนอกภายใน แกร้ะดูขาว แกห้นองใน และหนองเรือรัง เป็น
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ยาขบัปัสสาวะ ขบันิว แกป้อดอกัเสบ เป็นยาขบัฟอกลา้งโลหิตระดู แกร้ํามะนาดเหงือกเป็นแผล

บวม ทาํใหฟั้นมนัคงแกแ้ผลในปากคอ สมานแผลหา้มเลือดในแผลเลก็นอ้ยไม่มีส่วนผสมของครีม

และนาํมนั ปลอดภยัต่อร่างกาย คือ ไม่อุดตนัรูขุมขน ไม่ซึมเขา้ร่างกาย สารสม้ทาํใหเ้กิดประจุลบ 

ไม่สามารถผา่นผนงัเซลลไ์ด ้ไม่เป็นพิษต่อสิงแวดลอ้ม (วชัรีพร คงวิลาด, 2556) 

 มะนาว (Lime) 

 มะนาวส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยกรดซิตริก และวิตามินซี รสเปรียวจดั อยูใ่นสกุลสม้ 

(Citrus) ผลสีเขียว เมือสุกจะเป็นสีเหลือง ผลมะนาวมีส่วนประกอบของสารซิโตรเนลลลั 

(Citronellal) ซิโครเนลลิลอะซีเตต (Citronellyl acetate) ไลโมนีน (Limonene) ไลนาลลู (Linalool) 

เทอร์พีนีออล (Terpeneol) ลว้นเป็นส่วนประกอบของนาํมนัหอมระเหย รวมทงัมีกรดซิตริค (Citric 

acid) กรดมาลิค (Malic acid) และกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) กรดผลไม ้(Alpha hydroxy 

acids: AHA) 

 กรดด่างและเกลือ 

 กรดด่าง และเกลือเป็นสารประกอบทีมีความสาํคญัสามารถจาํแนกใหอ้ยูใ่นกลุ่มใด 

กลุ่มหนึงไดจ้ากสมบติัทวัไปของกรดและด่างสารละลายกรดมีสมบติับางประการทีเหมือนกนั เช่น 

มีรสเปรียว เปลียนสีกระดาษลิตมสัจากนาํเงินเป็นแดง สารละลายเบสแต่ละชนิดก็มีสมบติั 

บางประการทีเหมือนกนั เช่น มีรสฝาด เปลียนสีกระดาษลิตมสัจากแดงเป็นนาํเงิน การทีสารละลาย

กรดและสารละลายเบสมีสมบติับางประการทีเหมือนกนั แสดงว่าสารละลายกรดแต่ละชนิดน่าจะมี

องคป์ระกอบบางอยา่งทีเหมือนกนัและสารละลายด่างแต่ละชนิดกจ็ะมีองคป์ระกอบบางอยา่งที

เหมือนกนั 

 กรด คือ สารทีละลายนาํแลว้แตกตวัใหไ้ฮโดรเจนไอออน (H+) 

 ด่าง คือ สารทีละลายนาํแลว้แตกตวัใหไ้ฮดรอกไซดไ์อออน (OH-) 

 กรด (Acid) เป็นสารประกอบชนิดในทางเคมีโดยทวัไปแลว้หมายถึงสารชนิดใดก็ไดที้

สามารถละลายนาํไดแ้ละเกิดสารละลายทีมีค่า pH นอ้ยกว่า 7 ตวัอยา่งของกรดทีพบบ่อย ไดแ้ก่  

กรดมะนาว กรดนาํสม้สายชู กรดกาํมะถนั กรดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กรดอนินทรีย ์(Inorganic 

acids) และกรดอินทรีย ์(Organic acids) สาํหรับการทดสอบกรดสามารถทาํไดไ้ดโ้ดยใช ้

กระดาษลิตมสัถา้เป็นสีแดงแสดงว่าเป็นกรดในทางกลบักนัด่าง จะมีค่า pH มากกว่า 7 

 สมบติัทวัไปของกรด 

 1.  กรดมีรสเปรียวและมีฤทธิในการกดักร่อน 

 2.  กรดเปลียนสีกระดาษลิตมสัจากสีนาํเงินเป็นแดง 

 3.  สารละลายกรดนาํไฟฟ้าไดแ้ละมี pH < 7 
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 4.  กรดทาํปฏิกิริยากบัโลหะใหก้๊าซไฮโดรเจน 

 สมบติัทวัไปของด่าง 

 1.  ด่างมีรสฝาดขมเมือถกูมือรู้สึกลืนมือคลา้ยสบู่ 

 2.  ด่างเปลียนสีกระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นนาํเงิน 

 3.  ด่างเกิดปฏิกิริยาสะเทินกบักรดไดเ้กลือกบันาํ 

 4.  สารละลายด่างนาํไฟฟ้าไดแ้ละมี pH > 7 

 5.  ด่างทาํปฏิกิริยากบัเกลือแอมโมเนียม 

 จากสมบติัทวัไปของกรดและเบสกรดมีสมบติับางประการทีเหมือนกนั เช่น มีรสเปรียว 

เปลียนสีกระดาษลิตมสัจากนาํเงินเป็นแดง และด่างก็มีสมบติับางประการทีเหมือนกนั เช่น มีรสฝาด 

เปลียนสีกระดาษลิตมสัจากแดงเป็นนาํเงิน มีสมบติับางประการทีเหมือนกนัแสดงว่าจะมี

องคป์ระกอบบางอยา่งทีเหมือนกนัและองคป์ระกอบนนัน่าจะอยูใ่นลกัษณะไอออนเพราะ

สารละลายกรดและด่างสามารถนาํไฟฟ้าได ้

 อินดิเคเตอร์สาํหรับกรด-เบส 

 อินดิเคเตอร์ (Indicators) เป็นโมเลกุลของสารอินทรียที์มีโครงสร้างเป็นสารเชิงซอ้น 

มีสมบติัเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนซึงแตกตวัใหคู้่เบสหรือคู่กรดทีมีสีต่างจากโมเลกุลของกรดอ่อน

หรือเบสอ่อนนนัแต่ส่วนใหญ่อินดิเคเตอร์อยูใ่นรูปของกรดอ่อนและเนืองจากมีโครงสร้างที

ซบัซอ้นจึงใช ้HIn แทนสูตรของอินดิเคเตอร์เมืออยูใ่นสารละลายแตกตวัดงันี 

 

 
 

 การเปลียนแปลงเฉดสีของแอนโทไซยานินทีมีในสารสกดัดอกอญัชนัเกิดจากการแทนที

ของหมไูฮดรอกซี (OH) และหมู่เมทอกซี (OCH3) ของวงแหวนเฟลวิเลียม (Flavylium ring) ทาํให้

แอนโทไซยานิดินเกิดสีทีแตกต่างกนัคือเมือมีการเพิมจาํนวนของหมู่ไฮดรอกซีจะทาํใหเ้กิดเฉด 

สีนาํเงิน (Bluishshade) ส่วนการเพิมจาํนวนของหมู่เมทอกซีจะทาํใหเ้กิดสีแดง (Redness)  

(พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท,์ 2557) 
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ภาพที 2-103  การเปลียนแปลงเฉดสีของแอนโทไซยานินทีมีในสารสกดัออกอญัชนั 

      (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท,์ 2557) 

 

 ประโยชนข์องกรด 

 กรดเป็นสารละลายทีมีประโยชน์ต่อสิงมีชีวิตสามารถแบ่งไดเ้ป็นกรดอินทรียแ์ละ 

กรดอนิทรียก์รดอินทรียเ์ป็นกรดทีไดจ้ากสิงมีชีวิต เช่น พืชและจุลินทรียห์รือจากการสงัเคราะห์

สามารถรับประทานไดไ้ม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายเมือนาํไปทดสอบกบัเจนเชียนไวโอเลตจะไม่เกิด

การเปลียนแปลง 

 ประโยชนข์องเบส สารละลายเบสทีสาํคญั ไดแ้ก่ 

 -  สารประกอบแอมโมเนียมไฮดรอกไซดที์เรียกว่าแอมโมเนียถกูใชใ้นการเตรียม

สารประกอบทีสาํคญั เช่น กรดดินประสิว และแอมโมเนียมคลอไรด ์สาํหรับแอมโมเนียใชใ้น 

นาํยาทาํความสะอาด แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์จือจางใชด้มเพือบาํรุงหวัใจช่วยในการหายใจ 

โซเดียมไฮดรอกไซดถ์กูใชใ้นผลิตสบู่พลาสติกและกระดาษเป็นเบสแก่มีฤทธิในการกดักร่อน

ผวิหนงัทีเขม้ขน้ใชข้จดัสิงสกปรกในท่อนาํทิงทีอุดตนั 

 -  แคลเซียมไฮดรอกไซดที์รู้จกัดีคือ Lime Water ใชใ้นการเตรียมปูนฉาบผนงัและปูน

ขาว 

 -  แมกนีเซียมไฮดรอกไซดห์รือ Milk of Magnesia สารประกอบเจือจางใชเ้ป็นยาลดกรด

ในกระเพาะอาหาร 

 -  แอมโมเนียมคาร์บอเนตใชแ้กน้าํกระดา้ง 



122 

 เกลือ (Salts) 

 เกลือเป็นสารประกอบทีมีอยูใ่นธรรมชาติทีจาํเป็นสาํหรับร่างกายทาํใหร้ะบบ 

เมตาบอลิซึมทาํงานไดอ้ยา่งปกติประโยชน์ของเกลือในร่างกาย 

  -  เกลือของเหลก็ใชใ้นกระบวนการสร้างฮีโมโกลบิน 

  -  เกลือของไอโอดีนช่วยในการทาํงานของต่อมไทรอยด ์

  -  เกลือของแคลเซียมและฟอสฟอรัสใชส้ร้างกระดูกและฟัน 

  -  เกลือของโซเดียมและโพแตสเซียมช่วยปรับสมดุลในร่ายกาย 

 นอกจากนีแลว้ยงัมีเกลืออีกหลายชนิดในร่างกายทีช่วยในระบบประสาทและ 

เซลลก์ลา้มเนือช่วยควบคุมการเตน้ของหวัใจ 

 การสร้างอตัราส่วนผสม 

 Hopper (1984) ไดก้ล่าวว่าในสร้างอตัราส่วนผสมขึนเอง มีวิธีการทีจะแปรค่านาํหนกัใน

ส่วนผสมตามจาํนวนวตัถุดิบหลกัทีใชด้งันีคือ 

 1.  วตัถุดิบหลกัเพียง 2 ชนิด ใหน้าํวตัถุดิบทงัสองชนิดมาหานาํหนกัในส่วนผสมโดยใช้

เสน้ตรงหรือเสน้ขนาน (Biaxial blend หรือ Line blend) ช่วยในการอ่านนาํหนกั ซึงผลรวมของ

นาํหนกัวตัถุดิบทงั 2 ชนิด จะเท่ากบั 100 พอดี เช่น ตอ้งการทดลองเนือเซรามิกส์จากส่วนผสมของ

ดินแดง และทราย จะไดอ้ตัราส่วนผสมของวตัถุดิบทงัสองจาํนวน 11 จุด ซึงอ่านไดจ้ากเสน้ขนาน 

 

 
 

ภาพที 2-104  ส่วนผสมโดยใชเ้สน้ตรงหรือเสน้ขนาน (Hopper, 1984) 

 

 2.  วตัถุดิบหลกั 3 ชนิด การหาค่าอตัราส่วนผสมโดยใชแ้ผนภาพสามเหลียมดา้นเท่า 

(Triaxial grid หรือ Triaxial blend) มีวิธีการคือ วตัถุดิบแต่ละชนิด จะอยูใ่นแต่ละดา้นของ

สามเหลียมดา้นเท่า ภายในสามเหลียมดา้นเท่าจะมีจาํนวนจุดทงัสิน 6 จุด ซึงทงั 6 จุดนี เป็นจาํนวน

อตัราส่วนผสมทีจะอ่านค่าได ้และมีส่วนผสมของวตัถุดิบทงั 3 ชนิด ทีมีผลรวมของแต่ละสูตร

เท่ากบั 100 โดยการอ่านค่าใหอ่้านตามเสน้ลกูศร ทีแสดงไวที้มุมของภาพสามเหลียม จากจุดที

ตอ้งการอ่าน ออกไปตามหวัลกูศร สู่เสน้ดา้นของสามเหลียม และอ่านค่านาํหนกัของวตัถุดิบทีอยู่

ในดา้นนนั ๆ 
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ภาพที 2-105  ส่วนผสมโดยใชแ้ผนภาพสามเหลียมดา้นเท่า (Hopper, 1984) 

 

งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 เฉลิมพร ทองพนู และปิยะวฒัน์ ไกรสร (2557) สารสกดัดอกอญัชนัมีการเปลียนแปลง

เฉดสีในสารละลายทีมีค่าพีเอชทีแตกต่างกนั และสามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นอินดิเคเตอร์ 

ธรรมชาติไดก้ารเปลียนแปลงเฉดสีนีขึนอยูก่บัความเป็นกรด-เบสของสารทีนาํมาทาํปฏิกิริยากบั 

สารสกดัดอกอญัชนั โดยใชน้าํกลนัเป็นตวัทาํละลายปริมาตร 100 มิลลิลิตร ทาํการสกดัสารจาก 

ดอกอญัชนัหนกั 1 กรัม จะไดส้ารสกดัดอกอญัชนัทีมีลกัษณะเป็นสีม่วงแกมนาํเงิน เมือนาํ 

สารสกดัดอกอญัชนัทีไดไ้ปทดสอบความเป็นอินดิเคเตอร์กรด-เบสโดยทาํการปรับค่าพีเอชตงัแต่ 

1-14 จะเกิดการเปลียนแปลงเฉดสีของสารไดอ้ยา่งชดัเจนโดยใชร้ะยะเวลาในการสกดั 15 นาที 

สารสกดัดอกอญัชนัทีสกดัไดมี้ปริมาณของสารแอนโทไซยานินเท่ากบั 223 มิลลิกรัม ต่อปริมาณ

ของดอกอญัชนั 100 กรัม และเมือนาํสารสกดัดอกอญัชนัมาประยกุตใ์ชเ้ป็นอินดิเคเตอร์ใน 

การไทเทรตกรด-เบสทงั 4 แบบ ไดแ้ก่ การไทเทรตกรดแก่-เบสแก่ กรดแก่-เบสอ่อน  

กรดอ่อน-เบสอ่อน และกรดอ่อน-เบสแก่ โดยเปรียบเทียบกบัอินดิเคเตอร์สงัเคราะห์ทงั 3 ชนิด 

ไดแ้ก่ ฟีนอลฟ์ทาลี โบโมไทมอลบูล และเมทิลเรด ผลทีไดมี้ความใกลเ้คียงกนัซึงอินดิเคเตอร์ 

ธรรมชาติทีสกดัจากดอกอญัชมีัคุณสมบติัทีดีในการทาํตวัเป็นสารบ่งชีหรืออินดิเคเตอร์สาํหรับ

สารละลายกรด-เบส ดงันนัจึงสามารถนาํมาใชแ้ทนทีกรด-เบสอินดิเคเตอร์สงัเคราะห์สาํหรับ 

การไทเทรตกรด-เบสไดน้อกจากนีดอกอญัชนัยงัมีราคาถกูหาไดโ้ดยง่ายในทอ้งถินการสกดัทาํได้

ไม่ยุง่ยากและเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 
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 ญาณวิทย ์กุญแจทอง (2557) สร้างสรรคภ์าพพิมพสี์ธรรมชาติการนาํสีจากวตัถุดิบใน

ธรรมชาติมาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพโ์ดยกระบวนการ Organic Print Process ทีเขาคิดคน้

ขึนมาใหม่ซึงแรงบนัดาลใจทีนาํมาสู่การสร้างสรรคนี์เกิดจากการตระหนกัถึงปัญหาทีเกิดจาก 

การใชส้ารเคมีในการผลิตงานภาพพิมพโ์ดยทวัไปซึงทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของผูส้ร้าง

ผลงานตลอดไปจนถึงสิงแวดลอ้มประกอบกบัการเลียงดูและสงัสอนจากบิดาเป็นเจา้ของพืนทีป่า 

108 ไร่ ในจงัหวดัเพชรบุรีซึงใชเ้ป็นพืนทีในการอนุรักษพื์ชต่าง ๆ ทีหายากมากมายซึงส่งผลใหเ้ห็น

คุณค่าของพืชพนัธุต่์าง ๆ จึงไดส้ะทอ้นลงในผลงานศิลปะภาพพิมพ ์

 ในกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานไดมี้การนาํความรู้เกียวกบัพืชชนิดต่าง ๆ มาใชใ้น 

การสกดัสีซึงพืชแต่ละชนิดจะมีลกัษณะเฉพาะในการใหสี้ซึงความรู้ทีไดเ้กิดจากการทดลองคน้ควา้

และจดบนัทึกจนไดเ้ป็นองคค์วามรู้ทีสามารถนาํมาทาํซาํและถ่ายทอดใหผู้อื้นตลอดจนการพฒันา

เทคนิคทีนาํไปสู่การสร้างผลงานศิลปะภาพพิมพที์เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะโดยใชพื้ชพนัธุธ์รรมชาติ 

ทีใชใ้นการศึกษาและสร้างผลงานเป็นพืชพืนถินของไทย เช่น มะพลบั มะเกลือ มะหาด มงัคุด 

ขมิ นชนั ไพล ฟ้าทะลายโจร เป็นตน้ นอกจากองคค์วามรู้เกียวกบัการสกดัสีจากพืชชนิดต่าง ๆ และ

เทคนิคการสร้างงานศิลปะแลว้ผลกระทบสาํคญัทีเกิดขึนกคื็อการกระตุน้ใหผู้ที้สนใจเสนองาน

ศิลปะภาพพิมพด์งักล่าวไดเ้ห็นความสาํคญัของการลดการใชส้ารเคมีการรักษาสิงแวดลอ้มและ 

การอนุรักษพื์ชพนัธุไ์มข้องไทย 

 จุรีรัตน์ บวัแกว้, เกือ ฤทธิบูรณ์ และโสภา เชียวชาญวุฒิวงศ ์(2554) ศึกษาการยอ้มสี

ธรรมชาติกบัวตัถุดิบทีใชท้าํผา้จวนตานโดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาชนิดวสัดุใหสี้จากธรรมชาติทีมี

อยูใ่นทอ้งถินเพือใชใ้นการยอ้มเสน้ดา้ยฝ้ายศึกษาเทคนิคและวิธียอ้มเสน้ดา้ยฝ้ายเพือเป็นวตัถุดิบ

สาํหรับทาํผา้จวนตานีดว้ยสียอ้มธรรมชาติทีมีอยูใ่นทอ้งถินสาํหรับวิธีการวจิยัใชก้ารทดลองสกดัสี

จากพืชทีมีอยูใ่นทอ้งถินจาํนวน 12 ชนิด และทดลองยอ้มเสน้ดา้ยฝ้าย 

 ผลการวิจยัพบว่าการคดัวสัดุใหสี้จากพืชทีหาไดง่้ายในทอ้งถินทีนาํมาศึกษาครังนีมี  

12 ชนิด ซึงสามารถนาํมาใชใ้นการสกดัสีทาํใหไ้ดสี้ดงัต่อไปนีเปลือกตน้โกงกางใบเลก็และ 

เปลือกตน้สนทะเลไดสี้นาํตาลแดง เปลือกตน้เสมด็ชุน และเปลือกตน้มะม่วงหิมพานตไ์ดสี้นาํตาล 

เปลือกตน้มะขามเทศไดสี้ครีม สีนาํตาลอ่อน และสีกากีเขม้ กิงสดมะพดูไดสี้เหลือง เปลือกตน้เพกา

ไดสี้ครีม สีเหลือง เขียวอ่อน และสีกากี ส่วนใบพกาไดสี้ครีม สีเหลือง เขียว และสีกากี ใบหูกวาง

และใบเสมด็ขาวไดสี้เหลืองอ่อน และสีกากีเขม้ ใบคุระไดสี้ดาํ ไมฝ้างไดสี้แดง และสีม่วง ใบและ

กา้นครามไดสี้นาํเงิน สาํหรับเทคนิคการสกดัสีและยอ้มเส้นดา้ยฝ้ายพบว่าการคดัวสัดุใหสี้ดว้ย 

การสกดัสีทีใหเ้ฉดสีเหลืองคือกิงมะพดูสดร่วมกบัมอร์แดนท ์สารสม้ หรือนาํปูนใส หรือนาํด่าง 
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ไดเ้สน้ดา้ยฝ้ายสีเหลืองสวยทีสุด เฉดสีแดงคือเปลือกตน้โกงกางใบเลก็ทบัครังและใชม้อร์แดนท ์

สารสม้ ทาํใหไ้ดเ้สน้ดา้ยฝ้ายสีแดง เฉดสีดาํคือใบคุระร่วมกบัมอร์แดนท ์นาํสนิมเหลก็ ทาํใหไ้ด้

เสน้ดา้ยฝ้ายสีดาํ เฉดสีม่วงคือไมฝ้างยอ้มร่วมกบัมอร์แดนท ์จุนสี ทาํใหไ้ดเ้สน้ดา้ยฝ้ายสีม่วง 

ส่วนเฉดสีนาํเงินคือใบและกา้นของตน้ครามทีผา่นการเตรียมนาํครามมาเรียบร้อยแลว้ไดเ้สน้ดา้ย

ฝ้ายสีนาํเงิน 

 Meong, Stephen, Edel and Vien (2012) ศึกษาลกัษณะและรูปแบบสีดงัเดิมโบราณของ

ประเทศเกาหลีใตโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พือเป็นการศึกษาเกียวการรับรู้และรูปแบบสีทีมีความเชือมโยง

ทางวฒันธรรมในการศึกษานีใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นวยัรุ่นชาวเกลาหลีในการศึกษาทางดา้นแนวคิด

อิทธิพลทีเกียวกบัสีในรูปแบบแฟชนัทีมีผลต่อสีดงัเดิมของเกาหลี ผลจากการศึกษาพบว่าสีใน

รูปแบบและลกัษณะดงัเดิมของเกาหลีมีอิทธิพลมากโดยบางส่วนรูปแบบและลกัษณะของสีจะมี

ความแตกต่างกนัซึงความเชือมโยงขอรงสีของกลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและ

เอกลกัษณ์ของสีสามารถเชือมโยงมนัก็บอกวา่นีอาจจะเกิดจากการและสมัพนัธก์บัสือสากล 

ในปัจจุบนัไดท้งัผลิตภณัฑแ์ละการสือสารทางโซเซียลมีเดียทีทนัสมยันอกจากนียงัพบว่ามี 

ความน่าเชือถืออยูใ่นระดบัสูง 

 Stefania, Emilia, Maria, Andrea and Marco (2012) ทาํการศึกษา ประสิทธิภาพของ 

สียอ้มจากพืชธรรมชาติทีมีต่อเสน้ใย และศึกษาพฒันาผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติทีเป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้มโดยคน้หาวิธีการผลิตและวสัดุ เพือเป็นแนวทางในการเลือกใชสี้และเสน้ใยในงานวิจยั

ทาํการทดสอบ สีสารยอ้มสีบางอยา่งเกียวกบัผา้ฝ้ายและผา้ไหมและนาํไปใชผ้ลิตภณัฑที์โดยเทคนิค

แบบดงัเดิมทีไม่เป็นอนัตรายผลทดลองแสดงใหเ้ห็นใหแ้นวทางทีเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ

ยอ้มสีทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 จากการสงัเคราะห์ศึกษาขอ้มลูขา้งตน้ไดพ้บแนวคิดจากการศึกษาทีเริมจากการศึกษา 

สีไทยภูมิปัญญาทางดา้นสี ความรู้ทางดา้นสี วสัดุทีเป็นมิตรสิงแวดลอ้ม และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

ซึงในการสร้างสรรคสี์จากวสัดุธรรมชาติประยกุตสู่์การออกแบบผูว้ิจยันาํสิงทีมีอยูใ่นดงัเดิมทีเป็น

วฒันธรรมศิลปหตัถกรรมทางดา้นสีทีโดดเด่นของไทยซึงเป็นภูมิปัญญาต่าง ๆ ซึงมีความโดดเด่น 

ทีสะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยูมี่ความเชือมโยงกนักบับริบททางวฒันธรรมทีแฝงองคค์วามรู้และ

เรืองราวทางประวติัศาสตร์ทีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของชาติพนัธุ ์โดยเลือกทีจะทาํการทดลองหา

อตัราส่วนของสีทีมาจากวสัดุธรรมชาติทีสามารถใชน้าํเป็นตวัทาํละลายสารสีจากวสัดุธรรมชาติ 

ทีสามารถหาไดใ้นทอ้งถินและวตัถุดิบสามารถหาใชไ้ดทุ้กฤดูกาลเพือเป็นการคาํนึงถึงการนาํไป 

ใชง้านทีสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการไดส้ะดวกกบัทุกกลุ่มซึงการนาํวสัดุจากธรรมชาติ 

มาสร้างสรรคท์าํเพือแสดงใหเ้ห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติทงัในรูปของ 
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การนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัและยงัเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มมาเชือมโยงกบัสีไทยทีสะทอ้นสีสนั

จากอาหารทีเป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรม 



บทที 3 

วิธีการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 จากการศึกษาขอ้มลูทางดา้นเอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้าํ 

องคค์วามรู้จากการศึกษาดงักล่าวมาดาํเนินการวจิยัทางทดลอง ตามวตัถุประสงคว์ิเคราะห์ลกัษณะสี

ทีเกิดจากวสัดุทีเป็นต่อสิงแวดลอ้มโดยอาศยัภูมิปัญญาดา้นสี ทดลองหาอตัราส่วนของสีจากวสัดุ

จากธรรมชาติ วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของสีเกิดจากการหาอตัราส่วนและจดักลุ่มระบบสีที

เกิดจากวสัดุจากธรรมชาติเป็นหมวดหมู่ ซึงในการศึกษาครังนีเพือเป็นการสร้างสีทีมาจากวสัดุจาก

ธรรมชาติโดยเบืองตน้ผูว้ิจยัพบวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มใหใ้หเ้กิดสีจากภูมิปัญญาพืนบา้น

ทางดา้นเครืองนุ่งห่ม อาหาร และ จิตรกรรม โดยแบ่งตามกลุ่มสี ไดแ้ก่ กลุ่มสีแดง สีเหลือง สีนาํเงิน 

และสีเขียว โดยสีจะมีสารหรือตวัทีทาํใหเ้กิดรูปแบบสีเปลียนและแตกต่างกนัไปจากภูมิปัญญา

พืนบา้นทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ขีเถา้ถ่านไมม้ะขาม (สีเทา) ปูนเปลือกหอยแครงเผา  

(สีขาว) เกลือแกง (สีขาว) สารสม้ (สีขาว) มะนาว (สีเขียว) 

 จากวสัดุทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกประเด็นทีจะทาํการทดลองหาอตัราส่วนของสี

ทีมาจากวสัดุธรรมชาติทีสามารถใชน้าํเป็นตวัทาํละลายสารสีจากวสัดุธรรมชาติทีสามารถหาได ้

ในทอ้งถินและวตัถุดิบสามารถหาใชไ้ดทุ้กฤดูกาลเพือเป็นการคาํนึงถึงการนาํไปใชง้านทีสามารถ

ตอบสนองกบัความตอ้งการไดส้ะดวกกบัทุกกลุ่มในการเลือกใชง้านซึงไดก้าํหนดรายละเอียด 

ในขนัตอนวิธีการดาํเนินงานวิจยัตามแผนภูมิทางทดลองดงันี 
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ภาพที 3-1  กระบวนการ วิธีวิจยั และทดลองสีทีมาจากวสัดุธรรมชาติ 

 

เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

 การดาํเนินงานวจิยัผูว้จิยัศึกษาขอ้มลูเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกาํหนดขอบเขตใน

งานวิจยัผูว้ิจยันาํมารวบรวมและทบทวนขอ้มลูเพือนาํมาสร้างเครืองมือในงานวิจยัเพือใชใ้นการเก็บ

ขอ้มลูภาคสนามนาํเครืองมือในการดาํเนินการวิจยัทีผูว้ิจยัศึกษาเอกสารโดยตรวจเครืองมือเพือหา
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ค่าความเทียงตรง (Index of congruent: IOC) โดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพือนาํเครืองมือเก็บ

รวบรวมขอ้มลูในการวิเคราะห์โดยแบ่งออกไดด้งันี 

 1.  แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้างในการเก็บขอ้มลูเบืองตน้ 

 2.  แบบสอบถามความคิดเห็น 

 โดยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (สมนึก ภทัทิยนี, 2549, หนา้ 220-221) มีระดบั

มากกว่า 0.50 ถือว่าใชไ้ด ้โดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

 1.  รองศาสตราจารยบุ์ษรา สร้อยระยา้ อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาออกแบบ แฟชนัผา้ และ

เครืองแต่งกาย คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร 

 2.  รองศาสตราจารย ์พรรษประเวศ อชิโนบุญวฒัน์ อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชา 

การออกแบบ คณะเทคโนโลยเีกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

 3.  ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ไชยรัตน์ ปราณี ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

 4.  ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา และหวัหนา้สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร 

 5.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน อาจารยป์ระจาํสาขาบริหาร  

ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร 

 การสร้างเครืองมอืในงานวจิยั 

 การสร้างเครืองมือเพือใชใ้นการวิจยัวิจยัสร้างเครืองมือ ประกอบดว้ย 

 แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้างในการเก็บขอ้มลูเบืองตน้ผูว้ิจยัใชก้ารสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง

เพือเป็นขอ้มลูดา้นภูมิปัญญาทางดา้นสีซึงประกอบดว้ย ปราชญชุ์มชนทางดา้นสี ผูเ้ชียวชาญ

ทางดา้นอาหาร 

 แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นการสร้างเครืองมือเพือใชป้ระเมินองคค์วามรู้มีต่อ 

ผลการทดลองและการจดักลุ่มสีเพือประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิก 

โดยแบ่งเป็น ดา้นวสัดุและกรรมวิธีการสร้างสี ดา้นรูปแบบเฉดสี รูปแบบเฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสี

ไทยและสีสากล และดา้นการนาํไปประยกุตใ์ช ้

 นาํเครืองมือในการดาํเนินการวิจยัทีผูว้ิจยัศึกษาเอกสารไปตรวจเครืองมือเพือ 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชเ้ก็บขอ้มลูการวิจยั โดยการตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา 

ของแบบสอบถามทีมีความสอดคลอ้งระหว่างคาํถามกบักรอบการวิจยั โดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน  

5 ท่าน โดยนาํเครืองมือทีสร้างขึนไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิประเมิน ตรวจสอบแกไ้ขปรับปรุง โดยให ้

แต่ละท่านพิจารณาลงความเห็นและค่าคะแนนเพือนาํแบบสอบถามไปปรับปรุงดงัต่อไปนี 
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  +1  เมือแน่ใจว่าคาํถามตรงตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวจิยั 

    0  เมือไม่แน่ใจว่าคาํถามตรงตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวิจยั 

  -1  เมือแน่ใจว่าคาํถามไม่ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 ผลการประเมินหาความเทียงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนือหา โดย การวิเคราะห์ค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (สมนึก ภทัทิยนี, 2549, หนา้ 220-221) มีระดบัมากกว่า 0.50 ถือว่าใชไ้ด ้

 

ขันตอนการดําเนินการวจิยั 

 ขันตอนที 1 การทดลอง 

 จากวตัถุประสงคข์องงานวิจยัเป็นการวิเคราะห์ลกัษณะสีทีเกิดจากวสัดุทีเป็นต่อ

สิงแวดลอ้มทีอยูใ่นทอ้งถินโดยอาศยัภูมิปัญญาดา้นสี โดยการทดลองหาอตัราส่วนของสีจากวสัดุ

จากธรรมชาติ ดว้ยวิธีจากทฤษฎีเสน้ตรงและจากทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า 

 ประชากรทีใช้ในการวจิยั 

 วสัดุทีทาํใหเ้กิดสีและวิเคราะห์วสัดุธรรมชาติจากการศึกษาขอ้มลูภูมิปัญญาพืนบา้นและ

การศึกษาความรู้ทางดา้นสี 

 กลุ่มตวัอย่างทีใช้วจิยั 

 ผูว้ิจยัไดน้าํองคค์วามรู้จากการศึกษาขอ้มลูและลงพืนทีมาดาํเนินการวิจยัทางทดลองวสัดุ

ทีใหเ้กิดสี โดยเลือกวสัดุธรรมชาติและสามารถใชน้าํเป็นตวัทาํละลายสารสีจากวสัดุธรรมชาติที

สามารถหาไดใ้นทอ้งถินแบ่งตามกลุ่มสี ไดแ้ก่ กลุ่มสีแดง ประกอบดว้ย ฝาง กระเจียบ ครัง  

กลุ่มสีเหลือง ประกอบดว้ย ขมิ น แก่นขนุน กลุ่มสีเขียว ประกอบดว้ย เพกา หูกวาง และ 

กลุ่มสีนาํเงิน ประกอบดว้ย อญัชนั 

 โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกสารหรือตวัช่วยทาํใหเ้กิดสีเปลียนและแตกต่างตามค่าแสดงค่า 

ความเป็นกรด-ด่าง 1-14 ตามลาํดบั ดงันี 

 ขีเถา้ถ่านมะขาม (สีเทา) ระดบัค่า pH1 3-14 มีค่าเป็นด่าง 

 ปูนเปลือกหอย (สีขาว) ระดบัค่า pH 11-12 มีค่าเป็นด่าง 

 เกลือแกง (สีขาว) ระดบัค่า pH 6-7 มีค่าเป็นกลาง 

 สารสม้ (สีขาว) ระดบัค่า pH 3-4 มีค่าเป็นกรด 

 มะนาว (สีเขียว) ระดบัค่า pH 1-2 มีค่าเป็นกรด 
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เครืองมือและอุปกรณ์ในทดลอง 

 -  เครืองชงั 

 -  บีกเกอร์ 

 -  ภาชนะสาํหรับใส่วสัดุ 

 -  เตา 

 -  กระดาษวดัค่า pH 

 -  กระบอกตวง 

 -  หลอดฉีดยาพลาสติก 

 -  หลอดหยด 

 -  เครืองวดัสี (Color Meter Hunter Lab) 

 -  ขวดแกว้ 

 -  ตะแกรงร่อนกากวสัดุ 

 -  เครืองสกดันาํ 

 -  เครืองปัน 

 -  กระดาษ สาํหรับเก็บโทนสี 

 -  เทอร์มอมิเตอร์ 

 

ขันตอนในการทดลอง 

 ในส่วนของขนัตอนการทดลองเพือการหาอตัราส่วนของสีจากวสัดุทีธรรมชาติ ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการทดลองในขนัตอนที 1 เพือการหาส่วนผสมดงันี 
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ภาพที 3-2  สีจากวสัดุโดยการหาส่วนผสม 

 

 ในการทดลองหาส่วนผสมทีมีวตัถุดิบหลกัเพียงสองชนิดโดยการนาํวตัถุดิบทงั 2 ชนิด 

มาหานาํหนกัในส่วนผสมโดยใชท้ฤษฎีเสน้ตรงโดยวตัถุดิบแต่ละชนิดจะมีค่าตงัแต่ 100-0 และเมือ

นาํวตัถุดิบในแต่ละสูตรส่วนผสมรวมกนัจะมีค่าเท่ากบั 100 และจะไดอ้ตัราส่วนผสมของวตัถุดิบ

ทงัสองจาํนวน 11 จุด ซึงผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม โดยแบ่งตามกลุ่มสีและ

ตามกลุ่มสารทีทาํใหเ้กิดรูปแบบสี ดงันี 

 

 กาํหนดให ้  A = สารหรือตวัช่วยทาํใหเ้กิดสี 

      B =  วตัถุดิบ 

 
 

ภาพที 3-3  สูตรส่วนผสมของวตัถุดิบ 2 ชนิด โดยใชท้ฤษฎีเสน้ตรง 
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 ในการทดลองหาส่วนผสมทีมีวตัถุดิบหลกัสามชนิด การหาค่าอตัราส่วนผสมส่วนผสม

ดว้ยวิธีจากทฤษฎี โดยใชแ้ผนภาพสามเหลียมดา้นเท่า เป็นการนาํวตัถุดิบแต่ละชนิดจะอยูใ่น 

แต่ละดา้นของสามเหลียมดา้นเท่า ภายในสามเหลียมดา้นเท่าจะมีจาํนวนจุดทงัสิน 21 จุด โดยแบ่ง

ตามกลุ่มสีและตามกลุ่มสารทีทาํใหเ้กิดรูปแบบสี ดงันี 

 

 กาํหนดให ้  A = สารหรือตวัช่วยทาํใหเ้กิดสี 

      B =  วตัถุดิบชนิดที 1 

      C = วตัถุดิบชนิดที 2 

 
 

ภาพที 3-4  สูตรส่วนผสมของวตัถุดิบ 3 ชนิด โดยใชท้ฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า 

 

 การศึกษาคุณสมบัตขิองวสัดุ 

 ขีเถา้ (Ashes) ขีเถา้ถ่านไมม้ะขามนิยมใชใ้นการยอ้มผา้จากสีธรรมชาติของทอ้งถินซึงมี

คุณสมบติัเป็นความเป็นด่างเหมือนกนัแต่มีค่า pH 13-14 ขีเถา้เผาไมเ้มือเอามาแช่ในนาํจะไดน้าํด่าง

เรียกว่าโปแตสเซียม 
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 ปูนเปลือกหอยแครงเผา (Mortar shells) เป็นปูนทีนาํเปลือกหอยแครงมาเผาและบดให้

ละเอียด หอยจากหอยแครงเปลือกหอยมาเผาจะเกิดการเปลียนแปลงของสารประกอบภายใน 

เปลือกหอยจากแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นแคลเซียมออกไซด ์(Calcium oxide, CaO) และ

คาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon dioxide, CO2) ซึงแคลเซียมออกไซดที์ไดจ้ะเป็นของแข็ง เมือนาํมา

บดจะเป็นผงสีขาวทีเรียกว่าปูนขาวหรือปูนหอยมีสรรพคุณแกอ้กัเสบ เมือนาํปูนหอยมาผสมกบันาํ

จะไดเ้ป็นนาํปูนใสหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Calcium hydroxide, Ca(OH)2) (ยวุดี ทองอ่อน, 

2558) 

 เกลือแกง (Salt) เกลือแกงมีสูตรเคมีคือ NaCl มีทงัไดม้าจากการสงัเคราะห์ทางเคมีและ

จากธรรมชาติ โดยผลึกของเกลือมีรูปร่าง 2 แบบ ซึงในตาํรับยาโบราณ จะใชเ้กลือตวัผู ้เมด็เกลือจะ

มีรูปร่างลกัษณะเป็นเมด็ยาวแหลม จะใชป้ระโยชนจ์ากภูมิปัญญาทอ้งถินคือ นาํไปผสมนาํมะนาว

จะแกไ้อ หรือใชอุ้ดฟันแกป้วด และเกลือตวัเมีย เมด็เกลือจะมีรูปร่างลกัษณะแบนเป็นเหลียม 

ประโยชนข์องเกลือตวัเมียสามารถใชบ้ริโภค ใชด้องผกั ดองปลา ทาํนาํปลา และใชใ้นอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ 

 สารสม้ (Alum) สารสม้มีรสฝาดเปรียวไม่มีสีและกลิน เป็นสารทาํใหห้ดตวัหรือทีเรียกว่า

เกลือเชิงซอ้น (ผลึกเกลือ) สารประกอบทีมีธาติอะลมิูเนียมและซลัเฟต เป็นสารประกอบหลกั 

อะลมิูเนียมซลัเฟต โพแทสเซียมอะลมั แอมโมเนียมอะลมั สามารถนาํไปไชป้ระโยชน์ในแบบ

เดียวกนัได ้และหากเติมแอมโมเนียมอะลมัและโพแทสเซียมลงไปจะทาํใหเ้ป็นกอ้นผลึกใสและ

บริสุทธิยงิขึน 

 มะนาว (Lime) ผลมีรสเปรียวจดั อยูใ่นสกุลสม้ ผลสีเขียว เมือสุกจะเป็นสีเหลือง 

ผลมะนาวมีส่วนประกอบของสารซิโตรเนลลลั (Citronellal) ซิโครเนลลิล อะซีเตต (Citronellyl 

acetate) ไลโมนีน (Limonene) ไลนาลลู (Linalool) เทอร์พีนีออล (Terpeneol) ลว้นเป็น

ส่วนประกอบของนาํมนัหอมระเหยรวมทงัมีกรดซิตริค (Citric acid) กรดมาลิค (Malic acid) และ

กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) ซึงถือเป็นกรดผลไม ้(AHA) 

 ฝาง (Sappan tree) ฝาง มี 2 ชนิด ชนิดหนึงแก่นสีแดงเขม้ เรียกว่า ฝางเสน อีกชนิดหนึง

แก่นสีเหลือง เรียกว่าฝางสม้ มีวตัถุไม่มีสี ชือ Haematoxylin วตัถุนีเมือถกูอากาศจะกลายเป็นสีแดง 

มีรสชาติฝาด 

 กระเจียบ (Rosella) มีกลีบเลียงหนาสีแดงฉาํนาํหุม้ผลอยู ่เรียกว่ากลีบกระเจียบหรือ 

กลีบรองดอก (Calyx) มี สารแอนโธไซยานินทีใหสี้แดงหรือสีม่วงในกลีบเลียงกระเจียบแดงมีฤทธิ

เป็นสารตา้นอนุมลูอิสระโดยสารกลุ่มแอนโทไซยานินทีเป็นสารฟลาโนอยด ์ไดแ้ก่ เดลฟินิดิน 

ประกอบดว้ยสารทีพบมาก คือ เดลฟินิดิน-3-แซมบูไบโอไซด ์รองลงมา คือ  
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เดลฟินิดิน-3-กลโูคไซด ์และไซยานินดิน เป็นรงควตัถุทีทาํใหเ้กิดสีม่วงแดงในกระเจียบแดง 

กรดอินทรีย ์ไดแ้ก่ กรดซิติก กรดฮิบิสซิก แร่ธาตุต่าง ๆ ไดแ้ก่ สงักะสี แมกนีเซียม (พืชเกษตร, 2550) 

 ครัง (Lac) คือ ยางหรือชนัชนิดหนึงซึงเป็นสารทีขบัถ่ายออกจากตวัแมลงครังตวัเลก็ ๆ 

คลา้ยแมลงหวี โดย “ครังดิบ” มีสีแดงม่วง ลกัษณะคลา้ยขีผงึสีเหลือง แก่ หรือยางสีสม้ โดยจะให ้

สีแดง ครังมีสารฝาดสมาน (Tannin) มีใชเ้ป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมคือ สีครัง และเนือครัง 

พืชทีใชเ้ลียงครังจามจุรี พุทรา สะแก 

 ขมิ น (Turmeric) เป็นพืชลม้ลุกทีจดัอยูใ่นตระกลูขิง ซึงเหงา้ขมิ นชนัมีนาํมนัหอมระเหย 

(Volatile oil) และมีสีเหลืองอ่อน มีสารสาํคญั คือเทอร์เมอโรน (Turmerone) และซิงจีเบอรีน 

(Zingiberene) เหงา้ขมิ นผวินอกสีเหลืองถึงสีเหลืองนาํตาล สีภายในสีเหลืองเขม้ เมือบดเป็นผงมี 

สีเหลืองทอง กลินหอมเฉพาะตวั รสขม ฝาด เฝือน เผด็เลก็นอ้ย (ฐานขอ้มลูเครืองยาไทยอีสาน, 

2554) 

 แก่นขนุน (Jack fruit) ขนุนเป็นไมม้งคลของไทยมีรสหวานอมขมสีเหลืองเขม้อมนาํตาล

เรียกว่าสีกรัก นิยมใชย้อ้มจีวรพระตงัแต่สมยัอดีต 

 เพกา (Pheka) เป็นตน้ไมที้มีถินกาํเนิดดงัเดิมของไทย เปลือกมีรสฝาด เยน็ ขมเลก็นอ้ย 

สีเขียวสด มีสารไดคลอโรมีเทนจากเปลือกตน้ และฟลาโวนอยด ์มีฤทธิช่วยลดการอกัเสบ การแพ ้

 หูกวาง (Tropical almond) มีรสฝาดมาก ใบมีสีเขียวแก่และหนา ผวิใบเป็นมนัวาวเปลือก

มีสารแทนนิน นอกจากนนัใบหูกวางสามารถทาํใหส้ภาพนาํมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) สูงขึน 

 อญัชนั (Butterfly pea) เป็นไมเ้ลือยเนืออ่อน อายสุนั ใชย้อดเลือยพนัมีดอกสีนาํเงิน สีฟ้า 

และสีขาว นิยมนาํมาใชป้ระโยชน์ทางเครืองสาํอาง หรือใชเ้ป็นสีผสมอาหารและเครืองดืม มีสาร 

แอนโทไซยานิน ซึงมีหนา้ทีไปช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิต และมีสารสกดัเอทานอลจาก

ดอกอญัชนัมีฤทธิยบัยงัเอนไซม ์ทียบัยงัการเจริญของเสน้ขน และมีฤทธิกระตุน้การงอกของเสน้ขน 

 ขันตอนการเตรียมวสัดุ 

 ในขนัตอนการเตรียมวตัถุดิบในการทดลองเพือหาค่าสีโดยเป็นการนาํวตัถุดิบทีมี

คุณสมบติัมาสร้างสรรคสี์ โดยการเตรียมสีจากวสัดุธรรมชาติ ดงันี 

 กลุ่มสีแดง 

 ฝาง แก่นฝาง (แหง้) นาํไปผสมนาํ ในอตัราส่วน 1:10 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) แช่นาํไว ้

1 คืน จากนนันาํไปตม้ 90 นาที จนไดน้าํแก่นฝางสีแดงเขม้ 

 กระเจียบ นาํไปผสมนาํ ในอตัราส่วน 1 : 20 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) ตม้กบันาํเดือด

ประมาณ 30 นาที 
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 ครัง นาํไปผสมนาํ ในอตัราส่วน 1:5 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) นาํแช่นาํไว ้1 คืน จนได้

นาํสีแดงเขม้ กรองนาํและจากนนันาํไปตม้กบันาํเดือด 15 นาที 

 กลุ่มสีเหลือง 

 ขมิ น นาํไปผสมนาํ ในอตัราส่วน 1:3 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) ปันละเอียด โดยใชน้าํ

เป็นตวัทาํละลายสีขมิ น และนาํขมินปันละเอียดมากรองเอาแต่นาํสี 

 แก่นขนุน (แหง้) นาํไปผสมนาํ ในอตัราส่วน 1:8 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) นาํแช่นาํไว ้

1 คืน จากนนันาํไปตม้กบันาํเดือด 90 นาที จนไดน้าํแก่นขนุนสีเหลืองเขม้ 

 กลุ่มสีเขียว 

 หูกวาง นาํไปผสมนาํ ในอตัราส่วน1:4 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) ปันละเอียด โดยใชน้าํ

เป็นตวัทาํละลายสีใบหูกวาง และนาํใบหูกวางปันละเอียดมากรองเอาแต่นาํสี 

 เพกา นาํไปผสมนาํ ในอตัราส่วน 1:5 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) แช่นาํไว ้1 คืน จากนนั

นาํไปตม้ 2 ชวัโมง ดว้ยไฟอ่อน 

 กลุ่มสีนาํเงิน 

 อญัชนั (แหง้) ไปผสมนาํในอตัราส่วน1:80 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) ตม้ใหเ้ดือด 

25 นาที 

 สารหรือตวัช่วยทาํใหเ้กิดสีเปลียน 

 ขีเถา้ (สีเทา) ผสมนาํ ในอตัราส่วน 1:10 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) ผสมคนใหผ้สมคนให้

เป็นเนือเดียวกนัแลว้ แช่ไว ้1 คืน จนได ้ระดบัค่า pH 13-14 

 ปูนเปลือกหอย (สีขาว) นาํเปลือกหอยแครงไปเผาและปล่อยทิงไว ้1 คืน แลว้บดให้

ละเอียดนาํไปผสมนาํ ในอตัราส่วน 1:10 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) ผสมคนใหเ้ป็นเนือเดียวกนัแลว้

แช่นาํจนตกตะกอน จนได ้ระดบัค่า pH 11-12 

 เกลือแกง (สีขาว) นาํไปผสมนาํ ในอตัราส่วน 1:10 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) ผสมคนให้

เกลือแกงละลายหมด จนได ้ระดบัค่า pH 6-7 

 สารสม้ (สีขาว) นาํไปผสมนาํ ในอตัราส่วน 1:10 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) ผสมคนให้

สารสม้ละลายหมด จนได ้ระดบัค่า pH 3-4 

 มะนาว (สีเขียว) ในอตัราส่วน 1:10 (โดยนาํหนกัต่อปริมาตร) ผสมคนใหเ้ป็น 

เนือเดียวกนั จนได ้ระดบัค่า pH 1-2 

 ขนัตอนการทดลอง 

 ในขนัตอนการทดลองผูว้ิจยัแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดลองวตัถุดิบ 

2 ชนิด และการทดลองวตัถุดิบ 3 ชนิด ดงันี 
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 การทดลองวตัถุดิบ 2 ชนิด 

 ในงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัทาํการทดลองโดยใชว้ตัถุดิบทีกล่าวไวข้า้งตน้ ตามตารางตงัแต่

สูตร 11 จุด โดยผูว้ิจยัเลือกเฉพาะจุดทีมีส่วนผสมหลกัจาํนวน 2 ชนิด จาํนวน 9 จุด คือ 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 และ 10 

 

 
 

ภาพที 3-5  สูตรส่วนผสมโดยใชท้ฤษฎีทดลองตามทฤษฎีเสน้ตรงจาํนวน 9 จุด 

 

 ฝาง (Sappan tree) ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํฝางมาทดลองตามทฤษฎีเสน้ตรง

โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 9 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ กบัฝาง 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝาง 

 ชุดที 3 เกลือแกงกบัฝาง 

 ชุดที 4 สารสม้กบัฝาง 

 ชุดที 5 นาํมะนาวกบัฝาง 
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 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบัฝาง 

  กาํหนดให ้ A = ขีเถา้ 

      B =  ฝาง 

 

 
 

ภาพที 3-6  สีขีเถา้กบัฝางตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากฝางตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 1 

สีทีทดลองนีพบว่าสีฝางทีผสมสารละลายขีเถา้ ซึงมีค่า pH 13-14 ซีงมีลกัษณะสีแดงอมม่วงเขม้ และ

สีเทา เมือลดฝางเพิมสารละลายขีเถ ้จุดที 2 (ขีเถา้ 90% ฝาง 10%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อนซีด จุดที 3 

(ขีเถา้ 80% ฝาง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อนซีด จุดที 4 (ขีเถา้ 70% ฝาง 30%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อน จุดที 5 

(ขีเถา้ 60 % ฝาง 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 6 (ขีเถา้ 50% ฝาง 50%) ไดเ้ฉดสีชมพเูขม้จุดที 7 (ขีเถา้ 40 % 

ฝาง 60% ) ไดเ้ฉดสีชมพอูมแดง จุดที 8 (ขีเถา้ 30% ฝาง 70%) ไดเ้ฉดสีชมพอูมแดงเขม้ จุดที 9 (ขีเถา้ 

20% ฝาง 80%) ไดเ้ฉดสีแดงอมชมพ ูจุดที 10 (ขีเถา้ 10% ฝาง 90%) ไดเ้ฉดสีแดงอมชมพเูขม้ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขาม อยูที่ pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลาย

ของฝางจะมีความเขม้ของสีมากขึนเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางเปลียนแปลงไปจึงเกิด 

การเปลียนแปลงของสีแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายขีเถา้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุด

ลาํดบั 
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 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝาง 

  กาํหนดให ้ A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

      B =  ฝาง 

 

 
 

ภาพที 3-7  สีปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝางตามทฤษฎีเสน้ตรง  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากฝางตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 2 

สี ทีทดลองนีพบว่าสีฝางทีผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีค่า pH 11-12 มีลกัษณะสี

แดงอมม่วงเขม้และสีขาว เมือลดวตัถุดิบฝางและเพิมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา จุดที 2  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 90% ฝาง10%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อนซีด จุดที 3 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 80% 

ฝาง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อนซีด จุดที 4 (ขีปูนเปลือกหอยแครงเผา 70 % ฝาง 30%) ไดเ้ฉดสีชมพู

อ่อน จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ฝาง 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 6 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

50% ฝาง 50%) ไดเ้ฉดสีชมพเูขม้ จุดที 7 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ฝาง 60%) ไดเ้ฉดสีชมพ ู

อมแดง จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 30% ฝาง 70%) ไดเ้ฉดสีชมพอูมแดงเขม้ จุดที 9  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 80%) ไดเ้ฉดครีมแดงอมชมพ ูจุดที 10 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

10% ฝาง 90%) ไดเ้ฉดสีแดงอมชมพเูขม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของ 

ปูนเปลือกหอยแครงเผา (pH 11-12) จะทาํใหส้ารละลายของฝางจะมีความเขม้ของสีมากขึน

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางจึงทาํให้

โครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางเปลียนแปลงไปจึงเกิดการเปลียนแปลงของสีแตกต่างกนัตาม 

ความเขม้ขน้ของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 3 เกลือแกงกบัฝาง 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ฝาง 

 

 
 

ภาพที 3-8  สีเกลือแกงกบัฝางตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากฝางตามทฤษฎีเสน้ตรงในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 3 

สีทีทดลองนีพบว่าสีฝางทีผสมสารละลายเกลือแกงซึงมีค่า pH 6-7 มีลกัษณะสีแดงม่วงและเมือลด

วตัถุดิบฝางและเพิมสารละลายเกลือแกงจุดที 2 (เกลือแกง 90% ฝาง 10%) ไดเ้ฉดสีม่วงจุดที3 (เกลือ

แกง 80% ฝาง 20%) ไดเ้ฉดสีม่วงจุดที 4 (เกลือแกง 70% ฝาง 30%) ไดเ้ฉดม่วงจุดที 5 (เกลือแกง 60% 

ฝาง 40%) ไดเ้ฉดสีม่วงจุดที 6 (เกลือแกง 50% ฝาง 50%) ไดเ้ฉดม่วงอมแดงจุดที 7 (เกลือแกง 40% 

ฝาง 60%) ไดเ้ฉดครีมม่วงอมแดงจุดที 8 (เกลือแกง 30% ฝาง 70%) ไดเ้ฉดครีมม่วงอมแดงจุดที 9 

(เกลือแกง 20% ฝาง 80%) ไดเ้ฉดครีมม่วงอมแดงจุดที10 (เกลือแกง 10% ฝาง 90%) ไดเ้ฉดม่วง 

อมแดงเขม้โดยแต่ละจุดจะมีความคลาํมากขึนตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็น

กรด-ด่างของเกลือแกงอยูที่ pH 6-7 จะทาํใหสี้ของฝางไม่เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตร

ทางเคมีของเกลือแกงซึงมีภาวะเป็นกลางไม่ไดท้าํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางจึง 

ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางยงัคงรูปสีเดิมแต่แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลาย

เกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 ชุดที 4 สารสม้กบัฝาง 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ฝาง 

 

 
 

ภาพที 3-9  สีสารสม้กบัฝางตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากฝางตามทฤษฎี เสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 4  

สี ทีทดลองนีพบว่าสีฝางทีผสมสารละลายสารสม้ซึงมีค่า pH 3-4 มีลกัษณะสีแดงม่วง และเมือลด

วตัถุดิบฝาง และเพิมสารละลายสารสม้จุดที 2 (สารสม้ 90% ฝาง 10%) ไดเ้ฉดสีม่วงจุดที 3 (สารสม้ 

80% ฝาง 20%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 4 (สารสม้ 70 % ฝาง 30%) ไดเ้ฉดม่วง จุดที 5 (สารสม้ 60% ฝาง 

40%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 6 (สารสม้ 50% ฝาง 50%) ไดเ้ฉดม่วงอมแดง จุดที 7 (สารสม้ 40% ฝาง 

60%) ไดเ้ฉดครีมม่วงอมแดง จุดที 8 (สารสม้ 30% ฝาง 70%) ไดเ้ฉดครีมม่วงอมแดง จุดที 9 

(สารสม้ 20% ฝาง 80%) ไดเ้ฉดครีมม่วงอมแดง จุดที 10 (สารสม้ 10% ฝาง 90%) ไดเ้ฉดม่วงอมแดง

เขม้โดยแต่ละจุดจะมีความคลาํมากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหสี้ของฝางเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

สารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางจึงทาํใหโ้ครงสร้าง

สูตรทางเคมีของฝางเปลียนสีชมพสูดสว่างแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายสารสม้ที

แตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 5 มะนาวกบัฝาง 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ฝาง 

 

 
 

ภาพที 3-10  สีมะนาวกบัฝางตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากฝางตามทฤษฎีเสน้ตรงในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 5 

สีทีทดลองนีพบว่าสีฝางทีผสมสารละลายมะนาวซึงมีค่า pH 1-2 มีลกัษณะสีสม้ และเมือลดวตัถุดิบ

ฝาง และเพิมสารละลายมะนาวจุดที 2 (มะนาว 90% ฝาง 10%) ไดเ้ฉดสีเหลืองอ่อนซีด จุดที 3 

(มะนาว 80% ฝาง 20%) ไดเ้ฉดเหลืองอ่อน จุดที 4 (มะนาว 70% ฝาง 30%) ไดเ้ฉดสีเหลืองอ่อน 

จุดที 5 (มะนาว 60% ฝาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 6 (มะนาว 50% ฝาง 50%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

จุดที 7 (มะนาว 40% ฝาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขม้ จุดที 8 (มะนาว 30% ฝาง 70%) ไดเ้ฉด 

สีเหลืองเขม้ จุดที 9 (มะนาว 20% ฝาง 80%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 10 (มะนาว 10% ฝาง 90%) ไดเ้ฉด 

สีสม้สด โดยแต่ละจุดจะมีความสดเขม้มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือฝางอยูใ่นภาวะค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหฝ้างเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตร 

ทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางจึง 

ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางเปลียนสีแต่แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายมะนาว

ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีฝางทีเกิดจากวสัดุที 

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสาร เปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้าก

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปโดยแบ่ง 

เฉดสีได ้ดงันี 
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ภาพที 3-11  เฉดสีฝาง 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนของค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) โดยอยูใ่นระดบั 13-14 ซึงผูว้ิจยั

ไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 4, 6, 7, 8,10 เพือใชใ้นการเรียงสีวงสี 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนของค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) โดยอยูใ่นระดบั 11-12 ซึงผูว้ิจยั

ไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 4, 6, 7, 8, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) โดยอยูใ่นระดบั 6-7 ซึงผูว้ิจยัได้

เลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 5, 6, 7, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) โดยอยูใ่นระดบั 3-4 ซึงผูว้ิจยัได้

เลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 4, 7, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) โดยอยูใ่นระดบั 1-2 ซึงผูว้ิจยัได้

เลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 5, 7, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

ในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

  -  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

  -  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามชดัเจนโดยเรียงเป็นวงจรได ้ดงันี 
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ภาพที 3-12  ชุดระบบโครงสีฝาง 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดฝางทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ วรรณกรรม

เมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั ยคูอมจาํกดั, 

2543) พบว่า สีฝางทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย ประกอบไปดว้ย กะปิ เลือมพราย 

ฟ้าแลบ หมอก ดินแดงตดั กุหลาบ ทองแดง ดิน หงสบาท แดงดอกกระมุท บวัโรย ม่วงชาด 

ม่วงตอง หงดินตดั สีฝางทีผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) 

ประกอบดว้ย Brick, Cherry, Palevioletred, Rosybown, Coconut, Darksalmon, Sepia, Bone, Rose, 

Buttermilk, Blush, Wild Ginger, Lightpink, Rosewood 
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ภาพที 3-13  สีการเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดฝางทงั 5 ชุด 

 

 กระเจียบ (Rosella) ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํกระเจียบมาทดลองตามทฤษฎี 

เสน้ตรงโดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 9 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบักระเจียบ 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบ 

 ชุดที 3 เกลือแกงกบักระเจียบ 

 ชุดที 4 สารสม้กบักระเจียบ 

 ชุดที 5 มะนาวกบักระเจียบ 
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 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบักระเจียบ 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  กระเจียบ 

 

 
 

ภาพที 3-14  สีขีเถา้ไมม้ะขามกบักระเจียบตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากกระเจียบตามทฤษฎีเสน้ตรงในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 

1 สี ทีทดลองนีพบว่าสีกระเจียบทีผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีค่า pH 13-14  มีลกัษณะสี แดง

และสีเทา เมือลดกระเจียบและเพิมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม จุดที 2 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 90% กระเจียบ 

10%) ไดเ้ฉดสีเขียว (ไม่ติดสีบนกระดาษ) จุดที 3 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 80% กระเจียบ 20%) ไดเ้ฉด 

สีเขียว (ไม่ติดสีบนกระดาษ) จุดที 4 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 70% กระเจียบ 30%) ไดเ้ฉดเฉดสีเขียว 

(ไม่ติดสีบนกระดาษ) จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% กระเจียบ 40%) ไม่ติดสี จุดที 6 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 

50% กระเจียบ 50%) ไดเ้ฉดสีชมพซีูด จุดที 7 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% กระเจียบ 60%) ไดเ้ฉดสีชมพใูส 

จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 30% กระเจียบ 70%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูเขียวใส จุดที 9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% 

กระเจียบ 80%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 10 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 10% กระเจียบ 90%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขาม อยูที่ pH 13-14 จะทาํใหสี้กระเจียบมี

สีเปลียนเป็นสีเขียวเขม้เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตร

ทางเคมีของกระเจียบจึงทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนแปลงไปจึงเกิดการเปลียนแปลงของสีแตกต่าง

กนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็นด่างสูงจึงมี

คุณสมบติัทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะกระดาษได ้
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 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบ 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  กระเจียบ 

 

 
 

ภาพที 3-15  สีปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากกระเจียบตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 2 สี ทีทดลองนีพบว่าสีกระเจียบทีผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีค่า pH 11-12  

มีลกัษณะสีแดง และสีขาว เมือลดวตัถุดิบขมินและเพิมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา จุดที 2 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 90% กระเจียบ 10%) ไดเ้ฉดเขียวใสแต่กระดาษไม่ติดสี จุดที 3 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 80% กระเจียบ 20%) ไดเ้ฉดเขียวใสแต่กระดาษไม่ติดสี จุดที 4 (ปูนเปลือกหอยแครง

เผา 70% กระเจียบ 30%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลอ่อน จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% กระเจียบ 40%) 

ไดเ้ฉดสีชมพอู่อน จุดที 6 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 50% กระเจียบ 50%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 7  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% กระเจียบ 60%) ไดเ้ฉดสีชมพจุูดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 30% 

กระเจียบ 70%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20%กระเจียบ 80%) ไดเ้ฉดสีชมพ ู

จุดที 10 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 10% กระเจียบ 90%) ไดเ้ฉดสีชมพโูดยสารละลายปูนเปลือก

หอยแครงเผากบักระเจียบซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครง

เผา อยูที่ pH 11–12 จะทาํใหก้ระเจียบเปลียนสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํ

ปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบจึงทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนแปลงไปจึงเกิด 

การเปลียนแปลงของสีเขียว-ชมพ ูแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายปูนเปลือกหอยแครง

เผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 3 เกลือแกงกบักระเจียบ 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  กระเจียบ 

 

 
 

ภาพที 3-16  สีเกลือแกงกบักระเจียบตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากกระเจียบตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 3 สี ทีทดลองนีพบว่าสีกระเจียบทีผสมสารละลายเกลือแกงซึงมีค่า pH 6-7 มีลกัษณะสีแดง

และสีขาวเมือลดวตัถุดิบกระเจียบ และเพิมสารละลายเกลือแกง จุดที 2 (เกลือแกง 90% กระเจียบ 

10%) ไดเ้ฉดสีชมพใูสไม่ติดกระดาษ จุดที 3 (เกลือแกง 80% กระเจียบ 20%) ไดเ้ฉดสีชมพใูสไม่ติด

กระดาษจุดที 4 (เกลือแกง 70% กระเจียบ 30%) ไดเ้ฉดสสีชมพใูสติดกระดาษเลก็นอ้ย จุดที 5  

(เกลือแกง 60% กระเจียบ 40%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อน จุดที 6 (เกลือแกง 50% กระเจียบ 50%) ไดเ้ฉด 

สีชมพจุูดที 7 (เกลือแกง 40% กระเจียบ 60%) ไดเ้ฉดสีชมพจุูดที 8 (เกลือแกง 30 % กระเจียบ70%) 

ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 9 (เกลือแกง 20% กระเจียบ 80%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 10 (เกลือแกง 10% 

กระเจียบ 90%) ไดเ้ฉดสีชมพมู ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง 

อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหส้ารละลายของกระเจียบไม่เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของเกลือแกงซึงมีภาวะเป็นกลางไม่ไดท้าํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบจึงทาํให้

สีของกระเจียบยงัคงรูปสีเดิม แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนั 

ในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้กบักระเจียบ 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  กระเจียบ 

 

 
 

ภาพที 3-17  สีสารสม้กบักระเจียบตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากกระเจียบตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 4 สี ทีทดลองนีพบว่าสีกระเจียบทีผสมสารละลายสารสม้ซึงมีค่า pH 3-4 มีลกัษณะสีแดง และ

สีขาว เมือลดวตัถุดิบกระเจียบและเพิมสารละลายสารสม้จุดที 2 (สารสม้ 90% กระเจียบ 10%) ได้

เฉดสีม่วงอ่อน จุดที 3 (สารสม้ 80% กระเจียบ 20%) ไดเ้ฉดสีม่วง-ชมพ ูจุดที 4 (สารสม้ 70% 

กระเจียบ 30%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูม่วง จุดที 5 (สารสม้ 60% กระเจียบ 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 6 

(สารสม้ 50% กระเจียบ 50%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 7 (สารสม้ 40 % กระเจียบ 60%) ไดเ้ฉดสีชมพ ู

จุดที 8 (สารสม้ 30% กระเจียบ 70%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 9 (สารสม้ 20% กระเจียบ 80%) ไดเ้ฉด 

สีชมพ ูจุดที 10 (สารสม้ 10% กระเจียบ 90%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูโดยแต่ละจุดจะมีความสดเขม้มากขึน

ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้อยูที่ pH 3-4 จะทาํให้

สารละลายของกระเจียบเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็น

กรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบจึงทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนสี

ชมพ-ูม่วงสว่างแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 5 มะนาวกบักระเจียบ 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  กระเจียบ 

 

 
 

ภาพที 3-18  สีมะนาวกบักระเจียบตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากกระเจียบตามทฤษฎีเสน้ตรงในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 5 สี ทีทดลองนีพบว่าสีกระเจียบทีผสมสารละลายมะนาวซึงมีค่า pH 1-2 มีลกัษณะสีแดง และ

สีเขียวอ่อน เมือลดวตัถุดิบกระเจียบและเพิมสารละลายมะนาวจุดที 2 (มะนาว 90% กระเจียบ 10%) 

ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 3 (มะนาว 80% กระเจียบ 20%) ไดเ้ฉดสีชมพจุูดที 4 (มะนาว 70% กระเจียบ 

30%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 5 (มะนาว 60% กระเจียบ 40%) ไดเ้ฉดสีชมพจุูดที 6 (มะนาว 50 % 

กระเจียบ 50%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 7 (มะนาว 40% กระเจียบ 60%) ไดเ้ฉดสีชมพจุูดที 8 (มะนาว 30%

กระเจียบ 70%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 9 (มะนาว 20% กระเจียบ 80%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 10 (มะนาว 

10% กระเจียบ 90%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูโดยแต่ละจุดจะมีความสดเขม้มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่า

เมือกระเจียบอยูใ่นภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหก้ระเจียบ

เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยา

กบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบจึงทาํใหก้ระเจียบของขมิ นมีสีทีสดและสว่างแตกต่างกนั

ตามความเขม้ขน้ของสารละลายมะนาวทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีกระเจียบทีเกิดจากวสัดุที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามเฉดสีได ้

ดงันี 
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ภาพที 3-19  เฉดสีกระเจียบ 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนของค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 6, 7, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการเรียงสีวงสี 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนของค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 4, 5, 6, 9 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนของค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 4, 5, 6, 7 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนของค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 4, 5, 6, 7 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนของค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 4, 5, 6, 7 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 ในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามชดัเจน 
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ภาพที 3-20  ชุดระบบโครงสีกระเจียบ 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดกระเจียบทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีกระเจียบทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทยประกอบดว้ย 

เหลืองเทา นวลเทา หมอก ฟ้าแลบ เหลก็ ขาวกระบงั แดงดอกกระมุท ควายเผอืก ขาวขาบ เทาเขียว 

นิลุบล หงสบาท กลีบบวัเผอืก ดอกเลา สีกระเจียบทีผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสี

ภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Lavender, Plum, Mistyrose, Lightcyan, Honeydew, 

Azure, Pistachio, Thistle, Gainsboro, Beige, Silver, Lightpink, Pink, Rosybrown, DarkGra 
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ภาพที 3-21  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดกระเจียบทงั 5 ชุด 

 

 ครัง (Lac) ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํครังมาทดลองตามทฤษฎีเสน้ตรงโดยแบ่ง

การทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 9 สูตร  ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบัครัง 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครัง 

 ชุดที 3 เกลือแกงกบัครัง 

 ชุดที 4 สารสม้กบัครัง 

 ชุดที 5 มะนาวกบัครัง 
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 ชุดที 1 ขีเถา้กบัครัง 

  กาํหนดให ้   A = ขีเถา้ 

       B =  ครัง 

 

 
 

ภาพที 3-22  สีขีเถา้กบัครังตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากครังตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 1 

สีทีทดลองนีพบว่าสีครังทีผสมสารละลายขีเถา้ ซึงมีค่า pH 13-14 มีลกัษณะสีแดงอมม่วงเขม้และ 

สีเทา เมือลดครังและเพิมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม จุดที 2 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 90% ครัง 10%) ไดเ้ฉด

ครีมชมพอู่อนซีด จุดที 3 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 80% ครัง 20%) ไดเ้ฉดครีมชมพอู่อนซีด จุดที 4 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 70% ครัง 30%) ไดเ้ฉดครีมชมพ ูจุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% ครัง 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ู

จุดที 6 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 50% ครัง 50%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 7 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ครัง 60%) ได้

เฉดสีชมพอูมแดง จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 30% ครัง 70%) ไดเ้ฉดสีชมพอูม จุดที 9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 

20% ครัง 80%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 10 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 10% ครัง 90%) ไดเ้ฉดสีแดงเขม้ ซึงจะเห็น

ไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขาม อยูที่ pH 13-14 จะทาํใหสี้ครังเปลียนเป็น

สีชมพเูนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังจึง

ทาํใหสี้ครังเปลียนแปลงไปจึงเกิดการเปลียนแปลงของสีแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของ

สารละลายขีเถา้ไมม้ะขามทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครัง 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ครัง 

 

 
 

ภาพที 3-23  สีปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากครังตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 2  

สีทีทดลองนีพบว่าสีครังทีผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีค่า pH 11-12 มีลกัษณะสีแดง

อมม่วงเขม้และสีขาว เมือลดครัง และเพิมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา จุดที 2 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 90% ครัง 10%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อนซีด จุดที 3 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 80% ครัง 20%) 

ไดเ้ฉดสีชมพอู่อนซีด จุดที 4 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 70% ครัง 30%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 5  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ครัง 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 6 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 50% ครัง 

50%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 7 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ครัง 60%) ไดเ้ฉดสีชมพอูมแดง จุดที 8 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 30% ครัง 70%) ไดเ้ฉดสีชมพอูม จุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% 

ครัง 80%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 10 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 10% ครัง 90%) ไดเ้ฉดสีแดงเขม้ ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขาม อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหสี้ครัง

เปลียนเป็นสีชมพซีูดเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตร 

ทางเคมีของครังจึงทาํใหสี้ครังเปลียนแปลงและตกตะกอน 
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 ชุดที 3 เกลือแกงกบัครัง 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ครัง 

 

 
 

ภาพที 3-24  สีเกลือแกงกบัครังตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากครังตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสี ชุดที 3 

สีทีทดลองนีพบว่าสีครังทีผสมสารละลายเกลือแกงซึงมีค่า pH 6-7 มีลกัษณะสีแดงอมม่วงเขม้ และ

สีขาว เมือลดครัง และเพิมสารละลายเกลือแกง จุดที 2 (เกลือแกง 90% ครัง 10%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อน

ซีด จุดที 3 (เกลือแกง 80% ครัง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อน จุดที 4 (เกลือแกง 70% ครัง 30%) ไดเ้ฉดสี

ชมพ ูจุดที 5 (เกลือแกง 60% ครัง 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 6 (เกลือแกง 50% ครัง 50%) ไดเ้ฉดสี

ชมพ ูจุดที 7 (เกลือแกง 40% ครัง 60%) ไดเ้ฉดสีชมพอูมแดง จุดที 8 (เกลือแกง 30% ครัง 70%) ได้

เฉดสีชมพเูขม้ จุดที 9 (เกลือแกง 20% ครัง 80%) ไดเ้ฉดสีแดง จุดที 10 (เกลือแกง 10% ครัง 90%) 

ไดเ้ฉดสีแดงเขม้ จะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกงอยูที่ pH 6-7 จะทาํให้

ครังคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกงซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของครัง แต่ไม่ทาํใหสี้ของครังยงัคงสีเดิมเปลียนเป็นสีชมพมู่วงจนถึงสีชมพู

แดงแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้กบัครัง 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ครัง 

 

 
 

ภาพที 3-25  สีสารสม้กบัครังตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากครังตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 4 

สีทีทดลองนีพบว่าสีครังทีผสมสารละลายสารสม้ซึงมีค่า pH 3-4 มีลกัษณะสีแดงอมม่วงเขม้และ 

สีขาว เมือลดครังและเพิมสารละลายสารสม้ จุดที 2 (สารสม้ 90% ครัง 10%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อน 

จุดที 3 (สารสม้ 80% ครัง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อน จุดที 4 (สารสม้ 70% ครัง 30%) ไดเ้ฉดสีชมพ ู

จุดที 5 (สารสม้ 60% ครัง 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 6 (สารสม้ 50 % ครัง 50%) ไดเ้ฉดสีชมพเูขม้ 

จุดที 7 (สารสม้ 40% ครัง 60%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูแดง จุดที 8 (สารสม้ 30% ครัง 70%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ู

แดง จุดที 9 (สารสม้ 20% ครัง 80%) ไดเ้ฉดสีแดง จุดที 10 (สารสม้ 10% ครัง 90%) ไดเ้ฉดแดง-ม่วง 

ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของ

ครังเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยา

กบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังจึงทาํใหสี้ของครังเปลียนสีเป็นชมพ ูแตกต่างกนัตาม 

ความเขม้ขน้ของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 5 มะนาวกบัครัง 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ครัง 

 

 
 

ภาพที 3-26  สีสารสม้กบัครังตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากครังตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 5  

สีทีทดลองนีพบว่าสีครังทีผสมสารละลายมะนาวซึงมีค่า pH 1-2 มีลกัษณะสี แดงอมม่วงเขม้และ 

สีเขียวอ่อน เมือลดครังและเพิมสารละลายมะนาว จุดที 2 (มะนาว 90% ครัง 10%) ไดเ้ฉดสีสม้อ่อน 

จุดที 3 (มะนาว 80% ครัง 20%) ไดเ้ฉดสีสม้อ่อน จุดที 4 (มะนาว 70% ครัง 30%) ไดเ้ฉดสม้-ม่วง จุด

ที 5 (มะนาว 60% ครัง 40%) ไดเ้ฉดสีม่วงซีด จุดที 6 (มะนาว 50% ครัง 50%) ไดเ้ฉดสีม่วงซีด จุดที 

7 (มะนาว 40% ครัง 60%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลแดง จุดที 8 (มะนาว 30% ครัง 70%) ไดเ้ฉดนาํตาลแดง 

จุดที 9 (มะนาว 20% ครัง 80%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลแดง จุดที 10 (มะนาว 10% ครัง 90%) ไดเ้ฉดสี

นาํตาลแดง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํให้

สารละลายของครังเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่

เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางเปลียน

สีเป็นสม้และเปลียนเป็นสีม่วงเมือระยะเวลาผา่นไประยะหนึงซึงมีความแตกต่างกนัตาม 

ความเขม้ขน้ของสารละลายมะนาวทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีครังทีเกิดจากวสัดุที 

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้น เมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามเฉดสี 

ดงันี 
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ภาพที 3-27  เฉดสีครัง 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 3, 5, 6, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการเรียงสีวงสี 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนของค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 3, 5, 6, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 6, 7, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 3, 4, 5, 6, 7, 8 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 4, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 ในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 
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ภาพที 3-28  ชุดระบบโครงสีครัง 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดครัง ทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ วรรณกรรม

เมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั ยคูอมจาํกดั, 

2543) พบว่า สีครังทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย ประกอบดว้ย แดงตดั หงสบาท 

ม่วงดอกตะแบก ดินแดง ม่วงตอง ม่วงชาด หงดินกลีบบวั ฟ้าแลบ แดงดอกกระมุท เผอืก นิลุบล 

หงขาด ดินแดงเทศ ดินแดงตดั ประกอบดว้ย สีครังทีผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสี

ภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Wild Ginger, RoseLight, pink, Cherry, Palevioletred, 

Lavender, Darkred, Mistyrose, Maroon, Lavenderblush, LightCoral, Indianred, Firebrick, 

Rosybrown, Plu 
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ภาพที 3-29  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดครังทงั 5 ชุด 

 

 ขมิ น (Turmeric) ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํขมิ นมาทดลองตามทฤษฎีเสน้ตรง 

โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 9 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิ นชนั 

 ชุดที 2 สารสม้กบัขมิ นชนั 

 ชุดที 3 เกลือแกงกบัขมิ นชนั 

 ชุดที 4 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัขมิ นชนั 

 ชุดที 5 มะนาวกบัขมินชนั 
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 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิ น 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-30  สีขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมินตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากขมินตามทฤษฎีเสน้ตรง การทดลองนีพบว่าสีชุดที 1 

สีทีทดลองนีพบว่าสีขมิ นทีผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีค่า pH 13-14 ซึงขมิ นมีลกัษณะ 

สีเหลืองเขม้ และสีเทา เมือลดขมิ นและเพิมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม จุดที 2 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 90% 

ขมิ น 10%) ไดเ้ฉดสีชมพซีูด จุดที 3 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 80% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีครีมชมพ ูจุดที 4 

(ขีเถา้ไมม้ะขาม 70% ขมิ น 30%) ไดเ้ฉดครีมชมพ ูจุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉด 

สีครีมสม้ จุดที 6 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 50% ขมิ น 50%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสม้ จุดที 7 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% 

ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสม้ จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 30% ขมิ น 70%) ไดเ้ฉดเหลืองเขม้ จุดที 9 

(ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ขมิ น 80%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขม้ จุดที 10 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 10% ขมิ น 90%) ได้

เฉดสีเหลืองเขม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 

จะทาํใหข้มิ นเกิดปฎิกิริยาเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตร

ทางเคมีของขมิ นจึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนแปลงไปจึงเกิดการเปลียนแปลงของขมิ นเป็นสีเหลือง

จนถึงสีสม้ครีมแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละ

จุดลาํดบั 
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 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัขมิ น 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-31  สีปูนเปลือกหอยแครงเผากบัขมิ นตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากขมินตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 2 

สี ทีทดลองนีพบว่าสีขมิ นทีผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีค่า pH 11-12 มีลกัษณะ 

สีเหลืองเขม้ และสีขาว เมือลดวตัถุดิบขมิ นและเพิมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา จุดที 2 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 90% ขมิ น 10%) ไดเ้ฉดนาํตาลอ่อน จุดที 3 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 80% 

ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดนาํตาลอ่อน จุดที 4 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 70% ขมิ น 30%) ไดเ้ฉดสีนาํตาล

อ่อน จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ขมิ น 40%) ไดน้าํตาลอ่อน จุดที 6 (ปูนเปลือกหอยแครง

เผา 50% ขมิ น 50%) ไดเ้ฉดนาํตาล จุดที 7 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉด 

สีนาํตาลอ่อน จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 30% ขมิ น 70%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลสม้ จุดที 9  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ขมิ น 80%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลเหลือง จุดที 10 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา

10% ขมิ น 90%) ไดเ้ฉดสีเหลือง โดยสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผากบัขมิ นซึงจะเห็นไดว้่า 

เมือภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผาอยูที่ pH 11-12 จะทาํใหข้มิ นเปลียนสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ นจึงทาํให้

โครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ นเปลียนแปลงไปจึงเกิดการเปลียนแปลงของสีเหลือง-สม้นาํตาล 

แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 3  เกลือแกงกบัขมิ นชนั 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-32  สีเกลือแกงเผากบัขมิ นตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากขมินตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 3 

สีทีทดลองนีพบว่าสีขมิ นทีผสมสารละลายเกลือแกงซึงมีค่า pH 6-7 มีลกัษณะสีเหลือง และสีขาว

เมือลดวตัถุดิบขมิ น และเพิมสารละลายเกลือแกง จุดที 2 (เกลือแกง 90% ขมิ น 10%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

จุดที 3 (เกลือแกง 80% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 4 (เกลือแกง 70% ขมิ น 30%) ไดเ้ฉดสี

เหลือง จุดที 5 (เกลือแกง 60% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 6 (เกลือแกง 50% ขมิ น 50%) ไดเ้ฉด

สีเหลือง จุดที 7 (เกลือแกง 40% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (เกลือแกง 30% ขมิ น 70%) ได้

เฉดสีเหลือง จุดที 9 (เกลือแกง 20% ขมิ น 80%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 10 (เกลือแกง 10% ขมิ น 90%) 

ไดเ้ฉดสีเหลืองเขม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะ

ทาํใหส้ารละลายของขมิ นไม่เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกงซึงมีภาวะ

เป็นกลางไม่ไดท้าํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ นจึงทาํใหสี้ของขมิ นยงัคงรูปสีเดิม 

แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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ชุดที 4 สารสม้กบัขมิ น 

 กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

      B =  ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-33  สีสารสม้กบัขมิ นตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากขมินตามทฤษฎีเสน้ตรงในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 4 

สีทีทดลองนีพบว่าสีขมิ นทีผสมสารละลายสารสม้ซึงมีค่า pH 3-4 มีลกัษณะสีเหลือง และสีขาว เมือ

ลดวตัถุดิบขมิน และเพิมสารละลายสารสม้จุดที 2 (สารสม้ 90% ขมิ น 10%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 

3 (สารสม้ 80% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 4 (สารสม้ 70% ขมิ น 30%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด 

จุดที 5 (สารสม้ 60% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 6 (สารสม้ 50% ขมิ น 50%) ไดเ้ฉดสี

เหลืองสด จุดที 7 (สารสม้ 40% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 8 (สารสม้ 30% ขมิ น 70%) ได้

เฉดสีเหลืองสด จุดที 9 (สารสม้ 20% ขมิ น 80%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 10 (สารสม้ 10% ขมิ น 

90%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด โดยแต่ละจุดจะมีความสดเขม้มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือใน

ภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของขมิ นเปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตร

ทางเคมีของขมิ นจึงทาํใหสี้ของขมิ นเปลียนสีเหลืองสดสว่างแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของ

สารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 5 มะนาวกบัขมิน 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-34  สีมะนาวกบัขมิ นตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากขมินตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 5 

สีทีทดลองนีพบว่าสีขมิ นทีผสมสารละลายมะนาวซึงมีค่า pH 1-2 มีลกัษณะสีเหลืองเขม้ และสีเขียว

อ่อน เมือลดวตัถุดิบขมิ นและเพิมสารละลายมะนาวจุดที 2 (มะนาว 90% ขมิ น10%) ไดเ้ฉดสีเหลือง

เขียว จุดที 3 (มะนาว 80% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 4 (มะนาว 70% ขมิ น 30%) ไดเ้ฉด

สีเหลืองเขียว จุดที 5 (มะนาว 60% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 6 (มะนาว 50% ขมิ น 50%) 

ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 7 (มะนาว 40% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขม้ จุดที 8 (มะนาว 30% ขมิ น 

70%) ไดเ้ฉดเหลืองเขม้ จุดที 9 (มะนาว 20% ขมิ น 80%) ไดเ้ฉดสม้ จุดที 10 (มะนาว 10% ขมิ น 

90%) ไดเ้ฉดสีเหลือง โดยแต่ละจุดจะมีความสดเขม้มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือขมิ นอยูใ่น

ภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหข้มิ นเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้าง

สูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ น

จึงทาํใหสี้ของขมิ นมีสีทีสดและสว่างแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายมะนาวทีแตกต่าง

กนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสีพบว่าเมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีขมิ นทีเกิดจากวสัดุที 

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามเฉดสีได ้

ดงันี 
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ภาพที 3-35  เฉดสีขมิ น 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง ยอยูใ่นระดบั 13-14 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล

การทดลองเฉดสี ในจุดที 4, 5, 6, 7, 8, 10 เพือใชใ้นการเรียงสีวงสี 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล

การทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 4, 5, 7, 8, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล 

การทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 4, 7, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล 

การทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 4, 6, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล 

การทดลองเฉดสีในจุดที 2, 4, 5, 6, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 ในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 



168 

 
 

ภาพที 3-36  ชุดระบบโครงสีขมิ น 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดขมิ นทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ วรรณกรรม

เมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทัยคูอมจาํกดั, 

2543) พบว่า สีขมิ นทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย ประกอบดว้ย ทอง นวล นวลจนัทร์ 

จนัทร์ เลือมพราย รงทอง หรดาล ไมก้ฤษณา เลือมเหลือง หญา้แพรกอ่อน เหลืองไพล ฟาง  

เปลือกขา้วโพด ดอกบวบ เหลืองเพียงทอง สีขมิ นทีผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสี

ภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Tan, Honye Beige, Khaki, Hazelnut, Macaroon, Yellow, 

Latte, Sand Dollar, Sand, Lemon Lime, Citrus Zest, Gold, Leapfrog, Beige 
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ภาพที 3-37  สีการเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดขมิ นทงั 5 ชุด 

 

 แก่นขนุน (Jack fruit) ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํแก่นขนุนมาทดลองตามทฤษฎี

เสน้ตรงโดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 9 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุน 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุน 

 ชุดที 3 เกลือแกงกบัแก่นขนุน 

 ชุดที 4 สารสม้แก่นกบัขนุน 

 ชุดที 5 มะนาวกบัแก่นขนุน 
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 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-38  สีขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุนตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากแก่นขนุนตามทฤษฎีเสน้ตรงในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 1 สีทีทดลองนีพบว่าสีแก่นขนุนทีผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีค่า pH 13-14 ซึง 

แก่นขนุนมีลกัษณะสีเหลืองเขม้และสีเทา เมือลดแก่นขนุนและเพิมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม จุดที 

2 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 90% แก่นขนุน 10%) ไดเ้ฉดสีเหลืองใสไม่ติดกระดาษ จุดที 3 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 80% 

แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองใสไม่ติดกระดาษ จุดที 4 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 70% แก่นขนุน 30%) ได้

เฉดเหลือง-นาํตาลซีด จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-นาํตาลซีด  

จุดที 6 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 50% แก่นขนุน 50%) ไดเ้ฉดเหลือง-นาํตาลซีด จุดที 7 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% 

แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 30 % แก่นขนุน 70%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 9 

(ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% แก่นขนุน 80%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 10 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 10% แก่นขนุน 90%) 

ไดเ้ฉดสีเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 

จะทาํใหสี้แก่นขนุนเกิดปฎิกิริยาเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนจึงทาํใหสี้ของแก่นขนุนเปลียนแปลงไปจึงเกิด 

การเปลียนแปลงของแก่นขนุนเป็นสีเหลืองจนถึงสีเหลือง-นาํตาลแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของ

สารละลายขีเถา้ไมม้ะขามทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-39  สีปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุนตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากแก่นขนุนตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 2 สี ทีทดลองนีพบว่าสีแก่นขนุนทีผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีค่า  

pH 11-12 มีลกัษณะสีเหลืองเขม้ และสีขาว เมือลดวตัถุดิบแก่นขนุนและเพิมสารละลายปูน 

เปลือกหอยแครงเผา จุดที 2 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 90% แก่นขนุน 10%) ไดเ้ฉดสีเหลืองอ่อน 

จุดที 3 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 80% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองอ่อน จุดที 4 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 70% แก่นขนุน 30%) ไดเ้ฉดสีสีเหลืองอ่อน จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% 

แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีสีเหลืองจุดที 6 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 50% แก่นขนุน 50%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง จุดที 7 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองจุดที 8 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 30% แก่นขนุน 70%) ไดเ้ฉดสีเหลืองจุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% แก่นขนุน 

80%) ไดเ้ฉดสีเหลืองจุดที 10 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 10% แก่นขนุน 90%) ไดเ้ฉดสีเหลือง  

โดยสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุนซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-

ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหแ้ก่นขนุนเป็นสีเนืองจากโครงสร้าง 

สูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนจึงทาํใหสี้ของแก่นขนุน

เปลียนแปลงไปจึงเกิดการเปลียนแปลงของสีเหลือง แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลาย 

ปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 3 เกลือแกงกบัแก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-40  สีเกลือแกงกบัแก่นขนุนตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากแก่นขนุนตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 3 สี ทีทดลองนีพบว่าสีแก่นขนุนทีผสมสารละลายเกลือแกงซึงมีค่า pH 6-7 มีลกัษณะ 

สีเหลืองและสีขาว เมือลดวตัถุดิบแก่นขนุน และเพิมสารละลายเกลือแกง จุดที 2 (เกลือแกง 90% 

แก่นขนุน 10%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 3 (เกลือแกง 80% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 4 

(เกลือแกง 70% แก่นขนุน 30%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 5 (เกลือแกง 60% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง จุดที 6 (เกลือแกง 50% แก่นขนุน 50%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 7 (เกลือแกง 40% แก่นขนุน 

60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (เกลือแกง 30% แก่นขนุน 70%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (เกลือแกง 20% 

แก่นขนุน 80%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 10 (เกลือแกง 10% แก่นขนุน 90%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขม้ ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหส้ารละลายของ 

แก่นขนุนไม่เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกงซึงมีภาวะเป็นกลางไม่ได้

ทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุน

ยงัคงรูปสีเดิม แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้แก่นกบัขนุน 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-41  สีสารสม้กบัแก่นขนุนตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากแก่นขนุนตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 4 สี ทีทดลองนีพบว่าสีแก่นขนุนทีผสมสารละลายสารสม้ซึงมีค่า pH 3-4 มีลกัษณะ 

สีเหลืองและสีขาว เมือลดวตัถุดิบแก่นขนุน และเพิมสารละลายสารสม้จุดที 2 (สารสม้ 90%  

แก่นขนุน 10%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 3 (สารสม้ 80% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 4 

(สารสม้ 70% แก่นขนุน 30%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 5 (สารสม้ 60% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉด 

สีเหลืองสด จุดที 6 (สารสม้ 50% แก่นขนุน 50%) ไดเ้ฉดชมพสีูเหลืองสด จุดที 7 (สารสม้ 40% 

แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 8 (สารสม้ 30% แก่นขนุน 70%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 9 

(สารสม้ 20% แก่นขนุน 80% ) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 10 (สารสม้ 10% แก่นขนุน 90%) ไดเ้ฉด 

สีเหลืองสด โดยแต่ละจุดจะมีความสดเขม้มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของสารสม้อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของแก่นขนุนเปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้าง 

สูตรทางเคมีของแก่นขนุนจึงทาํใหสี้ของแก่นขนุนเปลียนสีเหลืองสดสว่างแตกต่างกนัตาม 

ความเขม้ขน้ของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 5 มะนาวกบัแก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-42  สีมะนาวกบัแก่นขนุนตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากแก่นขนุนตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 5 สีทีทดลองนีพบว่าสีแก่นขนุนทีผสมสารละลายมะนาวซึงมีค่า pH 1-2 มีลกัษณะ 

สีเหลืองเขม้และสีเขียวอ่อน เมือลดวตัถุดิบแก่นขนุนและเพิมสารละลายมะนาวจุดที 2 (มะนาว 90% 

แก่นขนุน 10%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 3 (มะนาว 80% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 4 

(มะนาว 70% แก่นขนุน 30%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 5 (มะนาว 60% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

จุดที 6 (มะนาว 50% แก่นขนุน 50%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 7 (มะนาว 40% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง จุดที 8 (มะนาว 30 % แก่นขนุน 70%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (มะนาว 20% แก่นขนุน 80%) 

ไดเ้ฉดสีเหลืองเขม้ จุดที 10 (มะนาว 10% แก่นขนุน 90%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขม้ โดยแต่ละจุดจะมี

ความสดเขม้มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือแก่นขนุนอยูใ่นภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของ

มะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหแ้ก่นขนุนเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาว

ซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนจึงทาํใหสี้ของ 

แก่นขนุนมีสีทีสดและสว่างแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายมะนาวทีแตกต่างกนัใน 

แต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีแก่นขนุนทีเกิดจากวสัดุที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสาร เปลียนแปลงสีโดยจะโดยจะเป็นสารที

ไดม้ากจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 
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ภาพที 3-43  เฉดสีแก่นขนุน 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 6, 7, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการเรียงสีวงสี 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 4, 7, 8, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล 

การทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 5, 7, 8, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล 

การทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 6, 7, 8, 9 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล 

การทดลองเฉดสี ในจุดที 3, 6, 7, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 ในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 
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ภาพที 3-44  ชุดระบบโครงสีแก่นขนุน 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดแก่นขนุนทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีแก่นขนุนทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย ประกอบดว้ย 

ทอง ดอกบวบ นวลจนัทร์ เหลืองเพียงทอง หญา้แพรกอ่อน เหลืองดิน เลือมเหลือง หมอก นวลเทา 

ขาวผอ่ง ขาวปนเพขร ไมก้ฤษณา เหลืองไพร เปลือกขา้วโพด มุกสุข สีแก่นขนุนทีผสมมีลกัษณะ

โทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Tan, Beige, Hazel wood, Oyster, 

Mustard, Lace, Flaxen, Bone, Corn, Butter milk, Medallion, Tuscan Sun, Fawn, Oat, Biscotti 
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ภาพที 3-45  สีการเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดแก่นขนุนทงั 5 ชุด 

 

 หูกวาง (Tropical almond) ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํหูกวางมาทดลองตามทฤษฎี

เสน้ตรงโดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 9 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบัหูกวาง 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบั หูกวาง 

 ชุดที 3 เกลือแกง กบั หูกวาง 

 ชุดที 4 สารสม้กบั หูกวาง 

 ชุดที 5 มะนาวกบั หูกวาง 
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 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบัหูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-46  สีขีเถา้ไมม้ะขามกบัหูกวาง ตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากหูกวาง ตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 1 สี ทีทดลองนีพบว่าสีหูกวาง ทีผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีค่า pH 13-14 ซึงหูกวาง 

มีลกัษณะสีเขียวเหลือง และสีเทา เมือลดหูกวาง และเพิมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม จุดที 2 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 90% หูกวาง 10%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อน จุดที 3 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 80% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉด 

สีเขียวอ่อน จุดที 4 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 70% หูกวาง 30%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อน จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% 

หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเขียวขีมา้ จุดที 6(ขีเถา้ไมม้ะขาม 50% หูกวาง 50%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ 

จุดที 7 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 30%  

หูกวาง 70%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ จุดที 9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% หูกวาง 80%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-

เขียวขีมา้ จุดที 10 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 10% หูกวาง 90%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือ

ในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขาม อยูที่ pH 13-14 จะทาํใหสี้หูกวางเกิดปฎิกิริยา

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวางจึง 

ทาํใหสี้ของหูกวางเปลียนแปลงไปเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของ

สารละลายขีเถา้ไมม้ะขามทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบั หูกวาง  

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-47  สีปูนเปลือกหอยแครงเผากบั หูกวาง ตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากหูกวาง ตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 2 สี ทีทดลองนีพบว่าสีหูกวาง ทีผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีค่า pH 11-12  

มีลกัษณะสีเขียวเหลือง และสีขาว เมือลดวตัถุดิบหูกวาง และเพิมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

จุดที 2 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 90% หูกวาง 10%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด (กระดาษเก็บตวัอยา่งสีติดสี

เลก็นอ้ย) จุดที 3 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 80% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด (กระดาษเก็บตวัอยา่ง

สีติดสีเลก็นอ้ย) จุดที 4 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 70% หูกวาง 30%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด (กระดาษ 

เก็บตวัอยา่งสีติดสีเลก็นอ้ย) จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-

เขียวขีมา้ จุดที 6 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 50% หูกวาง 50%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ จุดที 7  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40 % หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครง

เผา 30% หูกวาง 70%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ จุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% หูกวาง 80%) 

ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ จุดที 10 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 10% หูกวาง 90%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว

ขีมา้ โดยสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผากบัหูกวาง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-

ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหหู้กวางเปลียนสีเนืองจากโครงสร้างสูตร

ทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวาง จึงทาํใหสี้ของหูกวาง

เปลียนแปลงเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้ แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายปูนเปลือก

หอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 3 เกลือแกง กบั หูกวาง  

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-48  สีเกลือแกงกบัหูกวาง ตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากหูกวาง ตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 3 สี ทีทดลองนีพบว่าสีหูกวาง ทีผสมสารละลายเกลือแกงซึงมีค่า pH 6-7 มีลกัษณะสีเขียว

เหลืองและสีขาว เมือลดวตัถุดิบหูกวาง และเพิมสารละลายเกลือแกง จุดที 2 (เกลือแกง 90% หูกวาง 

10%) ไดเ้ฉดเหลือง-เขียว จุดที 3 (เกลือแกง 80% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว จุดที 4  

(เกลือแกง 70 % หูกวาง 30%) ไดเ้ฉดเหลือง-เขียว จุดที 5 (เกลือแกง 60% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสี

เหลือง-เขียว จุดที 6 (เกลือแกง 50% หูกวาง 50%) ไดเ้ฉดเหลือง-เขียว จุดที 7 (เกลือแกง 40%  

หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว จุดที8 (เกลือแกง 30% หูกวาง 70%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว จุดที 9 

(เกลือแกง 20% หูกวาง 80%) ไดเ้ฉดเหลือง-เขียว จุดที 10 (เกลือแกง 10% หูกวาง 90%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง-เขียว ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํให้

สีของหูกวางไม่เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกงซึงมีภาวะเป็นกลาง

ไม่ไดท้าํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวาง จึงทาํใหสี้ของหูกวางยงัคงรูปสีเดิมแตกต่าง

กนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้กบั หูกวาง  

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-49  สีสารสม้กบัหูกวาง ตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากหูกวางตามทฤษฎีเสน้ตรงในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 4 

สี ทีทดลองนีพบว่าสีหูกวางทีผสมสารละลายสารสม้ซึงมีค่า pH 3-4 มีลกัษณะสีเขียวเหลืองและ 

สีขาว เมือลดวตัถุดิบหูกวางและเพิมสารละลายสารสม้จุดที 2 (สารสม้ 90% หูกวาง 10%) ไดเ้ฉด 

สีเหลืองเขียวสด จุดที3 (สารสม้ 80% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียวสด จุดที 4 (สารสม้ 70% 

 หูกวาง 30%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียวสด จุดที 5 (สารสม้ 60% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียวสด 

จุดที 6 (สารสม้ 50% หูกวาง 50%) ไดเ้ฉดชมพสีูเหลืองเขียวสด จุดที 7 (สารสม้ 40% หูกวาง 60%) 

ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียวสด จุดที 8 (สารสม้ 30% หูกวาง 70%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียวสด จุดที 9 (สารสม้ 

20% หูกวาง 80%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 10 (สารสม้ 10% หูกวาง 90%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียวสด

สว่าง โดยแต่ละจุดจะมีความสดเขม้มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-

ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของหูกวางเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้าง 

สูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวาง

จึงทาํใหสี้ของหูกวางเปลียนสีเหลืองเขียวสดสว่างแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลาย

สารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 5 มะนาวกบั หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-50  สีมะนาวกบัหูกวาง ตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากหูกวาง ตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 5 สี ทีทดลองนีพบว่าสีหูกวาง ทีผสมสารละลายมะนาวซึงมีค่า pH 1-2 มีลกัษณะสีเขียวเหลือง

เขม้ และสีเขียวอ่อน เมือลดวตัถุดิบหูกวาง และเพิมสารละลายมะนาวจุดที 2 (มะนาว 90% หูกวาง 

10%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 3 (มะนาว 80% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 4 (มะนาว 

70% หูกวาง 30%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 5 (มะนาว 60% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว  

จุดที 6 (มะนาว 50% หูกวาง 50%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 7 (มะนาว 40% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉด 

สีเหลืองเขม้ จุดที 8 (มะนาว 30% หูกวาง 70%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขม้ จุดที 9 (มะนาว 20%  

หูกวาง 80%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 10 (มะนาว 10% หูกวาง 90%) ไดเ้ฉดสีเหลือง โดยแต่ละจุดจะมี

ความสดเขม้มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือหูกวาง อยูใ่นภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของ

มะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหหู้กวางเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมี

ภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวาง จึงทาํใหสี้ของหูกวาง มีสี

ทีสดและสว่างแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายมะนาวทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีหูกวางทีเกิดจากวสัดุที 

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัจากนอ้ยไปมาก 

โดยแบ่งเฉดสีได ้ดงันี 
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ภาพที 3-51  เฉดสีหูกวาง 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล

การทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 4, 6, 7, 9, 10 เพือใชใ้นการเรียงสีวงสี 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล

การทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 6, 7, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล 

การทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 4, 6, 7, 8, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล 

การทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 4, 5, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกผล 

การทดลองเฉดสี ในจุดที 3, 5, 6, 7, 8, 9 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 ในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 



184 

 
 

ภาพที 3-52  ชุดระบบโครงสีหูกวาง 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดหูกวางทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีหูกวางทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย ประกอบไปดว้ย 

ทอง นวล นวลจนัทร์ จนัทร์ เลือมพราย รงทอง หรดาล ไมก้ฤษณา เลือมเหลือง หญา้แพรกอ่อน 

เหลืองไพล ฟาง เปลือกขา้วโพด  ดอกบวบ เหลืองเพียงทอง สีหูกวางทีผสมมีลกัษณะโทนสีสากล

และคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบไปดว้ย Butter milk, Frost, Oyster, Biscotti, Sand 

Dollar, Olive, Daffodil, Lemon 
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ภาพที 3-53  สีการเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดหูกวางทงั 5 ชุด 

 

 เพกา (Pheka) ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํเพกามาทดลองตามทฤษฎีเสน้ตรงโดย

แบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 9 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบั เพกา 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัเพกา 

 ชุดที 3 เกลือแกงกบั เพกา 
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 ชุดที 4 สารสม้กบัเพกา 

 ชุดที 5 มะนาวกบัเพกา 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบัเพกา 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-54  สีขีเถา้ไมม้ะขามกบั เพกา ตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากเพกา ตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 1 

สีทีทดลองนีพบว่าสีเพกาทีผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีค่า pH 13-14 ซึงเพกามีลกัษณะ 

สีเขียวเหลืองและสีเทา เมือลดเพกาและเพิมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม จุดที 2 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 90% 

เพกา 10%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อน จุดที 3 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 80% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อน จุดที 4 

(ขีเถา้ไมม้ะขาม 70% เพกา 30%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อน จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% เพกา 40%) ได ้

เฉดสีเขียวขีมา้ จุดที 6 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 50% เพกา 50%) ไดเ้ฉดสีสีเหลือง-เขียวขีมา้ จุดที 7 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 40% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 30% เพกา 70%) ได้

เฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ จุดที 9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% เพกา 80%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ จุดที 10 

(ขีเถา้ไมม้ะขาม 10% เพกา 90%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวขีมา้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็น

กรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขาม อยูที่ pH 13-14 จะทาํใหสี้หูกวางเกิดปฎิกิริยาเนืองจากโครงสร้าง 

สูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของเพกาจึงทาํใหสี้ของหูกวาง

เปลียนแปลงไปเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม 

ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัเพกา  

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-55  สีปูนเปลือกหอยแครงเผากบัเพกาตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากเพกาตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 2 

สีทีทดลองนีพบว่าสีเพกาทีผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีค่า pH 11-12 มีลกัษณะสี

เหลืองเขม้และสีขาว เมือลดวตัถุดิบเพกาและเพิมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา จุดที 2  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 90% เพกา 10%) ไดเ้ฉดสีเขียวใสสีไม่ติดกระดาษ จุดที 3 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 80% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวใสสีไม่ติดกระดาษ จุดที 4 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 70% 

เพกา 30%) ไดเ้ฉดสีเขียวใสสีไม่ติดกระดาษ จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% เพกา 40%) ได้

เฉดสีเขียวใสสีไม่ติดกระดาษ จุดที 6 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 50% เพกา 50%) ไดเ้ฉดสีเขียวใส 

สีไม่ติดกระดาษ จุดที 7 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 8 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 30% เพกา 70%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% เพกา 80%) ได้

เฉดสีเขียว จุดที 10 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 10% เพกา 90%) ไดเ้ฉดสีเขียว โดยสารละลายปูน

เปลือกหอยแครงเผากบัเพกาซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูน 

เปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหเ้พกาเปลียนสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบส

ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของเพกาจึงทาํใหสี้ของเพกาเปลียนแปลงไปจึงเกิด 

การเปลียนแปลงของสีเขียว แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 3 เกลือแกงกบัเพกา 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-56  สีเกลือแกงกบั เพกา ตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากเพกาตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 3 

สีทีทดลองนีพบว่าสีเพกาผสมสารละลายเกลือแกงซึงมีค่า pH 6-7 มีลกัษณะสีเหลือง และสีขาว เมือ

ลดวตัถุดิบเพกาและเพิมสารละลายเกลือแกง จุดที 2 (เกลือแกง 90% เพกา 10%) ไดเ้ฉดสีเขียว-

เหลือง จุดที 3 (เกลือแกง 80% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง จุดที 4 (เกลือแกง 70% เพกา 30%) 

ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง จุดที5 (เกลือแกง 60% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 6 (เกลือแกง 50% เพกา

50%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 7 (เกลือแกง 40% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเขียวจุดที 8 (เกลือแกง 30% เพกา

70%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 9 (เกลือแกง 20% เพกา 80%) ไดเ้ฉดสีเขียวจุดที 10 (เกลือแกง 10% เพกา

90%) ไดเ้ฉดสีเขียว ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 

จะทาํใหส้ารละลายของเพกาไม่เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกงซึงมี

ภาวะเป็นกลางไม่ไดท้าํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของเพกาจึงทาํใหสี้ของเพกายงัคงรูป 

สีเดิม แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้กบัเพกา  

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-57  สีสารสม้กบัเพกา ตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากเพกาตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 4 

สีทีทดลองนีพบว่าสีเพกาทีผสมสารละลายสารสม้ซึงมีค่า pH 3-4 มีลกัษณะสีเขียวเหลือง และ 

สีขาว เมือลดวตัถุดิบหูกวางและเพิมสารละลายสารสม้จุดที 2 (สารสม้ 90% เพกา 10%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง จุดที 3 (สารสม้ 80% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 4 (สารสม้ 70% เพกา 30%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง จุดที5 (สารสม้ 60% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 6 (สารสม้ 50% เพกา 50%) ไดเ้ฉด

ชมพสีูเหลือง จุดที 7(สารสม้ 40% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (สารสม้ 30% เพกา 70%) ได้

เฉดสีเหลือง จุดที 9 (สารสม้ 20% เพกา 80%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 10 (สารสม้ 10% เพกา 90%) ได้

เฉดสีเหลืองเขียว โดยแต่ละจุดจะมีความสดเขม้มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะ 

ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจาก

โครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของเพกาจึงทาํใหสี้ของเพกาเปลียนสีเหลืองแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายสารสม้ 

ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 5 มะนาวกบัเพกา 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-58  สีมะนาวกบัเพกา ตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากเพกาตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 4 

สีทีทดลองนีพบว่าสีเพกาทีผสมสารละลายมะนาวซึงมีค่า pH 1-2 มีลกัษณะสีเหลือง และสีขาว เมือ

ลดวตัถุดิบเพกาและเพิมสารละลายมะนาวจุดที 2 (มะนาว 90% เพกา 10%) ไดเ้ฉดสีเหลืองใส 

(สีติดกระดาษเลก็นอ้ย) จุดที 3 (มะนาว80 % เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองใส (สีติดกระดาษเลก็นอ้ย) 

จุดที 4 (มะนาว 70% เพกา 30%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว จุดที 5 (มะนาว 60% เพกา 40%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง จุดที 6 (มะนาว 50% เพกา 50%) ไดเ้ฉดชมพสีูเหลืองสด จุดที 7 (มะนาว 40% เพกา 60%) 

ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 8 (มะนาว 30% เพกา 70%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (มะนาว 20% เพกา 80%) 

ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 10 (มะนาว 10% เพกา 90%) ไดเ้ฉดสีเหลือง โดยแต่ละจุดจะมีความสดเขม้

มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือเพกาอยูใ่นภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 

จะทาํใหเ้พกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไป

ทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของเพกาจึงทาํใหสี้ของเพกา มีสีทีใสและสว่างแตกต่างกนั

ตามความเขม้ขน้ของสารละลายมะนาวทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีเพกาทีเกิดจากวสัดุที 

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสาร เปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามเฉดสีได ้

ดงันี 
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ภาพที 3-59  เฉดสีเพกา 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 4, 5, 6, 8, 9 เพือใชใ้นการเรียงสีวงสี 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 6, 7, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 6, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 4, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 4, 6, 7, 8, 9 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 ในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 
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ภาพที 3-60  ชุดระบบโครงสีเพกา 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดเพกาทงั5 ชุด และจากการคน้ควา้ วรรณกรรม

เมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั ยคูอมจาํกดั, 

2543) พบว่า สีเพกาทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทยเขียวไพร หญา้แพรกอ่อน นวล 

เลือมประภสัสร เลือมเหลือง เขียวไข่กา เขียวกลาง งาชา้ง หมอกสีเพกาทีผสมมีลกัษณะโทนสีสากล

และคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Bone, Hazel wood, Butter milk, Sage, 

Oyster, Ivory, Sand Dolla, Olive, Granola 
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ภาพที 3-61  สีการเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดเพกา ทงั 5 ชุด 

 

 อญัชนั (Butterfly pea) ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํอนัชญัมาทดลองตามทฤษฎี 

เสน้ตรง โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 9 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ กบัอญัชนั 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัอญัชนั 

 ชุดที 3 เกลือแกงกบัอญัชนั 
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 ชุดที 4 สารสม้กบัอญัชนั 

 ชุดที 5 มะนาวกบัอญัชนั 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามกบัอญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ 

       B =  อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-62  สีขีเถา้กบัอญัชนัตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากอญัชนัตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 1 

สีทีทดลองนีพบว่าสีอญัชนัทีผสมสารละลายขีเถา้ ซึงมีค่า pH 13-14 ซึงอญัชนั มีลกัษณะ 

สีนาํเงินและสีเทา เมือลดอญัชนัและเพิมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม จุดที 2 (ขีเถา้ 90% อญัชนั 10%) 

ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อน จุดที 3 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 80% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อน จุดที 4 (ขีเถา้ 70% 

อญัชนั 30%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อน จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 6 

(ขีเถา้ 50% แก่นขนุน 50%) ไดเ้ฉดสี เขียว จุดที 7 (ขีเถา้ 40% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเเขียว จุดที 8 

(ขีเถา้ 30% อญัชนั 70%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 9 (ขีเถา้ 20% อญัชนั 80%) ไดเ้ฉดสี เขียว จุดที 10 

(ขีเถา้ 10% อญัชนั 90%) ไดเ้ฉดสีเขียว ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ 

อยูที่ pH 13-14 จะทาํใหสี้อญัชนัเกิดปฎิกิริยาเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํ

ปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของหูอญัชนัจึงทาํใหสี้ของอญัชนัเปลียนแปลงไปเป็นสีเขียว

แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัอญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-63  สีปูนเปลือกหอยแครงเผากบัอญัชนัตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากอญัชนัตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 2 

สีทีทดลองนีพบว่าสีอญัชนัทีผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีค่า pH 11-12 มีลกัษณะสี

เขียวเหลือง และสีขาว เมือลดวตัถุดิบหูกวาง และเพิมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา จุดที 2 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 90% อญัชนั 10%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด (กระดาษเก็บตวัอยา่งสีติดสีเลก็นอ้ย) 

จุดที 3 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 80% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด (กระดาษเก็บตวัอยา่งสีติดสี

เลก็นอ้ย) จุดที 4 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 70% อญัชนั 30%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด (กระดาษเก็บตวัอยา่ง

สีติดสีเลก็นอ้ย) จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสี เขียวา จุดที 6 (ปูน

เปลือกหอยแครงเผา 50% อญัชนั 50%) ไดเ้ฉดสี เขียว จุดที 7 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% อญัชนั 

60%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 8(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 30% อญัชนั 70%) ไดเ้ฉดสีสี เขียว  

จุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% อญัชนั 80%) ไดเ้ฉดสี เขียว จุดที 10 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา

10% อญัชนั 90%) ไดเ้ฉดสีเขียว โดยสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผากบัอญัชนัซึงจะเห็นไดว้่า

เมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหอ้ญัชนัเป็นสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเบสไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของอญัชนัจึงทาํสี

ของอญัชนัเปลียนแปลงเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้ แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย

ปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 

 

 



196 

 ชุดที 3 เกลือแกงกบัอญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-64  สีเกลือแกงกบัอญัชนัตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากอญัชนัตามทฤษฎีเสน้ตรงในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 3 

สีทีทดลองนีพบว่าสีอญัชนัทีผสมสารละลายเกลือแกงซึงมีค่า pH 6-7 มีลกัษณะสีเขียวเหลือง และสี

ขาว เมือลดวตัถุดิบอญัชนัอญัชนัและเพิมสารละลายเกลือแกง จุดที 2 (เกลือแกง 90% อญัชนั 10%) 

ไดเ้ฉดเขียวใส จุดที 3 (เกลือแกง 80% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสี เขียว จุดที 4 (เกลือแกง 70% อญัชนั 

30%) ไดเ้ฉดเขียว จุดที 5 (เกลือแกง 60% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสี-เขียว จุดที 6 (เกลือแกง 50% 

อญัชนั 50%) ไดเ้ฉด เขียว จุดที 7 (เกลือแกง 40% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสี เขียว จุดที 8 (เกลือแกง 30% 

อญัชนั 70% ) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 9 (เกลือแกง 20% อญัชนั 80%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 10 (เกลือแกง 

10% อญัชนั 90%) ไดเ้ฉดสี เขียวซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง 

อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหส้ารละลายของอญัชนัไม่เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

เกลือแกงซึงมีภาวะเป็นกลางไม่ไดท้าํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของอญัชนัจึงทาํใหสี้

อญัชนัยงัคงรูปสีเดิมโดยกระดาษเก็บสีจะเก็บไดจ้ากสีนาํเงินเป็นสีเขียว แตกต่างกนัตามค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้กบัอญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-65  สีสารสม้กบัอญัชนัตามทฤษฎีเสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากอญัชนัตามทฤษฎีเสน้ตรง ในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 4 

สีทีทดลองนีพบว่าสีอญัชนัทีผสมสารละลายสารสม้ซึงมีค่า pH 3-4 มีลกัษณะสีนาํเงินและสีขาว 

เมือลดวตัถุดิบอญัชนัและเพิมสารละลายสารสม้จุดที 2 (สารสม้ 90% อญัชนั 10%) ไดเ้ฉดสีม่วง 

จุดที 3 (สารสม้ 80% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีม่วงจุดที 4 (สารสม้ 70% อญัชนั 30%) ไดเ้ฉดสีม่วง 

จุดที 5 (สารสม้ 60% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีม่วงจุดที 6 (สารสม้ 50% อญัชนั 50%) ไดเ้ฉดสีม่วง 

จุดที 7 (สารสม้ 40% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีม่วงจุดที 8 (สารสม้ 30% อญัชนั 70%) ไดเ้ฉดสีม่วงสด 

จุดที 9 (สารสม้ 20% อญัชนั 80%) ไดเ้ฉดสีม่วงจุดที 10 (สารสม้ 10% อญัชนั 90%) ไดเ้ฉดสีม่วง

โดยแต่ละจุดจะมีความสดเขม้มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหสี้ของอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

สารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของอญัชนัจึงทาํใหสี้ของ

อญัชนัเปลียนสีม่วงแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัใน 

แต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 5 มะนาวกบัอญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-66  สีมะนาวกบัอญัชนัตามทฤษฎี เสน้ตรง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากอญัชนัตามทฤษฎีเสน้ตรงในการทดลองนีพบว่าสีชุดที 5 

สีทีทดลองนีพบว่าสีอญัชนัทีผสมสารละลายมะนาวซึงมีค่า pH 1-2 มีลกัษณะสีนาํเงิน และ 

สีเขียวอ่อน เมือลดวตัถุดิบอญัชนัและเพิมสารละลายมะนาวจุดที 2 (มะนาว 90% อญัชนั 10%) ได้

เฉดสีม่วง จุดที 3(มะนาว 80% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 4(มะนาว 70% อญัชนั 30%) ไดเ้ฉด

สีม่วง จุดที 5 (มะนาว 60% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 6 (มะนาว 50% อญัชนั 50%) ไดเ้ฉด 

สีม่วง จุดที 7 (มะนาว 40% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 8 (มะนาว 30% อญัชนั 70%) ไดเ้ฉด 

สีม่วง จุดที 9 (มะนาว 20% อญัชนั 80%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 10 (มะนาว 10% อญัชนั 90%) ไดเ้ฉด 

สีม่วง โดยแต่ละจุดจะมีความสดเขม้มากขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมืออญัชนัอยูใ่นภาวะค่า

ความเป็นกรด-ด่างของมะนาวอยูที่ pH 1-2 จะทาํใหอ้ญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตร

ทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของอญัชนัจึง

ทาํใหสี้ของอญัชนั มีสีทีสดและสว่างแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายมะนาว 

ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวเิคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีอญัชนัทีเกิดจากวสัดุที 

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามเฉดสี 

ดงันี 
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ภาพที 3-67  เฉดสีอญัชนั 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 4, 7, 9, 10 เพือใชใ้นการเรียงสีวงสี 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 4, 5, 6, 7, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 5, 6, 7, 9 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 4, 5, 8, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

ผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 2, 3, 5, 7, 9, 10 เพือใชใ้นการในเรียงสีวงสี 

 ในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 
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ภาพที 3-68  ชุดระบบโครงสีอญัชนั 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดอญัชนัทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรม เมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีอญัชนัทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทยมอครามกลาง 

มอคราม (2) มอครามอ่อน (กายเมขลา) เผอืก เทาเขียว เมฆ เขียวไข่กา มอหมึก ขาวขาบ สีอญัชนั 

ทีผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Mint, Frost, 

Slate, Pistachio, Periwinkle, Lavender, Silver, Cloud, Stone 
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ภาพที 3-69  สีการเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดอญัชนั ทงั 5 ชุด 

 

 การทดลองวตัถุดิบ 3 ชนิด 

 ในงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัทาํการทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า โดยใชว้ตัถุดิบที

กล่าวไวข้า้งตน้ ตามตารางตงัแต่สูตร 21 จุด โดยผูว้จิยัเลือกเฉพาะจุดทีมีส่วนผสมหลกัจาํนวน 

3 ชนิด จาํนวน 6 จุด คือ 5, 8, 9, 12, 13 และ 14 
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ภาพที 3-70  สูตรส่วนผสมโดยทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า จาํนวน 6 จุด 

 

ตารางที 3-1  การผสมวตัถุดิบ 3 ชนิด ตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า 

 

จุดท ี A B C 

5 60 20 20 

8 40 40 20 

9 40 20 40 

12 20 60 20 

13 20 40 40 

14 20 20 60 

 

 การทดลองหาสดัส่วนผสมของสีทีมาจากวสัดุธรรมชาติทีสามารถของแต่ละจุดทงัหมด 

6 จุด โดยผูว้ิจยัแบ่งการทดลอง ดงันี 
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 ฝาง ขมิ น ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํฝางและขมินมาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง ขมิน 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง ขมิ น 

 ชุดที 3 เกลือแกงฝาง ขมิ น 

 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง ขมิ น 

 ชุดที 5 มะนาว ฝาง ขมิ น 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง ขมิน 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ฝาง 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-71  สีขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง ขมิ น  
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สีฝาง ขมิ น ผสมขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสีเป็นสีแดง สีเหลือง และสีเทา เมือทาํ 

การผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% 

ฝาง 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีสม้นาํตาล จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ฝาง 40% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสี

ชมพสูม้คลาํ จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ฝาง 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีสม้นาํตาล จุดที 12 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 20% ฝาง 60% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีม่วงชมพ ูจุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ฝาง 40% 

ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีม่วงชมพ ูจุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ฝาง 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีแดง

นาํตาล ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํให้

สารละลายของฝางและขมิ นเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมี

ภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและขมิ นจึงทาํใหโ้ครงสร้าง

สูตรทางเคมีของฝางเปลียนสีเป็นสีม่วงอมแดงเขม้และขมินเปลียนเป็นสีสม้อมนาํตาล เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นนาํตาลสม้อ่อนจนถึงสีม่วงอมแดงเขม้

แต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามทีแตกต่างกนัในแต่ละจุด

ลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษ

ได ้
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 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง ขมิ น 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ฝาง 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-72  สีปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง ขมิ น 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 2 สี ฝาง ขมิ น ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง 

สีเหลือง และสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ฝาง 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลสม้อ่อน จุดที 8 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ฝาง 40% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

40% ฝาง 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีชมพอูมม่วง จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 60% 

ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีแดงอมม่วง จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉด

สีแดงอมม่วงอ่อน จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดแดงอมม่วง

อ่อน ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 

จะทาํใหส้ารละลายของฝางและขมิ นเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูน 

เปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นเบสเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและ 
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ขมิ นจึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสีเป็นสีม่วงอมแดงและขมิ นชนัเปลียนเป็นสีสม้อมนาํตาล เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้นาํตาลอ่อนจนถึงสีม่วงอมแดงเขม้

แต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ทีแตกต่างกนัใน 

แต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง ฝาง ขมิ น  

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ฝาง 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-73  สีเกลือแกง ฝาง ขมิ น 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 3 สี ฝาง ขมิ น ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเหลือง และสีขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายเกลือแกง พบว่า จุดที5 (เกลือแกง 60%  

ฝาง 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 8 (เกลือแกง 40% ฝาง 40% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ู

อมแดง จุดที9 (เกลือแกง 40% ฝาง 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉด ชมพอู่อน จุดที 12 (เกลือแกง 20% 

ฝาง 60% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีแดงอมชมพ ูจุดที 13 (เกลือแกง 20% ฝาง40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉด 

สีชมพอูมสม้ จุดที 14 (เกลือแกง 20% ฝาง 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสม้คลาํ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือใน 
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ภาวะสารละลายค่าความเป้นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหฝ้างขมิ นคงสีเดิมเนืองจาก

โครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตร 

ทางเคมีของฝางและขมิ นแต่ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและขมิ นยงัคงสีเดิมเมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีชมพมู่วงจนถึงสีชมพแูดงแตกต่าง

กนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายเกลือแกงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง ขมิ น  

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ฝาง 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-74  สี สารสม้ ฝาง ขมิ น 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 4 สี ฝาง ขมิ น ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเหลือง และสีขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายสารสม้ พบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% ฝาง 20% 

ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 8 (สารสม้ 40% ฝาง 40% ขมิน 20%) ไดเ้ฉดสีสม้ สดสว่าง จุดที 9 

(สารสม้ 40% ฝาง 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีสม้เขม้ จุดที 12 (สารสม้ 20% ฝาง 60% ขมิ น 20%) ได้
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เฉดสีสม้ จุดที 13 (สารสม้ 20% ฝาง 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 14 (สารสม้ 20% ฝาง 20% 

ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีสม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้อยูที่ PH 3-4 

จะทาํใหส้ารละลายของฝางและขมิ นเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมี

ภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและขมิ นจึงทาํใหสี้ของฝาง

เปลียนสีเป็นสีสม้และขมิ นเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3  

ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้ทีสดใสสว่างแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย

สารสม้ ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ฝาง ขมิ น 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ฝาง 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-75  สี มะนาว ฝาง ขมิ น 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 5 สี ฝาง ขมิ น ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเหลือง และเสีขียว

อ่อน เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายมะนาว พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% 
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ฝาง 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดเหลืองสดสว่าง จุดที 8 (มะนาว 40% ฝาง 40% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉด

เหลือง-สม้ จุดที9 (มะนาว 40% ฝาง 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขม้ จุดที12 (มะนาว 20%  

ฝาง 60% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีสม้สด จุดที 13 (มะนาว 20% ฝาง 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสม้ จุดที 14 

(มะนาว 20% ฝาง 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสม้อมเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็น

กรด-ด่าง ของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหส้ารละลายของฝางและขมิ น

เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยา

กบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและขมินจึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสีเป็นสีสม้เหลืองและขมิ น

เปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้เหลือง

สดแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายมะนาว ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีฝางขมิ นทีเกิดจากวสัดุที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้น เมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามเฉดสี

ได ้ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-76  เฉดสีฝางขมิ น 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 



210 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง โดยอยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง โดยอยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-77  ชุดระบบโครงสีฝางขมิ น 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดฝางขมิ นทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีฝางและขมิ นทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย ประกอบดว้ย

มอครามกลาง มอคราม (2) มอครามอ่อน (กายเมขลา) เผอืก เทาเขียว เมฆ เขียวไข่กา มอหมึก  

ขาวขาบ สีฝางและขมินทีผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) 
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ประกอบดว้ย Lavender, Bronze, Apricot, Hazel wood, Plu,m Dandelion, Grape, Blush, Tiger, 

Fire, Marigold, Sand Stone, Ruby, Red, Ginger 

 

 
 

ภาพที 3-78  สีการเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดฝางขมิ น ทงั 5 ชุด 

 

 ฝาง แก่นขนุน ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํฝางและแก่นขนุนมาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง แก่นขนุน 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง แก่นขนุน 
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 ชุดที 3 เกลือแกง ฝาง แก่นขนุน 

 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง แก่นขนุน 

 ชุดที 5 นาํมะนาวฝาง แก่นขนุน 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง แก่นขนุน 

 กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

      B =  ฝาง 

      C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-79  สี ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง แก่นขนุน 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 1 สี ฝาง แก่นขนุน ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสีเป็น สีแดง สีเหลือง 

และสีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 

(ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% ฝาง 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีครีม-สม้อ่อนซีด จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 

40% ฝาง 40% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีครีม-สม้อ่อนซีด จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ฝาง 20% 

แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีครีม-สม้เหลืองโดยมีความสว่างมากขึน จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20%  

ฝาง 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีครีม-สม้อ่อนซีด จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ฝาง 40%  

แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสม้อ่อนซีดความสว่าง จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ฝาง 20% แก่นขนุน 
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60%) ไดเ้ฉดเหลือง-สม้ อ่อนซีดความสว่าง ซึงจะเห็นไดว้า่เมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของ

ขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลายของฝางและแก่นขนุนเปลียนแปลงสีเนืองจาก

โครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้าง 

สูตรทางเคมีของฝางและแก่นขนุนจึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสีเป็นสีม่วงอมแดงเขม้และแก่นขนุน

เปลียนเป็นสีเหลือง-นาํตาลเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็น

นาํตาล-สม้เขม้แต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายขีเถา้ถ่านไมม้ะขาม ที

แตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีลืน 

ทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง แก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ฝาง 

       C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-80  สีปูนเปลือกหอยแครงเผาฝางแก่นขนุน 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 2 สีฝาง แก่นขนุน ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง  

สีเหลือง และสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ฝาง 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสม้ จุดที 8 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 40% ฝาง 40% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดแดง จุดที9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ฝาง 

20% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉด สม้-แดง จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 60% แก่นขนุน

20%) ไดเ้ฉดสีแดง จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 40% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดแดง 

จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดแดง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือใน

ภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผาอยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของฝาง

และแก่นขนุนเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะ

เป็นเบสเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและแก่นขนุนจึงทาํใหสี้ของฝางเปลียน

สีเป็นสีม่วงอมแดงและแก่นขนุนเปลียนเป็นสีหลือง-นาํตาลเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้-แดงเขม้แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของ

สารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง ฝาง แก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ฝาง 

       C = แก่นขนุน 
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ภาพที 3-81  สี เกลือแกง ฝาง แก่นขนุน 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 3 สี ฝาง แก่นขนุน ผสมเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเหลือง และสีขาว 

ตามลาํดบั เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง ฝาง แก่นขนุน พบว่า จุดที 5 

(เกลือแกง 60% ฝาง 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูแดง จุดที 8 (เกลือแกง 40% ฝาง 40%  

แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีชมพมู่วง จุดที9 (เกลือแกง 40% ฝาง 20% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ู

สม้ จุดที 8 จุดที 12 (เกลือแกง 20% ฝาง 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 13 (เกลือแกง 20% 

ฝาง 40% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูสม้เขม้ จุดที 14 (เกลือแกง 20% ฝาง 20% แก่นขนุน 60%) 

ไดเ้ฉดสีสม้ ตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง ของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7

จะทาํใหฝ้างและแก่นขนุนคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะ 

เป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและแก่นขุนแต่ไม่ทาํใหสี้ของฝาง

และแก่นขนุนยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีม่วง-

ชมพจูนถึงแดงม่วงโดยจะเห็นว่าสีจะเด่นทางสีฝางเนืองจากสีฝางเมือผสมสารละลายเกลือแกงแลว้

จะคงสีไดเ้ขม้ขน้และชดัเจนมากกว่าสีแก่นขนุนแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของ

สารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง แก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ฝาง 

       C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-82  สี สารสม้ ฝาง แก่นขนุน 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 4 สี ฝาง แก่นขนุน ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเหลือง และสีขาว 

เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ ฝางและแก่นขนุน พบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% 

ฝาง 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีสม้สดสว่าง จุดที 8 (สารสม้ 40% ฝาง 40% แก่นขนุน 20%) ได้

เฉดสีสม้เขม้ จุดที 9 (สารสม้ 40% ฝาง 20% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉด สม้สว่างสดใส จุดที 8 จุดที 12 

(สารสม้ 20% ฝาง 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีชมพสูด จุดที 13 (สารสม้ 20% ฝาง 40%  

แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีสม้เขม้ จุดที 14 (สารสม้ 20% ฝาง 20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสม้ ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4จะทาํใหส้ารละลายของฝางและ

แก่นขนุนเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไป 

ทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและแก่นขนุนจึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสีเป็น 

สีชมพสูดและแก่นขนุนเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนั 
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สีจะเปลียนเป็นสม้-แดงทีสดใสสว่างแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย

สารสม้ ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ฝาง แก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ฝาง 

       C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 4-83  สี มะนาว ฝาง แก่นขนุน 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 5 สีฝาง แก่นขนุน ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเหลืองและ 

สีเขียวอ่อน พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% ฝาง 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสว่าง จุดที 8 

(มะนาว 40% ฝาง 40% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองอมสม้ จุดที9 (มะนาว 40% ฝาง 20%  

แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-สม้ จุดที 8 จุดที 12 (มะนาว 20% ฝาง 60% แก่นขนุน 20%) ได ้

เฉดสีสม้สด จุดที 13 (มะนาว 20% ฝาง 40% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสม้ จุดที 14 (มะนาว 20% ฝาง 

20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสีสม้เขม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว 

อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหฝ้างและแก่นขนุนเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาว 
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ซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและแก่นขนุนจึงทาํให ้

สีของฝางเปลียนสีเป็นสีสม้เหลืองและแก่นขนุนปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้เหลืองแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของ

สารละลายมะนาว ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีฝางแก่นขนุนทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารที

ไดม้าจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-84  เฉดสีฝาง แก่นขนุน 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 
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 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-85  ชุดระบบโครงสีฝาง แก่นขนุน 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดฝาง แก่นขนุนทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีฝางและแก่นขนุนทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย ประกอบ

ไปดว้ย เลือมพราย ฝาง หมอก ดินแดงตดั เมฆสนทยา ทองแดง หมากสุก หงชาด แดงตดัดิน นาํผงึ 

หมอ้ใหม่ ชา้งเผอืก ม่วงชาด ม่วงตอง และ สีฝางและแก่นขนุทีผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบั

สีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบไปดว้ย Brick, Cherry, Rosy own, Dark salmon, Coconut, 

Peru, Sepia, Bone, Dark orange, Sandy brown, Bisque, Coral, Wild Ginger, Rosewood, Firebric 



220 

 
 

ภาพที 3-86  สีการเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดฝาง แก่นขนุน ทงั 5 ชุด 

 

 ฝาง และ หูกวาง ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํฝางหูกวางมาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง หูกวาง 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง หูกวาง 

 ชุดที 3 เกลือแกง ฝาง หูกวาง 

 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง หูกวาง 
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 ชุดที 5 นาํมะนาว ฝาง หูกวาง 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ฝาง 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-87  สี ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี ฝาง หูกวาง ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงสีเขียว และ 

สีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 60% ฝาง 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อนคลาํ จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ฝาง 40% 

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพคูลาํ จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ฝาง 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ู

จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ฝาง 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพอูมสม้ จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม

20% ฝาง 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ฝาง 20% หูกวาง 60%) ได้
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เฉดสีสม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํ

ใหส้ารละลายของฝางและหูกวางเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขาม

ซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและหูกวางจึงทาํใหสี้ของ

ฝางเปลียนสีเป็นสีม่วงอมแดงเขม้และหูกวางเปลียนเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบ

ของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีชมพจูนถึงสีสม้แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ฝาง 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-88  สี ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สี ฝาง หูกวาง ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีแดง สีเขียว 

และสีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาพบว่า 

จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ฝาง 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อน จุดที 8  
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(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ฝาง 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพคูลาํ จุดที 9 (ปูนเปลือก 

หอยแครงเผา 40% ฝาง 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20%  

ฝาง 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพอูมสม้ จุดที 13(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 40% หูกวาง 

40%) ไดเ้ฉดสม้ จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีสม้ ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผาอยูที่ pH 11-12 จะทาํให้

สารละลายของฝางและหูกวางเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูน 

เปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นเบสเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและ 

หูกวางจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางเปลียนสีเป็นสีม่วงอมแดงเขม้และหูกวางเปลียนเป็น

สีเหลือง-เขียวขีมา้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีชมพจูนถึง 

สีสม้แต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนั

ในแต่ละจุดลาํดบัตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกงฝาง หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ฝาง 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-89  สี เกลือแกง ฝาง หูกวาง 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 3 สี ฝาง หูกวาง ผสมเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเขียว และสีขาว ตามลาํดบั 

เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง ฝาง หูกวาง พบว่า จุดที 5 (เกลือแกง 60% 

ฝาง 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดชมพ-ูแดง จุดที 8 (เกลือแกง 40% ฝาง 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดชมพู

ม่วง จุดที 9 (เกลือแกง 40% ฝาง 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉด ชมพ-ูสม้จุดที 12 (เกลือแกง 20% ฝาง 60% 

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดชมพ ูจุดที 13 (เกลือแกง 20% ฝาง 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดชมพ-ูสม้เขม้  

จุดที 14 (เกลือแกง 20 % ฝาง 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสม้ ตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะ 

ค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหฝ้างและหูกวาง คงสีเดิมเนืองจาก

โครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตร 

ทางเคมีของฝางและหูกวาง แต่ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและหูกวาง ยงัคงสีเดิม 

เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีม่วง-ชมพจูนถึงแดงม่วง 

 

 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้  

       B =  ฝาง 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-90  สี สารสม้ ฝาง หูกวาง 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 4 สี ฝาง หูกวาง ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเหลือง และสีขาว 

เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ ฝางและ หูกวาง พบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% 

ฝาง 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีสม้สดสว่าง จุดที 8 (สารสม้ 40% ฝาง 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉด 

สีสม้เขม้ จุดที 9 (สารสม้ 40% ฝาง 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉด สม้สว่างสดใส จุดที 8 จุดที 12 

(สารสม้ 20% ฝาง 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพสูด จุดที 13 (สารสม้ 20% ฝาง 40% หูกวาง 40%) 

ไดเ้ฉดสีสม้เขม้ จุดที 14 (สารสม้ 20% ฝาง 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือใน

ภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของฝางและหูกวาง 

เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและหูกวาง จึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสีเป็นสีชมพสูดและหูกวาง 

เปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้-แดง 

ทีสดใสสว่างแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละ

จุดลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ฝาง หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ฝาง 

       C = หูกวาง 
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ภาพที 3-91  สี มะนาว ฝาง หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 5 สีฝาง หูกวาง ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงและ เหลือง พบว่า 

จุดที 5 (มะนาว 60% ฝาง 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสว่าง จุดที 8 (มะนาว 40% ฝาง 40%  

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองอมสม้ จุดที9 (มะนาว 40% ฝาง 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-สม้ 

จุดที 8 จุดที 12 (มะนาว 20% ฝาง 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีสม้สด จุดที 13 (มะนาว 20% ฝาง 40% 

หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสม้ จุดที 14 (มะนาว 20% ฝาง 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีสม้เขม้ ซึงจะเห็น 

ไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาวอยูที่ pH1-2 จะทาํใหฝ้างและแก่นขนุน

เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยา

กบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและหูกวาง จึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสีเป็นสีสม้เหลืองและ 

หูกวางเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็น 

สม้เหลืองแต่แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายมะนาว ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีฝางหูกวางทีเกิดจากวสัดุที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะโดยจะเป็นสารที
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ไดม้ากจากภูมิปัญญาพืนบา้น เมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตาม

เฉดสีไดด้งันี 

 

 
 

ภาพที 3-92  เฉดสีฝาง หูกวาง 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่างอยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 
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ภาพที 3-93  ชุดระบบโครงสีฝาง หูกวาง 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดฝางหูกวางทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีฝางและหูกวางทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย

ประกอบดว้ย ไมก้ฤษณา มุกสุข เปลือกขา้วโพด เผอืก ม่วงชาดกลาง ฟ้าแลบ หงสบาท หมอ้ใหม่ 

หงชาด หงดิน นาก หงเสน ทองแดง แดงดอกกระมุท บวัโรย และ สีฝางและหูกวางทีผสมมีลกัษณะ

โทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Red, Flaxen, Biscotti, Granola, 

Lavender, Beige, Hazel wood, Cantaloupe, Coral, Peach, Salmon, Latte, Oat, Rose wood, Blush 
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ภาพที 3-94  สีการเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดฝางหูกวางทงั 5 ชุด 

 

 ฝาง เพกา ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํฝางเพกามาทดลองตามทฤษฎี สามเหลียม

ดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง เพกา 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง เพก 

 ชุดที 3 เกลือแกง ฝาง เพกา 

 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง เพกา 

 ชุดที 5 นาํมะนาวฝาง เพกา 
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 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง เพกา 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ฝาง 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-95  สี ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง เพกา 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 1 สี ฝาง เพกา ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง เขียว และเทา 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 60% ฝาง 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวคลาํ จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ฝาง 40% เพกา 

20%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลอ่อน จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ฝาง 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีนาํตาล-เขียว

จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ฝาง 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีชมพคูลาํ จุดที13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% 

ฝาง 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ฝาง 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสี

ชมพ ูซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํให้

สารละลายของฝางและเพกา เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมี

ภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและเพกา จึงทาํใหสี้ของฝาง

เปลียนสีเป็นสีม่วงอมแดงเขม้และเพกา เปลียนเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของ
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สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีชมพจูนถึงสีนาํตาลแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-

ด่างของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัตามลาํดบั 

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง เพกา 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ฝาง 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-96  ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง เพกา 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สี ฝาง เพกา ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสีเป็นสีแดง สีเขียว 

และสีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาพบว่า 

จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ฝาง 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีม่วงอ่อน จุดที 8 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 40% ฝาง 40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ฝาง 20% 

หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉด 

สีชมพ-ูแดง จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสม้ จุดที 14  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีนาํตาล-สม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะ

ค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผาอยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของฝางและ 
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เพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นเบส 

เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและเพกาจึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสีเป็นสีม่วง

อมแดงเขม้และเพกาเปลียนเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสม

กนัสีจะเปลียนเป็นสีชมพมู่วงจนถึงสีสม้แต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย

ปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง ฝาง เพกา 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ฝาง 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-97  สี เกลือแกง ฝาง เพกา 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 3 สี ฝาง เพกา ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเขียว และสีขาว 

ตามลาํดบั เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง ฝาง เพกา พบว่า จุดที 5 

(เกลือแกง 60% ฝาง 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดชมพ-ูแดง จุดที 8 (เกลือแกง 40% ฝาง 40% เพกา 20%) 

ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 9 (เกลือแกง 40% ฝาง 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 12 (เกลือแกง 20% ฝาง 

60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 13 (เกลือแกง 20% ฝาง 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 14 
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(เกลือแกง 20% ฝาง 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีสม้ ตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7จะทาํใหฝ้างเพกา คงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตร 

ทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและ

เพกา แต่ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและเพกายงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสี ชมพจูนถึงสม้โดยจะเห็นว่าสีจะเด่นทางสีฝางเนืองจากสี

ฝางเมือผสมสารละลายเกลือแกงแลว้จะคงสีได ้

 

 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง เพกา 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ฝาง 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-98  สีสารสม้ ฝาง เพกา 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 4 สี ฝาง เพกา ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเขียว และสีขาว เมือ

ทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ ฝางเพกาพบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% ฝาง 20% 

เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีชมพุสดสว่าง จุดที 8 (สารสม้ 40% ฝาง 40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีชมพเูขม้  

จุดที 9 (สารสม้ 40 % ฝาง 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีสม้สวา่งสดใส จุดที 8 จุดที 12 (สารสม้ 20% 



234 

ฝาง 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีชมพสูด จุดที 13 (สารสม้ 20% ฝาง 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีสม้-

ชมพเูขม้ จุดที 14 (สารสม้ 20% ฝาง 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของฝางและเพกาเปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตร

ทางเคมีของฝางและเพกาจึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสีเป็นสีชมพสูดและเพกาเปลียนเป็นสีเหลืองสด 

เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นชมพ-ูสม้ทีสดใสสว่างแต่แตกต่าง

กนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายสารสม้ ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ฝาง เพกา 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ฝาง 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-99  สี มะนาว ฝาง เพกา 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 5 สีฝาง เพกา ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงและสีเขียว พบว่า จุดที 5 

(มะนาว 60% ฝาง 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (มะนาว 40% ฝาง 40% เพกา 20%) ได้

เฉดสีเหลือง-สม้ จุดที 9 (มะนาว 40% ฝาง 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 (มะนาว 20% 
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ฝาง 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีสม้สด จุดที 13 (มะนาว 20% ฝาง 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสม้ จุดที 14 

(มะนาว 20% ฝาง 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีสม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหฝ้างและแก่นขนุนเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและเพกา 

จึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสีเป็นสีสม้เหลืองและเพกาเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบ

ของสารละลายทงั3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้เหลืองแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของ

สารละลายมะนาว ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีฝางเพกาทีเกิดจากวสัดุที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสาร เปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามเฉดสี 

ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-100  เฉดสีฝาง เพกา 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 
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 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-101  ชุดระบบโครงสีฝาง เพกา 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดฝางเพกาทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีฝางและเพกาทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทยประกอบไป

ดว้ย ไมก้ฤษณา มุกสุข เปลือกขา้วโพด เผอืก ม่วงชาดกลาง ฟ้าแลบ หงสบาท หมอ้ใหม่ หงชาด 

หงดิน นาก หงเสน ทองแดง แดงดอกกระมุท บวัโรยสีฝางและเพกาผสมมีลกัษณะโทนสีสากล  
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และคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบไปดว้ย Red, Flaxen, Biscotti, Granola, Lavender, 

Beige, Hazel wood, Cantaloupe, Coral, Peach, Salmon, Latte, Oat, Rose wood, Blush 

 

 
 

ภาพที 3-102  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดฝางเพกาทงั 5 ชุด 

 

 ฝาง อญัชนั ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํฝางอญัชนัมาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง อญัชนั 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง อญัชนั 
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 ชุดที 3 เกลือแกง ฝาง อญัชนั 

 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง อญัชนั 

 ชุดที 5 นาํมะนาว ฝาง อญัชนั 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ฝาง 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-103  สีขีเถา้ไมม้ะขาม ฝาง อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี ฝาง อญัชนั ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง นาํเงิน และเทา 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 60% ฝาง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีครีมอ่อนซีด จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ฝาง 40% 

อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีครีม-ชมพอู่อนซีด จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40 % ฝาง 20% อญัชนั 40%) ได้

เฉดสีครีม-สม้ จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ฝาง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อน จุดที 13 

(ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ฝาง 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดชมพอูมม่วงอ่อน จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% 

ฝาง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดม่วงอมชมพอู่อนซีด ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง
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ของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลายของฝางและอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจาก

โครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตร

ทางเคมีของฝางและอญัชนัจึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสีเป็นสีม่วงอมแดงเขม้และอญัชนัเปลียนเป็น 

สีเขียวเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นนาํตาลชมพอู่อนจนถึง

สีชมพอูมม่วงอ่อนซีดซึงแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ที

แตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีความเป็นด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีใหลื้นใหสี้ไม่

สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ฝาง 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-104  สี ปูนเปลือกหอยแครงเผา ฝาง อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สี ฝาง อญัชนั ผสมสาระลายนปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง นาํเงิน 

และขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของปูนเปลือกหอยแครงเผา สี ฝางและ

อญัชนั พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ฝาง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดชมพ ูจุดที 8 
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(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ฝาง 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดชมพมู่วง จุดที9 (ปูนเปลือกหอยแครง

เผา 40% ฝาง 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉด ชมพอู่อนจุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 60% 

อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดชมพแูดง จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉด

ชมพแูดงอ่อน จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดม่วงอ่อน ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH11-12 จะทาํใหฝ้าง

และอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีภาวะ

เป็นเบสเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและอญัชนัจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตร 

ทางเคมีของฝางเปลียนสีเป็นสีม่วงและอญัชนัเปลียนเป็นสีเขียวเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลาย

ทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสี ชมพมู่วงจนถึงสีชมพแูดงแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง ฝาง อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ฝาง 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-105  สี เกลือแกง ฝาง อญัชนั 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 3 สี ฝาง อญัชนั ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง นาํเงิน และขาว 

ตามลาํดบั เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง ฝางและอญัชนั พบว่า จุดที 5 

(เกลือแกง 60% ฝาง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดม่วงอมชมพ ูจุดที 8 (เกลือแกง 40 % ฝาง 40% อญัชนั 

20%) ไดเ้ฉดแดงม่วง จุดที 9 (เกลือแกง 40% ฝาง 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉด ม่วง จุดที12 (เกลือแกง 

20% ฝาง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดแดง จุดที 13 (เกลือแกง 20% ฝาง 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดแดง

ชมพ ูจุดที 14 (เกลือแกง 20% ฝาง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดแดงม่วง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่า

ความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหฝ้างและอญัชนัคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้าง

สูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝาง

และอญัชนัแต่ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและอญัชนัยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบ

ของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสี ชมพมู่วงจนถึงสีชมพแูดงแต่แตกต่างกนัตามค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของสารละลายเกลือแกงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง อญัชนั 

  กาํหนดให ้   A = สารสม้ 

        B =  ฝาง 

        C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-106  สีสารสม้ ฝาง อญัชนั 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 4 สี ฝาง อญัชนั ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง นาํเงิน และขาว เมือ 

ทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ ฝางและอญัชนั พบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60%  

ฝาง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดชมพสูดสว่าง จุดที 8 (สารส้ม 40% ฝาง 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสี

สม้อมชมพสูดใสสว่าง จุดที 9 (สารสม้ 40% ฝาง 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีชมพแูดงสว่างสดใส 

จุดที 12 (สารสม้ 20% ฝาง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีชมพสูด จุดที 13 (สารสม้ 20% ฝาง 40% 

อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีแดงเขม้สดสว่าง จุดที 14 (สารสม้ 20% ฝาง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีแดง

สดสว่าง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํให้

สารละลายของฝางและอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะ

เป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและอญัชนัจึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสี

เป็นสีชมพแูดงสดใสและอญัชนัเปลียนเป็นสีม่วงสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3  

ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีแดงชมพสูดจนถึงสีชมพแูแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของ

สารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ฝาง อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ฝาง 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-107  สีมะนาวฝาง อญัชนั 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 5 สีฝาง อญัชนั ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง นาํเงิน พบว่า จุดที 5 

(มะนาว 60% ฝาง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดเหลืองสว่าง จุดที 8 (มะนาว 40% ฝาง 40% อญัชนั 20%) 

ไดเ้ฉดเขียวอมเหลือง จุดที9 (มะนาว 40% ฝาง 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉด เหลืองเขียว จุดที 12 

(มะนาว 20% ฝาง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีสม้อ่อน จุดที 13 (มะนาว 20% ฝาง 40% อญัชนั 40%) 

ไดเ้ฉดเหลืองอมเขียวซีด จุดที 14 (มะนาว 20% ฝาง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดเขียวซีดจาง 

ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํให้

สารละลายของฝางและอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะ

เป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของฝางและอญัชนัจึงทาํใหสี้ของฝางเปลียนสี

เป็นสีเหลืองสม้สดใสและอญัชนัเปลียนเป็นสีม่วงสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 

ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีสม้เหลืองจนถึงสีเขียวซีดแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของ

สารละลายมะนาวทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีฝางอญัชนัทีเกิดจากวสัดุ 

ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้น เมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามเฉดสี 

ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-108  เฉดสีฝาง อญัชนั 
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 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็น กรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-109  ชุดระบบโครงสีฝางอญัชนั 
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 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดฝางอญัชนัทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีฝางและอญัชนั ทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย 

ประกอบดว้ย ขาวปนเพชร ขาวขาบ นวลเทา เผอืก หมอก ม่วงชาดกลาง หงสบาท แดงดอกกระมุท 

บวัโรย มุกสุข กากี เขียวไข่กาและ สีฝางและอญัชนั ผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสี

ภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Mint, Periwinkle, Scarlet, Taffy, Rosewood, Salmon, 

Silver, Pistachio, Cloud, Granola, Lavender, Beige, Hazel wood, Latte, Oat 

 

 
 

ภาพที 3-110  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดฝางอญัชนัทงั 5 ชุด 
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 กระเจียบ ขมิ น ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํกระเจียบ ขมิ น มาทดลองตามทฤษฎ 

สามเหลียมดา้นเท่าโดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบขมิ น 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ ขมิน 

 ชุดที 3 เกลือแกง กระเจียบ ขมิน 

 ชุดที 4 สารสม้ กระเจียบ ขมิ น 

 ชุดที 5 มะนาว กระเจียบ ขมิ น 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ ขมิ น 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ถ่านไมม้ะขาม 

       B =  กระเจียบ 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-111  สี ขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ ขมิ น 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี กระเจียบ ขมิ นผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง เขียว และ

เทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที5 (ขีเถา้ไม้

มะขาม 60% กระเจียบ 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% กระเจียบ 40% 
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ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% กระเจียบ 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 60% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 

20% กระเจียบ 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 20% ขมิ น 

60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ 

pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลายของกระเจียบและขมิ นเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบ

และขมิ นจึงทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนสีเป็นสีเขียวเขม้และขมิ นเปลียนเป็นสีสม้นาํตาล เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลือง แต่แตกต่างกนัตามค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ ขมิน 

  กาํหนดให ้   A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

        B =  กระเจียบ 

        C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-112  สีปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ ขมิน 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สี กระเจียบ ขมิ น ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง 

สีเหลือง และสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครง

กระเจียบและขมินเผา พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% กระเจียบ 20% ขมิ น 20%) ได้

เฉดสีเหลือง จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% กระเจียบ 40% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% กระเจียบ 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 20% กระเจียบ 60% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครง

เผา 20% กระเจียบ 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% 

กระเจียบ 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของกระเจียบและขมิ นเปลียนแปลง

สีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นเบสเขา้ไปทาํปฏิกิริยา

กบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและขมินจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบ

เปลียนสีเป็นสีเขียวเขม้และขมิ นเปลียนเป็นสีสม้นาํตาล เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 

ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลืองแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายปูนเปลือก

หอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง กระเจียบ ขมิน  

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  กระเจียบ 

       C = ขมิ น 
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ภาพที 3-113  สีเกลือแกง กระเจียบ ขมิ น 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 3 สี กระเจียบ ขมิ น ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเหลือง และ 

สีขาว ตามลาํดบั เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง กระเจียบและขมิ น พบว่า 

จุดที 5 (เกลือแกง 60% กระเจียบ 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง อ่อน จุดที 8 (เกลือแกง 40% 

กระเจียบ 40% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดเหลือง-เขียว จุดที9 (เกลือแกง 40% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 40%) 

ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 (เกลือแกง 20% กระเจียบ 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว  

จุดที 13 (เกลือแกง 20% กระเจียบ 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูสม้เขม้ จุดที 14 (เกลือแกง 20% 

กระเจียบ 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-

ด่างของเกลือแกงอยูที่ pH 6-7 จะทาํใหก้ระเจียบขมิ นคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

เกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและขมิ น 

แต่ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและขมิ นยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลืองสด 
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 ชุดที 4 สารสม้ กระเจียบ ขมิ น  

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  กระเจียบ 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-114  สีสารสม้ กระเจียบ ขมิ น 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 4 สี กระเจียบ ขมิ น ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง เหลือง และขาว 

เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ กระเจียบและขมิ น พบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% 

กระเจียบ 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีสม้-เขียว จุดที8 (สารส้ม 40% กระเจียบ 40% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉด

สีสม้-เขียว จุดที 9 (สารสม้ 40% กระเจียบ 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉด สีเขียว จุดที 12 (สารสม้ 20% 

กระเจียบ 60% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีสม้-เขียว จุดที 13 (สารสม้ 20% กระเจียบ 40% ขมิ น 40%) ได้

เฉดสีสม้ จุดที 14 (สารสม้ 20% กระเจียบ 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีเขียวซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะ

ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของกระเจียบและขมิน

เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบขมินจึงทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนสีเป็นสีชมพแูดงสดใสและ

ขมิ นเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็น 
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สม้-เขียวทีแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุด

ตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว กระเจียบ ขมิ น 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  กระเจียบ 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-115  สีมะนาว กระเจียบ ขมิ น 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 5 สีกระเจียบ ขมิ น ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเหลืองและสีเขียว

อ่อน พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% กระเจียบ 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 8 (มะนาว 40% 

กระเจียบ 40% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที9 (มะนาว 40% กระเจียบ 20% ขมิ น 40%) ได้

เฉดสีเหลืองเขียว จุดที 8 จุดที 12 (มะนาว 20% กระเจียบ 60% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว  

จุดที 13 (มะนาว 20% กระเจียบ 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 14 (มะนาว 20% 

กระเจียบ 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหก้ระเจียบขมิน เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

มะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและขมิ นจึง
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ทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนสีเป็นสีชมพแูดงสดใสและขมิ นเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสม

วตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเหลืองเขียวแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-

ด่างของสารละลายมะนาว ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีกระเจียบขมิ นทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารที

ไดม้าจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-116  เฉดสีกระเจียบและขมิ น 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 
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 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-117  ชุดระบบโครงสีกระเจียบขมิ น 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดกระเจียบขมินทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีกระเจียบขมิ นทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทยประกอบดว้ย

เหลืองเพียงทอง นวล นวลจนัทร์ เหลืองไพล ลกูจนัทร์ เหลืองดิน หรดาล ทองคาํ เขียวมะพดู  

หญา้แพรกอ่อน มุกสุข ทอง เลืองประภสัสร เขียวไพร ขาวกระบงั และสีกระเจียบและขมิ นผสม 

มีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Sand Dollar, Blonde, 

Daffodil, Lemon, Tan, Beige, Oyster, Mustard, Flaxen, Corn, Buttermilk, Medallion, Tuscan Sun, 

Biscotti 
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ภาพที 3-118  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดกระเจียบขมิ นทงั 5 ชุด 

 

 กระเจียบ แก่นขนุน ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํกระเจียบ แก่นขนุน มาทดลอง

ตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 9 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ แก่นขนุน 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ แก่นขนุน 

 ชุดที 3 เกลือแกง กระเจียบ แก่นขนุน 

 ชุดที 4 สารสม้ กระเจียบ แก่นขนุน 

 ชุดที 5 นาํมะนาว กระเจียบ แก่นขนุน 
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 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ แก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  กระเจียบ 

       C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-119  สีขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ แก่นขนุน 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 1 สี กระเจียบ แก่นขนุน ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง เหลือง 

และเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้

ไมม้ะขาม 60% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีสม้-เหลืองอ่อนซีด จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 

40% กระเจียบ 40% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดเหลืองซีด จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% กระเจียบ 20% 

แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองอ่อนซีดแต่มีความเขม้มากกว่า จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% 

กระเจียบ 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีสม้อ่อนอ่อน จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 40% 

แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 60%) ได้

เฉดสีเหลืองเขม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขาม อยูที่  

pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลายของกระเจียบ และแก่นขนุน  เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตร

ทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของ
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กระเจียบและแก่นขนุนจึงทาํใหสี้ของกระเจียบ เปลียนสีเป็นเขียวและแก่นขนุนเปลียนเป็นสีเหลือง 

อมนาํตาลเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลืองแตกต่างกนั

ตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ แก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  กระเจียบ 

       C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-120  ค่าสีปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ แก่นขนุน 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สีกระเจียบ แก่นขนุน ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีแดง 

เหลือง และขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของปูนเปลือกหอยแครง

กระเจียบแก่นขนุน พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% กระเจียบ 20% แก่นขนุน20%)  

ไดเ้ฉดสีเหลืองอ่อน จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% กระเจียบ 40% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสี

เหลืองครีม จุดที9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉด ไดเ้ฉดสี

เหลืองสดเขม้ (เหลืองอาํพนั) จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% กระเจียบ 60% แก่นขนุน 20%) 
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ไดเ้ฉดสีสม้อ่อน จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% กระเจียบ 40% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขม้ 

ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํ

ใหสี้ของกระเจียบ และแก่นขนุน เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูน 

เปลือกหอยแครงเผา ซึงมีภาวะเป็นเบสเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบ

และแก่นขนุนจึงทาํใหสี้ของกระเจียบ เปลียนสีเป็นเขียวเขม้และแก่นขนุนเปลียนเป็นสีเหลือง 

อมนาํตาลเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลืองแต่แตกต่างกนั

ตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุด

ตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง กระเจียบ แก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  กระเจียบ 

       C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-121  ค่าสีเกลือแกง กระเจียบ แก่นขนุน 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 
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สีชุดที 3 สีกระเจียบ แก่นขนุน ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีแดง สีเหลือง 

และสีขาว ตามลาํดบั เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง กระเจียบ แก่นขนุน 

พบว่า จุดที 5 (เกลือแกง 60% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือนอ่อน จุดที 8 

(เกลือแกง 40% กระเจียบ 40% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีครีม-เหลือง จุดที9 (เกลือแกง 40% 

กระเจียบ 20% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 จุดที 12 (เกลือแกง 20% กระเจียบ 60%  

แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีครีมอ่อน จุดที 13 (เกลือแกง 20% กระเจียบ 40% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง จุดที 14 (เกลือแกง 20% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือสด (สีเหลืองอาํพนั) 

ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหก้ระเจียบ และ 

แก่นขนุน คงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไป 

ทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและแก่นขนุน แต่ไม่ทาํใหสี้ของกระเจียบและ

แก่นขนุน ยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลือง

แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 4 สารสม้ กระเจียบ แก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  กระเจียบ 

       C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-122  ค่าสีสารสม้ กระเจียบ แก่นขนุน 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 4 สี กระเจียบ แก่นขนุน ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง เหลือง และ

ขาว เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ กระเจียบและแก่นขนุน พบว่า จุดที 5 

(สารสม้ 60% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีสม้-เขียวอ่อน จุดที 8 (สารสม้ 40% กระเจียบ 

40% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีสม้อมชมพอู่อน จุดที 9 (สารสม้40% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 40%) 

ไดเ้ฉดเหลืองอมเขียว จุดที 12 (สารสม้ 20% กระเจียบ 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดชมพโูอรส  

จุดที 13 (สารสม้ 20% กระเจียบ 40% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีสม้สดสว่าง จุดที 14 (สารสม้ 20% 

ฝาง 20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองอมเขียวเขม้ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็น 

กรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของกระเจียบและแก่นขนุน เปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตร

ทางเคมีของกระเจียบและแก่นขนุน จึงทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนสีเป็นสีชมพแูดงสดใสและ 

แก่นขนุนเปลียนเป็นสีเหลืองสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็น 

สีสม้โอรสสดจนถึงสีเหลืองสว่างแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายสารสม้ 

ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
 

 ชุดที 5 มะนาว กระเจียบ แก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  กระเจียบ 

       C = แก่นขนุน 
 

 
 

ภาพที 3-123  ค่าสีมะนาว กระเจียบ แก่นขนุน 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 5 สี กระเจียบ แก่นขนุน ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง เหลืองและ

เขียวอ่อน พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีชมพโูอรสอ่อน  

จุดที 8 (มะนาว 40% กระเจียบ 40% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที9 (มะนาว 40% กระเจียบ 

20% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีสม้อมเหลือง จุดที 12 (มะนาว 20% กระเจียบ 60% แก่นขนุน 20%) 

ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 13 (มะนาว 20 % กระเจียบ 40% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีสม้สดสว่าง จุดที 14 

(มะนาว 20% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขม้ ตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือใน

ภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหส้ารละลายของกระเจียบและแก่นขนุน 

เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยา

กบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและแก่นขนุน จึงทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนสีเป็นสีชมพู

แดงสดใสและแก่นขนุนเปลียนเป็นสีเหลืองสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนั 

สีจะเปลียนเป็นสีสม้โอรสสดจนถึงสีเหลืองสว่างแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของ

สารละลายมะนาวทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีกระเจียบแก่นขนุนทีเกิด

จากวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็น

สารทีไดม้าจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไป

ตามเฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-124  เฉดสีกระเจียบ แก่นขนุน 
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 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไป 

 

 
 

ภาพที 3-125  ชุดระบบโครงสีกระเจียบแก่นขนุน 
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 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดกระเจียบแก่นขนุนทงั 5 ชุด และจาก 

การคน้ควา้ วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน 

(กลุ่มบริษทั ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีกระเจียบแก่นขนุนทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสี

ไทยประกอบดว้ยเหลืองเพียงทอง นวล นวลจนัทร์ เขียวมะพดู ทอง หญา้แพรกอ่อน มุกสุข หมอก 

ควายเผอืก เลือมประภสัสร ฟาง เลือมเหลือง แดงดอกกระมุท เลือมพราย กลีบบวั หญา้แพรกอ่อน 

และสีกระเจียบและแก่นขนุนผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) 

ประกอบดว้ย Oat, Granola, Hazel wood, Olive, Salmon, Sand Dollar, Blonde, Daffodil, Lemon, 

Beige, Oyster, Flaxen, Crepe, Buttermilk, Biscotti 

 

 
 

ภาพที 3-126  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดกระเจียบแก่นขนุน ทงั 5 ชุด 
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 กระเจียบ หูกวาง ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํกระเจียบ หูกวาง มาทดลองตาม

ทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ หูกวาง 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ หูกวาง 

 ชุดที 3 เกลือแกง กระเจียบ หูกวาง 

 ชุดที 4 สารสม้ กระเจียบ หูกวาง 

 ชุดที 5 นาํมะนาว กระเจียบ หูกวาง 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  กระเจียบ 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-127  สีทดลองหาค่าขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี กระเจียบ หูกวาง ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเขียว 

และสีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขามกระเจียบ หูกวาง 

พบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% กระเจียบ 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลืองซีด จุดที 8 
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(ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% กระเจียบ 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองอ่อนซีด จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 

40% กระเจียบ 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 60%  

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง มีความเขม้ขึน

ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะ 

ทาํใหสี้ของกระเจียบและหูกวาง เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขาม

ซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและ หูกวางจึงทาํให้

สีของกระเจียบเปลียนสีเขียวเขม้และหูกวางเปลียนเป็นสีเขียว-เหลือง เมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเขียวอ่อนและเหลืองแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็น

ด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีใหลื้นใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  กระเจียบ 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-128  สีทดลองหาค่าปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ หูกวาง 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 2 สี กระเจียบ หูกวาง ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง 

สีเขียว และสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

กระเจียบและ หูกวาง พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% กระเจียบ 20% หูกวาง 20%) ได้

เฉดสีเขียว-เหลือง จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% กระเจียบ 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดเขียว-

เหลือง จุดที9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% กระเจียบ 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉด เขียว-เหลือง 

จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% กระเจียบ 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลอ่อน จุดที 13 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% กระเจียบ 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดเขียว-เหลือง จุดที 14 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 20% กระเจียบ 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะ 

ค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของกระเจียบ

และหูกวาง เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะ

เป็นเบสเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและหูกวาง จึงทาํใหสี้ของ

กระเจียบเปลียนสีเป็นเขียวเขม้และหูกวางเปลียนเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นนาํตาลสม้อ่อนจนถึงเหลืองเขม้แต่แตกต่างกนัตามค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง กระเจียบ หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  กระเจียบ 

       C = หูกวาง 
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ภาพที 3-129  สีทดลองหาค่าเกลืองแกง กระเจียบ หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 3 สี กระเจียบ หูกวาง ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเขียว และ 

สีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายเกลือแกง กระเจียบและหูกวาง พบว่า 

จุดที 5 (เกลือแกง 60% กระเจียบ 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 8 (เกลือแกง 40 % กระเจียบ

40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดเหลืองอมเขียวอ่อน จุดที9 (เกลือแกง 40% กระเจียบ 20% หูกวาง 40%) 

ไดเ้ฉดสีเหลืองอมเขียว จุดที 12 (เกลือแกง 20% กระเจียบ 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดนาํตาล-เหลือง

ซีด จุดที 13 (เกลือแกง 20% กระเจียบ 40% หูกวาง 40%) ไดสี้เขียว-เหลือง จุดที 14 (เกลือแกง 20% 

กระเจียบ 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหก้ระเจียบและหูกวาง คงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและ 

หูกวาง แต่ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและหูกวาง ยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบ

ของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเขียวเหลืองแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้ กระเจียบ หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  กระเจียบ 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-130  สีทดลองหาค่าสารสม้ กระเจียบ หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 4 สี กระเจียบ หูกวาง ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเขียว และสีขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายสารสม้กระเจียบและ หูกวาง พบว่า จุดที 5 

(สารสม้ 60% กระเจียบ 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดเขียวอ่อน จุดที 8 (สารสม้ 40% กระเจียบ 40% 

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที9 (สารสม้ 40% กระเจียบ 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเขียวสด 

จุดที 12 (สารสม้ 20 % กระเจียบ 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวแกมชมพ ูจุดที 13 (สารสม้ 20% 

กระเจียบ 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 14 (สารส้ม 20% กระเจียบ 20% หูกวาง 60%) ได้

เฉดสีเขียวสด ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้อยูที่ pH 3-4 จะทาํให้

สารละลายของกระเจียบและหูกวาง เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมี

ภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและหูกวาง จึงทาํใหสี้ของ

กระเจียบเปลียนสีเป็นชมพแูละหูกวางเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลาย
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ทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเขียวทีสดใสสว่างแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย

สารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว กระเจียบ หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  กระเจียบ 

       C = หูกวาง   

 

 
 

ภาพที 3-131  สีทดลองหามะนาว กระเจียบ หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 4 สี กระเจียบ หูกวาง ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเขียว และ 

สีเขียวอ่อน เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายมะนาว พบว่า จุดที 5 (มะนาว 

60% กระเจียบ 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดเขียว-เหลือง จุดที 8 (มะนาว 40% กระเจียบ 40% หูกวาง 

20%) ไดเ้ฉดเขียว-เหลือง จุดที 9 (มะนาว 40% กระเจียบ 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง 

จุดที 12 (สารสม้ 20% กระเจียบ 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง จุดที 13 (มะนาว 20% 

กระเจียบ 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดเหลือง-ชมพ ูจุดที 14 (มะนาว 20% กระเจียบ 20% หูกวาง 60%) 

ไดเ้ฉดเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาวอยูที่ pH 3-4 จะทาํใหสี้

ของกระเจียบและหูกวาง เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็น
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กรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและหูกวางจึงทาํใหสี้ของกระเจียบ

เปลียนสีเป็นชมพแูละหูกวางเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสม

กนัสีจะเปลียนเป็นเขียวถึงถึงเหลืองแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายสารสม้ใน

แต่ละจุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีกระเจียบหูกวางทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารที

ไดม้าจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-132  เฉดสีกระเจียบหูกวาง 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน 
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 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-133  ชุดระบบโครงสีกระเจียบหูกวาง 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดกระเจียบหูกวางทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั  

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีกระเจียบแก่นขนุนทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย

ประกอบดว้ยเหลืองเพียงทอง นวล นวลจนัทร์ เขียวมะพดู ทอง หญา้แพรกอ่อน มุกสุข หมอก 

ควายเผอืก เลืองประภสัสร ฟาง เลือมเหลือง แดงดอกกระมุท เลือมพราย กลีบบวั หญา้แพรกอ่อน 

และสีกระเจียบและแก่นขนุนผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) 
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ประกอบดว้ย Oat, Granola, Hazel wood, Olive, Salmon, Sand Dollar, Blonde, Daffodil, Lemon, 

Beige, Oyster, Flaxen, Crepe, Buttermilk, Biscotti 

 

 
 

ภาพที 3-134  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดกระเจียบหูกวาง ทงั 5 ชุด 

 

 กระเจียบ เพกา ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํกระเจียบหูกวาง มาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ เพกา 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ เพกา 
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 ชุดที 3 เกลือแกง กระเจียบ เพกา 

 ชุดที 4 สารสม้ กระเจียบ เพกา 

 ชุดที 5 นาํมะนาว กระเจียบ เพกา 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ เพกา 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  กระเจียบ 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-135  สีทดลองหาขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ เพกา  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี กระเจียบ เพกา ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง เขียว และ

เทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขามกระเจียบและเพกา 

พบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% กระเจียบ 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวซีด จุดที 8 

(ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% กระเจียบ 40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวซีด จุดที 9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% 

กระเจียบ 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวซีด จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 60% 

เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว 

จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองซีด มีความเขม้ขึน

ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขาม อยูที่ pH 13-14 จะ 
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ทาํใหส้ารละลายของกระเจียบและเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ 

ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและเพกา

จึงทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนสีเขียวเขม้และเพกาเปลียนเป็นสีเขียวขีมา้เมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเขียวอ่อนและเหลืองแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-

ด่างของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่า 

ความเป็นด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีใหลื้นใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ เพกา 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  กระเจียบ 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-136  สีปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ เพกา 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 2 สี กระเจียบ เพกา ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสีเป็นสีแดง 

เขียว และขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

กระเจียบ และเพกา พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% กระเจียบ 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉด 
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สีเขียวซีด จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% กระเจียบ 40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อนคลาํ 

จุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% กระเจียบ 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 12 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 20% กระเจียบ 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีม่วงซีด จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20 % 

กระเจียบ 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเขียวคลาํ จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% กระเจียบ 20% 

เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเขียว ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครง

เผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของกระเจียบและเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้าง

สูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นเบสเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทาง

เคมีของกระเจียบและเพกา จึงทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนสีเป็นเขียวเขม้และเพกาเปลียนเป็น 

สีเหลือง-เขียวขีมา้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเขียว-เหลือง

เขม้แต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนั 

ในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง กระเจียบ เพกา 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  กระเจียบ 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-137  สีเกลือแกง กระเจียบ เพกา 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 3 สี กระเจียบ เพกา ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง เขียว และขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายเกลือแกง กระเจียบและเพกา พบว่า จุดที 5 

(เกลือแกง 60% กระเจียบ 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อนซีด จุดที 8 (เกลือแกง 40% กระเจียบ

40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดม่วงคลาํ จุดที 9 (เกลือแกง 40% กระเจียบ 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดเขียวอ่อน 

จุดที 12 (เกลือแกง 20 % กระเจียบ 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดม่วง จุดที 13 (เกลือแกง 20% กระเจียบ 

40% เพกา 40%) ไดสี้ม่วงซีด จุดที 14 (เกลือแกง 20% กระเจียบ 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเขียว 

ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหก้ระเจียบและ

เพกาคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยา

กบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและเพกาแต่ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบ

และเพกายงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเขียวเหลือง

แต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 4 สารสม้ กระเจียบ เพกา 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  กระเจียบ 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-138  สีสารสม้ กระเจียบ เพกา 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 4 สี กระเจียบ เพกา ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง เขียว และขาว  

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายสารสม้ กระเจียบและเพกา พบว่า จุดที 5 

(สารสม้ 60% กระเจียบ 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 8 (สารสม้ 40% กระเจียบ 40% เพกา 

20%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูเขียว จุดที 9 (สารสม้ 40% กระเจียบ 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 12 

(สารสม้ 20% กระเจียบ 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูเขียว จุดที 13 (สารสม้ 20% กระเจียบ 40% 

เพกา 40%) ไดเ้ฉดเขียวอ่อน จุดที 14 (สารสม้ 20% กระเจียบ 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเขียว ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของ

กระเจียบและเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรด 

เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและเพกาจึงทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนสี

เป็นชมพแูละเพกาเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะ

เปลียนเป็นชมพแูละเขียวทีสดใสสว่างแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย

สารสม้ ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว กระเจียบ เพกา 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  กระเจียบ 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-139  สีมะนาว กระเจียบ เพกา  
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 4 สี กระเจียบ เพกา ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง เขียว และเขียวอ่อน 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายมะนาวกระเจียบและเพกา พบว่า จุดที 5 

(มะนาว 60% กระเจียบ 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 8 (มะนาว 40% กระเจียบ 40% เพกา 

20%) ไดเ้ฉดสีม่วง-เขียว จุดที9 (มะนาว 40% กระเจียบ 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉด สีม่วง จุดที 12 

(สารสม้ 20% กระเจียบ 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 13 (มะนาว 20% กระเจียบ 40% เพกา

40%) ไดเ้ฉดเหลือง-ชมพ ูจุดที 14 (มะนาว 20% กระเจียบ 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีม่วง-เขียว  

ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาวอยูที่ pH 3-4 จะทาํใหสี้ของกระเจียบ

และเพกา เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํ

ปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและเพกาจึงทาํใหสี้ของกระเจียบเปลียนสีเป็นชมพู

และเพกาเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็น

เขียวถึงถึงเหลืองแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายสารสม้ ทีแตกต่างกนัในแต่ละ

จุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่าโครงสีกระเจียบเพกาทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารที

ไดม้าจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-140  เฉดสีกระเจียบเพกา 



278 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-141  ชุดระบบโครงสีกระเจียบเพกา 
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 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดกระเจียบเพกาทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีกระเจียบและเพกาทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย 

ประกอบดว้ย นวลเทา หญา้แพรกอ่อน หมอก เหลก็ เขียวกลาง เลือมประภสัสร ดอกเสลา เทาเขียว 

ขาวขาบสีกระเจียบและเพกาผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) 

ประกอบดว้ย Slate, Cloud, Oyster, Thistle, Gainsboro, DarkGray, Beige, Sage 

 

 
 

ภาพที 3-142  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดกระเจียบเพกา ทงั 5 ชุด 
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 กระเจียบ อญัชนั ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํกระเจียบอญัชนั มาทดลองตาม

ทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าโดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ อญัชนั 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ อญัชนั 

 ชุดที 3 เกลือแกง กระเจียบ อญัชนั 

 ชุดที 4 สารสม้ กระเจียบ อญัชนั 

 ชุดที 5 นาํมะนาว กระเจียบ อญัชนั 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  กระเจียบ 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-143  สีขีเถา้ไมม้ะขาม กระเจียบ อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี กระเจียบ อญัชนั ผสมขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง นาํเงิน และเทา เมือ

ทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% 
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กระเจียบ 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อนซีด จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% กระเจียบ 40% 

อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อนซีด จุดที 9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% กระเจียบ 20% อญัชนั 40%) ได้

เฉดสีเขียวอ่อนซีด แต่มีความเขม้มากกว่าจุดที 8 จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 60% 

อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อนซีด จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 40% อญัชนั 40%) ได้

เฉดสีเหลือง จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อนซีด ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขาม อยูที่ pH 3-4จะทาํใหส้ารละลายของ

กระเจียบ และอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นเบส

เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบ และอญัชนัจึงทาํใหสี้ของกระเจียบ 

เปลียนสีเป็นเขียวและอญัชนัเปลียนเป็นสีเขียวเช่นกนัเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 

ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเขียวอ่อนซีดแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายขีถา้

ไมม้ะขามทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา กระเจียบ อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  กระเจียบ 

      C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-144  สีปูนเปลือกหอยแครงเผากระเจียบอญัชนั 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สี กระเจียบ อญัชนั ผสมปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง นาํเงิน และ

ขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของปูนเปลือกหอยแครงเผา พบว่า จุดที 5 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% กระเจียบ 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองอ่อน จุดที 8 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 40% กระเจียบ 40% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีม่วงอ่อนซีด สีเขียวอ่อนซีด จุดที 9  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% กระเจียบ 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีนาํเงินอมม่วงซีด จุดที 12 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ฝาง 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีม่วงอ่อนซีด จุดที 13 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 20% กระเจียบ 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

20% กระเจียบ 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีม่วงอ่อนซีด ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็น

กรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของกระเจียบ และอญัชนั 

เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีภาวะเป็นเบส 

เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบ และอญัชนั จึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตร 

ทางเคมีของกระเจียบ เปลียนสีเป็นเขียวเขม้และอญัชนัเปลียนเป็นเขียวเช่นกนั เมือส่วนผสมวตัถุดิบ

ของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเขียวซีดและสีม่วงอ่อนซีดแต่แตกต่างกนัตามค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง กระเจียบ อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  กระเจียบ 

       C = อญัชนั 
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ภาพที 3-145  สีเกลือแกง กระเจียบ อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 3 สี กระเจียบ อญัชนั ผสมเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง นาํเงิน และขาว ตามลาํดบั 

เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง กระเจียบ อญัชนั พบว่า จุดที 5 (เกลือแกง 

60% กระเจียบ 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีนาํเงินอ่อน ซีด จุดที 8 (เกลือแกง 40% กระเจียบ 40% 

อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีนาํเงินอมม่วง จุดที 9 (เกลือแกง 40% กระเจียบ 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสี

นาํเงินซีด จุดที 8 จุดที 12 (เกลือแกง 20% กระเจียบ 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีม่วงอ่อน จุดที 13 

(เกลือแกง 20% กระเจียบ 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีม่วงอ่อนซีด จุดที 14 (เกลือแกง 20% 

กระเจียบ 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีม่วงอมนาํเงินซีด ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-

ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหก้ระเจียบอญัชนั คงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและ

อญัชนัแต่ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและอญัชนัยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบ

ของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสี นาํเงินและสีม่วงแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็น

กรด-ด่างของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้ กระเจียบ อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  กระเจียบ 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-146  สีสารสม้ กระเจียบ อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 4 สี กระเจียบ อญัชนั ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง นาํเงิน และขาว 

เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายสารสม้ กระเจียบและ อญัชนั พบว่า จุดที 5 (สารสม้

60% กระเจียบ 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีนาํเงินอ่อน จุดที 8 (สารสม้ 40% กระเจียบ 40% อญัชนั 

20%) ไดเ้ฉดสีนาํเงินอมม่วง จุดที 9 (สารสม้ 40% กระเจียบ 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดนาํเงินอม

เขียวอ่อนซีด จุดที 8 จุดที 12 (สารสม้ 20% กระเจียบ 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดม่วงอ่อนซีด จุดที 13 

(สารสม้ 20% กระเจียบ 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีม่วงอมนาํเงินซีด จุดที 14 (สารสม้ 20% ฝาง 20% 

อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีนาํเงินซีดซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ 

pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของกระเจียบและอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและอญัชนั 

จึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบเปลียนสีและอญัชนัเปลียนเป็นสีม่วงสดใส เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นนาํเงินอมม่วงซีดแแต่แตกต่างกนั 

ตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
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 ชุดที 5 มะนาว กระเจียบ อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  กระเจียบ 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-147  สีมะนาว กระเจียบ อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 5 สี กระเจียบ อญัชนั ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง นาํเงิน พบว่า 

จุดที 5 (มะนาว 60% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีม่วงอ่อน จุดที 8 (มะนาว 40% 

กระเจียบ 40% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 9 (มะนาว 40% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 40%) 

ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 12 (มะนาว 20% กระเจียบ 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 13 (มะนาว 

20% กระเจียบ 40% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีม่วงจุดที 14 (มะนาว 20% กระเจียบ 20% แก่นขนุน 

60%) ไดเ้ฉดสีม่วง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ 

pH 1-2 จะทาํใหก้ระเจียบและอญัชนั เปลียนสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาว ซึงมี

ภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบและอญัชนัแต่ทาํให้

โครงสร้างสูตรทางเคมีของกระเจียบเปลียนเป็นสีม่วงและอญัชนัเป็นสีม่วงเช่นกนัเมือส่วนผสม

วตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสี นาํเงินและสีม่วงแต่แตกต่างกนัตามค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของสารละลายเกลือแกงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
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 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีกระเจียบอญัชนัทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารที

ไดม้าจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-148  เฉดสีกระเจียบอญัชนั 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 
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ภาพที 3-149  ชุดระบบโครงสีกระเจียบอญัชนั 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดกระเจียบอญัชนัทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีกระเจียบและอญัชนัทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย 

ประกอบดว้ย มอหมึก เทาเขียว ดอกเสลา เหลก็ เผอืก มอครามอ่อน เมฆ ขาวขาบ และสีกระเจียบ

และอญัชนัผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Bone, 

Pistachio, Stone, Slate, Cloud, Thistle, Gainsboro, Silver, DarkGra 
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ภาพที 3-150  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดกระเจียบอญัชนั ทงั 5 ชุด 

 

 ครัง ขมิน ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํครัง ขมิ น มาทดลองตามทฤษฎี สามเหลียม

ดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง ขมิน  

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง ขมิ น  

 ชุดที 3 เกลือแกง ครัง ขมิ น  

 ชุดที 4 สารสม้ ครัง ขมิ น  
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 ชุดที 5 นาํมะนาว ครัง ขมิ น  

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง ขมิน  

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ครัง 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-151  สีขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง ขมิน  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี ครัง ขมิน ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ สีเหลือง และ

สีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ไม้

มะขาม 60% ครัง 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูม่วง จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ครัง 40% ขมิ น 

20%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูม่วง จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ครัง 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูม่วง  

จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ครัง 60% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูม่วง จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% 

ครัง 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูม่วง จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ครัง 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉด

สีชมพ ูซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่pH 13-14 จะทาํให้

สารละลายของครังและขมิ นเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมี
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ภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังและแก่นขนุนจึงทาํให้

โครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีแดง-ม่วงเขม้และขมิ นเปลียนเป็นสีสม้-นาํตาล เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นชมพมู่วงแตกต่างกนัตามค่าความเป็น

กรด-ด่างของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่า

ความเป็นกรด-ด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง ขมิ น  

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ครัง 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-152  สีปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง ขมิ น  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สีครัง ขมิน ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ 

เหลือง และขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ครัง 20% ขมิน 20%) ไดเ้ฉดม่วงอ่อน จุดที 8  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ครัง 40% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดชมพ-ูม่วง จุดที9 (ปูนเปลือกหอยแครง 
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เผา 40% ครัง 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ครัง 60% ขมิ น 

20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ครัง 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ู 

จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ครัง 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูซึงจะเห็นไดว้่าเมือใน

ภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของครัง 

ขมิ น เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นด่าง

เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังขมินจึงทาํใหสี้ของครังเปลียนสีเป็นสีสม้ใส

เนืองจากเมด็สีครังตกตะกอนและขมิ นเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลาย

ทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นชมพ-ูม่วงแตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายปูน

เปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกงครัง ขมิน  

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ครัง 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-153  สีเกลือแกง ครัง ขมิ น  
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 3 สี ครัง ขมิน ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ เหลือง และขาว 

ตามลาํดบั เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง ครัง ขมิ น พบว่า จุดที 5 

(เกลือแกง 60% ครัง 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีสม้อ่อน จุดที 8 (เกลือแกง 40% ครัง 40% ขมิ น 20%) 

ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที9 (เกลือแกง 40% ครัง 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 12 (เกลือแกง 20%  

ครัง 60% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีแดง จุดที 13 (เกลือแกง 20% ครัง 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ 

จุดที 14 (เกลือแกง 20% ฝาง 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสม้สด ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็น

กรด-ด่างของเกลือแกงอยูที่ pH 6-7 จะทาํใหค้รังขมิ นคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

เกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังและขมิ นแต่ไม่

ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครังและขมิ นยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 

ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีสม้จนถึงแดงแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย 

เกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 4 สารสม้ ครัง ขมิ น  

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ครัง 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-154  สีสารสม้ ครัง ขมิ น  
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีปรากฏ 

ว่าสีชุดที 3 สี ครัง ขมิน ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ เหลือง และ

ขาว เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ ครังและขมิ นพบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% 

ครัง 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสม้สดสว่าง จุดที 8 (สารสม้ 40% ครัง 40%ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีแดง 

จุดที9 (เกลือแกง 40% ครัง 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 12 (สารสม้ 20% ครัง 60% ขมิ น 20%) 

ไดเ้ฉดสีแดงเขม้ จุดที 13 (สารสม้ 20% ครัง 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีแดงเขม้ จุดที 14 (สารสม้ 20% 

ฝาง 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีสม้-แดงเขม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของ

สารสม้อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหสี้ของครังขมิ นเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

สารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังและขมิ นจึงทาํให้

โครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีแดงชมพสูดและขมิ นเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีสม้จนถึงแดงแต่แตกต่างกนัตามค่า

ความเป็นกรด-ด่างของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ครัง ขมิน  

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ครัง 

       C = ขมิ น 

 

 
 

ภาพที 3-155  สีมะนาว ครัง ขมิ น 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสีชุด

ที 5 สีครัง ขมิ น ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง เหลือง พบว่า จุดที 5 

(มะนาว 60% ครัง 20% ขมิ น 20%) ไดเ้ฉดสีสม้คลาํ จุดที 8 (มะนาว 40 % ครัง 40% ขมิ น 20%) ได้

เฉดสีนาํตาลสม้ จุดที9 (มะนาว 40% ครัง 20% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลสม้ จุดที 12 (มะนาว 20% 

ครัง 60% ขมิ น 20%) ไดสี้นาํตาลแดง จุดที 13 (มะนาว 20% ครัง 40% ขมิ น 40%) ไดเ้ฉดสีนาํตาล

แดง จุดที 14 (มะนาว 20% ครัง 20% ขมิ น 60%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลสม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะ 

ค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหค้รังขมิ นเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้าง

สูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครัง

และขมิ นจึงทาํใหสี้ของครังเปลียนสีเป็นสีสม้และขมิ นเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบ

ของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีนาํตาลสม้-สีนาํตาลแดงแตกต่างกนัตามค่าความเป็น

กรด-ด่างของสารละลายมะนาว ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีครัง ขมิน ทีเกิดจากวสัดุ 

ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะโดยจะเป็น 

สารทีไดม้ากจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนั

ไปตามเฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-156  เฉดสีครัง ขมิน 
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 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1–2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-157  ชุดระบบโครงสีครัง ขมิน 
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 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดครัง ขมิน ทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีครังและขมิ นทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทยประกอบดว้ย

มะตูมสุก เปลือกขา้วโพด อิฐ หงชาด ฟ้าแลบ ไมก้ฤษณา หมอ้ใหม่ ลกูพิกุล นาก บวัโรย หงดิน  

ม่วงชาดกลาง เผอืก ม่วงชาด กะปิ และสีครังขมินมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ 

(Akira, 2014) ประกอบดว้ย Medallion, Granola, Beige, Coral, Peach, Latte, Rosewood, Lavender, 

Hazel wood, Plum, Grape, Blush, Sand Stone, Ruby, Ginger 

 

 
 

ภาพที 3-158  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดครังขมิ น ทงั 5 ชุด 
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 ครัง แก่นขนุน ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํครัง แก่นขนุน มาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง แก่นขนุน  

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง แก่นขนุน  

 ชุดที 3 เกลือแกง ครัง แก่นขนุน  

 ชุดที 4 สารสม้ ครัง แก่นขนุน  

 ชุดที 5 นาํมะนาว ครัง แก่นขนุน  

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ครีง แก่นขนุน  

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ครัง 

       C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-159  สีขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง แก่นขนุน  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี ครัง แก่นขนุน ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีแดงเขม้ สีเหลือง 

และสีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 
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(ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% ครัง 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ครัง 40% 

แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ครัง 20% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ู

สม้ (สีโอรส) จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ครัง 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีแดง-ม่วง จุดที 13 

(ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ครัง 40% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูสม้ (สีโอรส) จุดที 14 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 20% ครัง 20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสีสม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็น

กรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํใหสี้ของครังและแก่นขนุนเปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของครังและแก่นขนุนจึงทาํใหสี้ของครังเปลียนสีเป็นสีแดง-ม่วงเขม้และ

แก่นขนุนเปลียนเป็นสีเหลือง-นาํตาลเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะ

เปลียนเป็นสม้ชมพจูนถึงแดงม่วงแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายขีเถา้ 

ไมม้ะขามทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็นด่างสูงจึงมีคุณสมบติั

ทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง แก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ครัง 

       C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-160  สีปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง แก่นขนุน  
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สีครัง แก่นขนุน ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ 

เหลือง และขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ครัง 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสม้อ่อน จุดที 8 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ครัง 40% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสม้อ่อน จุดที 9 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 40% ครัง 20% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง อ่อนโดยมีมีความอ่อนซีดกว่าจุดที 8 

จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ครัง 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 13 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 20% ครัง 40% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองจุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% 

ครัง 20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของ 

ปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของครังและแก่นขนุนเปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นเบสเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของครังและแก่นขนุนจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็น 

สีสม้ใสเนืองจากเมด็สีครังตกตะกอนและแก่นขนุนเปลียนเป็นสีหลือง-นาํตาลเขม้ เมือส่วนผสม

วตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้-เหลืองแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-

ด่างของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง ครัง แก่นขนุน  

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ครัง 

       C = แก่นขนุน 
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ภาพที 3-161  สีเกลือแกง ครัง แก่นขนุน  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 3 สี ครัง แก่นขนุน ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีแดงเขม้ สีเหลือง 

และสีขาว ตามลาํดบั เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง ครัง แก่นขนุน พบว่า 

จุดที 5 (เกลือแกง 60% ครัง 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีสม้อ่อน จุดที 8 (เกลือแกง 40% ครัง 40% 

แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูสม้ จุดที 9 (เกลือแกง 40% ครัง 20% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีสม้สด 

จุดที 12 (เกลือแกง 20% ครัง 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีสม้-แดง จุดที 13 (เกลือแกง 20% ครัง 

40% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสี สม้ จุดที 14 (เกลือแกง 20% ฝาง 20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสม้สด 

ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหค้รังและ 

แก่นขนุนคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํ

ปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังแก่นขุนแต่ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครัง 

แก่นขนุนยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีแดง-ชมพู

จนถึงสม้เหลืองแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัใน

แต่ละจุดตามลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้ ครัง แก่นขนุน 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ครัง 

       C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-162  สีสารสม้ ครัง แก่ขนุน 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 4 สี ครัง แก่นขนุน ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ เหลือง และ

ขาว เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ ครังแก่นขนุน พบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% 

ครัง 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสม้สดสว่าง จุดที 8 (สารสม้ 40% ครัง 40% แก่นขนุน 20%) ได้

เฉดสม้เขม้ จุดที 9 (สารสม้ 40% ครัง 20% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉด สม้สว่างสดใส จุดที 8 จุดที 12 

(สารสม้ 20% ครัง 60% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดชมพสูด จุดที 13 (สารสม้ 20% ครัง 40% แก่นขนุน 

40%) ไดเ้ฉดสม้เขม้ จุดที 14 (สารสม้ 20% ครัง 20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือ

ในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหสี้ของครังและแก่นขนุน

เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของครังแก่นขนุนจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีแดง

ชมพสูดและแก่นขนุนเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสี
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จะเปลียนเป็นสม้-แดงทีสดใสสว่างแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายสารสม้ 

ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ครัง แก่นขนุน  

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ครัง 

       C = แก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 3-163  สีมะนาว ครัง แก่นขนุน  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 5 สีครัง แก่นขนุน ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีแดง เหลือง และเขียวอ่อน

พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% ครัง 20% แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีสม้คลาํ จุดที 8 (มะนาว 40% ครัง 40% 

แก่นขนุน 20%) ไดเ้ฉดสีแดงอมสม้ จุดที9 (มะนาว 40% ครัง 20% แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ 

จุดที 8 จุดที 12 (มะนาว 20% ครัง 60% แก่นขนุน 20%) ไดสี้แดงเขม้ จุดที 13 (มะนาว 20% ครัง 40% 

แก่นขนุน 40%) ไดเ้ฉดสีแดงเขม้ จุดที 14 (มะนาว 20% ครัง 20% แก่นขนุน 60%) ไดเ้ฉดสม้-

นาํตาลอ่อน ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหค้รัง

แก่นขนุนเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํ

ปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังแก่นขนุนจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครัง 
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เปลียนเป็นสีสม้และแก่นขนุนปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสม

กนัสีจะเปลียนเป็นสม้เหลืองแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายมะนาว ที

แตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีครัง แก่นขนุน ทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารที

ไดม้าจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-164  เฉดสีครัง แก่นขนุน 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 
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 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-165  ชุดระบบโครงสีครัง แก่นขนุน 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดครัง แก่นขนุน ทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีครังและแก่นขนุนทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย

ประกอบดว้ย หงสบาท เปลือกขา้วโพด อิฐ ขีผงึ ฟ้าแลบ ไมก้ฤษณา บวัโรย แดงดอกกระมุท 

หมอ้ใหม่ นาก หงดิน ทองแดง เผอืก ม่วงชาด กะปิและสีครังแก่นขนุนผสมมีลกัษณะโทนสีสากล 
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และคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Wild Ginger, Palevioletred, Rosybrown, 

Sepia, Medallion, Granola, Beige, Coral, Latte, Lavender, Plum, Grape, Blush, Rouge, Ginger 

 

 
 

ภาพที 3-166  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดครัง แก่นขนุน ทงั 5 ชุด 

 

 ครัง หูกวาง ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํครังหูกวาง มาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 
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 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง หูกวาง  

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง หูกวาง 

 ชุดที 3 เกลือแกง ครัง หูกวาง 

 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง ครัง หูกวาง 

 ชุดที 5 มะนาวครัง หูกวาง 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ครัง 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-167  สีขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง หูกวาง  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี ครังหูกวาง ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ สีเขียว และ

สีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 60% ครัง 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ครัง 40% หูกวาง 

20%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ครัง 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ (สีโอรส) 



307 

จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20 % ครัง 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีนาํตาล-แดง จุดที 13 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 20% ครัง 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลแดง จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ครัง 20% 

หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดนาํตาลเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ 

ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลายของครัง และหูกวาง เปลียนแปลงสีเนืองจาก

โครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้าง 

สูตรทางเคมีของครังและหูกวาง จึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีแดง-ม่วง

เขม้และหูกวางเปลียนเป็นสีเหลือง-นาํตาลเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสี

จะเปลียนเป็นสม้จนถึงนาํตาลแดงแต่แตกต่างกนัตามค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายขีเถา้ 

ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็น ด่างสูงจึงมีคุณสมบติั

ทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ครัง 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-168  สีปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง หูกวาง 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สีครัง หูกวาง ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ 

สีเขียว และสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ครัง 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดนาํตาลเหลืองซีด จุดที 8 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ครัง 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดนาํตาลแดงซีด จุดที9 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 40% ครัง 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดเหลืองซีด จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% 

ครัง 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลเหลืองซีด จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ครัง 40% 

หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ครัง 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉด

สีเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผาอยูที่  

pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของครังหูกวางเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ 

ปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นเบสเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังและ

หูกวางจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีสม้ใสเนืองจากเมด็สีครังตกตะกอน

และหูกวางเปลียนเป็นสีหลือง-นาํตาลเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะ

เปลียนเป็นนาํตาล-เหลืองแต่แตกต่างกนัตามค่าความเขม้ขน้ของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา

ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง ครัง หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ครัง 

       C = หูกวาง 
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ภาพที 3-169  สีเกลือแกง ครัง หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 3 สี ครัง หูกวาง ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ สีเขียว และ 

สีขาว ตามลาํดบั เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง ครัง หูกวางพบว่า จุดที 5 

(เกลือแกง 60% ครัง 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลสม้ จุดที 8 (เกลือแกง 40% ครัง40% หูกวาง 

20%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลแดง จุดที9 (เกลือแกง 40% ครัง 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลสม้ จุดที 

12 (เกลือแกง 20 % ครัง 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลแดง จุดที 13 (เกลือแกง 20% ครัง 40% 

หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดนาํตาลสม้ จุดที 14 (เกลือแกง 20% ฝาง 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลสม้ 

ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหค้รังหูกวาง 

คงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของครังหูกวางแต่ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครังหูกวางยงัคงสีเดิม

เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีนาํตาลสม้-นาํตาลแดงจนถึงสม้

เหลืองแต่แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้ ครัง หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ครัง 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-170 สีสารสม้ ครัง หูกวาง  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 4 สี ครัง หูกวาง ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ สีเขียว และขาว 

เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ ครัง หูกวางพบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% ครัง 

20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีสม้คลาํ จุดที 8 (สารสม้ 40% ครัง 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีแดงเขม้ 

จุดที 9 (สารสม้ 40% ครัง 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉด สม้ จุดที 8 จุดที 12 (สารสม้ 20% ครัง 60%  

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีแดง จุดที 13 (สารสม้ 20% ครัง 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 14 

(สารสม้20 % ครัง 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีสม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหสี้ของครังหูกวางเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังหูกวางจึงทาํใหสี้

ของครังเปลียนสีเป็นสีแดงชมพสูดและหูกวางเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของ
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สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้-แดงทีสดใสสว่างแต่แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของ

สารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ครัง หูกวาง 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ครัง 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-171  สีมะนาว ครัง หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 5 สีครัง หูกวาง ผสมมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีแดง เหลือง พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% 

ครัง 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีสม้คลาํ จุดที 8 (มะนาว 40% ครัง 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสี

นาํตาลแดง จุดที9 (มะนาว 40% ครัง 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ซีด จุดที 12 (มะนาว 20% ครัง 

60% หูกวาง 20%) ไดสี้นาํตาลแดงเขม้ จุดที 13 (มะนาว 20% ครัง 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดนาํตาล

แดง จุดที 14 (มะนาว 20% ครัง 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉด นาํตาลเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือ 

ในภาวะสารละลายทีเป็นกรดแก่ของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหค้รังและหูกวางเปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้าง 



312 

สูตรทางเคมีของครังและหูกวางจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีสม้และ 

หูกวางปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้

เหลืองจนถึงนาํตาลแดงเขม้แต่แตกต่างกนัตามปริมาณของสารละลายมะนาว ทีแตกต่างกนัในแต่ละ

จุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีครัง หูกวาง ทีเกิดจากวสัดุ

ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามเฉดสี 

ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-172  เฉดสีครัง หูกวาง 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 
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 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-173  ชุดระบบโครงสีครังหูกวาง 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดครัง หูกวาง ทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีครังและหูกวางทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย 

ประกอบดว้ยไมก้ฤษณา เปลือกขา้วโพก หญา้แพรกอ่อน นาํตาล หมอ้ใหม่ ชา้งเผอืก แดงดอก

กระมุท ดินแดงเทศ ดินแดงตดั หงชาด หงสฐาท นาก ม่วงตอง หงดิน กะปิ และสีครังและหูกวาง 

มีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Oyster, Peach, 

Rosewood, Blush, Cherry, Darkred, Maroon, Grape, Wild Ginger, Rosybrown, Medallion, 

Granola, Beige, Coral, Latte 
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ภาพที 3-174  สีการเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดครังหูกวาง ทงั 5 ชุด 

 

 ครัง เพกา ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํครังมาทดลองตามทฤษฎี สามเหลียม 

ดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง เพกา 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง เพกา 

 ชุดที 3 เกลือแกงครัง เพกา 
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 ชุดที 4 สารสม้ ฝาง ครัง เพกา 

 ชุดที 5 มะนาวครัง เพกา 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง เพกา 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ครัง 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-175  สีขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง เพกา 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี ครังเพกา ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีแดงเขม้ สีเขียว และ 

สีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 60% ครัง 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีสม้อ่อน จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ครัง 40% เพกา

20%) ไดเ้ฉดสีชมพอู่อน จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ครัง 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีสม้อ่อน 

(สีโอรส) จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ครัง 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 13 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 20% ครัง 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีสม้อ่อน (สีโอรส) จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ครัง 

20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีสม้คลาํ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ 

ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลายของครังเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้าง 
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สูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของครังเพกาจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีแดง-ม่วงเขม้และเพกา

เปลียนเป็นสีเหลือง-นาํตาลเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็น

สม้ชมพแูตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั

และเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็นด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง เพกา 

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ครัง 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-176  สีปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง เพกา 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สีครัง เพกา ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ 

สีเขียว และสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ครัง 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดชมพซีูด จุดที 8 (ปูน

เปลือกหอยแครงเผา 40% ครัง 40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีชมพซีูด จุดที9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% 

ครัง 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสม้เหลืองซีด จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ครัง 60% เพกา 
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20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองซีด จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ครัง 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสี

เหลือง จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ครัง 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่า

เมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลาย

ของครังเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะ

เป็นเบสเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเพกาจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมี

ของครังเปลียนสีเป็นสีสม้ใสเนืองจากเมด็สีครังตกตะกอนและหูกวางเปลียนเป็นสีหลือง-นาํตาล

เขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเหลือง-เขียวขีมา้ซีดแต่

แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง ครัง เพกา 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ครัง 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-177  สีเกลือแกง ครัง เพกา 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 3 สี ครังเพกา ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ สีเขียว และสีขาว 

ตามลาํดบั เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง ครังเพกา พบว่า จุดที 5  
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(เกลือแกง 60% ครัง 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 8 (เกลือแกง 40% ครัง 40% เพกา 20%) ได้

เฉดสีสม้ จุดที9 (เกลือแกง 40% ครัง 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 12 (เกลือแกง 20% ครัง 60% 

เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 13 (เกลือแกง 20% ครัง 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดนาํตาลสม้ จุดที 14 

(เกลือแกง 20 % ฝาง 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลสม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็น

กรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหค้รังเพกาคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

เกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังและเพกาแต่ไม่

ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครังและเพกายงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 

ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้-แดงแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนั

ในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 4 สารสม้ ครัง เพกา 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ครัง 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-178  สีสารสม้ ครัง เพกา 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสีชุด

ที 4 สี ครัง เพกาผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ สีเขียว และขาว เมือทาํ

การเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ ครัง เพกา พบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% ครัง 20% 

เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีชมพแูดง จุดที 8 (สารสม้ 40% ครัง 40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีแดง จุดที 9 

(สารสม้ 40% ครัง 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 8 จุดที 12 (สารสม้ 20% ครัง 60% หูกวาง 

20%) ไดเ้ฉดสีแดง จุดที 13 (สารสม้ 20% ครัง 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีสม้แดง จุดที 14 (สารสม้ 

20% ครัง 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีสม้ ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของ

สารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหสี้ของครังเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

สารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเพกาจึงทาํให้

โครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีแดงชมพแูละเพกาเปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้-แดงทีสดใสสว่างแต่แตกต่างกนั

ตามระดบัปริมาณของสารละลายสารสม้ ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ครัง เพกา 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ครัง 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-179  สีมะนาว ครัง เพกา 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 5 สีครัง เพกา ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดง สีเขียวและสีเขียวอ่อน 

พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% ครัง 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีสม้คลาํ จุดที 8 (มะนาว 40% ครัง 40% 

เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีสม้แต่เมือโดนอากาศสีสม้จะเกิดมีสีม่วงเหลือบในช่วงสีสม้ จุดที9 (มะนาว 40% 

ครัง 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ซีด จุดที 12 (มะนาว 20% ครัง 60% เพกา 20%) ไดสี้นาํตาลแดง

เขม้ จุดที 13 (มะนาว 20% ครัง 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดนาํตาลแดง จุดที 14 (มะนาว 20% ครัง 20% 

เพกา 60%) ไดเ้ฉด นาํตาลเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง ของมะนาว อยูที่ 

pH 1-2 จะทาํใหค้รังและหูเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะ

เป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเพกาจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทาง

เคมีของครังเปลียนสีเป็นสีสม้และเพกาปลียนเป็นสีเหลืองสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลาย

ทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้จนถึงนาํตาลแดงเขม้แต่แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของ

สารละลายมะนาว ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีครังเพกา ทีเกิดจากวสัดุที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามเฉดสี 

ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-180  เฉดสีครังเพกา 
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 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-181  ชุดระบบโครงสีครังเพกา 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดครังเพกา ทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 
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ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีครังเพกาทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทยประกอบดว้ย 

แดงดอกกระมุท เปลือกขา้วโพก หงสบาท กะปิ เลือมประภสัสร ชา้งเผอืก หมอ้ใหม่ นิลุบล กลีบบวั 

บวัโรย หงดิน ฟาง ดิน นวล ม่วงตอง และสีครังเพกามีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ 

(Akira,2014) ประกอบดว้ย Tan, Hazel wood, Fawn, Peach, Salmon, Palevioletred, Rosybrown, 

Oyster, Blush, Wild Ginger, Medallion, Granola, Beige, Latte, Grape 

 

 
 

ภาพที 3-182  สีการเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดครังเพกาทงั 5 ชุด 
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 ครัง อญัชนั ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํครังอญัชนัมาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง อญัชนั   

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง อญัชนั   

 ชุดที 3 เกลือแกง ครัง อญัชนั   

 ชุดที 4 สารสม้ ครัง อญัชนั   

 ชุดที 5 นาํมะนาว ครัง อญัชนั   

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ครัง 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-183  สีขีเถา้ไมม้ะขาม ครัง อญัชนั   

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี ครัง อญัชนั ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ สีนาํเงิน 

และสีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 
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(ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% ครัง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีชมพจุูดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ครัง 40% 

อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ครัง 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูม่วง 

จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ครัง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% 

ครัง 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ครัง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสี

ชมพซึูงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะสค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํให้

สารละลายของครัง และอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขาม

ซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังและอญัชนัจึงทาํให้

โครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีแดง-ม่วงเขม้และอญัชนัเปลียนเป็นเขียวเขม้ เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นม่วงแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของ

สารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็นด่าง

สูงจึงมีคุณสมบติัทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง อญัชนั   

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ครัง 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-184  สีปูนเปลือกหอยแครงเผา ครัง อญัชนั   
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สีครังอญัชนั ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีแดงเขม้ 

สีนาํเงิน และสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

ครัง อญัชนัพบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ครัง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีชมพซีูด 

จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ครัง 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีชมพซีูด จุดที9 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 40% ครัง 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูม่วงซีด จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

20% ครัง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ครัง 40% อญัชนั

40%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ครัง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด 

ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะ 

ทาํใหส้ารละลายของครังอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือก

หอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังอญัชนัจึงทาํให้

โครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีสม้ใสเนืองจากเมด็สีครังตกตะกอนและอญัชนั

เปลียนเป็นเขียวเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นชมพมู่วงและ

เขียวแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุด

ตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง ครัง อญัชนั   

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ครัง 

       C = อญัชนั 
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ภาพที 3-185  สีเกลือแกง ครัง อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 3 สี ครังอญัชนั ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีแดงเขม้ สีนาํเงิน และ 

สีขาว ตามลาํดบั เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง ครัง อญัชนั พบว่า จุดที 5 

(เกลือแกง 60% ครัง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีม่วงซีด จุดที 8 (เกลือแกง 40% ครัง40% อญัชนั 

20%) ไดเ้ฉดสีชมพ ูจุดที9 (เกลือแกง 40% ครัง 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีม่วงซีด จุดที 12 

(เกลือแกง 20% ครัง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีแดงเขม้ จุดที 13 (เกลือแกง 20% ครัง 40% อญัชนั

40%) ไดเ้ฉดสีแดง-ม่วง จุดที 14 (เกลือแกง 20% ครัง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีม่วง ซึงจะเห็นได้

ว่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหค้รังอญัชนั คงสีเดิม

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้าง

สูตรทางเคมีของครังอญัชนัไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครังอญัชนัยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสม

วตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีแดง-ม่วงจนถึงสม้เหลืองแต่แตกต่างกนัตาม

ระดบัปริมาณของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้ ครัง อญัชนั   

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ครัง 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-186  สีสารสม้ครัง อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 4 สี ครังอญัชนั ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีแดงเขม้ สีนาํเงิน และสีขาว 

เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ ครัง อญัชนั พบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% ครัง 

20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 8 (สารสม้ 40% ครัง 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีแดงม่วง จุดที 

9 (สารสม้ 40% ครัง 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 12 (สารสม้ 20% ครัง 60% อญัชนั 20%) 

ไดเ้ฉดสีแดงเขม้ จุดที 13 (สารสม้ 20% ครัง 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีแดงม่วง จุดที 14 (สารสม้

20% ครัง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีม่วง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของ

สารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหสี้ของครังอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

สารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของครังอญัชนัจึงทาํให้

โครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีแดงชมพสูดและอญัชนัเปลียนเป็นสีม่วงสด เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นม่วง-แดงทีสดใสสว่างแตกต่างกนั

ตามระดบัปริมาณของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
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 ชุดที 5 มะนาว ครัง อญัชนั   

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ครัง 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-187  สีมะนาวครัง อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 5 สีครังอญัชนั ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีแดง สีนาํเงินและสีเขียวอ่อน 

พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% ครัง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 8 (มะนาว 40% ครัง 40% 

อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที9 (มะนาว 40% ครัง 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีม่วง จุดที 12 

(มะนาว 20% ครัง 60% อญัชนั 20%) ไดสี้แดงเขม้ จุดที 13 (มะนาว 20% ครัง 40% อญัชนั 40%) ได้

เฉดแดงม่วง จุดที 14 (มะนาว 20% ครัง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีม่วงแดงซึงจะเห็นไดว้่าเมือใน

ภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหค้รังอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจาก

โครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตร 

ทางเคมีของครังอญัชนัจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของครังเปลียนสีเป็นสีสม้และอญัชนั

เปลียนเป็นสีม่วงสด เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้เแดงเขม้

และม่วงแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายมะนาวทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
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 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีครัง อญัชนัทีเกิดจากวสัดุ

ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามเฉดสี 

ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-188  เฉดสีครังอญัชนั 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 
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ภาพที 3-189  ระบบโครงสีครัง อญัชนั 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดครัง อญัชนั ทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีครังอญัชนัทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย ประกอบดว้ย

เทาเขียว ม่วงเขียว ม่วงตอง หงดิน กลีบบวั เหลก็ เผอืก ม่วงชาด ขาวขาบ และ สีครังอญัชนัมี

ลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Bone, Mistyrose, Coin, 

Wild Ginger, Pistachio, Periwinkle, Lavender, Silver, Cloud 
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ภาพที 3-190  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดครังอญัชนัทงั 5 ชุด 

 

 ขมิ น หูกวาง ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํขมิ น หูกวาง มาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ขมิ น หูกวาง   

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ขมิ น หูกวาง   

 ชุดที 3 เกลือแกง ขมินหูกวาง   

 ชุดที 4 สารสม้ ขมิ น หูกวาง   
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 ชุดที 5 นาํมะนาว ขมิ น หูกวาง   

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ขมิ น หูกวาง   

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ขมิ น 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-191  สีขีเถา้ไมม้ะขาม ขมิ น หูกวาง  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี ขมิ น หูกวาง ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง สีเขียว และ

สีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 60% ขมิ น 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองคลาํ จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ขมิ น 40% 

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลเหลืองอ่อน จุดที 9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ขมิ น 20% หูกวาง 40%) ได้

เฉดสีเหลืองอ่อน จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ขมิ น 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีนาํตาลเหลือง 

จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ขมิ น 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% 

ขมิ น 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้

ไมม้ะขาม อยูที่ pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลายของขมิ นหูกวาง เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้าง

สูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมี
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ของขมิ นหูกวางจึงทาํใหสี้ของขมิ นเปลียนสีเป็นสีสม้นาํตาลและหูกวาง เปลียนเป็นเหลืองเขียวเขม้ 

เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเหลือง-นาํตาลกนัตามระดบั

ปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่า

ความเป็นด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ขมิ น หูกวาง   

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ขมิ น 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-192  สีปูนเปลือกหอยแครงเผา ขมิ น หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 2 สีขมิ น หูกวางผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเหลือง 

สีเขียว และสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

ขมิ นและหูกวางพบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ขมิ น 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสี

เหลือง จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ขมิ น 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ขมิ น 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 20% ขมิ น 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% 
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ขมิ น 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ขมิ น 20% หูกวาง

60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา 

อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของขมิ นหูกวางเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ น

หูกวางจึงทาํใหสี้ของขมิ นเปลียนสีเป็นสีสม้นาํตาลและหูกวางเปลียนเป็นเหลืองเขียวเขม้ เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเหลืองแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณ

ของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง ขมิ น หูกวาง   

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ขมิ น 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-193  สีเกลือแกงขมิ น หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 3 สี ขมิ น หูกวางผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเหลือง สีเขียว และสีขาว 

ตามลาํดบั เมือทาํการเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของเกลือแกง ขมิ น หูกวางพบว่า จุดที 5  
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(เกลือแกง 60% ขมิ น 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (เกลือแกง 40% ขมิ น 40% หูกวาง

20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที9 (เกลือแกง 40% ขมิ น 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 

(เกลือแกง 20% ขมิ น 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (เกลือแกง 20% ขมิ น 40% หูกวาง

40%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 14 (เกลือแกง 20% ขมิ น 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ซึงจะเห็นได้

ว่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกงอยูที่ pH 6-7 จะทาํใหข้มิ นหูกวางคงสีเดิม

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้าง

สูตรทางเคมีของขมินหูกวางแต่ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ นหูกวางยงัคงสีเดิมเมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลืองแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณ

ของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 4 สารสม้ ขมิ น หูกวาง   

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ขมิ น 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-194  สีสารสม้ขมิ น หูกวาง 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 4 สี ขมิ นหูกวางผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสีเหลือง สีเขียว และสีขาว เมือทาํ

การเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ ขมิ นหูกวางพบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% ขมิ น 20% 

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 8 (สารสม้ 40% ขมิ น 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด 

จุดที 9 (สารสม้ 40% ขมิ น 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 12 (สารสม้ 20% ขมิ น 60% 

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 13 (สารสม้ 20% ขมิน 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด 

จุดที 14 (สารสม้ 20% ขมิ น 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่า

ความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหสี้ของขมิ นหูกวาง เปลียนแปลงสีเนืองจาก

โครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของขมิ นหูกวาง จึงทาํใหสี้ของขมิ นเปลียนสีเป็นสีเหลืองสดและหูกวางเปลียนเป็นสีเหลืองสด 

เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเหลืองสด ทีสดใสสว่างแตกต่าง

กนัตามระดบัปริมาณของสารละลายสารสม้ ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ขมิ น หูกวาง   

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ขมิ น 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-195  สีมะนาวขมิ น หูกวาง   
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 5 สีขมิ นหูกวาง ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสีเป็น สีเหลือง สีเขียว และสีเขียว

อ่อน พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60 % ขมิ น 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (มะนาว 40% 

ขมิ น 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที9 (มะนาว 40% ขมิ น 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสี

เหลือง-เขียวจุดที 12 (มะนาว 20% ขมิ น 60% หูกวาง 20%) ไดสี้เหลือง จุดที 13 (มะนาว 20% ขมิ น 

40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว จุดที 14 (มะนาว 20% ขมิ น 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสี

เหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหข้มิ นและ

หูกวาง เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํ

ปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมินและหูกวางจึงทาํใหสี้ของขมิ นเปลียนสีเป็นสีเหลืองสด

และหูกวางเปลียนเป็นสีเหลือง เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็น 

สีเหลืองและเขียว แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายมะนาว ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุด

ตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีขมิ น หูกวาง ทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสาร เปลียนแปลงสีโดยจะโดยจะเป็น

สารทีไดม้ากจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนั

ไปตามเฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-196  เฉดสีขมิ น หูกวาง   
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 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-197  ชุดระบบโครงสีขมิ น หูกวาง   
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 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดขมิ น หูกวาง ทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่าสีขมิ นและหูกวางทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย 

ประกอบดว้ย หรดาล เหลืองไพล เปลือกขา้วโพด มุกสุข ขาวปนเพชร ทอง นวล หมอก ดอกบวบ 

ทองคาํ นวลจนัทร์ เลือมเหลือง เหลืองเพียงทอง หญา้แพรกอ่อน เหลืองดิน และสีขมิ นหูกวางมี

ลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Leapfrog, Sand, 

Macaroon, Khaki, Yellow, Tan, Beige, Hazel wood, Oyster, Corn, Buttermilk, Tuscan Sun, Fawn, 

Oat, Biscotti 

 

 
 

ภาพที 3-198  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดขมิน หูกวาง ทงั 5 ชุด 
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 ขมิ น เพกา ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํขมิ น เพกา มาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่าโดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ขมิ น เพกา   

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ขมิ น เพกา   

 ชุดที 3 เกลือแกง ขมิ น เพกา   

 ชุดที 4 สารสม้ ขมิ น เพกา   

 ชุดที 5 นาํมะนาว ขมิ น เพกา   

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ขมิ น เพกา   

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ขมิ น 

       C = เพกา   

 

 
 

ภาพที 3-199  สีทดลองหาขีเถา้ไมม้ะขาม ขมิ น เพกา   

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 1 สีขมิ น เพกา ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง เขียว และเทา 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ 
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ไมม้ะขาม 60% ขมิ น 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีชมพุ-สม้ซีด จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ขมิน 40% 

เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีสม้อ่อนซีด จุดที 9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ขมิ น 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีสม้

อ่อนซีดจุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ขมิ น 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีชมพ-ูสม้ จุดที 13 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 20% ขมิน 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉ สีชมพ-ูสม้ จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% กระเจียบ 20% 

หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีสม้อ่อน ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้

ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํใหสี้ของขมิ นเพกา เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นด่างแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ นเพกา

จึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ นเปลียนสี นาํตาล-สม้และเพกาเปลียนเป็นสีเขียวขีมา้ เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสม้ชมพแูตกต่างกนัตามระดบัปริมาณ

ของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็น

ด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ขมิ น เพกา   

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ขมิ น 

       C = เพกา   

 

 
 

ภาพที 3-200  สี ปูนเปลือกหอยแครงเผา ขมิ น เพกา  
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สี ขมิ น เพกา ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง 

สีเขียว และขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ขมิ น 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเลืองซีด จุดที 8 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ขมิ น 40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครง

เผา 40% ขมิ น 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ขมิ น 60% 

เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ขมิ น 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ขมิ น 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ซึงจะเห็นได้

ว่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลาย

ของขมิ นเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะ

เป็นด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมินและเพกา จึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทาง

เคมีของขมิ นเปลียนสีเหลือง-สม้และเพกาเปลียนเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็น เหลืองแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายปูน

เปลือกหอยแครงเผา ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
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 ชุดที 3 เกลือแกง ขมิ น เพกา   

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ขมิ น 

       C = เพกา   

 

 
 

ภาพที 3-201  สี เกลือแกง ขมิ น เพกา   

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 3 สี ขมิ น เพกา ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง เขียว และขาว เมือ

ทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายเกลือแกง พบว่า จุดที 5 (เกลือแกง 60% ขมิ น 

20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (เกลือแกง 40% ขมิ น 40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

จุดที9 (เกลือแกง 40% ขมิ น 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองจุดที 12 (เกลือแกง 20% ขมิ น 60% 

เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (เกลือแกง 20% ขมิ น 40% เพกา 40%) ไดสี้เหลือง จุดที 14 

(เกลือแกง 20% ขมิ น 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็น 

กรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหข้มิ นและเพกาคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ นและเพกาแต่

ไม่ทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ นและเพกายงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลาย

ทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลืองแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายเกลือแกงที

แตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้ ขมิ น เพกา   

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ขมิ น 

       C = เพกา   

 

 
 

ภาพที 3-202  สี สารสม้ ขมิ น เพกา   

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 4 สีขมิ น เพกา ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง สีเขียว และสีขาว เมือ

ทาํการเปลียนแปลงปริมาณของสารละลาย สารสม้ ขมิ น เพกา พบว่า จุดที 5 (สารสม้ 60% ขมิ น 20% 

เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (สารสม้ 40% ขมิ น 40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 9 

(สารสม้ 40% ขมิ น 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 12 (สารสม้ 20% ขมิ น 60% เพกา 20%) ได้

เฉดสีเหลืองสด จุดที 13 (สารสม้ 20% ขมิ น 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองจุดที 14 (สารสม้ 20% 

ขมิ น 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป้นกรด-ด่างของสารสม้ 

อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหสี้ของขมิ นเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ 

ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ น เพกา จึงทาํใหโ้ครงสร้าง

สูตรทางเคมีของขมินเปลียนสีเหลืองสดใสและเพกา เปลียนเป็นสีเหลืองเมือส่วนผสมวตัถุดิบของ
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สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลืองสว่างแแต่แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของ

สารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ขมิ น เพกา   

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ขมิ น 

       C = เพกา   

 

 
 

ภาพที 3-203  สี มะนาว ขมิ น เพกา  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 5 สี ขมิ น เพกา ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง สีเขียว และสีเขียว

อ่อน พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% ขมิ น 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (มะนาว 40% ขมิ น 

40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 9 (มะนาว 40% ขมิ น 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 

12 (มะนาว 20% ขมิ น 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 13 (มะนาว 20% ขมิ น 40% เพกา 

40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองจุดที 14 (มะนาว 20% ขมิ น 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ตามลาํดบัซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหส้ารละลายของขมิ น
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เพกา เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํ

ปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมินเพกา จึงทาํใหสี้ของขมิ นเปลียนสีเป็นสีเหลืองสดใส

และเพกาเปลียนเป็นสีเหลือง-เขียวเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะ

เปลียนเป็นสีเหลืองสดจนถึงสีเหลืองสว่างแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายสารสม้ที

แตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีขมิ น เพกา ทีเกิดจากวสัดุที

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสาร เปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตามเฉดสี 

ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-204  เฉดสีขมิน เพกา 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 
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 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-205  ชุดระบบโครงสีขมิ น เพกา 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดขมิ น เพกา ทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่าสีขมิ นและเพกาทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทยประกอบดว้ย 

หรดาล เหลืองไพล เปลือกขา้วโพด มุกสุข ขาวปนเพชร ทอง นวล หมอก ดอกบวบ ทองคาํ 

นวลจนัทร์ เลือมเหลือง เหลืองเพียงทอง หญา้แพรกอ่อน เหลืองดิน และสีขมิ นเพกามีลกัษณะ 

โทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Biscotti, Oyster, Macaroon, 

Sand Dollar, Lemon Lime, Citrus Zest, Beige, Tan, Khaki 
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ภาพที 3-206  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดขมินเพกาทงั 5 ชุด 

 

 ขมิ น อญัชนั ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํขมิ นอญัชนัมาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ขมิ น อญัชนั 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ขมิ น อญัชนั 

 ชุดที 3 เกลือแกง ขมิ น อญัชนั  



349 

 ชุดที 4 สารสม้ ขมิ น อญัชนั 

 ชุดที 5 นาํมะนาว ขมิ น อญัชนั 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม ขมิ น อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  ขมิ น 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-207  สี ขีเถา้ไมม้ะขาม ขมิ น อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี ขมิ น อญัชนั ผสมขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเหลือง สีนาํเงิน และเทา เมือ

ทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% 

ขมิ น 20% อนัชญั 20%) ไดเ้ฉดสีชมพซีูด จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ขมิ น 40% อญัชนั 20%) ได้

เฉดสีม่วงซีด จุดที 9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% ขมิ น 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีชมพซีูด จุดที 12 (ขีเถา้

ไมม้ะขาม 20% ขมิ น 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสม้ จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20 % ขมิ น 40% 

อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% ขมิ น 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเขียว 
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ซึงจะเห็นไดว้่าในจุดที5 จุดที 9 นนัจะมีสีทีซีดจนจะมองไม่เห็นสีทีเกิด เมือในภาวะค่าความเป็น

กรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลายของขมิ นอญัชนั เปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นด่างแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ นและอญัชนั จึงทาํใหสี้ของขมิ นเปลียนสีนาํตาลสม้และอญัชนั

เปลียนเป็นสีเขียวเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเขียว เหลือง

ชมพแูตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั

และเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็นด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา ขมิ น อญัชนั  

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  ขมิ น 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-208  สี ปูนเปลือกหอยแครงเผา ขมิ น อญัชนั  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สี ขมิ นอญัชนั ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง 

สีนาํเงิน และสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา 

ขมิ น อญัชนั พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% ขมิ น 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด 
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จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ขมิ น 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง จุดที9 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% ขมิ น 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง จุดที 12 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 20% ขมิ น 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% 

ขมิ น 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% ขมิ น 20% 

อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเขียว ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือก

หอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของขมิ นอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้าง

สูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทาง

เคมีของขมิ นอญัชนัจึงทาํใหสี้ของขมิ นเปลียนสีเป็นนาํตาลสม้และอญัชนัเปลียนเป็นเขียวเขม้ เมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเหลือง-เขียว 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง ขมิ น อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  ขมิ น 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-209  สีเกลือแกงขมิ น อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 3 สี ขมิ นอญัชนั ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเหลือง สีนาํเงิน และสีขาว 
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เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายเกลือแกง พบว่า พบว่า จุดที 5 (เกลือแกง 60% 

ขมิ น 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (เกลือแกง 40% ขมิ น 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสี 

เหลือง จุดที 9 (เกลือแกง 40% ขมิ น 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง จุดที 12 (เกลือแกง 20% 

ขมิ น 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (เกลือแกง 20% ขมิ น 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสี

เหลือง จุดที 14 (เกลือแกง 20% ขมิ น 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเขียว ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะ

ค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหข้มิ นอญัชนัคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้าง

สูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมิ น

อญัชนัแต่ไม่ทาํใหสี้ของขมิ นอญัชนัยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสี

จะเปลียนเป็นสีเขียวเหลืองแต่แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนั

ในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 4 สารสม้ ขมิ น อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  ขมิ น 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-210  สี สารสม้ ขมิ น อญัชนั   
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 4 สี ขมิ นอญัชนั ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเหลือง สีนาํเงิน และสีขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายสารสม้ ขมิ นอญัชนั พบว่า จุดที 5 (สารสม้

60% ขมิ น 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 8 (สารสม้ 40% ขมิ น 40% อญัชนั 20%) ได้

เฉดสีเหลืองสด จุดที 9 (สารสม้ 40% ขมิ น 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง จุดที 12 

(สารสม้ 20% ขมิ น 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 13 (สารสม้ 20% ขมิ น 40% อญัชนั 

40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว จุดที 14 (สารสม้ 20% ขมิ น 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว  

ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของ

ขมิ นและอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไป

ทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของขมินอญัชนั จึงทาํใหสี้ของขมิ นเปลียนสีเป็นสีเหลือง

สดใสและอญัชนัเปลียนเป็นสีม่วงเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็น

สีเหลือง-เขียว แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุด

ตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว ขมิ น อญัชนั   

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  ขมิ น 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-211  สี มะนาว ขมิ น อญัชนั   
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 5 สี ขมิ น อญัชนั ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสีเป็น สีเหลือง สีนาํเงิน และสีขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณของสารละลายมะนาว ขมินอญัชนั พบว่า พบว่า จุดที 5 

(มะนาว 60% ขมิ น 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวสดสว่างจุดที 8 (มะนาว 40% ขมิ น 40% 

อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวสดสว่างจุดที 9 (มะนาว 40% ขมิ น 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง-เขียวสดสว่างจุดที 12 (มะนาว 20% ขมิ น 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวสดสว่าง

จุดที 13 (มะนาว 20% ขมิ น 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวสดสว่างจุดที 14 (มะนาว 20% 

ขมิ น 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวสดสว่าง ตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่า

ความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหส้ารละลายของขมิ นอญัชนั เปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้าง

สูตรทางเคมีของขมินอญัชนั จึงทาํสีของขมิ นเปลียนสีเป็นสีเหลืองสดใสและอญัชนัเปลียนเป็น 

ม่วงสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลือง-เขียวสดสว่าง

แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีขมิ น อญัชนั ทีเกิดจากวสัดุ

ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้า

จากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามเฉดสี 

ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-212  เฉดสีขมิ น อญัชนั   
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 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1–2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี  

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-213  ชุดระบบโครงสีขมิ น อญัชนั   
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 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดขมิ นอญัชนั ทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่าสีขมิ นอญัชนัทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทยประกอบดว้ย

ขีผงึ ทองคาํ เลือมประภสัสร หญา้แพรกอ่อน เขียวกลาง หมอก เขียวมะพดู ทอง นวล และสีขมิ น

และอญัชนัมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Sand Dollar, 

Olive, Daffodil, Hazelnut, Gold, Granola, Oyster, Beige, Lemon Lime 

 

 
 

ภาพที 3-214  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดขมินอญัชนั ทงั 5 ชุด 
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 แก่นขนุ หูกวาง ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํแก่นขนุน หูกวาง มาทดลองตาม

ทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม แก่นขนุน หูกวาง   

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา แก่นขนุน หูกวาง   

 ชุดที 3 เกลือแกงแก่นขนุน หูกวาง   

 ชุดที 4 สารสม้ แก่นขนุน หูกวาง   

 ชุดที 5 นาํมะนาว แก่นขนุน หูกวาง   

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม แก่นขนุน หูกวาง   

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  แก่นขนุน 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-215  สี ขีเถา้ไมม้ะขาม แก่นขนุนหูกวาง  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี แก่นขนุน หูกวาง ผสมขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเหลือง สีเขียว และสีเทา 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขาม แก่นขนุน และ หูกวาง  
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พบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% แก่นขนุน 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 40% แก่นขนุน 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% 

แก่นขนุน 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% แก่นขนุน 60% หูกวาง 

20%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% แก่นขนุน 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% แก่นขนุน 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นได้

ว่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขาม อยูที่ pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลายของ

แก่นขนุนหูกวาง เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็น

ด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนหูกวางชนัจึงทาํใหสี้ของแก่นขนุน 

เปลียนสีเหลืองนาํตาลเขม้และหูกวางเปลียนเป็นสีเขียว-เหลือง เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลาย

ทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเหลืองแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ที

แตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็นด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีลืนทาํใหสี้

ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา แก่นขนุน หูกวาง   

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  แก่นขนุน 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-216  สีปูนเปลือกหอยแครงเผา แก่นขนุน และ หูกวาง  
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 2 สี แก่นขนุน หูกวาง ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น 

สีเหลือง สีเขียว และสีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของปูนเปลือก

หอยแครงเผาแก่นขนุน และ หูกวาง พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% แก่นขนุน 20% 

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% แก่นขนุน 40% หูกวาง 20%) ได้

เฉดสีเหลือง จุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% แก่นขนุน 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% แก่นขนุน 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 13 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% แก่นขนุน 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 20% แก่นขนุน 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือใน

ภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของ 

แก่นขนุนหูกวางเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมี

ภาวะเป็นด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนหูกวางจึงทาํใหสี้ของ 

แก่นขนุเปลียนสีเป็นเหลืองนาํตาลเขม้และหูกวางเปลียนเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้ เมือส่วนผสม

วตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเขม้เหลืองแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของ

สารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง แก่นขนุน หูกวาง   

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  แก่นขนุน 

       C = หูกวาง 
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ภาพที 3-217  สี เกลือแกง แก่นขนุน หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 3 แก่นขนุนหูกวาง ผสมสารละลายเกลือแกงซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเหลือง สีเขียว และสีเทา 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของเกลือแกง แก่นขนุน หูกวาง พบว่า จุดที 5 

(เกลือแกง 60% แก่นขนุน 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (เกลือแกง 40% แก่นขนุน 40% 

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (เกลือแกง 40% แก่นขนุน 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

จุดที 12 (เกลือแกง 20% แก่นขนุน 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 13 (เกลือแกง 20% 

แก่นขนุน 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (เกลือแกง 20% แก่นขนุน 20% หูกวาง 60%) 

ไดเ้ฉดสีเหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ 

pH 6-7 จะทาํใหส้ารละลายของแก่นขนุนหูกวางเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

เกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนหูกวางแต่

ไม่ทาํใหสี้ของแก่นขนุนและหูกวางปลียนแต่ยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 

ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลืองแต่แตกต่างกนัตามความเขม้ขน้ของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่าง

กนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้ แก่นขนุน หูกวาง   

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  แก่นขนุน 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-218  สีสารสม้ แก่นขนุน หูกวาง 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 4 แก่นขนุน หูกวาง ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง สีเขียว และสีเทา 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของสารสม้ แก่นขนุน หูกวาง พบว่า จุดที 5 

(สารสม้ 60% แก่นขนุน 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 8 (สารสม้ 40% แก่นขนุน 40% 

หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสดสว่าง จุดที9 (สารสม้ 40% แก่นขนุน 20% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉด 

สีเหลืองสดสว่าง จุดที 12 (สารสม้ 20% แก่นขนุน 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดเหลืองสดสว่าง จุดที 

13 (สารสม้ 20% แก่นขนุน 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสดสว่าง จุดที 14 (สารสม้ 20% 

แก่นขนุน 20% หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสดสว่าง ซึงจะเห็นไดว้า่เมือในภาวะค่าความเป็นกรด-

ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของแก่นขนุนหูกวางเปลียนแปลงสีเนืองจาก

โครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของแก่นขนุนหูกวาง จึงทาํใหสี้ของแก่นขนุนเปลียนสีเป็นเหลืองสดใสและหูกวางเปลียนเป็น 
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สีเหลืองสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีจนถึงสีเหลืองสว่าง

แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว แก่นขนุน หูกวาง   

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  แก่นขนุน 

       C = หูกวาง 

 

 
 

ภาพที 3-219  สีทดลองหาค่าสีมะนาว แก่นขนุนหูกวาง  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 5 สี แก่นขนุน หูกวาง ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง สีเขียว และ 

สีเขียวอ่อน เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของมะนาว แก่นขนุนและหูกวาง 

พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% แก่นขนุน 20% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวซีด จุดที 8 (มะนาว 

40% แก่นขนุน 40% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที9 (มะนาว 40 % แก่นขนุน 20% หูกวาง 40%) 

ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 (มะนาว 20 % แก่นขนุน 60% หูกวาง 20%) ไดเ้ฉดเหลืองเขม้ จุดที 13 

(มะนาว 20% แก่นขนุน 40% หูกวาง 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (มะนาว 20% แก่นขนุน 20% 

หูกวาง 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของ 

มะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหส้ารละลายของแก่นขนุนหูกวาง เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้าง 
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สูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของ 

แก่นขนุน และ หูกวาง จึงทาํใหสี้ของแก่นขนุนเปลียนสีเป็นสีเหลืองสดใสและหูกวางเปลียนเป็น 

สีเหลืองเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลืองแตกต่างกนัตาม

ระดบัปริมาณของสารละลายมะนาวทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีแก่นขนุนหูกวาง ทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารที

ไดม้าจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-220  เฉดสีแก่นขนุนหูกวาง 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี  
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 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-221  ชุดระบบโครงสีแก่นขนุนหูกวาง 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดแก่นขนุนหูกวาง ทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่า สีแก่นขนุนหูกวางทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย 

ประกอบดว้ย นวล นวลจนัทร์ เลือมเหลือง ขีผงึ รงทอง เหลืองดิน หญา้แพรกอ่อน ทองคาํ ทอง 

และสีแก่นขนุนและหูกวางผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) 

ประกอบดว้ย Hazelnut, Gold, Granola, Biscotti, Oyster, Macaroon, Lemon Lime, Citrus Zest, 

Beige 
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ภาพที 3-222  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดแก่นขนุนหูกวาง ทงั 5 ชุด 

 

 แก่นขนุน เพกา ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํแก่นขนุนเพกา มาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามแก่นขนุนเพกา 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา แก่นขนุน เพกา 

 ชุดที 3 เกลือแกง แก่นขนุนเพกา 
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 ชุดที 4 สารสม้ แก่นขนุน เพกา 

 ชุดที 5 นาํมะนาว แก่นขนุนเพกา 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม แก่นขนุน เพกา   

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  แก่นขนุน 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-223  สี ขีเถา้ไมม้ะขาม แก่นขนุน เพกา  

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 1 สี แก่นขนุน เพกาผสมขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเหลือง สีเขียว และสีเทา เมือ

ทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขาม แก่นขนุนและเพกา พบว่า จุดที 

5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% แก่นขนุน 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว ซีด จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 

40% แก่นขนุน 40% หูเพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองซีด จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% แก่นขนุน 20% 

เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีดจุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% แก่นขนุน 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดเหลือง 

จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% แก่นขนุน 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% 

แก่นขนุน 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง มีตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็น 
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กรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํใหสี้ของแก่นขนุน และเพกาเปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นเบสแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุน และเพกาจึงทาํใหสี้ของแก่นขนุนเปลียนสีนาํตาลเหลืองเขม้

และเพกาเปลียนเป็นสีเหลืองเขียวขีมา้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะ

เปลียนเป็นเขียวอ่อนและเหลืองแต่แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม 

ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็นด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีลืนทาํให้

สีไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา แก่นขนุน เพกา   

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  แก่นขนุน 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-224  สีปูนเปลือกหอยแครงเผา แก่นขนุน เพกา 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สี แก่นขนุน เพกา ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเหลือง 

สีเขียว และสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขาม แก่นขนุน
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เพกา พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% แก่นขนุน 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว

ซีด จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% แก่นขนุน 40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวซีด 

จุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% แก่นขนุน 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 12  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% แก่นขนุน 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองสด จุดที 13 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 20% แก่นขนุน 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดเหลือง-เขียว จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

20% แก่นขนุน 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อน ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของแก่นขนุน

และเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็น

ด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนเพกาจึงทาํใหสี้ของแก่นขนุนเปลียน

สีเป็นสีนาํตาลเหลืองเขม้และเพกาเปลียนเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเขียว-เหลืองเขม้แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของ

สารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง แก่นขนุน เพกา   

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  แก่นขนุน  

       C = เพกา   

 

 
 

ภาพที 3-225  สีทดลองหาค่า เกลือแกง แก่นขนุน เพกา   
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 3 สี แก่นขนุน เพกา ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเหลือง สีเขียว และ 

สีขาวเมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขาม แก่นขนุนเพกา พบว่า 

จุดที 5 (เกลือแกง 60% แก่นขนุน 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (เกลือแกง 40% แก่นขนุน 

40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (เกลือแกง 40% แก่นขนุน 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

จุดที 12 (เกลือแกง 20% แก่นขนุน 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (เกลือแกง 20%  

แก่นขนุน 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 14 (เกลือแกง 20% แก่นขนุน 20% เพกา 60%) ได้

เฉดสีเหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 

จะทาํใหแ้ก่นขนุนและเพกาคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็น

กลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนเพกาแต่ไม่ทาํใหสี้ของแก่นขนุน

เพกายงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลืองแตกต่าง

กนัตามระดบัปริมาณของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 4 สารสม้ แก่นขนุน เพกา 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  แก่นขนุน 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-226  สี สารสม้ แก่นขนุน เพกา 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 4 สี แก่นขนุน เพกา ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเหลือง สีเขียว และสีขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของสารสม้ แก่นขนุนเพกา พบว่า จุดที 5 

สารสม้ 60% แก่นขนุน 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (สารสม้ 40% แก่นขนุน 40% เพกา 

20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (สารสม้ 40% แก่นขนุน 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 

(สารสม้ 20% แก่นขนุน 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (สารสม้ 20% แก่นขนุน 40% 

เพกา 40%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 14 (สารสม้ 20% แก่นขนุน 20% เพกา 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํให้

สารละลายของแก่นขนุนเพกา เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะ

เป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนเพกา จึงทาํใหสี้ของแก่นขนุน

เปลียนสีเป็นสีเหลืองสดและเพกา เปลียนเป็นสีเหลืองสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 

ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลืองแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนั

ในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว แก่นขนุน เพกา 

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  แก่นขนุน 

       C = เพกา 

 

 
 

ภาพที 3-227  สีทดลองหาค่า มะนาว แก่นขนุน เพกา 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 5 สี แก่นขนุน เพกา ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง สีเขียว และ 

สีเขียวอ่อน เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของมะนาวแก่นขนุนและเพกา 

พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% แก่นขนุน 20% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง จุดที 8 (มะนาว 40% 

แก่นขนุน 40% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (มะนาว 40% แก่นขนุน 20% เพกา 40%) ไดเ้ฉด

สีเหลือง-เขียว จุดที 12 (มะนาว 20% แก่นขนุน 60% เพกา 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (มะนาว 

20% แก่นขนุน 40% เพกา 40%) ไดเ้ฉดเหลือง-เขียว จุดที 14 (มะนาว 20% แก่นขนุน 20% เพกา

60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว ตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว 

อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหส้ารละลายของแก่นขนุนและเพกาเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตร 

ทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุน

และเพกาจึงทาํใหสี้ของแก่นขนุนเปลียนสีเป็นสีเหลืองสดใสและเพกาเปลียนเป็นสีเหลืองเมือ

ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเหลือง-เขียว แตกต่างกนัตามระดบั

ปริมาณของสารละลายมะนาวทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีแก่นขนุนเพกาทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารที

ไดม้ากจาภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-228  เฉดสีแก่นขนุนเพกา 
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 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-229  ชุดระบบโครงสีแก่นขนุนเพกา 
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 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดแก่นขนุนเพกาทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่าสีแก่นขนุนและเพกาทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย

ประกอบดว้ย นวล ทอง นวลจนัทร์ หมอก หญา้แพรกอ่อน เขียวไพร หมอก เลือมประภสัสร 

เลือมเหลืองและสีแก่นขนุนและเพกาผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 

2014) ประกอบดว้ย Hazel wood, Oyster, Sand Dollar, Granola, Biscotti, Macaroon, Khaki, Citrus 

Zest, Beige 

 

 
 

ภาพที 3-230  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดแก่นขนุนเพกาทงั 5 ชุด 
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 แก่นขนุน อญัชนั ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํแก่นขนุน อญัชนั มาทดลองตาม

ทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม แก่นขนุน อญัชนั 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผาแก่นขนุน อญัชนั 

 ชุดที 3 เกลือแกงแก่นขนุน อญัชนั  

 ชุดที 4 สารสม้ แก่นขนุน อญัชนั 

 ชุดที 5 มะนาว แก่นขนุน อญัชนั 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามแก่นขนุน อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  แก่นขนุน 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-231  สีทดลองหาค่า ขีเถา้ไมม้ะขาม แก่นขนุน อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 1 สี แก่นขนุน อญัชนั ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง 

สีนาํเงิน และสีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงปริมาณสารละลายของขีเถา้ไมม้ะขามพบว่า 

จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% แก่นขนุน 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีสม้ซีด จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 
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40% แก่นขนุน 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีสม้ซีด จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% แก่นขนุน 20% 

อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีสม้ จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% แก่นขนุน 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉด 

สีเหลือง จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% แก่นขนุน 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14  

(ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% แก่นขนุน 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือ 

ในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลายของแก่นขนุน 

และอญัชนั เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นด่าง 

เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนอญัชนัจึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมี

ของแก่นขนุน เปลียนสีนาํตาลเหลืองและอญัชนัเปลียนเป็นสีเขียวเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีสม้และเหลืองแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของ

สารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็นด่าง

สูง จึงมีคุณสมบติัทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา แก่นขนุน อญัชนั  

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  แก่นขนุน 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-232  สี ปูนเปลือกหอยแครงเผา แก่นขนุน อญัชนั 
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 2 สี แก่นขนุน อญัชนั ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น 

สีเหลือง สีนาํเงินและสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของปูน 

เปลือกหอยแครงเผา แก่นขนุนและอญัชนั พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% แก่นขนุน 

20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีครีมซีด จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% แก่นขนุน 40% อญัชนั

20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% แก่นขนุน 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉด 

สีเหลืองเขียว จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% แก่นขนุน 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% แก่นขนุน 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% แก่นขนุน 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว ตามลาํดบั ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผาอยูที่ pH11-12 จะทาํใหสี้

ของแก่นขนุนและอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครง

เผาซึงมีภาวะเป็นด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนและอญัชนั จึงทาํให้

สีของแก่นขนุนเปลียนสีเป็นสีเหลืองนาํตาลและอญัชนัเปลียนเป็นสีเขียวเขม้เมือส่วนผสมวตัถุดิบ

ของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็น เหลืองแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลาย

ปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง แก่นขนุน อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  แก่นขนุน 

       C = อญัชนั 
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ภาพที 3-233  สี เกลือแกง แก่นขนุน อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 3 สี แก่นขนุน อญัชนั ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง สีนาํเงินและ

สีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของเกลือแกง แก่นขนุนและอญัชนั พบว่า 

จุดที 5 (เกลือแกง 60% แก่นขนุน 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 8 (เกลือแกง 40%  

แก่นขนุน 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (เกลือแกง 40% แก่นขนุน 20% อญัชนั 40%) 

ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว จุดที 12 (เกลือแกง 20% แก่นขนุน 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 

(เกลือแกง 20% แก่นขนุน 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 14 (เกลือแกง 20% แก่นขนุน 20% 

อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวซีด ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหแ้ก่นขนุนและอญัชนัคงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมี

ของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนและ

อญัชนัแต่ไม่ทาํใหสี้ของแก่นขนุนอญัชนัยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3  

ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเขียวเหลืองแต่แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายเกลือแกงที

แตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้ แก่นขนุน อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  แก่นขนุน 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-234  สีสารสม้ แก่นขนุน อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 4 สี แก่นขนุน อญัชนั ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง สีนาํเงินและ 

สีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของสารสม้ แก่นขนุนและอญัชนั พบว่า 

จุดที 5 (สารสม้ 60% แก่นขนุน 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีหลือง-เขียว จุดที 8 (สารสม้ 40%  

แก่นขนุน 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 9 (สารสม้ 40% แก่นขนุน 20% อญัชนั 40%)  

ไดเ้ฉดสีเขียวอ่อน จุดที 12 (สารสม้ 20% แก่นขนุน 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 

(สารสม้ 20% แก่นขนุน 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 14 (สารสม้ 20% แก่นขนุน 20% 

อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเขียว ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ 

อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของแก่นขนุนและอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้าง 

สูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของ 
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แก่นขนุนและอญัชนั จึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนเปลียนสีเป็นสีเหลืองสดใสและ

อญัชนัเปลียนเป็นสีม่วงสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็น 

สีเหลือง-เขียวแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว แก่นขนุน อญัชนั   

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  แก่นขนุน 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-235  สีมะนาว แก่นขนุน อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 5 สี แก่นขนุน อญัชนั ผสมสารละลายมะนาวซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเหลือง สีนาํเงินและ

สีเขียวอ่อน เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของมะนาวแก่นขนุนและอญัชนั 

พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% แก่นขนุน 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด จุดที 8 (มะนาว 40% 

แก่นขนุน 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียวซีด จุดที9 (สารสม้ 40% แก่นขนุน 20% อญัชนั

40%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีดจุดที 12 (มะนาว 20% แก่นขนุน 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 

(มะนาว 20% แก่นขนุน 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง จุดที 14 (มะนาว 20% แก่นขนุน 

20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด ตามลาํดบั  ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง



380 

ของมะนาว อยูที่ pH 1-2 จะทาํใหส้ารละลายของแก่นขนุนและอญัชนั เปลียนแปลงสีเนืองจาก

โครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตร 

ทางเคมีของแก่นขนุนและอญัชนั จึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของแก่นขนุนเปลียนสีเป็น 

สีเหลืองสดใสและอญัชนัเปลียนเป็นสีม่วงสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนั 

สีจะเปลียนเป็นสีเขียว-เหลืองแต่แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายมะนาวทีแตกต่างกนั

ในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีแก่นขนุนอญัชนัทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารที

ไดม้าจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-236  เฉดสีแก่นขนุนอญัชนั 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 
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 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-237  ชุดระบบโครงสีแก่นขนุนอญัชนั 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดแก่นขนุนอญัชนัทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่าสีแก่นขนุนและอญัชนัทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย

ประกอบดว้ย ทองคาํ หญา้แพรกอ่อน นวลจนัทร์ เขียวมะพดู เขียวกลาง เขียวไข่กา เขียวไพร 

เลือมเหลือง เลือมประภสัสรและสีแก่นขนุนและอญัชนัผสมมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสี 
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ภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Sage, Pistachio, Olive, Gold, Lemon Lime, Oyster, Sand 

Dollar, Granola, Beige 

 

 
 

ภาพที 3-238  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดแก่นขนุนอญัชนัทงั 5 ชุด 

 

 หูกวางอญัชนั ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํหูกวางอญัชนั มาทดลองตามทฤษฎี

สามเหลียมดา้นเท่า โดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร  ประกอบดว้ย 
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 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม หูกวาง อญัชนั 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา หูกวาง อญัชนั 

 ชุดที 3 เกลือแกง หูกวาง อญัชนั  

 ชุดที 4 สารสม้ หูกวาง  อญัชนั 

 ชุดที 5 นาํมะนาว หูกวาง อญัชนั 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามหูกวาง อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  หูกวาง 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-239  สีทดลองหาค่าขีเถา้ไมม้ะขามหูกวาง อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 1 สีหูกวาง อญัชนั ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเขียว สีนาํเงิน

และสีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขาม หูกวาง อญัชนั 

พบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% หูกวาง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 8 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 

40% หูกวาง 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด จุดที9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% หูกวาง 20% อญัชนั 
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40%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% หูกวาง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง 

จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% หูกวาง 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 14 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% 

หูกวาง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเหลือง-เขียว ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็น

กรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขาม อยูที่ pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลายของหูกวางอญัชนั เปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะเป็นด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวางอญัชนั จึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวางเปลียนสีเป็น 

สีเขียว-เหลือง และอญัชนัเปลียนสีเป็นสีเขียวเขม้เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนั

สีจะเปลียนเป็นเขียวอ่อนและเหลืองแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม 

ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็นด่างสูงจึงมีคุณสมบติัทีลืนทาํให้

สีไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา หูกวาง อญัชนั  

 กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

      B =  หูกวาง 

      C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-240  สีปูนเปลือกหอยแครงเผาหูกวางอญัชนั  
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี

ชุดที 2 สีหูกวาง อญัชนั ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผา ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเขียว 

สีนาํเงิน และสีขาว เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของปูนเปลือกหอยแครงเผา 

หูกวาง และอญัชนั พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% หูกวาง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉด 

สีเขียวซีด จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% หูกวาง 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองอ่อนซีด 

จุดที 9 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% หูกวาง 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลืองซีด จุดที 12  

(ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% หูกวาง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 20% หูกวาง 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดเหลืองซีด จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% 

หูกวาง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียวซีด ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของหูกวาง และ

อญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นด่าง

เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวาง และอญัชนัจึงทาํใหสี้ของหูกวางเปลียนสี

เป็นเขียว-เหลืองเขม้และอญัชนัเปลียนเป็นเขียวเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสม

กนัสีจะเปลียนเป็นเขียว-เหลืองเขม้แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายปูนเปลือก

หอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง หูกวาง อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  หูกวาง 

       C = อญัชนั 
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ภาพที 3-241  สีเกลือแกง หูกวาง อญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 3 หูกวางอญัชนั ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเขียว สีนาํเงิน และสีขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของเกลือแกง หูกวางอญัชนั พบว่า จุดที 5 

(เกลือแกง 60% หูกวาง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง จุดที 8 (เกลือแกง 40% หูกวาง 40% 

อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 9 (เกลือแกง 40% หูกวาง 20%อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง

เขียว จุดที 12 (เกลือแกง 20% หูกวาง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (เกลือแกง 20% 

หูกวาง 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดเหลืองเขียว จุดที 14 (เกลือแกง 20% หูกวาง 20% อญัชนั 60%) ได้

เฉดสีเขียวซีดตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง อยูที่ pH 6-7 

จะทาํใหหู้กวางอญัชนั คงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะเป็นกลาง

เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวาง และอญัชนั แต่ไม่ทาํใหสี้ของหูกวางและ

อญัชนั ยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเขียวเหลือง

แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 
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 ชุดที 4 สารสม้ หูกวาง อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  หูกวาง 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-242  สีสารสม้หูกวาง อญัชนั   

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 4 หูกวาง อญัชนั ผสมสารละลายสารสม้ ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเขียว สีนาํเงิน และสีขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของสารสม้หูกวาง และอญัชนั พบว่า จุดที 5 

(สารสม้ 60% หูกวาง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว-เหลือง จุดที 8 (สารสม้ 40% หูกวาง 40% 

อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียว จุดที 9 (สารสม้ 40% หูกวาง 20%อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง

เขียว จุดที 12 (สารสม้ 20% หูกวาง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดเหลือง จุดที 13 (สารสม้ 20% หูกวาง

40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดเหลืองเขียว จุดที 14 (สารสม้ 20% หูกวาง 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสี

เขียวซีดตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะ 

ทาํใหส้ารละลายของฝางและอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมี

ภาวะเป็นกรดเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวาง และอญัชนั จึงทาํให้

โครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวางเปลียนสีเป็นเหลืองสดใสและอญัชนัเปลียนเป็นสีม่วงสดเมือ
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ส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเขียว-เหลืองสว่างแตกต่างกนัตาม

ระดบัปริมาณของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 5 มะนาว หูกวาง อญัชนั   

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  หูกวาง 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-243  สี มะนาว หูกวาง อญัชนั   

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 5 สี หูกวาง อญัชนั ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเขียว สีนาํเงิน และ 

สีเขียวอ่อน เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของมะนาว หูกวาง และอญัชนั 

พบว่า จุดที 5 (มะนาว 60% หูกวาง 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด จุดที 8 (มะนาว 40% หูกวาง 

40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลืองเขียวอ่อน จุดที 9 (มะนาว 40% หูกวาง 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉด

สีเขียวซีด จุดที 12 (สารสม้ 20% หูกวาง 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 13 (มะนาว 20% 

หูกวาง 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดเหลืองเขียว จุดที 14 (มะนาว 20% หูกวาง 20% อญัชนั 60%) ได้

เฉดสีเขียวตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 
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จะทาํใหส้ารละลายของหูกวาง และอญัชนั เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของ

มะนาวซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของหูกวางอญัชนั 

จึงทาํใหสี้ของหูกวางเปลียนสีเหลืองสดใสและอญัชนัเปลียนเป็นสีม่วงสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเขียวจนถึงสีเหลืองซีดแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของ

สารละลายมะนาวทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีหูกวาง อญัชนัทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารที

ไดม้ากจาภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-244  เฉดสีหูกวาง อญัชนั 

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสี เพือใชใ้น 

การเรียงสีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี 
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 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 

 

 
 

ภาพที 3-245  ชุดระบบโครงสีหูกวาง อญัชนั 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดหูกวาง อญัชนัทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่าสีหูกวาง อญัชนัทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย ประกอบดว้ย

เขียวกลาง (กายอินทรชิต) เขียวไพร เลือมเหลือง นวล เหลืองดิน เหลืองเพียงทอง หญา้แพรกอ่อน 

เขียวไข่กา ขาวปนเพชรและสีหูกวางและอญัชนัมีลกัษณะโทนสีสากลและคาํกบัสีภาษาองักฤษ 

(Akira, 2014) ประกอบดว้ย Blonde, Lemon, Hazel wood, Oyster, Pistachio, Olive, Sand Dollar, 

Granola, Beige 
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ภาพที 3-246  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดหูกวาง อญัชนัทงั 5 ชุด 

 

 เพกา อญัชนั ในการทดลองเพือหาค่าสีผูว้ิจยันาํเพกาอญัชนั มาทดลองตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่าโดยแบ่งการทดลองเป็นจาํนวน 5 ชุด ชุดละ 6 สูตร ประกอบดว้ย 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขาม เพกา อญัชนั 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผาเพกาอญัชนั 

 ชุดที 3 เกลือแกงเพกา อญัชนั  

 ชุดที 4 สารสม้ เพกา อญัชนั 
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 ชุดที 5 นาํมะนาว เพกา อญัชนั 

 

 ชุดที 1 ขีเถา้ไมม้ะขามเพกาอญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = ขีเถา้ไมม้ะขาม 

       B =  เพกา 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-247  สี ขีเถา้ไมม้ะขามเพกาอญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 1 สีเพกา อญัชนั ผสมสารละลายขีเถา้ไมม้ะขาม ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเขียว สีนาํเงิน และ

สีเทา เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของขีเถา้ไมม้ะขามเพกาและ อญัชนั 

พบว่า จุดที 5 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 60% เพกา 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด จุดที 8 (ขีเถา้ 

ไมม้ะขาม 40% เพกา 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด จุดที 9 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 40% เพกา 20% 

อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% เพกา 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดเฉด 

สีเขียวซีด จุดที 13 (ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% เพกา 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดเฉดสีเขียวซีด จุดที 14 

(ขีเถา้ไมม้ะขาม 20% เพกา 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเฉดสีเขียวซีด มีความเขม้ขึนตามลาํดบั ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของขีเถา้ไมม้ะขามอยูที่ pH 13-14 จะทาํใหส้ารละลาย 
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ของเพกาอญัชนั เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของขีเถา้ไมม้ะขามซึงมีภาวะ 

เป็นด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของเพกาอญัชนั จึงทาํใหโ้ครงสร้างสูตร 

ทางเคมีของเพกาเปลียนเขียวขีมา้และอญัชนัเปลียนเป็นสีเขียวเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของ

สารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเขียวอ่อนแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายขีเถา้

ไมม้ะขาม ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดลาํดบัและเนืองจากนาํด่างทีมีค่าความเป็นด่างสูงจึงมีคุณสมบติั

ทีลืนทาํใหสี้ไม่สามารถเกาะตวักระดาษได ้

 

 ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผา เพกาอญัชนั  

  กาํหนดให ้  A = ปูนเปลือกหอยแครงเผา 

       B =  เพกา 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-248  สี ปูนเปลือกหอยแครงเผา เพกาอญัชนั 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 2 สีเพกา อญัชนั ผสมสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเขียว 

สีนาํเงิน และสีขาวเมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของปูนเปลือกหอยแครงเผา 

เพกาอญัชนั พบว่า จุดที 5 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 60% เพกา 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด 
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จุดที 8 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 40% เพกา 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียวซีด จุดที 9 (ปูนเปลือก

หอยแครงเผา 40% เพกา 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเหลือง จุดที 12 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% 

เพกา 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดเฉดสีเขียวซีด จุดที 13 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% เพกา 40% 

อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดเฉดสีเขียวซีด จุดที 14 (ปูนเปลือกหอยแครงเผา 20% เพกา 20% อญัชนั 60%) 

ไดเ้ฉดสีเฉดสีเขียวซีด มีความเขม้ขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของปูนเปลือกหอยแครงเผา อยูที่ pH 11-12 จะทาํใหส้ารละลายของเพกาญชนั เปลียนแปลงสี

เนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของปูนเปลือกหอยแครงเผาซึงมีภาวะเป็นด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั

โครงสร้างสูตรทางเคมีของเพกาอญัชนั จึงทาํใหสี้ของเพกาเปลียนสีเป็นสีเหลือง-เขียวขีมา้ และ

เพกาเปลียนสีเป็นสีเขียวเขม้ เมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นเขียว

แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายปูนเปลือกหอยแครงเผาทีแตกต่างกนัในแต่ละจุด

ตามลาํดบั 

 

 ชุดที 3 เกลือแกง เพกา อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = เกลือแกง 

       B =  เพกา 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-249  สี เกลือแกง เพกา อญัชนั  
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 3 สีเพกา อญัชนั ผสมสารละลายเกลือแกง ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็นสีเขียว สีนาํเงิน และสีขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของเกลือแกง เพกาและ อญัชนั พบว่า จุดที 5 

(เกลือแกง 60% เพกา 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 8 (เกลือแกง 40% เพกา 40% อญัชนั 

20%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 9 (เกลือแกง 40% เพกา 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 12 

(เกลือแกง 20% เพกา 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดเฉดสีเขียว จุดที 13 (เกลือแกง 20% เพกา 40% 

อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดเฉดสีเขียวซีด จุดที 14 (เกลือแกง 20% เพกา 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเฉด 

สีเขียวซีด มีความเขม้ขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของเกลือแกง 

อยูที่ pH 6-7 จะทาํใหเ้พกาอญัชนั คงสีเดิมเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของเกลือแกง ซึงมีภาวะ

เป็นกลางเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของเพกาอญัชนั แต่ไม่ทาํใหสี้ของเพกา

อญัชนั ยงัคงสีเดิมเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีเขียวเหลือง

แตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายเกลือแกงทีแตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 

 ชุดที 4 สารสม้ เพกา อญัชนั 

  กาํหนดให ้  A = สารสม้ 

       B =  เพกา 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-250  สีสารสม้ เพกา อญัชนั   
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 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่า 

สีชุดที 4 สีเพกา อญัชนั ผสมสารละลายสารสม้ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเขียว สีนาํเงิน และสีขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของสารสม้ เพกาอญัชนั พบว่า จุดที 5 (สารสม้

60% เพกา 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 8 (สารส้ม40% เพกา 40% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉด 

สีเขียว จุดที 9 (สารสม้ 40% เพกา 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีเขียว จุดที 12 (สารสม้ 20% เพกา 60% 

อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดเฉดสีเขียว จุดที 13 (สารสม้ 20% เพกา 40% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดเฉดสีเขียวซีด 

จุดที 14 (สารสม้ 20% เพกา 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเฉดสีเขียวซีด มีความเขม้ขึนตามลาํดบั  

ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสม้ อยูที่ pH 3-4 จะทาํใหส้ารละลายของ

เพกาและอญัชนัเปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของสารสม้ซึงมีภาวะเป็นกรดเขา้ไป

ทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของเพกาอญัชนั จึงทาํใหสี้ของเพกาเปลียนสีเป็นสีเหลือง

สดใสและอญัชนั เปลียนเป็นสีเม่วงสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 ผสมกนัสีจะ

เปลียนเป็นสีเขียวแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายสารสม้ทีแตกต่างกนัในแต่ละจุด

ตามลาํดบั 
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 ชุดที 5 มะนาว แก่นขนุน อญัชนั   

  กาํหนดให ้  A = มะนาว 

       B =  แก่นขนุน 

       C = อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 3-251  สี มะนาว เพกา อญัชนั   

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในการทดลองนีพบว่าสี 

ชุดที 5 สีเพกา อญัชนั ผสมสารละลายมะนาว ซึงมีลกัษณะโทนสี เป็น สีเขียว สีนาํเงิน และสีขาว 

เมือทาํการผสมและเปลียนแปลงสารละลายปริมาณของสารสม้ เพกาและ อญัชนั พบว่า จุดที 5 

(มะนาว 60% เพกา 20% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดสีม่วงซีด จุดที 8 (มะนาว 40% เพกา 40% อญัชนั 20%) 

ไดเ้ฉดสีม่วงแกมเขียว จุดที 9 (มะนาว 40% เพกา 20% อญัชนั 40%) ไดเ้ฉดสีฟ้าม่วง จุดที 12 

(มะนาว 20% เพกา 60% อญัชนั 20%) ไดเ้ฉดเฉดสีเขียวซีด จุดที 13 (มะนาว 20% เพกา 40% อญัชนั 

40%) ไดเ้ฉดสีเขียวฟ้า จุดที 14 (มะนาว 20% เพกา 20% อญัชนั 60%) ไดเ้ฉดสีเฉดสีฟ้าอ่อนด มี

ความเขม้ขึนตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือในภาวะค่าความเป็นกรด-ด่างของมะนาว อยูที่ pH 1-2 

จะทาํใหส้ารละลายของเพกาอญัชนั เปลียนแปลงสีเนืองจากโครงสร้างสูตรทางเคมีของมะนาว 

ซึงมีภาวะเป็นกรดแก่เขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัโครงสร้างสูตรทางเคมีของเพกาอญัชนั จึงทาํใหสี้ของ

เพกาเปลียนสีเหลืองสดใสและอญัชนัเปลียนเป็นสีม่วงสดเมือส่วนผสมวตัถุดิบของสารละลายทงั 3 
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ผสมกนัสีจะเปลียนเป็นสีม่วงจนถึงสีฟ้าแตกต่างกนัตามระดบัปริมาณของสารละลายมะนาวที

แตกต่างกนัในแต่ละจุดตามลาํดบั 

 จากการวิเคราะห์และทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี พบวา่เมือทาํการเรียงสีจากระดบั

ความเขม้ขน้ของส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นว่า โครงสีเพกา อญัชนั ทีเกิดจาก

วสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารที

ไดม้าจากภูมิปัญญาพืนบา้นเมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตาม

เฉดสี ดงันี 

 

 
 

ภาพที 3-252  เฉดสีเพกา อญัชนั   

 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นระดบั 1-2 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลการทดลองเฉดสี ในจุดที 5, 8, 9, 12, 13, 14 ทงั 5 วงสีเพือใชใ้นการเรียง

สีวงสีในการเรียงสีในแต่ละวงสีโดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนี  

 1.  เฉดสีมีระยะเรียงสีทีมองความแตกต่างชดัเจน  

 2.  รูปแบบเฉดสีทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกราฟิกได ้

เพราะมีค่าความแตกต่างของระยะความเขม้อ่อนไล่ เรียงกนัไปตามความชดัเจน 
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ภาพที 3-253  ชุดระบบโครงสีเพกาอญัชนั 

 

 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉดสีในการทดลองชุดเพกา อญัชนัทงั 5 ชุด และจากการคน้ควา้ 

วรรณกรรมเมือเปรียบเทียบค่าสีไทยโทน (ไพโรจน์ พิทยเมธี, 2553) และสีหวัโขน (กลุ่มบริษทั 

ยคูอมจาํกดั, 2543) พบว่าพบว่าสีเพกาและอญัชนัทีผสมมีลกัษณะโทนสีเดียวกนักบัเฉดสีไทย

ประกอบดว้ยเขียวกลางดอกเสลา (กายเมขลา) เขียวไข่กา ขาวขาบ มอครามอ่อน (กายอินทรชิต) 

และเทาเขียว เขียวไพร หญา้แพรกอ่อน เลือมเหลือง สีเพกาอญัชนัผสมลกัษณะโทนสีสากลและคาํ

กบัสีภาษาองักฤษ (Akira, 2014) ประกอบดว้ย Beige, Silver, DarkGray, Cloud, Hazel wood, 

Oyster, Pistachio, Olive, Sand Dollar 
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ภาพที 3-254  การเทียบสีไทยและสีสากลค่าเฉดสีชุดเพกาอญัชนัทงั 5 ชุด 

 

 การวดัค่าสี 

 การวดัค่าสีเพือหาค่าเฉดสีของสีทีไดจ้ากการสร้างสรรคใ์นงานวิจยัซึงเป็นสิงจาํเป็น

สาํหรับผลิตและผูใ้ชที้จะเลือกใชสี้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง นอกจากนียงัไดข้อ้มลูทีมีประโยชน์อยา่งมาก 

ในการควบคุมการผลิตดว้ยการวดัค่าสี วสัดุทีใชใ้นการสร้างสร้างสรรคสี์ไมผู้ว้ิจยัตอ้งการรู้ถึง 
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การเปลียนแปลงเมืออตัราส่วนของส่วนประกอบของวตัถุดิบอยูใ่นช่วงหนึง ๆ ตามอตัราส่วนซึง

การวดัค่าสีทาํใหรู้้ถึงคุณสมบติัของสีทีไดจ้ากการสร้างสรรคใ์นงานวจิยั โดยการประเมินค่าสีดว้ย

เครืองวดัค่าสี เพือวดัค่าสี ดงันี  

 1.  วดัค่าสีของสีทีไดจ้ากการสร้างสรรคใ์นงานวิจยัตามอตัราส่วน โดยวดัค่า L*, a*, b* 

 2.  คาํนวณค่า C M Y K ของสี จากค่า L*, a*, b* จากโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 ขันตอนที 2 การทดสอบ 

 การทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพของสีจากการสร้างสรรคเ์พือหาความเหมาะสมใน

การใชง้านสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละการนาํไปใชซึ้งเป็นสิงจาํเป็นต่อกลุ่มผูใ้ชที้จะสามารถเลือกใช้

วตัถุดิบในการผลิตสีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง นอกจากนียงัเป็นขอ้มลูในการควบคุมการสร้างสรรครู์ปแบบสี 

โดยผูว้ิจยัจะตอ้งศึกษาถึงรูปแบบ ของการนาํสีไปใช ้ซึงในการทดสอบผูว้ิจยันาํสีในการสร้างสรรค์

ไปทดสอบกบัวสัดุในการนาํไปใชด้งันี 

 1.  การทดสอบ สีทียอ้มบนเสน้ใยฝ้าย 

 2.  การทดสอบสีทียอ้มบนเสน้ใยไหม 

 3.  การทดสอบสีทียอ้มบนกก 

 ขันตอนที 4 การจดักลุ่มสี 

 ในการจดักลุ่มสีในงานวิจยัครังนี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูจากการทดลองและ 

การทดสอบมาทาํการจดักลุ่มสี ดงันี 

 1.  การแจกแจง ส่วนประกอบของวสัดุจากธรรมชาติทีทาํใหเ้กิดสี 

 2.  ลกัษณะทางกายภาพของเฉดสีทีละสีและการนาํไปใช ้

 3.  เฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสีไทย 

 4.  รหสัสี 

 5.  รูปแบบกลุ่มระบบสีและชือสีจากการทดลอง 

 ในการดาํเนินงานวจิยัเป็นการศึกษาขอ้มลูจากการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นจาก

ผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน ทีมีต่อองคค์วามรู้จากผลการทดลองและการจดักลุ่มสีเพือประยกุตใ์ชใ้น 

การสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิกโดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ดงันี 

 1.  ดา้นวสัดุและกรรมวิธีการผลิตสี 

 2.  ดา้นรูปแบบเฉดสี  

 3.  ดา้นรูปแบบเฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสีไทยและสีสากล  

 4.  ดา้นการนาํไปประยกุต ์
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 ขันตอนที 5 การทดลองการนําไปใช้ 

 ในการทดลองการนาํไปใชผู้ว้ิจยัไดแ้บ่งการทดลองการนาํไปใช ้ดงันี 

 1.  การสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยัเลือกนกัออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยทาํการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) ทาํการทดลองดา้นการออกแบบทีสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑ ์ 

 2.  การสร้างสรรคง์านกราฟิก ผูว้จิยัเลือกนกัออกแบบกราฟิกโดยทาํการเลือกแบบ

เจาะจง ทาํการทดลองดา้นการออกแบบทีสร้างสรรคง์านกราฟิก 

 3.  จากการทดลองการนาํไปใช ้ผูว้ิจยันาํขอ้มลูจากการสอบถามความคิดเห็นของผู ้

สร้างสรรคง์านผลิตภณัฑแ์ละกราฟิก มาสรุปผลการทดลองใช ้

 4.  สงัเคราะห์ขอ้มลูเพือสร้างฐานขอ้มลูขององคค์วามรู้ทีเกิดขึนแลว้จึงนาํไปประเมิน

องคค์วามรู้โดยผูท้รงคุณวฒิุทงัหมด 5 ท่าน 

 สรุปองค์ความรู้ 

 สร้างสรรคต์น้แบบงานออกแบบเพือเป็นแนวทางในการพฒันาเชิงพาณิชยแ์ละสร้าง

หนงัสือสร้างหนงัสือการนาํองคค์วามรู้ทางดา้นสีไปใชเ้ป็นแนวทางดา้นการรับรู้เรืองสีและ 

การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละเผยแพร่ผลงานจดันิทรรศการสู่สาธารณะ 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในงานวิจยันี ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มลูจากองคค์วามรู้จากผลการทดลอง การจดั

กลุ่มสี รวมทงัฐานขอ้มลูของเพือประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิก 

โดยเป็นการการวิเคราะห์เป็นการจากประเมินความคิดเห็นเพือหาความสอดคลอ้งของความคิดเห็น

จากผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน แบบในรูปแบบของมาตราประเมินค่า 5 ระดบั โดยใชเ้กณฑ ์

การประเมินผล (Rating scale) ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) แปลความหมายของค่าเฉลียแต่ละขอ้ 

ดงันี 

 

    5  หมายถึง  ระดบัมากทีสุด 

    4  หมายถึง  ระดบัมาก 

    3  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 

    2  หมายถึง  ระดบันอ้ย 

    1  หมายถึง  ระดบันอ้ยทีสุด 
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 ผลการประเมินความคิดเห็น และพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา ภาษาทีใช ้โดย

ใชแ้บบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึงมี 5 ระดบั โดยกาํหนด

เกณฑก์ารตดัสิน ดงันี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 67) 

 

  เหมาะสมมากทีสุด   มีค่าเฉลียเท่ากบั  4.51-5.00 คะแนน 

  เหมาะสมมาก   มีค่าเฉลียเท่ากบั  3.51-4.50 คะแนน 

  เหมาะสมปานกลาง   มีค่าเฉลียเท่ากบั  2.51-3.50 คะแนน 

  เหมาะสมนอ้ย   มีค่าเฉลียเท่ากบั  1.51-2.50 คะแนน 

  เหมาะสมนอ้ยทีสุด  มีค่าเฉลียเท่ากบั  1.00-1.50 คะแนน 

 

 โดยการวิเคราะห์เนือหา (Content analysis) เป็นการใชก้ารวิเคราะห์เนือหาแบบพรรณนา 

รายละเอียดการตีความของขอ้ดีและขอ้เสียจากการทดลองการนาํไปใช ้ซึงเป็นการนาํเสนอ 

การวิพากษว์ิจารณ์ผลของงานวจิยัใหผู้ท้รงคุณวุฒิ ตรวจรูปแบบสอบสร้างฐานขอ้มลูขององค์

ความรู้ดว้ยการวิพากษว์ิจารณ์ความถกูตอ้ง ตามกระบวนการแบบวิจยัเชิงคุณภาพและนาํขอ้เสนอ 

มาปรับปรุงร่วมกบัอาจารยที์ปรึกษาใหมี้ความถกูตอ้งมากยงิขึนตามเครืองมือทีสร้างขึน 

 สถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการประเมินหาความเทียงตรงเชิง โดยใชสู้ตรการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(สมนึก ภทัทิยนี, 2544, หนา้ 220-221) มีระดบัมากกว่า 0.50 ถือว่าใชไ้ด ้เครืองมือทีใชใ้น 

การประเมินความเทียงตรงเชิงเนือหา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั คือ 

สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง ดงันี 

 

   สอดคลอ้ง  คะแนนเท่ากบั +1 

   ไม่แน่ใจ    คะแนนเท่ากบั 0  

   ไม่สอดคลอ้ง  คะแนนเท่ากบั -1 

 

IOC =
∑R
N  

 

 เมือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 

    ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

    N  แทน จาํนวนของผูเ้ชียวชาญ 
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 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ความความคิดเห็น ทีมีต่อการ การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้มประยกุการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์ดงันี 

 ค่าเฉลีย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 

x =
∑ x
N  

 

 เมือ x   แทน  ค่าเฉลีย 

   ∑x แทน  ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

   N  แทน  จาํนวนคนทงัหมดในกลุ่มเป้าหมาย 

 

 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 

SD =
N∑x − (∑ x)

N(N − 1)  

 

 เมือ SD   แทน  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

   X   แทน  คะแนนแต่ละคน 

   ∑x   แทน  ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัสอง 

   (∑ x)  แทน  ผลรวมของคะแนนทงัหมดยกกาํลงัสอง 

   N   แทน  จาํนวนคนทงัหมดในกลุ่มเป้าหมาย 



บทที 4 

การทดสอบและการประยุกต์ 
 

 จากการทดลองการสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการวิจยัทดลอง โดยการหาอตัราส่วนของสีจากวสัดุจากธรรมชาติและวิเคราะห์ลกัษณะ 

ทางกายภาพของสีเกิดจากการหาอตัราส่วนและจดักลุ่มระบบสีทีเกิดจากวสัดุจากธรรมชาติเป็น

หมวดหมู่ จากการใชภู้มิปัญญาพืนบา้นดา้นสี เครืองนุ่งห่ม อาหาร และ จิตรกรรมซึงจาก

วตัถุประสงคข์องผลการทดลอง เพือใหรู้้ถึงผลจากกระบวนการทาํการทดลอง เพือเป็นแนวทาง 

ในการพฒันาเชิงพาณิชยใ์หผู้ส้นใจสามารถนาํไปพฒันาดา้นการวิจยั หรือผูที้ผลิตสามารถนาํสีทีได้

จากการทดลองไปประยกุตใ์ชส้ร้างผลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิกสร้างสรรคแ์ละสือสิงพิมพ ์โดยผูว้ิจยั

ไดก้าํหนดวิธีการทดสอบและการประยกุตต์ามแผนภูมิทางทดลองดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-1  กระบวนการทดสอบและการประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ 
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การทดสอบสีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดอกัษรยอ่เพือ สะดวก และง่ายต่อการจดจาํและการจดัเก็บรวมทงั 

การสือสารทีใชจ้าํนวนอกัขระทีนอ้ยลง รวดเร็วขึน และประหยดัขึน ประกอบดว้ย 

 ขีเถา้ไมม้ะขาม (Ashes)   แทนค่า  As 

 ปูนเปลือกหอยแครงเผา (Mortar shells) แทนค่า  Ms 

 เกลือแกง (Salt)   แทนค่า  Sa 

 สารสม้ (Alum)   แทนค่า  Al 

 มะนาว (Lime)    แทนค่า  Li 

 ฝาง (Sappan tree)   แทนค่า  S 

 กระเจียบ (Roselle)   แทนค่า  R 

 ครัง (Lac)     แทนค่า  L 

 ขมิ น (Turmeric)   แทนค่า  Tur 

 แก่นขนุน (Jack fruit)   แทนค่า  J 

 หูกวาง (Tropical almond)  แทนค่า  Tro 

 เพกา (Pheka)    แทนค่า  Phe 

 อญัชนั (Butterfly pea)   แทนค่า  BP 

 ในการสียอ้มบนไหม ฝ้าย ผูว้ิจยั ไดท้าํการทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดย

มีผลของการทดสอบ ดงันี 

 1.  ฝาง 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีฝางทีไดจ้ากทดลอง

ตามทฤษฎีเสน้ตรงประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัฝาง (As-S) จุดที 3, 5, 8 ปูนเปลือกหอยแครงเผา

กบัฝาง (Ms-S) จุดที 3, 6, 8 เกลือแกงกบัฝาง (Sa-S) จุดที 1, 6, 8 สารสม้กบัฝาง (Al-S) จุดที 1, 6, 8 

นาํมะนาวกบัฝาง (Li-S) จุดที 3, 5, 7 ซึงมีผลการยอ้มผูว้ิจยัไดเ้ลือกทดสอบสีทดลองเฉดสี ซึงมีผล

การยอ้ม ดงันี 
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ภาพที 4-2  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยฝาง 

 

 จากภาพที 4-2 พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัฝาง (As-S) ค่า pH 13-14 

ทียอ้มไหม ไดสี้ครีม ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝาง (Ms-S) ค่า pH 11-12 ไดสี้ครีมเขม้ 

ชุดของเกลือแกงกบัฝาง (Sa-S) ค่า pH 6-7 ไดสี้นาํตาลชุดของสารสม้กบัฝาง (Al-S) ค่า pH 3-5 ไดสี้

ชมพอู่อน สีแดงเขม้สีเหลือง และชุดของนาํมะนาวกบัฝาง (Li-S) ค่า pH 1-2 ไดสี้นาํตาล-สม้ 

ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีมีสีทีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี

ความสดสว่าง 

 

 
 

ภาพที 4-3  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยฝาง 
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 จากภาพที 4-3 พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัฝาง (As-S) ค่า pH 13-14  

ทียอ้มฝ้ายไดสี้ครีม ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝาง (Ms-S) ค่า pH 8-10 ไดสี้ครีมเขม้ชุดของ

เกลือแกงกบัฝาง (Sa-S) ค่า pH 6-7 ไดสี้นาํตาล ชุดของสารสม้กบัฝาง (Al-S) ค่า pH 3-5 ไดสี้ชมพู

อ่อน สีแดงเขม้ และชุดของนาํมะนาวกบัฝาง (Li-S) ค่า pH 1-2 ไดสี้นาํตาล-สม้ ตามลาํดบั ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่าง 

มากขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มฝางกบั 

สารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น 

คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และจากการทดสอบยอ้มไหมโดยใชขี้เถา้ไมม้ะขามไม่ควร

ยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่

สามารถนาํมาใชง้านได ้

 2.  กระเจยีบ 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีกระเจียบทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีเสน้ตรงประกอบดว้ย ขีเถา้ไมม้ะขามกบักระเจียบ (As-R) จุดที 8, 9 ปูน 

เปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบ (Ms-R) จุดที 6, 8 เกลือแกงกบักระเจียบ (Sa-R) จุดที 6, 8  

สารสม้กบักระเจียบ (Sa-R) จุดที 6, 8 นาํมะนาวกบักระเจียบ (Li-R) จุดที 6, 8 ซึงมีผลการยอ้ม ดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-4  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยกระเจียบ 
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 จากภาพที 4-4 พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบักระเจียบ (As-R) ค่า  

pH 13-14 ทียอ้มไดสี้นาํตาลอมชมพชุูดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบ (Ms-S) ค่า 

pH 11-12 ไดสี้นาํตาลอมครีมชุดของเกลือแกงกบักระเจียบ (Sa-R) ค่า pH 6-7 ไดสี้ครีมชุดของ

สารสม้กบักระเจียบ (Al-R) ค่า pH 3-5 ไดสี้เขียวอ่อน-ครีมและชุดของนาํมะนาวกบักระเจียบ  

(Li-R) ค่า pH 1-2 ไดสี้ครีม ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง เฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 

 
 

ภาพที 4-5  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยกระเจียบ 

 

 จากภาพที 4-5 พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบักระเจียบ (As-R) ค่า  

pH 13-14 ทียอ้มฝ้ายไดสี้นาํตาลอมชมพชุูดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบ (Ms-S) ค่า 

pH 11-12 ไดสี้นาํตาลอมครีม ชุดของเกลือแกงกบักระเจียบ (Sa-R) ค่า pH 6-7 ไดสี้ครีม ชุดของ

สารสม้กบักระเจียบ (Al-R) ค่า pH 3-5 ไดสี้เขียวอ่อน-ครีมและชุดของนาํมะนาวกบัระเจียบ (Li-R) 

ค่า pH 1-2 ไดสี้ครีมตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็น กรด-ด่างลดลง 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้ายพบว่าเฉดสีกระเจียบกบั 

สารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีบนฝ้ายจะมี

ความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหมสีโดยเฉดสีมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีใน 
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การยอ้มไหมสีจะในระดบัในการใชค้วามเขม้ขน้ของกระเจียบสูงสุด และจากการทดสอบยอ้มไหม

โดยใชขี้เถา้ไมม้ะขามไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํให้

เสน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 3.  ครัง 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีครังทีไดจ้ากทดลอง

ตามทฤษฎีเสน้ตรงประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัครัง (As-L) จุดที 5, 8, 9 ปูนเปลือกหอยแครงเผา

กบัครัง (Ms-L) จุดที 10 เกลือแกงกบัครัง (Sa-L) จุดที 2, 4, 6, 8 สารสม้กบัครัง (Al-L) จุดที 2, 4, 6, 

8 นาํมะนาวกบัครัง (Li-L) จุดที 2, 5, 8 ซึงมีผลการยอ้ม ภาพต่อไปนี 

 

 
 

ภาพที 4-6  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยครัง 

 

 จากภาพที 4-6 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากครังทฤษฎีเสน้ตรงพบว่า รูปแบบของ

ชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัครัง (As-L) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไหมได ้สีชมพ-ูม่วง ชุดของปูนเปลือก

หอยแครงเผากบัครัง (Ms-L) ค่า pH 11-12 ไดสี้นาํตาลม่วงและครีมชมพ ูชุดของเกลือแกงกบัครัง 

(Sa-L) ค่า pH 6-7 ไดสี้นาํตาลครีมชมพชุูดของสารสม้กบัครัง (Al-L) ค่า pH 3-5 ไดม่้วง ชมพแูละ

ชุดของนาํมะนาวกบัครัง (Li-L) ค่า pH 1-2 ไดสี้แดง-ชมพมู่วงตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่า 

ความเป็น กรด-ด่างลดลง 
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ภาพที 4-7  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยครัง 

 

 จากภาพที 4-7 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากครังทฤษฎีเสน้ตรงพบว่า รูปแบบของ

ชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัครัง (As-L) ค่า pH 13-14 ทียอ้มฝ้ายได ้สีชมพ-ูม่วงเขม้ ชุดของปูนเปลือก

หอยแครงเผากบัครัง (Ms-L) ค่า pH 11-12 ไดสี้ม่วงเขม้ ชุดของเกลือแกงกบัครัง (Sa-L) ค่า pH 6-7 

ไดสี้ชมพ ูชุดของสารสม้กบัครัง (Al-L) ค่า pH 3-5 ไดม่้วง ชมพแูละชุดของนาํมะนาวกบัครัง (Li-L) 

ค่า pH 1-2 ไดช้มพมู่วงตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็น กรด-ด่างลดลง 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มครังกบั 

สารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น 

คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหมและจากการทดสอบยอ้มไหมสีครัง-ขีเถา้ไมม้ะขามทีค่าเบสแก่ 

(pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือย

และฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านไดแ้ละในการยอ้มเสน้ไหมดว้ยปูนเปลือกหอยแครงเผาค่า 

pH 8-10 กบัครังจะไดสี้นาํตาลแดงในการใชค้วามเขม้ขน้ของครังสูงสุดเท่านนัเนืองจากนาํปูน

เปลือกหอยแครงเผาจะทาํปฎิกิริยากบันาํสกดัครังใหเ้นือสีตกตะกอนจึงเมือใช่ระดบัความเขม้ขน้

ของครังนอ้ยจึงทาํใหสี้ทีใชใ้นการยอ้มไหมไม่ติดทวัเสน้ไหมเท่าทีควร สีจากครังไม่เกาะเสน้ไหม

และฝ้ายเท่ากบัการยอ้มดว้ยการใชน้าํมะนาวทีจะทาํใหสี้ครังโดดเด่นและสดสว่าง รวมไปถึงใน 

การยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าด่างสูง (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานาน

เกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้
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 4.  ขมนิ 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีขมิ นทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีเสน้ตรง ประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิ น (As-Tur) จุดที 6, 8 ปูนเปลือก

หอยแครงเผากบัขมิ น (Ms-Tur) จุดที 2, 4, 6, 8 เกลือแกงกบัขมิ น (Sa-Tur) จุดที 5, 7, 9 สารสม้กบั

ขมิ น (Al-Tur) นาํมะนาวกบัขมิ น (Li-Tur) จุดที 2, 4, 6, 8 ซึงมีผลการยอ้ม ดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-8  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยขมิน 

 

 จากภาพที 4-8 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากขมิ นทฤษฎีเสน้ตรงพบว่ารูปแบบของ

ชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิน (As-L) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไหมไดสี้ขาว-ครีม ชุดของปูนเปลือก

หอยแครงเผากบัขมิ น (Ms-L) ค่า pH 8-10 ไดสี้เหลืองอ่อนชุดของเกลือแกงกบัขมิ น (Sa-L) ค่า  

pH 6-7 ไดสี้หลืองเขม้ชุดของสารสม้กบัขมิ น (Al-S) ค่า pH 3-5 ไดสี้เหลืองเขม้และชุดของ 

นาํมะนาวกบัขมิน (Li-R) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลืองสดสว่าง ตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็น 

กรด-ด่างลดลง 
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ภาพที 4-9  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยขมิน 

 

 จากภาพที 4-9แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากขมิ นทฤษฎีเสน้ตรง พบว่า รูปแบบของ

ชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิน (As-Tur) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไดสี้ขาว-ครีม ชุดของปูนเปลือก

หอยแครงเผากบัขมิ น (Ms-Tur) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลืองอ่อน ชุดของเกลือแกงกบัขมิ น (Sa-Tur) 

ค่า pH 6-7 ไดสี้หลืองเขม้ชุดของสารสม้กบัขมิ น (Al-S) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองเขม้ และชุดของ 

นาํมะนาวกบัขมิน (Li-Tur) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลืองสดสว่าง ตามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่า 

ความเป็นกรด-ด่างลดลง 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มขมิ นกบั 

สารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้นมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น 

คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม จากการทดสอบยอ้มไหมโดยใชขี้เถา้และปูนเปลือกหอยแครง 

สีจากขมิ นไม่เกาะเสน้ไหมและฝ้ายเท่ากบัการยอ้มดว้ยการใชเ้กลือแกง สารสม้ และนาํมะนาวทีจะ

ทาํใหสี้ขมิ นโดดเด่นและสดสว่าง รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ไมม้ะขามทีค่า 

ความเป็นด่าง (pH 13-14)ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจาก 

จะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 5.  แก่นขนุน 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีแก่นขนุนทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีเสน้ตรง ประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุน (As-J) จุดที 7, 9 ปูนเปลือก
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หอยแครงเผากบัแก่นขนุน (Ms-J) จุดที 5, 7, 9 เกลือแกงกบัแก่นขนุน (Sa-J) จุดที 3, 5, 7, 9 สารสม้

กบัแก่นขนุน (Al-J) จุดที 3, 5, 7, 9 นาํมะนาวกบัแก่นขนุน (Li-J) จุดที 6, 9 ซึงมีผลการยอ้ม ดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-10  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยแก่นขนุน 

 

 จากภาพที 4-10 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากแก่นขนุนทฤษฎีเสน้ตรงพบว่า

รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุน (As-J) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไหมไดสี้เหลืองอ่อน 

ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุน (Ms-J) ค่า pH 11-12 ไดสี้หลืองชุดของเกลือแกงกบั

แก่นขนุน (Sa-J) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลือง ชุดของสารสม้กบัแก่นขนุน (Al-J) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลือง

และชุดของนาํมะนาวกบัแก่นขนุน (Li-J) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือ 

ค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-11  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยแก่นขนุน 

 

 จากภาพที 4-11 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากแก่นขนุนทฤษฎีเสน้ตรง พบว่า

รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุน (As-J) ค่า pH 13-14 ทียอ้มฝ้ายไดสี้เหลืองนาํตาล 

ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุน (Ms-J) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลืองเหลืองเขม้ชุดของ

เกลือแกงกบัแก่นขนุน (Sa-J) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองเขม้ชุดของสารสม้กบัแก่นขนุน (Al-J) ค่า 

pH 3-4 ไดสี้เหลืองสดและชุดของนาํมะนาวกบัแก่นขนุน (Li-J) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลือง-ครีม 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มแก่นขนุนกบั

สารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น 

คลาํ สดสว่าง และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ไม้

มะขามทีค่าความเป็นด่าง (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที 

เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 6.  หูกวาง 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบน ไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีหูกวางทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีเสน้ตรง ประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัหูกวาง (As-Tro) จุดที 2, 4, 6, 8  

ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัหูกวาง (Ms-Tro) จุดที 6, 8 เกลือแกงกบัหูกวาง (Sa-Tro) จุดที 4, 6, 8 

สารสม้กบัหูกวาง (Al-Tro) จุดที 2, 4, 6 นาํมะนาวกบัหูกวาง (Li-Tro) จุดที 4, 6, 8 ซึงมีผลการยอ้ม 

ดงันี 
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ภาพที 4-12  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยหูกวาง 

 

 จากภาพที 4-12 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากหูกวางทฤษฎีเสน้ตรง พบว่ารูปแบบ

ของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัหูกวาง (As-Tro) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไหมไดสี้เขียวซีด ชุดของปูน

เปลือกหอยแครงเผากบัหูกวาง (Ms-Tro) ค่า pH 11-12 ไดสี้เขียวอ่อน ชุดของเกลือแกงกบัหูกวาง 

(Sa-Tro) ค่า pH 6-7 สีเขียวชุดของสารสม้กบัหูกวาง (Al-Tro) ค่า pH 3-4 สีเขียวเหลืองและชุดของ

นาํมะนาวกบัหูกวาง (Li-Tro) ค่า pH 1-2 ไดสี้เขียวเหลืองอ่อน ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่า

ความเป็น กรด-ด่างลดลง เฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 

 
 

ภาพที 4-13  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยหูกวาง 
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 จากภาพที 4-13 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากหูกวางทฤษฎีเสน้ตรงพบว่ารูปแบบ

ของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัหูกวาง (As-Tro) ค่า pH 13-14 ทียอ้มฝ้ายไดสี้เขียวซีด ชุดของปูน

เปลือกหอยแครงเผากบัหูกวาง (Ms-Tro) ค่า pH 11-12 ไดสี้เขียวอ่อน ชุดของเกลือแกงกบัหูกวาง

(Sa-Tro) ค่า pH 6-7 ไดสี้เขียวชุดของสารสม้กบัหูกวาง (Al-Tro) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองเขียวและ 

ชุดของนาํมะนาวกบัหูกวาง (Li-Tro) ค่า pH 1-2 ไดสี้เขียว ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่า 

ความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มหูกวางกบั

สารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น 

คลาํ เมือเทียบกบัไหมโดยเฉพาะชุดสารสม้กบัหูกวาง (Al-Tro) ทีฝ้ายจะมีสีเหลืองทีชดัและเขม้กว่า 

สีของไหมในชุดเดียวกนัและจากการทดสอบยอ้มไหมโดยรวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใช้

ขีเถา้ไมม้ะขามทีค่าความเป็นด่าง (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 

15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 7.  เพกา 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบน ไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีเพกาทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีเสน้ตรงประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัเพกา (As-Phe) จุดที 4, 6, 8 ปูนเปลือก

หอยแครงเผากบัเพกา (Ms-Phe) จุดที 7, 8 เกลือแกงกบัเพกา (Sa-Phe) จุดที 3, 7, 9 สารสม้กบัเพกา 

(Al-Phe) จุดที 5, 7, 9 นาํมะนาวกบัเพกา (Li-Phe) จุดที 7, 9 ซึงมีผลการยอ้ม ดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-14  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยเพกา 
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 จากภาพที 4-14 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากเพกาทฤษฎีเสน้ตรง พบว่ารูปแบบ

ของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัเพกา (As-Phe) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไหมไดสี้เขียวชุดของปูนเปลือก

หอยแครงเผากบัเพกา (Ms-Phe) ค่า pH 11-12 ไดสี้เขียวชุดของเกลือแกงกบัเพกา (Sa-Phe) ค่า 

pH 6-7 ไดสี้เขียวชุดของสารสม้กบัเพกา (Al-Phe) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองอ่อนและชุดของนาํมะนาว

กบัเพกา (Li-Phe) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลืองแก่ ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่าง

ลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 

 
 

ภาพที 4-15  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยเพกา  

 

 จากภาพที 4-15 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากเพกาทฤษฎีเสน้ตรง พบว่า รูปแบบ

ของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัเพกา (As-Phe) ค่า pH 13-14 ทียอ้มฝ้ายไดสี้เขียวซีด ชุดของปูน

เปลือกหอยแครงเผากบัเพกา (Ms-Phe) ค่า pH 11-12 ไดสี้เขียว ชุดของเกลือแกงกบัเพกา (Sa-Phe) 

ค่า pH 6-7 ไดสี้เขียวเหลือง ชุดของสารสม้กบัเพกา (Al-Phe) ค่า pH 3-5 ไดสี้เหลืองสด และชุดของ

นาํมะนาวกบัเพกา (Li-Phe) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลืองแก่ ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าค่าความเป็นกรด

ด่างลดลง 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มเพกากบั 

สารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น 

คลาํ เมือเทียบกบัไหมโดยเฉพาะชุดสารสม้กบัเพกา (Al-Phe) ทีฝ้ายจะมีสีเหลืองทีชดัและเขม้กว่า 

สีของไหมในชุดเดียวกนัทีมีสีเหลืองอ่อน และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึงในการยอ้ม 
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เสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ไมม้ะขามทีค่าความเป็นด่าง (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะ

เวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 8.  อญัชัน 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบน ไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีอญัชนัทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีเสน้ตรงประกอบดว้ยขีเถา้กบัอญัชนั (As-BP) จุดที 8 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบั

อญัชนั (Ms-BP) จุดที 7 เกลือแกงกบัอญัชนั (Sa-BP) จุดที 4, 6 สารสม้กบัอญัชนั (Al-BP) จุดที4, 6, 

8 นาํมะนาวกบัอญัชนั (Li-BP) จุดที4, 6, 8 ซึงมีผลการยอ้ม ดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-16  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-16 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากอญัชนัทฤษฎีเสน้ตรง พบว่ารูปแบบ

ของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัอญัชนั (As-BP) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไหมไดสี้ขาว-เขียวชุดของปูน

เปลือกหอยแครงเผากบัอญัชนั (Ms-BP) ค่า pH 11-12 ไดสี้เขียวอ่อนชุดของเกลือแกงกบัอญัชนั 

(Sa-BP) ค่า pH 6-7 ไดสี้ฟ้าชุดของสารสม้กบัอญัชนั (Al-BP) ค่า pH 3-4 ไดสี้ม่วงและชุดของ 

นาํมะนาวกบัอญัชนั (Li-Phe) ค่า pH 1-2 ไดสี้ม่วงเขม้ ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็น

กรด-ด่างลดลงสีจะเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีในการยอ้มไหมจะเขม้ขึนตามระดบัในการใช้

ความเขม้ขน้ของอญัชนั 
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ภาพที 4-17  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-17 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากอญัชนัทฤษฎีเสน้ตรงพบว่า รูปแบบ

ของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัอญัชนั (As-BP) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไดสี้ขาวเขียวชุดของปูนเปลือก

หอยแครงเผากบัอญัชนั (Ms-BP) ค่า pH 11-12 ไดสี้ขาวเขียวชุดของเกลือแกงกบัอญัชนั (Sa-BP) 

ค่า pH 6-7 ไดสี้ฟ้า ชุดของสารสม้กบัอญัชนั (Al-BP) ค่า pH 3-4 ไดสี้ฟ้าม่วงและชุดของนาํมะนาว

กบัอญัชนั (Li-BP) ค่า pH 1-2 ไดสี้ม่วง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็น กรด-ด่างลดลง

เฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มเพกากบั 

สารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น 

คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึงในการยอ้ม 

เสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ไมม้ะขามทีค่าความเป็นด่าง (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะ

เวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได้

รวมทงัในการยอ้มไหมสีอญัชนักบัปูนเปลือกหอยสีจะติดในระดบัความเขม้ขน้ของสารกดัอญัชนั 

ทีมีระดบัดบัความเขม้ขน้สูงสุดสีจะติดเป็นสีเขียวอ่อนแต่เมือใช่ระดบัความเขม้ขน้ลดลงสีใน 

การยอ้มติดเสน้ไหมจะลดลงตามลาํดบั 

 9.  ฝาง ขมนิ 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีฝางขมิ นทีไดจ้าก
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การทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัฝางขมิน (As-STur) จุดที

8, 9, 13 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝางขมิน (Ms-STur) จุดที 8, 9, 13 เกลือแกงกบัฝางขมิ น 

(Sa-STur) จุดที 8, 9, 13 สารสม้กบัฝางขมิ น (Al-STur) จุดที 8, 9, 13 นาํมะนาวกบัฝางขมิน 

(Al-Stur) จุดที 8, 9, 13 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-18  เฉดสีเสน้ไหมทียอ้มดว้ยฝางขมิ น 

 

 จากภาพที 4-18 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากฝางขมินทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า

พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามฝางขมิน (As-STur) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไหมไดสี้เหลือง

อ่อนและครีมนาํตาลชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝางขมิ น (Ms-STur) ค่า pH 11-12 ได ้

สีเหลืองและนาํตาล ชุดของเกลือแกงกบัฝางขมิ น (Sa-STur) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองเขม้ชุดของ

สารสม้กบัฝางขมิ น (Al-STur) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองสม้ทอง ชุดของนาํมะนาวกบัฝางขมิ น 

(Li-STur) ค่า pH 1-2 ไดเ้หลืองเขม้ ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็น กรด-ด่างลดลงเฉดสี

จะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-19  เฉดสีเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยฝางขมิน 

 

 จากภาพที 4-19 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากฝางขมินทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า

Triaxial Blend พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัฝางขมิ น (As-STur) ค่า pH 13-14 ทียอ้ม

ฝ้ายไดสี้เหลืองอ่อนและครีมนาํตาล ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝางขมิน (Ms-STur) ค่า 

pH 11-12 ไดสี้เหลืองและนาํตาล ชุดของเกลือแกงกบัฝางขมิ น (Sa-STur) ค่า pH 6-7ไดสี้เหลืองเขม้

ชุดของสารสม้กบัฝางขมิน (Al-STur) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองสม้ทอง และชุดของนาํมะนาวกบัฝาง

ขมิ น (Li-STur) ค่า pH 1-2 ไดเ้หลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสี

จะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเสน้ไหมและฝ้ายจะดูดซึมสีจาก

ขมิ นไดม้ากกว่าสีฝางทีมีสีแดงจึงทาํใหโ้ครงโทนสีของกลุ่มสีฝางและขมิ นมีลกัษณะสีโทนเหลือง

มากกว่าสีแดง ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น คลาํ ไม่สดสว่าง

เท่ากบัการยอ้มไหม เฉดสีทีเปลียนแปลงไปในการยอ้มไหมสีในระดบัในการใชค้วามเขม้ขน้ของ

ฝางและขมิ นสูงนอกจากนนัเนืองจากนาํมะนาวกบัขมิ นไดสี้เหลือง (การทดลองหาอตัราส่วนผสม

ขมิ น ชุดที 5 มะนาวกบัขมิน) และสีฝางเมือผสมกรดทีมีความเขม้ขน้สูง (ค่า pH 1-2) จะทาํใหสี้เป็น

สีเฉดเหลืองสด (การทดลองหาอตัราส่วนผสมฝาง ชุดที 5 มะนาวกบัฝาง) จึงทาํใหใ้นการทดสอบ

ยอ้มเสน้ไหมและฝ้ายมีลกัษณะสีทีเหลืองสดสว่างหรือสีเหลืองทอง และจากการทดสอบยอ้มไหม

โดยรวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ไมม้ะขามทีค่าความเป็นด่าง (pH 13-14) ไม่ควรยอ้ม

ร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่

สามารถนาํมาใชง้านได ้
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 10.  ฝาง แก่นขนุน 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีฝางแก่นขนุนทีได้

จากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัฝางแก่นขนุน (As-SJ) 

จุดที 12, 13, 14 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝางแก่นขนุน (Ms-SJ) จุดที 8, 9, 13 เกลือแกงกบัฝาง

แก่นขนุน (Sa-SJ) จุดที 12, 13, 14 สารสม้กบัฝางแก่นขนุน (Al-SJ) จุดที 8, 9, 13 นาํมะนาวกบัฝาง

แก่นขนุน (Li-SJ) จุดที 8, 9, 13 ซึงมีผลการยอ้ม ดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-20  เฉดสีเสน้ไหมทียอ้มดว้ยฝางแก่นขนุน 

 

 จากภาพที 4-20 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากฝางแก่นขนุน ทฤษฎีสามเหลียม 

ดา้นเท่าพบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบัฝางแก่นขนุน (As-SJ) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไหมไดสี้ครีม 

ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผาฝางแก่นขนุน (Ms-SJ) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลืองและนาํตาล ชุดของ

เกลือแกงฝางแก่นขนุน (Sa-SJ) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองนาํตาลเขม้ชุดของสารสม้ฝางแก่นขนุน 

(Al-SJ) ค่า pH 3-4 ไดสี้นาํตาล (สีกรัก) และชุดของนาํมะนาวฝางแก่นขนุน (Li-SJ) ค่า pH 1-2 ได ้

สีเหลืองนาํตาล ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าเป็นความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลง

ไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-21  เฉดสีเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยฝางแก่นขนุน 

 

 จากภาพที 4-21 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากฝางแก่นขนุนทฤษฎีสามเหลียม 

ดา้นเท่าพบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบัฝางแก่นขนุน (As-SJ) ค่า pH 13-14 ทียอ้มฝ้ายไดสี้ครีม 

ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผาฝางแก่นขนุน (Ms-SJ) ค่า pH 11-12 ไดสี้นาํตาล ชุดของเกลือแกง

ฝางแก่นขนุน (Sa-SJ) ค่า pH 6-7 ไดสี้นาํตาลสม้-แดง ชุดของสารสม้ฝางแก่นขนุน (Al-SJ) ค่า 

pH 3-4 ไดสี้นาํตาลสม้ (สีกรัก) และชุดของนาํมะนาวฝางแก่นขนุน (Li-SJ) ค่า pH 1-2 ไดสี้สม้

นาํตาล ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสี

จะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าทาํใหโ้ครงโทนสีของกลุ่มสีฝาง

และแก่นขนุนมีลกัษณะสีโทนเหลืองสม้และนาํตาล (สีกรัก) ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไป

โดยเฉดสีจะมีความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย 

รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ไมม้ะขามทีค่าความเป็นด่าง (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อน

หรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถ

นาํมาใชง้านได ้

 11.  ฝางหูกวาง 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีฝางและหูกวางทีได้

จากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัฝางหูกวาง (As-Stro) จุดที 
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5, 8, 12 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝางหูกวาง (Ms-Stro) จุดที 5, 8, 9 เกลือแกงกบัฝางหูกวาง 

(Sa-Stro) จุดที 5, 8, 9 สารสม้กบัฝางหูกวาง (Al-Stro) จุดที 5, 8, 9 นาํมะนาวกบัฝางหูกวาง 

(Li-Stro) จุดที 5, 8, 9 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-22  เฉดสีเสน้ไหมทียอ้มดว้ยฝางหูกวาง 

 

 จากภาพที 4-22 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากฝางหูกวางทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า 

พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบัฝางหูกวาง (As-STro) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไหมไดสี้เหลืองครีม 

ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผาฝางหูกวาง (Ms-STro) ค่า pH 11-12 ไดสี้ครีมนาํตาลชุดของ 

เกลือแกงฝางแก่นขนุน (Sa-SJ) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองสม้ชุดของสารสม้ฝางหูกวาง (Al-SJ) ค่า pH 

3-4 สีชมพสูม้ (สีโอรส) และชุดของนาํมะนาวฝางหูกวาง (Li-SJ) ค่า pH 1-2 ได ้สีเหลืองเขม้ 

ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี

ความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-23  เฉดสีเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยฝางหูกวาง 

 

 จากภาพที 4-23 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากฝางหูกวางทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า 

พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบัฝางหูกวาง (As-STro) ค่า pH 13-14 ทียอ้มฝ้ายไดสี้เหลืองครีม 

ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผาฝางหูกวาง (Ms-STro) ค่า pH 11-12 ไดสี้ครีมชมพชุูดของเกลือแกง

ฝางแก่นขนุน (Sa-STro) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองสม้สารสม้ฝางหูกวาง (Al-STro) ค่า pH 3-4 ไดสี้

ชมพสูม้ (สีโอรส) และชุดของนาํมะนาวฝางหูกวาง (Li-STro) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลืองเขียวซีด

ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี

ความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าทาํใหโ้ครงโทนสีของกลุ่มสีฝาง

แหูกวางมีลกัษณะสีโทนเหลืองสม้และชมพสูม้ ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสี 

จะมีความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึง

ในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานาน

เกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 12.  ฝาง เพกา 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีฝางเพกาทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัฝางเพกา (As-SPhe) จุดที5, 8, 

9 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝางเพกา (Ms-SPhe) จุดที 5, 8, 9 เกลือแกงกบัฝางเพกา (Sa-SPhe)  
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จุดที 5, 8, 9 สารสม้กบัฝางเพกา (Al-SPhe) จุดที 5, 8, 9 นาํมะนาวกบัฝางเพกา (Li-SPhe) จุดที 5, 8, 

9 ซึงมีผลการยอ้ม ดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-24  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยฝางเพกา 

 

 จากภาพที 4-24 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากฝางเพกาทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า

พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบัฝางเพกา (As-SPhe) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไดสี้ครีม ชุดของปูน

เปลือกหอยแครงเผาฝางเพกา (Ms-SPhe) ค่า pH 11-12 ไดสี้ครีมชมพชุูดของเกลือแกงฝางเพกา 

(Sa-SPhe) ค่า pH 6-7 ไดสี้ชมพแูละสีเหลือง ชุดของสารส้มฝางเพกา (Al-SPhe) ค่า pH 3-4 ไดสี้

ชมพ ูและชุดของนาํมะนาวฝางเพกา (Li-SPhe) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลืองสม้ ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่า

เมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-25  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยฝางเพกา 

 

 จากภาพที 4-25 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากฝางเพกาทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า

พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบัฝางเพกา (As-SPhe) ค่า pH 13-14 ทียอ้มฝ้ายไดสี้ครีม ชุดของปูน

เปลือกหอยแครงเผาฝางเพกา (Ms-SPhe) ค่า pH 11-12 ไดสี้ครีมชมพ ูชุดของเกลือแกงฝางเพกา 

(Sa-SPhe) ค่า pH 6-7 ไดสี้ชมพแูละสีเหลืองสารสม้ฝางเพกา (Al-SPhe) ค่า pH 3-4 ไดสี้ชมพ ูและ

ชุดของนาํมะนาวฝางเพกา (Li-SPhe) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลืองสม้ ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่า

ความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าทาํใหโ้ครงโทนสีของกลุ่มสีฝาง

เพกามีลกัษณะสีโทนชมพ-ูเหลือง ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น 

คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึงในการยอ้ม 

เสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานกิน 

15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 13.  ฝาง อญัชัน 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีฝางอญัชนัทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัฝางอญัชนั (As-SBP) จุดที 8, 

9, 13 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัฝางอญัชนั (Ms-SBP) จุดที 8, 9, 13 เกลือแกงกบัฝางอญัชนั 
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(Sa-SBP) จุดที 8, 9, 13 สารสม้กบัฝางอญัชนั (Al-SBP) จุดที 8, 9, 13 นาํมะนาวกบัฝางอญัชนั  

(Li-SBP) จุดที 8, 9, 13 ซึงมีผลการยอ้ม ดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-26  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยฝางและอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-26 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากฝางอญัชนัทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า

พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบัฝางอญัชนั (As-SBP) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไดสี้ขาวครีม ชุดของปูน

เปลือกหอยแครงเผาฝางอญัชนั (Ms-SBP) ค่า pH 11-12 ไดสี้นาํตาลชุดของเกลือแกงฝางอญัชนั 

(Sa-SBP) ค่า pH 6-7 ไดสี้นาํตาลแดง ชุดของสารสม้ฝางอญัชนั (Al-SBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้แดงม่วง

เขม้และชุดของนาํมะนาวฝางอญัชนั (Li-SBP) ค่า pH 1-2 ไดสี้นาํตาล ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่า 

เมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-27  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยฝางและอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-27 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากฝางอญัชนัทฤษฎี สามเหลียมดา้นเท่า 

พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้กบัฝางอญัชนั (As-SBP) ค่า pH 13-14 ทียอ้มฝ้ายไดสี้ขาวครีม 

ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผาฝางอญัชนั (Ms-SBP) ค่า pH 11-12 ไดสี้นาํตาล ชุดของเกลือแกงฝาง

อญัชนั (Sa-SBP) ค่า pH 6-7 ไดสี้นาํตาลแดงชุดของสารสม้ฝางอญัชนั (Al-SBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้

แดงม่วง และชุดของนาํมะนาวฝางอญัชนั (Li-SBP) ค่า pH 1-2 ไดสี้นาํ ตาลตามลาํดบั ซึงจะเห็นได้

ว่าเมือค่าความเป็น กรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าทาํใหโ้ครงโทนสีของกลุ่มสีฝาง

และอญัชนัมีลกัษณะสีโทนนาํตาลแดง ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี 

ความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึงใน 

การยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานาน

เกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 14.  กระเจยีบขมนิ 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีกระเจียบขมิ นทีได้

จากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้กบักระเจียบขมิ น (As-RTur) จุดที 5, 8, 

9 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบขมิ น (Ms-RTur) จุดที 5, 8, 12 เกลือแกงกบักระเจียบขมิ น 
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(Sa-RTur) จุดที 8, 9, 13 สารสม้กบักระเจียบขมิ น (Al-RTur) จุดที 5, 9, 14 นาํมะนาวกบักระเจียบ

ขมิ น (Li-RTur) จุดที 5, 8, 9 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-28  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยกระเจียบขมิ น 

 

 จากภาพที 4-28 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากกระเจียบขมิ นทฤษฎีสามเหลียม 

ดา้นเท่าพบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบักระเจียบขมิน (As-SBP) ค่า pH 13-14ทียอ้มไดสี้ 

เหลืองอ่อน ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากระเจียบขมิน (Ms-SBP) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลือง 

ชุดของเกลือแกงกระเจียบขมิ น (Sa-SBP) ค่า pH 6-7ไดสี้เหลือง ชุดของสารสม้กระเจียบขมิ น 

(Al-SBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้แดงม่วงสีเหลืองเขม้สด และชุดของนาํมะนาวกระเจียบขมิน (Li-SBP) ค่า 

pH 1-2 ไดสี้เหลืองเขียว ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-29  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยกระเจียบและขมิน 

 

 จากภาพที 4-29 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากจากกระเจียบขมิ นทฤษฎี สามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้กบักระเจียบขมิน (As-SBP) ค่า pH 13-14 ทียอ้มฝ้ายไดสี้

เหลืองอ่อน ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากระเจียบขมิน (Ms-SBP) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลือง 

ชุดของเกลือแกงกระเจียบขมิ น (Sa-SBP) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลือง ชุดของสารสม้กระเจียบขมิ น 

(Al-SBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้แดงม่วงสีเหลืองเขม้ และชุดของนาํมะนาวกระเจียบขมิ น (Li-SBP) ค่า 

pH 1-2 ไดสี้เหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลง

ไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเสน้ไหมและฝ้ายจะดูดซึมสีจาก

ขมิ นไดม้ากกว่าสีแดงของกระเจียบจึงทาํใหโ้ครงโทนสีของกลุ่มสีกระเจียบและขมินมีลกัษณะสี

โทนเหลือง ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบั

การยอ้มไหม และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่า

ความเป็นด่าง (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะ

ทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 15..  กระเจยีบแก่นขนุน 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีกระเจียบแก่นขนุน

ทีไดจ้ากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้กบักระเจียบแก่นขนุน (As-RJ) 
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จุดที 5, 8, 12 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบแก่นขนุน (Ms-RJ) จุดที 12, 13, 14 เกลือแกงกบั

กระเจียบแก่นขนุน (Sa-RJ) จุดที 8, 9, 13 สารสม้กบักระเจียบแก่นขนุน (Al-RJ) จุดที 12, 13, 14  

นาํมะนาวกบักระเจียบแก่นขนุน (Li-RJ) จุดที 12, 13, 14 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-30  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยกระเจียบและแก่นขนุน 

 

 จากภาพที 4-30 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากจากกระเจียบแก่นขนุนทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่าพบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบักระเจียบแก่นขนุน (As-RJ) ค่า pH 13-14  

ทียอ้มไหมไดสี้ขาวเหลืองครีมของปูนเปลือกหอยแครงเผากระเจียบแก่นขนุน (Ms-RJ) ค่า pH 8-10

ไดสี้เหลือง-เขียวขีมา้หรือสีเขียวใบมะกอก ชุดของเกลือแกงกระเจียบขมิ น (Sa-RJ) ค่า pH 6-7 ได ้

สีเหลือง ชุดของสารสม้กระเจียบและแก่นขนุน (Al-RJ) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองเขม้สดชุดของ 

นาํมะนาวกระเจียบแก่นขนุน (Li-RJ) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่า 

ความเป็น กรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-31  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยกระเจียบและแก่นขนุน 

 

 จากภาพที 4-31 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากกระเจียบแก่นขนุนทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้กบักระเจียบแก่นขนุน (As-RJ) ค่า pH 13-14 

ทียอ้มไดสี้ขาวเหลืองครีม ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากระเจียบแก่นขนุน (Ms-RJ) ค่า pH 11-12 

ไดสี้เขียวขีมา้หรือสีเขียวใบมะกอก ชุดของเกลือแกงกระเจียบแก่นขนุน (Sa-RJ) ค่า pH 6-7 ได ้

สีเหลือง ชุดของสารสม้กระเจียบแก่นขนุน (Al-RJ) ค่า pH 3-4 ไดสี้เขียวเหลือง และชุดของ 

นาํมะนาวกระเจียบและแก่นขนุน (Li-RJ) ค่า pH 1-2 ไดสี้เขียวเหลืองซีด ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่า

เมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเสน้ไหมและฝ้ายจะดูดซึมสีจาก

แก่นขนุนไดม้ากกว่าสีแดงของกระเจียบจึงทาํใหโ้ครงโทนสีของกลุ่มสีกระเจียบแก่นขนุนมี

ลกัษณะสีโทนเหลือง-เขียว ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น คลาํ 

ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหม

โดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที 

เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 16.  กระเจยีบหูกวาง 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีกระเจียบหูกวางที
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ไดจ้ากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้กบักระเจียบหูกวาง (As-RTro) จุดที 

8, 9, 13 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบหูกวาง (Ms-RTro) จุดที 8, 9, 13 เกลือแกงกบักระเจียบ

หูกวาง (Sa-RTro) จุดที 8, 9, 13 สารสม้กบักระเจียบหูกวาง (Al-RTro) จุดที 8, 9, 13 นาํมะนาวกบั

กระเจียบและหูกวาง (Li-RTro) จุดที 8, 9, 13 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-32  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยกระเจียบหูกวาง 

 

 จากภาพที 4-32 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากกระเจียบหูกวางทฤษฎี สามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบักระเจียบหูกวาง (As-RTro) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไดสี้ขาว

เขียวครีม ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบหูกวาง (Ms-RTro) ค่า pH 11-12 ไดสี้เขียว

ขีมา้หรือสีเขียวใบมะกอกอ่อน ชุดของเกลือแกงกบักระเจียบหูกวาง (Sa-RTro) ค่า pH 6-7 ได ้

สีเขียวขีมา้หรือสีเขียวใบมะกอก ชุดของสารสม้กบักระเจียบหูกวาง (Al-RTro) ค่า pH 3-4 ไดสี้เขียว

ขีมา้หรือสีเขียวใบมะกอก และชุดของนาํมะนาวกบักระเจียบหูกวาง (Li-RTro) ค่า pH 1-2 ไดสี้เขียว

ขีมา้หรือสีเขียวใบมะกอก ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าเป็นความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-33  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยกระเจียบหูกวาง 

 

 จากภาพที 4-33 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากกระเจียบหูกวางทฤษฎี สามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้กบักระเจียบหูกวาง (As-RTro) ค่า pH 13-14 ทียอ้มได ้

สีเหลือง-เขียว ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบหูกวาง (Ms-RTro) ค่า pH 11-12 ได ้

สีเหลือง-เขียว ชุดของเกลือแกงกบักระเจียบหูกวาง (Sa-RTro) ค่า pH 6-7 ได ้สีเหลือง-เขียวแก่ 

ชุดของสารสม้กบักระเจียบหูกวาง (Al-RTro) ค่า pH 3-4 ไดสี้เขียวขีมา้หรือสีเขียวใบมะกอกและ 

ชุดของนาํมะนาวกบักระเจียบหูกวาง (Li-RTro) ค่า pH 1-2 ไดเ้หลือง-เขียวขีมา้ ตามลาํดบั ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเสน้ไหมและฝ้ายจะดูดซึมสีจาก

หูกวางไดม้ากกว่าสีแดงของกระเจียบจึงทาํใหโ้ครงโทนสีของกลุ่มสีกระเจียบหูกวางมีลกัษณะสี

โทนเหลือง ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบั

การยอ้มไหม และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบส

แก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํให ้

เสน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้
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 17.  กระเจยีบ เพกา 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยั ไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีกระเจียบเพกาทีได้

จากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้กบักระเจียบเพกา (As-RPhe) จุดที 12, 

13, 14 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบเพกา (Ms-RPhe) จุดที 12, 13, 14 เกลือแกงกบักระเจียบ

เพกา (Sa-RPhe) จุดที 12, 13, 14 สารสม้กบักระเจียบเพกา (Al-RPhe) จุดที 12, 13, 14 นาํมะนาวกบั

กระเจียบเพกา (Li-RPhe) จุดที 12, 13, 14 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-34  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยกระเจียบเพกา 

 

 จากภาพที 4-34 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากจากกระเจียบเพกาตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่าพบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบักระเจียบเพกา (As-RPhe) ค่า pH 13-14 ทียอ้ม

ไหมไดสี้เขียวซีด ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบเพกา (Ms-RPhe) ค่า pH 11-12 ได ้

สีเขียวซีด ชุดของเกลือแกงกระเจียบกบัเพกา (Sa-RPhe) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลือง-เขียวซีด ชุดของ

สารสม้กบักระเจียบเพกา (Al-RPhe) ค่า pH 3-4 ไดสี้เขียวอ่อน และชุดของนาํมะนาวกบักระเจียบ

เพกา (Li-RPhe) ค่า pH 1-2 ไดสี้เขียวซีด ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง

เฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-35  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยกระเจียบเพกา 

 

 จากภาพที 4-35 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากจากกระเจียบเพกาตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่าพบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้กบักระเจียบเพกา (As-RTro) ค่า pH 13-14 

ยอ้มฝ้ายไดสี้เขียวซีด ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบเพกา (Ms-RTro) ค่า pH 11-12  

ไดสี้เขียวซีด ชุดของเกลือแกงกบักระเจียบเพกา (Sa-RTro) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลือง-เขียวซีด ชุดของ

สารสม้กบักระเจียบและเพกา (Al-RTro) ค่า pH 3-4 ไดสี้เขียวอ่อนและชุดของนาํมะนาวกบั

กระเจียบเพกา (Li-RTro) ค่า pH 1-2 ไดสี้ เขียวซีด ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-

ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเสน้ไหมและฝ้ายจะใหมี้ 

โครงโทนสีของกลุ่มสีกระเจียบเพกามีลกัษณะสีโทนเขียว ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไป

โดยเฉดสีจะมีความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย 

รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็ เป็น

ระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้าน

ได ้

 18.  กระเจยีบและอญัชัน 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีกระเจียบอญัชนั 
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ทีไดจ้ากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าประกอบดว้ย ขีเถา้กบักระเจียบอญัชนั (As-RBP)  

จุดที 12, 13, 14 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบอญัชนั (Ms-RBP) จุดที 12, 13, 14 เกลือแกงกบั

กระเจียบอญัชนั (Sa-RBP) จุดที 8, 9, 13 สารสม้กบักระเจียบอญัชนั (Al-RBP) จุดที 8, 9, 13  

นาํมะนาวกบักระเจียบอญัชนั (Li-RBP) จุดที 8, 9, 13 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-36  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยกระเจียบอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-36 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากกระเจียบอญัชนัตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่าพบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้กบักระเจียบอญัชนั (As-RBP) ค่า pH 13-14 

ยอ้มไหมไดสี้เขียวอ่อนซีดและสีเทาชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบอญัชนั (Ms-RBP) 

ค่า pH 11-12 ไดสี้เทาม่วงชุดของเกลือแกงกบักระเจียบอญัชนั (Sa-RBP) ค่า pH 6-7ไดสี้นาํตาลเทา-

ม่วง ชุดของสารสม้กบักระเจียบอญัชนั (Al-RBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้ม่วง-เทาเขียว และชุดของ 

นาํมะนาวกบักระเจียบอญัชนั (Li-RBP) ค่า pH 1-2 ไดสี้ม่วงและสีเทา (ค่า pH 1-2) ตามลาํดบั ซึงจะ

เห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-37  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยกระเจียบอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-37 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากจากกระเจียบอญัชนัตามทฤษฎี 

สามเหลียมดา้นเท่าพบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้กบักระเจียบอญัชนั (As-RBP) ค่า pH 13-14 

ยอ้มฝ้ายไดสี้เขียวอ่อนซีด และสีเทาชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบักระเจียบอญัชนั (Ms-RBP) 

ค่า pH 11-12 ไดสี้เทาฟ้า-เขียว ชุดของเกลือแกงกบักระเจียบอญัชนั (Sa-RBP) ค่า pH 6-7 ไดสี้

นาํตาลเทา-ม่วง ชุดของสารสม้กบักระเจียบอญัชนั (Al-RBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้ม่วง-เทาเขียว 

และชุดของนาํมะนาวกบักระเจียบอญัชนั (Li-RBP) ค่า pH 1-2 ไดสี้ม่วงและสีเทา ตามลาํดบั 

ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่าง

ขึน 

 19.  ครัง ขมนิ 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีครังขมินทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าประกอบดว้ยขีเถา้กบัครังขมิน (As-LTur) จุดที 5, 9, 14 

ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังขมิ น (Ms-LTur) จุดที 8, 9, 13 เกลือแกงกบัครังขมิ น (Sa-LTur) 

จุดที 8, 9, 13 สารสม้กบัครังขมิ น (Al-LTur) จุดที 5, 8, 12 นาํมะนาวกบัครังขมิ น (Li-LTur) จุดที 12, 

13, 14 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 
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ภาพที 4-38  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยครังขมิ น 

 

 จากภาพที 4-38 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากครังขมินตามทฤษฎีสามเหลียม 

ดา้นเท่าพบว่ารูปแบบชุดของขีเถา้กบัครังขมิน (As-LTur) ค่า pH 13-14 ยอ้มไหมไดสี้ครีม-ชมพู

อ่อน และสีเหลืองชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังขมิ น (Ms-LTur) ค่า pH 11-12 ได ้

สีเหลืองอ่อนเขม้ชุดของเกลือแกงกบัครังขมิน (Sa-LTur) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองชุดของสารสม้กบั

ครังขมิน (Al-LTur) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองสดและชุดของนาํมะนาวกบัครังขมิ น (Li-LTur) ค่า pH 

1-2 ไดสี้สม้แดงและสม้นาํตาลเหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็น กรด-ด่างลดลงเฉด

สีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-39  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยครังขมิน 

 

 จากภาพที 4-39 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากครังขมินทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า

พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้กบัครังขมิ น (As-LTur) pH 13-14 ยอ้มฝ้ายไดสี้ครีม-ชมพอู่อน และ

สีเหลือง ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังขมิน (Ms-LTur) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลืองอ่อน 

ชุดของเกลือแกงกบัครังขมิ น (Sa-LTur) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองชุดของสารสม้กบัครังขมิน  

(Al-LTur) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองสดและชุดของนาํมะนาวกบัครังขมิ น (Li-LTur) ค่า pH 1-2 

ไดสี้สม้-เหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไป

โดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเสน้ไหมและฝ้ายจะดูดซึมสีจาก

ขมิ นไดม้ากกว่าสีครังทีมีสีแดงจึงทาํใหโ้ครงโทนสีของกลุ่มสีครังขมิ นมีลกัษณะสีโทนเหลือง

มากกว่าสีแดง ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น คลาํ ไม่สดสว่าง

เท่ากบัการยอ้มไหม เฉดสีทีเปลียนแปลงไปในการยอ้มไหมสีในระดบัในการใชค้วามเขม้ขน้ของ

ครังและขมิ นสูง นอกจากนนัเนืองจากปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังไดสี้ครีมชมพ ู(การทดลองหา

อตัราส่วนผสมขมิ น ชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครัง) เพราะนาํปูนเปลือกหอยแครงเผาจะทาํ

ปฎิกิริยากบันาํสกดัครังใหเ้นือสีตกตะกอนจึงเมือใช่ระดบัความเขม้ขน้ของครังนอ้ยจึงทาํใหสี้ทีใช้

ในการยอ้มไหมไม่ติดทวัเสน้ไหมเท่าทีควร สีจากครังไม่เกาะเสน้ไหมและฝ้ายทาํใหเ้สน้ไหมและ

ฝ้ายสีขมิ นทีดูดซึมไดม้ากกว่า รวมทงัการใชเ้กลือแกงและสารสม้ดว้ย แต่เมือใชม้ะนาวทีจะทาํให ้

สีครังโดดเด่นและสดสว่าง เมือรวมกบัสีขมินจึงทาํใหสี้เป็นสีเฉดแดง สม้ และเหลืองสด และ 
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จากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ (pH 13-14) 

ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและ 

ฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 20.  ครังแก่นขนุน 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีครังแก่นขนุนทีได้

จากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าประกอบดว้ยขีเถา้กบัครังแก่นขนุน (As-LJ) จุดที 12, 13, 

14 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังแก่นขนุน (Ms-LJ) จุดที 12, 13, 14 เกลือแกงกบัครังแก่นขนุน 

(Sa-LJ) จุดที 12, 13, 14 สารสม้กบัครังแก่นขนุน (Al-LJ) จุดที 12, 13, 14 นาํมะนาวกบัครัง 

แก่นขนุน (Li-LJ) จุดที 12, 13, 14 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-40  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยครังแก่นขนุน 

 

 จากภาพที 4-40 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากครังแก่นขนุตามทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่าพบว่ารูปแบบชุดของขีเถา้กบัครังแก่นขนุน (As-LJ) ค่า pH 13-14 ทียอ้มไหมไดสี้ครีม-ชมพู

อ่อนและสีเหลือง ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังแก่นขนุน (Ms-LJ) ค่า pH11-12 ได ้

สีเหลืองอ่อนชุดของเกลือแกงกบัครังแก่นขนุน (Sa-LJ) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองชุดของสารสม้กบั

ครังแก่นขนุน (Al-LJ) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลือง-ม่วงและชุดของนาํมะนาวกบัครังแก่นขนุน (Li-LJ) 
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ค่า pH 1-2 ไดสี้แดง-สม้ ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 

 
 

ภาพที 4-41  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยครังแก่นขนุน 

 

 จากภาพที 4-41  แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากครังแก่นขนุนขมิ นตามทฤษฎี

สามเหลียมดา้นเท่าพบว่า รูปแบบชุดของขีเถา้ครังแก่นขนุน (As-LJ) ค่า pH 13-14 ยอ้มฝ้ายได ้

สีครีม-ชมพอู่อนและสีเหลือง ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังแก่นขนุน (Ms-LJ) ค่า pH 

11-12 ไดสี้เหลืองอ่อนชุดของเกลือแกงกบัครังแก่นขนุน (Sa-LJ) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองชุดของ

สารสม้ครังแก่นขนุน (Al-LJ) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลือง-ม่วง และชุดของนาํมะนาวครังแก่นขนุน 

(Li-LJ) ค่า pH 1-2 ไดสี้ชมพ-ูสม้ ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้า่เมือค่าความเป็น กรด-ด่างลดลงเฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเสน้ไหมและฝ้ายมีโครงโทนสี

ของกลุ่มสีครังแก่นขนุนมีลกัษณะสีโทนชมพ-ูม่วง ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสี

จะมีความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม นอกจากนนัเนืองจากปูนเปลือกหอยแครงเผา

กบัครังไดสี้ครีมชมพ-ูสม้เหลือง (การทดลองครังชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครัง) เพราะ 

นาํปูนเปลือกหอยแครงเผาจะทาํปฎิกิริยากบันาํสกดัครังใหเ้นือสีตกตะกอนจึงเมือใช่ระดบั 

ความเขม้ขน้ของครังนอ้ยจึงทาํใหสี้ทีใชใ้นการยอ้มไหมไม่ติดทวัเสน้ไหมเท่าทีควร สีจากครัง 

ไม่เกาะเสน้ไหมและฝ้ายทาํใหเ้สน้ไหมและฝ้ายสีแก่นขนุนทีดูดซึมไดม้ากกว่าจึงทาํใหเ้กิดลกัษณะ 
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สีไปทางเฉดสีเหลืองสม้ แต่เมือใชส้ารสม้และมะนาวทีจะทาํใหสี้ครังโดดเด่น เขม้ และสด เมือรวม

กบัสีแก่นขนุนจึงทาํใหสี้เป็นสีเฉดม่วงแดง สม้ และเหลืองสด และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย 

รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็น

ระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้าน

ได ้

 21.  ครังหูกวาง 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีครังหูกวางทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัครังหูกวาง (As-LTro) จุดที 5, 

8, 9 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังหูกวาง (Ms-LTro) จุดที 5, 8, 9 เกลือแกงกบัครังหูกวาง  

(Sa-LTro) จุดที 8, 9, 13 สารสม้กบัครังหูกวาง (Al-LTro) จุดที 5, 8, 9 นาํมะนาวกบัครังหูกวาง 

(Li-LTro) จุดที 5, 8, 9 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-42  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยครังหูกวาง 

 

 จากภาพที 4-42 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากครังหูกวางตามทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่าพบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัครังหูกวาง (As-LTro) จุดที 8, 9, 13 ค่า pH  

13-14 ยอ้มไหมไดสี้ชมพอู่อนชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังหูกวาง (Ms-LTro) จุดที 8, 9, 

13 ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลืองสม้ชุดของเกลือแกงกบัครังหูกวาง (Sa-LTro) จุดที 8, 9, 13 ค่า pH 6-7 
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ไดสี้เหลืองสม้ ชุดของสารสม้ครังหูกวาง (Al-LTro) จุดที 5, 8, 9 ค่า pH 3-4 ไดสี้สม้เหลืองและม่วง-

แดง และชุดของนาํมะนาวครังหูกวาง (Li-LTro) จุดที 5, 8, 9 ค่า pH 1-2 ไดสี้สม้แดงและสม้นาํตาล 

ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี

ความสดสว่างขึน 

 

 
 

ภาพที 4-43  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยครังหูกวาง 

 

 จากภาพที 4-43 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากครังหูกวางตามทฤษฎีสามเหลียมดา้น

เท่าพบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัครังหูกวาง (As-LTro) ค่า pH 13-14 ยอ้มฝ้ายได ้

สีชมพอู่อนชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังหูกวาง (Ms-LJ) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลืองสม้ 

ชุดของเกลือแกงกบัครังหูกวาง (Sa-LJ) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองสม้ ชุดของสารสม้กบัครังหูกวาง 

(Al-LJ) ค่า pH 3-4 ไดสี้สม้เหลืองและม่วง-แดง และชุดของนาํมะนาวกบัครังหูกวาง (Li-LJ) ค่า pH 

1-2 ไดสี้สม้แดงและสม้นาํตาล ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเสน้ไหมและฝ้ายมีโครงโทนสี

ของกลุ่มสีครังหูกวางมีลกัษณะสีโทนชมพ-ูม่วง ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะ

มีความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม นอกจากนนัเนืองจากปูนเปลือกหอยแครงเผากบั

ครังไดสี้ครีมชมพ ู(การทดลองครังชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครัง) เพราะนาํปูน 

เปลือกหอยแครงเผาจะทาํปฎิกิริยากบันาํสกดัครังใหเ้นือสีตกตะกอนจึงเมือใช่ระดบัความเขม้ขน้

ของครังนอ้ยจึงทาํใหสี้ทีใชใ้นการยอ้มไหมไม่ติดทวัเสน้ไหมเท่าทีควร สีจากครังไม่เกาะเสน้ไหม 
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และฝ้ายทาํใหเ้สน้ไหม แต่เมือใชม้ะนาวทีจะทาํใหสี้ครังโดดเด่น เขม้ และสด เมือรวมกบัสีหูกวาง 

จึงทาํใหสี้เป็นสีเฉดชมพมู่วง สม้ และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหม

โดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที 

เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 22.  ครัง เพกา 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีครังเพกาทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าประกอบดว้ยขีเถา้กบัครังเพกา (As-LPhe) จุดที 5, 8, 9  

ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังเพกา (Ms-LPhe) จุดที 5, 8, 9 เกลือแกงกบัครังเพกา (Sa-LPhe) จุดที 

5, 9, 14 สารสม้กบัครังเพกา (Al-LPhe) จุดที 5, 9, 14 นาํมะนาวกบัครังเพกา (Li-LPhe) จุดที 5, 8, 9 

ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-44  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยครังเพกา 

 

 จากภาพที 4-44 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากครังเพกาตามทฤษฎีสามเหลียม 

ดา้นเท่าพบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัครังเพกา (As-LTro) ค่า pH 13-14 ยอ้มฝ้ายได ้

สีเหลืองสม้ ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังเพกา (Ms-LJ) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลืองสม้ 

ชุดของเกลือแกงกบัครังเพกา (Sa-LJ) ค่า pH 6-7 ไดสี้สม้เหลืองและม่วง-แดง ชุดของสารสม้กบั

ครังเพกา (Al-LJ) ค่า pH 3-4 ไดสี้สม้แดงและสม้นาํตาล และชุดของนาํมะนาวกบัครังเพกา (Li-LJ) 
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ค่า pH 1-2 ไดสี้แดง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลง

ไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 

 
 

ภาพที 4-45  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยครังเพกา 

 

 จากภาพที 4-45 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากครังเพกาตามทฤษฎีสามเหลียม 

ดา้นเท่า พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัครังเพกา (As-LTro) ค่า pH 13-14 ยอ้มฝ้ายได ้

สีเหลืองสม้ ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผาครังเพกา (Ms-LJ) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลืองสม้ชุดของ

เกลือแกงกบัครังเพกา (Sa-LJ) ค่า pH 6-7 ไดสี้สม้เหลืองและม่วง-แดง ชุดของสารสม้กบัครังเพกา 

(Al-LJ) ค่า pH 3-4 ไดสี้สม้แดงและสม้นาํตาลและชุดของนาํมะนาวกบัครังเพกา (Li-LJ) ค่า pH 1-2 

ไดสี้แดง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉด

สีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเสน้ไหมและฝ้ายมีโครงโทนสี

ของกลุ่มสีครังและเพกามีลกัษณะสีโทนเหลืองและชมพ-ูม่วง ซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลง

ไปโดยเฉดสีจะมีความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม นอกจากนนัเนืองจากปูน 

เปลือกหอยแครงเผากบัครังไดสี้ครีมชมพ ู(การทดลองครังชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครัง) 

เพราะนาํปูนเปลือกหอยแครงเผาจะทาํปฎิกิริยากบันาํสกดัครังใหเ้นือสีตกตะกอนจึงเมือใชร้ะดบั

ความเขม้ขน้ของครังนอ้ยจึงทาํใหสี้ทีใชใ้นการยอ้มไหมไม่ติดทวัเสน้ไหมเท่าทีควร สีจากครัง 

ไม่เกาะเสน้ไหมและฝ้ายทาํใหเ้สน้ไหม แต่เมือใชม้ะนาวทีจะทาํใหสี้ครังโดดเด่น เขม้ และสด 
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เมือรวมกบัสีเพกาจึงทาํใหสี้เป็นสีเฉดชมพมู่วง เหลือง และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึง

ในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานาน

เกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 23.  ครัง อญัชัน 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบน ไหมและฝ้าย ผูว้ิจยั ไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสีครังและอญัชนัทีได้

จากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัครังและอญัชนั (As-LBP) 

จุดที 5, 8, 9 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังอญัชนั (Ms-LBP) จุดที 5, 8, 9 เกลือแกงกบัครังอญัชนั 

(Sa-LBP) จุดที 5, 8, 9 สารสม้กบัครังอญัชนั (Al-LBP) นาํมะนาวกบัครังอญัชนั (Li-LBP) จุดที 5, 8, 

9 ซึงมีผลการยอ้มดนีั 

 

 
 

ภาพที 4-46  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยครังอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-46 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากครังอญัชนัตามทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัครังอญัชนั (As-LBP) ค่า pH 13-14 ยอ้มไหม

ไดสี้ชมพมู่วงชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครังอญัชนั (Ms-LBP) ค่า pH 11-12 ไดสี้ม่วงชมพ ู

ชุดของเกลือแกงกบัครังอญัชนั (Sa-LBP) ค่า pH 6-7 ไดสี้ม่วงอ่อนชุดของสารสม้กบัครังอญัชนั 
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(Al-LBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้ชมพอู่อนและชุดของนาํมะนาวกบัครังอญัชนั (Li-LBP) ค่า pH 1-2 ได ้

ม่วงแดง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉด

สีจะมีความสดสว่างขึน 

 

 
 

ภาพที 4-47  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยครังอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-47 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากครังอญัชนัตามทฤษฎีสามเหลียม 

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัครังอญัชนั (As-LBP) ค่า pH 13-14 ยอ้มฝ้าย

ไดสี้ชมพมู่วง ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผาครังอญัชนั (Ms-LBP) ค่า pH 11-12 ไดสี้ม่วงชมพ ู

ชุดของเกลือแกงกบัครังอญัชนั (Sa-LBP) ค่า pH 6-7 ไดสี้ม่วงอ่อนชุดของสารสม้กบัครังอญัชนั 

(Al-LBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้ชมพอู่อนและชุดของนาํมะนาวกบัครังอญัชนั (Li-LBP) ค่า pH 1-2 ได ้

ม่วงชมพตูามลาํดบัซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสี

จะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเสน้ไหมและฝ้ายมีโครงโทนสี

ของกลุ่มสีครังอญัชนัมีลกัษณะสีโทนชมพ-ูม่วงซึงเฉดสีบนฝ้ายจะมีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี

ความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม นอกจากนนัเนืองจากปูนเปลือกหอยแครงเผากบั

ครังไดสี้ครีมชมพ ู(การทดลองครังชุดที 2 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัครัง) เพราะนาํปูนเปลือก

หอยแครงเผาจะทาํปฎิกิริยากบันาํสกดัครังใหเ้นือสีตกตะกอนจึงเมือใช่ระดบัความเขม้ขน้ของครัง

นอ้ยจึงทาํใหสี้ทีใชใ้นการยอ้มไหมไม่ติดทวัเสน้ไหมเท่าทีควร สีจากครังไม่เกาะเสน้ไหมและฝ้าย
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ทาํใหเ้สน้ไหม แต่เมือใชม้ะนาวทีจะทาํใหสี้ครังโดดเด่น เขม้ และสด เมือรวมกบัสีอญัชนัจึงทาํใหสี้

เป็นสีเฉดชมพมู่วง และจากการทดสอบยอ้มไหมโดย รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ที

ค่าเบสแก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํให้

เสน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 24.  ขมนิหูกวาง 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบน ไหมและฝ้าย ผูว้ิจยั ไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํขมิ นหูกวางทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิ นหูกวาง (As-TurTro)  

จุดที 5, 8, 9 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัขมิ นหูกวาง (Ms-TurTro) จุดที 5, 9, 14 เกลือแกงกบัขมิน 

หูกวาง (Sa-TurTro) จุดที 5, 9, 14 สารสม้กบัขมิ นหูกวาง (Al-TurTro) จุดที 5, 9, 14 นาํมะนาวกบั

ขมิ นหูกวาง (Li-TurTro) จุดที 5, 9, 14 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-48  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยขมินหูกวาง 

 

 จากภาพที 4-48 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากขมิ นหูกวางตามทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้กบัขมิ นและหูกวาง (As-TurTro) ค่า pH 13-14 ยอ้มไหมได้

สีเหลืองชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัขมิ นหูกวาง (Ms-TurTro) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลือง 

ชุดของเกลือแกงกบัขมิ นหูกวาง (Sa-TurTro) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองชุดของสารสม้กบัขมิ นหูกวาง 
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(Al-TurTro) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองและชุดของนาํมะนาวกบัขมิ นหูกวาง (Li-TurTro) ค่า pH 1-2 ได้

สีเหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าเป็นความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดย

เฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 

 
 

ภาพที 4-49  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยขมินหูกวาง 

 

 จากภาพที 4-49 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากขมิ นหูกวางตามทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิ นหูกวาง (As-TurTro) ค่า pH 13-14 ยอ้ม

ฝ้ายไดสี้เหลืองครีม ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัขมินหูกวาง (Ms-TurTro) ค่า pH 11-12 

ไดสี้เหลืองอ่อน ชุดของเกลือแกงกบัขมิ นหูกวาง (Sa-TurTro) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลือง ชุดของ

สารสม้กบัขมิ นหูกวาง (Al-TurTro) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลือง และชุดของนาํมะนาวกบัขมิ นหูกวาง 

(Li-TurTro) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลืองสด ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉด

สีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มขมิ นและ 

หูกวางกบัสารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี

ความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และการใชส้ารสม้สารเปลียนแปลงสี สีของหูกวาง

จะเป็นเป็นสีเหลือง-เขียว (การทดลองหูกวาง ชุดที 4) ทีจะทาํใหสี้ลกัษณะสีเหลืองโดดเด่นและ 

สดสว่าง รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็

เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใช้

งานได ้
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 25.  ขมนิเพกา 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํขมิ นเพกาทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิ นเพกา (As-TurPhe) จุดที 8, 

9, 13 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัขมินและเพกา (Ms-TurPhe) จุดที 8, 9, 13 เกลือแกงกบัขมิ นเพกา 

(Sa-TurPhe) จุดที 5, 8, 9 สารสม้กบัขมิ นเพกา (Al-TurPhe) จุดที 5, 8, 9 นาํมะนาวกบัขมินเพกา 

(Li-TurPhe) จุดที 5, 8, 9 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-50  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยขมินเพกา 

 

 จากภาพที 4-50 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากขมิ นเพกาตามทฤษฎีสามเหลียม 

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิ นเพกา (As-TurPhe) ค่า pH 13-14 ยอ้มไหม

ไดสี้เหลืองอ่อนชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผาขมิ นเพกา (Ms-TurPhe) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลือง 

ชุดของเกลือแกงกบัขมิ นเพกา (Sa-TurPhe) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองชุดของสารสม้กบัขมิ นเพกา 

(Al-TurPhe) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลือง และชุดของนาํมะนาวกบัขมิ นเพกา (Li-TurPhe) ค่า pH 1-2 ได้

สีเหลืองสด ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดย

เฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-51  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยขมินเพกา 

 

 จากภาพที 4-51 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากขมิ นเพกาตามทฤษฎีสามเหลียม 

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิ นเพกา (As-TurPhe) ค่าpH 13-14 ยอ้มฝ้าย

ไดสี้เหลืองอ่อน ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผาขมิ นเพกา (Ms-TurPhe) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลือง 

ชุดของเกลือแกงกบัขมิ นและเพกา (Sa-TurPhe) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลืองชุดของสารสม้กบัขมิ นเพกา 

(Al-TurPhe) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลือง และชุดของนาํมะนาวกบัขมิ นเพกา (Li-TurPhe) ค่า pH 1-2 ได้

สีเหลืองสด ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดย

เฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มขมิ นเพกา

กบัสารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี 

ความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และในการใชส้ารสม้สารเปลียนแปลงสี สีของ 

หูกวางจะเป็นเป็นสีเหลือง-เขียว (การทดลองเพกาชุดที 4) ทีจะทาํใหสี้ลกัษณะสีเหลืองสดสว่าง 

รวมไปถึงในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ (pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็น

ระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้าน

ได ้

 26.  ขมิ น อญัชนั 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํขมิ นอญัชนัทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิ นอญัชนั (As-TurBP) จุดที 
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12, 13, 14 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัขมินอญัชนั (Ms-TurBP) จุดที 12, 13, 14 เกลือแกงกบัขมิ น

อญัชนั (Sa-TurBP) จุดที 5, 9, 14 สารสม้กบัขมิ นอญัชนั (Al-TurBP) จุดที 8, 9, 13 นาํมะนาวกบั

ขมิ นอญัชนั (Li-TurBP) จุดที 8, 9, 13 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-52  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยขมินอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-52 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากขมิ นอญัชนัตามทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิ นอญัชนั (As-TurBP) ค่า pH 13-14 ยอ้ม

ไหมไดสี้เหลืองอ่อนชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผาขมิ นอญัชนั (Ms-TurBP) ค่า pH 11-12 ไดสี้

เหลือง-เขียวชุดของเกลือแกงกบัขมินอญัชนั (Sa-TurPhe) ค่า pH 6-7 ไดสี้เขียวชุดของสารสม้กบั

ขมิ นอญัชนั (Al-TurBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองสด และชุดของนาํมะนาวกบัขมิ นอญัชนั (Li-TurBP) 

ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลืองอมเขียวเขม้ ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสี

จะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-53  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยขมินอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-53 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากขมิ นอญัชนั ตามทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่าพบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัขมิ นอญัชนั (As-TurBP) ค่า pH 13-14 ยอ้มฝ้าย

ไดสี้เหลืองอ่อนชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผาขมิ นอญัชนั (Ms-TurBP) ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลือง-

เขียวชุดของเกลือแกงกบัขมิ นและอญัชนั (Sa-TurBP) ค่า pH 6-7 ไดสี้เขียวชุดของสารสม้กบัขมิ น

อญัชนั (Al-TurBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองสดและชุดของนาํมะนาวกบัขมิ นอญัชนั (Li-TurBP) ค่า 

pH 1-2 ไดสี้เหลืองอมเขียวเขม้ ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มขมิ นอญัชนั

กบัสารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี 

ความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ 

(pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหม

เปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 27.  แก่นขนุนหูกวาง 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํแก่นขนุนหูกวาง ทีได้

จากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุนหูกวาง 

(As-JTro) จุดที 5, 8, 9 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุนหูกวาง (Ms-JTro) จุดที 5, 8, 9  
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เกลือแกงกบัแก่นขนุนหูกวาง (Sa-JTro) จุดที 12, 13, 14 สารสม้กบัแก่นขนุนหูกวาง (Al-JTro) จุดที 

5, 9, 14 นาํมะนาวกบัแก่นขนุนหูกวาง (Li-JTro) จุดที 5, 8, 12 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-54  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยแก่นขนุนหูกวาง 

 

 จากภาพที 4-54 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากแก่นขนุนหูกวางตามทฤษฎี

สามเหลียมดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุนหูกวาง (As-JTro) ค่า pH 

13-14 ยอ้มไหมไดสี้ขาว-เหลืองอ่อนชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุนหูกวาง (Ms-JTro) 

ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลืองชุดของเกลือแกงกบักบัแก่นขนุนหูกวาง (Sa-JTro) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลือง

ชุดของสารสม้กบัแก่นขนุนหูกวาง (Al-JTro) ค่า pH 3-5 ไดสี้เหลือง และชุดของนาํมะนาวกบั 

แก่นขนุนหูกวาง (Li-JTro) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลืองนาํตาล ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็น

กรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-55  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยแก่นขนุนหูกวาง 

 

 จากภาพที 4-55 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากแก่นขนุนหูกวาง ตามทฤษฎี

สามเหลียมดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุนหูกวาง (As-JTro) ค่า pH 

13-14 ยอ้มฝ้ายไดเ้หลืองนาํตาลอ่อนชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุนหูกวาง (Ms-JTro) 

ค่า pH 11-12 ไดสี้เหลืองนาํตาล ชุดของเกลือแกงกบักบัแก่นขนุนหูกวาง (Sa-JTro) ค่า pH 6-7 ได ้

สีเหลืองนาํตาล ชุดของสารสม้กบัแก่นขนุนหูกวาง (Al-JTro) ค่าpH 3-4 ไดสี้เหลือง และชุดของ 

นาํมะนาวกบัแก่นขนุนหูกวาง (Li-JTro) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลืองนาํตาล ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่า

เมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มแก่นขนุน 

หูกวางกบัสารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี

ความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าด่าง 

(pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหม

เปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 28.  แก่นขนุนเพกา 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํแก่นขนุนเพกาทีได้

จากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุนเพกา (As-JPhe) 

จุดที 5, 8, 14 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุนเพกา (Ms-JPhe) จุดที 8, 9, 13 เกลือแกงกบั 
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แก่นขนุนเพกา (Sa-JPhe) จุดที 8, 9, 13 สารสม้กบัแก่นขนุนเพกา (Al-JPhe) จุดที 8, 9, 13 นาํมะนาว

กบัแก่นขนุนเพกา (Li-JPhe) จุดที 5, 8, 9 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-56  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยแก่นขนุนเพกา 

 

 จากภาพที 4-56 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากแก่นขนุนเพกาตามทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่ารูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุนเพกา (As-JPhe) ค่า pH 13-14 ยอ้ม

ไหมไดสี้เหลืองอ่อน ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุนเพกา (Ms-JPhe) ค่า pH 11-12 ได้

สีเหลือง-เขียวชุดของเกลือแกงกบักบัแก่นขนุนเพกา (Sa-JPhe) ค่า pH 6-7 ไดสี้เขียวชุดของสารสม้

กบัแก่นขนุนเพกา (Al-JPhe) ค่า pH 3-4 ไดสี้เหลืองสด และชุดของนาํมะนาวกบัแก่นขนุนเพกา 

(Li-JPhe) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-57  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยขนุนเพกา 

 

 จากภาพที 4-57 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากแก่นขนุนเพกาตามทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุนเพกา (As-JPhe) ค่า pH 13-14 ยอ้ม

ฝ้ายไดสี้เหลืองอ่อน ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุนเพกา (Ms-JPhe) ค่า pH 11-12 ได้

สีเหลือง-เขียว ชุดของเกลือแกงกบักบัแก่นขนุนเพกา (Sa-JPhe) ค่า pH 6-7 ไดสี้เขียวชุดของสารสม้

กบัแก่นขนุนเพกา (Al-JPhe) ค่า pH 3-5 ไดสี้เหลืองสด และชุดของนาํมะนาวกบัแก่นขนุนเพกา 

(Li-JPhe) ค่า pH 1-2 ไดสี้เหลือง ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มแก่นขนุน

เพกากบัสารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี

ความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าด่าง 

(pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหม

เปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 29.  แก่นขนุนอญัชัน 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํหูกวางอญัชนัทีได้

จากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุนอญัชนั 
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(As-JBP) จุดที 12, 13, 14 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุนอญัชนั (Ms-JBP) จุดที 12, 13, 14 

เกลือแกงกบัแก่นขนุนอญัชนั (Sa-JBP) จุดที 12, 13, 14 สารสม้กบัแก่นขนุนอญัชนั (Al-JBP) จุดที 

12, 13, 14 นาํมะนาวกบัแก่นขนุนอญัชนั (Li-JBP) จุดที 12, 13, 14 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-58  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยแก่นขนุนอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-58 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากแก่นขนุนอญัชนัตามทฤษฎี

สามเหลียมดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุนอญัชนั (As-JPhe) ค่า pH 

13-14 ยอ้มไหมไดสี้ขาวเหลืองชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุนอญัชนั (Ms-JPhe) ค่า 

pH 11-12 ไดสี้เหลืองชุดของเกลือแกงกบักบัแก่นขนุนอญัชนั (Sa-JPhe) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลือง 

ชุดของสารสม้กบัแก่นขนุนอญัชนั (Al-JPhe) ค่า pH 3-4 ไดสี้เขียวเหลืองและชุดของนาํมะนาวกบั

แก่นขนุนอญัชนั (Li-JPhe) ค่า pH 1-2 ไดสี้เขียว ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่าง

ลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-59  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยขนุนอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-59 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากแก่นขนุนอญัชนัตามทฤษฎี

สามเหลียมดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัแก่นขนุนอญัชนั (As-JPhe) ค่า pH 

13-14 ยอ้มฝ้ายไดสี้ขาวเหลืองชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัแก่นขนุนอญัชนั (Ms-JPhe) ค่า pH 

11-12 ไดสี้เหลืองชุดของเกลือแกงกบักบัแก่นขนุนอญัชนั (Sa-JPhe) ค่า pH 6-7 ไดสี้เหลือง ชุดของ

สารสม้กบัแก่นขนุนอญัชนั (Al-JPhe) ค่า pH 3-4 ไดสี้เขียวเหลืองและชุดของนาํมะนาวกบัแก่น

ขนุนอญัชนั (Li-JPhe) ค่า pH 1-2 ไดสี้เขียว ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่าง

ลดลงเฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มแก่นขนุน

อญัชนักบัสารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี

ความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ 

(pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหม

เปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 30.  หูกวางอญัชัน 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้บน ไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํหูกวางอญัชนัทีได้

จากทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัหูกวางอญัชนั (As-TroBP) 

จุดที 5, 8, 9 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัหูกวางอญัชนั (Ms-TroBP) จุดที 5, 13, 14 เกลือแกงกบั 
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หูกวางอญัชนั (Sa-TroBP) จุดที 5, 8, 9 สารสม้กบัหูกวางอญัชนั (Al-TroBP) จุดที 5, 8, 9 นาํมะนาว

กบัหูกวางอญัชนั (Li-TroBP) จุดที 5, 8, 14 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-60  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยหูกวางอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-60 แสดงเฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากหูกวางอญัชนัตามทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัหูกวางอญัชนั (As-TroBP) ค่า pH 13-14  

ยอ้มไหมไดสี้ขาวเหลืองชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัหูกวางอญัชนั (Ms-TroBP) ค่า pH 11-12

ไดสี้เขียวค่าชุดของเกลือแกงกบักบัหูกวางอญัชนั (Sa-TroBP) ค่า pH 6-7 ไดสี้เขียวชุดของสารสม้

กบัหูกวางและอญัชนั (Al-TroBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้เขียวและชุดของนาํมะนาวกบัหูกวางอญัชนั 

(Li-TroBP) ค่า pH 1-2 ไดสี้เขียว ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้า่เมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-61  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยหูกวางอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-61 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากหูกวางอญัชนัตามทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัหูกวางอญัชนั (As-TroBP) ค่า pH 13-14 

ยอ้มฝ้ายไดสี้ขาวเหลืองชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัหูกวางอญัชนั (Ms-TroBP) ค่า pH 11-12 

ไดสี้เขียวค่าชุดของเกลือแกงกบักบัหูกวางอญัชนั (Sa-TroBP) ค่า pH 6-7 ไดสี้เขียวชุดของสารสม้

กบัหูกวางอญัชนั (Al-TroBP) ค่า pH 3-4 ไดสี้เขียวและชุดของนาํมะนาวกบัหูกวางอญัชนั  

(Li-TroBP) ค่า pH 1-2 ไดสี้เขียว ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้า่เมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มหูกวาง

อญัชนักบัสารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี

ความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าเบสแก่ 

(pH 13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหม

เปือยและฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 31.  เพกาและอญัชัน 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนไหมและฝ้าย ผูว้ิจยัไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํเพกาอญัชนัทีไดจ้าก

ทดลองตามทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า ประกอบดว้ยขีเถา้ไมม้ะขามกบัเพกาอญัชนั (As-PheBP)  

จุดที 12, 13, 14 ปูนเปลือกหอยแครงเผากบัเพกาอญัชนั (Ms-PheBP) จุดที 12, 13, 14 เกลือแกงกบั 
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เพกาและอญัชนั (Sa-PheBP) จุดที 12, 13, 14 สารสม้กบัเพกาอญัชนั (Al-PheBP) จุดที 12, 13, 14 

นาํมะนาวกบัเพกาอญัชนั (Li-PheBP) จุดที 5, 8, 9 ซึงมีผลการยอ้มดงันี 

 

 
 

ภาพที 4-62  เฉดสีของเสน้ไหมทียอ้มดว้ยเพกาอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-62 เฉดสีไหมทียอ้มในสูตรสีจากหูกวางอญัชนัตามทฤษฎีสามเหลียม 

ดา้นเท่า พบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัเพกาอญัชนั (As-PheBP) ค่า pH 13-14 

ยอ้มไหมไดสี้ขาวเหลือง ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัหูกวางและอญัชนั (Ms-PheBP) ค่า pH 

11-12 ไดสี้เขียว ชุดของเกลือแกงกบักบัเพกาและอญัชนั (Sa-PheBP) ค่า pH 6-7 ไดสี้เขียว ชุดของ

สารสม้กบัเพกาและอญัชนั (Al-PheBP) ค่า pH 3-4 ได ้สีเขียวและชุดของนาํมะนาวกบัเพกาและ

อญัชนั (Li-PheBP) ค่า pH 1-2 ไดสี้เขียว ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้่าเมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง

เฉดสีจะเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 
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ภาพที 4-63  เฉดสีของเสน้ฝ้ายทียอ้มดว้ยเพกาอญัชนั 

 

 จากภาพที 4-63 แสดงเฉดสีฝ้ายทียอ้มในสูตรสีจากเพกาและอญัชนัตามทฤษฎี

สามเหลียมดา้นเท่าพบว่า รูปแบบของชุดของขีเถา้ไมม้ะขามกบัเพกาอญัชนั (As-PheBP) ค่า pH  

13-14 ยอ้มฝ้ายไดสี้ขาวเหลือง ชุดของปูนเปลือกหอยแครงเผากบัเพกาอญัชนั (Ms-PheBP) ค่า pH 

11-12 ไดสี้เขียว ชุดของเกลือแกงกบักบัเพกาอญัชนั (Sa-PheBP) ค่า pH 6-7 ไดสี้เขียว ชุดของ

สารสม้กบัเพกาอญัชนั (Al-PheBP) ค่า pH 3-4 ได ้สีเขียวและชุดของนาํมะนาวกบัเพกาอญัชนั 

(Li-PheBP) ค่า pH 1-2 ไดสี้เขียว ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้า่เมือค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงเฉดสีจะ

เปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมีความสดสว่างขึน 

 สรุปการทดสอบการยอ้มสีบนเสน้ใยไหมและฝ้าย พบว่าเฉดสีบนฝ้ายทียอ้มเพกาและ

อญัชนักบัสารเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้น มีสีเปลียนแปลงไปโดยเฉดสีจะมี

ความหม่น คลาํ ไม่สดสว่างเท่ากบัการยอ้มไหม และในการยอ้มเสน้ไหมโดยใชขี้เถา้ทีค่าด่าง (pH 

13-14) ไม่ควรยอ้มร้อนหรือเยน็เป็นระยะเวลานานเกิน 15-20 นาที เนืองจากจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือย

และฉีกขาดไม่สามารถนาํมาใชง้านได ้

 การทดสอบย้อมกก 

 ในการทดสอบสีจากการทดลองในงานวจิยัมาทดสอบยอ้มบนกก ผูว้ิจยั ไดท้าํ 

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบโดยนาํสี ทีไดจ้ากทดลอง

ตามตามทฤษฎีเสน้ตรงและ ฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่า พบว่า ลกัษณะสีทีเกิดจากการทดลองสีทีได้
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จากการทดลองมีฝางผสมสารสม้ทียอ้มติดกกดว้ยความเขม้ขน้สูงและส่วนสีอืน ๆ จากการทดลอง

ไม่ติดกกซึงเป็นการใชร้ะยะเวลาและกระบวนการเช่นเดียวกบัการยอ้มไหมและฝ้าย 

 สรุปข้อดีและข้อเสียผลการทดสอบ 

 จากการทดสอบการยอ้มทดสอบยอ้มบนไหมฝ้ายและกก ผูว้ิจยัพบว่าในการยอ้ม ไดท้าํ

การทดสอบเพือหาลกัษณะทางกายภาพของสีโดยมีผลของการทดสอบ ดงันี 

 ขอ้ดี 

 1.  สีทีปรากฏบนเสน้ดา้ยจะมีลกัษณะอ่อนโยนนุ่มละมุนเมือสมัผสัสีไม่ฉุดฉาดเหมือน

ยอ้มกบัสีเคมี 

 2.  ลกัษณะของเฉดสีทีเกิดบนเสน้ดา้ยใหบุ้คลิกของความคลาสสิกขลงัยอ้นยคุเก่าหรูหรา

ตระการตาจากลกัษระเด่นของสีธรรมชาติ 

 3.  ลกัษณะของสีสะทอ้นบุคคลิกภาพของคนไทยทีสุภาพอ่อนโยนไดเ้ป็นอยา่งดีถือเป็น

เอกลกัษณ์ไทย 

 4.  ลกัษณะสีทีเกิดบนเสน้ดา้ยโดยใชว้สัดุในทอ้งถินชนิดเดียวสามารถเกิดสีสนัได้

แตกต่างกนัซึงยงัคงรูปแบบและเอกลกัษณ์ของสีนนัไดช้ดัเจน 

 5.  ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพในระหว่างการยอ้มและการนาํสีไปใช ้

 6.  เสน้ไหมและฝ้าย ทีผา่นการยอ้มจะมีลกัษณะนุ่ม มือ   

 7.  วสัดุชนิดเดียวสามารถสร้างรูปแบบสีไดห้ลากหลายเฉดจะง่ายต่อการปรับใชง้าน 

 ขอ้เสีย 

 1.  สีบนเสน้ใยซีดจางและมีความคงทนต่อแสงตาํ 

 2.  ในการยอ้มโดยใชขี้เถา้ไมม้ะขามทีมีค่า pH สูง ในระยะเวลานานไม่ไดเ้พราะจะทาํให้

เสน้ไหมเปือยไม่สามารถนาํไปใชง้านทอไดจึ้งทาํใหสี้จากการยอ้มสีทีผสมกบัขีเถา้ไมม้ะขามทีมีค่า 

pH สูง มีสีทีอ่อนซีดและหลุดง่าย 

 3.  ระยะเวลาในการยอ้มเสน้ไดจ้ะใชร้ะยะเวลานาน 

 4.  ลกัษณะเฉดสีจะมีค่าเฉดสีทีแตกต่างกนัเมือระดบัความเขม้ขน้หรืออตัราส่วนผสมไม่

ตรงตามทีกาํหนดและเวลาในการยอ้ม 

 5.  เนืองจากเสน้ไหมทีผา่นกระบวนการยอ้มสีจากธรมชาติมีลกัษณะนุ่มมีแต่จะทาํใหติ้ด

มือยากต่อการทีใชเ้สน้ไหมเกาะในการทอจก 

 6.  สีทีมีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยแครงเผาและครัง ในการยอ้มสีทีติดจะไม่สมาํเสมอ 

 7.  สีวสัดุธรรมชาติจะมีความไวต่อค่าเป็นความเป็น กรด-ด่างเมือสีเจอสารทีเป็นผสมต่าง

จากรูปแบบทีกาํหนดในการใชง้านไว ้สีจะเปลียนแปลงมีลกัษณะทนัสีทาํใหสี้ทีไดเ้พียนออกไป 
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 การจดักลุ่มระบบสีทเีกดิจากวสัดุจากธรรมชาตเิป็นหมวดหมู่  

 การทาํวจิยัครังนีเป็นการสร้างชือสีโดยมีแรงบนัดาลใจของการเรียกชือสีจากความเป็น

ไทยทีเป็นสีทีเกิดจากแผน่ดินแม่หรือแผน่ดินทีใหก้าํเนิดใจการสร้างสรรคแ์ละจากวสัดุและ 

ภูมิปัญญาไทย ในทอ้งถินรูปแบบใหม่ทีสร้างความแตกต่างในรูปแบบของวฒันธรรมและศิลปะ

พืนบา้นและเป็นการส่งเสริมความเชือ วฒันธรรม ทีเป็นเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ของไทยและ

ความคิดของมนุษยใ์นปัจจุบนัเกียวกบัสีในทอ้งถินเพราะในปัจจุบนัแนวคิดของการใชสี้มี 

ความหลากหลายและนิยมการใชสี้ในรูปแบบทีสือถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของตวัเอง

โดยเฉพาะโดยการสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์

ลกัษณะทางกายภาพของสีรวมทงัการจดักลุ่มระบบสีทีเกิดจากวสัดุจากธรรมชาติเป็นหมวดหมู ่

โดยการแบ่งกลุ่มสีตามโครงสีในงานวิจยั ทงัหมด 31 โครงสี ของวสัดุตามรูปแบบของสีทีเป็น

เอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสี 8 กลุ่มสี ดงันี 

 1.  กลุ่มสีอรุโณทยั 

 สีอรุโณทยัแปลว่าเวลาเชา้เวลาพระอาทิตยขึ์นซึงมีลกัษณะสีเหลือง สีสม้  สีแดง ทอ้งฟ้า

เป็นสีครามเจือสีม่วงเมือเทียบรูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสี 

กบัชุดโครงสี ในระบบ Coloration System (ภาคผนวก ช) ไดโ้ครงสีดงันี 

  -  ฝาง 

  -  ฝางขมิ น 

  -  ฝางแก่นขนุน 

  -  ฝางหูกวาง 

  -  ฝางเพกา 

 

 
 

ภาพที 4-64  เวลาเชา้เวลาพระอาทิตยขึ์น (www.tatcontactcenter.com/blog_details) 
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 2.  กลุ่มสีปักษาสวรรค ์

 นกปักษาสวรรคใ์หญ่หรือนกการเวกมีลกัษณะสีเขียวเหลือบ มีสีเหลืองออกเงาทีหวั 

กระหม่อมมีสีเงินเหลือบ ลาํตวัมีสีนาํตาล-แดงเลือดหม ูขนปีกทีใชใ้นการแสดงมีสีเหลืองเป็นพืน

จนถึงขาวมีลายสีเลือดหม ูตวัเมียมีสีนาํตาล-แดงเลือดหม ูเมือเทียบรูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์

และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสี กบัชุดโครงสีในระบบ Coloration System ไดโ้ครงสีดงันี 

  -  ครังขมิ น 

  -  ครังแก่นขนุน 

  -  ครังหูกวาง 

  -  ครังเพกา 

 

 
 

ภาพที 4-65  นกปักษาสวรรค ์(www.facebook.com/pg/เครือข่ายอนุรักษสิ์งแวดลอ้มอาํเภอแม่วงก)์ 

 

 3.  กลุ่มสีสุพรรณิการ์ 

 ดอกสุพรรณิการ์มีลกัษณะดอกสีเหลืองสด เกสรเหลือง แต่ส่วนโคนเกสรครึงล่างมีสีแดง 

รังไข่เกลียง ผลสุกสีแดงอมเขียวเมือเทียบรูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสี

และโทนสี กบัชุดโครงสี ในระบบ Coloration System ไดโ้ครงสีดงันี 

  -  ขมิ น 

  -  แก่นขนุน 

  -  ขมิ นหูกวาง 

  -  ขมิ นเพกา 
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ภาพที 4-66  ดอกสุพรรณิการ์ (www.baanlaesuan.com/23201/baanlaesuan/tabebuia_rosea_festival) 

 

 4.  กลุ่มสีช่อสุวรรณ 

 ดอกช่อสุวรรณ มีสีเหลือง ดอกเป็นช่อกลีบเลียงสีเขียว ดอกมีกลีบเลียง สีขาวอมเหลือง 

เมือเทียบรูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีใน

ระบบ Coloration System ไดโ้ครงสีดงันี 

  -  เพกา 

  -  หูกวาง 

  -  แก่นขนุนเพกา 

  -  หูกวางอญัชนั 

  -  กระเจียบหูกวาง 

 

 
 

ภาพที 4-67  ดอกช่อสุวรรณ (www.bloggang.com/ : nuchM-L-XL) 
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 5.  กลุ่มสีครึมฟ้า 

 ครึมฟ้าเป็นลกัษณะทอ้งฟ้ามืดมวั ทีมีสีมวัของทอ้งฟ้าทีมีลกัษณะสีฟ้าหม่นเมือเทียบ

รูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีในระบบ 

Coloration System ไดโ้ครงสีดงันี 

  -  อญัชนั 

  -  กระเจียบอญัชนั 

  -  กระเจียบเพกา 

  -  เพกาอญัชนั 

 

 
 

ภาพที 4-68  ฟ้าครึม (www.bloggang.com/: หวาน ฟุ้ง) 

 

 6.  กลุ่มสีกระดุมแดง 

 ดอกกระดุมแดงมีลกัษณะมี สีขาว นวล เหลือง ชมพ ูแดง ม่วงเขม้ เมือเทียบรูปแบบของ

สีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีในระบบ Coloration System 

ไดโ้ครงสีดงันี 

  -  ครัง 

  -  ครังอญัชนั 

  -  ฝางอญัชนั 
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ภาพที 4-69  ดอกกระดุมแดง (www.bloggang.com/: sukeki) 

 

 7.  กลุ่มแกว้ขมิ น 

 แกว้ขมินเป็นพนัธุข์องมะม่วงแกว้ทีมีลกัษณะผลดิบมีสีเขียวอ่อน ผลสุกจะมีสีเขียว 

อมเหลืองสด โดยเนือผลดิบและสุกจะมีเนือสีเหลือง เมือเทียบรูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และ 

ชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีในระบบ Coloration System ไดด้งันี 

  -  ขมิ นอญัชนั 

  -  แก่นขนุนอญัชนั 

  -  กระเจียบขมิ น 

  -  กระเจียบแก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 4-70  มะม่วง พนัธุแ์กว้ขมิ น (www.technologychaoban.com) 
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 8.  กลุ่มสม้ปู 

 สม้ปูหรือกระเจียบแดง จะสีแดงเขม้ สีเหลืองหรือสีชมพอู่อนสีชมพมู่วงหรือสีขาวแกม

ชมพ ูบริเวณกลางดอกมีสีเขม้ ส่วนของดอกมีสีจางลง เมือเทียบรูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และ

ชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีในระบบ Coloration System ไดโ้ครงสีดงันี 

  -  กระเจียบ 

 

 
 

ภาพที 4-71  สม้ปู หรือกระเจียบแดง (www.thaikasetsart.com) 

 

การทดลองประยุกต์ใช้สี 

 จากการทดลองและทดสอบของสีทีไดจ้ากวสัดุธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม

ผูว้ิจยันาํผลทีไดม้าทดลองประยกุตใ์ชง้านโดยแบ่งออกแบบ 2 ส่วน คือการประยกุตก์ารสร้างสรรค์

งานผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑสิ์งทอและประยกุตก์ารสร้างสรรคง์านสีในงานกราฟิก โดยจาก 

การทดลองในการประยกุตไ์ดผ้ลการประยกุตด์งันี 

 1.  การสร้างสรรค์งานผลติภัณฑ์ 

 ในการทดลองสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑสิ์งทอผูว้ิจยัเลือกนกัออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยทาํ

การเลือกแบบเจาะจง ทาํการทดลองดา้นการออกแบบทีสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑโ์ดยจาก 

การทดลองสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑสิ์งทอในรูปแบบการทอแบบดงัเดิม ซึงเป็นการทอแบบการจก 

พบว่า รูปแบบของผลิตภณัฑมี์สีนุ่ม เนือของเสน้ไหมทีผา่นการยอ้มสีดว้ยสีในงานทดลองมีลกัษณะ

นุ่ม เมือนาํมาทอจะไดเ้นือผา้ทีไดจ้ากการทอมีเนือสมัผสันุ่ม สีไม่ฉูดฉาด 
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 ผลิตภณัฑสิ์งทอแบบดงัเดิมทงัลวดลายและสีสนัของผา้ สืบทอดเป็นเวลาตามจินตนาการ

ของช่างทอ โดยผา้ทอมีทงัผา้ทีใชส้อยในชีวิตประจาํวนั และผา้ทีใชใ้นโอกาสพิเศษ เกียวเนืองกบั

ความเชือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของกลุ่มชน เช่น ผา้สาํหรับ นุ่งห่มใชใ้นงานทาํบุญ  

งานนกัขตัฤกษ ์งานเทศกาลหรือพิธีการสาํคญั ๆ และเป็น ผา้สาํหรับพระภิกษุสงฆ ์และเครืองใชใ้น 

พระพุทธศาสนา เช่น ผา้ห่มคลุมหวันาค เป็นตน้ ผา้หลายรูปแบบและ มีเอกลกัษณ์เฉพาะถินใน 

แต่ละภูมิภาค ซึงมีววิฒันาการความเป็นมาหลายยคุ ทอผา้พืนบา้นแบบดงัเดิมมีลกัษณะรูปแบบของ

ผา้จะแตกต่างกนัไปตามคตินิยม ความเชือ และขนบธรรมเนียมประเพณีของเชือชาติ แต่ละกลุ่มชน

โดยในผา้ทอในส่วนภาคกลางของประเทศไทย จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะแบบโบราณ กลุ่มชนคนไทย

เชือสายไทครัง (ลาวครัง) ไทเวียง (ลาวเวียง) และลาวอีสานนิยมทอผา้ดว้ยวิธีจก ซึงการทอผา้เป็น

งานหตัถกรรมทีเก่าแก่ทีสุดในโลกงานหนึง การทอผา้เป็นการทาํใหเ้สน้ดา้ยสองกลุ่มขดักนัโดยทงั

2 พวก ตงัฉากกนั เสน้ดา้ยกลุ่มหนึงเรียกว่า ดา้ยยนื และอีกกลุ่มหนึงเรียกว่า ดา้ยพุ่ง ลกัษณะของ

การขดักนัของดา้ยพุ่งและดา้ยยนื จะขดักนัแบบธรรมดาทีเรียกว่าลายขดั หรืออาจจะเพิมเทคนิค

พิเศษเพือใหผ้า้มีลวดลาย สีสนัทีสวยงามแปลกตา จงัหวดันครสวรรค ์อุทยัธานี ชยันาท และ

สุพรรณบุรี ภาคกลางของประเทศไทย รูปแบบเทคนิคการทอผา้เพือใหเ้กิดลวดลายต่าง โดยเพิม

เสน้ดา้ยพุ่งพิเศษสอดขึนลง การทอผา้วิธีจกใชเ้วลานานมาก ๆ มกัทาํ เป็นผนืผา้หนา้แคบใชต่้อกบั

ตวัซิน เรียกว่าซินตีนจก 

 แนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยั ไดแ้บ่งการประยกุตร่์วมกบัผลิตภณัฑชุ์มชน เพือ

สร้างแนวคิดและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑข์องชุมชนใหมี้มลูค่าเชิงพาณิชยแ์ละ

เพิมช่องทางในการสร้างสรรคท์างเลือกมากยงิขึน 

 แนวทางการออกแบบในการใชสี้บนผลิตภณัฑ ์แบ่งเป็น 2 เทคนิค คือ 

 1.  เทคนิคการใชสี้แบบดงัเดิมของทอ้งถิน โดยการใชสี้ 5 เฉด สีคือ เฉดแดง เหลือง เขียว 

สม้ และ นาํเงิน (ฟ้า) 

 2.  เทคนิคการใชสี้ โดยใชสี้ ในลกัษณะโครงสี Coloration System 
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ภาพที 4-72  รูปแบบสิงทอดว้ยการใชสี้ยอ้มจาก Coloration System โดยใชโ้ครงสี ฝาง-แก่นขนุน  

 

 
 

ภาพที 4-73  สร้างสรรคง์านผลิตภณัฑสิ์งทอแบบดงัเดิมโดยช่างทอในทอ้งถิน 
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ภาพที 4-74  สิงทอแบบดงัเดิมรูปแบบสิงทอดว้ยการใชสี้ยอ้มจาก Coloration System  

 

 
 

ภาพที 4-75  สร้างสรรคง์านผลิตภณัฑโ์ดยนกัออกแบบผลิตภณัฑใ์นทอ้งถิน 
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ภาพที 4-76  แนวทางการใชสี้บนผลิตภณัฑก์ระเป๋าเป้จากผา้ฝ้ายทอมือ 

 

 
 

ภาพที 4-77  แนวทางการใชสี้บนผลิตภณัฑก์ระเป๋าเป้จากฝ้ายทอมือและวสัดุหนงั 
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ภาพที 4-78  แนวทางการใชสี้บนผลิตภณัฑ ์จากผา้มดัยอ้มจาก Coloration System  

 

 
 

ภาพที 4-79  แนวทางการใช ้ผา้มดัยอ้มจาก Coloration System โครงสีฝางแก่นขนุน 
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ภาพที 4-80  แนวทางการใชสี้บนผลิตภณัฑพ์วงกุญแจโดยใชจ้าก Coloration System  

 

 
 

ภาพที 4-81  แนวทางการใชสี้บนผลิตภณัฑ ์ใชจ้าก Coloration System  
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ภาพที 4-82  แนวทางการใชสี้บนบรรจุภณัฑ ์ใชจ้าก Coloration System  

 

 2.  ประยุกต์การสร้างสรรค์งานสีในงานกราฟิก 

 การสร้างสรรคง์านกราฟิก ผูว้จิยัเลือกนกัออกแบบกราฟิก โดยทาํการเลือกแบบเจาะจง 

ทาํการทดลองดา้นการออกแบบทีสร้างสรรคง์านกราฟิกทาํการทดลองดา้นการออกแบบที

สร้างสรรคง์านกราฟิก โดยจากการทดลองสร้างสรรคง์านกราฟิกโดยการใชสี้จากโครงสีในรูปแบบ

การนาํสีแต่ละโครงสีของการทดลองมาสร้างสรรคง์านกราฟิก พบว่า รูปแบบของงานกราฟิกมีสี

ลกัษณะพาสเทลและมีลกัษณะสีทนร้อนโดยการเลือกใชสี้สามารถเลือกใชใ้นกลุ่มโครงสีไดส้ะดวก

ซึงมีลกัษณะของสีใกลเ้คียง และสีเอกรงค ์ซึงเป็นการใชสี้เพียงสีเดียว แต่มีหลาย ๆ นาํหนกั ซึงไล่

เรียงจากนาํหนกัอ่อนไปแก่ โดยเป็นการใชสี้แบบดงัเดิม ภาพจิตรกรรมไทย แบบดงัเดิม โดย

สามารถใชโ้ครงสี มีลกัษณะสีกลมกลืนโดยใชสี้คู่ผสมและสีกลมกลืนวรรณะสีในการประยกุตใ์ช้

ในงานออกแบบกราฟิกนนัโดยผูว้จิยันาํผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสีในการจดักลุ่มสีในงานวจิยัครังนี 

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูจาก ผลค่าสีจากการวดัสีทีเกิดจากวสัดุจากธรรมชาติเป็นหมวดหมู ่ 

การประยกุต ์และ เป็นการนาํสีทีไดจ้ากงานวิจยัมา ทดลองประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทาง โดยใน 

การแจกแจงจดักลุ่มโครงสีธรรมชาติทีทาํใหเ้กิดในการประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบนนัโดยผูว้ิจยั 

นาํผลงานวิจยัทีไดไ้ปสร้างสรรคผ์ลขอ้มลูสีทีปรากฏเพือกาํหนดสีทีเหมาะสมกบัการใชเ้พือ 
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การออกแบบกราฟิก โดยเรียงลาํดบั โครงสีของวงจรสี ตามความเขม้ของสีมีความหมายคลา้ยกบั 

ค่าสี (Chroma) หรือสภาพอิมตวัของสี (Saturation) ซึงเป็นเฉดของสีแต่ละสีมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) เจือปนอยู ่ถา้มีค่าสีระดบัความเขม้ขน้ของกรด-ด่างเจือปนอยูม่ากจะถือว่าเป็นสีทีมีความเขม้

ตาํ (Low intensity) สีทุกสีสามารถลดความเขม้ เมือทาํการเรียงสีจากระดบัความเขม้ขน้ของ

ส่วนผสมและอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นไดว้่า เมือเรียงสีในแต่ ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้

อ่อนไล่เรียงกนัไปและทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี และปรับสีใหเ้หมาะสมดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพือใหเ้หมาะสมกบัการนาํมาใชง้านกราฟิกและเกิดระยะของสีทีเหมาะสมดูสวยงาม

เพือเป็นแนวทางในการนาํไปใชจึ้งแสดงแนวทางการไล่เรียงแถบสีตามระยะเขม้อ่อนจากระดบั

ความเขม้ขน้สารละลายของแต่ละกลุ่มสีเพือสะดวกในการนาํไปใชพ้ร้อมตงัค่าสีในระบบสีแบบ 

CMYK เพือใชใ้นงานออกแบบสิงพิมพ ์เชิงพาณิชย ์

 ในการใชง้านของระบบสีของงานวิจยันีจะประกอบไปดว้ยส่วนทีเรียกว่า Coloration 

System จะแสดงสี ทงัหมด จาํนวน 930 สี และ 31 วงจรสี ทีผสมรวมกนั ทีแตกต่างกนัแสดงสาํหรับ

แต่ละโครงสีแต่ละแบบจะมีลกัษณะเอกลกัษณ์ของละแบบของตวัเองและยงัมีเสน่ห์ของตวัเอง โดย

ผา่นการสร้างเฉดสีโดยธรรมชาติ ทีสร้างสีไล่โทนของเฉดสีหรือเลือกใชโ้ทนสีทีโดดเด่นตดักนั 

ซึงเป็นส่วนทีผูใ้ชจ้ะตอ้งพิจารณาความตอ้งการใชสี้ทีสมบูรณ์แบบทีสุด 

 ในแง่การปฏิบติัสามารถใชป้ระโยชน์จากการเชือมต่อระหว่างสีและวตัถุ โดย 

การแบ่งออกเป็น 5 ชนิด จากระดบัค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระดบั 13-14 

 วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระดบั 11-12 

 วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระดบั 6-7 

 วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระดบั 3-4 

 วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระดบั 1-2 

 แนวทางการออกแบบในการใช้สีบนงานกราฟิก 

 แนวทางการออกแบบกราฟิก ผูว้จิยัไดแ้บ่งการประยกุตร่์วมกบัสือสิงพิมพ ์เพือสร้าง

แนวคิดและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคสื์อสิงพิมพเ์ป็นการส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสีไทยที 

มาจากธรรมชาติ ซึงมีรูปแบบความเป็นไทยและยงัเป็นการสร้างทางเลือกในการใชสี้ตาม 

โครงระบบทีเกิดจากการสร้างของธรรมชาติมากยงิขึน โดยรูปแบบการใชสี้สามารถเลือกใชต้าม

โครงสีของแต่ละวงจรสี Coloration แต่ละเฉดสี ซึงสามารถเลือกใชว้งจรเพียงวงจร Coloration ใด 

วงจรหนึงหรือสามารถนาํเฉดสีแต่ละวงจรมาผสมในการใชง้านได ้ลกัษณะต่าง ๆ ได ้
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 1.  การใชสี้วงจร Coloration ในลกัษณะ สีเอกรงค ์(Monochrome) คือการเลือกใชเ้ฉดสี 

สีเดียว หรือการใชสี้ทีแสดงความเด่นชดัออกมาเพียงสีเดียว แต่มีการลดหลนักนัในเรืองนาํหนกัสี 

 2.  การใชสี้วงจร Coloration ในลกัษณะ สีกลมกลืน (Harmony) เป็นใชสี้จากวงจรสีทีมี

ลกัษณะของสีเคียงคู่กนัของสี ซึงไปดว้ยกนัโดยไม่ขดัแยง้ หรือตดักนั ความกลมกลืนของสีทาํได้

หลายลกัษณะการใชสี้ขา้งเคียง หรือสีกลมกลืนตามหลกัการออกแบบและการใชสี้ 

 3.  การใชสี้วงจร Coloration ในลกัษณะ การสร้างสภาพสีโดยรวม (Tonality) การทาํให้

เป็นสีโดยภาพรวม หรือเป็นโครงสีส่วนใหญ่แต่รายละเอียดอาจเลือกเฉดต่างโครงวงจร Coloration 

สีอืน ๆ ปะปนอยูก่็ตาม แต่กไ็ม่ทาํใหส้ภาพสีโดยรวมขดัแยง้กนัเกินไป การใชสี้โดยรวมช่วยใหภ้าพ

มีความกลมกลืนและมีเอกภาพ 

 4.  การใชสี้วงจร Coloration ในลกัษณะ จุดเด่นจากสี (Dominance) เป็นการใชโ้ครงสี

ต่างโครงสีทีทาํใหส่้วนสาํคญัมีความเด่นชดัสะดุดตา หรือเป็นจุดทีดึงดูดความสนใจการทาํใหเ้กิด

จุดเด่น 

 

 
 

ภาพที 4-83  ทดลองสร้างสรรคง์านกราฟิกโดยนกัออกแบบ 

 



483 

 จากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้นมาสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ

เป็นสิงทีมีอยูใ่นชุมชนมีคุณค่าต่อการดาํเนินชีวติรวมถึงความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมแนวคิดของ 

วิถีชาวบา้นแนวคิดจากองคค์วามรู้ของปราชญใ์นทอ้งถินและขอ้มลูองคป์ระกอบการสร้างผลงาน

หตัถกรรมทางดา้นสี ทาํใหไ้ดเ้ห็นคุณค่าทีควรตระหนกัถึงถา้เราปล่อยสิงต่างๆเหล่านีไปรับ

วฒันธรรมจากต่างแดนจนลืมนึกถึงสิงทีบา้นเรามีอยูซึ่งดีอยูแ่ลว้ชุมชนเริมเขา้ใจแลว้ว่าถา้ไม่รู้จกั

นาํไปประยกุตใ์ชต่้อไปก็จะค่อยๆหายไปการสร้างสรรคสี์ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มคุณสมบติัของ

จากผลการทดลองสามารถทาํงาใชง้านกบัผลิตภณัฑไ์ดใ้นรูปแบบอยา่งง่ายและทาํสามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชก้บังานเป็นผลิตภณัฑ ์

 

ประเมินองค์ความรู้ 

 ในการประเมินความคิดเห็นความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้น

การสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ ผูว้ิจยัประเมินความคิดเห็นจาก

ผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน ทีมีต่อองคค์วามรู้จากผลการทดลองและการจดักลุ่มสีเพือประยกุตใ์ชใ้น 

การสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิก โดยแบ่งการประเมินความคิดเห็นทีมีต่อองคค์วามรู้

ทางดา้นวสัดุและกรรมวิธีการผลิตสีดา้นรูปแบบเฉดสี ดา้นรูปแบบเฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสีไทย

และสีสากล และดา้นการนาํไปประยกุต ์

 

ตารางที 4-1  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้นการสร้างสี 

     เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ ทางดา้นวสัดุและกรรมวิธีการผลิตสี 

 

รายการความคดิเห็น 
ระดับความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ระดับความเหมาะสม 
퐱 SD 

1.  วสัดุและกรรมวิธีการสร้างสี 

เหมาะสมและเขา้ใจง่าย 
5.00 0.00 มากทีสุด 

2.  วสัดุและกรรมวิธีการสร้างสีเป็น 

มิตรต่อสิงแวดลอ้ม 
5.00 0.00 มากทีสุด 

3.  วสัดุและกรรมวิธีการสร้างสีจาก 

ทอ้งถินสีทีได ้การแสดงคุณค่าและ 

เอกลกัษณ์ไดเ้หมาะสม 

5.00 0.00 มากทีสุด 
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ตารางที 4-1  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้นการสร้างสี 

     เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ ทางดา้นวสัดุและกรรมวิธีการผลิตสี  

     (ต่อ) 

 

รายการความคดิเห็น 
ระดับความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ระดับความเหมาะสม 
퐱 SD 

4.  การแบ่งหมวดหมูข่องการใชว้สัดุ 

กรรมวิธีการสร้างสีชดัเจน และง่ายต่อ 

การใชง้าน 

4.40 0.55 มาก 

เฉลยี 4.85 0.14 มากทีสุด 

 

 จากการประเมินความคิดเห็นความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้น

การสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบดา้นวสัดุและกรรมวิธีการผลิตสี พบว่า 

วสัดุและกรรมวิธีการสร้างสีเหมาะสมและเขา้ใจง่าย (x = 5.00) จดัว่ามีเหมาะสมมากทีสุดวสัดุและ

กรรมวิธีการสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม (x = 5.00) จดัว่ามีเหมาะสมมากทีสุด วสัดุและกรรมวิธี

การสร้างสีจากทอ้งถินสีทีได ้การแสดงคุณค่าและเอกลกัษณ์ไดเ้หมาะสม (x = 5.00) จดัว่ามี

เหมาะสมมากทีสุด และการแบ่งหมวดหมูข่องการใชว้สัดุกรรมวิธีการสร้างสีชดัเจน และง่ายต่อ 

การใชง้าน (x = 4.40) จดัวา่มีเหมาะสมมากโดยประเมินความคิดเห็นความคิดเห็นของหนงัสือ 

องคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้นการสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ 

ในภาพรวมดา้นวสัดุและกรรมวิธีการผลิตสี (x = 4.85) จดัวา่มีเหมาะสมมากทีสุด 
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ตารางที 4-2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้นการสร้างสี 

     เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ ดา้นรูปแบบเฉดสี 

 

รายการความคดิเห็น 
ระดับความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ระดับความเหมาะสม 
퐱 SD 

1.  การจดัการรูปแบบเฉดสีและรหสัสี 

สามารถสือสาร และเขา้ใจง่าย 
4.40 0.55 มาก 

2.  เฉดสี แสดงคุณค่าและเอกลกัษณ์ 

ไดเ้หมาะสม 
4.60 0.55 มากทีสุด 

3.  เฉดสีและรหสัสีเหมาะสมชดัเจน 

และง่ายต่อการใชง้าน 
4.20 0.45 มาก 

เฉลยี 4.40 0.52 มาก 

 

 จากการประเมินความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จากภมิูปัญญาพืนบา้นการสร้างสี

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบดา้นรูปแบบเฉดสี พบว่า การจดัการรูปแบบเฉดสี

และรหสัสีสามารถสือสาร และเขา้ใจง่าย (x = 4.40) จดัว่ามีความเหมาะสมมาก เฉดสี แสดงคุณค่า

และเอกลกัษณ์ไดเ้หมาะสม (x = 4.60) จดัว่ามีความเหมาะสมมากทีสุด เฉดสีและรหสัสีเหมาะสม

ชดัเจนและง่ายต่อการใชง้าน (x = 4.20) จดัว่ามีความเหมาะสมมาก โดยประเมินความคิดเห็น 

ของหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้นการสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

การออกแบบในภาพรวมดา้นรูปแบบเฉดสี (x = 4.40) จดัว่ามีเหมาะสมมาก 
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ตารางที 4-3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้นการสร้างสี 

     เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ ดา้นรูปแบบเฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสี 

    ไทยและสีสากล 

 

รายการความคดิเห็น 
ระดับความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ระดับความเหมาะสม 
퐱 SD 

1.  เฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสีไทยและสี 

สากลเหมาะสมและเขา้ใจง่าย 
4.20 0.45 ฒาก 

2.  เฉดสีเอกลกัษณ์ของสีจากงานวจิยั 

มีรูปแบบทีสือและเชือมโยงกบั 

วฒันธรรมไทย 

4.60 0.55 มากทีสุด 

3.  เฉดสีใชมี้ความสวยงาม ดึงดูด 4.40 0.55 มาก 

เฉลยี 4.40 0.52 มาก 

 

 จากการประเมินความคิดเห็นความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้น

การสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบดา้นรูปแบบเฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสีไทย

และสีสากลพบว่า เฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสีไทยและสีสากลเหมาะสมและเขา้ใจง่าย (x = 4.20) จดัว่า

มีเหมาะสมมากเฉดสีเอกลกัษณ์ของสีจากงานวจิยัมีรูปแบบทีสือและเชือมโยงกบัวฒันธรรมไทย  

(x = 4.60) จดัว่ามีเหมาะสมมากทีสุด เฉดสีใชมี้ความสวยงาม ดึงดูด (x = 4.40) จดัว่ามีเหมาะสม

มาก โดยประเมินความคิดเห็นความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้นการสร้างสี

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ ในภาพรวมดา้น รูปแบบเฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสี

ไทยและสีสากล (x = 4.40) จดัว่ามีเหมาะสมมาก 
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ตารางที 4-4  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้นการสร้างสี 

     เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบดา้นการนาํไปประยกุตใ์ช ้

 

รายการความคดิเห็น 
ระดับความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ระดับความเหมาะสม 
퐱 SD 

1.  การนาํสีในงานวิจยัไปประยกุต ์

สามารถสือถึงภูมิ ปัญญาพืนบา้นและ 

ศิลปะพืนบา้น 

5.00 0.00 มากทีสุด 

2.  สีในงานวิจยัง่ายต่อการนาํไป 

ประยกุตใ์ชง้านในงานผลิตภณัฑ ์
5.00 0.00 มากทีสุด 

3.  สีในงานวิจยัง่ายต่อการนาํไป 

ประยกุตใ์ชง้านในงานกราฟิก 
4.60 0.55 มากทีสุด 

เฉลยี 4.87 0.18 มากทีสุด 

 

 จากการประเมินความคิดเห็นความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้น

การสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบดา้นการนาํไปประยกุตใ์ชพ้บว่า การนาํสี

ในงานวิจยัไปประยกุตส์ามารถสือถึงภูมิปัญญาพืนบา้นและศิลปะพืนบา้น (x = 5.00) จดัว่ามี

เหมาะสมมากทีสุด สีในงานวิจยัง่ายต่อการนาํไปประยกุตใ์ชง้านในงานผลิตภณัฑ ์(x = 5.00) จดัว่า

มีเหมาะสมมากทีสุด และสีในงานวิจยัง่ายต่อการนาํไปประยกุตใ์ชง้านในงานกราฟิก (x = 4.60)  

จดัว่ามีเหมาะสมมากทีสุด โดยประเมินความคิดเห็นความคิดเห็นของหนงัสือองคค์วามรู้จาก 

ภูมิปัญญาพืนบา้นการสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ ในภาพรวมดา้น 

การนาํไปประยกุตใ์ช ้(x = 4.87) จดัว่ามีเหมาะสมมากทีสุด 
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ภาพที 4-84  หนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้นการสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

    การออกแบบ 

 

 
 

ภาพที 4-85  ประเมินความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุ ทีมีต่อหนงัสือองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาพืนบา้น 

    การสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ 

 

 สรุปมิติขององคค์วามรู้ในกระบวนการวิจยัการสร้างสรรคสี์เพือการประยกุตก์ารใชใ้น

งานออกแบบมีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระชาชนในทอ้งถินและผูที้สนใจในงานทางดา้นสีจากวสัดุ

ธรรมชาติทีเป็นมิตรต่สิงแวดลอ้มตลอดจนถึงการนาํแนวความคิดในงานวิจยัไปพฒันาผลิตภณัฑ์

เป็นการการไดแ้กปั้ญหาแกไ้ขไดด้ว้ยกระบวนการวิจยัและไดก้ารไดส้ร้างคนพฒันาการเรียนรู้และ

สร้างศกัยภาพการพึงการจดัการตนเองของชุมชนสร้างความสาํนึกต่อการอนุรักษธ์รรมชาติในวิธีคิด

ใหม่ ๆ สร้างความสาํนึกต่อความจาํเป็นทีเกิดขึนใหม่ทงัของสงัคมไทยและสงัคมโลกดว้ยรูปแบบที

ยดืหยุน่ไปกบัความรวดเร็วของความเปลียนแปลงการไดส้ร้างองคค์วามรู้บทเรียนและภูมิปัญญา 
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สงัสมเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความเติบโต ซึงในการประเมินองคค์วามรู้จากกระบวนการ

งานวิจยั โดยผูว้จิยันาํไปผา่นการประเมินผูท้รงคุณวุฒิดา้นการออกแบบ ดา้นการผลิตภณัฑแ์ละ 

ดา้นการศิลปวฒันธรรมโดยมีความคิดเห็นว่าวสัดุนีสามารถนาํไปสร้างงานผลิตภณัฑที์เป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้มไดจ้ริงมีความเป็นไปไดใ้นเชิงการตลาดเป็นการอนุรักษฟื์นฟแูละตระหนกัถึงศิลปะ

และภูมิปัญญาพืนบา้นและเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดใหม่ในการมองเห็นถึงคุณค่าดา้นวสัดุเป็น

แนวทางใหผู้ที้สนใจนาํกรอบแนวคิดไปปรับปรุงและพฒันาเพือใชใ้นการวิจยัต่อไป 

 การสร้างสรรค์งานออกแบบ 

 ในการสร้างสรรคต์น้แบบเผลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิกเพือเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ช้

ในงานออกแบบ ผูว้ิจยัไดส้ร้างสรรคต์น้แบบ โดยใชก้ระบวนในงานวจิยั ดงันี 

 1.  สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑสิ์งทอในรูปแบบดงัเดิม 

 

 
 

ภาพที 4-86  ผา้ฝ้ายทอในรูปแบบดงัเดิม โดยใชเ้ทคนิคการจกดว้ยเสน้ไหม 3 เสน้ 
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ภาพที 4-87  ผา้ฝ้ายทอในรูปแบบดงัเดิม 

 

 2.  สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑจ์ากผา้ทอ 

 

 
 

ภาพที 4-88  แนวทางการใชสี้บนผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ทอ 
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ภาพที 4-89  แนวทางการใชส้ร้างสรรคผ์ลิตภณัฑส์ายคลอ้งกลอ้งจากผา้ทอ 

 

 
 

ภาพที 4-90  แนวทางการใชสี้บนผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ทอ 
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ภาพที 4-91  แนวทางการใชสี้บนผลิตภณัฑก์ระเป๋าสะพายจากผา้ฝ้ายทอมือ 

 

 
 

ภาพที 4-92  แนวทางการใชสี้บนผลิตภณัฑก์ระเป๋าใส่เครืองเขียนจากผา้ฝ้ายทอมือ 
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ภาพที 4-93  แนวทางการใชสี้บนผลิตภณัฑซ์องเอกสาร ผา้ฝ้ายทอมือ 

 

 3.  สร้างสรรคง์านกราฟิกบนผลิตภณัฑ ์

 ชุดผลิตภณัฑซ์องใส่ของจิปาถะ 

 

 
 

ภาพที 4-94  ชินที 1 แนวทางการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑซ์องใส่ของจิปาถะ 
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ภาพที 4-95  ชินที 2 แนวทางการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑซ์องใส่ของจิปาถะ 

 

 
 

ภาพที 4-96  ชินที 3 แนวทางการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑซ์องใส่ของจิปาถะ 
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ภาพที 4-97  ชินที 4 แนวทางการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑซ์องใส่ของจิปาถะ 

 

 
 

ภาพที 4-98  ชินที 5 แนวทางการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑซ์องใส่ของจิปาถะ 
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ภาพที 4-99  ชินที 6 แนวทางการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑซ์องใส่ของจิปาถะ 

 

 
 

ภาพที 4-100  ชินที 7 แนวทางการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑซ์องใส่ของจิปาถะ 
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ภาพที 4-101  ชินที 8 แนวทางการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑซ์องใส่ของจิปาถะ 

 

 
 

ภาพที 4-102  ผลิตภณัฑซ์องใส่ของจิปาถะ 
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 ชุด นาฬิกา Coloration System 

 

 
 

ภาพที 4-103  ชินที 1 แนวทางการสร้างสรรคน์าฬิกา Coloration System โดยการใชโ้ครงสีครัง 

      อญัชนั 

 

 
 

ภาพที 4-104  ชินที 2 แนวทางการสร้างสรรคน์าฬิกา Coloration System โดยการใชโ้ครงสีฝางเพกา 
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 4.  งานสร้างสรรคก์ราฟิกบนสือและกราฟิกสร้างสรรค ์

 ชุด Thai Traditional  

 

 
 

ภาพที 4-105  Thai Traditional 1 โดยการใชโ้ครงสีฝางและแก่นขนุน 

 

 
 

ภาพที 4-106  Thai Traditional 2 โดยการใชโ้ครงสีฝางและแก่นขนุน 
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ภาพที 4-107  Thai Traditional 4 โดยการใชโ้ครงสีฝาง-อญัชนั 

 

 ชุด ligth of Coloration  

 

 
 

ภาพที 4-108  Ligth of Coloration โดยการใชโ้ครงสีฝางและแก่นขนุน 
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 ชุด Pattern of Coloration 

 

 
 

ภาพที 4-109  Pattern of Coloration 1 

 

 
 

ภาพที 4-110  Pattern of Coloration 2 
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ภาพที 4-111  Pattern of Coloration 3 

 

 
 

ภาพที 4-112  แนวทางสร้างสรรคง์านกราฟิกโดยการใชโ้ครงสีฝาง (ไพโรจน์ กาพาด) 
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ภาพที 4-113  แนวทางสร้างสรรคง์านกราฟิกโดยการใชโ้ครงสีฝาง (รุ่งรัตน์ แกว้เกิด) 

 

 สรุปผลการทดสอบและการประยุกต์ 

 จากแนวคิดทางดา้นสีทีมาจากภูมิปัญญาพืนบา้นและการใชว้สัดุ เป็นสิงทีมีอยูใ่นทอ้งถิน

ซึงมีความสาํคญั เชือมโยงต่อการดาํเนิน และวฒันธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ แนวคิดจากองคค์วามรู้ 

และขอ้มลู องคป์ระกอบ การสร้างสรรคสี์ ทาํใหเ้ราไดเ้ห็นคุณค่าทีควรคาํนึงถึงและใหค้วามสาํคญั 

ซึงในภาพรวมลกัษณะของสีทีเกิดจากวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มนีจะเป็นสีทีมีโทนเรียงตวักนั

ตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะโดยจะเป็นสารทีไดม้ากจากภูมิปัญญาพืนบา้นทางเครืองนุ่งห่ม 

อาหาร และดา้นจิตรกรรม ซึงในการสร้างสีในภูมิปัญญาชาวบา้น ส่วนรูปแบบสีจะมีเอกลกัษณ์ที

แตกต่างกนัจากการศึกษาลกัษณะ วสัดุ และกรรมวิธีทางดา้นภูมิปัญญาในการสร้างสีในภูมิปัญญา

ชาวบา้น โดยลกัษณะทางกายภาพของสีสีทีไดจ้ากเพือใชใ้นงานผลิตภณัฑสิ์งทอ พบว่า สีจะมีระดบั

ความเขม้ขน้ของสีในแต่ละกลุ่ม แลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัตามโครงสีโดยรวมสีทีมี

ความเขม้-อ่อนความสดใสหรือหม่นหมองโดยมีเอกลกัษณ์เหมาะสมกบัการออกแบบ ผลิตภณัฑ ์

สิงทอในรูปแบบต่าง ๆ คุณสมบติัของเสน้ดา้ยจะมีลกัษณะอ่อนโยนนุ่มละมุนไม่ฉูดฉาด

เช่นเดียวกบัทียอ้มกบัสีเคมี ใหบุ้คลิกของความคลาสสิก ขลงั ยอ้นยคุ เก่า หรูหรา ตระการตา จาก

ลกัษณะเด่นของสีธรรมชาติสะทอ้น บุคลิกภาพของคนไทยทีสุภาพอ่อนโยนไดเ้ป็นอยา่งดีถือเป็น

เอกลกัษณ์ไทย รวมถึงสามารถใชว้สัดุในทอ้งถินชนิดเดียวสามารถเกิดสีสนัไดแ้ตกต่างกนัซึงยงัคง

รูปแบบและเอกลกัษณ์ของสีนนัไดช้ดัเจน ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพในระหว่างการยอ้มและการนาํ

สีไปใชข้อ้เสียสี มีความคงทนต่อแสงตาํระยะเวลาในการยอ้มเสน้ไดจ้ะใชร้ะยะเวลานาน สีวสัดุ

ธรรมชาติจะมีความไวต่อปฎิกิริยา ความเขม้ขน้ของ กรด-ด่าง เมือสีเจอสารทีมีส่วนผสมต่างจาก

รูปแบบทีกาํหนดในการใชง้านไว ้สีจะเปลียนแปลงมีลกัษณะทางสีทาํใหไ้ดสี้ทีต่างออกไป 
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 ในการประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบนนัโดยผูว้ิจยันาํผลงานวิจยัทีไดไ้ปสร้างสรรคผ์ลงาน

ผลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิกจากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสีทีปรากฏเพือกาํหนดสีทีเหมาะสมกบัการใช้

เพือการออกแบบ กราฟิกซึงพบว่า โครงสีทีปรากฏเป็นสีโทนร้อนโดยส่วนมากและเป็นสีพาสเทล 

ทีเป็นกลุ่มสีทีควบคุมโครงสีโดยรวมและเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของสีทีมาจากวสัดุจากธรรมชาติ

และภูมิปัญญาชาวบา้นโดยจะมีสีโทนร้อน แต่เมือเกิดจากวสัดุธรรมชาติความร้อนแรงกลบั

เปลียนเป็นความสวยงาม ดูหนกัแน่น เมือไดโ้ครงสีในการทดลองกบัสารละลายทงัหมดแลว้

สามารถนาํมารวบรวมเพือเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของโครงสีไดโ้ดยแยก

ออกเป็นโครงสีโดยรวมสีทีมีความเขม้-อ่อนใกลเ้คียงกนัจะต่างกนัทีความสดใสหรือหม่นหมอง

โดยสามารถนาํมารวบรวมเพือเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของโครงสีแลว้ทาํการจดั

กลุ่มสี แนวทางการออกแบบกราฟิกในการประยกุตร่์วมกบัสือสิงพิมพ ์สามารถสร้างทางเลือกใน

การใชสี้ตามโครงระบบทีเกิดจากการสร้างของธรรมชาติมากยงิขึน โดยรูปแบบการใชสี้สามารถ

เลือกใชต้ามโครงสีในลกัษณะการใชง้านได ้ลกัษณะสีเอกรงค ์สีกลมกลืน สีโดยรวม และจุดเด่น

จากสี ซึงจะขึนอยูก่บัแรงบนัดาลใจและแนวคิดของนกัออกแบบและศิลปินในการเลือกใชสี้ใน

ลกัษณะต่าง ๆ 



บทที 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 ในงานวิจยั เรือง การสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบครังนีผูว้ิจยั

ทาํการสรุปและอภิปรายผลออกตามวตัถุประสงค ์และผูว้ิจยัไดน้าํเสนอขอ้เสนอแนะทีมีต่องานวจิยั

ในครังนีออกเป็น 2 ส่วน คือการขอ้เสนอแนะของผูว้จิยัและขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งและ

ผูท้รงคุณวฒิุทีมีส่วนเกียวขอ้งกบังานวิจยัซึงประกอบดว้ย นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์นกัออกแบบ

กราฟิก และผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นการออกแบบ ผลิตภณัฑแ์ละวฒันธรรม โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดตาม

กระบวนการ ดงันี 

 

 
 

ภาพที 5-1  กระบวนการสรุปผล อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 
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สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 

 การสรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั เรือง การสร้างสีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์

การออกแบบ ผูว้ิจยัไดล้าํดบัตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ซึงประกอบเป็น 3 ขอ้หลกั ดงันี 

 1.  วตัถุประสงค์ที 1 ศึกษาภูมปัิญญาทางด้านสีไทย 

 ศึกษาขอ้มลูการดา้นสีจากเอกสารหนงัสือทีเกียวขอ้งและการศึกษาจากปราชญช์าวบา้น

ซึงเป็นองคค์วามรู้ทีมีมาตงัแต่อดีตรวมทงัขอ้มลูกระบวนการดา้นสีทีมีการนาํเทคโนโลยเีขา้มาใช้

พฒันาในปัจจุบนัจากงานวจิยัทีเกียวขอ้งสีจากธรรมชาติซึงเป็นองคค์วามรู้ทีผูว้ิจยัไดเ้ลือกประเด็น

วสัดุทีสร้างสีทีใชย้อ้มผา้อาหารและจิตรกรรมไทย ผลสรุปจากการศึกษาพบว่า รูปแบบสีของไทย

และชือเรียกสีต่าง ๆ ของไทยทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัโดยส่วนมากจะเป็นสีทีไดจ้ากธรรมชาติเป็น

แบบสีหม่นไม่สดใสเหมือนกบัสีสมยัใหม่ใหบุ้คลิกของความคลาสสิคขลงั ยอ้นยคุ/ เก่า หรูหรา

ตระการตา วฒันธรรมและความเชือแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธที์เชือมโยงกบัสีไทยทีสะทอ้น

ความสมัพนัธว์ฒันธรรมและความเชือไดจ้ดัเจน โดยผา่นวฒันธรรมคติความเชือเรืองเครืองนุ่งห่ม

ในศาสนาไทย วฒันธรรมและความเชือของสีดา้นเครืองนุ่งห่มในสงัคมไทย วิถีชีวิตอาหารไทย 

สีไทยในสมยัอดีต นาํมาใชน้นัแต่เดิมมีใชอ้ยูน่อ้ยมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีขาว ดาํ และสีแดง 

เท่านนั แต่ต่อมาพบว่าช่างไทยมีการใชสี้เพิมมากขึน หรือทีเรียกว่า “สีเบรญจรงค”์ลว้นไดม้ากจาก

ธรรมชาติทีต่าง ๆ กนัซึงบางสีของไทยเป็นสีทีไดจ้ากดินทีมีความเป็นสีนนัอยูแ่ลว้หรือมาจากสตัว์

เช่น เลือดสตัว ์ดีของสตัว ์หรือแมก้ระทงักระดกูหรืองาของสตัว ์สีไทย นอกจากจะปรากฏใน

เครืองนุ่งห่ม อาหาร และ งานจิตรกรรมไทยแลว้ ยงัปรากฎในงานวรรณกรรมของไทยหลากหลาย

เรืองราว โดยแฝงคติความเชือของสงัคมไทยทีมีต่อสีสนัสิงเหล่านีสามารถสือถึงบริบทของ 

ความเชือมโยงของวฒันนธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยไดอ้ยา่งชดัเจนซึงสอดคลอ้งกบั 

กรมศิลปากร (2552, หนา้ 297) ทีกล่าวว่า คติเกียวกบัสีของคนไทยเป็นความเชือทางไสยศาสตร์ 

ในเรืองสิริมงคลและฤทธิอาํนาจทีเกิดจากสีทีสืบทอดมาตงัแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั สีไทยที

กล่าวมานนัเป็นทีสงัเกตไดว้่าสีไทยมีเชือมโยงวฒันธรรมและความเชือแสดงใหเ้ห็นกบัทีสะทอ้นถึง

เอกลกัษณ์ของไทยซึงเป็นพืนฐานทีสาํคญัสาํหรับการสือสารสภาพในปัจจุบนัและในอนาคต ใน

การใชสี้ลกัษณะต่าง ๆ ตามความเปลียนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและเทคโนโลยซึีงมา

จากทฤษฎีพืนฐานจากรูปแบบทฤษฎีสีทีมีหลายหลายเฉดสีทาํใหสี้ไทยทีมีลกัษณะเฉพาะไม่ว่าจะ

เป็นชือของสีไทยเฉพาะทีมีความหลายหลาย วสัดุทีใหสี้ และความหมายทีแฝงความเชือและ

วฒันธรรมทีเด่นชดัซึงเป็นศาสตร์และศิลป์อนัทรงคุณค่าของไทยทีแสดงถึงความงดงามทีมาจาก

เครืองนุ่งห่ม อาหารและศิลปะจิตรกรรมไทย การใชสี้ของไทยเป็นการตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคหรือทีเรียกอยา่งหนึงว่าตามความตอ้งการอุปสงคแ์ละอุปทาน ทงัวฒันธรรมความเชือของ
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รูปแบบประเพณีไทยหรือแมก้ระทงัการไดรั้บอิทธิพลต่าง ๆ ทีเขา้มาในประเทศในแต่ละยคุสมยัที

แตกต่างกนั นอกจากนนัยงัพบว่ารูปแบบการในสีของไทย ไดจ้ากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ซึงสี 

แต่ละสีจะมีความแตกต่างกนัตามวสัดุ แต่ทีมีการเรียกชือสีจะมีความคลา้ยคลึงกนัซึงจะมี 

ความแตกต่างของเฉดสีแต่ละสีกนัไปแต่ยงัคงโทนสีนนั ๆ ในการสร้างสีจะเป็นการใชว้สัดุจาก

ธรรมชาติโดยจะมีสารช่วยติดสี (Mordant) จากวสัดุทอ้งถินซึงเป็นองคป์ระกอบหลกัทาํใหสี้ที

เกิดขึนสอดคลอ้งและเชือมโยงตามขนบธรรมเนียม ความเชือ และวิถีชีวิต ทาํใหมี้เอกลกัษณ์ และ

ลกัษณะเฉพาะถิน (Local characteristics) ทีมีความเหมาะสมกลมกลืนทงัในดา้นคุณประโยชน ์

ทาํใหก้ารเลือกใชว้สัดุจากธรรมชาติมีความเหมาะสมเป็นเอกลกัษณ์ มีรูปแบบและโครงสร้างที

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ประโยชน์ใชส้อย และชีวิตความเป็นอยูแ่สดงใหเ้ห็นถึงแนวทางใน

การจดัการภูมิปัญญาจากวสัดุจากธรรมชาติทีเหมาะสมเพือใหภู้มิปัญญานนัคงอยูห่รือปรับให้

เหมาะสม ต่อชุมชนใหค้งอยูต่่อไปและสามารถประยกุตใ์หร่้วมสมยัเพือใชป้ระโยชน์ไดเ้หมาะสม

กบัสภาวะแวดลอ้มซึงแนวคิดหรือฐานความรู้ของสีไทยทีมาจากวสัดุจากธรรมชาติทีอยูใ่นทอ้งถิน

ทีเป็นเอกลษัณ์ในแต่ละทอ้งถินมาใชใ้นการพฒันาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดสอดคลอ้งกบั 

การพฒันาเศษฐกิจและตอบสนองความตอ้งการของตลาดและนโยบายของรัฐไดอ้ยา่งชนัเจน 

 2.  วตัถุประสงค์ที 2 วเิคราะห์ลกัษณะสีทีเกดิจากวสัดุทีเป็นมติรต่อสิงแวดล้อมโดยอาศัย

ภูมปัิญญาด้านสี 

  2.1  วิเคราะห์และทดลองหาอตัราส่วนของสีจากวสัดุจากธรรมชาติ ในการวิเคราะห์

ทดลอง จากแรงบนัดาลใจในความตอ้งการหารูปแบบและกระบวนการผสมสีรูปแบบสีทีเกิดจาก

ธรรมชาติ ระบบการสือสารของสีจากวสัดุจากธรรมชาติเป็นสีมาตรฐานในการเทียบสีกบัวตัถุธาตุ

ต่าง ๆ โดยมีสญัลกัษณ์บอกสีค่าความสว่างและความอิมตวัของสีอาจจะมีมิติสีทีเป็นเอกลกัษณ์

ในทางวฒันธรรมจากการศึกษาคน้ควา้วจิยั เพือศึกษาลกัษณะสีจากวสัดุในทอ้งถินทีเป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้ม เพือการการส่งเสริมส่งเสริมความเป็นศิลปะพืนบา้นทีมีเอกลกัษณ์และลกัษณะ

เฉพาะถิน ยงัสามารถส่งเสริมและพฒันาเพือใชใ้นงานผลิตภณัฑใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในงาน

ผลิตภณัฑส์อดคลอ้งกบัการพฒันาเศษฐกิจและตอบสนองความตอ้งการของตลาดและนโยบาย 

ของรัฐ ซึงในการใหค้วามสาํคญักบัวสัดุทีสามารถประยกุตส์ร้างสรรคสี์ทีสะทอ้นถึงวิถีชีวิต 

ความเป็นอยูที่มีความเชือมโยงกบับริบททางวฒันธรรมแสดงถึงอตัลกัษณ์ทางภูมิปัญญาของ

วฒันธรรมทีทรงคุณค่าแก่การศึกษาและอนุรักษไ์ว ้พบว่าไดสี้ทีเกิดจากการสร้างสรรคจ์ากวสัดุ 

ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มสามารถตอบสนองประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบและส่งเสริมภูมิปัญญา 

ในการใชสี้ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์รวมทงันาํไปสู่การสร้างสรรคอ์อกแบบตามทีกาํหนดไวซึ้งผลสรุปจาก 

การศึกษาพบว่าสีจากวสัดุจากธรรมชาติและลกัษณะทางกายภาพของสีเกิดจากวสัดุจากธรรมชาติ 
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และภูมิปัญญาพืนบา้น โดยแบ่งตามกลุ่มสี ดงันี กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง กลุ่มสีเขียว และ 

กลุ่มสีนาํเงิน โดยสีจะมีสารหรือตวัทีทาํใหเ้กิดรูปแบบสีเปลียนและแตกต่างกนัไปจากภูมิปัญญา

พืนบา้นทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม คือ ขีเถา้ถ่านไมม้ะขาม (สีเทา) ปูนเปลือกหอยแครงเผา (สีขาว) 

เกลือแกง (สีขาว) สารสม้ (สีขาว) และมะนาว (สีเขียว) โดยวสัดุธรรมชาติทีสามารถหาไดใ้น

ทอ้งถินและวตัถุดิบสามารถหาใชไ้ดทุ้กฤดูกาลเพือเป็นการคาํนึงถึงการนาํไปใชง้านทีสามารถ

ตอบสนองกบัความตอ้งการไดส้ะดวกกบัทุกกลุ่มในการเลือกใชง้านและกระบวนการสร้างสรรค์

ทดลองทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ซึงในการทดลองนนัจะใชต้วัทีทาํใหเ้กิดรูปแบบสี ตามวิธีจาก

ทฤษฎีเสน้ตรงและจากทฤษฎีสามเหลียมดา้นเท่าในภาพรวมลกัษณะของสีทีเกิดจากวสัดุทีเป็นมิตร

ต่อสิงแวดลอ้มนีจะเป็นสีทีมีโทนเรียงตวักนัตามสารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้าจาก 

ภูมิปัญญาในการสร้างสีในภูมิปัญญาชาวบา้น โดยรูปแบบสีจะ มีความใกลเ้คียงกนัตามค่าเป็น 

ความเป็นกรด-ด่าง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เฉลิมพร ทองพนู และปิยะวฒัน์ ไกรสร (2557) 

ทางดา้นการเปลียนแปลงเฉดสีในสารละลายทีมีค่าเป็นความเป็นกรด-ด่างทีแตกต่างกนัซึงขอ้มลู

จากผลค่าสีจากการวดัสีทีเกิดจากวสัดุจากธรรมชาติเป็นหมวดหมู่ การประยกุต ์และ เป็นการนาํสี 

ทีไดจ้ากงานวิจยัมาทดลองประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทาง โดยในการแจกแจงจดักลุ่มโครงสีธรรมชาติที

ทาํใหเ้กิดในการประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบน ัโดยเรียงลาํดบั โครงสีของวงจรสี ตามความเขม้ของ

สีมีความหมายคลา้ยกบัค่าสี หรือสภาพอิมตวัของสี (Saturation) ซึงเป็นเฉดของสีแต่ละสีมีค่า 

ความเขม้ขน้ กรด-ด่าง (pH) เจือปนอยู ่ถา้มีค่าสีความเขม้ขน้ กรด-ด่าง เจือปนอยูม่ากจะถือว่าเป็น 

สีทีมีความเขม้ตาํ สีทุกสีสามารถลดความเขม้ เมือทาํการเรียงสีจากระดบัความเขม้ขน้ของส่วนผสม

และอตัราส่วนในการทดลองจะเห็นไดว้่า เมือเรียงสีในแต่ละกลุ่มแลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่

เรียงกนัไปและทาํการวดัค่าสีจากเครืองวดัค่าสี 

  จากการศึกษาและคน้ควา้ พบว่าโครงสีทีเกิดจากวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มโดย

อาศยัหลกัภูมิปัญญาดา้นสี ทีอยูใ่ทอ้งถินโดยมาสมารถถ่ายทอดลกัษณะของรูปแบบของสีทีเป็น

ตวัตนของเฉดสีและโทนสีทีเกิดจากตวัของวสัดุแต่ละชนิดซึงซอ้นอยูใ่นแต่ละวสัดุทีแฝงรูปแบบ

และเอกลกัษณ์แฝง ซึงลกัษณะสีของแต่ละวสัดุในการศึกษาคน้ควา้มีรูปแบบและลกัษณะดงันี 

  1.  โครงสีฝาง มีลกัษณะสีโทนชมพ ูชมพอูมม่วง แดง นาํตาลแดง สม้ และเหลือง 

  2.  โครงสีกระเจียบ มีลกัษณะโครงสี ชมพอู่อน ม่วงอ่อน และเขียวอ่อน 

  3.  โครงสีครัง มีลกัษณะโครงสี แดงเขม้ แดงม่วง และชมพอู่อน 

  4.  โครงสีขมิ น มีลกัษณะโครงสีเหลืองสด เหลืองเขม้ เหลืองอมเขียว และครีมสม้ 

  5.  โครงสีแก่นขนุน มีลกัษณะโครงสีหลืองสด นาํตาลเหลือง และเหลืองอ่อน 

  6.  โครงสีหูกวาง มีลกัษณะโครงสีเขียวอ่อน เขียวอมเหลือง และเหลืองสด 
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  7.  โครงสีเพกา มีลกัษณะโครงสีเขียว เขียวอมเหลือง และเหลือง-เขียวขีมา้ 

  8.  โครงสีอญัชนัมีลกัษณะโครงสีฟ้าอมเขียว ม่วง และเขียว 

  9.  โครงสีฝางขมิ น มีลกัษณะโครงสีโทนเหลือง สม้ สม้อมแดง และนาํตาล 

  10.  โครงสีฝางแก่นขนุน มีลกัษณะโครงสีโทนสีเหลือง ส้ม แดงเขม้ และนาํตาล 

(สีกรัก) 

  11.  โครงสีฝางหูกวางมีลกัษณะโครงโทนสีชมพ-ูแดง สม้ ชมพอูมม่วง และเหลือง

อ่อน 

  12.  โครงสีฝางเพกามีลกัษณะโครงสีโทนชมพ ูชมพ-ูแดง สม้ และเหลือง 

  13.  โครงสีฝางอญัชนัมีลกัษณะโครงโทนสีครีม-ชมพอู่อน ชมพมู่วง แดงม่วง  

สม้อมชมพ ูและเหลืองอมเขียว 

  14.  โครงสีกระเจียบขมินมีลกัษณะโครงโทนสีเหลือง เหลืองอมเขียว สม้อมเขียว 

และเขียว 

  15.  โครงสีกระเจียบแก่นขนุนมีลกัษณะโครงสีเหลือง เหลืองซีด เหลืองอ่อน 

เหลืองสด (สีเหลืองอาํพนั) สม้-เขียวอ่อน และชมพอู่อน 

  16.  โครงสีกระเจียบหูกวางมีลกัษณะโครงสีเขียว-เหลือง เหลืองอมเขียวอ่อน เขียว 

และเหลือง 

  17.  โครงสีกระเจียบเพกามีลกัษณะโครงสีเขียวอ่อน ม่วงเทา เทา และเขียวอมเหลือง 

  18.  โครงสีกระเจียบอญัชนัมีลกัษณะโครงสีม่วง ฟ้าเทา เทา เขียวเทา และครีม 

  19.  โครงสีครังขมิ นมีลกัษณะโครงสีชมพ-ูม่วง ชมพ ูสม้ แดง สม้-แดงเขม้ และ

นาํตาลสม้ 

  20.  โครงสีครังแก่นขนุนมีลกัษณะโครงสีชมพ ูชมพ-ูสม้ (สีโอรส) เหลือง ชมพ-ูสม้ 

แดง สม้เขม้ และชมพ ู

  21.  โครงสีครังหูกวางมีลกัษณะโครงสีนาํตาลเหลือง เหลืองเขียว นาํตาลสม้ แดง สม้

และนาํตาลแดง 

  22.  โครงสีครังเพกามีลกัษณะโครงสีสม้อ่อน สม้อ่อน (สีโอรส) ชมพ ูเหลือง-เขียว

ขีมา้ สม้ ชมพแูดง และแดง 

  23.  โครงสีครังอญัชนัมีลกัษณะโครงสีชมพ ูชมพ-ูม่วง แดงเขม้ ม่วง และเทาอมเขียว 

  24.  โครงสีขมิ นหูกวางมีลกัษณะโครงสีเหลือง นาํตาลเหลือง และเหลือง-เขียว 

  25.  โครงสีขมิ นเพกามีลกัษณะโครงสีเหลือง นาํตาลเหลือง เหลือง-เขียว และครีม

นาํตาล 
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  26.  โครงสีขมิ นอญัชนัมีลกัษณะโครงสีเขียว เขียวอมเหลือง และครีม 

  27.  โครงสีแก่นขนุนหูกวางมีลกัษณะโครงสีเหลือง นาํตาลเหลือง และเขียว 

  28.  โครงสีแก่นขนุนเพกามีลกัษณะโครงสีเขียวอมเหลือง เหลือง นาํตาลเหลืองอ่อน 

และเขียวอ่อน 

  29.  โครงสีแก่นขนุนอญัชนัมีลกัษณะโครงสีเหลือง เหลืองอมเขียว เขียว และครีม 

  30.  โครงสีหูกวางอญัชนัมีลกัษณะโครงสีเหลือง เขียวอมเหลือง เขียวขีมา้ และเขียว 

  31.  โครงสีเพกาอญัชนัมีลกัษณะโครงสี เขียว ม่วงอมเขียว และเทาเขียว 

  2.2  วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของสีเกิดจากการหาอตัราส่วนในการวิเคราะห์

ทดลอง จากแรงบนัดาลใจในความตอ้งการหารูปแบบและกระบวนการผสมสีรูปแบบสีทีเกิดจาก

ธรรมชาติมีสญัลกัษณ์ มิติสีทีเป็นเอกลกัษณ์ในทางวฒันธรรมผลสรุปจากการศึกษาพบว่าสีทีไดจ้าก

วสัดุธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มมีรูปแบบและโครงสร้างของสีแต่ละวสัดุใน 

การสร้างสรรคที์แตกต่างและเป็นเอกลกัษณะของโครงสีของตวัเองซึงสามารถแสดงลกัษณะ 

ทางกายภาพของสีโดยจากวสัดุเดียวของทอ้งสิงสามารถสร้างสรรคล์กัษณะและรูปแบบสีได้

หลากหลาย โดยสีทีปรากฎบนเสน้ดา้ยจะมีลกัษณะสีทีหลายหลายตามโครงสร้างสีจากวสัดุใน 

การสร้างสรรค ์ซึงเมือนาํใชง้านเสน้ดา้ยจะมีลกัษณะอ่อนโยนนุ่มละมุน สีไม่ฉูดฉาดเหมือน 

การยอ้มดว้ยสีเคมี ลกัษณะของเฉดสีทีเกิดบนเสน้ดา้ยใหบุ้คลิกของความคลาสสิค ขลงั ยอ้นยคุ/ เก่า 

หรูหรา ตระการตา จากลกัษณะเด่นของสีธรรมชาติลกัษณะของสีสะทอ้น บุคลิกภาพของคนไทย 

ทีสุภาพอ่อนโยนไดเ้ป็นอยา่งดีถือเป็นเอกลกัษณ์ไทยซึงสามารถแสดงใหเ้ห็นรูปแบบของ

ความสาํคญัของลกัษณะสีทีเกิดจากการสร้างสรรคก์บัวสัดุทีสามารถประยกุตส์ร้างสรรคสี์ที

สะทอ้นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูที่มีความเชือมโยงกบับริบททางวฒันธรรมแสดงถึงอตัลกัษณ์ทาง 

ภูมิปัญญาของวฒันธรรมทีทรงคุณค่าแก่การศึกษาและอนุรักษไ์วล้กัษณะสีทีเกิดบนเสน้ดา้ยโดยใช้

วสัดุในทอ้งถินชนิดเดียวสามารถเกิดสีสนัไดแ้ตกต่างกนัซึงยงัคงรูปแบบและเอกลกัษณ์ของสีนนั

ไดช้ดัเจนซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุรีรัตน์บวัแกว้, เกือฤทธิบูรณ์ และโสภาเชียว ชาญวฒิุวงศ ์

(2553) และประไพ ทองเชิญ (2548) ในดา้นการนาํวสัดุจากธรรมชาติในทอ้งถินมาสร้างสรรคบ์น

เสน้ดา้ย ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพในระหว่างการยอ้มและการนาํสีไปใชเ้สน้ไหมและฝ้าย ทีผา่น

การยอ้มจะมีลกัษณะนุ่ม มือ วสัดุชนิดเดียวสามารถสร้างรูปแบบสีไดห้ลากหลายเฉดจะง่ายต่อ 

การปรับใชง้าน สีบนเสน้ดา้ยซีดจางและมีความคงทนต่อแสงตาํในการยอ้มโดยใชขี้เถา้ไมม้ะขาม 

ทีมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูง ในระยะเวลานานไม่ไดเ้พราะจะทาํใหเ้สน้ไหมเปือยไม่สามารถ

นาํไปใชง้านทอไดจึ้งทาํใหสี้จากการยอ้มสีทีผสมกบัขีเถา้ไมม้ะขามทีมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูง มีสี

ทีอ่อนซีดและหลุดง่ายระยะเวลาในการยอ้มเสน้ไดจ้ะใชร้ะยะเวลานานลกัษณะเฉดสีจะมีค่าเฉดสี 
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ทีแตกต่างกนัเมือระดบัความเขม้ขน้หรืออตัราส่วนผสมไม่ตรงตามทีกาํหนดและเวลาในการยอ้ม

เนืองจากเสน้ไหมทีผา่นกระบวนการยอ้มสีจากธรมชาติมีลกัษณะนุ่มมีแต่จะทาํใหติ้ดมือยากต่อ 

การทีใชเ้สน้ไหมเกาะในการทอจก สีทีมีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยแครงเผาและครัง ในการยอ้ม

สีทีติดจะไม่สมาํเสมอสีวสัดุธรรมชาติจะมีความไวต่อปฎิกิริยา ค่าความเป็น กรด-ด่าง เมือสีเจอสาร

ทีมีส่วนผสมต่างจากรูปแบบทีกาํหนดในการใชง้านไว ้สีจะเปลียนแปลงมีลกัษณะทนัสีทาํใหสี้ทีได้

เพียนออกไปและลกัษณะทางภาพของเฉดสีบนงานกราฟิกพบว่าโดยการใชสี้จากโครงสีในรูปแบบ

การนาํสีแต่ละโครงสีของการทดลองมาสร้างสรรคง์านกราฟิก พบว่า รูปแบบของงานกราฟิกมีสี

ลกัษณะพาสเทลและมีลกัษณะสีโทนร้อนโดยการเลือกใชสี้สามารถเลือกใชใ้นกลุ่มโครงสีได้

สะดวกซึงมีลกัษระของสีใกลเ้คียง และสีเอกรงค ์ซึงเป็นการใชสี้เพียงสีเดียว แต่มีหลาย ๆ นาํหนกั 

ซึงไล่เรียงจากนาํหนกัอ่อนไปแก่ โดยเป็นการใชสี้แบบดงัเดิม ภาพจิตรกรรมไทย แบบดงัเดิม 

โดยสามารถใชโ้ครงสี มีลกัษณะสีกลมกลืนโดยใชสี้คู่ผสมและสีกลมกลืนวรรณะสี ซึงโดยลกัษณะ

ทางกายภาพของสีทีปรากฏบนเสน้กกสีทีเกิดจากการทดลองทฤษฎีเสน้ตรงและทฤษฎีสามเหลียม

ดา้นเท่า พบว่า ลกัษณะสีทีเกิดจากการทดลองสีทีไดจ้ากการทดลองมีฝางผสมสารสม้ทียอ้มติดกก

ดว้ยความเขม้ขน้สูงและส่วนสีอืน ๆ จากการทดลองไม่ติดกกซึงเป็นการใชร้ะยะเวลาและ

กระบวนการเช่นเดียวกบัการยอ้มไหมและฝ้าย 

  2.3  จดักลุ่มระบบสีทีเกิดจากวสัดุจากธรรมชาติเป็นหมวดหมู่ในการจดักลุ่มระบบสี 

ทีเกิดจากวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มเป็นหมวดหมู่ใหง่้ายต่อการนาํมาประยกุตใ์นงานออกแบบ

สร้างสรรค ์จากแรงบนัดาลใจในความตอ้งการหารูปแบบและกระบวนการผสมสีรูปแบบสีทีเกิด

จากธรรมชาติมีสญัลกัษณ มิติสีทีเป็นเอกลกัษณ์ในทางวฒันธรรม ผลสรุปจากการศึกษาพบว่าสีจาก

วสัดุจากธรรมชาติโดยแสดงเฉดสีทงัหมด 930 เฉดสี 31 ชุดวงจรสี ทีแตกต่างกนัในการแสดง

สาํหรับแต่ละโครงสีแต่ละแบบจะมีลกัษณ์เอกลกัษณ์อตัลกัษณ์เฉพาะโดยใชว้สัดุในวงจรสีซึงจะ

เป็นเสน่ห์ซึงไดม้าจากกระบวนการธรรมชาติซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัทีเกียวทางดา้นเอกลกัษณ์

ของสีจากธรรมชาติของ ญาณวิทย ์กุญแจทอง (2557) ในกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานไดมี้การนาํ

ความรู้เกียวกบัพืชชนิดต่าง ๆ มาใชใ้นการสกดัสีซึงพืชแต่ละชนิดจะมีลกัษณะเฉพาะในการใหสี้ 

ซึงเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะโดยใชพื้ชพนัธุธ์รรมชาติทีใชใ้นการศึกษาและสร้างผลงานเป็นพืชพืนถิน

ของไทยการกระตุน้เห็นความสาํคญัของการลดการใชส้ารเคมีการรักษาสิงแวดลอ้มและการอนุรักษ ์

ในแง่การปฏิบติัสามารถใชป้ระโยชน์จากการเชือมต่อระหว่างสีและวตัถุ โดยการแบ่งออกเป็น  

5 ชนิด จากค่าเป็นความเป็นกรด-ด่าง สามารถแบ่งกลุ่มสีตามวงจรสีไดด้งันี 

  วงสีที 1 สีทีมีการเจือปนค่าเป็นความเป็นกรด-ด่างในระดบั 13-14 

  วงสีที 2 สีทีมีการเจือปนค่าเป็นความเป็นกรด-ด่างในระดบั11-12 
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  วงสีที 3 สีทีมีการเจือปนค่าเป็นความเป็นกรด-ด่างในระดบั 6-7 

  วงสีที 4 สีทีมีการเจือปนค่าเป็นความเป็นกรด-ด่างในระดบั 3-4 

  วงสีที 5 สีทีมีการเจือปนค่าเป็นความเป็นกรด-ด่างในระดบั 1-2 

 

 
 

ภาพที 5-2  ค่าเป็นความเป็นกรด-ด่าง 

 

  ในแง่การเรียกชือสีสามารถใชป้ระโยชน์จากการเชือมต่อระหว่างสีการสร้างชือสีโดย

มีแรงบนัดาลใจของการเรียกชือสีจากความเป็นไทยทีเป็นสีทีเกิดจากแผน่ดินแม่หรือแผน่ดินทีให้

กาํเนิดในการสร้างสรรค ์และจากวสัดุและภูมิปัญญาไทย ในทอ้งถินรูปแบบใหม่ทีสร้างความ

แตกต่างในรูปแบบของวฒันธรรมและศิปละพืนบา้นและเป็นการส่งเสริมความเชือ วฒันธรรม 

ทีเป็นเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ของไทยและรูปแบบใหม่ของสีไทยเกียวกบัสีในทอ้งถินเพราะ 

ในปัจจุบนัแนวคิดของการใชสี้มีความหลากหลายและนิยมการใชสี้ในรูปแบบทีสือถึงเอกลกัษณ์

และวฒันธรรมของตวัเองโดยเฉพาะโดยการสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

การออกแบบผูว้ิจยัได ้วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของสีรวมทงัการจดักลุ่มระบบสีทีเกิดจากวสัดุ

จากธรรมชาติเป็นหมวดหมู่ โดยการแบ่งกลุ่มสีตามโครงสีในงานวิจยั ทงัหมด 31 โครงสี ของวสัดุ

ตามรูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสี 8 กลุ่มสี สามารถ

แบ่งกลุ่มสีตามวงจรสีไดด้งันี 

  1.  กลุ่มสีอรุโณทยัมีลกัษณะ สีเหลือง สีสม้ สีแดง ทอ้งฟ้าเป็นสีครามเจือสีม่วงเมือ

เทียบรูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีในระบบ 

Coloration System (ภาคผนวก ช) ไดแ้ก่ ฝาง ฝางขมิน ฝางแก่นขนุน ฝางหูกวาง ฝางเพกา 

  2.  กลุ่มสีปักษาสวรรคมี์ลกัษณะ สีนาํตาล-แดงเลือดหม ูสีแหลือง เมือเทียบรูปแบบ

ของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีในระบบ Coloration 

System ไดแ้ก่ ครังขมิน ครังแก่นขนุน ครังหูกวาง ครังเพกา 
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  3.  กลุ่มสีสุพรรณิการ์มีลกัษณะสีเหลืองสด สีเหลืองทอง และเหลืองเขม้ เมือเทียบ

รูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีในระบบ 

Coloration System ไดแ้ก่ ขมิ น แก่นขนุน ขมินหูกวาง ขมินเพกา 

  4.  กลุ่มสีช่อสุวรรณมีลกัษณะมีสีเหลืองสีเขียวสีขาวอมเหลือง เมือเทียบรูปแบบของ

สีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีในระบบ Coloration System 

ไดแ้ก่ เพกา หูกวาง แก่นขนุนเพกา หูกวางอญัชนั กระเจียบหูกวาง 

  5.  กลุ่มสีครึมฟ้ามีลกัษณะ สีฟ้า สีฟ้าหม่น สีฟ้าอมเขียว เมือเทียบรูปแบบของสีทีเป็น

เอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีในระบบ Coloration System ไดแ้ก่ 

อญัชนั กระเจียบอญัชนั กระเจียบเพกา เพกาอญัชนั 

  6.  กลุ่มสีกระดุมแดงมีลกัษณะมี สีขาว นวล เหลือง ชมพ ูแดง ม่วงเขม้ เมือเทียบ

รูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีในระบบ 

Coloration System ไดแ้ก่ ครัง ครังอญัชนั ฝางอญัชนั 

  7.  กลุ่มแกว้ขมิ นมีลกัษณะ สีเขียวสีเขียวอ่อนสีเขียวอมเหลืองสดสีเหลือง เมือเทียบ

รูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีในระบบ 

Coloration System ไดแ้ก่ ขมิ นอญัชนั แก่นขนุนอญัชนั กระเจียบขมิ น กระเจียบแก่นขนุน 

  8.  กลุ่มสม้ปู มีลกัษณะลกัษณะสีแดงเขม้ สีเหลืองหรือสีชมพอู่อนและสีขาวแกมชมพู

เมือเทียบรูปแบบของสีทีเป็นเอกลกัษณ์และชือไทยทีแสดงถึงเฉดสีและโทนสีกบัชุดโครงสีใน

ระบบ Coloration System ไดแ้ก่ กระเจียบ 

  2.4  วิเคราะห์โดยการนาํไปทดสอบกบัวสัดุสิงทอในทอ้งถินผลสรุปจากการทดสอบ 

พบว่า การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบผูว้ิจยัไดส้ร้างอตัราส่วนของ

สีจากวสัดุจากธรรมชาติและวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของสีรวมทงัการจดักลุ่มระบบสีทีเกิด

จากวสัดุจากธรรมชาติเป็นหมวดหมู่ เพือเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันางานทางดา้น 

การออกแบบเชิงพาณิชยโ์ดยแบ่งการนาํไปประยกุตใ์ชอ้อกเป็น 2 ดา้น คือ 

  1.  การประยกุตใ์นงานออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑสิ์งทอ 

  2.  การประยกุตใ์นงานออกแบบและพฒันางานกราฟิกสือสิงพิมพ ์

  ในการประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภทสิงทอนนัโดยผูว้ิจยั

นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสีทีปรากฏเพือกาํหนดสีทีเหมาะสมกบัการใชเ้พือการออกแบบในภาพรวม

ลกัษณะของ โครงสีทีเกิดจากวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีโทนเรียงตวักนัตาม 

สารเปลียนแปลงสีโดยจะเป็นสารทีไดม้ากจากภูมิปัญญาพืนบา้น เมือใชใ้นการยอ้มฝ้ายและไหม 

จะมีระดบัความเขม้ขน้ของสีในแต่ละกลุ่ม แลว้เกิดระยะความเขม้อ่อนไล่เรียงกนัตามโครงสี 
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โดยรวมสีทีมีความเขม้-อ่อนใกลเ้คียงกนัจะต่างกนัก็ทีความสดใสหรือหม่นหมองโดยมีเอกลกัษณ์

เหมาะสมกบัการออกแบบ ผลิตภณัฑสิ์งทอในรูปแบบต่าง ๆ 

  ในการประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภทสิงทอโดยการยอ้ม

ใชใ้นการยอ้มฝ้ายและไหม จะมีระดบัความเขม้ขน้ของสี โดยลกัษณะรูปแบบสีจะมีเฉดทีแตกต่าง

กนัไปตามสารเปลียนแปลงสี ประกอบไปดว้ย 

   ขีเถา้ (Ashes)     แทนค่า  As 

   ปูนเปลือกหอยแครงเผา (Mortar shells) แทนค่า  Ms 

   เกลือแกง (Salt)    แทนค่า  Sa 

   สารสม้ (Alum)    แทนค่า  Al 

   มะนาว (Lime)    แทนค่า  Li 

   ฝาง (Sappan tree)   แทนค่า  S 

   กระเจียบ (Roselle)   แทนค่า  R 

   ครัง (Lac)    แทนค่า  L 

   ขมิ น (Turmeric)    แทนค่า  Tur 

   แก่นขนุน (Jack fruit)   แทนค่า  J 

   หูกวาง (Tropical almond)  แทนค่า  Tro 

   เพกา (Pheka)    แทนค่า  Phe 

   อญัชนั (Butterfly pea)   แทนค่า  BP 

  จากวสัดุจากธรรมชาติ สีทีไดจ้ากกระบวนการทดลองในงานวิจยั โดยมีเอกลกัษณ์

เหมาะสมกบัการออกแบบ ผลิตภณัฑสิ์งทอในรูปแบบต่าง ๆ โดยรูปแบบสีบนเสน้ในทีเป็นวสัดุ 

สิงทอในทอ้งถินเพือเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัทีเกียวของ

StefaniaAcquaviva, Emilia D’Anna, Maria Luisa De Giorgi, Andrea Della Patria and Marco 

Fantuzzi (2012) ไดท้าํการศึกษา ประสิทธิภาพของสียอ้มจากพืชธรรมชาติทีมีต่อเสน้ใย โดยมี

วตัถุประสงค ์ยอ้มสีธรรมชาติในการสิงทอเพือพฒันาผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติทีเป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้ม โดยคน้หาวิธีการผลิต และวสัดเพือเป็นแนวทางในการเลือกใชสี้และเสน้ใยควร 

ในงานวิจยัทาํการทดสอบ สีสารยอ้มสีบางอยา่งเกียวกบัผา้ฝ้ายและผา้ไหมตวัอยา่งและนาํไปใช้

ผลิตภณัฑที์โดยเทคนิคแบบดงัเดิมทีไม่เป็นอนัตราย ผลทดลองแสดงใหเ้ห็นให้แนวทางทีเป็น

ประโยชน์ต่อกระบวนการยอ้มสีทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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 3.  วตัถุประสงค์ท3ีสังเคราะห์ภูมปัิญญาทางด้านสีทีเกดิจากการวเิคราะห์โดยนาํ

ผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ในงานผลติภัณฑ์และงานกราฟิก 

  3.1  สร้างตน้แบบผลิตภณัฑเ์พือเป็นแนวทางในการพฒันาเชิงพาณิชยโ์ดยสามารถ

สรุป 4 กลุ่ม ในการนาํผลการวิจยัมาประยกุตใ์นงานสร้างสรรค ์คือประเภทผลิตภณัฑสิ์งทอใน

รูปแบบดงัเดิม กลุ่มการนาํสิงทอมาประยกุตเ์ป็นงานผลิตภณัฑโ์ดยผลิตภณัฑสิ์งทอแบบดงัเดิม 

ทงัลวดลายและสีสนัของผา้ สืบทอดเป็นเวลาตามจินตนาการของช่างทอ โดยผา้ทอมีทงัผา้ทีใชส้อย

ในชีวิตประจาํวนั และผา้ทีใชใ้นโอกาสพิเศษ เกียวเนืองกบัความเชือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ

กลุ่มชน เช่น ผา้สาํหรับ นุ่งห่มใชใ้นงานทาํบุญ งานนกัขตัฤกษ ์งานเทศกาลหรือพิธีการสาํคญั ๆ 

และเป็นผา้สาํหรับพระภิกษุสงฆแ์ละเครืองใชใ้นพระพุทธศาสนา เช่น ผา้ห่มคลุมหวันาค เป็นตน้ 

ผา้หลายรูปแบบและ มีเอกลกัษณ์เฉพาะถินในแต่ละภูมิภาค ซึงมีวิวฒันาการความเป็นมาหลายยคุ 

ทอผา้พืนบา้นแบบดงัเดิมมีลกัษณะรูปแบบของผา้จะแตกต่างกนัไปตามคตินิยม ความเชือ และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของเชือชาติ แต่ละกลุ่มชนโดยในผา้ทอในส่วนภาคกลางของประเทศไทย 

จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะแบบโบราณ กลุ่มชนคนไทยเชือสายไทครัง (ลาวครัง) ไทเวียง (ลาวเวยีง) และ

ลาวอีสานนิยมทอผา้ดว้ยวิธีจกซึงการทอผา้เป็นงานหตัถกรรมทีเก่าแก่ทีสุด ในโลกงานหนึง 

การทอผา้ เป็นการทาํใหเ้สน้ดา้ยสองกลุ่มขดักนั โดยทงัสอง พวกตงัฉากกนั เสน้ดา้ยกลุ่มหนึง

เรียกว่า ดา้ยยนื และอีกกลุ่มหนึงเรียกว่า ดา้ยพุ่ง ลกัษณะของการขดักนัของดา้ยพุ่งและดา้ยยนื 

จะขดักนัแบบธรรมดาทีเรียกว่าลายขดั หรืออาจจะเพิมเทคนิคพิเศษเพือใหผ้า้มีลวดลาย สีสนัที

สวยงามแปลกตา จงัหวดั นครสวรรค ์อุทยัธานี ชยันาทและสุพรรณบุรี ภาคกลางของประเทศไทย 

รูปแบบเทคนิคการทอผา้เพือใหเ้กิดลวดลายต่าง โดยเพิมเสน้ดา้ยพุ่งพิเศษสอดขึนลงการทอผา้วิธีจก

ใชเ้วลานานมาก ๆ มกัทาํ เป็นผนืผา้หนา้แคบใชต่้อกบัตวัซิน เรียกว่า “ซินตีนจก” 

กลุ่มกราฟิกบนผลิตภณัฑแ์ละสือสิงพิมพ ์และกลุ่มงานกราฟิกสร้างสรรคซึ์งแสดงใหเ้ห็นถึงการนาํ

ทุนทางวฒันธรรมและวุสดุทีมีอยูใ่นทอ้งถินมาใชใ้นงานออกแบบทีสามารเชือมโยงใหเ้ห็น

เอกลกัษณ์ของศิลปะพืนบา้นและวฒันธรรมของไทยและรูปแบบทีสือถึงรูปแบบความเชือ ประเพณี 

และภูมิปัญญา เพือเป็นแนวทางในการสร้างและเพิมศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกิจใหก้บักลุ่มชุมชน 

ซึงเป็นการคาํถามในงานวิจยัไดก้ารศึกษาการสร้างสรรคสี์ทีเป็นต่อสิงแวดลอ้มโดยอาศยัภูมิปัญญา

ดา้นสีสามารถประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบและส่งเสริมภูมิปัญญาในการใชสี้ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์

รวมทงันาํไปสู่การสร้างสรรคเ์ชิงพาณิชยใ์นชุมชุนไดแ้นวทางการออกแบบผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยั ไดแ้บ่ง

การประยกุตร่์วมกบัผลิตภณัฑชุ์มชน เพือสร้างแนวคิดและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑข์องชุมชนใหมี้มลูค่าเชิงพาณิชยแ์ละเพิมช่องทางในการสร้างสรรคท์างเลือกมากยงิขึน 
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  แนวทางการออกแบบในการใชสี้บนผลิตภณัฑ ์แบ่งเป็น 2 เทคนิค คือ 

  1.  เทคนิคการใชสี้แบบดงัเดิมของทอ้งถิน โดยการใชสี้ 5 เฉด สี คือ เฉดแดง เหลือง 

เขียว สม้ และนาํเงิน (ฟ้า) 

  2.  เทคนิคการใชสี้ โดยใชสี้ ในลกัษณะโครงสี Coloration System 

  แนวทางการออกแบบในการใชสี้บนงานกราฟิก 

  แนวทางการออกแบบกราฟิกไดแ้บ่งการประยกุตร่์วมกบัสือสิงพิมพ ์เพือสร้างแนวคิด

และแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคสื์อสิงพิมพเ์ป็นการส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสีไทยทีมาจาก

ธรรมชาติ ซึงมีรูปแบบความเป็นไทยและยงัเป็นการรสร้างทางเลือกในการใชสี้ตามโครงระบบที

เกิดจากการสร้างของธรรมชาติมากยงิขึน โดยรูปแบบการใชสี้สามารถเลือกใชต้ามโครงสีของแต่

ละวงจรสี Coloration แต่ละเฉดสี ซึงสามารถเลือกใชว้งจรเพียงวงจร Coloration ใด วงจรหนึงหรือ

สามารถนาํเฉดสีแต่ละวงจรมาผสมในลกัษณะการใชง้านได ้ลกัษณะต่าง ๆ ได ้

  1.  การใชสี้วงจร Coloration ในลกัษณะ สีเอกรงค ์คือการเลือกใชเ้ฉดสี สีเดียว หรือ 

การใชสี้ทีแสดงความเด่นชดัออกมาเพียงสีเดียว แต่มีการลดหลนักนัในเรืองนาํหนกัสี 

  2.  การใชสี้วงจร Coloration ในลกัษณะ สีกลมกลืนเป็นใชสี้จากวงจรสีทีมีลกัษณะ

ของสีเคียงคู่กนัของสี ซึงไปดว้ยกนัโดยไม่ขดัแยง้ หรือตดักนั ความกลมกลืนของสีทาํไดห้ลาย

ลกัษณะการใชสี้ขา้งเคียง หรือสีกลมกลืนตามหลกัการออกแบบและการใชสี้ 

  3.  การใชสี้วงจร Coloration ในลกัษณะ การสร้างสภาพสีโดยรวม การทาํใหเ้ป็นสี

โดยภาพรวม หรือเป็นโครงสีส่วนใหญ่แต่รายละเอียดอาจเลือกเฉดต่างโครงวงจร Coloration  

สีอืน ๆ ปะปนอยูก่็ตาม แต่กไ็ม่ทาํใหส้ภาพสีโดยรวมขดัแยง้กนัเกินไป การใชสี้โดยรวมช่วยใหภ้าพ

มีความกลมกลืนและมีเอกภาพ 

  4.  การใชสี้วงจร Coloration ในลกัษณะ จุดเด่นจากสีเป็นการใชโ้ครงสีต่างโครงสี 

ทีทาํใหส่้วนสาํคญัมีความเด่นชดัสะดุดตา หรือเป็นจุดทีดึงดูดความสนใจการทาํใหเ้กิดจุดเด่น 

  3.2  สร้างหนงัสือการนาํองคค์วามรู้ทางดา้นสีไปใชเ้ป็นแนวทางดา้นสีและ 

การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิกจากแนวคิดภูมิปัญญาพืนบา้นมาสร้างสีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบเป็นสิงทีมีอยูใ่นชุมชนมีคุณค่าต่อการดาํเนินชีวติรวมถึง 

ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมแนวคิดของวิถีชาวบา้นแนวคิดจากองคค์วามรู้ของปราชญใ์นทอ้งถิน

และขอ้มลูองคป์ระกอบการสร้างผลงานหตัถกรรมทางดา้นสี ทาํใหไ้ดเ้ห็นคุณค่าทีควรตระหนกัถึง

ถา้เราปล่อยสิงต่าง ๆ เหล่านีไปรับวฒันธรรมจากต่างแดนจนลืมนึกถึงสิงทีบา้นเรามีอยูซึ่งดีอยูแ่ลว้

ชุมชนเริมเขา้ใจแลว้ว่าถา้ไม่รู้จกันาํไปประยกุตใ์ชต่้อไปก็จะค่อย ๆ หายไปการสร้างสรรคสี์ที 

เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มคุณสมบติัของจากผลการทดลองสามารถทาํงาใชง้านกบัผลิตภณัฑไ์ดใ้น 
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รูปแบบอยา่งง่ายและทาํสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานเป็นผลิตภณัฑใ์นการสร้างหนงัสือ 

องคค์วามรู้จากภูมิปัญาพืนบา้นสร้างสีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ เพือเป็น 

การนาํองคค์วามรู้จากการศึกษาไปใชง้าน สามารถนาํความรู้ไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการไปใชใ้น

การประยกุตสู่์งานผลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิก โดยเพิมศกัยภาพการพฒันาผลิตภณัฑที์ใชสี้ทีไดจ้าก

การทดลองใหมี้มลูค่าและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม โดยเป็นการนาํเสนอขอ้มลูทีมีความกระชบัเขา้ใจ

ง่าย ชดัเจน สามารถเป็นแหล่งอา้งอิงความรู้แก่ผูที้สนใจโดยองคค์วามรู้จากผลการทดลองและ 

การจดักลุ่มสีเพือประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคง์านผลิตภณัฑแ์ละงานกราฟิกในโดยแบ่ง 

การประเมินความคิดเห็นทีมีต่อองคค์วามรู้ทางดา้นวสัดุและกรรมวิธีการผลิตสี การแสดงคุณค่า

และเอกลกัษณ์ของสีรูปแบบการสร้างเฉดสีและรูปแบบเฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสีไทยซึงในภาพรวม

ความคิดเห็นทีมีต่อหนงัสือองคค์วามรู้อยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก 

  ในการประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ ทีไดไ้ปสร้างสรรคผ์ลงานผลิตภณัฑแ์ละงาน

กราฟิก ขอ้มลูสีทีเหมาะสมกบัการใชเ้พือการออกแบบกราฟิก โครงสีเป็นสีโทนร้อนโดยส่วนมาก

และเป็นสีพาสเทลทีเป็นกลุ่มสีทีควบคุมโครงสีโดยรวมและเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของสีทีมาจาก

วสัดุจากธรรมชาติและภูมิปัญญาชาวบา้นโดยจะมีสีโทนร้อน แต่เมือเกิดจากวสัดุธรรมชาติ 

ความร้อนแรงกลบัเปลียนเป็นความสวยงาม ดูหนกัแน่น เมือไดโ้ครงสีในการทดลองกบัสารละลาย

ทงัหมดแลว้สามารถนาํมารวบรวมเพือเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของโครงสีใน 

แต่ละชุดไดโ้ดยแยกออกเป็นโครงสีโดยรวมสีทีมีความเขม้-อ่อนใกลเ้คียงกนัจะต่างกนัที 

ความสดใสหรือหม่นหมองอนัมีการเจือปนของค่าเป็นความเป็น กรด-ด่างสารละลายทีต่างกนั 

โดยสามารถนาํมารวบรวมเพือเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของโครงสีของ 

การจดักลุ่มสี สรุปมิติขององคค์วามรู้ในกระบวนการวิจยัการสร้างสรรคสี์เพือการประยกุตก์ารใช้

ในงานออกแบบมีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระชาชนในทอ้งถินและผูที้สนใจในงานทางดา้นสีจากวสัดุ

ธรรมชาติทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มตลอดจนถึงการนาํแนวความคิดในงานวจิยัไปพฒันาผลิตภณัฑ์

เป็นการไดแ้กปั้ญหาไดด้ว้ยกระบวนการวจิยัและไดก้ารสร้างคนพฒันาการเรียนรู้และสร้าง

ศกัยภาพการพึงการจดัการตนเองของชุมชนสร้างความสาํนึกต่อการอนุรักษธ์รรมชาติในวิธีคิด 

ใหม่ ๆ สร้างความสาํนึกต่อความจาํเป็นทีเกิดขึนใหม่ทงัของสงัคมไทยและสงัคมโลกดว้ยรูปแบบ 

ทียดืหยุน่ไปกบัความรวดเร็วของความเปลียนแปลงการไดส้ร้างองคค์วามรู้บทเรียนและภูมิปัญญา

สงัสมเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความเติบโต ซึงในการประเมินองคค์วามรู้จากกระบวนการ

งานวิจยั โดยผูว้จิยันาํไปผา่นการประเมินผูท้รงคุณวุฒิดา้นการออกแบบ ดา้นการผลิตภณัฑแ์ละ 
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ดา้นการศิลปวฒันธรรมโดยมีความคิดเห็นว่าวสัดุนีสามารถนาํไปสร้างงานผลิตภณัฑที์เป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้มไดจ้ริงมีความเป็นไปไดใ้นเชิงการตลาดเป็นการอนุรักษฟื์นฟแูละตระหนกัถึงศิลปะ

และภูมิปัญญาพืนบา้นและเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดใหม่ในการมองเห็นถึงคุณค่าดา้นวสัดุ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป เพือการพฒันาและศึกษาทีสมบูรณ์ควรมี 

การศึกษาวจิยัต่อยอดในเรืองต่าง ๆ ดงันี 

 1.  การศึกษาวสัดุทีอยูใ่นทอ้งถินทีสามารถนาํมาสร้างสรรคสี์อืน ๆ เพิมเติมเพือนาํไปใช้

ในงานต่อไปและหลากหลายมากยงิขึน 

 2.  การนาํสีทีไดจ้ากการศึกษาในครังนีไปพฒันาต่ยอดใชก้บัผลิตภณัฑต่์าง ๆ ให้

หลากหลายมากยงิขึน เช่น ไม ้กระดาษ 

 3.  การนาํสีทีไดจ้ากการศึกษาในครังนีไปพฒันาต่อยอดใหส้ะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

เช่น การนาํสีทีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบผง 

 4.  การนาํโครงสีในการประยกุตใ์ชใ้นงานกราฟิกทีไดจ้ากการศึกษา ครังนีไปพฒันาต่อ

ยอดในการนาํไปใช ้โดยควรมีแนวทางการใชโ้ครงสีและวธีิการการจบัตวัอยา่งคู่สีในแต่ละโครงสี

เพือสะดวกต่อการนาํไปใชง้าน 

  5.  การสร้างสรรคแ์ละการใชง้านสีตอ้งมีความชดัเจนและใหค้วามรู้วิธีการสร้างสรรค์

แก่ชุมชน โดยผูว้ิจยัควรมีส่วนร่วมกบัชุมชนอยา่งเต็มทีในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ร่วมกบัการใน

หนงัสือองคค์วามรู้ในแต่ละกระบวนการ 

  6.  ในการต่อยอดเพือการทาํงานวจิยัครังต่อไป ควรแยกประเด็นในการสร้างสรรค์

งานผลิตภณัฑ ์และกราฟิกแต่ละประเภทใหช้ดัเจนในลกัษณะชุดดครงการวิจยัเพือใหเ้ขา้ถึงผลของ

การสร้างสีทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มแต่ละประเภทไดช้ดัเจนยงิขึน 
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มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

 
คําชีแจง 

แบบการประเมินองค์ความรู้ทีได้จากการทดลองและการจดักลุม่สีเพือประยกุตใ์ช้ในการ

สร้างสรรค์งานผลิตภณัฑ์และงานกราฟิกในงานวิจยัเรืองการสร้างสรรค์สีเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม

ประยกุต์ สูก่ารออกแบบผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์ซงึแบ่งเป็น 3สว่น ประกอบด้วย 

 สว่นที 1 ข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 3  ข้อ 

 สว่นที 2 การประเมินองค์ความรู้ทีได้จากการทดลองและการจดักลุ่มสี เพือประยุกต์ใช้ใน

การสร้างสรรค์งานผลิตภณัฑ์และงานกราฟิกในงานวิจยัจํานวน  9 ข้อ  

 สว่นที 3 ข้อเสนอแนะ 

 

ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุทีท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสมัภาษณ์เป็นอย่างดี

ยิง มา ณ  โอกาสนี 

   

นางสาวกนัยาพร กณุฑลเสพย์ 

นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาทศันศิลป์และการออกแบบ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลยับรูพา 

แบบประเมินความคดิเหน็ในการประเมินองคค์วามรู้ทีได้จากการทดลองและการจดั

กลุม่สี เพือประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานผลิตภณัฑ์และงานกราฟิกในงานวิจยั 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

เรืองการสร้างสรรค์สีเป็นมติรกับสิงแวดล้อมประยกุต์สู่การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์เชงิพาณิชย์ 
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ส่วนที 1 ข้อมลูทวัไปของผู้ทรงคณุวฒิุ 

1.1 ชือ..............................................นามสกลุ............................................ อาย.ุ................ปี 

1.2 ตําแหน่งปัจจบุนั.............................................................................................................. 

1.3 สถานทีทํางาน................................................................................................................. 

 

ส่วนที 2แบบประเมินจดัทําขนึเพือใช้ในการประเมินองคค์วามรู้ทีได้จากการทดลองและการจดั

กลุม่สี เพือประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานผลิตภณัฑ์และงานกราฟิกในงานวิจยั 

 

คําชีแจงโปรดพิจารณาต้นแบบผลิตภณัฑ์และหนงัสือการนําองค์ความรู้ทางด้านสีในการนําไปใช้ 

และการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ แล้วกาเครืองหมาย (√) ลงในช่องระดบัคิดเห็นของท่าน 

  5 หมายถึง ระดบัมากทีสดุ 

  4 หมายถึง ระดบัมาก 

  3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 

  2 หมายถึง ระดบัน้อย 

  1 หมายถึง ระดบัน้อยทีสดุ 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

ด้านวสัดแุละกรรมวิธีการสร้างสี      

1 วสัดแุละกรรมวิธีการสร้างสีเหมาะสมและเข้าใจ 

ง่าย 
   

  

2 วสัดแุละกรรมวิธีการสร้างสีเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อม      

3 วสัดแุละกรรมวิธีการสร้างสีจากท้องถินสีทีได้ 

การแสดงคณุคา่และเอกลกัษณ์ได้เหมาะสม 
   

  

4 การแบ่งหมวดหมูข่องการใช้วสัดกุรรมวิธีการสร้าง

สีชดัเจน และง่ายตอ่การใช้งาน 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

ด้านรูปแบบเฉดสี      

1 การจดัการรูปแบบเฉดสีและรหสัสีสามารถสือสาร 

และเข้าใจง่าย 
   

  

2 เฉดสี แสดงคณุคา่และเอกลกัษณ์ได้เหมาะสม      

3 เฉดสีและรหสัสีเหมาะสมชดัเจนและง่ายตอ่การใช้

งาน 
   

  

รูปแบบเฉดสีเมือเทียบเคียงกบัสีไทยและสีสากล      

1 เฉดสีเมือเทียบเคยีงกบัสีไทยและสีสากลเหมาะสม

และเข้าใจง่าย 
   

  

2 เฉดสีเอกลกัษณ์ของสีจากงานวิจยัมีรูปแบบทีสือ

และเชือมโยงกบัวฒันธรรมไทย 
   

  

3 เฉดสีใช้มีความสวยงาม, ดงึดดู      

ด้านการนําไปประยกุตใ์ช้      

1 การนําสีในงานวิจยัไปประยกุต์สามารถสือถึงภมิู 

ปัญญาพืนบ้านและศิลปะพืนบ้าน 
   

  

2 การสีในงานวิจยัง่ายตอ่การนําไปประยกุตใ์ช้งาน

ในงานผลิตภณัฑ์ 
   

  

3 การสีในงานวิจยัง่ายตอ่การนําไปประยกุตใ์ช้งาน

ในงานกราฟิก 
   

  

 

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะเพิมเติม 

...……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………….……………............……… 

............................................................................................................................................... 
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มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะศิลปกรรมศาสตรสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 

 
คําช้ีแจง 

แบบสมัภาษณกึ่งโครงสราง(Semi-structure Interview) ในการสํารวจขอมลูเบื้องตนเพื่อ

รวบรวมขอมูลของการวิจัยหัวขอดุษฎีนิพนธเรื่องการสรางสรรคสเีปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประยุกตสู

การออกแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

ซึ่งแบงเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ จํานวน 5 ขอ 

 สวนที่ 2 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง(Semi-structure Interview) ในการสํารวจขอมูล

เบื้องตนจํานวน 9 ขอ 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสัมภาษณเปนอยางดีย่ิง มา 

ณ  โอกาสน้ี 

 

      

นางสาวกันยาพร กุณฑลเสพย 

นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง(Semi-structure Interview) 

ในการสํารวจขอมูลเบื้องตน 

หัวขอดุษฎีนิพนธ 

เรื่องการสรางสรรคสีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประยุกตสูการออกแบบ 

ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 
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สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1.1 ช่ือ                                      นามสกุล                                        อายุ          ป 

1.2 ตําแหนงปจจุบัน 

1.3 ประสบการณการทางดาน การยอมผาและเครื่องนุงหม.............ป 

1.4 สถานที่ทํางาน... 

1.5 วันที่สัมภาษณ 

สวนท่ี2ขอมูลเบื้องตนวัตถุดิบทีท่ําใหสีจากผูเช่ียวชาญ ทางดานการยอมผาและเครื่องนุงหม  

2.1 วัตถุดิบพื้นบานใดบางที่ใหสีในการยอมผาและเครื่องนุงหม 

สีดํา........................................................................................................................................... 

สีแดง......................................................................................................................................... 

สีสม........................................................................................................................................... 

สีเหลือง..................................................................................................................................... 

สีเขียว....................................................................................................................................... 

สีนํ้าเงิน.................................................................................................................................... 

สีมวง........................................................................................................................................ 

สีนํ้าตาล................................................................................................................................... 

สีชมพู........................................................................................................................................ 

สีขาว........................................................................................................................................ 

สีอื่นๆ........................................................................................................................................ 

 * เรียงจากการเลือกสีความนิยมการใช 

 

2.2 สวนใดของวัตถุดิบที่ใชในการสรางการยอมผาและ เครือ่งนุงหม 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………................................................................................................. 

2.3 สวนประกอบของการทําใหเกิดสีในการยอมผาและเครือ่งนุงหม 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………................. 
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2.4 ข้ันตอนในการใชสีจากวัตถุดิบพื้นบานในการยอมผาและ เครื่องนุงหม 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

2.5 สีที่นิยมใชในการยอมผาและ เครื่องนุงหม 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

2.6 วัตถุดิบพื้นบานในทองถ่ินที่นิยมใชของแตละส ี

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

2.7 วัตถุดิบพื้นบานใดบางที่เปลี่ยนสีไปจากสีรปูแบบเดิมจากและเปลี่ยนเปนสีอะไร. 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

2.8 สวนประกอบของการสรางสีวัตถุดิบพื้นบานเกิดสีใหมจากวัตถุดิบสีเดิม 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

2.9 ข้ันตอนในทําใหวัตถุดิบพื้นบานเกิดสีใหมจากวัตถุดิบสีเดิม 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….……

…………………........................................................................................................................................... 
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มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะศิลปกรรมศาสตรสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 

 
 

คําช้ีแจง 

แบบสมัภาษณกึ่งโครงสราง(Semi-structure Interview) ในการสํารวจขอมลูเบื้องตนเพื่อ

รวบรวมขอมูลของการวิจัยหัวขอดุษฎีนิพนธเรื่องการสรางสรรคสเีปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประยุกตสู

การออกแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

ซึ่งแบงเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ จํานวน 5 ขอ 

 สวนที่ 2 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง(Semi-structure Interview) ในการสํารวจขอมูล

เบื้องตนจํานวน 9 ขอ 
 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสัมภาษณเปนอยางดีย่ิง มา 

ณ  โอกาสน้ี 
 

      

นางสาวกันยาพร กุณฑลเสพย 

นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง(Semi-structure Interview) 

ในการสํารวจขอมูลเบื้องตน 

หัวขอดุษฎีนิพนธ 

เรื่องการสรางสรรคสีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประยุกตสูการออกแบบ 

ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 
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สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1.1 ช่ือ                                      นามสกุล                                        อายุ          ป 

1.2 ตําแหนงปจจุบัน 

1.3 ประสบการณการทางดานอาหาร.............ป 

1.4 สถานที่ทํางาน... 

1.5 วันที่สัมภาษณ 

 

สวนท่ี2แนวทางการสัมภาษณขอมูลเบ้ืองตนวัตถุดิบท่ีทําใหสีจากผูเชี่ยวชาญทางดานอาหาร 

2.1 วัตถุดิบพื้นบานใดบางที่ใหสีและสามารถใชเพิ่มสสีันในอาหารไทย 

สีแดง......................................................................................................................................... 

สีสม........................................................................................................................................... 

สีเหลือง..................................................................................................................................... 

สีเขียว....................................................................................................................................... 

สีนํ้าเงิน.................................................................................................................................... 

สีมวง........................................................................................................................................ 

สีนํ้าตาล................................................................................................................................... 

สีชมพู........................................................................................................................................ 

สีขาว........................................................................................................................................ 

สีดํา........................................................................................................................................... 

สีอื่นๆ........................................................................................................................................ 

 * เรียงจากการเลือกสีความนิยมการใช 

 

2.2 สวนใดของวัตถุดิบที่ใชในการสรางสีในอาหารไทย 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………................................................................................................. 
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2.3 สวนประกอบของการทําใหเกิดสีในอาหารไทย 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………................. 

2.4 ข้ันตอนในการใชสีในการทําอาหารไทย 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

2.5 สีที่นิยมใชในอาหารไทย 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

2.6 วัตถุดิบในทองถ่ินใดบางที่นิยมใชในอาหารไทยแตละส ี

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

2.7 วัตถุดิบพื้นบานใดบางที่เปลี่ยนสีไปจากเดิมจากกระบวนการใชและเปลี่ยนเปนสีอะไร 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

2.8 สวนประกอบของการสรางสีวัตถุดิบพื้นบานเกิดสีใหมจากวัตถุดิบสเีดิม 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

2.9 ข้ันตอนในทําใหวัตถุดิบพื้นบานเกิดสีใหมจากวัตถุดิบสีเดิม. 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…… 

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………….……

…………………........................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในงานวจิยั 
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539 
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542 

 



543 

 



544 
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ภาคผนวก ค 

ผลสัมฤทธิเพอืหาค่าความเทียงตรง(Index of Congruent: IOC)  

ของเครืองมอืในงานวจิยั 
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รายชือโดยผู้ทรงคุณวุฒจิาํนวน 5 ท่าน 

ประเมินหาเพอืหาค่าความเทยีงตรง (Index of Congruent: IOC) 

ของเครืองมือในงานวิจยั 

 

1. รองศาสตราจารย์บษุรา สร้อยระย้า อาจารย์ประจํา สาขาวิชาออกแบบ แฟชนัผ้า 

และเครืองแตง่กาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร 

2.  รองศาสตราจารย์ พรรษประเวศ อชิโนบญุวฒัน์ อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการ

ออกแบบ คณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ไชยรัตน์ ปราณี ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

4. ดร.วไลภรณ์ สทุธา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา และหวัหน้าสาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ บณุยรัตกลิน อาจารย์ประจําสาขาบริหาร ธรุกิจค

หกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร 
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แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) 

ในการสํารวจข้อมูลเบืองต้น 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

เรืองการสร้างสรรค์สเีป็นมิตรกบัสงิแวดล้อมประยุกต์สู่การออกแบบ 

ทางด้านอาหาร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที 
คะแนนความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 

1.2 1 1 1 1 1 5 1 

1.3 1 1 1 1 1 5 1 

1.4 1 1 1 1 1 5 1 

1.5 1 1 1 1 1 5 1 

2.1 1 1 1 0 1 4 0.8 

2.2 1 1 1 1 1 5 1 

2.3 1 0 1 1 1 4 0.8 

2.4 1 1 1 1 1 5 1 

2.5 1 1 0 1 1 4 0.8 

2.6 1 1 0 1 1 4 0.8 

2.7 1 1 1 1 0 5 1 

2.8 1 1 1 1 1 5 1 

2.9 1 0 1 1 1 4 0.8 
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แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) 

ในการสํารวจข้อมูลเบืองต้น 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

เรืองการสร้างสรรค์สเีป็นมิตรกบัสงิแวดล้อมประยุกต์สู่การออกแบบ 

ทางด้านเครืองนุ่งห่ม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที 
คะแนนความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 

1.2 1 1 1 1 1 5 1 

1.3 1 1 1 1 1 5 1 

1.4 1 1 1 1 1 5 1 

1.5 1 1 1 1 1 5 1 

2.1 1 1 1 0 1 4 0.8 

2.2 1 1 1 1 1 5 1 

2.3 1 0 1 1 1 4 0.8 

2.4 1 1 1 1 1 5 1 

2.5 1 1 0 1 1 4 0.8 

2.6 1 1 0 1 1 4 0.8 

2.7 1 1 1 1 0 5 1 

2.8 1 1 1 1 1 5 1 

2.9 1 0 1 1 1 4 0.8 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 
การประเมินหนงัสอืการนําองค์ความรู้ทางด้านสไีปใช้เป็นแนวทางด้านสแีละการสร้างสรรค์ 

ผลิตภัณฑ์และงานกราฟิก 
 
 

 

ข้อที 
คะแนนความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 

1.2 1 1 1 1 1 5 1 

1.3 1 1 1 1 1 5 1 

ด้านวสัดแุละกรรมวิธีการสร้างสี 

1 1 1 1 1 1 5 1 

2 1 1 1 1 1 5 1 

3 1 1 1 1 1 5 1 

4 1 1 1 1 1 5 1 

ด้านรูปแบบเฉดสี 

1 1 1 0 1 1 4 0.8 

2 1 1 1 1 1 5 1 

3 1 1 1 1 0 4 0.8 

รูปแบบเฉดสเีมือเทียบเคียงกบัสไีทยและสีสากล 

1 1 1 0 1 1 4 0.8 

2 1 1 1 1 0 5 1 

3 1 1 1 1 1 5 1 

ด้านการนําไปประยกุต์ใช้ 

1 1 1 1 1 1 5 1 

2 1 1 1 1 1 5 1 

3 1 1 1 1 1 5 1 
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Creative Environmental Friendly Coloration System for Design 

Kanyaporn Kunthonsap1*, KriangsakKhiaomang2*, Kim Sung-hee3* 

 

Abstract 

The purpose of this research is to study from the color wisdom to the color analysis that is 

from eco-friendly materials by using the color wisdom’s principle, and bringing research results into 

application of the product. 

The main study highlights four concepts: (1) Thai colors, color processes from books, 

related documents and community’s sages, have come from the past as a body of knowledge, and it 

is still existing. (2) It becomes environment-friendly by studying the materials used for the creation of 

educational information in respect of the first issue. (3) The experimentis by 

bringingthenaturalmaterial from the above study to create colors in order to find ratios and suitable 

physical manners for uses. (4) Oriented applicationis to bring colors from the experiment to applyfor 

creating the commercial design. 

The result from the study showed that natural materials could promote the folk art that is 

unique. It can be also used to promote and develop products to become beneficial for commercial 

uses and reduce the environmental impact effectively. These are in line with economic developments 

debris and respond to the marketing needs and government’s policies. 

Using natural local materials to adapt creatively is useful for their own eco-friendly materials. 

They can be applied to create colors that reflect the way of life. It is linked to a cultural identity, which 

represents the uniqueness. 

 

Keywords: creative, environmental friendly, coloration system, design 

 

 

 

 
1 Ph.D.Student, Visual Arts and Design, Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha UniversityChonburi, Thailand 

2 Advisor, Assistant Professor, Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University, Chonburi, Thailand 

3Co-Advisor, Professor, Division of Design, Incheon University, South Korea 



562 

Introduction 

The use of natural materials from the community makes arts and crafts have many varied 

and different styles as well as producing processesor resources from the customs, beliefs and ways 

of people’s lives. These makeeach folk art unique (or have an identity) and endemic (or local 

characteristics) different. (Wiboon Lee-Suwan, 2013: 19)In addition, the use of natural materials in 

both forms and structures is appropriateand unique for each Thai local environment, benefits and 

lives.(Department of Agriculture, 2013) The use of natural materials in the regionas an independent 

columnist in each district is to develop by emphasizing on using materials and raw materials in the 

nation. Therefore, natural materials should be promoted and developedin order to use in products for 

the most benefit in line with the development of economy and the needs of the market and 

government’s policies. (SathapornDeeboonmee Na Chum Phae and PichaiSodphiban, 2009: 1). 

At present from the state of social progress in Thai modern,the competitive economic 

growths in both technology and market are impact to the product’s concept associated with the use 

of color in different ways as well as the product creation that was pushed into the urgent path and 

commercial competition. These cause in exchange for the use of chemicals that are dangerous to 

both people and the environment in order to meet the needs of the consequences to the environment 

and themselves. 

Culture as Arts and Crafts, the dominant color, is Thai traditional knowledge of local 

communities. Its reputationthat reflectspeople’s lives is linked to underlie the cultural context with the 

knowledge and wisdom. They are with the history representing ethnic identity. Heritage wisdom from 

the study of color wisdomis found that the natural colorsmixing of natural materials. For instance, light 

yellow is from yellow and white, but the color of wisdom that make a difference out 

From the study data mentioned above, the researchers saw the importance of the color from 

the natural material. It can promote the folk art that is unique and distinctive. In addition, it can be 

promoted and developed in order to use as products for the most benefit of the product in line with 

the development of economies and responses to the marketing demand and government policies. 

Focusing on materials that can be applied to creative colorsreflect the lifestyle of living.It is linked to 

the cultural context and identity that are wisdoms of valuable culturesfrom the past by analyzing the 
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color of the natural material including the application of creative designs that iseco-friendly. It can be 

promotedand reduced the environmental impact effectively. 

 

Objectives: 

1. To study the color wisdoms. 

2. To analyze the character of colors fromthe eco-friendly materials by using the principles 

of color wisdom. 

3. To synthesize of the color wisdoms by analyzing the results of research in order to apply 

for the commercial design. 

 

Scope of Research 

Research papers and related researches are determined in the scoping study by 

researchers into three areas: (1) The scope of the research data of the color wisdom, (2) the scope of 

the color trial and analysis, (3) the scope of the application and (4) the scope of bringing research 

results for uses. The information gained from the study of documents and related researchesis in this 

scoping study, which the researchers combined and reviewed to create tools for research in the 

storage field data. Then, analyzing it is to experiment and find the right ratio in order to guide its 

application and trials. The final process is summarizingthe knowledge and creatingthe original 

designs to become the commercial development. 

 

Results of Research 

1. The color wisdom is the culture and beliefs that are associated with Thai colors. It shows 

the uniqueness of the apparel, food and Thai painting and specific Thai colors’ names. Therefore, 

color is a tool, which people can be applied in everyday life as well as the context of different 

contexts. It represents the identity, knowledge, beliefs, includingthe adoption that are linked to the 

visible color properties.  Bring the color wisdom is the basic knowledge of Thai society that are from 

the importance of local wisdom that are from gathering experiences and knowledge for a long time. It 

have been promoted, supported to know, perceive in the wisdom and represent its local value, which 

may be similar and different in each area. It depends on the geographic and environmental context, 

but has a unique culture and beliefclearly. 



564 

2. For the color analysis and synthesis from the environment-friendly material is from the 

color wisdom in this research, the researcheris regarded to the use of local materials in order to meet 

the economic developmentand respond the marketing needs and the government’s policies 

currently. They promote the use of local materials in the most beneficial development to bring the 

knowledgegained from the study for uses. The process of experimentation is to find the color radio of 

a material nature. The experimental research will bring the natural materialfrom the knowledge of 

wisdom and colorsto apply by using the results of color patterns with Triaxial Blend theory.(Robin 

Hopper, 1984, Page 64-66)  

The creative colored trial from the environmental friendly material 

The experiment is mixed between the sappan treeand jackfruit’s core material in order to 

find colors from natural materials applied in the design of commercial areas by using the triangle 

theory that is called Triaxial Blend. (Robin Hopper, 1984, Page 64-66) Use a mixture between 

sappan tree core and jackfruit core juice by extracting sappan tree juice in ratio of 1: 10 (weight by 

volume), and extracted the jackfruit core juice in ratio of 1: 8 (by weight per volume). Then, all the 

ingredients are mixed with a solution of salt, alum, lime, and ash mortar shells by increasing the 

proportion. 

From the results in the color formulas from Triaxial Blend’s theory, it appears that sappan 

tree and jackfruit core colors featuring red and yellow tones will adhere to solutions containing 

different concentrations of PH away when the volume of the solution has been changed.This 

makecolor models varied; for example, orange, yellow, brown and red hues are different by format 

the color shades on the circuit below: 
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Figure 1. Pattern of colors on the color range, the concentration of PH. 

 

The physical characteristics and color variations caused by the eco-friendly material 

The overall appearances of the color from this environmental friendly material are color 

schemes of arrangement along with a color-changed substance from the folk wisdom. The color 

scheme is a similar concentration of PH, but the color scheme is unique and different in detail along 

with the color material in each region. According to the study of materials and processes to create 

the color wisdom,people in the community have experimented the colors with dyed cotton and silk 

textiles for use in the paint. They found that colors from the sappan tree’s and jackfruit’s core are 

used to dye both types have the density levels of colors in each group. They were browsedfrom the 

long-intensity light color scheme to the overall of intensity – mild colors similar or differentwith the 

unique design of textile products in various formats. 

 

Applications in Design 

For the design applications’ processes,the researcherbrought the analysis to create work 

and graphic products that are from data analysis of the colors. It is needed to determine the right 

color for the graphic design. The result is the color schemes between thesappan tree’s and jackfruit’s 

coresare similar. Both color schemes is mostly warm, especially orange - red color from both trees. 

Theyare the color groupscontrolling the overall color scheme. Their outstanding and unique color 

schemes from natural materials and wisdom aresome warm tones. However, when the colors are 

produced from the natural material, the warm tone will be changed intothe beautifully deep colors. 
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Then, after the color schemes’ processes were completed with a total solution from both trees’ 

cores,they could be compiled to compare the similarities and differences. The color scheme of each 

project is measured to separate for both mild and intense styles, which are close values, but different 

tint between the fresh and pale due to the concentration and density of the PH solution. It can be 

compiled to compare the similarities and differences of the color schemes before groupingcolors. 

We can separate colors into four main groups: orange, brown, yellow and red. When the colors were 

organized in the sort of concentrations of ingredients and the ratio from the experiment, they showed 

that when color groups were arranged, the distance between mild and intensity chases and rams by 

measuring the color from the color measurement and matching colors by the computer program to 

be appropriate for graphic works and beautiful color, including the comparison from the experiment 

and the title of Thai colorsto illustrate the natural colors as Thai cultural identity and to guide the ways 

to use them. Therefore, the way to browse color schemes from light to dark values from the 

concentration of PH and the solution.it is convenient to use and set the color of the CMYK color 

system designed for commercial printing processes. 

 
Figure 2. Colors from sappan tree’s and jackfruit’s core compared with colors from the experiment 

with Thai names and colors 

Conclusion 

Researchers have learned the experimental creation colors from eco-friendly materials that 

have the similar color schemesalong with the process from creating colors in the folk wisdom. It 

shows color systems from natural materials that can break the pattern applied in commercial 

applications. Theycan enhance the development of products that use colors from the experimental 

values,eco-friendly models and graphic applications by using colors between eco-friendly materials 

and categories to be easy to apply to creative many types of printing medias. 

Therefore, creating colors from eco-friendlymaterials can meet the needs to promote and 

develop to use in the most consistent. These are along with the development of 
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economies,marketingneeds and government policies at all sides. Moreover, the experimented color 

from the eco-friendly materials can represent about the culture and beliefs that are related with colors 

that reflect the uniqueness of Thai colors from environmental friendly materials., so it is a tool for use 

in daily life.The identity of each color type is different in nature and cognitive beliefs. 

 
Figure 3. Samples of graphic works from sappan tree’s and jackfruit’s cores 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ (1) ศึกษาถึงภูมิปญญาทางดานสี (2) นําไปสูการวิเคราะหลักษณะสีที่เกิดจาก

วัสดุ ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยอาศัยหลักภูมิปญญาดานสี และ (3) นําผลการวิจัยไปประยุกตใชในงานออกแบบ 

วิธีการศึกษาประเด็นหลัก 4 แนวคิด (1) สีไทย กระบวนการดานสีจากหนังสือ เอกสารที่เก่ียวของและปราชญชุมชน

ซ่ึงเปนองคความรูที่มีอยูมาตั้งแตอดีต (2) เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยศึกษาวัสดุที่นํามาใชในการสรางสีจาก

การศึกษาขอมูลในสวนของประเด็นที่หน่ึง (3) การทดลองโดยเปนการนําวัสดุธรรมชาติจากการศึกษาขางตนมาทํา

การทดลองสรางสีเพื่อหาอัตราสวนและลักษณะกายภาพที่เหมาะสมเพื่อการนําไปใชงาน และ (4) การประยุกตที่

มุงเนนถึงการนําสีที่ไดจากการทดลองมาใชในการสรางสรรคงานออกแบบเชิงพาณิชย 

ผลการศึกษาพบวา ในการสรางสรรคสีจากวัสดุธรรมชาติเปนการสงเสริมเอกลักษณและสามารถลด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองความตองการของ

ตลาดและนโยบายของรัฐการใชวัสดุธรรมชาติในทองถิ่นที่อยูใกลตัวมาดัดแปลงสรางสรรคใหเกิดประโยชนแกตนเอง

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมซ่ึงวัสดุที่สามารถประยุกตสรางสรรคสีที่สะทอนถึงวิถีชีวิตความเปนอยูที่มีความเชื่อมโยงกับ

บริบททางวัฒนธรรมแสดงถึงอัตลักษณ ซ่ึงในภาพรวมลักษณะของสีที่เกิดจากวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมน้ีจะเปน

สีที่มีโทนเรียงตัวกันตามสารเปล่ียนแปลงสีที่ไดมาจากภูมิปญญาทําใหเกิดรูปแบบสีตามคาความเปนกรด-ดาง (pH 

1-14) โดยลักษณะทางกายภาพของสีที่ปรากฏบนเสนดายจะมีลักษณะออนโยนนุมละมุนสบายตาไมฉูดฉาดอยาง

ดังเชนที่ยอมกับสีเคมี โดยลักษณะของเฉดสีมีบุคลิกของความคลาสสิกขลัง ยอนยุค เกา หรูหราตระการตาจาก

ลักษณะเดนของสีธรรมชาติ ลักษณะของสีสะทอนบุคคลิกภาพของคนไทยที่สุภาพออนโยนไดเปนอยางดีถือเปน

เอกลักษณไทย ลักษณะสีที่เกิดบนเสนดายโดยใชวัสดุในทองถิ่นชนิดเดียวสามารถเกิดสีสันไดแตกตางกันซ่ึงยังคง

รูปแบบและเอกลักษณของสีน้ันไดชัดเจน และรูปแบบของงานกราฟกมีสีลักษณะพาสเทลและมีลักษณะสีโทนรอน 
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กลุมโครงสีไดสะดวกซ่ึงมีลักษณะของสีใกลเคียง และสีเอกรงค ซ่ึงเปนการใชสีเพียงสีเดียว แตมีหลาย ๆ นํ้าหนัก ซ่ึง

ไลเรียงจากนํ้าหนักออนไปแก โดยเปนการใชสีแบบดั้งเดิม ภาพจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม   มีลักษณะสีกลมกลืนโดย

ใชสีคูผสมและสีกลมกลืนวรรณะสี สีจากวัสดุจากธรรมชาต ิ

คําสําคัญ : สรางสรรค สีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การออกแบบ 
 

Abstract 

The purposes of this research are (1) to study the color wisdom, (2) to analyze 

characteristics of the color originated from environment-friendly materials based on the 

principle of color wisdom, and (3) to apply the research results to the design 

The main study highlights four concepts: (1) Thai color , color processes from books, 

related documents and community’s sages – traditional body of knowledge which is still 

existing,(2) being environment – friendly by studying the materials used for creating color in 

the study of the first issue,(3) the experiment on using the natural materials from the above 

study to create colors in order to find suitable ratios and physical characteristics for uses, 

and (4) applying the color from the experiment to commercial design. 

The result of this study showed that the colors of natural material were to create 

unique and able to help reduce environmental impact effectively according to the economic 

development of the debris and the needs of the market. Moreover, the state policy supported 

the uses of local natural materials in order to adapt creatively. These could be useful for their 

environmentally friendly materials. They could be applied to create colors that reflected the way 

of life was linked to a cultural identity. The overall appearances of the colors for the material 

that were environmental friendly would be a scheme arranged by color changes from the 

wisdom of many color variations caused by the concentration of PH. (PH 1-13) The physical 

characteristics of the color shown on the thread would be soft, gentle and not so bright as colors 

from chemical dyes. The appearance of the color shade was the retro classic, old magical charm, 

and luxurious from the features of natural colors that reflect the personality of Thai people's 

gentle very well. These were Thai unique styles of colors that were born from the threads by 

using local materials that could have different colors are still unique and clear. The graphic styles 

of colors were pastel, warm, closure and monochrome. Monochrome was a single color, which 
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had many values and tones from the light to the dark. It was Thai traditional colors and painting 

styles that were harmonious by mixing caste and matching colors. Colors from natural materials 

Keywords: creative; environmental-friendly; coloration system; design. 

              

1. บทนํา 

      มนุษยรูจักนําวัตถุดิบหรือวัสดุในทองถิ่นที่อยูใกลตัวมาดัดแปลงสรางสรรคใหเกิดประโยชนแกตนเอง 

ชุมชนที่อยูในสภาพแวดลอมที่มีวัตถุดิบหรือวัสดุใดก็ยอมนําส่ิงที่มีอยู น้ันมาดัดแปลงใชสอยกอนส่ิงอ่ืนๆจึงทําให

วัตถุดิบหรือวัสดุในทองถิ่นมีบทบาทสําคัญตองานศิลปะพื้นบานโดยตรง [1] ซ่ึงการใชวัสดุจากธรรมชาติในทองถิ่นทํา

ใหศิลปหัตถกรรมหลายชนิดมีรูปแบบและลักษณะที่แตกตางกัน รวมทั้งกระบวนการการผลิตหรือแหลงผลิต ตาม

ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และวิถีชีวิตของกลุมชน ทําใหศิลปะพื้นบานมีเอกลักษณ (identity) และลักษณะ

เฉพาะถิ่น (local characteristics) ไมเหมือนกัน [2] ทําใหการเลือกใชวัสดุจากธรรมชาติมีความเหมาะสมเปน

เอกลักษณของแตละทองถิ่นอาศัย มีรูปแบบและโครงสรางที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ประโยชนใชสอย และชีวิต

ความเปนอยูของคนไทยในแตละภูมิภาค [3] ซ่ึงการนําวัสดุจากธรรมชาติที่อยูในทองถิ่นที่เปนเอกลักษณในแตละ

ทองถิ่นมาใชในการพัฒนา ที่เนนการใชวัสดุและวัตถุดิบที่ภายในประเทศ วัสดุจากธรรมชาติจึงที่สมควรสงเสริมและ

พัฒนาเพื่อใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในงานผลิตภัณฑสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองความตองการ

ของตลาดและนโยบายของรัฐ[4] 

      จากความเจริญกาวหนาทางสังคมไทยในปจจุบัน การแขงขันทางเศรษฐกิจเจริญเติบโตทั้งเทคโนโลยีและ

การตลาดมีอิทธิพลตอแนวคิดของผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับการใชสีในรูปแบบตางๆ เชนเดียวกับการสรางผลิตภัณฑก็

ถูกผลักเขาสูวิถีเรงรีบและการแขงขันทางการคาเชนกันถึงกับยอมแลกกับการใชสารเคมี ที่สรางอันตรายทั้งตอคน

และส่ิงแวดลอมเพื่อตอบสนองความตองการที่เกิดผลกระทบตอตนเองและส่ิงแวดลอม 

      วัฒนธรรมที่เปนศิลปหัตถกรรมทางดานสีที่โดดเดนของไทยซ่ึงเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนในทองถิ่น

ตางๆ ที่สะทอนวิถีชีวิตความเปนอยู เชื่อมโยงกันกับบริบททางวัฒนธรรมที่แฝงองคความรูและภูมิปญญา มีเรื่องราว

ทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงอัตลักษณของชาติพันธุ มรดกภูมิปญญา จากการศึกษาภูมิปญญาดานสีทําใหพบวาสีที่

อยูในธรรมชาติที่มีสวนผสมจากวัสดุจากธรรมชาติในทองถิ่น เชน เหลือง ผสม สีขาว เทากับสี เหลืองออน(เหลือง

ขาว) แตสีที่เกิดจากภูมิปญญา น้ันสรางความแตกตางออกไป เหลือง (ขม้ิน) ผสม สีขาว (ปูนเปลือกหอย) ได สีสม

แดง (ปูนแดง) สีสม (ฝาง) ผสมสีขาว (ปูนเปลือกหอย) ไดสีมวง [5] ซ่ึงสวนผสมมาจากวัสดุจากธรรมชาต ิ 

      จากการศึกษาขอมูลดังที่กลาวมาขางตนจึงทําใหผูวิจัยเห็นถึงการใหความสําคัญตอสีที่มาจากวัสดุ

ธรรมชาติที่สามารถสงเสริมความเปนศิลปะพืน้บานที่มีเอกลักษณและลักษณะเฉพาะถิ่นสามารถสงเสริมและพัฒนา

เพื่อใชในงานผลิตภัณฑใหเกิดประโยชนสูงสุดสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองความตองการของ

ตลาดและนโยบายของรัฐ ซ่ึงในการใหความสําคัญกับวัสดุที่สามารถประยุกตสรางสรรคสีที่สะทอนถึงวิถีชีวิตความ

เปนอยูที่มีความเชื่อมโยงกับบริบททางวัฒนธรรมแสดงถึงอัตลักษณทางภูมิปญญาของวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาแก

การศึกษาและอนุรักษโดยการวิเคราะหลักษณะสีที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งการประยุกตสรางสรรคงาน

ออกแบบที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมสงเสริมเอกลักษณและสามารถลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค  

      1. ศึกษาภูมิปญญาทางดานสีไทย 

      2. วิเคราะหลักษณะสีที่เกิดจากวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยอาศัยภูมิปญญาดานสี 

  3. สังเคราะหภูมิปญญาทางดานสีที่เกิดจากการวิเคราะหโดยนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในงานออกแบบ  
 

3. สมมติฐาน  

      การสรางสรรคสีและจากการทดสอบลักษณะสีที่เกิดจากวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยอาศัยภูมิปญญา

ดานสี สามารถประยุกตใชในงานออกแบบและสงเสริมภูมิปญญาในการใชสีใหเปนเอกลักษณ รวมทั้งนําไปสูการ

สรางสรรคออกแบบได 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

      ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการวิจัยตามวัตถุประสงคโดยศึกษาขอมูลดานจากปราชญชาวบานและผูเชี่ยวชาญ

ที่เก่ียวของโดยสรางกรอบแนวคิดดังน้ี 

      1. ศึกษาขอมูลดานสีจากเอกสารหนังสือที่เก่ียวของและการศึกษาจากปราชญชาวบานซ่ึงเปนองคความรู

ที่มีมาตั้งแตอดีต รวมทั้งขอมูลกระบวนการดานสีที่มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชพัฒนาในปจจุบันจากงานวิจัยที่

เก่ียวของสีจากธรรมชาติซ่ึงเปนองคความรูที่โดยผูวิจัยไดเลือกประเด็นวัสดุที่สรางสีที่ใชยอมผา อาหาร และ

จิตรกรรมไทย 

      2. นําขอมูลจากการศึกษาโดยผูวิจัยเลือกประเด็นหลัก 4 แนวทาง (1) สีไทย กระบวนการดานสีจาก

หนังสือ เอกสารที่เก่ียวของและปราชญชุมชนซ่ึงเปนองคความรูที่มีอยูตั้งแตอดีต (2) เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดย

ศึกษาวัสดุที่นํามาใชในการสรางสีจากการศึกษาขอมูลในสวนของประเด็นที่หน่ึง (3) การทดลองนําวัสดุธรรมชาติ

จากการศึกษาขางตนมาทําการทดลองสรางสีเพื่อหาอัตราสวนและลักษณะกายภาพที่เหมาะสมเพื่อการนําไปใชงาน 

(4) การประยุกต ที่มุงเนนถึงการนําสีที่ไดจากการทดลองมาประยุกตใชในการสรางสรรคงานออกแบบ  

      3. การทดลอง ผูวิจัยนําผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลมาทําการทดลองและนําแนวคิดจากภูมิปญญาใน

ทองถิ่นมาทดลองดังน้ี (1) วิเคราะหหาอัตราสวนที่เหมาะสมของสีที่มาจากวัสดุธรรมชาติ (2) วิเคราะหหาลักษณะ

ทางกายภาพของสีในแตละสีที่ไดจากสีธรรมชาต ิ(3) จัดกลุมระบบสีใหเปนหมวดหมูเพื่อใหงายในการนําไปประยุกต

ในงานออกแบบ 

      4. การประยุกตเพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑและการออกแบบงานกราฟก โดยใน

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกําหนดขอบเขตในงานวิจัยที่ชัดเจน

โดยผูวิจัยไดแบงขอบเขตออกเปน4 ดาน คือ (1) ขอบเขตการวิจัยทางขอมูลภูมิปญญาทางดานสี (2) ขอบเขตการ

ทดลองและการวิเคราะหสี (3) ขอบเขต ทางดานการประยุกต (4) ขอบเขตดานการนําผลการวิจัยไปใชในงาน

ออกแบบและสงเสริมภูมิปญญาในการใชสีใหเปนเอกลักษณ รวมทั้งนําไปสูการสรางสรรคออกแบบได 
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รูปท่ี 1 แผนผังแสดงขอบเขตในการวิจัย 

5. ขอบเขตของการวิจัย 

  ขอบเขตการศึกษาขอมูลทางดานสีจากเอกสารหนังสือที่เก่ียวของและการศึกษาจากปราชญชาวบาน 

การศึกษาขอมูลที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลสีของไทยดานวัฒนธรรมและความเชื่อดานสีของไทย โดยแบงการศึกษา

ขอมูล ประกอบดวยวัฒนธรรมคติความเชื่อเรื่องสีเครื่องนุงหมในไทย สีกับอาหารของไทย อาหารในวัฒนธรมความ

เชื่อไทยละสีไทยในงานจิตรกรรม การศึกษาขอมูลที่ 2 เปนการศึกษาขอมูลดานสีจากปราชญชาวบานและ

ผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปนองคความรูของภูมิปญญาพื้นบานและความรูทางดานสีประกอบดวย สี วัสดุ และ วิธีการ

การศึกษาขอมูลที่ 3 เปนการศึกษาขอมูลวัสดุที่ทําใหเกิดสีและวิเคราะหวัสดุธรรมชาติจากภูมิปญญาพื้นบานและ

การศึกษาความรูทางดานสีโดยแบงตามประเภทของวัสด ุคือ พืช สัตว และแรธาตุ 

ตัวแปรที่ศึกษา คือ วัสดุธรรมชาติ ประกอบดวย ฝาง กระเจ๊ียบ ครั่ง ขม้ิน แกนขนุน หูกวาง เพกา อัญชัน 

ขี้เถาไมมะขาม ปูนเปลือกหอยแครงเผา เกลืองแกง สารสม และมะนาว 
 

6. ผลการวิจัย  

      1. สรุปภูมิปญญาทางดานสี เปนวัฒนธรรมและความเชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับสีไทยสะทอนความสัมพันธ 

วัฒนธรรมและความเชื่อ แสดงถึงเอกลักษณที่อยูในเครื่องแตงกาย อาหาร และจิตรกรรมสีของไทยและชื่อเรียกสี

ตางๆ ของไทยเฉพาะสีจึงเปนเครื่องมือที่มนุษยสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนอยางดีจากบริบท

ที่ตางกันแสดงใหเห็นถึงความเปน           อัตลักษณ องคความรู ความเชื่อ รวมทั้งในการนํามาใชซ่ึงมีความ

เชื่อมโยงของสีทีม่องเห็นเหมือนคลายและแตกตางกันในแตละทองที่ขึ้นอยูกับความเปนมาทางภูมิศาสตรและบริบท

ของสภาพส่ิงแวดลอมแตมีเอกลักษณสะทอนถึงวัฒนธรรมและความเชื่ออยางชัดเจน  

      2. สรุปการวิเคราะหและสังเคราะหสีที่เกิดจากวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย

คํานึงถึงการใชวัสดุในทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองความตองการของตลาดและ

นโยบายของรัฐในปจจุบันที่สงเสริมในการใชวัสดุในทองถิ่นในการพัฒนางานใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับขั้นตอน 
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การทดลองเพื่อการหาอัตราสวนของสีจากวัสดุธรรมชาติจะเปนการนําขอมูลวัสดุจากธรรมชาติที่เกิดจากองคความรู 

จากภูมิปญญาชาวบานมาประยุกตใช โดยใชทฤษฎีสามเหล่ียมดานเทา(Triaxial Blend) [6] โดยแสดงดังน้ี 

 
รูปท่ี 2 แผนผังสีจากวัสดุโดยการหาสวนผสม(ซาย)และแผนผังการใชทฤษฎีสามเหล่ียมดานเทาในการทดลอง(ขวา) 

 

  3. การทดลองสรางสรรคสีจากวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

การทดลองผสมวัสดุแกนฝางและแกนขนุน เพื่อหาสีจากวัสดุจากธรรมชาตินําไปประยุกตในออกแบบดาน

ตางๆ โดยใชทฤษฎีสามเหล่ียมดานเทาใชสวนผสมนํ้าแกนฝางแกนขนุนโดยสกัดนํ้าแกนฝางในอัตราสวน1:10 (โดย

นํ้าหนักตอปริมาตร)การสกัดนํ้าแกนขนุนในอัตราสวน 1:8 (โดยนํ้าหนักตอปริมาตร) นําสวนผสมทั้งหมดมาผสมกับ

สารละลายคือขี้เถา ปูนเปลือกหอย เกลือแกง สารสม และมะนาว ตามลําดับจนกลายเปนเน้ือเดียวกันโดยเพิ่ม

ปริมาณสัดสวน ซ่ึงในการทดลองผูวิจัย ไดเลือกจุดของการทดลองที่ 5, 8, 9, 12, 13 และ14 เทาน้ัน เน่ืองจากเปน

จุดของสูตรทฤษฎีสามเหล่ียมดานเทามีการใชของสวนผสมของวัสดุ 3 ชนิด ในการหาคาเฉดสี ซ่ึงจุดที่1, 2, 3, 4, 6, 

7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 และ21 ไมมีสวนของการใชสวนผสมของวัสดุ 3 ชนิด โดยในการทดลองดัง

ตารางที ่1 ถึงตารางที ่5 
 

ตารางท่ี 1 แสดงคาสีชุดที่ 1 ขี้เถา ฝาง แกนขนุน ที่นํามาผสมในอัตราสัดสวน 100 เปอรเซ็นต 

ตําแหนง ลักษณะส ี อัตราสดัสวนขี้เถา 
อัตราสดัสวนแกน

ฝาง 

อัตราสดัสวนแกน

ขนุน 
คาสี(L*a*b*) คาสี(CMYK) 

5 
สีครีม 

60 20 20 L87 a 3 b8 C10M13Y18K0 

8 
สีครีม 

40 40 20 L85 a 5 b11 C10M16Y23K0 

9 
สีครีม 

40 20 40 L85 a 5 b11 C9M16Y22K0 

12 
สีครีม 

20 60 20 L83 a 5 b11 C12M18Y25K0 

13 
สีครีม 

20 40 40 L83 a 5 b14 C11M18Y27K0 
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ตําแหนง ลักษณะส ี อัตราสดัสวนขี้เถา 
อัตราสดัสวนแกน

ฝาง 

อัตราสดัสวนแกน

ขนุน 
คาสี(L*a*b*) คาสี(CMYK) 

14 
สีครีม 

20 20 60 L83 a 6 b14 C11M19Y28K0 

จากตารางผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหล่ียมดานเทา ในการทดลองน้ีปรากฏวา สีแกนฝาง 

แกนขนุน ซ่ึงมีลักษณะโทนสี เปน สีแดง สีเหลือง เม่ือทําการเปล่ียนแปลงปริมาณของสารละลาย พบวา ลักษณะสี

ของแกนฝางแกนขนุนสีจะเปนไปตามสารละลายที่มีคาความเปน กรด-ดาง ของ pH แตกตางกันออกไปโดยเม่ือคา

ความเปนกรด-ดางของ pH มีคาความเปนดาง (13-14) จากขี้เถาเฉดสีของสีแกนฝางและสีแกนขนุนมีสีครีม นํ้าตาล 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาสีชุดที่ 2 ปูนเปลือกหอย ฝาง แกนขนุน ที่นํามาผสมในอัตราสัดสวน100เปอรเซ็นต 

ตําแหนง ลักษณะส ี
อัตราสดัสวนปูน

เปลือกหอย 

อัตราสดัสวนแกน

ฝาง 

อัตราสดัสวน

แกนขนุน 
คาสี(L*a*b*) คาสี(CMYK) 

5   สีสม 60 20 20 L57 a 21 b21 C27M55Y60K6 

8 
 สีสม-แดง 

40 40 20 L48 a 22 b11 C34M64Y58K14 

9 
 สีสมออน 

40 20 40 L62 a 18 b21 C25M48Y56K3 

12 
 สีแดง 

20 60 20 L43 a 25 b11 C36M70Y58K20 

13 
 สีแดง 

20 40 40 L44 a 23 b13 C36M68Y60K20 

14 
 สีแดง 

20 20 60 L46 a 23 b14 C35M66Y60K17 

จากตารางผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหล่ียมดานเทา ในการทดลองน้ีปรากฏวา สีแกนฝาง

สีแกนขนุน ซ่ึงมีลักษณะโทนสีเปน สีแดง สีเหลือง เม่ือทําการเปล่ียนแปลงปริมาณของสารละลายพบวาลักษณะสี

ของแกนฝางแกนขนุนสีจะเปนไปตามสารละลายที่มีคาความเปนกรด-ดางของ pH แตกตางกันออกไปโดยเม่ือคา

ความเปนกรด-ดางของ pH มีคาความเปนดาง (9-12) จากเปลือกหอยแครงเผาเฉดสีของสีแกนฝางสีแกนขนุนมี

นํ้าตาล 
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ตารางท่ี 3 แสดงคาสีชุดที่ 3 เกลือแกง ฝาง แกนขนุน ที่นํามาผสมในอัตราสัดสวน 100 เปอรเซ็นต 

ตําแหนง ลักษณะส ี
อัตราสดัสวนเกลือ

แกง 

อัตราสดัสวนแกน

ฝาง 

อัตราสดัสวนแกน

ขนุน 
คาสี(L*a*b*) คาสี(CMYK) 

5  สีชมพู 60 20 20 L59a23b7 C30M57Y41K0 

8  สีชมพู-มวง 40 40 20 L53a23b2 C35M61Y39K5 

9 สีสมชมพู 40 20 40 L58a23b16 C26M56Y52K4 

12 
สีชมพู-มวง 

20 60 20 L51a24b2 C36M64Y40K7 

13 สีชมพู-สม 20 40 40 L54a24 b12 C30M60Y50K6 

14  สีสม 20 20 60 L462a23b25 C23M53Y60K0 

จากตารางผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหล่ียมดานเทาในการทดลองน้ีปรากฏวาสีแกนฝาง สี

แกนขนุน ซ่ึงมีลักษณะโทนสีเปน สีแดง สีเหลือง เม่ือทําการเปล่ียนแปลงปริมาณของสารละลาย พบวาลักษณะสี

ของแกนฝางแกนขนุนสีจะเปนไปตามสารละลายที่มีคาความเปนกรด-ดาง ของ pH แตกตางกันออกไปโดยเม่ือคา

ความเปนกรด-ดาง pH มีคาความเปนกลาง(7-9) จากเกลือแกงเฉดสีของสีแกนฝาง สีแกนขนุนมีสีสมและชมพูมวง 

ตารางท่ี 4 แสดงคาสีชุดที่ 4 สารสม ฝาง แกนขนุนที่นํามาผสมในอัตราสัดสวน 100เปอรเซ็นต 

ตําแหนง ลักษณะส ี
อัตราสดัสวน

สารสม 

อัตราสดัสวนแกน

ฝาง 

อัตราสดัสวนแกน

ขนุน 
คาสี(L*a*b*) คาสี(CMYK) 

5 สีสม 60 20 20 L64 a 28 b24 C17M54Y55K0 

8 
สีสม 

40 40 20 L52 a 36 b20 C23M72Y60K0 

9 สีสม 40 20 40 L59 a 32 b31 C17M62Y67K2 

12 
สีสม-แดง 

20 60 20 L44 a 41 b12 C28M83Y56K12 
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ตําแหนง ลักษณะส ี
อัตราสดัสวน

สารสม 

อัตราสดัสวนแกน

ฝาง 

อัตราสดัสวนแกน

ขนุน 
คาสี(L*a*b*) คาสี(CMYK) 

13 
สีสม-แดง 

20 40 40 L49 a 40 b16 C24M77Y57K7 

14 สีสม 20 20 60 L58 a 32 b30 C18M63Y68K3 

จากตารางผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหล่ียมดานเทาในการทดลองน้ีปรากฏวาสีแกนฝางสี

แกนขนุน ซ่ึงมีลักษณะโทนสี เปน สีแดง สีเหลือง เม่ือทําการเปล่ียนแปลงปริมาณของสารละลาย พบวาลักษณะสี

ของแกนฝาง แกนขนุนสีจะเปนไปตามสารละลายที่มีคาความเปนกรด-ดางของ pH แตกตางกันออกไปโดยเม่ือคา

ความเปนกรด-ดางของ pH มีคาความเปนกรด (3-5) จากสารสมเฉดสีของสีแกนฝางและสีแกนขนุนมีสม สีแดง 

ตารางท่ี 5 แสดงคาสีชุดที่ 4 มะนาวฝาง แกนขนุน ที่นํามาผสมในอัตราสัดสวน100เปอรเซ็นต 

ตําแหนง ลักษณะส ี
อัตราสดัสวน

มะนาว 

อัตราสดัสวนแกน

ฝาง 

อัตราสดัสวนแกน

ขนุน 
คาสี(L*a*b*) คาสี(CMYK) 

5 
 สีเหลือง 

60 20 20 L81 a 6 b38 C10M22Y57K0 

8 
 สีเหลืองสม 

40 40 20 L72 a 14 b38 C15M36Y65K0 

9 
สีเหลือง-สม 

40 20 40 L74 a 12 b38 C15M33Y64K0 

12  สีสมออน 20 60 20 L58 a 24 b21 C24M56Y58K4 

13 
 สีสมออน 

20 40 40 L61 a 21 b26 C23M51Y62K3 

14 
 สีสม 

20 20 60 L64 a 18 b32 C21M46Y67K2 

 จากตารางผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหล่ียมดานเทา ในการทดลองน้ีปรากฏวาสีแกนฝาง สี

แกนขนุนซ่ึงมีลักษณะโทนสี เปน สีแดง สีเหลือง เม่ือทําการเปล่ียนแปลงปริมาณของสารละลาย พบวาลักษณะสี

ของแกนฝาง แกนขนุนสีจะเปนไปตามสารละลายที่มีคาความเปนกรด-ดางของ pH แตกตางกันออกไปโดยเม่ือคา

ความเปนกรด-ดางของ pH มีความเปนกรดกรด (1-2) จากสารสมเฉดสีของสีแกนฝางและสีแกนขนุนมีสม สีเหลือง   

สรุปผลการทดลองจากตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 5 พบวาสีรูปแบบสีที่หลากหลายตามเฉดสีตางกันโดย

สามารถแบงรูปแบบเฉดสีโดยรูปแบบเฉดสีที่ไดจากการทดลองเม่ือนํามาเรียงตามระดับวงจรสีตามโครงสี โดย
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กําหนดใหวงสีที่ 1 สีที่มีการเจือปนของคาความเปนกรด-ดาง (pH) โดยอยูในระดับ 13-14 วงสีที่ 2 สีที่มีการเจือปน

ของคาความเปนกรด-ดาง (pH) โดยอยูในระดับ 11-12 วงสีที่ 3 สีที่มีการเจือปนคาความเปนกรด-ดาง (pH) โดยอยู

ในระดับ 6-7 วงสีที่ 4 สีที่มีการเจือปนคาความเปนกรด-ดาง (pH) โดยอยูในระดับ 3-4 วงสีที่ 5 สีที่มีการเจือปนคา

ความเปนกรด-ดาง (pH) โดยอยูในระดับ 1-2 

  
รูปท่ี 4  รูปแบบระบบโครงสีไดตามระดับวงจรสีของ pH (ซาย) และแสดงเฉดสีของวงจรสีคาความเขมขนpH (ขวา) 
 

 4. ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบสีที่เกิดจากวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ภาพรวมลักษณะของสีที่เกิดจากวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมน้ีจะเป นสีที่มีโทนเรียงตัวกันตามสาร

เปล่ียนแปลงสีโดยจะเปนสารที่ไดมากจากภูมิปญญาพื้นบานทางเครื่องแตงกาย อาหาร และดานจิตรกรรม ซ่ึงในการ

สรางสีในภูมิปญญาชาวบาน           สวนรูปแบบสีจะมีเอกลักษณแตกตางกัน โดยสีที่ไดจากการทดสอบยอมไหม

เพื่อใชในงานผลิตภัณฑส่ิงทอ พบวา สีที่ไดจากแกนฝางและแกนขนุนประกอบดวย ขี้เถาไมมะขามกับฝางและแกน

ขนุนจุดที่ 12, 13, 14 ปูนเปลือกหอยแครงเผากับฝางและแกนขนุนจุดที่ 8, 9, 13 เกลือแกงกับฝางและแกนขนุนจุด

ที่ 12, 13, 14 สารสมกับฝางและแกนขนุนจุดที่ 8, 9, 13 นํ้ามะนาวกับฝางและแกนขนุนจุดที่ 8, 9, 13 เม่ือใชใน

การยอมฝายและไหมมีระดับความเขมขนของสีในแตละกลุมโครงสีโดยรวมสีที่มีความเขม-ออนใกล ความสดใสหรื

อหมนหมองโดยมีเอกลักษณเหมาะสมกับการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอในรปูแบบตางๆ 

รูปท่ี 6 สี ฝางแกนขนุนยอมกับ ไหมเพื่อใชในงานผลิตภัณฑส่ิงทอ 
 

 5. การประยุกตใชในงานออกแบบ 

      การประยุกตใชในงานออกแบบผูวิจัยนําผลงานวิจัยที่ไดไปสรางสรรคผลงานผลิตภัณฑและงานกราฟก 

จากผลการวิเคราะหพบวาโครงสีของแกนฝางและแกนขนุนมีสีที่ปรากฏเปนสีโทนรอนโดยสวนมากโดยเฉพาะสีสม-สี

แดงสีที่เปนกล ุมสีที่ควบคุมโครงสีโดยรวมและเปนเอกลักษณโดดเดนของสีที่มาจากวัสดุจากธรรมชาติมีความ

สวยงาม ดูหนักแนน ซ่ึงความแตกตางของโครงสีที่มีความเข ม-ออนใกลเคียงกันจะตางกันที่ความสดใสหรือ

หมนหมองมาจากคาความเปนกรด-ดาง (pH) ที่ตางกันซ่ึงโครงสีซ่ึงสามารถแยกกลุมสีออกเปน 5 กล ุมหลัก คือ สีสม 

นํ้าตาล เหลือง ชมพูมวงและแดง เม่ือเรียงสีในแตละกลุมแลวเกิดระยะความเขมออนไลเรียงกันและทําการวัดคาสี
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จากเครื่องวัดคาสี (Color Meter Hunter Lab) รวมทั้งปรับคาสีใหเหมาะสมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อให

เหมาะสมกับการนํามาใชงานกราฟกเพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชของแตละกลุมสีเพื่อสะดวกในการนําไปใชพรอม

ตั้งคาสีในระบบสีแบบ CMYK เพื่อใชในงานออกแบบส่ิงพิมพ โดยสีที่ไดจากการทดลองเม่ือเทียบกับชื่อและสีไทยเพื่อ

แสดงใหเห็นลักษณะของสีที่ปรากฏรูปแบบเฉดสีไทยตามลักษณะไทย[7][8]และสากล[9]พบวารูปแบบสีไทย

ประกอบไปดวยเล่ือมพราย ฝาง หมอก ดินแดงตัด เมฆสนทยา ทองแดง หมากสุก หงชาด แดงตัดดิน นํ้าผ้ึง หมอ

ใหม ชางเผือก มวงชาด มวงตอง และรูปแบบสีสากลประกอบไปดวย Brick, Cherry, Rosy own, Dark salmon, 

Coconut, Peru, Sepia, Bone, Dark orange, Sandy brown, Bisque, Coral, Wild Ginger, Rosewood, 

Firebric  

 

6. อภิปราย 

การเรียนรูกระบวนการทดลองสรางสรรคสีจากวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจะเปนสีที่มีรูปแบบสีที่แสดง

ใหเห็นถึงระบบสีจากวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถแบงรูปแบบการนําไปประยุกตใชในงานออกแบบในงานผลิตภัณฑ

เปนการเพิ่มศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชสีที่ไดจากการทดลองใหมีมูลคาและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและ

รูปแบบการประยุกตใชในงานกราฟกโดยนําระบบสีที่เกิดจากวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเปนหมวดหมูใหงายตอ

การนํามาประยุกตในงานออกแบบสรางสรรคส่ือส่ิงพิมพ  

 

7. สรุปผล 

การสรางสรรคสีจากวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมสามารถตอบสนองตามความตองการในการสงเสริมและ

พัฒนาเพื่อใชในงานใหเกิดประโยชนสูงสุดซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองความตองการของ

ตลาดและนโยบายของรัฐอยางอยางรอบดานโดยสีที่ไดจากทดลองสามารถส่ือถึงวัฒนธรรมและความเชื่อที่มีความ

เชื่อมโยงกับสีที่สะทอนความปนเอกลักษณเฉพาะของไทย สีซ่ึงตรงกับแนวคิดที่แสดงถึงภูมิปญญาที่แสดงใหเห็น

ถึงอัตลักษณที่โดดเดน เฉดสีที่สดใสที่เกิดเปนความสวยงามสรางคุณคาใหแกงานผลิตภัณฑซ่ึงสามารถสงเสริมศิลป

วัฒนธธรมไดชัดเจน[10]จากวัสดุที่ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจึงเปนเครื่องมือที่สามารถนําไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได มีความเปนอัตลักษณในแตละประเภทแตกตางกันของสีในธรรมชาติและองคความรูมีความเชื่อ

สามารถนําไปใชในการสนับสนุนการสรางสรรคทางดานงานออกแบบและกราฟกตอไป ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐาน

ในงานวิจัยในการสรางสรรคสีและจากการทดสอบลักษณะสีที่เกิดจากวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยอาศัยภูมิ

ปญญาดานสีสามารถประยุกตใชในงานออกแบบและสงเสริมภูมิปญญาในการใชสีใหเปนเอกลักษณรวมทั้งนําไปสู

การสรางสรรคออกแบบได 
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การสรางสรรคสีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประยุกตสูการออกแบบ 

Creative Environmental Friendly Coloration System for Design 

กันยาพร  กุณฑลเสพย 1*, เกรียงศักด์ิ  เขียวมั่ง 2*,  ซังฮี คิม3* 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาถึงภูมิปญญาทางดานสีนําไปสูวิเคราะหลักษณะสีที่เกิด

จากวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยอาศัยหลักภูมิปญญาดานสีและการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช

ในงานผลิตภัณฑ 

 วิธีการศึกษาประเด็นหลัก 4 แนวคิด (1) สีไทย กระบวนการดานสีจากหนังสือ เอกสารที่

เกี่ยวของและปราชญชุมชนซึ่งเปนองคความรูที่มีมาต้ังแตอดีตซึ่งเปนองคความรูที่มีอยู (2) เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม โดยศึกษาวัสดุที่นํามาใชในการสรางสีจากการศึกษาขอมูลในสวนของประเด็นที่หน่ึง 

(3) การทดลองโดยเปนการนําวัสดุธรรมชาติจากการศึกษาขางตนมาทําการทดลองสรางสีเพื่อหา

อัตราสวนและลักษณะกายภาพที่เหมาะสมเพื่อการนําไปใชงาน(4) การประยุกต ที่มุงเนนถึงการนําสทีี่

ไดจากการทดลองมาประยุกตใชในการสรางสรรคงานออกแบบเชิงพาณิชย 

 ผลการศึกษาพบวาวัสดุธรรมชาติสามารถสงเสริมความเปนศิลปะพื้นบานที่มีเอกลักษณและ

ลักษณะเฉพาะถ่ิน ยังสามารถสงเสริมและพัฒนาเพื่อใชในงานผลิตภัณฑใหเกิดประโยชนสูงสุดในงาน

ผลิตภัณฑ ในการสรางสรรคเชิงพาณิชยและสงเสริมเอกลักษณและสามารถลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาเศษฐกิจและตอบสนองความตองการของ

ตลาดและนโยบายของรัฐ โดยการใชวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินที่อยูใกลตัวมาดัดแปลงสรางสรรคใหเกิด

ประโยชนแกตนเองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งวัสดุที่สามารถประยุกตสรางสรรคสีที่สะทอนถึงวิถีชีวิต

ความเปนอยูที่มีความเช่ือมโยงกับบริบททางวัฒนธรรมแสดงถึงอัตลักษณ 

 

คําสําคัญ : สรางสรรค สีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การออกแบบ 

Keywords: creative, environmental friendly, coloration system, design 

 
1 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ประเทศไทย
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study from the color wisdom to the color 

analysis that is from eco-friendly materials by using the color wisdom’s principle, and 

bringing research results into application of the product.  

The main study highlights four concepts: (1) Thai colors, color processes from 

books, related documents and community’s sages, have come from the past as a 

body of knowledge, and it is still existing. (2) It becomes environment-friendly by 

studying the materials used for the creation of educational information in respect of 

the first issue. (3) The experiment is by bringing the natural material from the above 

study to create colors in order to find ratios and suitable physical manners for uses. 

(4) Oriented application is to bring colors from the experiment to apply for creating 

the commercial design. 

The result from the study showed that natural materials could promote the 

folk art that is unique. It can be also used to promote and develop products to 

become beneficial for commercial uses and reduce the environmental impact 

effectively. These are in line with economic developments debris and respond to the 

marketing needs and government’s policies.Using natural local materials to adapt 

creatively is useful for their own eco-friendly materials. They can be applied to 

create colors that reflect the way of life. It is linked to a cultural identity, which 

represents the uniqueness. 

 

บทนํา 

มนุษยรูจักนําเอาวัตถุดิบหรือวัสดุในทองถ่ินที่อยูใกลตัวมาดัดแปลงสรางสรรคใหเกิด

ประโยชนแกตนเอง ชุมชนทีอ่ยูในสภาพแวดลอมที่มีวัตถุดิบหรือวัสดุใดก็ยอมนําเอาสิ่งที่มีอยูน้ันมา

ดัดแปลงใชสอยกอนสิ่งอื่นๆจึงทําใหวัตถุดิบหรือวัสดุในทองถ่ินมีบทบาทสําคัญตองานศิลปะพื้นบาน
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โดยตรง (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2552) ซึ่งการใชวัสดุจากธรรมชาติในทองถ่ินทําใหศิลปหัตถกรรมหลาย

ชนิดมีรูปแบบและลักษณะที่แตกตางกันรวมทั้ งกระบวนการการผลิตหรือแหลงผลิต  ตาม

ขนบธรรมเนียม ความเช่ือ และวิถีชีวิตของกลุมชน ทําใหศิลปะพื้นบานมีเอกลักษณ(identity) และ

ลักษณะเฉพาะถ่ิน (local characteristics) ไมเหมือนกัน (วิบูลย  ลี้สุวรรณ,2556,:19) ทําใหการ

เลือกใชวัสดุจากธรรมชาติมีความเหมาะสมเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ินอาศัย มีรูปแบบและ

โครงสรางที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ประโยชนใชสอย และชีวิตความเปนอยูของคนไทยในแตละ

ภูมิภาค (กรมสงเสริมการเกษตร,2556)  ซึ่งการนําวัสดุจากธรรมชาติที่อยูในทองถ่ินทีเ่ปนเอกลัษณใน

แตละทองถ่ินมาใชในการพัฒนา ที่เนนการใชวัสดุและวัตถุดิบที่ภายในประเทศ วัสดุจากธรรมชาติจึง

เปนที่สมควรสงเสริมและพัฒนาเพื่อใชในงานผลิตภัณฑใหเกิดประโยชนสูงสุดในงานผลิตภัณฑ

สอดคลองกับการพัฒนาเศษฐกิจและตอบสนองความตองการของตลาดและนโยบายของรัฐ (สถาพร 

ดีบุญมี ณ ชุมแพ และพิชัย สดภิบาล, 2552, :1) 

จากสภาวะความเจริญกาวหนาทางสังคมไทยในปจจุบัน การแขงขันทางเศรษฐกิจ

เจริญเติบโตทั้งเทคโนโลยีและการตลาดมีอิทธิพลตอแนวคิดของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการใชสีใน

รูปแบบตางๆ เชนเดียวกับการสรางผลิตภัณฑก็ถูกผลักเขาสูวิถีเรงรีบและการแขงขันทางการคา

เชนกันถึงกับยอมแลกกับการใชสารเคมี ที่สรางอันตรายทั้งตอคนและสิ่งแวดลอมเพื่อตอบสนองความ

ตองการที่เกิดผลกระทบตอตนเองและสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรมที่เปนศิลปหัตถกรรมทางดานสีที่โดดเดนของไทยซึ่งเปนภูมิปญญาด้ังเดิมของ

ชุมชนในทองถ่ินตางๆ ซึ่งมีความโดดเดนที่สะทอนวิถีชีวิตความเปนอยูมีความเช่ือมโยงกันกับบริบท

ทางวัฒนธรรมที่แฝงองคความรูและภูมิปญญามีเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงอัตลักษณของ

ชาติพันธุ มรดกภูมิปญญาจากการศึกษาภูมิปญญาดานสีทําใหพบวาสีที่อยูในธรรมชาติที่มีสวนผสม

จากวัสดุจากธรรมชาติในทองถ่ิน เชน เหลือง ผสม สีขาว เทากับสี เหลืองออน(เหลืองขาว) แตสีที่เกิด

จากภูมิปญญา น้ันสรางความแตกตางออกไป เหลือง(ขมิ้น) ผสม สีขาว (ปูนเปลือกหอย) ได สีสมแดง 

(ปูนแดง), สีสม (ฝาง) ผสมสีขาว (ปูนเปลือกหอย) ไดสีมวง (ยุวดี ทองออน,2558) ซึ่งสวนผสมมาจาก

วัสดุจากธรรมชาติ  

จากการศึกษาขอมูลดังที่กลาวมาขางตนจึงทําใหผูวิจัยเห็นถึงการใหความสําคัญตอสีที่มาจาก

วัสดุธรรมชาติที่สามารถสงเสริมความเปนศิลปะพื้นบานที่มีเอกลักษณและลักษณะเฉพาะถ่ิน ยัง

สามารถสงเสริมและพัฒนาเพื่อใชในงานผลิตภัณฑใหเกิดประโยชนสูงสุดในงานผลิตภัณฑสอดคลอง
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กับการพัฒนาเศษฐกิจและตอบสนองความตองการของตลาดและนโยบายของรัฐ ซึ่งในการให

ความสําคัญกับวัสดุที่สามารถประยุกตสรางสรรคสีที่สะทอนถึงวิถีชีวิตความเปนอยูที่มีความเช่ือมโยง

กับบริบททางวัฒนธรรมแสดงถึงอัตลักษณทางภูมิปญญาของวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาแกการศึกษาและ

อนุรักษไว โดยการวิเคราะหลักษณะสีที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติรวมทั้งการประยุกตสรางสรรคงาน

ออกแบบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสงเสริมเอกลักษณและสามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาภูมิปญญาทางดานสี 

2. วิเคราะหลักษณะสีที่เกิดจากวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยอาศัยหลักภูมิปญญาดานส ี

3. สังเคราะหภูมิปญญาทางดานสีที่เกิดจากการวิเคราะหโดยนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใน

งานออกแบบ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการวิจัยตามกรอบของวัตถุประสงคโดยศึกษาขอมูลดานจากปราชญ

ชาวบานและผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของโดยสรางกรอบแนวคิดดังน้ี 

1. ศึกษาขอมูลการดานสีจากเอกสารหนังสือที่เกี่ยวของและการศึกษาจากปราชญชาวบานซึ่ง

เปนองคความรูที่มีมาต้ังแตอดีตรวมทั้งขอมูลกระบวนการดานสีที่มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชพัฒนา

ในปจจุบันจากงานวิจัยที่เกี่ยวของสีจากธรรมชาติซึ่งเปนองคความรูที่โดยผูวิจัยไดเลือกประเด็นวัสดุที่

สรางสีที่ใชยอมผา, อาหาร และ จิตรกรรมไทย 

2. นําขอมูลจากการศึกษาโดยผูวิจัยเลือกประเด็นหลัก 4 แนวคิด (1) สีไทย กระบวนการดาน

สีจากหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวของและปราชญชุมชนซึ่งเปนองคความรูที่มีมาต้ังแตอดีตซึ่งเปนองค

ความรูที่มีอยู (2) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยศึกษาวัสดุที่นํามาใชในการสรางสีจากการศึกษาขอมูล

ในสวนของประเด็นที่หน่ึง (3) การทดลอง โดยเปนการนําวัสดุธรรมชาติจากการศึกษาขางตนมาทํา

การทดลองสรางสีเพื่อหาอัตราสวนและลักษณะกายภาพที่เหมาะสมเพื่อการนําไปใชงาน (4) การ

ประยุกต ที่มุงเนนถึงการนําสีที่ไดจากการทดลองมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปน

ผลิตภัณฑและรวมทั้งการรับรูเรื่องสี  
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3. การทดลองผูวิจัยนําผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลมาทําการทดลองและนําแนวคิดจาก

ภูมิปญญาในทองถ่ินมาผสมผสานโดยแบงเปนการทดลองดังน้ี 

 3.1 วิเคราะหหาอัตราสวนที่เหมาะสมของสีเพื่อใหเกิดสีจากธรรมชาติในเฉดสี 

3.2 วิเคราะหหาลักษณะทางกายภาพของสีในแตละสีที่ไดจากสีธรรมชาติ 

3.3 จัดกลุมระบบสีใหเปนหมวดหมูเพื่อใหงายในการนําไปประยุกต ดังน้ี 

3.3.1 จัดกลุมสี 

3.3.2 แจกแจงช่ือสีกับสีช่ือสีไทยและลักษณะทางกายภาพของส ี

4. ประยุกตเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรปุผลการทดลองโดยทําการทดลองผาน

กระบวนการออกแบบ  

 

รูปท่ี 1แผนผังแสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

ศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกําหนดขอบเขตในงานวิจัยที่ชัดเจนโดยผูวิจัยได

แบงขอบเขตออกเปน4ดาน คือ (1) ขอบเขตการวิจัยทางขอมูลภูมิปญญาทางดานสี (2) ขอบเขตการ

ทดลองและการวิเคราะหสี (3) ขอบเขตทางดานการประยุกต (4) ขอบเขตดานการนําผลการวิจัยไปใช 

โดยการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกําหนดขอบเขตในงานวิจัย

ผูวิจัยนํามารวบรวมและทบทวนขอมูลเพื่อนํามาสรางเครื่องมือในงานวิจัยเพื่อใชในการเก็บขอมูล

ภาคสนามนําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปทําการทดลองหาอัตราสวนที่เหมาะสมเพื่อเปน

แนวทางในการนําไปประยุกตและนําไปทดลองประยุกตสรุปองคความรูที่ไดและสรางสรรคตนแบบ

งานออกแบบเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเชิงพาณิชย 

 

ผลการวิจัย 

 1. สรุปภูมิปญญาทางดานสี เปนวัฒนธรรมและความเช่ือที่มีความเช่ือมโยงกับสีไทย

สะทอนความสัมพันธวัฒนธรรมและความเช่ือ แสดงถึงเอกลักษณที่อยูในเครื่องนุงหม อาหาร และ

จิตรกรรมสีของไทยและช่ือเรียกสีตางๆ ของไทยเฉพาะ สีจึงเปนเครื่องมือที่มนุษยสามารถนําไปใชใน

การดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนอยางดีจากบริบทที่ตางกันแสดงใหเห็นถึงความเปนอัตลักษณ องค

ความรู ความเช่ือ รวมทั้งในการนํามาใชซึ่งมีความเช่ือมโยงของสีที่มองเห็นตามคุณสมบัติของสีน้ันๆ 

การนําภูมิปญญาทางดานสีที่เปนพื้นความรูสังคมไทยที่เกิดจากการบมเพาะจากองคความรูของ

วัฒนธรรมทองถ่ินที่ไดจากการสั่งสมประสบการณและการเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนานเปนการ

สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในภูมิปญญาและแสดงใหเห็นถึงคุณคาความสําคัญภูมิ

ปญญาซึ่งภูมิปญญาในทองถ่ินอาจมีความเหมือนคลายและแตกตางกันในแตละทองที่ข้ึนอยูกับความ

เปนมาทางภูมิศาสตรและบริบทของสภาพสิ่งแวดลอมแตมีเอกลักษณสะทอนถึงวัฒนธรรมและความ

เช่ือไดอยางเจน  

2. สรุปการวิเคราะหและสงัเคราะหสีทีเ่กิดจากวัสดุทีเ่ปนมิตรตอสิง่แวดลอมโดยอาศัยหลักภูมิปญญา

ดานสีในทองถ่ิน มาใชการวิจัยน้ันผูวิจัยคํานึงถึงการใชวัสดุพืน้บานที่สามารถนํามาใชไดงายเพือ่ให

สอดคลองกบัการพฒันาเศษฐกจิและตอบสนองความตองการของตลาดและนโยบายของรัฐในปจจบุัน
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ที่สงเสริมในการใชวัสดุในทองถ่ินในการพฒันางานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการนําองคความรูที่ได

จากการศึกษามาประยุกตใชในการทดลองหาอัตราสวนของสีที่เกิดจากจากวัสดุที่ธรรมชาติ 

 
รูปท่ี 2แผนผังสจีากวัสดุโดยการหาสวนผสม 

 ในการทดลองในงานวิจัยน้ันจะเปนการนําขอมูลจากองคความรูจากภูมิปญญาชาวบาน

และความรูทางดานสีมาประยุกตใช รวมทั้งกระบวนการทดลองตัวที่ทําใหเกิดรูปแบบสีจากการใช

ทฤษฎี Triaxial Blend (Robin  Hopper, 1984, Page 64-66) โดยแสดงดังน้ี 



590 

 
รูปท่ี 3แสดงแผนผังการใชทฤษฎีสามเหลี่ยมดานเทา (Triaxial Blend) 

การทดลองสรางสรรคสีจากวัสดุท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 การทดลองผสมวัสดุแกนฝางและแกนขนุนที่เปนวัสดุหางายในทองถ่ินและรวมทั้งเปนวัสดุที่

นํามาใชในภูมิปญญาพื้นบานทั้งดานเครื่องนุงหม อาหาร และจิตรกรรมของไทย น้ัน ผูวิจัยไดทการหา

สีจากวัสดุเหลาน้ีเพื่อนําไปประยุกตในออกแบบเชิงพาณิชยดานตางๆ โดยใชวิธีการสกัดตามภูมปิญญา

พื้นบาน โดยไดสวนผสม คือ นํ้าแกนฝาง นํ้าแกนขนุน โดยสกัดนํ้าแกนฝาง ในอัตราสวน 1 : 10 (โดย

นํ้าหนักตอปริมาตร) การสกัดนํ้าแกนขนุน ในอัตราสวน 1 : 8  (โดยนํ้าหนักตอปริมาตร) นําสวนผสม

ทั้งหมดมาผสมกันกับตัวทําใหเกิดสีจากวัสดุของภูมิปญาพื้นบานดานเครื่องนุงหม อาหาร และ

จิตรกรรมของไทยคือ สารละลายนํ้าข้ีเถา ปูนเปลือกหอย เกลือแกง สารสม และมะนาว ตามลําดับจน

กลายเปนเน้ือเดียวกัน โดยเพิ่มปริมาณสัดสวนตามทฤษฎีสามเหลี่ยมดานเทา ดังภาพตอไปน้ี 
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รูปท่ี 4ผลการทดลองแกนฝางและแกนขนุน 

 

 จากผลการทดลองในสูตรสีจากตามทฤษฎีสามเหลี่ยมดานเทา ในการทดลองน้ีปรากฏวา การ

สกัดสีแกนฝาง และสีแกนขนุน ซึ่งมีลักษณะโทนสี เปน สีแดง และ สีเหลืองตามลําดับ เมื่อทําการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณของสารละลาย พบวา ลักษณะสีของแกนฝาง และแกนขนุนสีจะเปนไปตาม

สารละลายนํ้าข้ีเถา ปูนเปลือกหอยเผา เกลือแกง สารสม และมะนาว ที่มีคาความเขมขนของ PH 

แตกตางกันดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาความเขมขนของ PH แตกตางของสารเปลี่ยนแปลงสีจากวัสดุของภูมิปญาพื้นบาน 

วัสดุ/สารละลาย คาความเขมขนของ PH กรด-เบส 

นํ้าข้ีเถา 13-14 เบส 

ปูนเปลือกหอยเผา 9-12 เบส 

เกลอืแกง 7-8 กลาง 

สารสม 3-4 กรด 

มะนาว 1-2 กรด 
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ดวยคาความเขมขนของ PH แตกตางของสารเปลี่ยนแปลงสีที่ไดจากวัสดุของภูมิปญาพื้นบานทําให

รูปแบบสีของแกนฝางและสีแกนขนุนมีความหลากหลาย ประกอบดวย สีสม สีนํ้าตาล สีเหลือง และสี

แดง ตามเฉดสีตางกัน โดยสามารถแบงรูปแบบเฉดสีไดตามระดับวงจรสีดังน้ี 

ภาพท่ี 5รูปแบบโครงสเีฉดตามระดับวงจรสีคาความเขมขนของ PH 

 

ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบสีท่ีเกิดจากวัสดุท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ในภาพรวมลักษณะของสีที่เกิดจากวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ีจะเปนสีที่มีโทนเรียงตัวกัน

ตามสารเปลี่ยนแปลงสีโดยจะโดยจะเปนสารที่ไดมากจากภูมิปญญาในการสรางสีในภูมิปญญา

ชาวบานโดยรูปแบบสีจะมีความใกลเคียงกันตามคาความเขมขนของ PH สวนรูปแบบสีจะมีเอกลักษณ

แตกตางกันออกไปในรายละเอียดตามวัสดุในทองถ่ิน จากการศึกษาลักษณะ วัสดุ และกรรมวิธี

ทางดานภูมิปญญาในการสรางสีในภูมิปญญาชาวบาน ในงานวิจัยครั้งน้ีไดทําการทดสอบยอมกับฝาย

และไหมเพื่อใชในงานผลิตภัณฑสิ่งทอ พบวา  สีที่ไดจากแกนฝางและแกนขนุนเมื่อใชในการยอมฝาย

และไหมจะมีระดับความเขมขนของสีในแตละกลุมแลวเกิดระยะความเขมออนไลเรียงกันตามรูปแบบ
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โครงสี ซึ่งโดยรวมสีจะมีความเขม-ออนใกล เคียงกันจะตางกันตามความสดใสหรือหมนหมองโดยมี

เอกลักษณเหมาะสมกับการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอในรูปแบบตางๆ 

 

  

รูปท่ี 6สียอมกบัไหมเพื่อใชในงานผลิตภัณฑสิ่งทอ 

 

การประยุกตใชประยุกตใชในงานออกแบบ 

ในการประยุกตใชในงานออกแบบน้ันโดยผูวิจัยนําผลงานวิจัยที่ไดไปสรางสรรคผลงาน

ผลิตภัณฑและงานกราฟกจากผลการวิเคราะหขอมูลสีที่ปรากฏเพื่อกําหนดสีที่เหมาะสมกับการใชเพือ่

การออกแบบ กราฟกซึ่งพบวารูปแบบโครงสีของแกนฝางและแกนขนุนมีโครงสีเปนสีโทนรอนโดยสวน

มากโดยเฉพาะสีสม -สีแดงสี  ซึ่งเปนกล ุมสีที่ควบคุมโครงสีโดยรวมและเปนเอกลักษณ โดดเดนของสี

ที่มาจากวัสดุจากธรรมชาติและภูมิปญญาชาวบาน ทําใหโทนสีรอนที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติที่มีความร

อนแรงกลับเปลี่ยนเปนความสวยงาม ดูหนักแนน เมื่อผูวิจัยไดโครงสีของแกนฝางและแกนขนุนในการ

ทดลองจากการวัดคาสีจากเครื่องวัดคาสี  ) Color Meter Hunter Lab(ทั้งหมดแลวนํามารวบรวมเพื่อ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบโครงสีโดยแยกออกเปนโครงสีโดยรวมสีที่มี

ความเขม-ออนใกลเคียงกันจะตางกันที่ความสดใสหรือหมนหมอง อันเน่ืองมาจากความเขมขนของคา 

PH สารละลายที่ตางกัน สามารถแยกกลุมสีออกเปน 4 กล ุมหลัก คือ สีสม สีนํ้าตาล สีเหลือง และสี

แดง เมื่อทําการเรียงสีจากระดับความเขมขนของสวนผสมและอัตราสวนในการทดลองจะเห็นไดวา สี

ในแตละกลุมแลวเกิดระยะความเขมออนไลเรียงกันไปและทําการวัดคาสีจากเครื่องวัดคาสีและปรับ
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สีใหเหมาะสมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหเหมาะสมกับการนํามาใชงานกราฟกและเกดิระยะของ

สีที่เหมาะสมดูสวยงามรวมทั้งการเปรียบเทียบสีที่ไดจากการทดลองกับช่ือและสีไทยเพื่อแสดงใหเห็น

ลักษณะของสีที่ปรากฎเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมไทยและเพื่อเปนแนวทางในการนําไปใช และ

จัดรูปแบบแสดงใหเห็นถึงแนวทางการไลเรียงแถบสีตามระยะเขมออนจากความเขมขนของคา PH 

สารละลายของแตละกลุมสีเพื่อสะดวกในการนําไปใชทั้งงานผลิตภัณฑสิ่งทอและกราฟกพรอมต้ังคาสี

ในระบบสีแบบ CMYK เพื่อใชในงานออกแบบสิ่งพิมพเชิงพาณิชย 

รูปท่ี 7สีที่ไดจากแกนฝาง และแกนขนุนเปรียบเทียบสทีี่ไดจากการทดลองกับช่ือและสีไทย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดเรียนรูกระบวนการทดลองสรางสรรคสีจากวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะเปนสีทีม่ี

โทนเรียงตัวกัน โดยรูปแบบวงจรโครงนีที่เกิดข้ึนมาเปนสีตามกระบวนการที่ไดมาจากภูมิปญญาของ

ไทยในการสรางสีแสดงใหเห็นถึงระบบสีจากวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถแบ งรูปแบบการนําไป
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ประยุกตใชในงานเชิงพาณิชยไดตามแนวทางในประยุกตใชในงานผลิตภัณฑเปนการเพิ่มศักยภาพของ

การพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชสีที่ไดจากการทดลองใหมีมูลคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและรูปแบบการ

ประยุกตใชในงานกราฟกโดยนําระบบสีที่เกิดจากวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนหมวดหมูใหงายตอ

การนํามาประยุกตในงานออกแบบสรางสรรคสื่อสิ่งพิมพทางดานตางๆ จึงทําใหสรางสรรค สีจากวัสดุ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสามารถตอบสนองตามความตองการในสงเสริมและพัฒนาเพื่อใชในงานให

เกิดประโยชนสูงสุดซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาเศษฐกิจและตอบสนองความตองการของตลาดและ

นโยบายของรัฐอยางอยางรอบดาน และนอกจากน้ันสีที่ไดจากทดลองวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมและความเช่ือที่มีความเช่ือมโยงกับสีที่สะทอนความปนเอกลักษณเฉพาะของ

ไทยสีจากวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจึงเปนเครื่องมือที่สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ไดมีความเปนอัตลักษณในแตละประเภทแตกตางกันของสีในธรรมชาติและองคความรูมีความเช่ือ 

 

รูปท่ี 8ตัวอยางการสรางสรรคงานกราฟกโดยการใชโครงสรางสีแกนฝางและแกนขนุน 

 

 



596 

เอกสารอางอิง 

กรมสงเสริมการเกษตร.2557.ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน. กรุงเทพฯ. 

กลุมบริษัท ยูคอมจํากัด.2543. หัวโขน สมบัติศิลป แผนดินไทย. กรุงเทพฯ:กลุมบริษัท ยูคอมจํากัด 

วัฒนะ  จูฑะวิภาค.2552.ศิลปะพ้ืนบาน.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

วิบูลย ลี้สุวรรณ.2556.ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน.กรุงเทพฯ : ตนออ แกรมมี่,หนา16 

ไพโรจน พิทยเมธี 2553. เลขนศิลปออกแบบ “ไทย”.Somewhere Thai.กรุงเทพฯ.บริษัท พลัส

เพรส จํากัด หนา61-67 

ยุวดี  ทองออน .2558. ภูมิปญญาพ้ืนบาน : การสรางสรรควัสดุเพ่ือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม.ดุษฎี

นิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาศิลปะการออกแบบ.คณะมัณฑณศิลป.มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ และ พิชัย  สดภิบาล. 2552.วัสดุพ้ืนถ่ินภาคกลางท่ีใชในการผลิตครุภัณฑ. 

พิมพครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร. หนา 1 . 

Hopper,  Robin. 1984. The Ceramic Spectrum. rev. Pensylvania: Chilton Book 

Company.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



597 

 



598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

นิทรรศการและการเผยแผ่องค์ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



599 

นิทรรศการดุษฎีนิพนธ ์

เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์การออกแบบ 

ระหว่างวนัที 10 กุมภาพนัธ ์– 10 มีนาคม 2560 

 

 
 

ภาพที ฉ-1  โปสเตอร์แสดงงานนิทรรศการ เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุต ์

   สู่การออกแบบ 

 



600 

 
 

ภาพที ฉ-2  บรรยาการงานนิทรรศการ เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

   การออกแบบ 

 

 
 

ภาพที ฉ-3  บรรยาการงานนิทรรศการ เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

   การออกแบบ 

 



601 

 
 

ภาพที ฉ-4  บรรยาการงานนิทรรศการ เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

   การออกแบบ 

 

 
 

ภาพที ฉ-5  บรรยาการงานนิทรรศการ เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

   การออกแบบ 

 



602 

 
 

ภาพที ฉ-6  บรรยาการงานนิทรรศการ เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

   การออกแบบ 

 

 
 

ภาพที ฉ-7  บรรยาการงานนิทรรศการ เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

   การออกแบบ 

 



603 

 
 

ภาพที ฉ-8  บรรยาการงานนิทรรศการ เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

   การออกแบบ 

 

 
 

ภาพที ฉ-9  บรรยาการงานนิทรรศการ เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

   การออกแบบ 

 



604 

 
 

ภาพที ฉ-10  บรรยาการงานนิทรรศการ เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

    การออกแบบ 

 

 
 

ภาพที ฉ-11  บรรยาการงานนิทรรศการ เรือง การสร้างสรรคสี์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มประยกุตสู่์ 

    การออกแบบ 

 



605 

การเผยแผ่องค์ความรู้ 

หมู่บา้นสนวนนอก อาํเภอหว้ยราช จงัหวดับุรีรัมย ์

ระหว่างวนัที 5-8 กุมภาพนัธ ์2560 

 

 
 

ภาพที ฉ-12  บรรยากาศการเผยแผอ่งคค์วามรู้ ในการสีธรรมชาติในรูปแบบ Coloration System 

 

 
 

ภาพที ฉ-13  บรรยากาศการเผยแผอ่งคค์วามรู้เฉดสีในรูปแบบ Coloration System 



606 

 
 

ภาพที ฉ-14  บรรยากาศการเผยแผอ่งคค์วามรู้กระบวนการสร้างสีในรูปแบบ Coloration System 

 

 
 

ภาพที ฉ-15  บรรยากาศการเผยแผอ่งคค์วามรู้กระบวนการสร้างสีในรูปแบบ Coloration System 

 



607 

 
 

ภาพที ฉ-16  บรรยากาศการเผยแผอ่งคค์วามรู้กระบวนการใชสี้ในรูปแบบ Coloration System 

 

 
 

ภาพที ฉ-17  บรรยากาศการเผยแผอ่งคค์วามรู้เฉดสีในรูปแบบ Coloration System 

 



608 

 
 

ภาพที ฉ-18  บรรยากาศการเผยแผอ่งคค์วามรู้ ขนัตอนและวิธีการ 

 

 
 

ภาพที ฉ-19  บรรยากาศการเผยแผอ่งคค์วามรู้ ขนัตอนและรูปแบบการเลือกใชสี้ 

 



609 

 
 

ภาพที ฉ-20  บรรยากาศกลุ่มชุมชนใหค้วามสนใจของรูปแบบเฉดสี 

 

 
 

ภาพที ฉ-21  บรรยากาศกลุ่มชุมชนลงมือปฎิบติัในการยอ้มสีโดยการใชอ้งคค์วามรู้ในงานวิจยั 

 



610 

 
 

ภาพที ฉ-22  บรรยากาศการสาธิตการใชสี้สีธรรมชาติ 

 

 
 

ภาพที ฉ-23  บรรยากาศการเผยแผอ่งคค์วามรู้และผลจากการใชสี้ธรรมชาติ 

 



611 

การแสดงผลงานประยกุตโ์ดยการสร้างสรรคง์านกราฟิกจากระบบ Coloration System 

งาน 2016 International Art & Design Exhibition 

วนัที 27-30 ตุลาคม 2559 

ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

 

 
 

ภาพที ฉ-24  ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรคง์านกราฟิกจากระบบ Coloration System 

 

 
 

ภาพที ฉ-25  ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรคง์านกราฟิกจากระบบ Coloration System 



612 

 

ภาพที ฉ-26  ร่วมตีพิมพล์งหลงัสือ INDEF 2016 International Art & Design Exhibition 

 



613 

 
 

ภาพที ฉ-27  ร่วมแสดงผลงานสร้างบน เวบ็ไซด ์INDEF (www.indef.kr) 



614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ชุดโทนสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



615 

1.  กลุ่มสีอรุโณทยัมีลกัษณะ สีเหลือง สีสม้  สีแดง ทอ้งฟ้าเป็นสีครามเจือสีม่วง ดงันี 

 -  ฝาง 

 -  ฝางขมิ น 

 -  ฝางแก่นขนุน 

 -  ฝางหูกวาง 

 -  ฝางเพกา 

 

 
 



616 

 

 



617 

 

 



618 

2.  กลุ่มสีปักษาสวรรคมี์ลกัษณะสีเขียวเหลือบ สีเหลืองสีนาํตาล-แดงเลือดหม ูดงันี 

 -  ครังขมิ น 

 -  ครังแก่นขนุน 

 -  ครังหูกวาง 

 -  ครังเพกา 

 

 
 



619 



620 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



621 

3.  กลุ่มสีสุพรรณิการ์มีลกัษณะสีเหลืองสดสีดงันี 

 -  ขมิ น 

 -  แก่นขนุน 

 -  ขมิ นหูกวาง 

 -  ขมิ นเพกา 

 

 
  



622 



623 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



624 

4.  กลุ่มสีช่อสุวรรณมีลกัษณะสีเหลือง สีเขียว สีขาวอมเหลือง ดงันี 

 -  เพกา 

 -  หูกวาง 

 -  แก่นขนุนเพกา 

 -  หูกวางอญัชนั 

 -  กระเจียบหูกวาง 

 

 
  



625 



626 

 
  

  



627 

5.  กลุ่มสีครึมฟ้าลกัษณะสีฟ้าหม่น เขียวหม่นดงันี 

 -  อญัชนั 

 -  กระเจียบอญัชนั 

 -  กระเจียบเพกา 

 -  เพกาอญัชนั 

 

 
 

  



628 



629 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



630 

6.  กลุ่มสีกระดุมแดงมีลกัษณะมี สีขาว นวล เหลือง ชมพ ูแดง ม่วงดงันี 

 -  ครัง 

 -  ครังอญัชนั 

 -  ฝางอญัชนั 

 

 



631 

 
 



632 

7.  กลุ่มแกว้ขมิ นมีลกัษณะสีเขียวสีเขียวอ่อน สีเขียวอมเหลืองสดสีเหลือง เมือเทียบดงันี 

 -  ขมิ นอญัชนั 

 -  แก่นขนุนอญัชนั 

 -  หูกวางอญัชนั 

 -  กระเจียบขมิ น 

 -  กระเจียบหูกวาง 

 -  กระเจียบแก่นขนุน 

 

 
 



633 



634 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



635 

8.  กลุ่มสม้ปูมีลกัษณะสีแดงเขม้ สีเหลืองหรือสีชมพอู่อน สีชมพมู่วงหรือสีขาวแกมชมพ ูดงันี 

 -  กระเจียบ 

 

 


	Titlepage
	Acknowledge
	Abstract
	Contents
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Reference
	Appendix

